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CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Departamento de Estudios Econdmlcos

VOLUMEN Y VALOR D= LA PROIUCCION MINERO
METALURGICA EN LA EREPUBLICA MEXICANA.

1967 - 1968
VOLUMEN (TONELADAS) VALOR (MIIES DE
PESOS)
1967 1968 1967 1968
TQ0TAL s 5 512 L28 6 192 069
I, METALIS PRECIOSOS.. 793 412 1 149 477
oro 1/ 5 141 5 50k 71 810 77 433
Plata 1/ 1 190 436 1 245 090 721 602 1 072 0Lk
TI. M3ITAIES INDUSTRIALES ;
NO FIRROS0S 2 653 260 2 755 B9l
Plomo 163 907 174 169 632 681 640 155
Cobre 56 012 61 110 72l 785 846 600
Zine 2Ll 215 240 021 961 047 926 L83
Antimonio 3 738 3 Lé4 43 o024 Ll 234
Arsénico 11 336 10 248 18 817 17 319
Bismuto 504 525 55 548 57 834
Eatafio 597 528 25 166 21 174
Cadmio 1 246 1 1sh 91 173 87 987
Mercurio Loy 593 88 203 99 052
Tungsteno 138 266 11 114 15 777
Molibdeno 6k 80 1 702 2 140
Selenio - 1 ' - 136
III, METALES Y MINERALES
SIDERURGICOS : 806 360 905 746
Carbdn mineral 8L 667 152 458 g 246 16 740
Coque 1 084 026 1 152 622 333 630 354 742
Fierro 1 617 096 1 921 299 32 360 L8g 931
Manganeso 30 799 26 707 51 124 Wi 333
IV, WMINERALZS NO METALT
CcoSs. 1 259 396 1 380 955

Azufre 1 891 155 1 684 ouB 826 265 8L4s 641



VOLUMEN (TONELADAS) VALOR (Mzmg I)JE

PES0S

1967 1963 1967 1968
Grafito Lo 690 52 694 25 226 32 671
Barita 223 280 246 539 L3 259 47 967
Dolomlta 349 890 377 161 20 994 22 630
Fluorita 785 114 926 000 251 383 318 979
Caolin 78 592 75 715 6 287 6 057
S{lice 253 732 321 155 38 059 48 173
Yeso 976 401 1 235 242 L3 938 55 586
Fosforita 4o 809 43 138 3 985 3 451

1/ E1 volumen estéd dado en kilogramos

FUZNTE: Direccidn General de Minas y Petréleo, S.P.N.



CONSEJQ DE REZCURSOS NATURAILES NO RENOVABLES
Departamento de Estudios Econdémicos

BESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION MINERO

METALURGICA, METALICOS ¥ NO METALICOS

(MII=ZS IE PESO0S)

METALICOS NO METALICOS
TOTAL ABSOLUTOS % ABSOLUTOS %
1960 3 8L2 500 3 142 900 81.79 699 600 18,21
1961 3 681 LOO 3 023 600 82,13 657 800 17.87
1962 3 791 600 3 005 700 79.27 785 900 20.73
1963 4 096 847 3 271 643 79.86 825 204 20.1L
1964 4 488 952 3 527 243 78,56 961 709  21.ub
1965 4 768 106 3 778 199 79.24 989 907 20.76
1966 5 053 754 3 909 787  77.36 1 143 967 22,64
1967 5 512 L28 3 910 156 70,93 1 602 272 29,07
1968 6 192 069 L 439 632 71.70 1 752 437  28.30
FUENTE: Elaborado en el Departamento de Estudios ZEcondmicos del

C.R.N.N.R. con datos de la Direccldn General de Minas y
Petrdleo, S.P.M.



CONSEJO DE RECURS0OS NATURALES NO RENOVABLES.
Departamento de Estudios Econdmicos.

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION DE MINERALES Y METALES
DE LA REPUBLICA MEXICANA, SEGUN FORMA DE PRESENTACION

1

19458
PRODUCTQ Y FORMA DE TONELADAS MILES DE
PRESENTACION METRICAS. PESCH.
TOTATL ¢ 6 192 0r9
I. METALES PRECICSOS 1 1bd9 L77
1, ORC 1/
Afinado 5 373
Barras lmpuras 65
Concentrados ;g
Mlinerales naturales
guma ! — 5ok 77 433
2. PLATA 1/ :
Afinada 1175 33&
Barras impuras 36 53
Concentrados 31 239
Minerales naturaleg 1938
Suma, : 1 o072 okl
II, METALES INDUSTRIALES NO
FERROSOS 2 755 &91
1. PLOMO
Afinedo 146 264
Antimonial 20 10%
Barras impuras g32
Concentrados 1 L2s
Calclnados 186
Gretas y sulf. de plomo L g7e
Minerales naturales Lgh
Suma ! 174 169 640 155
2. COBRE
Afinado 51 Ug3
Barras ilmpuras g 225
Concentrados 1 195
Precipitados g0
Solucldn electrolito 9
Minerales naturalsg a
Suma 61 110 gué 600



PRODUCTO Y FORMA DE TONELADAS MILES DE
PRESENTACION METRICAS. PESOS.
%, ZINC
Afinado 77 L26
Aluminizado 2 612
Concentrado 132 321
Egcorias 17 130
-Tmpuro 358
Oxidos de zinc 779
Sulfato de zinc 1 382
Minerales naturalesg 1 013
Suma.: 2o o21 926 L4g3
L, ANTIMONIO
Barras impuras 1 C90
Mineralesg 2 374
Suma : 7 Lgh 41 23k
5. ARSENICO
Blanco Llly
Negro g0k
Suma 10 2ug 17 319
6. BISMUTO
Afinado 288
Tmpuro 237
Suma 525 57 &3k
7. EsTARO
Metalico e 21 174
8. CADMIO
Afinado o7
Impuro 70
Concentrado 303
Huma : 1 194 &7 987
9. MERCURIO
Metalico 593 99 052
10, SELENIO 1 136
11. TUNGSTENO 266 15 777
12. MOLIEBDENO 80 2 1lo



PRODUCTO Y FORMA DE TONELADAS MILES DE
PRESENTACION METRICAS. PESOS.
IIT. METALES Y MINERALES SIDERUR
GICos 905 7L&
1. CARBON
Mineral 152 Lgg 16 7H0
2. COQUE
Metalurgico 1 136 097
Imperial 16 525
_ Sumé ¢ 1 152 622 35l 742
3, FIERRO
Minéral 1 225 266
Condentrados 696 033 _
Suma 1 921 299 4gg 931
L, MANGANESO
Mineral 9 964
Concentrado 16 743
Suma.: 26 707 4l 333
IV. MINERALES NO METALICOS 1 380 955
1. A7ZUFRE
Domos 1 60£ K96
Mineral 2k 306
Pemex 53 0OU6
Suma.: 1 634 olg g5 641
2. GRAFITO |
Mineral 52 694 32 671
3, BARITA
Mineral 2k& 539 Yy 767
L, DOLOMITA
Mineral 377 161 22 630



PRODUCTO Y FCRMA DE TONELADAS MILES DE
PRESENTACION METRI CAS. PESOS. .

5. FLUORITA

Mineral 926 000 318 979
6. CACLIN

Mineral 75 715 & 057
7. SILICE

Mineral 321 155 4g 173
8. YESO

Mineral 1 235 22 55 586
9. FOSFORITA

Mineral 43 138 3 b5l

1/ E volumen esta dado en kilogramos.

FUENTE y

Direccidn General de Minas y Petrdleo, S.P.N.



CCHNSEJC DE BECURSCS NATURAIES NC EENOVABLES
Departamento de Estudics Econémlcos

VCIUMEN DE LA PRODUCCION DE OTEOS
MINERALZS NO METALICOS

1968

PROCUCTOS TONELADAS
Llunita 103
Barros Refractarios 95 691
Bentonlta Lg 0OCcO
Calcita 3 658
Caliza 1 996 611
Celestita 3 453
Diatomita 14 254
FPeldespato BO 257
Culjarros 5 39l
Magneslta 19
Mérmol 13 972
Materisl Refractario 8
Mica 737
Perlita 9 929
Sal 1/ 3 597 780
Sulfato de Sodio 78 705
Talco 641
Pierras Fuller 11 160
Wollastonita 69

1/ Cifra proporclonada por la Srfa, de Indug
tria y Comercilo

FUZNTZ: Direceidn General de Impusstos Inte-
riores de la Srfa. de Haclenda y Crg
dito PUblico.



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES WO RENOVARLES.
Departansnte de Estudics Beonfmioos

- 5 -

PEODUCCION MINsBA PUR ANTADOS Y NUMIUIPIUS

1964
0RO PLATA PLUMND COEBR X E1X0
ESTADO Y MUNICIPIO. XTLOOBAMOS KILOGRANOS TONELADAS TORKLADAS TORKLADAS
TOTAL OSKRRAL 5 115 1 234 406 163 005 84 534 2268 819
AJUASGALT el PES
AGUASCALIENTES - 566 2 1 -
ASIENTOS 8 3 554 A5 309 134
TEPSZALL ) — 054 —_ 3 .40 L]
TOTALL 1) 4 474 5 50 134
BAJA CALIFURNIa (NORTE) ‘
ANSKEADA - 135 - 35 -
TLIUANA 1 - - Z -
TOPAL: 1 135 - 35 -
1AT4 CALIFUENTA (SUR)
WOLsGs - - - 4 T62 -
La ¥Paz 2 142 = - =
TOTAL: 2 142 - 4 162 -
SOANUTLa
CASTANOS - 18 21 1 -
CUATROC LBEGAS - 85 58 [ -
WATANORYS - 29 2 4 -
CCAMPO 5 4] 548 5 o712 15 -
STSREA NOJADA - 2 398 429 5 -
TOREKON 10 143 - 246 -
VIE5CA = J4 14 1 - =
TOPALL 15 50 295 5 596 284 -
COLIMA.
COMALL = - = 2 =
TUTAL: - - - 2 -
CEINUAHUL
ALDaMA - 1 443 322 33 6 ugy
ALLKNDE - 22 3 - -
AQUILES SERDAR 9 49 &27 17 279 T2 19 951
ASCENCIUN - 150 1 2 -
BATCPILAS 5 T4 i1 (3 -
BUSNAVENTORL - 165 14 11 -
COY Ak 1 15 1 17 -
CUSIHUIRIACHIC - 126 14 6 -
CEIHUARUA 10 484 are Bl -
QSEREAL TEIAS - 11 - 22 -
GRAN NORKLOS - 26 1 - -
QUADALUPE Y CALVO 1 86 27 - -
JUAZAF ARKS [ 2 846 & 12 -
OUKRRERO - 54 15 - 483
HIDALGO DEL PARRAL 307 5L 253 10 660 1 209 167855
JULINsS - 134 10 - -
NADSEA 1 57 - - -
WAGUARICHIC 4 602 8 1 -
WANUEL BEHAVIDES - 4 129 1 993
MORELUS - 267 24 1713 -
MORTS 5 1 566 4 1 -
FUSVA CASSS GRANDES 16 2093 107 16 -
00 ANPO 3 26 1 -
ROSARIC - 18 2 10 -
SAN FRANCISCO Dil URO 62 9l G468 27 82 1 447 47 6
SANTA BARBARA £ &T 114 13 352 2 940 23 698
SATWVO - 9 4 -
BAUGILLO 9 97 341 32187 2 401 17 122
TEHOSACHTC - 20 1 - -
EL TULE - &81 11 - -
URIJE 8 B 511 1 522 327 -
URUACHIC - 249 1 - -
VILLA AHUKADA - 32 63 -
VILLa MATAMORDS 10 1165 195 10 -
TOTALs 915 378 660 107 064 8 850 132 657
DURANGO
CAMuLAS 8 954 22 - -
CONEIU Dis GOMUNFURT 24 1 958 - - -
QUG AN 135 12 5715 203 58 -
DURANGC 23 2 591 - 1 -
GAFSRAL SINUN BULIVAR - 666 149 9 -
QUMS4 PALACEQ - 22 7 - -
GUADALUPS VIUTUBRLA 1 1 215 421 16 -
QUANACEVT 5 2 Q22 12 14 -
DS 2 1338 8 T -
NAPTAI é T8 272 29 -
MOMBEs De DIu3 - 190 9 - -
QOANPG 1 229 1 - -
QRO &L - 346 3 - -
OTARZ - 258 2 2 -



- 10 =

RO PLATA PLOKO COBR& 41INHE8
KSTADO T NUBICIRIU. KILUGRANOS KILOGRANOS TUELLADAS TONBLADAS TORBLADAS
PANIGO Ds CORUNADG 39 § 411 131 3 -
PUANAS - 18 1 1 -
PUXBLO - 22 4 - -
RODIU - 27 2 - -
SAN BsaNARDU - w9 1 13 -
Sa¥ DINAS 1 249 68 292 13 1 -
SAN JUAN D QUADALTES 1. 4 991 641 27 -
Sall JUAN Dal HIW - 8 1 - -
B4N PEDBU Duli GALLU - 25 - - -
SANPIAGU FAPASQULARO 4 839 7 - -
TAMAZILL < 22 1 - -
TEPEHUANSS T 1 551 1 512 23 -
FIA = i 14v — G4 J— Y — a0
TOTAL: 1 k3s 114 513 5 384 918
oANTUATY
GUANATULTY 459 42 210 - 15 -
SAN LUIS D& L& PA% - 5 - - -
TICHT 1 054 13 3 -
PUTALS 459 43 269 13 24 -
JUERELRO
ATUTLA - 2 - 5 -
CUOULA - 5 - 5 -
COTUCA Di CATALAN - 1 - 1 -
JOSE AZUNTL 14 9 Vgd 221 93 -
LSONAEDD BRAVO 1 60 13 - -
TAXCO 130 55 326 8 460 315 17 18
TLLOLOAP A 2 678 23 1 -
TLAPKHUALA - 17 - 17 -
GINANDARO - - - 1 -
ZOMP AN DKL RIU — A6 289 - __ 151 -
TOTAL: 183 65 606 4 123 535 17 1R
HIDALGG
PaCHUGA 136 130 495 94 1ly z 247
SIMAP AN a 39 411 § 063 W 116
TOTALs 763 180 W2 7037 13 003
JALISCO
ATTLAN - 1 - 4 -
AYUTLa 10 6517 - T -
CUAULTTLAN - 1 - 3 -
RTLATIAN 12 2131 872 261 2 981
GUACHINANGO - [ 14 - -
GUADALAS ABA T 5 304 - -
HOSTOHTP AGTILIA} 3 H4u 2 2 -
TALP4 DS ALLSNDE 18 2 At 512 226 2 680
TwgOILA - I - -
AL 48 6 513 1905 503 5 661
MEXTOU
SAY PuLIPS DL PEOGRSSO 2 1414 23 63 684
SULTKY &0 1] 1 661 19 T -
TRIUPITLO - 4 - 10 -
ZACUALF AN 1 11 832 $ = =
TOTALs 14 14 511 108 80 684
NICHO4S,
ANGANIUS0 k) 33 654 941 a B16
AQUILA - 9 - 47 -
ABTaAG - 63 - 11 -
CHURUNUSO - 11 1 2 -
HIDALOO - - - 1 -
BUACANA Li - 31 - 55 -
HIAND AC AREO - 9 - 22 -
QUIROAA - 3 - - -
TLALPOJ ARTA 1 54 1 1 -
TLAZAZAIOA 1 19 - = -
TOTAL: 32 33 855 943 180 816
NORGLOS
TLALQUILTSEANGO —3 A9 393 — N — 2 _——
AL 3 19 391 298 3 -
BATARTY
CUMPUSTSLA - 16 - - -
HUAJ IGURL - 106 - 5T -
IXCLAN - 13 - - -
RUSANORADA - 62 - - -
WUIL - 1 - - -
xPI0 — 23 - - -
TOTAL: - b - ST -
JEYO LaoN
ATTALMGUAS - 22 19 - -



- 11 -
[ PLATA PLUKO COBRK BINC
ESTADO Y MUNICIPIG, KILOGRANOS KITAXIRANGS TOHSLADAS PONELADAS TONALATAS
GALSANL - 1 3 - -
KIDALGU - 16 3 1 -
MNOFTERERY - 103 209 - -
SABTUAS HIDALOU - & 2 - -
SAN NIGWLAS Di LA QARZA 1 368 3w - -
VALLSCILLY - 21 3 - -
WILLA ALDAMA - a5 %} - =
OTALI 1 62v 589 1 -
DAXACS
Ixtlén de Julres 485 34 173 1 245 52 -
MAGDALSMA TEITIFAC - 232 24 12 -
AN CABLOS TAUTSPEC 1 T2 2 1 -
SAN DIONISIU OCOTZPES 1. 93 - 39 -
34N JEROERMU PAVICHS 2 974 2 - -
SAN JUAN LAJARCIA 1 49 - 1 -
SAN MIQUEL ANATLAN = ] - = —=
POTAL: Fral 3% 501 1273 115 -
FUEXLA
IZUCAR DR NATANORULY 1 w 19 1 -
TEETACAN - 162 45 = =
TOTAL) 1 172 64 1 -
SAN LUIS POP0ST
CaTOxCE 1 16 up7 65 3 -
CEERU DE SiN PEDRO 5 nz 32 - -
CHARCaAS 25 28 459 2 657 103 13 263
MALSHUALL 2 2 4963 Fi] - 2 8
LA PAZ 169 40 104 1547 1994 -
Sam LULs POTUST - 20 4 1 -
VANSGaS - 3 = —t - -
TOTAL: 202 87 834 4 530 3 039 16 154
SEaLO8
BADIRAGUATO - 14 - 2 -
CONGORDIA o4 14 001 49 L} -
COSALA - 104 12 - -
CULIACAN 1 76 - 1 -
CEDIX 6 615 92 46 T4
NOCORITO - 1 - 1 -
ROSARIV i 176 3 3 =
TOTALs 52 14 987 156 59 T o49
S0NORA
ALANGS 1 438 5 18 -
ALTAR 8 1359 - 82 -
ARTZPR 6 1154 - 14 -
EATIRC 1 52 - - -
BATISEK - 11 1 - -
* OABORCA 1 230 - 51 -
CANANMA 165 7123 - 37 48 -
CUCURES 3 460 - 34 -
CONPAS 3 1314 - 3 -
H&EMOEILLyY 15 2367 29 113 -
MACUZANT Ds GARCIA [ 1905 6 131 -
MACO - 14 - - -
XOALkS 2 102 - 4 -
ONATAS - 61 - 3 -
PITIQRITC 13 1349 - 4 -
SAHCARIP & - 146 9 1 -
SaF FELIPE - 44 4 3 242
SAN JAVIGR 6 3272 222 il -
HANTA aKa 4 1160 1 43 -
SOTAPA 11 217 - 84 -
TRCORA 1 — | -k JR— —
TOTAL: 252 23 107 339 38 187 242
TAMAULIPAS
BUSTANARTL - 45 3 2 -
LLERA 1 40 3o - N -
84N FICULAS = 1593 §61 —— —
TOTAL: 1 1 578 694 4 -
FSRACEUZ
TATATILA 1 6 - 4 -
TSEUIPANGC —t — ] - —_ R
TUTALL 2 16 - 9 -
ZAGATNOAS
BLANCA T4 1 1 452 8 3 -
COMCEPCIUM DeL ORO 142 5 838 [1 2 691 -
CHALCHIEUITES 18 15 649 1 85 58 932
FRESKILLO 130 63 504 9 0 T02 14 857
CGUADALUPE 5 328 - 4 -



0RUy PLATA PLONO CUBRE EINC

GSLADY ¥ NUNICLPXO, EILOGRANOS KILOGRANOS PONALADAS TORELADAS TONELADAA
MAZAFIL 18 13 571 2 599 930 5 859
MSLCHOR OCAMPU 1%3 13 855 2 302 29 1 821
MIGUAL ATk 3 2 045 264 - -
NORELOS - 58 1 - -
NIKVES - 22 - - -
0JU CALIENTE - 1314 - - -
PARICO - 21 - - -
SOMBRURSTE 10 27 514 449 1 7% £ 913
VETA GRAND: 2 1 220 13 - -
VILLA HIDALLS 19 1321 - - -
ZACATECAS 42 id 330 905 357 312
TOPALL 543 165 895 18 208 6 524 33 563

RIS DiESCUNDCIDU 192 7 215 170 8

FUENTS: Direcoisn Gensral de Minas y Potrbleo, R.F.No



OORERJO I3 BWOURSOS NATUHALSS U REWOVANLES.

Deparisnsntc i Betudics Noondmiocs,

- 124 -

FIODJCCION NINERA POR JOTADOS T IOMICIPION
TORKLIDAR KMYRICAS

1968
ROANG Y WNICIPIO. CARBON FLUORITA BARIZ2 TTERD NABGAXREO ASUPAN
TUTAL GENERAL) 2 608 370 926 0 246 5% 1921 299 26 707 1 684 948
SOARUILA
- - - 3630 - -
CTIPAD 40704 = 105 95 - - - -
CUATIO CLENNGAS - 3 408 - - - -
QPEDA - 3 095 - - - -
NALICHOB MUBGULL 1 242 144 9 N0 &1 s - - -
WAVA 159 - - - - -
PROGHES 131 798 - - - - -
SABLNAS 399 383 - - - - -
BALTILLO - - € 184 - - -
SAF PUMNAYENTURL - 35 034 - - - -
SAF JUAN D SARKNAY T42 682 - - - - -
SIKREA MOJADA - - - 19 848 o7 -
ZARAGOTA - _100% - - - -
TOPAL: 2 605 Y0 232 203 58 005 21 478 o7 -
S0LTMA
NOUTT TLAR = - = ki 7+ = -
Ol - - ~ 31 121 - -
SETRNAETL
ALLINDE - - - FLry -
CaMaBiu - - - §97 151 - -
- 1176 - - - -
HIDALGO DEL PARRAL - & 367 - - . -
AN MUSELY) - - = - 2 405 -
BAN PAANRCISCO DEL ORO - 64 111 - - - -
- - - - 441 -
TOTAL: - 71 674 - 65T 39 3 558 -
DINTELT0 FEONRAL
ATI0APOTIALOO - - - = - 363
TOTALs - - - - - 3 639
pi T s Y
DURANGO - - - 758 057 - -
UGHEZ. PALICLO - - - 2 308 - -
IER - 3 564 - - - -
LuRDG - - - - 649 -
NAPINY - - - - 922 -
et ] = - - = o -
TOTAL - 3 564 - T60 565 276 -
SUANATDISO
HALANBC A - - - - - 1 609
SAN LUIS DN Li PAZ - 68 90b . - - - -
VI00; = _98%0 = = = =
WAL - 167 858 - - - 1 509
JEHERMBO
QUEOHUL A MNANGO = = 43 57 - = -
FORALs - - 43 527 - - -
KIDALG0
CARDONAL - 9 563 - - - -
= = = = g Bé -
20TAL - 9 563 - - 1€ 88y -
JALL00.
PIROAW = = = _ 298 —_— =
TOTALL - - - 293 40 - -
MICHcAY
COALOORAN - - - 101 $9¢6 - -
TEPALCATERNG - .z _0 950 p - -
TO%aL: - - 60 950 101 596 - -
JELIVO Loy
ARAMBARET - - 950 - - -
GALRARA = - 4 33 = = =
TOrals - - 42 285 - - -
CARACL
BANTC DORINOO AN - - 4 = - -
T0TALa - - 422 - - -
S4B 1435 POTOSL
CHARCAS - - - - 2 923 -
H4Y LUIs POTOSI - 104 064 - - - -
YILLA JUARNE - - - - - 306
VILLL UB ZURANOZA = Aoy - - - -
TOTAL: - 440 095 - - i 923 24 06
SOIORA
ROBAEIO = = = __laMz - -
0T - - - 12 342 - -
2UOAMLIPLE
CTUDAD MADKRG - - - = - 1207
20%aLy - - - - - 1 97
TERacuuy
JUATYAE - - - - - 1179 434
TLaN - - - - - 32 &4
MOPLYLAN - - - - - 1% 514
Pofa NICA - - - - - 40 %01
TOPAL: - - - - - 1 648 097
Sa04THCLE
MALSPIL - - 1 1% - - -
¥ILLL DB COB = - - - 54 -
TURAL - - - 954 -

POXEYE:  Direcoisn General ds Nimas y Fetzdleo, §. F. T,



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.
Departamento de Estudlos Economicos.
- 13 .
PRODUCTO NACIONAL BRUTO ¥ VALCR DE LA PRODUCCION
MINERO-METALURGICA
PRECIOS CORRIENTES. 1960 - 1968
MILLONES DE PESOS

VALOR DE LA
_ : PRODUCCION
Aflog  PiN:B. MINERO-META COEFICIENTE CAMBIOS RELATIVOS
LURGICA — EN % 1960 = 100
(A) {B) (B/A) : A B
1960  1sE 137 3 gl 245 100,00 100,00
1961 163 757 3 681 242 105,82 95. 78
1962 177 533 3 792 2.1 115,18 98,67
1963 192 200 L 097 2.1 12,69 106,61
196 224 £oo L 489 2,0 145,71 116.81
1965 2Lz 700 L 768 2,0 15715 12k .07
1966 272 100 5 O54 1.9 176453 131.51
1967 301 koo 5 512 1.8 195,54  143,U43
1968 331 300 6 192 1.9 216.38 161,12

FUENTE: Elaborado en el Departamento de Estudios Econdomicos del ——-
CsRsNu4N.R, con datos del Banco de Mexico, S.A. y de la Direc
cldn General de Minas y Petroleo, S.FP.N.



CONSEJC Di RICURSCS NATURAIES NO RENOVABLTES

Devertesmento de

- 1k

k)

Setudios ZTcondmicos

INDICADORES ECCNOMICCS DE LA MINERIA

1964 - 1968

KILLCNES DE PESOS

P B OD U C T 0

ANOS  ACIONAL MINIRO %

1964 22K 600 L 489 2,00
1965 242 700 h 768 1,96
1966 272 100 5 054 1.86
1967 301 40¢ 5 512 1,83
1968 334 300 6 192 1,85

FUTNT=Z: Banco de México, S.A,
v Direceibn Gral, de .
Minas y Petrdleo.S,.P,N,

Z X P 0O R T A C I O N

ANOS TOTAL MINZRIA 2%

1964 12 781 2 607 20,40
1965 13 g2k 2 705 19,43
1966 14 534 2 839 19.53
1967 13 815 3 020 21.86
1968 14 759 3 051 20.67

FUENTZ: Anuario Istad{stico del
Comercio 3xterior. - =
S.I.C.

I ¥ FP ORTAUCTIOCN

ANOS TOTAL MINIRIA %

1964 18 662 607 3425
1965 19 495 873 L,u8
1966 20 065 396 L. 47
1967 21 853 966 L, 42
1968 2L 501 1 038 L,2h

TUENTE: Anuerio Zstadistico del
Comerclo Exterior.S.I1.C.

PIRSCNAL OCUPADC 1/

ARos INDUSTRIA FINERTIA %

1964 2 Ls2 015 83 086 3.39
1965 2 591 780 86 000  3.32
1966 2 739 511 9C 000  3.29
1967 2 895 663 92 GO0 3,18
1948 2/ 3 202 603 o4 COC 2,94

o

1/ Nimero de personas

2/ Cifras estimadas

TJENTE: Sindicato Industrial de -
Traba)adores Mineros y «-
Censo Generzl de Pobla- -
cién.



CONSEJU D4 RACURSCS NATURALES NO BJNOVABLHS
Departamente de Zstudios Econdmicos

- 15 =

VOLUIEE ¥ VALOR DE LA EXPORTACION NACIONAL
naTAaALICOS

1968

PRODUCTGCS KILOGRAMOS PE503

TOW AL : 1 874 065 874
Autimonio 8 472 933 12 907 420
Arsénico & 381 802 7 338 373
Bismuto 570 503 45 325 277
Cadmio 1 316 364 49 205 062
Cobre 7 728 190 95 101 756
Hierro 10 360 085 13 013 100
Manganeso 6 958 278 2 954 524
rercurio ) Lgé 888 70 197 398
nolibdens 155 895 2 123 914
Oro 1/ 105 128 1 471 613
Plats 1 452 055 919 832 119
Flomo 96 478 496 289 263 878
Selenio 10 3 009
Tungsteno 419 115 11 109 LoL
Zine 341 022 364 354 219 117

£/ Volumen dado en gramos.,

Nota: Los datos de oro y plata:fueron proporciomadvs -~
por la Dlreccloa General de Impuestos Interiores-
de la Sria. de Haclenda v Crédito Publico.

FUELT=: Direccion General de Estadfstica, S. I. Ca



CURSEJO D& ZuCURSOS NATURALES NO SENOVABLES
Departameats de Zstudios Zcondmicos

- 16 -

VOLUwER Y VALOE Di LA AXPORTACION 1ACTONAL

HC WATALICOS

1968

PRGDUCTOS KILOGRAIHOS PESQOS

TOTAL: 1 176 567 213
Alabastro 110 001 355 861
Arcillas 101 187 100 071
Arenas 13 763 508 2 566 577
Azufre 1 416 452 3935 708 609 888
Barits 99 370 679 18 394 718
Bentonitsa 115 320 28 981
Bloedita 20 744 Q1 9 099 228
Cal 36 300 6 334
Calcita 144 353 10 596
Caliza 244 581 16 265
Caolin L 458 5 533
Carbon 1181 559 581 01
Celestita 3 615 355 776 93
Cuarzo . 383 625 142 147
Digatomita 6 102 593 L 746 639
Feldespato 5 390 2 551
Fluorita 932 759 810 272 696 961
Fosforitsy 28 794 1354 10 719 658
Grafito 50 618 991 15 366 255
Magnesita 260 1 615
MNieca - 5 055 2 581
Perlita 200 378 255 129
Piedras | 5 919 100 316 100
Pliedra Pouez 7 321 150 223 013
Sal 2 992 784 000 103 293 425
Talco 23 874 9 352
Tierr.s 3 671 3 322
Tierras de Fuller 387 600 653 520
Wollastonita 131 400 b9 132
Yeso 1 161 221 615 27 533 810

FUSKTE: Direccidn General de Zstadfstica. S. I. C.



COnSAJ0 DE RUCURSOS HNAYURALAS 3O 2ENOVABLAES
Departamento de Istudios BEcondmicos

RaSUMIN DEIL VALOR DI L& <XPORTACION

AIzBO-ME ATORGICA

(P=s0s)
1964 - 1968

N wETALLICOS NO LZTALICOS .
ANOS TOUAL ABSOLUTOS % ABSOLUTOS %
1964 2 606 865 821 1 521 546 338 58437 1 085 319 483 41,63
1965 2 704 936 122 1 597 150 717 59.05 1 107 785 405  40.95
1966 2 838 883 263 1 639 499 981 58,00 1 189 433 282 42,00
1967 3 020 129 289 1 448 L29 155 47.96 1 571 700 134% 52,04
1968 3 050 633 087 1 874 065 874 61.43 1 176 567 213 38;57

FUSXTE : Elaborada’en el Depto. de Estudios ZEconduicos con datus del Anug
riv istadlstico del Cowercio Zxterior. S. L. C.



CONSEJO Dz RECURSOS NATURALES 0 BENOVABLES

Departaumento de Estudios Econdmicos

EXPORTACION NACICHAL DZ nI¥iZIRALES

18

s TALICOS

VOLUHEN ¥ VALOR

1968

Fraccion

Argucelaris

froducto, form; de pre-.
senteclun vy nais ae desg
tino

Kilogramos

Pesgos

271..00400

271,00.01

271.00.02

271.00,03

271,00.04

Total:
ANTINHONIO

Antimonioc contenido en -
cualquler mineral cugndo
esté en una pr0porcion -
hasta del 25%

Agtados Unidos

Antimonio countenido en -
cualquier mineral cugndo
estd Len una Dronorcidn -
de mis del 25% y hasta -
el 30%

Astados Unidos

Antimonio contenido en -
cualquier mineral cuando
esté ,en wa proporcién -
de mas del 30%Z y hasta -
el LOZ%

agtados Unidos

Antimonio contenido en -
cualquier mineral cuando
este ,en una proporcidn -
de mAs del 40% y hasta -

el 55%
Zstados Unidos

Antimonio contenido en -
cualquier mineral cugndo
esté ,en una proporcion -
de mas del 55%

Estados Unldos

8 472 933

L 358 884

1 980 192

866 923

905 297

b8 543

1 874 065 874
12 907 420

3 387 310

1 952 014

1 382 332

2 356 691

167 47



Fraccidn Producto, formg de pre-
Arancelaria sentacién y pals de des Kilogramos Pesos
tino
271.0C.06 Antimonio en barras im-
puras o el contenido en
otros metales - 185 791 2 143 965
Brasil 10 680 116 789
EZstados Unidos 175 111 2 027 176
271.00.07 Antimonio afinado
Zstados Unidos 127 303 1 517 661
ARSZNICO 6 381 802 7 338 373
271.01,01 Tridxido de arsénico ne
gro o impuro cuando su | ley
sea haste el 987
Estados Unidos 3 348 026 3 728 52k
271.,01,02 Tridxido de arsénico blan
co o-refingdo cuando su ley
sea mayor del 98%
Zstados Unidos 3 033 776 3 609 849
BISHMUTO 570 503 hs 325 277
272.02.,02 Bismuto en barras lmpu-
ras o el contenido en ~
otros metales 337 066 22 673 205
Estados Unidos 239 610 14 732 872
Reino Unido 97 L4556 7 940 333
271.02.03 Bismuto afinado 233 437 22 652 072
Argentina 16 653 1 63£ 086
Bpasil 23 576 2 204 Q74
Colombia 560 52 619
Zstados Unidos 192 6 18 739 245
Venezuelsa 200 21 048
CADHIOC 1 316 364 4o 205 062
271.03.00 Czdmiov en concenbrados-
"speiss" © en 0Tros pro
ductos no especificados 915 38 661
Brasil 355 13 826
Costa Rica 25 2 509
Chile 535 22 236



Fraccidn Productq, formy de pre-
Arancslaria sentacion y palS de deg Kilogramos Pesos
tino '
271.03.01 Cadmio countenido en - -
otros metales
Egtados Unidos L 224 260 417
271.03,02 Cadmio afinado 173 595 11 134 910
Brasil 66 940 4 180 630
Colombia k99 33 350
Chile 3 661 229 926
Zstados Unidos 61 767 L 117 369
Francia 5 086 318 325
Nicaragua 2 006 134 240
Paoises Bajos 28 486 1 799 454
Reinc Unido 5 150 321 566
271..03.03 Cadmio en polvillos de-
fundicion
Zstados Unidos 1 137 630 37 771 072
COBRZ 7 728 190 95 101 756
271.05.00 Coore en minerales 56 882 278 850
Estados Unidos h56 882 278850
271.05,01 Cobre en coucentracdos,e
en pr9019ithdus, en ma-
tag, “spelss, en lodog-
anddicos © en otros pro
ductous
Sstados Unidos 743 381 3 330 538
271.05402 Cobre en barras LOpuras 6 b25 523 89 602 249
istados Unidos 2 363 313 39 053 805
Jdopom 4 062 210 50 5L8 Lk
671.00.02 Cobre electrolitico
Argentina 102 404 1 890 119
ESTANO
271.07.,01 Estailo en concecnbradys,

en escorias O ey resl--
ducs de fundicidn

Astodos Unidos
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Fraccidn Productg, formg de pre-
Arancelaria sentacion y pois de deg Kilogramos Pesos
tino
271.,07.02 Zstafio metzlico impuro-
en lingotes o contenido
en otros metales
Estados Unidos - -
HIERRO 10 360 085 13 013 100
270.00.00 Hierro en minerales ng-
turales ' 137 755 99 618
Alemania Occidental 136 100 99 280
sstados Unidos 1 155 290
Reink Unido 500 48
670,00,00 Hierro de primera rfusidn
en lingote
Suiza 9 478 898 9 214 788
670.00 .99 Hierro o acero en lingo
tes, no especificado
Estados Unidos 7 600 15 596
670.01,00 Barras de hierro o ace-
ro calibradas, de cual-
guier dismetro 230 176 2 871 682
Alemania Qccidental 26 Loy
Colombla 123 252 1 595 513
Costs Rica 1 205 17 115
Guatemsgla 6 530 104k 337
Honduras 1 846 33 638
Panama 532 10 496
Fern 16 029 167 012
Venezuela 80 756 943 077
670,01.01 Barras de hierro o gig=
ro, ¢¢ cualquier diame-
tro, con estrias hierro
corrtugado 6 438 114 144
Zstzdos Unidos 3 064 53 560
Guatemala 48 11 539
Venezuels 2 926 L9 045
670.01.99 Barras de hierro o acero
no Bspecificadas 322 2 433



22

Fraccidn Froducto, formg de pre=-
Aresmncelarig sentacidn ¥ pais de des Kilogramos Pesgog
tino
Zgtados Unidos 300 2 353
Italia 22 80
678,00,00 Hlerro o acero de dese~
cho, en pedacerfza, ini-
tiles por su desgasbe e
deterioro
Estados Unidos 198 896 694 839
MANGANZSO 6 958 278 2 954 524
271.08,00 liangeneso en minerales 6 637 200 2 822 430
Sstados Unidos & 345 908 2 490 959
Guatemala 291 292 331 471
271,08.03 Manganeso en concentrasw
dos, molido o triturado
cuya ley o contenidc me
talico no sea inferior-
al 38%
Zstados Unidos 321 078 132 094
FIBCURIC 486 888 70 197 398
271.09,01 unercurio en concentrados
Australia 728 115 389
271.05.02 lercurio metslico 486 160 7C 082 009
Lbgentina 2 204 386 625
Brasil 16 101 2 767 226
Costa Rica 37 7 556
Estados Unidos 314 655 45 968 127
Francig 1 836 251 850
Irak 111 19 875
Israel 1 845 318 750
Japon 49 072 6 784 425
pPalises Bajos 62 495 8 326 £5
Polonls 33 Q35 4 450 25
Repuolica de Ching 1 838 320 500
Unidn Sudafricans w35 132 066
Uruguay 2 196 348 000
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Fraccidn Producty, forug de pre-
Arancelaria sentacidn y pais de deg Kilogramos Pesos
tino
MOLIBOENO 153 895 2 123 91k
271410,01 1olibdeno en concentra-
dos
istados Unidoes 153 895 2 123 91k
OROC 1/ 105 128 1 471 613
Oro no cspecificado 105 128 1 471 613
PLATA 1 452 055 919 832 119
Plata no especificada 1 452 055 919 832 119
. PLOMO 96 L78 Lo 289 263 878
271.12.00 Plomv en minerales extral
dos de yacimientos a mas
de 1000 Km, de la rundl-
cliom -
zstados Unidos 1 291 130 843 791
271.12,02 Plomo en concentrados,-
en matas o0 en '"speiss’
Canada 13 608 b2 736
271.12,03 Plomo en harras lmpuras
o el contenido en otros
metales 13 158 414 3¢ 063 160
Brasil 199 995 545 281
Colombia 813 579 2 502 207
Scuador 5 002 10 631
Zstados Unidos 2 832 907 10 821 182
21 Salvador 87 995 276 289
Houduras 25 000 83 846
ltalia 29 338 67 147
Wicarggua L 985 153 241
Pagamna 54 Lol 182 978
Pafses Bajos 7 822 43k 21 090 025
Repliblica Dominicana 1 219 798 3 260 236
Venezuela 22 980 70 097



)

Fraccidn Producte, formg de pre-
Argncelaria sentacidn y pals de deg Kilogramos Pesos
tino
271,12,04 Plomo antimonial en ba-
rras
Honduras 10 P20 24 422
271.12.05 Plomo afinado 82 005 szh 249 289 769
Alemanis Occidental LO6 246 1 078 817
Argenting 149 960 L3 238
Bélgica 2 132 902 5 780 857
Brasil g8 388 831 22 904 719
Colomoia 2hs 252 623 786
Chaile 60 489 164 838
Zcuador 19 435 4o 268
El Salvador 2 000 <M 250
istados Unidos 48 856 083 158 760 784
Grecia 30 470 90 721
Itglia 14 234 382 38 668 853
Paises Bajous 1 357 060 3 565 020
Fortugal L 620 073 13 058 593
Uruguay 201 579 2 bs53 239
Venezuela 600 562 1 651 786
SELANIO 10 3 009
271413.03 oglenio zfinado
Custa Ricsg 10 3 009
TURGSTENO 419 115 11 109 Lok
271.15.01 Tungsteno en concentrados 419 115 11 109 4Ok
Zstados Unidos 274 515 298 186
Francia 21 635 Lé65 863
Japon 50 149 1 758 816
Pafses Bajos 10 090 216 22
Reino Unido 62 726 3 370 31
ZINC 341 022 364 354 219 117
271.17.00 Zinc en minerales extr@i
dos de yacimientos a2 mzs
de 1000 km, de la fundi-
clon
Zstados Unidos 3 733 W77 962 521



Fracciln Producto, forms de pre-
Arancelaria sentacidn y pals de deg Kllogreamos Pesgos .,
tino
271.17.01 Zinc en minerales GX= -
trafdos de yacimientos
¥y gue no llenen 105 re-
gulsites sefialados en - .
la fraccion 271.12.00 1 527 163 1 123 356
Estgdos Unidos L9 466 L2 180
Japdn 1 4Ly7 697 1 081 176
271.17.02 Zinc en minerales conw-
centredos 269 900 926 191 556 875
istgdos Unidos 250 323 096 179 180 480
Japon 18 507 560 11 306 395
Reino Unido 1 070 270 1 070 000
271.17.04 Zinc en concentrados im
puros, granulosos o esco
rias com mas del 75% de
Zilnc
Zgtados Unldos 22 243 190 26 967 026
271.17.05 Zinc en barras lmpuras
Venezuela - 3 984 10 760
271.17.06 Zine afinado 42 164 781 130 624 223
Brasil 17 4ol 646 52 315 558
Colombia 1 788 508 5 192 392
Costa Rica 99 524 293 472
Chile 1 303 954 3 924 982
acuador 101 982 309 992
Estados Unidos 18 153 596 58 968 671
Gusbemals 1 406 063 L 171 239
Nicarsgus 149 557 L2 059
Panamd, 4G 989 154 991
Reino Unido 76 365 232 322
Suecia 152 549 53 048
Uruguay 513 8h2 1 552 296
Venezusla 166 2 613 201



Fraccidnd Producto, forms de pre-
Arancelaria sentacidn y pals de des Kilogramos Pesos
tino
271.,17.07 Zinc en minerales calci
nados
Japén 997 370 718 792
675403400 Zinc en polvo 451 473 2 255 564
Argentina 19 358 2 089 789
Colombia 31 075 159 000
Chile 1 04O 6 775

1/ Volumen dado en gramos.

FUENTZ: Direccidn General de Zstadfistica. S. I. C.
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ZXPORTACION WiCIiONAL DS HIIZRALZS NO HETALICOS
VOLUMZY ¥ VALOR

1968
fraceion Froductg, formg de pre-
Araacelsria SGthClOﬂ ¥ pals de deg Kilogramos Pesos
tino
Total: 1 176 567 213
ALABASTRO 110 001 355 861
261.,07.03 Alubastro, m rmol o teem

13 pulverlfuﬁo ¥ el 1lg~
mado mirmol impaloable.

zstados Unidos 3 000 240

261.07,98 Algbastiro, marmol o tecg
1li en estado natural, no
especificado
Astodos Unidos 32 000 4 800

651 4044 00 Alzbastiroe, warmol o teeg
ll labrados en losas -
auu cuando esten moldurg

dos. 75 001 350 821
Canads, Z 518
Zstados Unidos 74 93 349 273
21 Sglvador 60 1 000
oulizg ——— 3G

ARCILILS 101 187 100 071

261.01.97 itreillas, aln cugndo - -

sean relirscitarlias no egw-

secificadas 101 187 100 071
Alemzuis Occidental 70 56
Colombia 51 075 L 956
Costa Rica 52 63
Acugdor 7 911 & 900
Guatemala 835 1 076
Hait{ 4 395 5 159



- 228 .

fraceion Productu, lforma de pre-
Arancelaria sentacion y pais de des Kilogramos Fesos
tino
Peru 32 271 33 996
Reino Unido 17 50
Venezuels 4 561 L 815
ARENAS 13 763 508 2 566 577
261.11.00 Arens o grava 13 763 508 2 566 577
Costa Rica 30 296 13 901
il Salvador 307 263
sstados Unidus 1 910 376 80 194
Guatemals 11 819 438 2 468 815
Hait{ 204 23k
Nicgragua 326 342
Peru 2 306 2 608
Venezuels 255 219
AZUFRA 1 416 452 395 708 609 888
261,03,00 Azufre en estado natu-
ral, fundido, preclpi-
tado o sublimado 1 416 452 395 708 609 888
Australia L9 838 775 24 919 388
Costa Rica 31 96
Zstados Unidcos 793 109 142 398 459 138
Francia 114 887 220 57 LL3 611
India 11 008 045 5 504 023
Islas Bahamas 131 482 209 65 745 635
Ttalia 12 208 335 6 1oL 168
Pzises Bajos 43 598 810 21 171 557
Reino Unido 249 671 828 123 928 272
TOnez 10 668 000 5 334 000
BARLITA 29 370 679 18 394 718
261,04,02 Zspato pesado o barita
cn minerales 99 156 979 18 361 806
Esbados Unidos 98 968 879 18 316 662

Guatemala 188 100 s 144



— 29

Fraccidn Producto,, forms de pre-
Arguceleria sentacion y pals de deg Kilogramos Pesos
tino
261.04,04 Ispatoe pesado o baritg-
nolidg a menvs de 200 -
mzllas
zstados Unidos 213 700 32 912
BaNTONITA 115 320 28 981
261,01,00 Bentonita o arcilla matu
ral coloidal 115 320 26 981
Alemania Occidental 27 411
Colombia, 1 431 6 018
Zouador 416 1 800
Guatgmala 112 712 18 210
Haitl 121 b
Peru 598 2 Wsh
Venezuels 15 fht
BLOZDITA 20 74k 019 g 099 228
500420,02 Sulfato de svdio 20 78k 019 9 099 228
Brasil 17 901 275 7 789 794
Culombis 1 507 660 678 248
Bl Salvador 266 110 125 761
Astados Unidos 50 000 23 009
Guatemals 412 1%5 211 Lh4b
Honduras 50 800 18 956
Uruguay 495 Ll 223 971
Venezusla 60 550 28 0OL3
CAL
650.00,02 Cal comin {viva) en envg
scs e producclon m-clo-
nal
Zstados Unidos 36 300 6 334
CALCITA 144 353 10 596
261,11.02 Calcita blanca industrial

- -,
exceptbo alavastro, mormol
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Fraccion Producty, fuorm;, de pre-
Arancelarisg sentccion y pais de des Kilogramos Pesos
tino
o tecali
Astados Unidos 144 353 10 596
CALIZA 24l 581 16 265
261,11,06 Piedra caliza en estado
natural o triturada 24l 581 16 265
Zstados Unldos 242 000 15 800
Reino Unido 2 581 65
CAOLIN 4 458 5 533
261,01,05 Cavlines, ain cuando -
sean refractariovs 4 458 5 533
Bl Salvador 313 L350
Guatemala 232 666
Italia 262 L2
Venezuela 3 651 L 375
CARBON -1 181 559 581 017
300,00,00 Antreclita, hulla, ligni
to ¢ turba
SZstados Unidos 2 200 500
300.02,01 Polvo de carbdn mineral
0 sus desperdiclos 1 179 359 580 517
Alemonla Occidental 584 80
Costa Rica 67 113
astados Unidos 1 174 628 577 252
Guatemsls L 080 3 072
CELESTITA 3 615 355 776 934
261,10.00 Celestita en mimerales-
aun molidos 3 615 353 776 934
Zstados Unidos 3 k35 605 754 982
Guatemala 179 750 21 952



- 31

Fraccidn Producto, furm: de pre-
Arancelaria sentaoidn y pais de deg Kilogramos Yas0s
tino
CUARZO 383 625 142 147
261.11,03 Cuarzo en estado nabu--
ral
Astados Unidos 383 520 k2 120
261,11,04 Cuarzo molido
Italia 105 27
DIATOMITA 6 102 593 b 746 639
261.01,01 Diatomite, tiza; tisrras
distomiceas, trfpoli o
infusorios en estadv ng
tural
Zstodos Unidos 2 769 968 1 246 486
261.01.04 Diatomita, tiza, tierras
digtomiceas, tripoli o=
infusorios mokidos a- -
mas de 200 mollos 160 102 132 564
Alemanis Occidentsal 25 567 18 762
Argentina 113 554 9L 326
Zstgdos Unidos 1 400 3 758
Pert 1 362 116
Uruguay 4 712 3 868
Venezuela 13 507 11 734
261,01,10 Diptomita, tizc, tierras
distomicens, de tripoli
0 de infusorilos, calci-
nads, 981 752 943 983
Argentina 760 024 w0z 929
Chile 50 116 50 055
Pert 171 612 190 999
261,01.11 Diatomita, tiza, tierras
dintomdiceas, de tripoli
0 de infusorics, calcl- :
node preparada 2 190 771 2 L23 606
Argentino 848 889 973 95
Breosil 137 656 145 58



Fraccidn Producto, formg de pre-
Arancelaria sentacidn y pafls de deg Kilogramos Pesos
tino
Colombig 50 031 52 319
Chile 8 036 g9 071
Ecuador 9 Q80 10 569
E1 Salvador 11 624 12 616
Estados Unidos 4 67k 9 205
Guotemala 1 022 965
Japdn 121 060 122 901
Pert 369 536 W56 8hB
Uruguay 67 841 65 832
Venezuela 561 302 563 741
FELDESPATO 5 390 2 551
261,04,06 Feldespato molido 5 390 2 551
Costa Rico 5 084 2 288
Z1 Saolvodor 306 263
FLUORITA 932 759 810 272 696 961
261,04,00 Espate ¢ fluorita, cali
dod metalurgica 677 958 9Lg 161 651 541
Canndad 188 691 252 35 567 623
Costa Rica 5 059 2 788
Estndos Unidos 483 933 884 124 565 952
Guotemnlo . 150 187 108 951
Honduras Britanica 100 510 L1 468
Jopon 5 077 052 1 364 458
Reino Unido 1 005 301
261.04,01 Bspato fluor o fluorita,
colidad aclda 254 800 861 111 O4s5 420
Estados Unldos 254 700 861 110 958 739
Guatemala 100 000 6 681
FOSFORITA 28 794 154 10 719 658
261,10.01 Fosforita, no especifi-~ 4 14k 10 719 653
cada , 28 794 1 7
Canada ?96 320 43 830

Zstodos Unidos 28 697 794 10 675 848



- 33

Fraccidn Producto, formg de pre-
Arancelaria sentocion ¥ nais de deg Kilogrumos Pesos
tino
GRAFITO 50 618 991 15 366 255
261.05,00 Grafito en minerales o
en concentrados 50 618 991 15 366 255
Colombia 10 110 12 006
Sstodos Unidos 50 608 881 15 354 249
HAGRESITA 260 1 615
500,14,01 Carbongoto de mognesio -
en polvo o en panes 260 1 615
Colombic 148 750
Guatemnla 112 865
MICA 5 055 2 581
261.06,01 ihicn en estado notural-
cortads
Zstados Unidos 5 055 % 581
PERLITA 220 978 255 129
261,11.11 Perlita dilatods por cg
lentamiento 29 378 37 257
Brasil 27 130 34 647
Nicaragua 2 248 ‘2 610
261,11,12 Perlite prepsrads como-
filvraute 191 6060 217 872
Colombia 171 000 191 473
21 Salvador 15 450 15 000
Guatemals 5 150 11 399
PIZDRAS 5 919 100 316 100
261,07.06 Fiedras en estado natu-
ral o simplemente cortg
das, con espesor hasta-
de 10 cm.
Zstados Unidos 30 Q00 500



- 3L

Fraccidn Producty, forme de pr
Arancelaria sentacidn y pais de aes Kilogramos Pesos
Tino
261,07.99 Fiedras en estado natu-
ral © simplemente cortg
das no especificadas
ZIstedos Unidos 5 888 700 311 258
261.99.99 Piedras para uso indus-
trial no especificadas
Estados Unidos 400 4 342
PIZDRA POHEZ 7 321 150 223 013
261,00,01 Piedra pdmez o las semg
Jantes de origen volca-
nico
Estados Unidos 7 321 150 223 013
SAL 2 992 784 000 103 293 425
261,09.00 Sal comiun {cloruro de -
sodio) 2 992 784 00C 103 293 L23
Canads 2h2 943 000 L 251 506
Zstados Unidos 645 344 000 14 258 912
Guatemala 1 000 575
Japdn 2 093 319 000 84 586 834
Nicaragua 11 177 €00 195 598
TALCO 23 874 9 352
261,10.05 Talco © estestita en eg
tado natural, atn molliw
dos 23 87k 9 352
Astados Unldos 23 GO0 7 500
Guatemala 874 1 852
TIZBRAS 3 671 3 322
261.01.99 Tierras de todas clases ;
no especificadas 3 671 3 322
Alemaria Occidental 1 196 957
Zstados Unidos 1 393 1 151



Fraceldn Producto, formg de pre
Arancelaris sentacion y pals de dea
tino - Killogramos Pesos
Honduras 1 030 1 196
Italia 52 18
TIERRAS DE FULLER 387 600 653 520
261.01.08 Tierras de hatan (fuller)
molidas a mag de 100 y - ,
hasta 200 mallas 327 600 653 520
Bragll 50 600 70 625
Peru 290 700 516 Yo7
Venezuela . & 300 66 Lgg
WOLLASTONITA 131 oo g 132
261.11,1% Wollastonita cruda o na
tural -
Estados Unidos 131 400 g 132
YESO 1 161 221 615 27 533 310
261.08.00 Sulfato de calclio mine- _
ral 1 161 218 Loy 27 530 210
Alemanla Occidental 2 221 100
Canada 59 345 000 1 303 910
Estados Unlidos 832 305 186 19 580 9390
Fllipinas 31 071 000 1 208 023%
Hong Xong . 1c 770 000 168 581
Japon 9 830 000 k95 500
Nueva Caledonia 0 257 0CO 1 310 Chl
Republica de Chins 1 90% 0G0 1116 431
Zong del Canal de Pa-
name, 125 232 000 2 37 23k
261,03.01 Yeso (sulfato de cal-
cio caleinado) 3 .208 2 000
El salvador 1 032 2 250
Estados Unldos 176 250
Guatemala 2 000 500

FUENTE: Direccidn General de Estadisticas SeIl.l.



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Departamento de Eatudios Economlcos

- 36 -

VOLUMEN Y VALOR DE LA IMPORTACION NACIONAL
METALICOS

1968

PRODUCTOS XILOGRAMOS PESOS

TOTAL:: ehs 1k 194
Aluminio 1/ b9 733 640 78 791 sbo
Antimonio 22 697
Arsénico 11 0948 151 o094
Cobre ‘ - 302 749 £ 692 257
Cromo 23 4537 729 13 237 740
Estafio 2 855 238 £3 91l 571
Hierro 2/ 774 889 212 Wio 31% 058
Mercurio 999 195 £62
Molidbdeno U oglz 256 9364
riquel 629 719 21 341 ogs
oro 3/ 268 053 500 679
Plata 3/ 608 982 259 U33
Platino 3/ 37 7282 3 514 2hy
Plomo 17 Lsg 161 035
Selenlo 2 6138 270 £483
Tltenio 26 109 Lzs 15 970 a5k
Tungsteno 3 713 558 335
Zine | 5 0Ol s 232

1/ Incluye 6xido y productos elaborados
%/ Incluye chatarra, palanquilla y otros
/ Volumen dado en gramos :

-t

FUENTE: Direccidn General de Estedfetica. S.I.C.



CONSEJQ DZ RBEMJBSOS NABURALES NO HENOVABLe
Departamento de Zstudios Econdmicos
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VOLURMEN ¥ VALOR DZ LA IMPORTACION NACIONAL
HO. hmETALICOS

1568

PRODUCTOS KILOGRAMOS PESOS

TOTAL: 392 095 614
Algbastro 36 499 36 531
Lr¢lllas 76 080 846 26 383 625
Asbesto 33 819 316 85 896 750
Azufre 427 753 1 008 119
Barisg 516 685 775 W62
Bauxita 11 949 965 5 999 635
Bloedita 16 728 369 8 648 273
Borax 107 923 162 625
Calcitea 885 L08§ 850 209
Ceolin 17 632 147 10 616 536
Carbdn 70 771 805 16 963 126
Carbonstos 639 370 933 308
Cogue 385 Sbl ghs 132 537 092
Criolits 95 642 396 123
Cuarzo 267 782 359 070
Diatumits 227 789 274 935
Dolomita 50 Q22 25 488
Feldespato 2 718 685 1 396 42
Fluorits 13 187 28 201
Fosforita 326 743 353 40 647 191
Gra fito 152 089 877 241
lggnesita 19 941 476 18 775 685
Marmol 5 295 026 7 339 129
Mica 814 281 ' 2 102 392
Pedernal 20 076 21 436
Perlita 120 398
Piedras 8 318 15 928
Fiedra Pomez 156 u4sh L91 351
Pirofilits 57 507 41 871
Sal k76 509 328 786
Silice 121 668 560 16 092 620
Talco 52 845 302 11 58? 269
Tierras de Fuller 322 879 177 217
Yeso 342 651 325 550

FUENTE: Direccidn General de Estadf{sticme. S. I. Co



CONS=Jd0 DZ R&CURSOS NATURALES NO QiICVABLE
departamento de dSstudiocs Economicos
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2A3UuEN DAL VALOR DE LA IMPOZLACTON
nINERO~ STAIURGICA 1964-1968
METALICOS Y NO MITALICOS

(P=S0S)

ANOS TOTAL N EA%S%L%T%SC oS % NOAnggé%égos %

1964 606 719 1336 L10 780 1C1 67,71 195 939 235  32.29
1965 872 590 706 634 410 728 72 470 238 179 978  27.30
19566 896 366 §56 615 693 057 58.69 280 673 399  31.31
1967 965 595 583 675 335 892 69.94 290 263 691 30,06
1968 038 279 808 646 184 194 62424 392 095 614  57.76
FUENTE: Elaborado en el Depto. de Astudios Zcondmicos con datos del Anug

rio Estadistico del Comercio Zxterior.

Ca



COIS2J0 DI RIECUBSOS
Departamento de

NATURALLS NO @ENOVABL&S
Zstudios Economicos
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1nPORTACION NACIONAL Do LINSBALSS wSTALICOS
VOLUMEN ¥ VALCR
1968
Fraccidn Producty, Tormg de pre-
Argncelaris  senbtacidn y pafs de ori Kilogramos Pesos
gen
Total: 646 184 194
ALUNINIO LS 733 680 98 791 540
28.204,001 Oxido de aluminio L 682 100 L3 621 529
Alemaula Occidental 177 000 358 730
Austria 3 040 37 906
Canada 165 16 184
Zstadous Unidos 4C 045 321 38 029 412
Italia 136 732 373 559
. Palses Bajog 60k L2 oLy
Reino Unido 211 L4ak 1 277 721
Suiza 4 107 77k 3 482 970
76,014,001 Aluminio en bruto sia alegr
(Gesperdicios de desechos)
Astados Unidos 1 615 441 11 105 134
76 4014.959 Aluminio en bruto, no espe-
cificado Q7 248 1 185 970
Llemania Occidental 2 33
Rstadus Unidos 96 204 1 176 823
italis 1 o4z S 114
76,024,001 Barras de zluminio, excepto
1¢ comprendido en la frac--
cidn 76.08A,006 3 310 732 22 335 617
Zstafus Unidos 1 268 856 9 215 0S4
Fraucia 2 041 876 13 120 522
76 4054 . 001, Folvos de 2luminio 28 159 545 290
Alemaaiz Occicentsl 13 561 223 870
Lrobla Saudita 1 10
Belgica 10 000 125 150
sspaiia 1 5



- lo

Fraccidn Pruducts, foraa de pre- :
Arancelaria suntacion v pais de ori Kilogramos Pesos
gen
dstadvs Unidos 4 399 189 977
frgucia 9 2 804
Sueciz 32 766
Suiza 150 2 L3230
ANTINONIO 22 697
81,044,001 Antimonio en bruto 22 697
Zstados Unidos 13 604
italia 9 93
ARSENICO 11 098 151 094
28,04C,005 Argénico no especificado 11 098 151 094
Zstados Unidos 11 096 151 038
Italia 2 56
COBRE 302 749 6 692 257
74,014,001 Anodos de cobre 1 865 67 616
Alemanias Occidental 150 2 438
Sstados Unidos 679 43 389
Francia 1 C36 21, 789
74,014,002 Cobre electrolitico,. ax-
cepto lo comnrendiao en
la fraccidn 7l.01A.001 389 11 208
Zstados Untdos Lg 2 506
Suecis 340 g8 700
74,014,999 Cobre no espeeificado 2 219 62 216
Zstadod Unidos 2 214 81 967
Freucis 3 153
Italia 2 06
74,012,001 Desperdicios o chatarra-
de cubre gin alear 1218 L 975
Alcmeanis Occidental 558 1411
Idstados Unidos 560 3 389
Honduraes Britanica 100 175



-

PFracecidn Froducto, forms de pre-
Arancelaria  sentacidn y pafs de ori Kilogremos Pesos
zen
74.01B.002 Desperdicios ¢ chatarra de
cobre aleado & 701 L6 sul
Zstados Unidog 5 969 39 903
Honduras Britanica Q0 5C0
2eino Unido 332 & Li1
714064 4001 Polves o particulas de co
bre 290 357 6 479 400
Alemanis Occidental 135 701 3 255 750
Austria 1 625 38 094
3élgica 1 339 30 416
Zstados Unidos 123 376 2 508 498
Francia 1 199 18 756
Itglia 1 684 L7 o7
Paises Bajos 1 109 23 665
Reino Unido 388 15 265
Suecia 23 936 541 209
CROIO 23 463 729 13 237 749
26,014,009 Kinerales de cromo (cro=-
mita) con contenido de -
EdeO crémico de 307 a -
2‘13
Zstados Unidos 19 438 885 11 801 420
26,014.010 Minerales de cromo (ero-
mita) con contenido de -
0xido crduico de he% a -
Lé%
Zstados Unidos Iy 024 656 1 435 529
26,014,011 dHinerales de cromo {cro-
mita) con cuntenido de -
6xido cromico de U46% a -
55%
Zstados Unidos 188 800
ASTANO 2 855 2138 63 914 571
26,014,012 ineral de estafio o sus~
concentrados 2 016 276 Ll 931 249
Australia 8 534 337 910
Bermudss 222 971 3 298 750



- lo

Fraccidn Froducto, formg de pre-
Araucelarla sentacion v pals de ori Kilogramos Pesos
sen
Bolivia 1 172 193 23 248 313
Sstados Unidos 612 578 18 Ohé 276
80,01A,001 Anodos de estalio
sgtados Unidos 2 138
80.0144002 Zstalio en brutc no aleg
dos excé@pto 1o compren-
dido en la fraccidn « -
80,034,001
Estados Unidos 814 534 17 967 620
805014.,006 Estafio, grado reactivo- 50 6 156
Alemania Occldental 3 430
Estados Unidos L6 5 626
80,024.001  3Barras de estafio 2l 162 995 002
Lstados Unidos Ly 10 260
Reino Unido 24 117 ggh 7h2
80.044,003 £olvo o particulas de -
cstafio 214 14 406
Zstados Unldos 151 12 373
Faises Bajos 63 2 033
HIZRRBO 774 889 312 44O 313 058
26,014,003 binerales de hierro y -
sus Goncentradus 128 434 238 19 114 322
Brasil L2 794 08O E 177 969
Zstados Unidos 85 639 470 13 935 390
Succia 71 125
Suiza 617 838
73.014,001 Lingotes, tochos, galg-
rages o masas de hisrro
0 acero 3 575 749 2 549 063
Espaia 7 360
Sstados Unidos 616 774 589 370
Reino Unido 2 958 968 1 959 335



Fraccidn Producto, formg de pre-
Arancelaria sentacidn y pafs de ori Kilogramos Pesos
gen
73.044,001 Granallas de fundicidn de
hierro o acero incluso -
trituradas o calibradas,~-
redondas 805 978 2 161 496
Estgdos Unidos 783 295 2 093 829
Japon 17 440 44 088
Suecia 5 243 23 579
734044 ,002 Granallas de fundicidn de
hierro o acero incluso -
trituradas o calibradas,-
angulares 1 143 935 2 613 565
Alemsnia Occidental 3 000 4 594
Estados Unidos 1 118 069 2 512 545
Japon 2 200 55 998
Reino Unido 20 666 4O 428
73,054,001 Polvo de hierro o acero Ley 713 1 752 273
Alenaniz Occidental 35 581 102 874
Belgica 123 2 063
Estados Unidos 428 952 1 646 831
Italia 57 505
73054,002 Hierro o abero esponjosoc-
(esponja}
Estados Unidos 298 2 19%
73.06A,001 Hierro o acero eu blogues
pudeladus o empaguetados
Estados Unidos 2 631 2 Ahs
734,064,002 Lingotes o masas de hierro
¢ zeero
Zstados Unidos 6 255 24 1k5
73.07A,001 Desbastes cuadradous o reg
tangulares o palanquillas
de hierro o acero 139 659 134 148 147 518
Alemania Occidental 5 879 970 5 732 971
Brasil 1 997 840 2 083 697
Estados Unidos 91 679 102 100 740 360



- 45 .

Fraccidn Producto, forma de pre-
Arancelaria  sentacidn y pais de or} Kilogramos Pesos
gen
ncia 10 ?40 Q20 10 256 716
Palswe Bajos 6 754 245 7 416 032
Reino Unido 2 999 600 2 857 81¢
Sulza 19 608 357 19 059 92C

73+ 164,007 Rieles importados para relg
minacidn por eupresas lamie
nadoras O para hornos de =
fundicidn, registrados aute
la srfa. de Haclenda y Cré-

dito Publico L2 685 777 38 538 42C
Estados Unidos 27 478 310 23 576 95C
Honduras Britanics 658 420 407 682
Pa{ses Bajos 7 301 998 6 507 714
Suiza 7 247 Ol 8 046 07k
MERCURIO 999 195 662
28.05D,001 liercurlio no especificado 999 195 662
Alemania Occidentzl 28 5 42(
Dinamarca b 5%
Zspaiia 4 e
Zgtados Unidos 631 125 52¢
Paises Bajos 332 64 201
»OLIBDENO L ghg 256 93¢
81,024,001 Molibdeno en bruto
Estados Unidos L o948 256 93¢
NIQU:EL 629 719 21 341 08¢
75.014,001 Matas, "speiss" u otros

productos de la metal
del niquel; en bruto deﬁ

perdiclos 183 071 6 177 67¢
Canadéd 6L 770 1 682 23(
zstedos Unidos 110 269 4 158 49z
1talia 3 586 168 08:
Palses Bajos 3 386 135 &5

Beino Unldo 1 060 33 21



Fraccidn Producto, forms de pre-
Arancelaria sentacidn y pafs de ori Kilogramos Pesos
gen
75.024,001 Barras o perfiles de ni-
quel sin alear 216 050 6 619 581
Canzdd 3 098 107 7hs
Estados Unidos 212 948 6 508 425
Pefises Bajos b4 3 431
75.02B,001 Alambre de niquel sin - -
alear 37 243 1 645 439
Alemznla Occidental 21 822 82z 917
Belgica 1 53
Estados Unidos 10 872 640 235
Frencia 3 255
Paises Bajus 0 1 856
Sulza b 536 180 123
75.034,001 Polvo o partfculas de nfi-
quel sin alear 120 528 b 137 976
Alemania Occildental 286 8 670
Camdg 104 364 3 429 265
Estodos Unidos 15 877 699 988
Italia 1 53
75+034,004 Polvo de niquel aleado 4 go1 393 808
Alemania Occidental 63 7 712
Bélgica 2Ly 8 275
Estados UniRos L 367 374 021
Italla 124 3 8C0
75.054,001  Anodos de nfquel en bruto 68 026 2 366 612
Alemsula Occidenteal 4 L7s 214 988
Canada 33 089 842 181
Estados Unidos 30 462 1 309 443
ORC 1/ 268 053 500 679
71.074.011 Oro volador en bruto 71 371 168 763
Alemania Occidental 23 870 52 179
Auvstria 5 080 12 469
Italla 28 100 63 793
Japon 1 2 €00
Paises Bajos 14 320 38 322



s

Fraccion Producto, formg de pre-
Arancelariaz  sentacidn y pafs de ori Kilogramos Pesos
gen v
71,074.014 Alambre de oro, cuando se
importe con autorizacion-
del Banco de iéxico, S.A. 1 788 160 492
nsgados Unidos 1031 119 902
Palses Bajos 757 Lo 590
71,074,015 Alzmbre de oro, excepto -
lo comprendideo en la frac
cidén 71.07A,013
Estados Umidos 309 37 803
71.074,016 Polvo de Oro, adherlido a-
lanines de pasta 194 Lak 130 776
Egtados Unidos 191 73k 127 910
Reino Unide 2 750 2 866
71407A,599 Oro no especificado
Estados Unidos 101 2 845
PLATA 1/ 608 982 259 433
71,054,001 Alaumbre de plata, excepto
lo comprendido en la frag
cion 71.054,009 579 Sub 20? 635
Alenania Occldental 1 500 1 730
Zstados Unidos Ll Ll 135 943
Suecia 104 00C 69 962
71,054,005 Plata voladora en bruto 26 500 36 654
Bélgica 20 500 36 556
Suiza 6 000 6 098
7140544999 Plata no especificads 2 528 15 144
Bstados Unidos 2 538 15 144
PLATINO 1/ 37 722 3 514 241
71,094,001 Platino en barras, lingo-
te o peqacerla
Estados Unidos 362 51 714



Productq, formg de pre

Fraccidn sentacion y vais de orl
Arancelarlia gen - ¥Xilogramos Pesos
71.,0%A.003 Platino en laminas acepl
1lladas cuyo easpesor por -
unidad no exceda de 1 cm. 51 7 11k
Estadop Unidos 31 2 309
Reino Unido 20 305
71.094,00L Platino en laminas sin ace
pillar cuyo easpegsor por -—
unidad no exceda de 1 cm. - -
71.094.009 Mambre de platino 2l 61e 2 733 807
Alemanis Occildental 1 518 IES 269
Estados Unidos 21 oW5 2 Ulig 039
Reino Unido 2 05% 105 899
71.09A.011 Mallas o rejlllas de platl
no aln alear 12 173 £97 627
Egstados Unidos 10 A37 517 177
Pafces Bajos 1 536 180 UKo
71.09A.999 Platino no especifilcado 520 27 979
Alemanla Occldental 12l 14 207
Estados Unidos 396 13 172
PLOMO 17 Lsg 161 035
73.014.001 Plomo en bruto para ensaye 12 4g3 117 502
Eatados Unidos 12 Lgy 117 b70
. Relno Unido 2 32
78.01A,999 Plomo no especificado 569 5 0ol
Estados Unidos 101 1 096
Reino Unido Ws3 3 908
74,044,002 Polvos o partfculas de plo
mo 4 Yo7 38 529
Alemania Occidental 4 163
Egtados Unidos I 403 38 36



-~ 49

Fraccidn Producte, forma de pre-
Arancelaria senbacidén ¥y pais de ori Kilogramos Pesos
zen
SALANLO 2 618 270 683
28 .0kC.009 Selenio no especificado 2 618 270 683
Alemania Occidental 5hy 66 285
Bblglca 1 799 170 707
Zstados Unidos 271 55 473
Reino Unido 1 218
TITANIQ 26 109 488 15 970 254
26,034,003 iscoria de mineral ferrg
titanico con mas del 65%
de titanio (bidxido de =
titanio)
Canads. 26 062 613 15 708 736
284254,001 Oxidos de titanio 46 875 261 518
Alemania Occidental 6 125 BO 563
Australia 3 175
Zstados Unidos 20 Lsh 199 540
Fraacia 20 248 20 758
Paises Bajus 53 482
TUNGSTIN0 3 713 558 835
£1.014,001 Tumgsteno en bruto
sstados Umidos 3 713 558 835
ZINC 5 001 5L 382
79,014,001 Zinc en bruto electroli-
tico v bidestilado
steodos Unidos 165 1 220
79,014,002 Anodos de zinc en bruto
“gtados Unddos 23 957
79.014A,999 Zine en bruto no especifii
cad.o 2 468
Alemania Occidental 1 16
Espalia 1 1k

Astadous Unidos

438



Fraccidn Producto, forma de pre=
Arancelaria sentacidn y pais de ori Kllogramos Pesos
sen

79,034,002 Polvo o particulas de zinc 4 871 %9 855
Llemania Occidental 69 2 239
£stados Unidos L, 802 L7 616

79.03A.999 Zine no especificado 104 1 882
Alemania QOccidental 19 329
istados Unidos 85 1 553

17/ Volumen dado en gramos

FUZNTZ: Direccidn General de Estadfstica. S. I. C.



CORSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Departamento de Zstudios Zconomicos
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TiPORTACION NACIORAL DZ wiINZRALES NO wzTALICOS
VOLUIEN Y VALOR

1968
Fraccidn Producte, forma de pre=-
Argncelaria  seutacién y pals de ori Kilogramos Pesos
gen
Total: -392 095 614
ALABASTRO 36 499 36 531
25.15A.001 Alabastro en bruto
Estados Unidos 36 333 35 899
25,154,999 Alabastro no especificado 162 527
Zstados Unidos 151 512
Guatemala 11 15
25,174,001 Alabastro en pedaceria,cu
¥yos lados no excedan de -
5 com,
Estados Unidos 4 105
ARCILLAS 76 080 846 26 383 625

25,074,004 Areillas refractarias con
punte de fuslon mayor de
1600°C envasadas, excepto-
las fracciones 25,074,001

y 25,074,002 7 382 529 6 012 735
Alemania Occidental 40 300 65 775
Dinamarca 2 810 23 644
Estados Unidos 6 180 496 5 014 180
Francia 1 078 645 811 906
Reino Uuido 9 308 21 333
Suiza 70 700 75 897
‘25,074 .005 Arcillas refractarias con

>unto de fusion mayor de
1600°C, a granel, excepto
las Ifraccicnes 001 y 002
Estados Unidos 66 458 935 16 545 114



Fraccidn Producte, formg de pre=-
Arancelaria  sentacidn y pafs de ori Kilogramos Pesos
gen

254,074,006 Arcillas refractarias, =
excepto 1o comprendido en
las fracciones 001, 002,

00k y 005 1 195 641 270 801
Zstados Unidos 1 O44 252 202 587
Francia 151 116 68 214
25.074.008 Apcilles cuyo punto de fu
sién sea mayor de 16759C-
e inferior a 17500C
Estados Unidos 36 617 17 001
38.03A.002 Arcilla activada
Estados Unldos 1 007 394 3 537 97k
ASBESTO 33 B19 316 85 896 750
2542444001 Amianto (asbesto) en roca
Estados Unidos L8 950 7 609
25.244,002 Amianto (asbesto) en fi--
bra 31 032 260 82 101 669
Alemapia Occidental 922 13 932
Canada oly 673 8 27 63 029 904
Estados Unidos 3 808 005 11 420 927
Reino Ynido 279 312 691 523
Uuidn Sudafricana 2 270 194 6 945 383
25.244,003 Amlgnto (asbesto) en pol-
vo o en capas, incluidos--
los desperdicios 22 738 106 3 787 L72
Canadd 2 oo 612 2 747 072
Estados Unidos 733 4ol 1 O40 BZOO
AZUFRE 429 753 1 008 119
254,034,001 Azufre no pulverizagdo
Estados Unidos _ 243 536 30 146
25,03A,B02 Azufre pulverizado 76 372 L26 026
Alemania Occidental 38 677

Sstados Unidos 76 334 L25 349



Fraccidn FroductQ, form? de pre-
Arauncelaria sentacion y pals de ori Kilogramos Pesos
gen
28,024,001 Azufre sublimado o preci-
pltado; azufre cololidal 107 845 551 915
Alemania Occidental 1 562 13 030
Espafia 1 2
Zstados Unidos 106 282 538 915
BARITA 516 685 775 462
25.114.00]1 Sulfato de bario (scspato
pesado o barita)
Alemania Occidental 171 260 250 W24
Estados Unidos 299 672 364 298
28.38A.015 Sulfato de barlof grado-
reyos X 45 626 160 395
Alemania Occidental 39 330 137 73=
Estados Unidos 5 226 18 538
Italia 1 060 4 125
28,384,017 Sylfato de bario, grado-
tecnico
Estados Unidos —— 25
28.38D.004 Sulfato de bario, no espe
cificado 27 320
Zstados Unidos 9 81
Italla 18 239
BAUXITA 11 949 965 5 979 635
26,014,001 Bauxlta sin czlcinar
Estados Unldos 415 542 82 765
26,01A.002 Bauxlta calcinada 11 534 423 5 896 870
Alemania Occidental Lo 000 L9 751
Estados Unidos 11 Lok 423 5 8L47 119



- 54

Productg, formg de pre

Fraccidn sentacidon y pals de orl
Arancelaria zen Xilogramos Pesos
BLOEDITA 1€ 728 369 32 fuz 273
28,384,001 Sulfato de sodlo anhidro 16 727 341 3 63L 725
Alemania Occidental 10 020 10 L33
Estados Unidos 14 717 26A1 3 62l 287
23.33A.,002 gulfato de sodioc crista-
lizado
Eatadoa Unildos 110 51k
28.33D.009 gulfato de sodio no espe
cificado -
Eatados Unidos 918 1% o3k
BORAX 1c7 923 162 625
25.30A.001 Boratos de sodio (borax) 107 923% 162 62
Argentina 5 100 10 17
Estados Unidos 102 323 152 451
CALCITA ags bod a50 209
28.tep,017 Carbonato de calclo pre-
cirisado 385 o3 &50 209
Alemanla Occidental 2 969 47 023
Estadoe Unildos 779 9kl 714 U3
Francla 100 000 33 150
Reino Unido 2 hgg 5 005
CACLIN 17 632 147 10 616 536
25,074,001 Caolfn sin contenido de
oxldo de flerro 1 obg 661 636 £31
Alemania Occidental 6 154 i o010
Colombls 20 38
Ertados Unldos 1 022 226 533 952
Reino Unido 17 259 3% 631
25,074A.002 Caolin, excepto lg compren
dido en la fraccion -
25.074A.C01 16 536 La6 9 979 905
Checoeslovaquia 12l 923 115 831
Eatados Unidos 16 451 131 gh2 6h6
Reino Unido 1o b2y 21 413



Fraccidn Producto, forms de pre-
Arancelaria  santaclén y pais de ori Kilogramos Pesos
gen
CAERBON 70 771 805 16 963 126
27.01A.,001 Hullas, briguetas o combug
tibles sdélidos andlogos oOb
tenidos de la hulla 66 098 831 10 116 801
Estados Unidos 66 025 Qul 10 038 695
Noruega 30 890 ks 530
Beino Unido 42 000 32 576
274024 .001 lignitos o sus aglomerados
Estados Unidos 3 763 834 1 958 587
27.034,001 Turba {incluids la turba -
pars came de animales) O -
sus aglomerados 122 177 209 473
Alemania Occidental L56 311
Estados Unidos 121 721 209 162
27064999 Otros galgquitranes minerg--
les
Estados Unidos 210 306 165 653
Japon 117 600 174 279
Reino Unido 3 354 3 650
38,034,001 Carbdn activado Lss 703 4 334 683
Alemania Occidental 2 382 27 631
Zstados Unidos 352 024 3 398 229
Francia 3 W58
Pafses Bajos 82 039 776 246
Reinc Unido 19 226 131 829
Suiza 29 290
CARBONATOS 639 370 933 308
25411A,002 Carbonato de bario 348 181 539 084
Alemania Occidental 550 1 253
Alemania Oriental 209 100 280 663
Bélgica 10 125 12 650
Estados Unidos 127 350 2h2 349
sSuiza 1 0356 2 169
28,424,019 Carbonato de estroncio
Estados Unidos 4 580 32 145



Fraccion Productg, forms de pre-
Arancelaria sentacidn y pais de ori Kilogramos Pesos
gen
COQUE 385 9kl 95 132 537 092

27.044,001 Coques © semicogues de ~
hulla, de lignito o de ~

turba 303 714 447 100 365 629
Zstados Unidos 303 676 345 100 352 504
Honduras Britanics 38 102 13 125

27,084,002 Cogque de brezs de hulla o
de otros alquitranes mi-

nerales
Estados Unidos 5 694 107 1 491 925
27 o 148,002 Cogue de petrdleoc o de ~
minerales bituminosos 76 536 391 30 679 538
Canada 52 708 18 512
Bstados Unides 75 737 L&Y 29 821 130
Sulilza 745 904 839 896
CRIOLITA 95 642 396 123
25428A 4001 Criolita o quipllita natg
ralaes 95 642 396 123
Bélgica 59 160 198 288
Dinamarca 9 120 34 976
EZstados Unidos 27 362 162 859
CUARZO 267 782 359 070
254,064,001 Cuarzo (excepto arenas =-

naturales), cuarcita en -
- bruto, desbastada, tro---

ceada por ascrrado 267 782 359 070
Alemania Occildental L5 715 50 108
Argentina 25 200
Estados Unidos 203 862 289 194
Suiza 18 180 19 568

DIATOMITA 227 789 274 935

25.124,001 Tierra oe inguseorios hari
na, 31llcea ejemplo:tripo

1



Fraceidn Productg, forms de pre-
Arancelaria sentacidn y pais de ori Kilogramos Pesos
gen
lita, diatomita con densi
dad menor a 1 227 789 274 935
Estados Unidos 226 719 271 333
Sulza 1 070 3 602
DOLOMITA 50 022 25 488
25,.,1BA;002 Dolomita en bruto calcing
da o fritada
Estados Unidos 50 022 25 488
FELDESPATO 2 718 685 1 396 442
25431A,001 Feldespato no especifica- -
4o
Estados Unidos 2 718 685 1 396 442
FLUORITA 13 187 28 201
2543144003 Espato fluor (fluorita) 13 187 28 201
Colombia 20 25
Estados Unldos 13 167 28 176
FOSFORITA 326 743 353 4O 647 191
2541044001 Fosfatos de calcio (fosfo
ritas)
Estados Unidos 326 743 307 40 647 101
25.,10A:999 Fosforita no especificadsa
Estados Unldos 46 g0
GRAFITO 152 089 877 241
25,044,001 Grafito natural (plombagl
na), con un combtenido en
carbono grafitico igual o
inferior al 90% 28 127 63 1.36
Estados Unidos 28 114 63 065
Pafsws Bajos 13 71



Productg, forma de pre-

Fraccidn sentacion y vefls de orl
Arancelaria gen Kilogramos Pegos
25.044,002 Grafito natural (plombagl
na) con un contenido en —
carbhono grafitico supe- -
rior al 90% 123 962 14 105
Alemania Occildental 15 148 76 &75
Estados Unidos 102 761 737 135
Palses Bajos 13 95
MAGNESITA 19 99Ul 74 18 775 685
25+194.002 Cartonato natural de mag-
nesio (magneslta) calcina
do, excepto lo  comprendl
do en la fracclon
25.194400% 19 106 495 17 097 &29
Estados Unidoa i9 105 410 17 096 6Bl
Pafees Bajoa 085 1 188
25.194.,0C3% Magneslita pesada 39 713 15% 197
Alemanla Occldental 1 362 1 795
Estados Unidos 38 356 151 Lo2
23.18A.008 Oxido de magneslo, grado
farmaceutico
Peru 128 2 Ka7
23,134,009 Cxido de magnesio, excep-
to lo comprendido en la -~
fracclon 28,134,008 795 130 1 522 032
Alemania Cccidental 2 160 ik 518
Estados Unildos 792 917 1 507 228
Francla 53 286
28.L2a. 002 Carbonato de magnesio, -
grado técnico
Reino Unido 5 ko
MARMOL 5 295 026 7 339 129
25.154,003 Mirmol en bruto 3 039 665 3 574 683
Eatados Unidos 31 002 ?
Italia 3 008 662 3 53k 910
Reino Unido 1 20



Ersccldm Producto, forma de pre-
Arancelaria  sentacidn ¥ pafls de ori Kilogramos Pesos
ben
25.154.004 parmol aserrade en hojas
¢e cspewor inferior o =
igual a 5 cum. 2 255 199 763 919
Alemania Occidental 4 000 11 947
Egtados Unidos 37 €50 &8 595
Guatemala 118 142
itzlia 2 213 431 663 235
254158999 Marmol no especificado 162 527
mstados Unldes 151 512
Guatemals 11 15
MICA 814 281 10z 392
25.264,001 rica en bruto o laminas,-
cuando se comprueben gnte
la Srfa. de Hda. y Crédi-
to PUblico que son distin
tos a los de produccidn -
nzclonal
Estados Unidos 2 025 26 173
25,264,002 iiica en brute o laminas,-
cuando no se llenen log -
requisitos de la fraccion
001 68 886 929 057
Alemania Occidental 650 31 482
Argenting 47 260 124 320
Brasil 14 361 597 612
Zstados Unidos 2 78k 149 559
India 3 Lob 15 435
Reino Unido 425 10 649
254264.003 liica en p@lvo
Estados Unidos 199 318 641 070
254264 4,00k Desperdlcios de mica,excep
to lo comprendido en la -~
fraccidn 25.264,003 60 232 194 169
Brasil 10 100 185 169
Bstados Unidos 50 132 9 000



Fraccidn Producteo, formg de pre-
Arancelaria sentacidn y pals de ord Kilogramos Pesos
gen
25 4328 ,003 Vermiculita triturada o =
exfollada en laminillas,-
cuya dimension sea hasta_
de 20 mm.
Estados Unidos 4482 622 308 648
38,034,003 Vermlicudita activada
Estados Unidos 1 198 3 275
PEZDIRNAL 20 076 21 436
25.17A3004 Pedernal no especificado
Francia 20 076 21 436
PERLITA 120 3398
254324 4004 Perlita no especificada
Estados Unidos 120 398
PIEDEAS 8 318 15 928
25,324 4999 Piecdras minerales no metg
licas en bruto no especl-
ficadas
Zgtados Unidos 8 318 15 928
PIEDRA POMEZ 156 Lsk 491 351
25.134A,001 Piedra pémez en bruto
Estados Unidos 125 2 980
25.134,002 Piedra pbmez en polvo 6 %03 24 817
Estados_Unidos 6 350 2h 777
Palses Bajos 53 Lo
25.134 4,999 Piedra pluez no especifi-
cada 1&3 226 463 g;u
Alemania Occidental B 2 3
Austria 3 87 8 063
Brasil 1 020 5 015
Estados Unildos 135 077 421 563



Fraccidn Producte, forma de pre-
Arancelaria sentacidn y pafis de ori Kilogramos Pesos
gen
Italis L 3
Suecia 1 302 6 337
PIROFILITA 57 507 41 871
254324 ,007 Pirofilita (silicato de alu
minio natural)
Estadas Unidos 57 507 41 871
SAL L76 509 328 786
25,014,001 Sal comin (clorurc de sodio)
en grano
Estados Unildos 39 403 14 653
25,014,002 Sal comin (cloruro de sodio)
molida 53 756 L8 728
Alemania Gecidental 13 63
Belgica 1 25
Estados Unidos 53 742 L8 640
254,014,003 Sal desnaturalizada © blogques
de sal comun con adicidn de-
azufre u otros oligoelcuentos
Estados Unidos 450 225
25101A0004 GJ.OI‘U.I‘O de sodico U.S DP.
“stados Unidos 303 116
25,014,005 Cloruro de so©dlo Q.P.
Estados Unldos L4 Ol 16 043
25.01A.999 Cloruro de so©odio no especifi )
cado 338 186 2445 8573
Estados Unldos 310 659 228 815
Israel 2 i3
Puertd Rico 27 525 17 025
30,03A.021 5g1 de Carlsbad
Estados Unidos 252 1 780



Fraccldn Producto, form? de pre-
Argncelaria sentacidn y pais de ori Kilogramos Pesos
gen
30.034,022 Sal de Vichy 115 768
Z1 Salvador 5 88
Estados Unidos 110 700
SILICE 121 668 560 16 092 620
25,054,001 Arenas silfceas o cuarzo-
zas con contenido de Oxi-
do de hierrc inferior al~
0:25% 101 583 818 13 876 175
Alemania Occldental 50 350 54 688
Belgica 90 849 bl 652
Colowbia 13 25
Estados Unidos 101 h24 018 13 730 601
Reino Unido Lo8 7 224
Sulza 18 180 18 985
25405A.002 Arenas sin tefilr, excepto
lo comprendido en las - -
fracciones 25.05A.001 y -
004 19 756 658 2 128 O45
Alemania Occidental 4l 1 350
Bélgica 1 161 897 368 009
Estados Unidos 18 467 502 1 697 020
Honduras 69 645 1 439
Suizs 57 570 6C 227
25,054,003 Arenas tenidas
Egstados Unidos 12 151 525
25,054,004 Arena de 99.6% oxido de -
silfceo, 0.003% dxido de~
hlierro y 0.02% oOxido de «~
alumninio _
Estados Unidos 315 933 87 875
TALCO 52 845 302 11 587 269
25.27A,001 Esteatiba natural, en bru
to, desbastada © simple--
mente troceada por aserrg
do 52 519 925 11 172 908



Fracciom Productq, forma de pre-
Arancelaris sentacién y pals de ori Kilogramos Pesos
gen
Estados Unlidos 51 397 875 9 700 184
Francia L& 250 33 188
Italia 1 075 800 1 439 536
25+274,002 Talco no especificado 325 377 14 361
Estados Unidos 182 357 272 836
- Francla 101 0QC 75 781
ltalla 4O 000 63 494
Japon 2 020 2 250
TIERRAS FULLER 322 879 177 217
2540744003 Tierra de batdn o tierras
decolorantes o purifica--
dores, excepto la fracclon
4,007
Estados Unidos 322 879 177 217
YESO 342 651 325 550
254,204,001 Yeso patural o ahhidrita 104 731 52 793
Alemania Occidental 72 1 124
Estados Unidos 98 987 Ll 8U46
Frgncla 212 1 250
Pafses Bajos 17 525
Reino Unido 5 LL3 5 OB
254204 4002 Yesos calcinados 227 202 211 194
Zstados Unidos 215 202 202 194
Italia 12 000 9 GO0
38,194,034 Estuco © yese preparado -
ert polvo O en pasta para-
trabajos dentales
Estados Unidos 10 718 61 563

FUENTE: Direccidn General de Estad{sticas

S. 1.



CONSEJO DE BECUBSOS NATUBALES NO BENOVABLES
Departamento de Estudios Economlcos

- 6 -

PRECIO OFICIAL PROMEDIO PARA GRAVAR IA PRODUCCION
METALICOS
PESOS POR KILOGRAMO 1968

ANTIMONIO 11.90
ABRSENICO (Tridxido de) 1.69
BERILIO (Oxido de) - 53428
BISMUTO _ 110,23
CADII10 73 - ?2
COBALTO 51.53
COBRE 14,03
CROIQ 26.46
ESTANC 40,35
HIERRC (alto fosforo) 0,25
HISRRC (bajo fosforo} 0.26
MANGANESC 1.66
MERCURIOC 16 290
MOLIBDENOC .79
NIQUEL 25 90
PLATA 879. 67
PLOMO 2

SELENIO 124,01
TUNGSTEZNO 59,25
TELURIO 165435
TITANIO 1,76
VANADIO 28.36
ZINC F.86

FUENTE: Dilarios Ofilcizles de la Federacién.



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABIES
Departamento de Estudlos Econdunicos

- 65 -
PRECIO OFICIAL PROMEDIO PARA GRARAR 1A PRODUCCIGHN

NOC METALICOS
PESOS POR TONELADA 1 9 6 8

ALUNITA 35400
ARENA PARA VIDEIO Y OTRAS

ARENAS STLICOSAS 150.00
AZUFRE 501,88
BARITA 19375
BARRO REFRACTARIO {arcilla

impura) 30.00
BENTONITA 100 .00
CALCITA CRISTALIZAD. (Tipo espag

to de Islandia) 1/ 300,00
CALCITA CRISTALIZADL (Tipo cow
. mtn) 110,00
CALIZLS, exceptuando el marmol

¥ varledades orngmnentales 15400
CALIZAS, variedades ormamenta-

les y marmol 230,00
CELESTITA 193475
CAQLIN 80.00
CUARZO BEANCO Y ROSA (hialino) 150,00
CUARZO (variedad agata) 1/ “ 1434
DIATOMITA 120,00
DOLOMITA 60.00
FELDESPATO 130.00
FLUORITA J44 L7

FOSFATO (roca fosfdrica) bajo-
en fluor, 0 sea todo el gue
se exporjya 300,00
FOSFATO (roca fosfdérica) ordie
nario, o0 sea €l de consumo -

interno 80.00
GRAFITC CRISTALINO 1/ 5462
GRAFITO ANORFO 1/ 0.62
HALLOYSITA 35,00
PERLITA, en estado natursal 50,00
MAGNESITA 380,00

MATERIALES SILICOB0S5- A GRAREL 60,00



MICA (Hasta 5 cm). 500,00
MICA (mayor de 5 cim. ) 1 000.00
PIEDRA BESFRACTARIA, roca aclda

o de tipo riolitico 35400
BOCA OPALITERA 500.0C
SULFATO D& SODIOC 250,00
TALCO 300,00
TIERRA FULLER 100.00
TURQUESA (fosfato hidratado de

alimina) 1/ 200,00
WOLLASTONITA 180.00
YESO EN ESTADO NATURAL 5400

L/ Pesos por kilogramo.

FUSNTE: Diarios Oficiales de la Federacidn.



CONSEJO DE RZCURSOS NATURALES NO BENOVABLES
Departamento de Estudios Econdmicos

- 67 -
PEECIO OFICIAL PROMEDIC PARA GRAVAR LA EXPORTACION

METALICOS 1968

-~

FRACCION PESOS POR
ABANCZLARIA PRODUCTC Y FORKA DE PRESENTACION KILOGBAHQ;

ANTIMONIO
271:00,00 Contenido en cualquier mineral, cuay

do esté en una proPOrclon hasta de =

25% 2.5858
271400,01 Contenido en cualguler oineral, cuan

do esté en una pr0porolon de mas de~

25% nasta 30% 34401
271.00,02 Contenido en cualquier minmeral, cuan

do esté en una proporclon de mas de-

30% hasta LO% B 57k
271.00,03 Contenido en cualquier mineral, cuap

do esteé en una prop0rcion de mas de-

0% hasta 55% 5.,1716
271,00 .04 Contenido en cualquier mnineral, cuan

do este en una pr0porcion de mas de~

55/" 5.66’4'1
271.00.05 En concentrasdos, speiss y escorlas 5,6641
271.00.06 En barras impuras o eu conbenido enw-

otros métales 11.3435
271.00,07 Afinado 11.3435

ARSENICO (Tridxido de)
271401,00 Zn speiss 0 escorias 0.,6611

271,.,01,01 Negro o impuro, cuando su ley sea --
hasta del 98% 1.0604



FRACCION

PESOS POR
ABANCELARTIA PRODUCTO Y FORmA DE PRESENTACION KILOQBAHO
\

271.01.02 Blanco refinado, cuando su ley sea

meyor del 98% 1,1155

HISHUTO
271,02,00 En ninerales 69.7999
271.02.,01 En concentrados © en otros produc-

tos pilrometaliurgicos 69.7999
271.02,02 En barras impuras o el contenlido -

en otros metales 90.0155
271.02,03 Afinado 105.2380

CADMIC
271.03i00 En concentrados, speiss 0 en otros

productos no especificados 53,7967
271.03,01 Contenido en btros metales 53i7967
271.03.02 Afinado 6648343
271,03.03 En polvillos de fundicidn 5347967
271,03.04 @ontenido sn concentradog de zinc,

cuya ley o contenido metalico no -

ses superior al 2% 40,1006

COBALTO
271 ,0l,00 En dinerales 3941320

COBR=
271.05,00 En minerales 11.5171
271.05,01 En concentrados, en preclpltados,-

en matas, speiss, en lodos anodl——

cos © eun otros productos metalurgl

cos no especiflcados 12,5066
271,05,02 En barras impuras 13,1221



FRACGION

PESCS POR
AR&NSELARIA PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTACION KILOGRAMO
271,05.03 Afinado 13,7311
671,00,00 Anodos de cobre 13,7311
671,00,02 Electrolitico 13.7311
CROMO
E8TANC
271,07,00 En Minerales 38,2083
271507,01 En concentrados, en escorlas o en
. residucas de fundicion 36,4372
271,07.02 Metalico impurc o lingotes, grana
P llas o contenido en otros metales Lo 4356
271.07.0% Afinado o 4356
HIERRO
270,00,00 En minerales naturales 0.0968
MANGANESC
271,03400 En minerales 0.14680
271,08,.02 En concentrados, molidg o tritura
S do a cualquier dimensign, pero cu
ya 18y o contenido metalico no -
sea inferior al 38% y siempre que
ge exporte por empresas que CcOm-
prueben ante la 9rfa., dec Hda. y -
C.P., que tlenen plantas para con
centracion de mlnerales 0.703%
271,08,03 En concentrados, molido o tritura

do a cualquler dimensiorn, pero cu
ya ley o contenldo metaiioo no -
sea inferlor al 3&% o cuandc no -
reuna las cqgndiclones sefialedas
en la fracclon 271.03.02

0. 7085



FRACCION PESOS PCR
ARANCELARIA PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTACION KILOGRAMO
MERCURIO
271.09.00 Bn nminerales 15743015
271,09.01 En concentrados 157.3015
271..09,02 Metalico 159.1513
MOLIBDENO
271.10.00 En minerales 22,7665
271.10.01 En concentrados 25.9353
NIQUEL
291411,00 Contenido en barras de cobre, en 10 |
dos anddicos ¥y en matas 7.0252
0RO
272.00.05 En lodos anddicos, proveniente de -
: 1z rcfinacidon de metales por proce-
dimientos electrolfticos 12 780,9013
920,01,00 leminado o estirado en barras, plan
chas © lamings 13 998.3000
PLAYTA
292,01,00 En minerales 848,3300
272.01.01 En concentrados, matas, spelss, &S-
corias, polvillos o lodos anodicos 860.8301
272,01,02 Eyn precipitados © en barras impuras
o mixtas 865.5801
272.01,03 Afinada, sin elaborar, cuando se ex
porte con permiso del Banco de Mexi
cO, S. As 870.8493
272,01 4Ol Contenido en atros productos metalip
gicos no especificados 860,8301



FRACCIOR

ARBANCELARIA

PRODUCTO ¥ FORiA DE PRESEZNTACION

BESGS POR
KILOGRANMO

500,16.01
500,16,02

500416.03

500,16404

500,16.05

500,16.99

533000n00

533.00,01

661,00,00

665.,02,02

665,02.03

665,02.04

Oxido de plata

Nitrato de plata, cuando se exporte
con autorizacidn del Banco de lexli-
co, S. A,

Nitrato de plata, cuando S€ exporte
sin sutorizaciodn del Banco de Mexie
CO, Ss Lo

Cianuro de plata, sliempre que s€ &X
porte con sutorizacion del Banco de
1“16}{100, S. A

Cisnuro de plata, sin autorizacitn
del Banco de Héxico, S. A.

Sales de plata, no especificadas

Aleaciones a base de plata, para -
traba jos dentales (amalgamas), siel
pre que se exporte con perniso del-
Banco de Mexico, Se. A

Aleaciones a basc de plata, para =
traba jos dentales {amalgamas), sin-
permiso del Banco de HNexlco, Se As

Plata en forms de alambre O tubo

Filigrana de plata, cuando no esté-
contrastada

Piegas de plata o sus aleacivnes,el
pleadas en instalaclones electricas
con peso hasta de 100 grs. cada una
siempre que se exporte con auborizg

-

cidn del Banco de lMexico, S. A.

Piezas de plata o sus aleaclones,el
pleadas en lngtalaclones electrlcas
con peso de mas de 100 grs. cada una
siempre que se exporten sin avbori

-

zzcidn del Banco de MExico, S. A.

83743927

571.7681

591,7681

7248399

72%.8399
676.,2842

630,2956

630,2956
900 . 4223

83248906

810,3801

810.3801



FRACCICN TFRROS POR
ABANCEILARIA  PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTACION KILOGRAMO
920,01,01 Plata laminaga o estipada en barras

planchas o laminas 900.4223
920,00,01 Desperdicios de plata 900.4223

PLOMO
271,12,00 Zn minerales extrafdos de yaclmien-

tos gque se encuentren a mas de 1000

Km., de dlstancla ferroviaria de la

fundicidn o planta mequiladors mAS—

cercana que exista on el pals, prow

rias para el tratamiento munalurgia

co de ese mineral 240273
271.,12,01 Zn minerales, no Bujetos a lus pe-~

quisitos sefialados en la fracciim «

271.12,00 2.0273
271i12,02 En concentrados en matas o speiss 241796
271412(03 Zn barras impuras o ¢l coantenido en

otros metales 246234
271.12.,04 Antimonial en barres 246234
271,12,.05 Afinado 30931
683,02,00 Hunicidn de plomo 340931

SELENIO
271,13.00 Zn concentrados 24,8020
271.13.,01 Zn matas, spelss, lodos anoddicos o

residuos de fundicidn 24,8020
271.13.02 No afinado o el contenido en ctros-

metalcs 123,+7105
271.13,03 Afingdo 12347105

TITANIQ
271,14,.00 En mincrales 0.4508



FRACCION

ABANCAILARIA

PRODUCTC Y FORMA DE PRISINTACION

Pi503 POR
KILOGRAMO

271,14.01

271.15.00
271.15.01

271.16400

27141700

271,17.01

271,17.02

271.17.03

271.17.04

En couccntrados
TUNGSTZNO

Zn mnincrales
Zn concentrados
VANADIO

En concentrados o ¢l _conteunidc en -
polvillos de fundielon © gscorias

ZINC

Zn minerales extraidos de yacimien-
tos que llonoen los(rcquisitos seila~
1zd0s en la fraccidn 271.12.00

En mincrales cxtrafdos do yacimien~
tos qu¢ ne llencen los requlsitous sg
finlados en la fraccidn 271.12.00

Zn mincrales conccntrados

BEn productos impuros, granulosos O-
en ¢scorias improplos para Uses in-
custrisles inmediatos obtenldos por
procedimicntos dc volatilizacion pi
rometaliurgiea soguida do oxidacion,
cuando contenga del 55 al 75% de -
zinc

Zn concentrados, lmpuros, grarulo--
sos O escorias improplos para USOse
ipndustriales inmediatos obtenido por
procedimlentos ce volatilizacion pi
rometalurgica seguida de oxidacion,
cuzndo contengan mas del 75% de zinc

04508

5942092

59 « 2092

392771

1.3258

143258
1.1858

1.5795

1.6248



FRACCION PESOS POR
ARAVCALARIA  PRODUCTIO Y FORKA DE PRESAKTACION KILOGRALIO
271.15.05 En barrss impuras 3.2572
271415,06 Afinado 32705
271,15.07 Zn minerales calcinados 1,1824

FUEZNTE: Diarios Oficisles de le Federacidm.



CONSEJO DE REGURSOS NATURALES NO RENOVABLEH
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PRECIC OFICIAL PARA GRAVAR LA EXPORTACION

NO METALICOS 1/
196 SM

Fraccldn PRODUCTC ¥ FORMA DE PESOS POR
Arancelarila PRESENTACION XILOGRAMO
AGATA
260.00.00 Agata o Jaspe excepto la variedad onlx 5 000.00
260.00.01 Agata o Jaspe varledad onix silico 5 000.00
ALABASTRO -
261,07.00 Alabastro, marmol o tecall aserrado en ho
Jas o trozos de 10 cm. de espesor 500.00
261,07.01 Alabastro, marmol o tecall aserrado en ho
Jas o trozos de mas de 10 cm. de espesor. 500,00
261..07 .02 Alabastro, marmol o tecall en pedaceria 500.00
261.07.03 Alabastro, marmol o tecall pulverizado. 0.02
261.07.98 Alabastro marmol o tecall en estado natu-
ral. 5 000.00
ARCILLAS
261.01.98 Arcillas aun cuando sean refractarlas 0.80
ARENA
261.11.00 Arena o grava 0.005
ASBESTCS
261.02.00 Asbesto o amlanto en estado natural 0.90
AZUFRE 2/
261.,03%.00 Azufre en estado natural 501.8750
BARITA 2/
261,04,02 Barita en minerales 193,75
261. Ou 03 Barlta en mlnerales concentrados 19 .TE
261.04.0 e3h,2

Barita molide & menos de 200 mallasg



Fracclon PRODUCTC Y FORMA DE PESOS POR

Arancelaria PRESENTACION XILOGRAMO
BENTONITA

261.01,00 Bentonlta o arcilla cololdal natural 0.15
BLOEDITA

261.10.0 Bloedita o sulfato de sodlo impuro 0.25

261,10,0 Sulfato de sodio enhidro 0.69
CAL

6£50.00.03 Cal comin viva 0.14
CALCITA

261,11,01 Calcita Optica 1 000,00

261.11.02 Calcita blanca industrial .18
CALIZA

261.11,06 Pledra callza en estado natural o -
triturada 18 000.00
CAOLIN

261,01.05 Caolines aun cuandc sean refractarios 0.80
CAREON

300.02.01 Polvo de carbon mineral o sus desper
diclos - 0,15
CELESTITA

261.10,00 Celestita en minerales aun cuando es
ten molidos - 0.19383
COQUE

300.01.00 Coque no especificado 0.U2
CUARZO

260,00.02 Amatista oceldental {cuarzo) 18 000.00



Fraccion PRODUCTC Y FORMA DE PESOS POR
Arancelarila PRESEINTACION KILOGRANO
261.11.0 Cuarzo en estado natural 1& 000.00
261.11.0 Cuarzeo molido ' G.005
FELDESPATO

261.0L,05 Feldespato en emptado natural 500.00

261.0".06 Feldespato molido 0.25
FLUORITA 2/

261,0k.0C Egpatofluor o fluorita calidad meta-
lurgica , 3ul L739

261,0l4,01 Espatofluor o fluorita calidad aclda 55,9925
FOSFCRITA

261.10.01 Fosforita o roca fosforlca 0,30
GRAFITO

2£1,05.00 Grafito en minerales concentrados 0.3119
GRANITO

261.07.04 Granito en estado natural 1 0C0.00

261.07.05 Granito en bloques o lamlnas 1 000,00
MAGNESITA

261.10.02 Mapgnesita en estado natural 3,30
MICA

261.05.00 Mica en estado natural sin cortar 35400

261.06.01 Mica en ectado natural cortada 80.0C

261.,06.04 Vermiculita en minerales naturales 35,00
PERLITA

261.11.08 Perlita en estadc natural 1 000.0C

261,11.10 Perlita molide a mas de 200 mallas 1.00

261.07.06

PIEDRAS
Pledrss en estado natural con espg



PESOS POR

Fraccion PRODUCTO ¥ FORMA DE
Arsncelaria PRESENTACICH XILOGRAMO
gor hacsta de 10 cm, 18 000.00
261.07.99 Piedras en ectado natural no eapeci
ficadas - 18 000,00
261.99.99 Piedras para ugo industrial 500, 00
SAL
261.09.00 8al comin (clorurc de sodio) 0.2%
261.09.01 8al desnaturalizada en blooues para
ganado 0.90
TALCO 2/
261.10.05 Talco o esteatita en estado natural 350.00
TIFRRAS
261.01.99 Tierras de todas clases, ho especi-
ficadas 0.50
TIERRAS DIATOMACEAS
261.01,01 Tiza, tierres diatomaceas, de tripoli
o de infusorios en egtado natural 0.5C
261,01,02 Tiza, tierras dlatomiceae, de tripoli
o de infusorlogs molida a més de 25 ¥
hasta 100 mallzs 0.60
261.01.,03 Tiza, tierras dlatomaceas, de tripoli
o de infuasorlos molida a mas de 100 y
hagste 200 mallzas Cs 70
261.01.0 Tiza, tlerras diatomaceas, de tripoll
o de lnfusorios molida de mas de 200
mallas 0.30
261,01,94 Tiza, tlerras diatomaceas, de tripoll
o de infusoriog, molida, no especifl.- ‘
cada. C.80
YESQ 2/
261.08.00 Yeso (sulfato de calcio mineral) 50.00

1/ Preclo promedic
2/ Pesos por tonelada métrica

FUENTE: Direccién General de Aranceles, grfa, de Hacienda y Gredito
Publico,



€ONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Devartamento de Estudios Economicos

, - 79 -
PRECIO OFICIAL PARA GRAVAR LA IMPORTACICI
METALICCS
1963
FRACCICN PRODUCTO Y FORMA DE PESOS POR
ARANCILARIA PRESENTACION XILOGRAMO
ALUMINIO
28,204,001 Oxido de aluminio 1.70
76.01A,001 Aluminio en bruto sin alear , 7.00
76.01A,999 Aluminio no especlficado (los demas) 8.00
76.024.001 Barres de aluminio 8.00
76.05A.001  Polvos de aluminio 9.50
76.054.,002 Particulas de aluminio (oropel picado). £0.00
ANTIMONIO
81.04A,001 Antimonio en bruto 9,80
ARSENICC
23,0lc.00%5 Argénico no especificado 22,50
COERE
7,014,001 Anodos de cobre 16.25
7L.014.002 Cobre electrolitico , 670
74,014,999 Cobre en bruto {(los demas) 5.00
7L, 01R.00L Desverdiclos o chaterra de cobre sin
glear 5.79
7¥.,01B,002 Degnerdicics o chaterra de cobre aleado 3,20
T4 _0EA.00L Polvos de cobre 13.0C
7L, 06A.002 Part{culas de codre £0.00
CROMC
26,014,009 Minerales de cromeo (cromita) con con-
tenide de oxldo cromice igual o supe-
rior a 307 sin exceder de '27 0.30
26.014.010 Minerales de cromo (cromlta) con con
tenido de oxido cromico guperior a --
Lod gin exceder de L6% 0.U45
°£.01A.011 Minerales de cromo (cromite) con con
tenido de oxido cromico superiocr & -
LE7 gin exceder de 55% 0.3



FRACCION PRCDUCTO Y FORMA DE PES0O3 PCR
ARANCELARIA PRESENTACION XILOGRAMO
EsTANO
26,014,012 Zn minerales o sus concentrdos 33,15
%0.01A,C01 Anodos de estafio 20.00
40.014,002 Estafio en brute, no aleado 33.00
3C.014,005 Desperdiclos o desechos de satafio 30,00
£0.01A.006 Estafio grado reactivo 175.00
30.024.001 Barras de estafio 16.00
30,044,003 Polvos o particulas de estafio 30.00
HIERHQ
73.014,001 Lingotes, tochos, gelapagos o masas de
hierro o acero 0.60
73.03A.001 Chatarre de envaces de hojalata l.c0
7%,034,002 Ruedes de ferrocarril lnutilizadas 1/ Lo.c0
7%.0%4.00 Limadurss, virutess o rebabas 1/ - 37.50
73.034A.00 Desperdiclos en paguetes prensados sin

_ clagificer 1/ Lo.co
73,034,005 Deaperdiclos™ sin prensar nl clasificar 1/ 56,00
73,034,006 Desperdicios de envases de hojJelata | 0.48
7%,034.999 Desrerdlcios no espegificados {los demas) Ll 5c
73,04A.001 Granallas de fundicion de hlerro o acero,

redondasa , 5+00
73,04, 002 Granallas de fundicion de hierrc o acero,
, . angulares. 2+00
73.054.001 ° Polvos de hierro o acero 2.00
73,084,002 Hierro o acero egponjoso (esponja) 3.00
73.064,001 Hierro o acero en blogques pudeledos o em
_ paguetados - 0.30
73.06A.002 Hierro o acero en lingotes o masas 1.50
7%,07A.001 Hierro ¢ acero en desbastes cuadrados, o
rectangulares o palanquilla 0.30

73.07A.002 Degbtagstes planos ¢ llanton 1.30
MERCURIO

22.05D,001 Mercurio no egpecificado 100.00
MOLIBDEND

81.02A.001 Molibdeno en bruto 157.00

75.014.001

FIQUEL

Matas, spelss u otros productos interme



FRACCICN PRODUCTO Y FORMA DE PESOS POR
ARANCELARIA PRESENTACION ¥ILOGRAMO
‘ dios de la metalurgia del hiquel 20.20
75.024.001 Barras o perfiles de nfcuel sin alear 26400
75,028,001 Alambres de nfquel sin glear h3.20
75.0%4.001 Polvo o part{culers de n?quel gin alear 30,00
75.054.001 Anodos de nfquel 23,20
ORO 2/
71.07A,002 Nativo, sin marca de ensaye, en 1lingo
tes o pedagerla, cuando se importe ein
autorizacion del Banco de Mexico, S.A. 1L, ko
71.07A.003 En barrrs laminadns, sin marca de ensa
. ye, cunndo se importe con autorizacion
del Benco de México, S.A. 1k, 30
71.,07A. 00U En barras laminadas, sin marca de ensa
ye, excepto lo comprendido en la frac—.
cion 71.07A.003 14,10
71.07A,006 En barrag fundidas, con marce de ensg-
ye, cuando se importe sin autorizacion
del Banco de México, S. A, 14.10
71.074.007 En laminas acepilladas, cuyc espesor -
por unidad no exceda de 1 cm., cuando
se lpgporte con autorizacidn del Banco
de México, S.A. 1,30
71.07A.008 Tn lamines scepilladas cuyo espesor -
por unided no excedn de 1 cm., excepto
lo comprendido en la fraccion 71.074.007 1,10
71.07A.010 En laminns sin ncepillar, cuyo espesor
por unidrd no exceda de 1,cm., cuando
se lmgporte con nutorizacion del  Banco
de Mexico, S.A. 14,00
71,074,011 Oro voledor 3/ 2.00
71.074.015  Polvo adneridd a laminas de pasta 3/ c.ko
71.,074.999 Yo egpecificado (los demis) 15.20
PLATA
71.05A.001 Alambreg excepto lo comprendldo en la -
froceldn 71.054.009 3/ 0.70
71,05A,002 Laminns, con eéspesor due no exceda de
5 diezmil{metros por unidad, cuyo &an-
cho sea mayor de 35 cm. ¥ longitud de
g m. 35.00

71.05A.003

Laminea, excepto lo comprendidc en la



PESCS POR

FRACCION PRODUCTC Y FORMA DE
ARANCELARIA PRESEVTACION ZILOGRAMO
fraccidn 71.054.002 gﬁ 0,70
71,054,00L Lingotes o pedaceris 350,00
71.05A.005 Plata voladora 3/ . 0,15
71.054.999 Plate no especificada (los demda) 2/ 100.00C
PLATINO 2/ '
71,094,001 En barres, lingotes o pedaceria 35,00
71,094,002 En barress laminadas, cuyc espesor por
unidad sea mayor de 1 eom, Lo.25
71,09A.00% ¥n leminae acepllladrs, cuyo eéspesor
por ynidad no excede de 1 cm. bo.25
71.094,004 Fn laminas sin acepillar, cuyo espesor
‘ ) por unlded no exceda de 1 cm. PB.OO
71.09A.008 Tubos de pletine ‘0,25
71.09A.009 Alambres de platino Lh,00
71.094.011 Mallas o rejlllas de platino, sin alear 6.50
PLOMO .
73,014,001 En bruto para ensaye. L,75
78,01A.002 No especificado 5+60
74,08A.002 Polvos o particulas de plomo 11.00
TITANIO
24,03A.003 Escoria de mineral ferrotitanico, con
, teniendo mas del 65% de titanio expreé
aado como bloxido de titanio 0.60
24,254,001 Oxidos d&e titanio 7.00
TUNGSTENO
$1.014.001 Tungsteno en brute 220.00
ZINC
79,014,001 7ine electrolftico o bidestiladoe £.10
79.014.002  Anodos de zine , g.1L0
79,014,999 Zino no especificedo {los demas ) 9.0
79.018,001 Laminas inutilizades mediante perfors
clones a trechos no mayores de 20 m. 12.50



FRACCION PRODUCTO Y FORMA DE PE3S0S POR
ARANCTILARTA PRESENTACION XILOGRAMC
79.034A,002 Polvo o prrticulns de zinc h.20

NOTAS: Precio dado por:

1/ 100 kilogramos
/  Gramo neto

—

3/ Gramo legal
L/ 7ilogremo legal

—

FUENTE; Tarife del Impuesto Generel de Imporitrcidn, Secretnria de
Haclenda y Creédito Piublico,
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PRECIO OFICIAL PARA GRAVAR LA IMPORTACION
NO MIETALICOS

19638
FRACCION PRODUCTO Y FCRMA DE PESOS POR
ARANCELARTA PRESENTACICN, KILOGRAMQ
AGATA
71,024,009 Aratas naturales 60,00
ALABASTRO
25.154,001 Alabastro en bruto 0.50
25,154,002 Alsbastro aserrado en hojas 1.30
254,154,999 Alabastro no especificado (los demds) 1.30
25,174,001 Alabastro en vedacerfa, cuyos lados no
excedan de 5 cm. 1.90
ARCILLAS
25,072,004 Lrcillas refractar%as, con punto de fu

sién mayor de 16007C, envasada, excep=-
to lo comprerdldo en las fraccliones -- )
25,07A,001 y 002 0440

25,074,005 Arcillas refractarias, con punto de fu
s18n mayor a 1600°C, a granel, excepto
Jo coumprendido en las fracciones -

25,074,001 v 002 -
25,074,006 Arcillas vefracterias, excepto lo com-

prendido en las fracclones 25.07A.001,

002, 004, 005 30.00
25 074,008 Arecillas cuyc punto de fusildn sea de -

14759C e inferior a 1750°C. 1/ 18,00

38,03A.002 Arcilla activada 12,00



FRACCION

PRODUCTO Y FCRMA DE PES0S POR
ARANCELARTA PRAESENTACION. KILOGRAMO
ASBESTOS
25 242,001 Amlanto (asbestos) en roca 2,00
25,204,002 Amianto (asbestos) en fibra 2490
25,244,003 Amianto {(asbestos) en polvo o en capas,
tnclufdos los desperdiclos 2450
AZUTFRE
25.034.001 Azufre no pulverizado -
25.03A,002 Azufre pulverizado -
28.024,001 Azufre sublimado o precipitado; azufre cg
loidal 1,60
BARITA
25,11A,001 Sulfato de barlio o barltes 1,30
28,384,015 Sulfato de bario, grado Rayos X 5425
28,38A,017 Sulfsto de bario, grado téenico 5425
28,38D.00L Sulfato de bario, no especificado 2/ 150.00C
BAUXITA
26,014,001 Bauxilta sin calcinsr 0,10
26,014,002 Bzuxita calcinada -
BORAX
25,304,001 Boratos de sodio (bdrax) 0.80
CALCITA
28,424,018 Carbonato de calcio precipiltedo .90



FRACCIQON PRODUCTO ¥ FORMA D2 PESOS POR
ARANCELARIA PRESENTACION KILOGRANO
CACLIN 1/
25,074,001 Sin contenido de 8xido de fierro 137,00
25,074,002 Ceolin, excepto lo comprendido en la frag :
cibn 25,074,001 6C.00
CARBQON
27.01A,001 Hulles, briquetaz, ovoides o combustibles
s6l1dos andlorzos obtenidos a vartir de la
hullz 1/ 9,00
27,024,001 Lignitos o sus aglomerados 1/ 60,00
27;03A.001 Turba (incluida la turba pars cama de ani
males) o sus zclomerados 1/ 2.CC
27,064,002 Alquitranes en bruto -
27,064,999 Alquitranes no esnecificados (los demds) -
38,034,001 Carbones activados 720
27.054,001 Carbfn de retorta 6.75
CARBONATCS
25.11A,002 Carbonato de bario 1.60
254,324,001 Carbonato de estroncio 8430
coU= 1/
27 .0lA , 001 Coques o semicoques de hulla, de lignito
o de turba 49,00
27.084,002 Coque no especificado 49,00
27 41LA,002 Coque de petrfleo o de minerales biltumi-

noescs

49 .00



FTRACCION PRODUCTO Y FCORMA LE PESOS PCR

ARANCELARTIA PRESENTACION KILOGRAMO
CRIOLITA

254,284,001 Crioclita o© quiolita‘naturales 5.90
CUARZO

25,064,001 cuarzo (excepto lsg srenss natursles),
cuzrcita, en bruto, desbastada © gimple
mente troceada por sserrado 0,30
DIATCMITA

25,124,001 Terrss de infusorios, harines siliceas
résiles o demis tlerras silfceas anglo-
gas de dengidad igual © inferlor a 1 -- _
incluse calcinadas 0.80

| DOLOMITA

25;18A.001 Tn bruto sin calclinar 0.90

25,184,002 En bruto calcinada o fritada 3.60

25,184,003 Aglomerado de diatomita 0,30
FELDESPATO

25,314,001 No especlficado 0460
FLUORITA

25.314,003 Zspato fluor o fluorlta 0.50
FOSFORITA

25,104,001 Tosfatos de calclo (fosforitas) -

25,.,10A,999 Fosfatos de calclo no especificados (los
demés ) 0,30
GRAFITO

25,044,001 Con un contenido de carbono grafitico --
igual o inferior al 90% 5420



FRACCION PRODUCTO Y FORMA D% PES0S POR
ARANCELARTA PRESEZNTACION,. KILOGRAMO
25,004,002 Coh un contenido de carbono graff-

tico superlor al 90% 6475

MAGNESITA
254,194,001 Carbonato natural de magnesio gin

calcinar 1.10
25;19A.002 Carbonato naturel de magneslo cale

cinado, excepto lo comprendide enw

la fraccldn 25.194,003 0.65

25,194,003 Kagnesia pesada 0490

28.4184,008 Oxido de uagneslo, grado farmacduti

ao _ 760
28418A,009 Oxido de magneslo, exc¢epto 1o com--

prendido en la fracgign 28,184,008 7.00
28.424,021 Carbonatos de magneslo, grsdo técn;

co 8410
28 424,022 Carbonato de megnesio, U,S.P,. 3,60

MARMOL
25,154,003 En bruto 0450
25.15A;00h Ligerradc en hojasg de espesor inferior

0 1zual a 5 cm. 1.20
25,154,005 Lgerrado en hojas de espesor superior

2 5 cm. 1.3¢0
25,154,999 MZrmol no especificado (los demds) 1.30
25,174,002 En pedacerfa cuyos lados no excedan -

de 5 cm, 1,90



FRACCION PRODUCTO Y FORMA DH PES0S POR
ABANCZLARIA PRESENTACION. KILOGRAMO
MICA
25,264,001 En bruto o en 1léminas, cusndo se cony
pruebe ante la Secretar{z de Haclene
da y Ccrédito Pdblico, que es de ca--
racterfsticas distintas a la de pro=-
duceién nacional 37.00
25;26A.002 Tn bruto o en liminas cuando no lle-
ne loe requisitos de la fracecibn --

‘ 25,264,001 37.00
25,264,003 n polvo 2,50
25.264,004 Desperdicios de mica; excepto lo conm

prendido en la fraccidn 25.26A,003 2,0C
25,324,002 Vermiculita en bruto 17.00
25,324,003 Vermicullta triturada o exfollada, en
laminillas cuya mayor dimensidn sea -
inferlor o igual a2 20 mm. 0.50
38.034£.003 Vermiculite ectivada 1.90
PEDERNAL
25,174, 00k No especificedo 0,60
FRLITA
25,324,004 Mo egreclificada 1,50
PIZDRAS
25,214,001 Cagtinss o pledras cominmente ussdas
pera la fehricacidn de cal o cemento 0.30
PIZDRA POMEZ
Zn bruto 0.85

25,13A.001



FRACCION PROIUCTO ¥ FCRMA I PESCS POR
LRANCZLARTA PRESENTACION. XILOGRAMO
25,134,002 En »nolvo 3 .40

PIROFILITA
25.324,007 Mo especlfilcada -

SLL
25,014,001 51 comin {cloruro de sodic) en grano 0,80
25 .01A,002 Sal comin (cloruro de sodio} molida 0.35
25,014,003 Sal'desnaturalizada o bloques de sal

comén, con zdicibn de azufre, magne-

sio, cobre u otros oligoelementos 0.50
25 4014,004 Cloruro de s0dio UeS,Pe 2/ 1.65
25.014,005 cloruro de sodlo Q.P. 2/ -
25,014,999 Sal no especificada (Los demds) 0;85
30.034,021 Sa1l de Carlsbad 2,20
30,034,022 Szl de Vichrs 2,20

SILICE
25,054,001 srenss sillfcess, o cuarzosgas con con=

tenido de 8xido de nierro iunferior al

Ce25% 1/ 13,00
25;055.002 Lrenss sin teflir, excepto lo compren-

dido en las fracclones 25,055,001 y =- ;

25.,05L,004 1/ 13.00
25,054,003 Arenzp tefildas 0.60
25 ,05A.00L irenss cuya composicifn sea: 99,63 -

de 8xido de silicio, 0.003% de 6xido-
de hierro, 0.0275 de 6xido de aluminio,
0.08% de Bxido de calclo y C.25% de -
dxido de titamio 1/

30.00



FRACCICN PRODUCTC Y FORMA D2 PESOS POR
ARANCELARTA PRESENTACION KILOGRAMO
SULFATO D= SODIO
28,384,001 Sulfato de sodio snnidro 0.75
28,384,002 Sulfato de sodio cristalizado 1.00
TALCO
254274,001 isteatita naturel 1/ 21,00
25,274,002 Talcod en bruto 0.70
TIERRAS DE FULLER
25,074,003 Tierrag de batdn, u otras tierras ,
decolorentes o purificadoras 0480
180
25;20A;001 Yeso natu;al o anhidrita -
25,204,002 Yedo caleinado 0.25
38,194,034 Zztuco o reso nreparasdo en polvo o ‘
en paste para trabajos dentales 2/ 2 440

1/ Precio por cadz 100 kilogramos.,

2/ Por kilogramo legal.

PUENT= :

Tarifa del Impuesto Genersl de Importacidn,

. da y Crédito Pdblico.,

Srfa. de Hacien-
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PRECIC PROMEDIC ANUAL EN IL IZERCADC DE MNUEVA YORK

METALICOCS
Centevos de Ddlar —or Libra

1968

—— r—

PRODUCTCS .

Aluminio

intimonlo importado 1/

Lntimonio BMM, = granel Laredo

Lrsénico (tridxido de) 2/

Bismuto 3/

Cadmio, en lotes de una tonelada 3/

Cadmio, en lotes menores de uns tonelada 3/
Cobalto en lotes de 500 libras 3/

Cobre Doméstico en refineria

Cobre exportado en refinerfa

Cromo electrolftico 99,87 L..L.B, punto de embarque
BEstanio, N.Y. Straits

Magnesio en lingotes

Manganeso electrolitico con 99.9% de i
Mercurio N.Y. &/

Molibdeno, con 99.95%

Niquel L...B,, puntc de embarque 1/

oro 5/

Paladio /i/

Plata 6

Platino 5/ |

Plomo grado comin, N.Y,.

Plomo grado comfn, San Lulrs

Selenic grado comin en polvo 3/

Ttanlo Max. 115 Brinell, 99,33 en lotzs de 500 libras 3/
Tungsteno, 98.8% en lotes de 1000 libras 3/
Vanadlo, 907 en lotes de 10C libras 3/

Zinc, P.,W, Tste de San Luls

254583
L2 ,073
Ll , 000
6.125
4,00C
2,650
2,700
1.850
11 .867
50,046
96,000
147.030
33,500
29,308
540,302
3.690
9L ,0C0
38.926
L2 ,816
215,718
114,50C
13,216
13.016
4,500
1.320
2,750
3.450
13,500

1/ Incluye derechos aduanales de Estados Unidos,
2/ Blanco, refinado de 99,57 en lotes pequefios.
/ Dblares por libra. .
I/ Dbélares por frasco de 76 libras.
/ D8lares por onzz troy,
6/ Centavos de d8lar por onza troy.

FUENTE : Metals Week.
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PRECIC : PROMEDIQ ANULL DFE LCS SSTADCS UNIDOS
DI NCRTEALMZERICA
NG MITALICCS

D&1laraes por Tomelodc Corta

1968
ASBESTOS
Morrisville
37 319.00
LA 296,00
LK 20L,75
L 184,75
5D 154.75
5R 130.75
6D | 9L a75
7D . 7917
™ hly 67
7R E3,08
8s 1/ 26450
AZUFRE 2/
Mexicano de exportecidn, l.z,b, barco 40,00

U.S. productores, l.a.bs. barco s puertos del
Golfo:

Prillante 41.25
Opaco %) 25



B4ARITA
Grado ufmico
Beneficlada, 95% BaSOy 1% Fe 20,25

Por flotzeciln o sepmrzcifn mamnética; 96-97.25%
BaSOy, 3-7+ Fe 3/ 25410

Grado himedo 99.5% BasSOy
325 mallas cn sacos de 50 libras k7,00
BAUXITA &/

Importads, melida ¥ calcinada

Grado sbrasivo 877 min. de aIp03 5/ 35,80
Grado refractario 87.,5% min de hLp 0 43,05
CULRZO
Para fusibles de todos tamafos 715.00
Zn plezas, oara usos eléctricos y épticos de ,
acverdo con su temafio y grado 26.25
FELDESPATO

Carolina del Norte

200 mallas, granc seco 20,04
L0 mallas, grano seco 20,04
200 wallas, flotzecldn 18,50
20 wallas, flotacidn 9.58
Georgla
200 mallas 22,50
325 mallas 23450
20 mallss, grenulsdo 1/ 15450

L0 mallas, granulado 18,88



Connectlcut
20 mallas granulado
30 mallas granulado
200 mallas
325 mallas
Maine
200 a 325 wmallas
Virginia
200 wallas
325 wallas
FLUORITA
Metalircica:
2.5% Cafp
706 CaFp

60% Coly

Perdirones 70% CaFp

Acida 97% CaFp:
Furgdn completo
Menor de un furgdn

Szcos extras

Cerémicaﬁ#Calcita v sflice variable, Fe,0s

méx. C.l
88 - 90%
93 - o7
95 - 967 .
97%

95

12,29
12,29
19.50
21.50

18.50

20;50
25450

41,79
40,29
37.25
45,25

52,50
55,00
4,00

46,25
49,25
51.25
51,25
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Mexicsna l.a.be metaldrglca 72.5%

Zn frontera con derechos »pagados por ferrg
cerril

En Brovnsville con derechos pazedos en bar
ca

in Tamplco en lotes embarcados
FOSF.TO L/
Florida l.2.b. desembarcado én Tampa
66 - 68%
68 » 707 6/
70 - 727
72 - 73%
- 75%
76 - 77%
GRLEFITO NLTURLL
Amorfo 1,2.b, lugar de oriren (80-85% C)
Mexicano e€n bulto
MLGNESITA
Granulado en bulto
in sacos
MICA (Hojzs limplas)
Carolinz del Norte
15 x 2 pulpades 7/
2 x 2 pulpgadas 7/
2 x 3 vulgadas 7/

3 x 3 pulgedas 7/

33.08

35423
26,60

770
8,42
9.20
9.30
10,18
11.28

22,50

hg. 17
56.17

0.90
1.35
1.80
2405



3 x 4 pulgedas 7/ 2430
3 x 5 pulgadas 2/ 2,80
3 x 6 pulzadas 7/ 2.80
L x 6 pulgadas 2/ 3,38
6 x 8 pulgadas 27/ 6.00
Perforada (dependiendo del grado) Z/ 0.10
Manchada o para usos eldctricos
Himeda 170.00
Seca 54,50
En pedaceria 35,00
PIEDRA POMEZ 8/

1.a.b. Nueva York o Chicago, en barriles

en volvo L,75
En terrones 700

SILICE {imorfo en sacos de papel de 50 1b)

Malls 325

90 - 95% 27.00
g6 - 98% 27.00
98 - 99.4% 28,00
99 45% 39.00
Mglla 400

99% 59400
Menor de 15 micras 997 65,00
Menor de 10 micras 997 85,00



TLLCO

Nueva Jersey

Molido {empacado) 11,50
Vermont .

¥alls 200 extra blanco 1003 12,50

Malla 200 blanco medio 99,55 12.50

Nueva York

967 malle 200 | 29,00
99,9% malla 325 40,00
1004 malla 325 80.00
California
Standard 39.31
En pedacerfa 51.75
Micronizedo 79425
TRIPOLI |

En sacos de papel en furgones minimo de 3C
toneladas, l.a.b. Misgourl

Malla 4 color rosa y crema 2.75

Malla 110 color rosa y crema _ 2475
VERMICULIT.L

Montana y Sur de Carolina 26,50

Znero a wayo

Ddlares por tonelada métrica

¥de 33,00 por sacos de 100 libras

Délares por tonelada larga

Castizos por contenido de sflice arriba del 77
Junio a Diclembre

D8lares por libra

Centavos de d8lar por libra

I N N N N N

Jou o] o R 8 I Lo

FUENTE: Zngineering and Mining Journal.
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RAMISIONZS DARTR0 2L PAIS Y SU VALOR
Di sTiliBALSS Y ATALES

23

DE LA RSPUBLICA xEXICANA DURANTE ZL ANO DE 1968

PRODUCTO Y FORMA D= VOLUMEN VALOR
PRESZLTACION TONSLADAS MILES DE PESOS
TOCTAL : 2 k67 901

I.- METALLS PRECIOCS0S 797 634

l."‘ OI"U l/
Afinado 5 288 74 023

2e~ Plata 1/

Afinada 830 925 723 611
1le= wiRTALmS INDUSTRIALAES NC FIRROSOS 838 408

1.~ Plomo
Afinado 59 976 185 512
Antimonial 7 715 20 34k
Barras impurass 579 1 519
Sulfatos 154 40o4
Greta 1976 5 184
Suma 70 L4440 212 963

2.~ Cobre
ATinado ) 32 370 443 430
Solucion lectrodlito 79 1 085
Suma 32 449 GUh 515

Se= Zinc

Afinzado 37 461 123 265

Oxido 106 125



PRODUCTO ¥ FORMA DE VOLUEN VALOR
PRESENTACIOR TUTELADAS MILZS DE PES0s
Sulfato 685 810
Hatas 625 2 057
Suma 38 877 126 257
L,= Antimonio
Barras lmpuras 82 943
letalico 451 1 182
Suma 533 2 125
54= Arsénico
Blanco 567 632
Negro 10 11
Sumg 577 643
6+~ Bismuko
Afinado 20 2 105
Tav Estaiio
listalico 528 21 350
8." Cadmio
Afinado 3% 2 273
Impuro 151 8 123
Suma 183 i0 393
9.~ siercurio
fietalico 107 17 029
10.~ Selenio
iineral 1 124
11l.~ Tungsteno
Mineral 1l 59
12 .= Molibdeno B
nineral 37 842
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PRODUCLO ¥ FORMA D= VOLUeEN VALOR
PRESANTACION TONELADAS HILAS Di PESOS
11l.~ METALES ¥ LINZRALIS SIDIRURGLCOS 567 K19
le~ Carbdn
dlneral 152 458 16 740
2.% Cogue
letaldrgico 1 152 622 354 L2
3+~ Fierro
Mineral 1 998 399 184 733
L,- ianganeso
aineral 7 315 3 423
Concentrados 10 983 7 781
Suus 18 298 “11 20k
IVe~ MIIEZRALES 170 ETALLICOS 268 44Q
le- Azufre
mlneral 216 889 108 852
24= Grafito
hineral L 888 3 031
3e~ Borita 2/
hineral 97 564 18 903
4.~ Dolomita 2/
Hineral 3?3 G31 22 382
5+= Pluorita 2/
MHineral 62 797 21 634



PRODUCTO ¥ rOR:uA Dn VOLUVEN VALOR
PRESENTACION TOHELADAS HILES DE PES0S

fe~ Caolin 2/

iiineral 75 711 & 057
7.- Silice 2/

Hineral 306 £89 46 033
Be= Yeso 2/

Mineral 217 980 | 2 809

9.~ Fosfourita 2/
Hineral 346 743 27 739

1/ Kilogramos
2/ Estimados en el Depto. de Estudlos Zcondumicos del C.H.N.N.R.

FUENTE: Direccidn General de iinas y Petrdoleo. SePaNal.
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TASAS IMPOSITIVAS Qi EXPORTACION AD=VALOC3SH
1 ETALICOS
1967+1968
{(Incluye el 2% por disposicidn de la Ley de Ingresos)

FRACCION FRODUCTO Y FORHA DE 1967 1/ 1968 1/
ARANCELARIA PRASENTACION % o
- ANTIMONIO
271400,00 Contenido en cualquier nineral )
nasta el 25% 28,56 28,50
271,00.01 Contenido en cualquier mineral
del 25% al 30% 28456 28456
- 271.00,02 Contenido en cualquier minergl
del 30% al LO% 28,56 28,56
271.,0C,03 Contenido en cuelquicr minergl
del 4O% al 55% 2B.56 28456
271,00.04 Contgnide en cualquier mineral
de mas del 55% 28456 28456
271,00,05 Zn concentrados, "speiss" y eg
corigs 28456 28456
271,00,06 EZn barras impuras 0 contenidow
en otros metales 28,05 28,05

ARSENICO (Trildxido de)

271.01,00 Eu "spelss” 0 escorlas 25,50 25450
271.01,01 Negro o lmpuro, cuando su ley=

sea hastz el 98p 26,52 26452
271.01,02 Blanco ¢ refinado, cuando su =

ley sea mayor del 98% 26452 26452



FRACCION PRODUCTO ¥ FORMA DZ 1967 L1/ 1968 L/
ARAWCELARTA FRESENTACION % %
BISHUTO
271.02.00 An minerales 25450 25450
271.02.01 Zn concentrados ¢ en otros pro-
ductos pirometaliurgicos 30,60 30,60
271,02 .02 En barras ilmpuras ¢ el contenle
’ do en otros metales 28405 28405
271,02,03 Afinado 25450 25.50
CADHIO
2714035400 En concentrados "spelss" 0 en -~
otros productos no especificados 3060 30,60
271,03.01 Contenido en otros metales 16.32 16.32
271.03.02 Afinado 16,32 16432
271,03403 En polvillos de fundicidn 25450 25450
271.03,04 Contenido en concentrados de --
Zinc, cuya ley o contenido metg
llco, 1o sea mayor al 2% 30460 30460
COBALTO
271,04,00 En minerales 25450 25450
COEBRA
271405,00 En minerales 274285 274285
271.,05,C01 Zn concentrades, precipltados,-
matas, "spelss", Lodos anOLlCOS
» en otros productos metalirgiw
oos no especificados 27423 27423
271,05,02 En barras impuras 28,05 28405



ke, idit e L

FRACCION PRODUCTO Y FORMA D= 1967 1/ 1968 1L/
ABRANCELARIA PRESANTACION % %
i b i
271.05403 Afinado 28405 28403
671400.00 Anodos de cobre 15,30 15430
6£71,00,02 Cobre electrolitico 15.30 15430
CRONMO
271,06,00 En minerales 2550 2550
ESTANO
271,07,00 Zn minerales 25.50 25450
271,07,01 En congentrados, en escorias o
en resfduos de fundicidn 25450 25450
271.07.02 letdlico impuroc sn lingotes, =
. granallas o contenido en otros
_ metales 284,05 28.05
271.07403 Afinado 28.05 28,05
HIERRO
270.00.00 En minerales naturales 25450 25450
670.00,00 De primera fusién en lingotes 20,40 20440
670,00,01 O acero, toscamente desbastado,
laminado o forjado, en "blooms"
“billets” o "largetsg" 20,40 20.40‘
670400499 0 acero, en lingotes no especi-
ficados ; 20,40 20,40
678,00,00 0 acero de desecho, en pedaceria
0 toda clase de efectos de esta
materia que se gwmslderen luprow
plos de utilizarse pars el fin -
que fueron f£ubricados, por su
desgaste o deterioro 5410 54310
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FRACCION PRODUCTO Y FORNA DE 1967 , 1/ 1968 1/
ARANCEIARIA PRESENTACION 4 A
£78.00.01 Lingotes de metales comunes fe-

rrOSos, que provengan de la fun
dicidn de los materiales o efeg
tos citados en la fraccidn - =

678,00.00 26,04 26.04
678.00,02 Rgcortes de hoja de lata 15430 15430
678.00.03 Loa materiales o &éfgctos cita--
: dos en la f{raccidm 678.00.00 - ]
cuando esten prensados 3,06 3406
MANGANESO
271.08.,00 in mincralcs ' 25450 25450
271,08.,02 Zn conceatrados, molido o tritp

rado a cuslguicr dimension,poro
euya ley o contenido metalico -
no sca inferior al 38% y sicm~-
Dre gue B¢ exvorte por cmpresas
quc comprusben ante la Spiz. de
Héa. y C. P,, que ticnon »nlan--
tas para concountracidn de mine-
rales 20,40 20,40

271.08,03 En coucentrados, molido o tritu
rado cn cualguicr dlmpnsien ,pero

cuja lcy o contenido motalico -

no seg inferior al 38% cuaundo ~

no reuuna las condiclones sciiala

das cu la fracecidn 271.08,02 25,50 25450
MERCURIO
271.09,00 En minerales 25450 25450
271,09.01 En concentrados 25450 2550

271.00.02 Metalico 2/  5.10 5410



FRACCION PRODUCTC ¥ FORNA DE 1967 1/ 1968 L/
ABANCELARTA PRESENTACION % %
MOLIBDENO
271,10,00 En minerales 35.70 35470
271,10.01 En concentrados 25450 25,50
NIQUEZL
271.11,00 Contenido e barras de cubre,-
en lodos anodicos y en matas 25450 25,50
ORO
272.00.05 En lodos anddicos provenlentes
de la reofinacitn de mebales =
por procedimientos electrolity )
cos 25.50 25450
PLATA
272,01.00 Zn minerales 25450 25450
272,01.01 Zn concentrados, matas, 'spelss”
gscorias, pulvilles © lodos -
anddicus 25450 25450
272401402 Zn precipitados o en barras 1m
puras © mixtas 25450 25450
272401,03 Afinada, sin elaborar, cuando-
se exporte con permlso del Ban
co de 1€xico, S. A. 25450 25450
272 401,01 Contenida en otros productos -
petalirgicos mo cspeeificados 25450 25450
PLOMO
27212400 En minerales extrafdos de yaci

mientos que se euncuentren a -
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'PRACCION PRODUCTO ¥ FORMA D2 1967 L/ 1968 1/
ARAICALARIA PRESENTACION % %

me§ de 1000 Km. de distancia fg

rroviaria de le fundicion ¢ - -

planta maquiladora mas cercana-

que exista en el pals, proples-

para el tratamiento metolurglco

de ese mineral 27 M4 27 oLbh
271.12.,01 EZn ninerales, no sujetos a los

requisitos selialados en la frag

cion 271,12,00 32 6k 32.64%
271412.02 En concentrados, matas o "spelss” 2739 2739
271.12.03 3n barras impuras o el conteni-

doc en otros metales 2739 2739
271,12,04 Lntimonial en barras 28.05 28,05
271.12,05 4LTinado 20,40 204,40

SALENIO
271.13.00 Zn concenirados 30460 30,60
271.13.01 Zn matas, "speiss", lodos anddi ' -

cos ¢ resfduos de fundicidm 25450 25450
271.13,02 No afinado o en contenido en -~

otros metales 25450 2550
271.13.03 Afinado 25450 25450

TITANIO
271.14,00 En minerales 2550 25.50
271.,14,01 Zn concentrados 30,60 30460

TUNGSTEHNO
271415.00 Zn minerales 25450 25450
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FRACCION PRODUCTO ¥ FORMA DE 1967 1/ 1968 1/
ARBRANCELARIA PRESENTACION % » -
271.15,01 Zn concentrados 25450 25450

VANADIO
271,16,00 En concentrados o el contenldo
en polvillos de fundicion de -~
cgcorias 25450 25450
ZINC
271.17.,00 En mincrales extrafdos de yacl

mientos que llenen los requilsl
tos sefialados en la fraccion -
271.12,00 254,50 2550

271.17.01 En minerales extrafdos de yacl
mientus que no llenen 1los ré--
guisitos sefialadds en la frace

271,17.02 En mincrales concentrados 28430 28430
271.17.03 En otros productus 1lIpuros gra

nulosos o de escorias improplos
para usos industriales inmedia
tos obtenidos por el procedi--
miento de volatilizacion piro-
metalurglica segulda de uvxida--
cibn, cuando contengan del 55%
a 755 de Zn. 12424 12.24

27141704 En concentrados impuros, gramg
losos © de escorias 1mproplos
para usos ingustriples irnme- -
diatos obtenidos por el proce-
dimienty de volatilizacion pl~
ru@etalurgica seguida de oxida
cion cuando countengan mas éel
75% de Zinc 25450 25450

271.17.05 in barras lmpuras 28405 28405
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FRACCION PRODUCTO ¥ FORHA D= 1967 1/ 1968 1/
ARANC=LARIA PRESEZWIACION s o
271.17.06 Afinado 12424 12,24
271.17.07 En mlnerales calclnadus 25450 2550
675403400 Bn polvo 5.10 5210
1/ La Unidad de aplicaciOn es el kilogramo neto.

2/ Por kilogramo bruto.
FUENTE: Tarifzs del Impuesto General de EX de Ha-

cienda 7 Crédito Publico.

sortacion, Seia.
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TASAS IMPOSITIVAS DE EXPORTACION AD-VALOREM

NO METALICOS

19671967
(Incluye el 2% por diswosiclon de la Ley de Ingresos)

FRACCION PRODUCTO ¥ FORMA DE 1967 L/ 1963°L4
ARAYCELARIA PRESENTACION @ = % -
AGATA
250.0C.00 Agata o Jaspe excepto la variedad
onix 2/ _ _ 25,50 25450
260.00.01 Agata © Jaespe veriednd onix gfli= ‘
co 2 35.70 35.70
ALAZASTRO
261.07.00 Alabaétro; mirmol o tecall aserra S
do en hojas de 10 ecm.de espesor 2.0l 2,04
261.07.01 Alabastro, mormol o tecall aserra
do en hojlas o trozos de msg de 10
em. de espesgr 5.10 Bel0Q.
261,07.,02 Alabegtro, mirmol ¢ tecall en pe-
_ daceria cuyc peso de cada plezn -
no excedn de 60 gr. 2.04 2,0l
261,07.03 Alabastro, mérmol o tecall pulve-
rizado y el llamado mermol impal-
pable 1,02 l.02
261.07.93 Alabastro, mirmol o tecall en eg-
tado natural no especificndo 20,10 20.10
ARCTILLAS
261.01.97 Arcillas atn curndo sean refracta
rias no egpecificadas 25.50 25,50
ASBESTO
261.02.00 Asbesto o amianto en estado natu-
ral o simplemente preperado 25.50 25.50
AZUFRE
261,03.00 Azufre en estado natural fundido,
precipitado o subllmado 25.50 25.50



FRACCION PRODUCTO Y FORMA DE 1967 1/ 1968 1/
ARANCELARTA PRESTNTACION % = g4 =
BARITA.
261.04,02 Espato pesado o barits en minera-
les 25,50 25450
261.0",03 Egpato pescdo ¢ berita en minera-
las concentrados 25.50 2h.50
o61.00, 0k Espato pesado o bnrita mollda a -
menos de 200 mallas 25.50 2550
500.08.00 Sulfato de dbrrio 5.10 5.10
BENTONITA
261.01,00 Bentonlte o arcilla coloidal 25.50 25.50
BLOEDITA
261.10.03% Bloedita o sulfato de sodio impuro 13.26 13.26
CAL
£50,00,0% Cal comin viva en envases no de--
terminndos 1.02 1.02
CALCITA OPTICA
261.11.01 Calclta 6ptica~veriedad perfecta—~
mente limpia y ,transparente con -
doble refracclon. 25.50 25.50
CAL.CITA IYNDUSTRIAL
261,11.02 Cnleltn blanca industrial excepto
alebastro, mormol o tecall 15.30 15.30
CALIZA
261.11.06 Piedra caliza en estrdo natural -
o triturada. 15.30 15.30
CAOLIW
261.01.05 Caolines, aun cuando sean refrac-
tarios 25.50 25+ 50
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FRACCION PRODUCTO Y FORMA DE 1967 1/ 1968 1
ARAMCELARTA PRESERTACION % % .
CARBCN
300,02.00 Combuetibles prensados de carbén -
mineral . 10.20 25 050
300,02.01 Polvo de carbon mineral o sus des-—
perdicica 20.lko 25.50
CELESTITA
261.10.00 Celestita en minerales ain cuando_
esten molldos 25.50 25.50
COQUE
%00,01.,00 Cogque no especificado 15,30 7570
CUARZO
260,00,02 Amatista Occildental (cuarzo) 25.50 25,50
261.11.0 Quarzo en estado natural 25.50 25.50
261.11,0 Cuarze molido 25.50 25.50
DOLOMITA
261.11.07 Dolomita {mineral cuyo componente
principal es carbonato de calclo ¥y
magnesio) 25,50 25.50
FELDESPATC
261.0".05 Feldespato en estado natural 25450 25450
261,0l.06 Feldegvato molido 25.50 25.50
FLUOCRITA
261.0",00 Espatg fluor o fluorita calldad - |
metalurgica 7+65 765
261.04.01 Egpato fluor o fluorlta calidad -
acida 7465 7465
FOSFORITA
261,10.01 Fosforita o roca fosférica 25 .50 25,50



FRACCION PRODUCTC Y FORMA DE 1967 1/ 1968 1/
ARANCELARTA PRESEITACION A g4 =
GRAFITO
261.,05.00 Grafito en minerales o concentrados  30.60 30460
MAGNESITA
261.10.02 Magneslta en estado natural 25.50 25,50
MICA
261,06.00 Mica en estado natural sin cortar 25.50 25.50
2614 06,01 Mica en estado natural cortada. 25.50 25,50
261406.00 Vermiculita sin calcinar tritura- ‘
da o en léminas hasta de 20 mm.en
au mayor extensien . 25,50 25450
261.06.05 Vermiculite sin calcinar triturada _
, o en laminlllas hasta de 20 mm. en
su mayor dimension 20,0 20,0
261,06,06 Vermicullta aislante exfollads y «
calelnada o en trozos hasta de 20
mm, én su mayor extension 15.30 15,30
PERLITA
261.11,08 Perlite en mineral natural 25,50 25,50
261,11,09 Perlita molida a mds de 100 y has- ‘
261.,11,10 Perlita molida a mds de 200 mellas 3.06 3.06
SAL
261.09.00 Sal comin (clorurc de sodlo) 3,06 3,06
261.09.01 Sal desnaturalizada en bloques de
sal comun para ganado, cuando ten-
gan azufre y otras sustanclas medl
cinales 1.02 1.02
TALCO
261.,10.05 Talco g esteatita en estado natu--
ral, aun cuando estén molidas 25.50 25.50
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FRACCION

ARANCELARIA

PRODUCTO ¥ FORMA DE
PRESENTACION

1967 1/

261.01.01
261,01,02
261.,01,0%
261001, 01

261.01.98

261.01.10

261.01,06
261.01.07
261.01.08
261.01.09

261.08.00

TIERRAS DIATOMACEAS

Tiza, tlerras dlatomiceas de tripo
11 o de infusorios, molidas a mas
de 25 y hasta 20C malleas

Tiza, tlerras dlatomaceas de trino
11 o de Anfusorios molidas de mas
de 25 y hasta 1C0 mallas

Tiza, tierras dlatomaceas de §ripo
11 o de infusorios molida a mas 4@
10C y hasta 200 mallas

Tiza, tierras diatomaceas de tripo
11 o de infusorios molida a mes d€
200 mallas ,

Tize, tlerras dlatomaceas de tripo
11 o de infusorios rolidas no espé
clflcadas .

Tiza, tlerras diatomaceas, de tri-
poll o de infusorios calcinada

TIERRAS DE FULLER

Tierrss de batan (fuller) en esta-
do natural ;

Tierras de batan (fuller) molida a
mae de 25 y hasta 1CC mallas
Tierres de batan (fuller) molida a
mag de 100 y hasta 20C mallasg
Tierras de batan (fuller) molida =&
mag de 200 malles

YESO
sulfato de calcic mineral 3/

25,50
15.30
10.20

£.12

25.50
10.20
5.10
3.06

25k
1.02

25,50
15.30
10.20

6.12

i1.02

1/ La unidaed de aplicacién eg el kilogramo bruto
2/ La unidad de aplicacion es el kilogramo legal

%/ La unidad de aplicacion es la tonelada brute

FUENTE: Tarifa del Imouesto General de Exvortacioén de la 8.5.C.P.
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TASAS TMPOSITIVAD DR IMPORTACION
MIPEOIFICA (PASOS) AD-VALORGM (POMCIENMTO)
XKiTAaLIOCOS

19467 1968
FRACEION PRODUCTO T NORXA D8 Bapecifica Ad-Valorem fisa Ad-Talorem
ARAWORLANIA PRESENTAC 108 Vv ; ;5 2
ALIMIETO
28,204,001 Oxido d¢ alminio 0.02 3.09 Q.02 3.09
76.014.001 En brutc, sin a)ear 0.15 41.20 0.15 41.20
T6.014.99% Fo especifiosdo @30 30,50 0. 0 0.9
76.024.001 Bazrres ds aluminic 0,15 41.20 0,15 41.20
T6.0%4.00) Folwes ¢ partfoulas Cu2 25.75 0.25 25.7%
AFTTMONIO '
81,044,001 n bruko 0.40 Te21 0. 40 T-21
ARRENICO
28.04C.005 Ho espenifiocado 0.40 5.15%5 0. 40 515
GOBER ’
T4-014.001 Anoodos e codrs 0.10 13.)9 0,10 13.39
T4.0La.002 Kectrulitico 0.40 13.39 D40 13,39
T4.014.999 En bruto mo espeoificsdo 5.00 2515 5,00 24,75
T4.01B.001 Despardicics o chatarra, sin alear. Q.10 13.3% 0.10 13.39
74+01LB.002 Despardicios ¢ chatarra, alssdo 0.10 25.T% D10 25.15
T4.064.001 Folvos de ootre 0.10 15.45 0.10 15.45
CRONO
26014, 009 Minsralesa de aramo {orvaita) oom oomig
nido de éxido azdmioce i v superior
& 0% sin axosder de Bxsnte 12,36 Rxente 12,36
26,014,010 Minsralea de oxome (eremita), coan oon-
tenido de 8xido orfaico superdor w 42%
sin sxoeler de Exenta 12,36 Bxente 12.36
26.014.011 Ninersles de oromo {(orceita), oon oom-
$enido ds Srido ordaioo superdor a 6%
ain exosder ds 5%%. Rxente 12.38 remts 12.36
SOEANO
26.014,012 linwrales 0 mus concentrsios Mxents 2,06 Ekxsuta 2.06
80.014.001 Anodon de satalio Q.15 18.54 0.15 18.5¢4
80,014,002 bruto, no aleado 015 18.54 015 18.54
80,014,005 Denpardioios ¢ densohos 0425 15.45 0al5 15.4%
80,014,006 Grado reactive 0,30 15.45 0.30 15.45
80.024.001 Barras de eatailc Q.10 25,75 0,10 25.15
80,044,003 Polvos o partiouiae Q.15 15.45% 0,15 15.4%
pis i 1]
T3.014.001 Lingotss, um-, culipagon o manas de
hisrzo ® 0a.l% .75 0.1% 25.715
73.038.001 Chatarra l- smvanes ds bojalata. _,y' Exeats 3.09 Exenta .09
T3.034.002 Rusdas 4¢ farreonrril immtilissdas, 3/ Erenta .09 Txsuta 3,09
T3.034.003 Limaduras, virains o rebabes, Exenta 3.09 Exanta 3.09
73,034,004 Despardicios an paquetes prensados sin
clasifioar. Ererris 3.09 Exents 3.09
713.034.005 Desperdicios min prensar mi slasifioar
Hxemia 3.09 axenta 3.09
73,034,006 Desperdioios de mvases d¢ hojalata 4412 Exenta 4.12
73.034.9%% Desperdicios no especifioadon 0.05 10,30 8,05 10.30
73.044.001 Oranalles ds fundiolfn de hierxo ¢ sog
ro, Tedcndss 0.03 10,30 0,03 10,30
73.044.002 Oranatles de fundioién 46 hiarzo o acp
ra, angulares 0.01 T2 0.01 Te2)
73,054,001 Folwo 4e kierro o acexrc 0.30 15.45 0.30 15.45
73.0%,002 Hierro o scerc ssponjoso {esponja) 0,15 56,65 0.15 55485
73.064,001 Hierzv o sosre wn bloques pudelpdes o
spaquetalos 0415 20,60 Q.15 20,60
T3.064.002 Hiarro 0 so¢ro ¢n lingutes ¢ masas 0.15 25.15 0.1% 25.7%
73.074.001 Hierre 0 soero e desbasiss ousdradcs
0 rectungulares ("Hlooms") o palanqui~
11a (Pilleta). 0425 30.90 0.25 30,90
T3.074.002 Deatastes plancs o llantdn 0325 25.75 0.25 25.7%
MEHOUKTO
28.050.001 Nerourio no sspecifioado 0.40 .27 0,40 9.27
MOLJ BN
81,024,000 in vrato Qe 5.15 0.40 515
il
75,004,008 Hatan "speise® u otros producios intep
medios d¢ la mnetalurgis dal niquel 0,20 10,30 Qo0 10.30
T5.024.001 Barras o perfiles de niguel sin alsar 0.0 2,06 .01 2.06
75.62B.001 dlmmbre de nignel sin alsar 0.0% 3,09 0405 3.09
75.034.004 Folvo &e &fqusl aleado 2.00 6.18 2,00 6418
75.034.001 Folwo o partfoulas de nfquel sin alear 0.01 2.06 Q.01 2.06
T5.054.001 dnodon ds niquel D20 1c.30 0,20 10.30
om0 g'
T1.074.008 Fativo win marca ds sasaye, am u.uom
o padncarfs, susmdo se
torisseidn 4ol Banco 4s Mixico, B.A. Exmia 20,60 Exenta 20,60
T1.074.003 B barras Laminsdes, sin sarce 4e
7o, ouandc se imports oon mmiorisaci:
del Banco de Méwioo, S.d. 0,15 30,90 0.15 30.90
11,074,004 ln barras lminsdes, sis Servs d¢ smag
s eXoepto 10 oomprendido em las frac~
n:l.h T1.070.003 0.13 1. 0.15 .50
T1.074.006 En barras fundides, oon maros 46 Sxse-
s coande se importe sin sutorisscisn
del Banwo de Néxripo, S.de Exents 20,60 Bxenta 20,60
TL.0TA00T in 1éminas sospilladas, ouyo empescr —
yor unidsd po sxoeds 48 1 om., ouando
»% imperts con sutorisactén del lqmo
de Kfxioo, S5.4. Qal% 30,90 0,15 30,90
T1.0T4.008 ¥n 1fuivas scepilledas Ouyc SSpeROT -
por unddad no sxoeds de 1 om., sxospto
10 compremdido wm 1a fraocoiln - = =
T1.070.007 Oel5 51.50 0,15 51.5%0
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FRACCIUN FRODUUR) T FukNe D Bapacifion Ad~Yalorem “?ﬂll Ad-Faloven
AKABCELARTA PREGMLACION
T.074.000 30 liainas ain seepiller, ouyo sepescr

por uaidal mo sxoeds d¢ 1 om,: cuando se

imperis coa sutorisscifn dal Beuco 4y

Mx100, Bake Mzants 20,60 Examta 20.60
1,074,081 Oro volador 0.07 [ 0.07 20.460
71,074,056 Polwe adheride w liainss 3¢ panta 4/ 0,07 20,80 0.07 20,80
TLOTA.995 Bo sepsoifiosds 015 56,65 Oed% 36,65

Hada 5
34054001 Alsmtze, exospio 10 comprendido la
! Fraouidn T1.054009 - 0.04 20,60 0,04 2,60
T1.054.002 Limines, von sspeser que no exosda de

5 disemilfsetros por wrided, ouys mo-

oho s0a mayor 4s 315 am. 7 longitul de

&, Mxamic 2.06 Exenka 2.06
T1.054,003 p sxeepto 1o compresdids s la

frecaibs 71,054,008 0,10 15.45 .20 315.45
T1.054.004 404 o pedacerfa §/ .15 7.0 0.15 21
71.084.005 Flats wladora 004 13. % 0.04 13,39
11,054,999 Flata mo sepecifiosds 004 0.04 20.60

TR & i
71,090,001 Mo barras, lingoies o pedanerfs 0.03 1.8 0.0 1.4
Ti,09a,002 Mn barras leminedsn, ouyo sipescr por

o8a muyor de 1 . 0.1% 30.90 0.15% 20450

TL004.003 My linines sotpilledss; ouyo sapesor par

utdded 20 exoeds 45 ) . 015 30,90 0415 n.%
T1.094.004 p léaises sin wo¢plllax, ouyo sepescr

oy wildad w0 woeda de 0.0} Tedl 0,03 Tell
T1.0%4,008 Tulos de platino 013 20,50 0,15 20.90
71,094,009 dlembres d¢ plating L Y 5e15 Bxanis 5.13
T1.094.001 Mallas o 1eJillas de platine sin sleuy | 5015 Mxemta 5.13

Tl
Té.014.000 n teuto, purs eneegye 0,02 412 0,08 4H1t
780040008 Bo sepeaifinato - a.e 0ad0 roc]
78,044,002 Folvos o partfoules 0,03 13.3% Q.05 13.39

IR0
26,034,003 Seocoris de aineral ferrodiséaion

menlc nis del 69K de sitamio -;-:3:

oome tidwide de tit axemia 12436 szeeka 12,3
28,254,000 Oxidon 4» titenie 00 20.60 0.5 20.60

fot
81.024.000 Yolframio (Tungetemo) su twute 0. 40 515 -] 5.15%

E*e
19004, 001 Klectroli{sice o bidestilsdc 0,05 20,40 0.0% 2,60
79.014,002 Anodos 0.05 22.66 0.05 a2.66
19.014.999 B0 sapsaiticedo 0. 30 30,90 Ga 3 30.%0
79.018,000 Lisinas inutilinedss awdianie perforaelp

B8 & $rechof o mayures ds 20 oa, Rosnte .09 Bzents 1.09
T9.014,002 Polwo o parifoulas 0,15 30.90 015 0.0

4

Ia uxtded ds aplicaciln e el Kg, heuto
Incluys ol X sdiscdousl
ds splisscién se por omls 100 Kz, Wrwtos
de Sramc nede

plioecién ee ol
apliowcifn es el legal

4¢ splicacifc es &) ete.

O M-Anhp-untmnhtmnuﬂuuhmumm;nﬂuhﬂmn.
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LALAR TNPOBITIVAS D IMPOI'EACION
REPIOIFION (PEIOS) AD-VALOREN (FORCINNTO)

IO ABEALICOS
19867 1968
FRACCION FROUCTO Y TOMMA DB Aspecifics aA-Talores Bapeoffion ad-Veiorew
ARANONLANIS PRASKITACTON I F V 2
: 40aTh
71,024,009 Agatas naturwies l.40 15:45 1.40 15.45
ALABASTRO
25.154.001 Alabastzo e brato .10 515 0.10 5.15
25,154,002 dlabastre sssrredo wo bojas 2.10 13.39 0020 13.39
25.154.999 Alabestzo 20 especificedo 0.20 25.75 0.20 25.715
25.174.001 dlabastro m pedacerfs, cugos lados po
ezosdan d¢ 5 om. 0420 13.39 0,10 13.39
AWCTLIAS
25,074,004 Refraatarias, oon punto ds fusibm mayor
as 1600, phe lo pT
41do an lss fracoiones 25.074.001 y 002 0,03 3.09 0,03 3.09

25.074.005 Refrsotarias, con punto de fusisn mayer

40 . les fracoiones 25.0‘".001-!’(”.:* 0.03 sxemia 0.03 Mxents
29,074,006 Retractarias, susepic lo comprendido eu
las fracoionea 25.074.001, 002, Q05, ¥y
o004, ¥ 0.50 36,05 0.50 36,05
28,074,008 Cuye yuute de fusida ses mayor 3y 1675°C
. # Anferior & 1756°C y ouya sompoxiedda «
bilbion seas Oxido de silielo 51%, dxide
de alominie 33k, materis orginiss 19%, -
4xido de Hitanic 1.96, Sxido flrricn 1%,
4xido de spdio 0.8%, Sxido de nagnesis -

0. 9% y éxido de potasic O.gh. 0.45 12.36 0.45 12.36
38.034.002 0 barros que no ssan refractarios. 3/ 0.45 12,36 0.45 12.38 .
ASHNOPO
25.244.000 dmianto nbuhg su ross Q.02 3.09 0.02 .09
25.244.002 dmianto (ssbesto) em fibws 0,02 3.09 0.02 3409
25.244.003 Bo polvo o en oapas, imcluidos los dee—
perdicies Q.02 3.09 0.02 3.09
ATUPRY
25,034,001 No pulverisaio sxenta Exants Hzeata Mxenta
25.034.002 Falverissdc - " " -
28.024.0M Sublimado o yreoipitsde) asufre coleidal 0.1% 20,60 0.15% 20,60
BARITA
25,114,001 Julfato de bario o barits 0.05 10.0 - 0,05 10.30
28,384,015 Sulfsto ds bario, gredo rayos I 0.50 15.45 0.50 15.45
28,364,017 Snlfate de bario, grado wéomico .30 36.05 0.30 3808
28,36D.004 Sulfate de bario, wo especifiosdo. 4/ 0.30 15.45 0.30 15.45
garey
26.,014.001 8in ocaloinar 0.15 82.40 0.15 82.40
26.014.002 Caloinada 3/ 020 Mxenta 0.0 dzante
BomITy
26.384.001 Bulfato &e sodic anhidre 0.01 7.2 0,01 Te21
28,384,002 Bulfato de sodio oristalisado 0.09 10.30 8,09 10.30
28,380,009 Sulfato de sodic 3o espeoifiosdo. 4/ .30 15.4% 0,30 15.45
265, 38D.010 Sulfato de sodic anhidwe 4/ 0.3 15.4% .30 13.45
DORAX
2%5. 304.001 Boruies de sodic (borax) .15 82,40 .15 B2.0
SMLOTTA
28.424.008 Carbonato de oaloio precipitedo 0.07 §1.80 0.071 61.80
caoLTe 3/
25,074,001 Sin sontemido ds Sxide de fierre 0.45 12.36 [ ¥ 1] 12.36
25,074,002 Omolin, sxoepto 10 comprendido en 1s -
freooddn 25.074.001 045 12.38 CudS 12.36
SARBON

27.014.001 Hollas, brigquestas, oveides o oombtuati- -
tles aflidos snkloges obtenidos s partir

ds 1a halle. 3/ .02 6,18 [X:-] 6.14
Z7.024.001 Ligntos o ms aglomerados. 2 0.02 6.18 0,02 6,18
27,034,000 Turba (inclulds Ja turda pars sama de and
salew) ¢ ms aglonewedss.i 0,02 §.18 6.02 6,18
2T.064,002 dlquitrases = Wuto, 4 0.% 20,50 050 20,60
2T.064.999 Alquitranes 2o sspecificalios 0.05 15.48 .05 16.48
38.034.001 Oarbén motivaio 0,01 412 0.01 412
Z7.054.001 Carbdn de retorsa Q10 &1.80 Q10 61.80
SARBORATOR
£25.114.002 OJarbonato de bario Q.02 515 G.02 5.1%
25,324,001 Oarbenate de sstroncie 0.02 513 Q.02 5.1%
g 4
27.044,001 Joque o smmicoques de Muils, de lignite
© ds turba 0,0% 2.06 - Q.0% 2.06
27.084.002 Cogue no sspeoificado 0.0% 2.06 0,08 2,06
27.144.002 Ooqiae de petr6lec © 46 minerales bitus)
nosos 0.08 2,06 0,09 2.08
CEIOLFTS
25.284.000 °  Crielita o quioclita mamrales 0.10 3.5 0.10 5215
Supeio
25,064,000 O { pio las maturales)j—
ouarcita, o teuto, desbasteds o simple
mente trooeads por sserredo Q.15 B82.40 V.15 B2.40
DLAYCATRY

25.124.001 MerTus de infusorics, herines silfowas
téailse o denis ‘lerres silfoesss anflo~
a8 da dessided igual o isferior al 1g
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PRACCION PRODICPO Y TORMA DN kapeoifios Ad-Yalerem dspecifica Ad-Velorsm
ABANC ELAEY& PHEGEITACTOR FY) i }v4 H
cluko guloinsdos 0,10 30,50 Q.10 30.90
DOLONIZ4
25,184,001 ¥n lauie min aaloivar ) 0.0L 1545 Q.01 15.43
25,184,002 ¥o bruic asloinads ¢ Irltads Q.01 L5e45 0.0 15.45
25.184.003 Aglomerado 4 delomita C.15 B2.40 0,1% BZ.40
TALDEPATS
25.314,001 Paldespato no expsoifiocado ©.05 £.20 0,08 41.20
LT
25:314,003 Espate fluocr 0.02 412 0.02 4012
FOSFORLTA
25,104,001 Foafatos de caloio (fosforites) drante xenta dyents Hrenta
2%.104.999 Fosforits no sapeaifiosds D15 B2.40 0.15 82,40
GRAFIPD
25.044.001 Con un oontenids de sarbonc grafitice
o inferior wl X% 0.10 61,80 .10 6180
25.044.002 Com un contenide de oarbone grafitico
superior ol 08 N 0403 25.15 .03 2575
MADWMSTYA
25.194.001 Cerbonato natural de magnesic min aal
olnar .02 SalS ©.02 5,15
25,150,002 Carbonato natural dw aagisaic oaloing
do, szcepic lo somprendido an ia freg
oldn 2%5.194,003 kxenta Seld Bxenta 5.15
25,194,003 Magnesia peaeda 0,10 7.23 Q.10 7.21
28.184. Oxjdo de magnesio, gredc fammacfutico 0,10 T.22 010 T.21
28.184.009 Oxido de magnesio, exsepto lo compren
4ido en la frecoidn 28.184.008 0.10 T.20 Q.10 To21
28.424.021 Garbonato de magnesic, grade téonmioco. Q.15 17.51 Q15 17.51
28,424,022 Carbonato de magnesio; U.S.F. ¢.10 46435 0,10 45.35
MAENOL
25,154,003 aiged 0.10 CoTa 0.0 T.21
25,154,004 Aserraio en hojms d¢ supesor inferior
o igual & 5 om. (9% 1] 18.54 0.10 18.54
25.154.00% ABeTTalo en hojus, ds sspesor supe- -
rior a 5 om. 0,10 13.39 0,10 13.39
25:154.999 Eo sapeoifioado 0e20 25.75 Q.20 2575
: NIC4

25,264,001 En brute o en liainas, cuandd aw OOM-
pruabe ante i Srfs. ds Baclenda y -
Grédito PAWliow, que = de carmoteris
tiloss distintas a lan de produocidn - .
nmcional Bzants 2.06 Exonts 2.06
25,264,002 &n trute o e liminas cuando oo &8 —
1leznen lom r«}:ilihn scigldos wn ls
o2

fracoidn 25 =001 2405 T2l 0.05 T.21
25.264.003 3n polw 0.02 30.9¢ 0.02 30,90
25026 e 004 Deapsrdiocion de mion, Sxuspte 10 ooB-—

preniido en la frascidn 25.264.003 C.05 Te2d 0,05 T.21
25.324.002 Varmloulite s bouto .10 10.30 010 10.30
25 328,003 Vermioulite triturads ¢ sxfollads, ea

1sminillas cuya mayor dimmnaifn swa -

inferior o lgual & 20 mmc 0,19 15.45 0,15 15.45
38.034.003 Vermioculita sctlvada 0.20 25.75 020 25.75

PELERNAL
25.1Ta.004 Ea sapecifioado Exmnka 2.06 dxenta 2.08

PALIVA
25.324,004 No especificads Q.15 30.90 0,15 30,90

PIEDRAS
25,214,001 Cantinas ¢ pisdras comtizments ussdas —

pars 1a fabriosgifn de ¢al © cemenso. .15 B2.40 0,15 s2.40

PIEDRA POMST
25.1)4.000 Bo oratu 0.03 5«15 G 30 5«15
25,134,002 n pelvo T 0.10 17.25 Q.10 7125

PIROFILITA P
25,324,007 Birolilita oo wapwoiticada Lxenta Exenta Exsuta Hxents

BaL
25,014,001 Oomin {(clorure de 20Qi0), 8n grand 0,05 15.45 ©.0% 1545
25,014,002 Coadn (elo:ure de sodio), molids Q.10 25.15 0.10 25.75
25.014.003 Desvaturalisais o blogques de sal oomin,

con aliclfin ds asufre, Bagnesio, oOLrs, .

u otros oligoslementom. ©.05 15.45 0.08 1545
25.014.004 Cloyuro 4e sodio Ue8.P. 0.3 1545 0.30 15.45
25,014,005 Clorure 4w sodio QPe 0.3 19.4% 0,30 15.45
25,024,999 Xo eapscificada 0.10 25.75 0.10 25.75%
30,034,020 Sal de Carlsbad .05 Sel3 005 5.15
30.034.022 Sal de Vidky ©.05 .15 0.05 5e15

BILICE
254054 ,000 Arenas wiligeas © sUErEOSEN 0OTL OOD!

4o de éxido de hierze inferior al 0.2%k.

Q.03 1.2 0.03 =21

25,054,002 ATenas sin Sefilr, excepto 1o oceprendi-

de sn law frecaicoes 25.05A.001 7 - =

25.054.004, 3/ 0,03 T.21 0.03 Ta21
25,054,003 ATenas teBides 0.10 17.25 0.10 7725
25.054.004 ATenas ouys compowiclbn mea 99.6% de =

83ido de silicic, 0.003% de Sxidc de hig

70, 0,025 de Sxida de aluminic, 0,08% -

de 8xid0 de calelo ¥ 0,296 de Sxido ds =

titanlo i 0403 T.21 0.03 T.21

ZALGO >
2%+ 274,001 Easteatits matural 3/ 0.01 5.15 Q.00 Sal5
25.274.002 Taloo en bruto 0.02 30,90 GeO2 30,90

TIEREAS DE TULLAMER
25.074.003 Terran 4¢ bathn, u olres Ylerzas dedcly

rentea ¢ purifiosloras G.15 3090 0,15 30.90

Jiso
2%5.,20d.001 Fatural o sabidrits Exmta Bxenta Exenta Bxanta
25.204.002 Culolneds .07 18.54 0.0 18.54
38,154,034 Estuse ¢ yeso preparado #m WLV0 o w0 Dag

ta pars Sradajos dsniales &/ 0.10 22,66 0.20 22.68

L/ Les unided 4e aplicsoidn ea por Kg. Rruto

2/ [Inoluye &2 T sdioional

3/ Le unidad de aplicacidn #8 3oT Owda 100 Kgo irutos
4/ La unidsd 3 aplioacién sa par Kg. Legal.

AT Tarifa del Impussto Ownedwl d¢ Isportscitm de la 8rfa. de Haclands y Cridito Pdblico.
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TARIFA QUZ FIJA I0S VALOR3IS OFICIALES Y LAS CUOTAS

PARA BL COBRO DEL IMPUZSTO DE PRODUCCION
DE LOS MINERALES, MSTALES Y COMPUEBTOS METALICOS

Znero-Diciembre 1968 (Cifras promedlo)

VALOR OFICIAL L.PUZSTO FOR
PRODUCTO Y FORMA DE POR KILOGRAMO CUOTA KILOGRANOS
PRESENTACION (PESO0S) % (PESOS)
ANTIMONIO - 11,90

En minerales, concentrg
dos y demas productos - )
no especifigados 0,60 0.0714

En barres impuras 0455 0.,0655

En barras afinadas 0451 0.0607
ABSENICO (Tridxido de) 1469

Impuro 0338 0,006k

Befinado 043k 0.0057
BERILIC (0Oxido de) 52.42

En minerales 1.16 0,6081
BISHUTC 110.23

Zn minerales

En concentrados l;ll 1.2236
En barras lmpuras 1,10 142125
Afinado 1,00 l.1023
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PROOUCTO T rOZHA Do VALOR OFICIAL IMFUSSTC POR -
FREOSANTACLON POR KILOGRA.O CUCTA KILOGRAMOS
(P250S) (PES0S)

CADMIO 73+721

En concentrados lell 0,8183

Afinado 1,00 0.7372
COBALTO 5Le53

En minerales l.16 05977
COBER 14,03

En minerales 8ol 1.,1841

En concentrados, matas,

precipitados v Speliss 8.23 1.1547

En barras impuras 8401 1.1238

Afinado 780 1,0943
CRONMO 26 L6

Zn minerales 1.16 0,3069
ESTANO L0 Lkt

En minerales concentra= :

dos 0,85 0.30437

Metalico 0.64 0,2588
HIZRRO (Alto en fésforo) D425

En minerales 2,13 0.0053
HIERRC (Baju er fdésforo) 026

En minerales 2,13 0.0055
MANGANESO 1,66

En minerales 1.28 0.,0212



VALOR OFICIAL

IMPUESTO POR

FRODUCTO Y FORHA DE o8 KILOGRAMO CUQTA KILOGRAMOS
PRESENTACION (z2308) {PESOCS)
En concentrados 0486 B, 0143
MzZRCURIO 167449
En minerales y cOncCen w
trados Qe 79 1643973
hetalico Ge58 16,0435
MOLIBDENO 26479
En minerales 1420 03215
En concentrados 1402 C.2733
NIQUEL 25.90
Lupuro 1.10 042849
ORO (Hecaudacldn con espg |
cie)
En minerales 2046
En concentrados 2063
En precipltados y en =
bzrras impurss o mixtas 20,40
Afinado 19.7
PLATA 87779
En minerales 102 49246
Fn concentrados 102 40746
in precipltados y en by
rras impuras ¢ mnilxtas 1012246
Afinado 100, 3746

PLOMO 3468



VALOR OFICIAL

IMFUESTO POR

PROCUCTO ¥ PORhA DE FOR K1LOGR.MO CUOTA KILOGR,.MOS
PRESANTACION (FESO0S) % (P=ES0S)
En minerales 5422 0.1921
En concentrados 5002 00,1847
in barras impuras 4,81 0,1770
Afinado L4438 0,1612
SELENIOC 124,01
&n concentrados y otros 1.12 00,3889
productos
Afinado 1.00 1,2401
TELURIO 165435
Zn concentrados y otros
producios 1,12 1.,8519
TITANIO 1476
En minerales 2013 0.0375
En concentrados 1.80 0.0317
TUNGSTENO 59425
An minersles 1,20 0,.7110
in concentrados 1,02 0+ 6044
VANADIO 28453
En concentrados y otros
productos 1.12 0.3195
ZINC 3486
En minerales 318 Q.1227
En concentrados 2e75 0.1062



VALOR OFICIAL

IMPUESTOC POR

PRODUCTO Y FORiiA DE POR KILOGRAMO  CUOTA  KILOGRAMNOS
PRESENTACION (PES0S) % (PESOS )

Bn barras impuras 2462 0.1011
Afinado 1,33 0.0513

FUENTE: Diarios Oficlales de la Federacidn.
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TARIFA QUE FIJA LOS VALORES OFICIALES
Y LAS CUCTAS PARA EL COBRO DEL IMPUESTCO DE PRODUCCION
DE LOS MINERALES NO METALICOS

Enero-Diclembre 196% (Cifras promedio)

VALOR OFICIAL IMPUESTO POR
PRODUCTO Y FORMA DE POR TONZLADA CUQTA TONELADA ME
PRESENTACION, METRICA (PESOS) % TRICA (PESOS)
ALUNITA 35.00 3400 1.0500
ARENA para vidrio y otrap
arenas sillicosas 150,00 3,00 4, 5000
AZUFRE 501,35 3.00 15,0564
BARITA 193.75 3.00 5e3125
RARRO REFRACTARIO
{Arcilla Impura) 70,00 3,00 0.9000
BENTONITA 100,00 7,00 3,0000
BLOEDITA o Sulfato de So-
dlo Impburo 250,00 7.00 7.5000
CALCITA Cristaling, excep-
to la variedad Optica 110.00 3,00 3.3000
CALCITA Cristalina, varie-
dad optica 300.7C 1/ 3,00 9.0000 1/
CALIZAS, exceptuando el -~
marmoi v las variedades
ornsmentalea 15.00 %.00 0.4500
CALIZAS, varledades orna-
mentales y mermol 230,00 3,00 6.9000

CAOLIN 30.00 7,00 2.ltooo



VALOR OFICIAL IMPUSSTO POR
PRODUCTO ¥ FORMA D2 POR TCHMELADA CUOTA TOMELADA iE-
PRESENTACICH METRICA (PES0S) % TRICA (PESOS)
CARBON MINERAL 0.2500
CELESTITA 193475 3.00 5.8125
COQUE
Obtenido por destila- :
cidn 0,2500
Obtenido pur cuzlguier
ctro proceso 0.5000
CUARZO blanco y rosa 150,00 3400 U4, 5000
"CUARZO, variedad agata L1g34 3/ 3400 1.2402 1/
DIATOMITL 120.00 3,00 36000
DOLOMITA 60 .00 3400 1.8000
FELDESPATO 130,00 3400 349000
FLUORLITA S 3400 C10.3341
HOSFATO (roca fosférica)
bajo en fluor, o sea ~ .
todo #1 que se exporta 300,00 3400 G0 .0000
FOSFATO (roce fusforica)
ordinaric, o sea el de
consume interno 80.00 3+00 2.4000
GRAFITO Cristalino 5462 L/
En minersles 1.07 1/ 0.0601 1/
Zn concentrados 0.85 L4/ 0.,0478 L/
GRAFITC AHMORFO 0.62 1L/
En minerales 1,07 A1/ 0.,0066 L/

Zn conceuntrados 0.85 1/ 0.0053 1/



VALOR OFICIAL IMPUESTO POR

PRODUCTO ¥ FORMA DE FOR TONELADA CUCTA  TOnoLADL HE e

PRESANTACION METRICA (PESOS) TRICA (PESOS)
HALLOYSITA .35.00 3400 1.0500
MAGNESITA 380.00 35400 11,4000
MICA (hasta 5 cm,) 500 .00 3.00 1540000
MICA (mayor de 5 cm.) 1000.00 3,00 30,0000
MATERIALES SILICRSOS
& granel y guljarros
redondeados, produce
to del proceso de =
frotamiento del ©lepg
je marftimo o de co-
rrientes fluviales,-
con excepelon de las
varledades uszdas en
joyeria. 60.00 3400 1.8000
PERLITA en estado na-

tural 50,00 3,00 1.5000
PIEDRA refractarla -

(roca acida o de ti

po rielitico) 35,00 3,00 .1,0500
ROCA OPALIFERA 500,00 300 15,0000
TALCO 308,89 3,00 9.2667
TIERRA DE FULLER 100,00 3.00 33,0000
TURQUESA (fosfato hi-

dratado de alunina) 200,00 3,00 6 .0000
WOLLASTONITA 180,00 3400 544000
YESO en estado natural L5 ,00 3,00 1.3500

L/ Por Kilogramo.

FUENTE: Diarlos Oficiales de 1la Federacidnm.
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IMPU=ZSTOS BRUTOS RECALUD.LDCS POR PROIUCCION

METALICOS, 1968

( Pesog )

TOTLL 265 928 660
Antironio 259 264
Lrsénico 57 541
Bismuto 610 591
Cadmio 1 008 716
Cobre 25 0oL 888
Cobre Electrolftico 1/ 39 327 171
EZgtaiio 107 186
Hierro 14 209 711
Manganeso oly 762
Mercurio 8 116 086
Molibdeno 10 176
Molibdeno (sulfato de) 11 956
Nfquel 7 870
Oro 1/ 9 555 367
Plata 118 588 859
Flomo 28 014 085
Selenio 1 358
Tungsteno 46 986
Tungsteno (8xido de) 113 950
Zinc 20 740 137

1/ TEstimado en el Departamento de Zstudios Econd
micosg.

FUZNTZ: Direccién General de Impuestos Interiores.
Srfs. de Haclenda y Cré&dito Piblico.
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IMPUESTOS BRUTOS RECLUD.DOS POR PRODUCCION
NO METALICOS. 1968

( PESOS )

TOTALTL : 35 756 Lb5
~lunita 109
Arenss para vidrio 1 128 966
Lzufre 17 897 680
Barlta 1 143 Lgo
Barros Refractarios 86 481
Bentonita 151 626
Calcita 12 263
Caliza 898 526
Carbén 14 148
Caolfn 181 716
Celestita 20 071
Coque 247 432
Cuarzo 107 484
Diatomita L3 554
Dolomita 671 134
Feldespato 313 002
Fluorita 9 684 964
Fosforita 296 916
Grafiteo 332 335
Guijarros 9 710
MArmol 96 LOL
Material Befractario 8
Mica 10 485
Perlita 14 893
Sflice 83 165
Sulfato de Sodio 590 288
Talco 5 759
Tierras Colorantes 11 787
Tierras Fuller 33 481
Wollastonita 374
Yeso 1 668 214

FUENTZ: Direccidn General de Impuestos Inte
riores de la Srfa. de Haclends,y Cré
dito Pdblico,



CONSEJC D= BECURSOQOS NATURAIES NC RENOVABIES.
Departamento de Estudics Econdmicos,

IMPUESTOS BRUTOS RECAUDADOS POR EXPORTACION
METALICOS

PESC(CS
1968

TOTAL : L58 B69 201
Aluminio ' 9 415
Intimonio L 210 514
Arsénico 2 362 616
Bismuto 7 587 207
Cadmio 15 801 308
Cobre 7 Ok6 478
Estailo 7 538
Hierro 32 926
Manganeso 677 739
Mercurio Neto 3 B16 632
Mercurio Bruto 1L 840
Molibdeno {(sulfato de} 272 452
Niquel 1 776
Plata 293 363 210
Plomo 56 273 659
Tungs teno 304 985
Tungsteno (6xido de) 3 112 821
Vanadio 54 998
Zinec 63 918 087

FUENTE: Direccldn CGeneral de Impuestos Interiores.
Srfz. de Hacienda y Crédito Pdblico.
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IMPUZSTOS BRUTOS RECAUDADOS POR EXPORTACION
NG METALICOS

PESOS
1968

TOTAL: 34U 333 687
Alunita 747
Arcilleas 679
Arenes para vidrio 1y g39
Azufre 306 038 586
Barita 4 495 230
Barros Refractarioe 22 385
Bentonlita L 327
Calcita %z 631
Caliza goli
Caolﬁn _ 39
Carbon Y 907
Celestita 1hs g1
Coque 737
Criolita £ 296
Cuarzo 2 780
Diatomlta 66 666
Feldespato 20 A4
Fluorita 27 290 Ehg
Fogforita 2 199 Lh1
Grafito b 321 898
Marmol 912
Pledra para construcclon 76
gilice 2 100
Wollaatonlta b o7al

Yeso 53 908

FUENTE: Direccidén General de Impuestos Interlo--
res. Secretarfa de Haclenda y Credito -
Publico
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IMPUESTO SUPERFICIAL A LA MINERIA

PESOS
1967 - 1968
5 TOTAL PARTICIPACION PRODUCTO LI
LRos INGRESOS A ENTIDADES QUIDO DE LA
FEDERATIVAS FEDERACION,
1967 5 499 275 4 118 805 1 380 470
1968 6 478 112 4 858 014 1 620 098

FUENTE: Direccién General de Impuestos Interiores. Sria.
de Haclenda y Crédito Pdblico.
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INDICZ D& VOLUMEN DE LA PRODUCCILION 1INZBA

BASE 1950 = 100

INDICE SUB = INDICES

ANOS GENERAL A LICOS NU BETALICOR
1966 148,20 119,16 757 « B4
1967 150.51 117.99 833.42
1968 160,18 126,01 87779

NOTAL: Para el calculo de este {ndice, se utilizaron -

- las cotizaciones de Nueva York, por 1o gue res-
pecta al ano base. Para 1os no-metallcos, 58 -
utilizaron las cotlzaclones de varlas cludades
de mstados Unldosg, para élcho ailo base. Se pon
derd con los volumeuss de produccion que apare-
cen en este Ltraba joa.

FUEKNTE: Calculado ® em el Depto, de Estudios Econdmi-
COS e
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INDICE D= VOLUMNZN DE LAS INPORTACIONZS iHINZRAS

BASE 1950 » 100

_ IDICE SUB ~« INDICES
ANOS GSERAL FETALICOS KO METALICOS
1966 755,61 849 .21 587.61
1967 875,99 1 061,00 559 4],
1968 919451 1 069459 654,57

NOTA: EX grupo de los metalicos lo integran: alumi--
nio, estafio, hierro, nfquel y titanio.
El grupo de los no metalicos lo forman: arcl--
llas, asbestos, carbda, coque, magnesita, mar-
mol, s{11c8, talco, tierras diatomacess y tle=
rrag fuller. ,
Se utilizd la formula de lapeyres.

Qu Po

FUZNIE: Cglculado en el Departemento.de Estudios Ecg
nonicos
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INDICEZ DEL VALOR DZ L.S TnPORT.LCIONES MINERLS

BASE: 1950 2 100

N INDICE SUB -~ INDICES
ANOS GENZRAL METALLICOS NO ETALICOS
1966 220,79 217419 227,15
1967 209,13 191,15 210,88
1968 206,58 190424 235,42

NOTA: Para el calculo de este I{ndice se utilizaron los
valores unitarios promedio de las lmportaciones.
El grupo de metalicos lo componen: gluminio, es-
taiio, hierro, niquel y titanlo,
m1l de no—metalicos lo forman: arcillas, ashesto,
carbon, coque, magnesita, s{lice, tierras fuller,
tierras dictomaceas y talco.

Se utilizd la férmula de Ilapeyres.

FUENTE: Calculado  en el Departamento de Estudios Eco-
aomieos‘



CONSEJO DE RACURSOS NATURALSS NO BHAOV.BLES
Depaptamcnto de Zstudios Econénicos

- 136 -

PRESTAMOS OTORGADOS A Li kIILLRIA FOR LAS
IRSTITU CLOKNES DE CRIDITO PRIVADAS QUs OPZRAN ZN 2L PAIS.
SALDOS i MILLONES DE PEsS0S

1967-1968
ME S 1967 1968
Enero B25,7 900,1
Febrero %0243 79366
Markzo 419.3 829.1
Abril 4230 830.6
Mayo L18.8 823,6
Junio 540,7 872 48
Julio L75.5 suk 2
Agosto 58049 85046
Septicmbre 735 A 922,0
Octubre 78345 929.8 1/
Noviembre 769.3 1/ OBt L/
Diclembre 81542 9674 1L/

J._/ Bstlmado.

FUENTE: Banco de iéxigo, S.h.- Depto. de Analisks
de Crédito ¢ .nversiones Bancarias.
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SALDOS DEUDORES DE LA PEQUERA Y HEDIANA MINERIA POR LA
COMISION DE FOMENTO MINERO
PEBOS
1567

TOTAL : 33 707 515

Deudores por anticipbs de subsidios
a la pequefia mineria. 5 019 861

Deudores por anticipos a cuenta de
liquidacion de mineral. 3.900 688

Pignoraciones. 3 775 247
Préstamos de habilitacidn y avio. 7 993 851
Haguinaria ¥y equipoc arrendado 12 104 017
Documentos por cobrar. 913 871

FUENTE: [emoria de la Comisidn de Fomento Minero
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AYUDA PRESTADE A LOS KIN:ROS POR
14 CCHISLOL DE FOUENTO iINERO

P=ZS3S0S
1967
TOTAL: 33 175 675
Arrendamiento a corto plazo 179 468

Arrendamlento de maquinaria ©
eguipo con opelon de compra 2 261 690

Préstamos refaccionarios en -
efactivo 8 BO4 852

Anticipos a cuenta de SUbEle~
dios 8 224 470

Antlclpos sobre mincrales en
trausito 7 948 511

Pignoracién de miansrales y con _
centrados 1 756 684

FOENTZ : remoria de la Comisidn de Fomento Hinero.



CONSEJQ DE RECUBSOS NATURALZES NO RENOVABLES.
Departemento de Estudlos Zoondmicos.

- 139 -
AYUDA DIRECTA £ INDIRECTA PRISTADA POR La COMISION

D5 FOMENTC MINZRO A LA PEQUENA ¥ MEDIANA MINERIA

1967

AYUDL DIRECTA TECNICA

A) Consultasen la Oficina sobre:

Tdentlficacidn de minerales hr172
Prohlemas de tramitacidn ’ 857
problemas de explotacidn L6
Problemas metalurglcos 254
Problemas diversos 1 244
cZlculos de proformas de lotes 708
Solicitudes de refaccidn 161
Visitas @& minas v plantas metaldrgloas 2 342
Problemas de Geologia 117
Informecidn cowmerclal 3

AYUDA INDIRECTA TECNICA
B) 4 través de la Unidad Tecamachaleo:

luestras recibides vara su prepara-

c1bn 10 210
“mestras para exverimentacidén meta- »
1frgica 178
Tnformes metaldrgicos rendldos 92
Pruebas para diferentes procesos 3 842
Aindlisis de térmicos 101
inAllsls espectrogrificos 871
Espectrogramas 872
Lndlisis dlversos 15 056
Andlisis mlcroquimicos ¥ radiondtri

cos 314
tndlisis especiales 1 828
“nsayes de oro y plata 8 182
Consultas del publico 788
Zgtudios paragenétlcos, petrografi-

cos v minerograficos 25
Certificados extendidos 2 622
Rayos X 161

PUENTE: Memoria de la Comisién de Fomento Minero,



CONSZJO DE RECURSOS NATURALES NO BumOVABLDS
Departamento de Estudlos Econoémicos

IEVERSIONES REALIZADAS FOR LA COMISION DE FOMENTO MINERO
PARA PRESTAR AYUDA A LA PEQUENA Y MEIDIANA MINSRIA

PE S OS5
1967

TOTAL: 39 100 018
DIRECTA. Técnica 4 478 085
A traves de las Oficlnzs Generales 852 k12
A traves de la Unidad Tecamachalco 2 985 084
A través de las Sucursales 640.589
EZCONOMICA 33 175 675
Arrendapkento a corto plazo 179 468

Arrendamiento de maquinaria o equipo
con. opgibn a compra 6 261 690

Venta de maquinzsria o0 egulpo en abo-

nog con reserva de dominio -
Préstamos refaccionarios en efectivo 8 804 852
Anticipo a cuenta de subsidios 8 224 470
Anticipo gobre minerales en transito 7 948 511
Pignoracidn de minerales y concentrados 1 756 684
INDIRECTA 1 446 258
Operaclun.de la Blanbtzs de Santa Julla 8 091
Conservacion y mantenimiento planta San
Cristdbal en Coatzacoalcos, Ver. 317 231
Planta de fosforiltas, Saltillo, Coamha 321 357
Becas a estudiantas y ayuda a Dscuelas
de Minas 649 680
Investigaclones, Zstudios y exploracio-
nes diversas 35 750
Publicaciones 114 149

FUENTE: lNemoria de la Comisidn de Fomento Minero.
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MINSRBALES TRAISPORTADOS POR L& RED FZRROVIARIA
NACIONAL . B=ZSUMEN ANUAL
Toncladas. 1968

METALICOS

Arsénico 9 690
Mineral de Antimonio 7 677
Mineral de flerro o hierro 3 519 474
Concentrados de fierro 10 668
Hineral de Manganeso 105 181
Mineral y concentrados de Cobre 57 854
itineral y concentrados de Plomo 227 850
Hineral y concentrado de Zinc 551 610
Mineral y concentrgdos no especificados 156 954
Cobre ern barras ¢ lingotes 95 256
Cobre electrolitico 677
Pierro y acero eun barras, lingbtes o -

planchas 913 325
Plomo en barras © lingobas 196 561
Plomo antimonial 28
Ziuc eu barras y lingotes 69 L13
Desperdicio ¢ pedaceria de fierro 590 168
Tungstenc 77

Otros metales no especilficados en ba-
rras © lingotes 14 C67



NO

Otros productos minerales metalicos

Otros concentrados no especificados

HETALICOS

Arcillas

Arens comun y grava
Arena silica
Azufre

Barita

Bentonlta

Cal

Piedra Calliza
Caolin

Carbonato de Sodlo
Dolomita

Escombro de Marmol
Fluorlita

Fosfato de Sodio
Grafito

Piedra de Yeso
Piledra para counstruccidn
Pledra Pomez

Ounix

Sal

340

247
355
1 082
272

1 363

1 776
98

7
52

197
17

297

862
L8

157
171
768
L83
o4 5
351
L8
003
513
512

51
139
140

39
222
880
064
125
172
786 |
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Yeso
Tequesquite

Otrus productos inorganicos

COMBUST1IBI=S
Carbdn mineral

Coke

16 G56
725
777 020

1 631 895
755 603

FUENTE: ISlaborado con datus prooorciuvnados por las eme
presag Iorrucarrileras respectivas y por la i
reccidn General ce Ferrocarriles an Operacionu

de la S C. T.



QORMTG DF RACURNOS NAITRALES FO RASCTAHLNG
Depaztamiate d¢ Jatudlos Bododaloos

HINSRALMS TRANNPONTADOE MR Li R FSSROVIARIA Badlodal
FOR FERROGARATL Y SoPaRCIal

TONELADAS
19468
. OO, . CC. »w, cé. ». . . GC. . 6. . G0 -]
Hanionalss Sonare L Ohdbuabog i Valdos 4 Coakmila Uooldeatal
CONCRPTO s Mixies Baja Uslifornia Ranffica ol Pantfiec Nasosari B/ Surwete )/ 7 Sacatecns 4o Mbxioo 1074l
MNTALICOS
Comsniredns da hierre - - - - 1; - 10 668 - 10 6:2
o8 L] m - - - - - - - 9 Gw
Himarel ds axtimeni T %0 - 1.3 - - - - - T 677!
Minarsl ds fierru o hiwre 3451% - 23 605 - - 6 w0 14 003 - 3 N9 474
Hinersl ds msagumesc 102 463 - 48 2 20 - - - - 103 181
Nineral 7 comcemiredos de ootae 37 02 - 1 689 2y 8% A - 16 899 - 57 854
Mimeral 7 ovaosuirsdos de plems mZ B45 - 120 9 635 - - 14 109 - 850
Wimeral 7 wwacwaireios de ainy 452 113 - 5 54 ™ e - - 14 243 - 55 &0
Mioeral 7 ooncdailelol o 4ipé=
alficadon 156 934 - ~ = - - - - 156 954
Golre b baFras O lingotes % of - E 1942 - - - - 95 256
Hiprro y »o&T0 6n barras, lingg
148 o planchas 912 34 bl ™ - - - - - §13 328
Ploac antisomial - ] - - - - - - 28
Flomo sn barzss ¢ lingotss Frrs 2.4 n - - - - - 196 561.4
Zino oo barras ¢ limgnies &9 43 - - - - - - - &9 413
03308 netalas ma sapeclficados-
an © lingotas [ ) - 2 260 % o9 - - - - 4 067
Cotre alsatrolitieo 17 - - - - - - - 877
Otros produatics minsrales metd~
lisve : N3 e éo8.3 19 mi s - - - - 40 Bg2.2
Despendicic o pelsoviis d¢ TleEwo 590 168 - - - - - - - 590 168
Otroe otmtentrados 1o MpeOLTLORMON - - » - - - - - 48
B BOEAINE
Freom 7 140 - ne= - - - - : 14 i
norite - - - - - - -
Barite 228 usg - - 2 - 0 198 - - 272 045
oomtn y 22 97 - 20 643 237 - 11 002 5 - 247 171
Aresa sfldon 354 583 - - 52 - 1133 - - 355 1
et 1 081 507 - w7 93 - - 496 - 1 483
oma Frr o] a2 15 B6d 49 - 147 s °00 1 33 448
[t 98 513 - - - - - - - §6 513
Piedre saliza 174 M - 20 030 8 376 - - - - 1 776 003
Mledra ie yoso mam - 1 148 12 42 - - - - 157 880
Pledre pars ocoawtzucoliln 15 168 - 114 - - 159 - - 11 064
Sal 269 148 z21q 19 g8 5 3o - 113 - - 297 188
Tomw 13 452 e 1937 - - - - - 16 o%t
Qtrow produckos m weillicoe 7L B85 1064 3 %06 im - - - - ™ %
Tiwirs phurke - 128 - - - - - - 125
Toqwitqui ¥ - 185 - - - - - - 125
Carbomtc de Botis - - - - - 512 - - [+
BabeRits - - - - - 3 35 - - 335
Dolemite - - - - - 2 - - 5L
Are1ils comfm - - - - - 4157 - - 415
Esoomire 4 nireel - - - - - 13% - - 139
omiz - - - - - 172 - - 17
Poafato ds sodia - - - - - » - - 3
SNESUNN
Carbén aineral 1 595 Z1§ - ol ¥ e - - - - 163 895
Coque 50 52 - 4T3 3 98 - E 3 » - 158 603.3
WOTA1  La Compaila de) Ferrosarril TMiusna-Te0ats, H.k., DS TPOIres 4 mt lss an al alio.

1/ Sineral de oobrs som 206 tonalmias
2/ Opurd indepsodisnte hasta «l 1* de Julic de 1968 wm que fus integrede al fexzeowrril del Pacifioo, Jude
A/ 8s fumicnarcum com sl mmbtee de Ferrocasriles Ualdes ded Surests, tekey & partis 4ol 17 48 Sotabis 49 19680 Datos hasts adpilemboe de 1560,

FOiNts: Datoreds oon Satos

ox lan S Y
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IHPORTANCIA RILATIVA DE LA CARGA MINERA
CON RESPECTO AL TOTAL DE LA CARGA TRANSPORTADA
FOR LA R:D FZIRROVIARIA NACIONAL

( Toneladas )

1967 - 1968
Gran Total de Car Total de Cgp Porciento
Afios ge Productiva ga Minera con respecto
al Gran Total
1967 43 369 791 14 393 298 33.19
1968 4y 500 133 16 564 809 , 37.22

FUENTE: Direccibn General de Ferrocarriles en Operacidn. Estg
afsticas de Ferrocarriles y Tranvias. S. C. T.



CONSEJO DE BECURSOS NATURALES NG BENOVABLES

Departamento de Estudios Economlcos

IMPORTAKCIA RELATIVA DEL TOTAL D& INGRESOS DE FLETE
POR C2RGA MINERA CON RoSPECTO AL TOTAL DE  INGRESOS
FOR FLETES OBTENIDOS POR LA RED FERROVIKRIA NACIONAL

PESOS
1967 ~ 1968

GRAN TOTAL DE IN

TOTAL DE INGRESOS

PORCIENTO CON

A0S GRESOS POR FLETE DE FLETE POR CAR- RESPECTO AL =
~ GA MINERA GRAN TOTAL

1967 2 022 542 507 67 814 082 1/ 23413

1968 2 059 400 173 570 768 300 2/ 27472

NOTAS: 1/ Cifras estimadas con base a los porcentajes de aflos ap

teriores,

2/ Datos preliminares en base a los reportes proporciona-

dos por las Compafifa

FUENTE :

s Ferrocarrileras.

Datos tomadod de Estad{sticas de Ferrocarriles ¥y Tranvias.

Direccion General de Ferrocarriles en Operacidm., S. C. T.
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PRODUCCION SIDZRURGICA NACIORAL

 Toneladas Métrices

1966 - 1968
1966 1967 1968 1/
PRODUCTOS BASICOS

I.~ FERBOALEACIOHES by 657 54 337 56 252
Ferromanganeso - 30 627 35 540 39 095
Ferrosilicio 7 5h1 11 160 11 262
Silicomanganeso 6 121 6 Wiy 3 613
Ferrocromo 323 1 074 2 143
Ferromolibdeno Ly 116 139
II.- ARBABIC ‘ 1 136 568 1 285 493 1 599 091
Bésico 1 102 259 1 243 955 1 523 147
Para fundicidn 34 309 L1 538 75 ol
III.- ACERO | 2 987 478 3 039 649 3 256 064
A+~ DE HOGAR ABIERTO 1 717 909 1 877 501 2 082 602
gzga pliezas vacla- o8l 733 540

Pora lingotcs deS-
giggéos a lemina= 1 698 299 1 876 768 2 082 602

Para lingotes des=
tinadeos a forja 18 626 - -
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1966 1967 1968 1/

B.~ DE HOBNO ELECTRICO 1 069 569 1 162 148 1 173 462

Para plezas vacia~
das 12 112 19 939 19 209

Para llingotes des=-
tigados a laming~-- '
cidn ; 1 050 879 1 137 782 1 148 776

Para lingotes desw
tinados a forje 6 578 L 427 5 477

PRODUCTOS LAMINADOS ¥ PIZZAS
VACIADAS Y FORJADAS

TOTAL 2 158 004 2 261 639 2 541 975

Ay~ NO PLANOS 957 205 1 023 853 1 138 809

I.- ALAMBRON 193 852 218 691 251 501

Para trefilacidn 177 091 193 652 222 475

Para construccidh 16 761 25 039 29 026
IT,.-BARRAS PARA REFORZAR

CONCRETO 403 389 465 093 495 791

Grado estructutal 225 473 246 B8535 248 892

Alta resistencia 177 916 218 238 246 899
IIX,~ BARBAS HACIZAS (cua=-
dradas, redondas y -

hexagonales) 67 240 56 334 84 920
ILaminados en callien-

te b8 432 Lo 829 66 54l

For Jadas 3 531 169 —

Estiradas en frio 9 591 10 221 11 807



1966 1967 1968 1/
RPorneadas 5 686 5 115 6 569
IV..~ PERFILEZS COMERCIALES
(angulo, solera, ca=-
nal, etc.) 149 584 155 346 156 168
V.- PERFILZS ESTRUCTURALES 92 585 93 562 120 234
Lamingdos 87 381 86 993 108 390
Soldados 1 652 2 182 L 845
Formgsdos en frio 3 552 4 387 6 999
V1.~ MATERIAL FIJO PARA VIA 12 255 9 728 4 969
Anclas para via 1 826 1 682 -
Clavos para via L 574 1 811 678
Pernos para via 217 173 86
Planchuela 705 284 351
Plaqueta 1 036 1 150 987
Riel 2 888 4 623 2 867
Sapos 9 5 —
VII.~ PIEZAS FUNDIDAS DE =
ACERO 13 096 20 672 19 749
VIII.~ PIEZAS FORJADAS DE -
ACERO 25 204 b 427 5 477
B,- PLANOS 1 038 013 1 082 229 1 240 421
I,~ PLANCHAS 372 292 363 326 386 308
II.- LAMINA 665 721 718 903 854 113
lamina en callente 179 766 189 459 215 693

IEmina en fric 2/ 485 955 529 by 638 420



1966 1967 1968 L/
C.- TUBOS SIN COSTURA 162 786 155 557 162 745
Para conduccidn 98 437 69 032 61 336
Para asdeme Lo 561 72 082 80 429
Para perforacidn 14 788 W B3 20 980
PRODUCTOS DERIVADOS
I,~ LAMINA CON RSCUBRIMIENTOS 164 282 185 923 219 849
Lamina galvanizada 46 260 53 961 58 626
lamina estafiada (hojala< ,
tal 118 o022 131 962 151 223
IT.~ LAH{INA DE ACERO ESPECIAL 2 113 1 343 1 911
Iamiva al sil}icio 999 666 577
Lamina emplomada 1 114 677 1 334
IIX.,~ ALANMBRE BRILIANTE 3/ 51 932 58 683 67 4Bs
IVe~ ALAMBRE RECOCIDO 8 479 9 Q01 10 486
V.- ALAMBEE GALVANIZADO 17 103 19 272 20 695
VI.- TUBOS CON COSTURA 178 448 184 453 187 852
A,~ DIAMETRO DE 115 mm,
Y MHAYORES 76 671 . 74 758 70 042
Grados 76 587 3/ 74 678 69 041

Tubo meeanlco 8 3/ 80 1 001
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1966 1967 1968 1/

B.~ DIAMETRO MENOR Db
115 mm. 101 777 109 695 117 810
Negro 62 129 65 135 70 789
Galvanizado 39 648 4l 560 47 021

1/ Cifras preliminares.
2/ Incluye limina destlnada & nojalatas

3/ Datos estimados,

FUENTE: Departamentc de Estudios Econdmicos de la Coamera Nacional
de la Industria del Hierro y del Acero.



CONSEJ0 DE RECURSOS
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NATUBALES RO R'ENOEABIE.S
Estudion Economicos

EXPORTACION KACIORAL Dz «ATERIAS PRIMAS
Y FPRODUCTOS SIDZRURGICOS

EXPORTACION DIREDTA DE ACERO

TONELADAS

METRICAS.

1968

PRODUCTOS

TOTAL

MATERIAS PRIMAS
Chatarra

MATIRIALES PRINARICS

Arrabio
Lingote
Ferroaleacliones

Planches y laminas

Ho jalata

Cintas, tiras y flejles
Barras para cemento
Barras para obtros usos
Alambre

Cable

Tubos

Codos, Tes y conexlones
Perfiles

Clavos, grapas, etc.
Cadenas

Recipientes de hlerr¢ y acero

Envases de hojalata
Tapones y corcholatas

TOTAL D& PRODUCTOS SIDIRURGICOS

PRODUCTOS ELEBORADOS ¥ DE CONSY
MO FINAL

1 371
1371
169 062
10 900
9 7H9

7

1 41k

158
99 274

FUENIE :

rro y del Acero,

oidn General de Estadfstica.

Cimara lacional de la Industria del Hie=
con detos de la Dlreg=-



CCISEJO DE RECURSOS MATURALES IO QENOVABLES
Departamento de Zstudios aconomicos

EXPORTACIO: NACIONAL DZ MATIRIAS PRINAS
Y PRODUCTOS SIDIRURGLCOS

AXPORTACION DIRSZCTA Di ACAROS
WILLARES DE P2305. 1 9 6 8

PRODUCTOS b

TOTAL M.LTERIAS PRIMLS QK0
Chataerra k0

POTAL DE PRODUCLOS SIDIRURGICES . 239 816

MATSRIALES PRIMARIOS 11 131
Arrabio g 215
Lingote 16
Ferroaleaciones 1 900

PRODUCTOS BELABOHZADOS Y D2 CoLay

MO FINAL 328 685
Plancha y laminz 148 747
Hojalata 2 115
Cintas, tiras y flejes 159
Barras pars cemento 114
Barras para otros uscs 21
Alambre 498
Cable 2 356
Codos, tes, conexlones, elC. 7 392
Perfiles 8 139
Clavos y grapas 2 878
Cadenas 458
Recipientes de hierro y acero 33 858
Znvases de hojalata 1 714
Tgpunes y corcholatas 173
Tubos 118 49

FUINTS: Camers Nacional de la Imdustria del Hierro y
del Acerg, con datoa de la Di¥reccion General
de Estad{stica.
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EXPORIACION NACIOHAL D& ARTICULOS SIDZRURGICOS

TONZLADAS M=ETRICAS

19671968
ANOS LAMINADOS PLANOS NO PLAKOS
1967 108 886 72 993 35 893
1968 158 162 108 236 Lo 926

FUANTZ: Cédmara iacional de la Industria del
Hierro y del Acero.



CONSZJO D& BEZCURSOS WATURALES NO $ENDBABLES
Departamento de Sstudlos Econamioes

AXPORTACION DE ARTICULOS SIDZERURGLICOS
(LANINADOS PLANCS)

PONELADAS
1967 = 1968
_ RECIPIZNTES
ANO TOTAL FIBJES LAMINAS HOJALATA 1/ DE HIERRO Y
ACERO
1967 72 993 68 65 379 310 7 236
1968 108 236 L6 99 27k 759 8 15%

1/ Incluye envases de holalata.

FUENTE: Elaborade en el Depto. de Estudios Econdmicos, con da -
tos de la Csmsra Nacional de la Imdustria del Hierro y
del Acero.



CONSZJOQ D RICURS0S NATURAILES NO gﬁNOVABLES
Departamento de £studios Economicos

IMPORTACION NACIONAL DE MATSRIAS PRIMAS
Y PRODUCTOS SIDERURGICOS
. IMPCORTACION DIRECTA D ACERO
TOMELADAS METRICAS. 1968

PRODUCTOS 1968
TOTAL wAT-RIAS PRIMAS 525 086
Chatarra 58 921
laterial relaminable . 66 165
TOTAL PRCDUCTOS SIDERURGICOS 321 109
Materiales primarlios ' 149 360
Arrabio 3 577
Desbastes primarics de acero 143 866
Ferroaleaciones 1 917

PRODUCTCS ELABORADOS Di COLSUMO

FINAL 171 744
Planchas 10 076
Laminas 10 954
Holalata 11 582
Cintas, tiras y fleles . g9 076
Barras para cemento 3
Barrag para otros usos 14 870
Alambre 6 301
Cable 397
Telas y enrejodos de alambre 487
Rieles y accesorios para via 29 429
Conexiones y accesorlos parn
tuberia 2 968
Canales y canalerss Lo

Perfiles estructurales, e¢s-~
tructuras y sus partes L1 L39
Clavos y grapas 1 494



PRODUCTOS 1968
Tornillos, pernos y remaches 2 143
Cadenas 1 011
Recipientes, cilindros y tap
ques ' 6 973
Envases de hojlalate 5 094
Tapas de hojalata y tapones-
corona 1 089
Total de tubos: 16 323
s) Tubo con costurs 4 979
b) Tubos sin costura 10 588
¢) Tubo fundido 756

FUENTE: Cdmara Nacional de la Industria del Hilerro ¥
del Acero.,



CONSEJO DE BECURSOS NATURAIES NO QENOVABLES
Departamento de Estudios Economlcos
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IMPORTACION NACIONAL D= MATZRIAS FRIMAS
Y PRODUCTOS SID=ZRURGLCOS

IMPORTACION DIBECTA DE ACERC
MILES DE PES0S. 1968

PRODUCTOS 1968
TOTAL DE MATERIAS PRIMAS 281 951
Chatarra 225 598
Material relamlnable 56 353
TOTAL PRODUCTOS SIDERURGICOS 1 018 869
MATERIALES PRIBARIOS 171 185
Arrgblo 2 562
Desbhastes primorics de -~
acero 152 542
Ferroaleaciones 16 081

PRODUCTOS ELABCBADOS ¥ DE =

CONSUMO FINAL 8h7 684
Planchas 51 861
Laminas 73 006
HojJalata 32 232
Cintas, tiras y flejes 67 383

Barras para cemento 12



PRODUCTOS | 1968 -
Barras para otros usos 57 307
Alambre 22 781
Cable 3 038
Telas 7 enrejados de slambre 3 824
Rieles y accesorios para via 79 988
Concxiones y accesorios para
tuberia 95 101
Canales y canaleras 203
Peffiles estructurales, e8--
tructuras, y sus partes 156 756
Clavos ¥y grapas 7 809
Tornillos, pernos y remaches 33 718
Cadenas 19 938
Recipientes, cllindros ¥y tan
ques 35 889
Envases de hojalata 28 515
Tapas de hojalata ¥ tapones
corona - 6 902
Total de tubos: 71 421
a) TFubo con costura 23 388
b) Tubo sin costura Ls 672
¢) Tubo fundido 2 361

FUENTZ: Camzra Naciomal de 1a Industria del Hierro y del
Acero.



CONSEJO DZ BICURSOS KATURALES NO @ENOVABLES
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IMPORTACION NACIONAL DE PRODUCTOS.DE HIERRO Y ACERO
PERIM=ZTROS LIBRES
Toneladas y Miles de Pesos

1968
PRODUCTOS VOLUMEN... VALOR

TOTAL: 138 544
TOTAL MATERIAS PRIMAS 1 587 669
Crnztarra 737 190
Material relaminable 850 k79
TOTAL PRODUCTOS SIDZRUBGICOS 138 Ls7 137 875
I.~ M2IERIAIES PRIMARIOS L 219 L 282
hHierro de rimera fusldn 1 11

Decostas primarios de - '
asg L 192 L 236
Ferraaleaciones 26 35

II.~ PROOUCTOS ELABORADOS DE

CONSUMO PINAL 134 238 133 593
Planchs 88 228
Ism:ra 3 587 6 491
Hojalata 11 424 31 425



- .
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PRODUCTOS VOLUMEN VALOR
Cintmas, tiras y flejes 77 718
Barras para reforzar con
creto (varilia corrugada) 2 8
Barras para Oolros usos 2 805 5 028
Alambre de hierro o acero 3 663 7 880
Cable 27 215
Telas y enrejados de alag
bre 429 1 348
Blieles y accesorios para
vias 459 3y
Tubos con costura 3 672 8 176
Tubos sin costura 1671 5 000
Tubos fundidos L20 1 215
Conexlones y accesorios -
para tuberis de hierro o
acero 129 1 900
Canales y canaleras 31 136
Perfiles estructurales; =
estructuras o sus elenens
tos L 012 9 G697
Clavos y grapas de hilerro
¥y acero 1 193 3 530
Tornillos, pernos y remna-
ches 378 4 414
Cadenas 147 1 116
RBecipientes, cilindros y
tangues b 708 15 529
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PRODUCTOS VOLUMEN VALCR

Envases de hojalata ol 279 23 742

Tapzas de nojalata y tapge
nes corona 1 037 6 053

FUSNTE; Direccidn General de Estad{stica. S. I. Ce



COKSEJO DE BECURSOS HATURAIES NO BM\OVABLHS,
Departamentd de Zstudios Econdmicos
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IMPORTACION DE PRODUCTCS SIDERURGICCS
Y MATSRIALES PRIMARIOS PARA LA INDUSTRIA

Toneladas Métricas 1967 - 1968

5 PRODUCTOS MATERIALES
ANOS TOTAL ELABORADOS 4 PRIMARIOS %
1967 1 117 372 <03 123 18,2 914 249 81.8
1968 846 198 171 74k 20,3 674 bs4 7947

FUENTE: Cdmara Nacional de la Industria del Hierro jy del Ace~
rPO.



CONSEJO Di BR2CURSOS NATUBALES NO RENOVABILES
Departamento de Estudios Economices
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I PORTACION DE ARTICULOS SIDEZRURGICOS LANINADOS

Tonsladas lieétrices

1966 - 1968
~ ANos . TOTAL % PLANOS 4 NO PLANOS %
1966 229 785 10040 73 993 3242 155 792 678
1967 203 123 100.0 61 799 3044 141 324 6946
1968 171 7Lk 100.0 53 755 3143 117 989 68,7

FUENIE: Elabgrado por el C.R.N.N.R. Departamento de Estudios -
Econfmicoss Con datos de la Camsra Nacional de la In-
dustria del Hierro y del Acero,



CONSEJC DE R=CURSO0S NATURALES NO gENOVABLES
Departamento de Estudios Economicos
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IMPORTACION DE CHATARRA

L .
Toneladas HMetricas

1966 - 1968
" CHATARRA BE .
ANGS TOTAL pA CHATARRA A LAMINABIE %
1966 763 942  100.0 731 009 95.7 32 933 a3
1967 783 430  100.0 705 891  90.1 77 539 G.9
1968 525 086  100.0 458 921  B7.4 66 165 1246

FUENTE: Cimsra MNacionai de la Industria del Hierro y del Acero.



CONSEJO DE RECURSOS NATUBALES NO BENOVABLES
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PRODUCCION NACIONAL SEGUN PROCEDIIIENTOS DE OBTENCION

T on e 1 a d B =8

1966 - 1968
1966 1967 1968
TOTAL: 1 705 863 1 891 155 1 684 9u8
Frasch {Domos) 1 637 299 1 818 928 1 607 596
Minado 29 792 23 920 2 306

Gases amargos (Pemex) 38 772 4e 307 53 Ob6

FUENTE: Direccidn General de Minas y Petrdleo. SePaNal.



CONSEJO DE BECURSOS NATURALES NO gENOVABLES
Departamento de Estudlos Economicos
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PRODUCCION DE COQUE POR TIPOS

Toneladas

1966 - 1968
1966 1967 1968
TOTAL: 1166 667 1 084 026 1 1A49 837
Standard 1 131 075 1 065 202 —
Metalirgico 18 994 18 824 1 133 313
Nuez 16 598 - -
Imperial - - 16 524

FUENTE: Direccidn General de ilinas ¥ Petrdleo. SePalNal.



SUBPRODUCTOS QUIK

CONSEIO DI RSCURSOM NATURAL.2S NO RLNOVABLES
Astudios Doonbmicos

Departamento de
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TCOS CRTENIDOS DE Lad PLANTAS COQUIZADORAS

1967 ~ 1968
SULFATO Di |
408 ANONLO ALQUITRAN  BENZOL CREOSOTA BREA GAS CRUDO
" € Litros Litros Litros Kg Kg
1967 3 840 290 - 2 625 138 5998 116 5 978 250 119 260 296
94 439 2 185 516 5 511 489 5 339 100 135 899 955

1968 3 721 660

FUENTH: Dirccci6n Genersal de Minas ¥ Potrbleo. SeRallal.



