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PRODUCTO

VOLUMEN

VALOR
(TONELADAS) (MILES DE PESOS)

IV.—MINERALES NO METALICOS

1

ot e e b

O 00 ™~

—Azufre 1716171
.—Grafito 42 920
.—Barita 176 921
.—Dolomita 475 029
.—Fluorita 988 304
—(Caolin 80 732
——Slice (*) 281 380
.—Yeso 1219093
.—Fosforita (") 32 574

1 436 676

848 226
26 610
34 278
28 502

392 154

7179
42 282
34 859

2 606

NOTA: Cifras sujetas a rectificacion,
(1) Volumen dado en kilogramos,

(2) No incluye 4.6 millones de onzas provenientes de chatarra, recolecclén
de moneds, ete.

(7)) Esta cifra se reflere al carbdn no coguizable.
(*) Incluye arena para vidrio y cuarzo.
(%) Incluye fosfato.

FUENTE: Direccién General de Miflas y Petrdleo, §.P.N.
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CONSEJO DE RECURSOS NATURALLES NO RENOVABLES
Departamento de Estudios Econdmicos

VOLUMEN Y VAT.OR DE LA PRODUCCLION MINERO-

METAT.URGICA EN LA REPUBLICA MEXICANA

1969

VOLUMEN

VALOR

PRODUCTO (TONELADAS) (MILES DE PESOS)

T8 AL

[.—METALLS PRECIOSOS
L —ra{') 30617
2.—DPlata (*) () 1334475

[1.—-METALES INDUSTRIALES NO

6 737 960

1 032 607
78 800
53 807

FERROSOS 3265259
1.—Plomo 170 294 (683 904
2. —Cabre 66 167 1060 537
3.—Zinc 253373 1039 368
4. —Antimonio 3225 62 671
3.—Arsénico 6 Q046 10218
6.—Bismuto 606 72 950
7 .—Lstano 498 22 389
8., —Cadmio 1579 137 102
9.—Mercurio 776 123 895

10, —Selenio 198 27 477

11.-—Molibdeno 202 7023

1Z2.—Tungsteno 239 17 125

11 —METALES Y MINERALIES

SIDERURGICOS 1003 418
1.—Carbon (*) 161 769 17 762
2. —Coque 1140 795 351103
3.—T"erro 2 096 970 534 727
4 —Manganeso 60 136 99 826



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Departamento de Estudios IEcondmicos

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION DE
MINERALES Y METALES DE LA REPUBLICA
MEXICANA, SEGUN FORMA DE PRESENTACION

1969
PRODUCTO Y FORMA TONELADAS MILES DE
DE PRESENTACION METRICAS PESOS
TOT A 1 6737 960
[.---METALES PRECIOS0OS 1032 607
1.—ORO (M
Afinado . 5261
Barras impuras 296
 Concentrados 50
Minerales Naturales 10
Suma 5617 78 800
2,—PLATA (%)
Afinada 1245154
Barras impuras 51 819
Concentrados 34191
Minerales Naturales 3}1 .1,.
Suma 1334475 053 807
II.—METALLES INDUSTRIALES
NO FERROS0OS 3265259
1.—PLOMO
Afinado 143 762.
Antimonial 18 524
Barras impuras 1 296
Concentrados 1 345
Calcinados (L.it.) 186
Gretas y sulfatos de .
plomo 5248
Minerales naturales _« 3
Suma 170 894 633 904
2.—COBRE
Afinado 56953
Barras impuras 7923
Concentrados 1051
Precipitados 76
Solucidn electrolito 80
Minerales naturales 84
Suma 66 167 1 060 537
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FRODUCTO ¥ FORMA
PRESENTACION

3. —ZINC
Adlinado
Aluminizado
Concentrados
Escorias
Impuro
Oxido de zine
Suliato de zinc

Minerales Naturales

Suma

4 —ANTIMONIO

Barras impuras
Minerales

Suma
—ARSENTCO

Blanco
Negro

L

‘S uma
6. —BISMUTO
Afinado
Impuro
Suma
7.—ESTARNO
Metalico

8. —CADMIO
Afinado
Concentrado

Suma
9. —MERCURIO
Metdlico
10, —SEILENIQO
Metilico
11.—TUNGSTENO
Metalico

12. —MOLIBDENO
Metalico

III.—METALES Y MINERALES

SIDERURGICOS
1.—CARBON
Mineral ()

TONLELADAS MILES DE
METRICAS ?ESOS
&0 265
2953
141 274
18411
865
6023
2663
15 921
253 375 1039 368
1 028
2197
3225 62 671
4 885
6 046 16218
335
7 271
606 72 950
498 22 389
018
661
1 579 137 102
776 123 895
198 27477
289 17425
202 7623
1003418
161 769 17 762



PRODUCTO ¥ FORMA

TONELADAS MILES DE
DE PRESENTACION ~ METRICAS ~ PESOS
2.—COQUE
Metaltrgico 1123 394
Tinperial 17 401
Suma 1 140 795 351 103

3. —FIERRO

Mineral 1 303 670

Concentrado 793 300
Suma. 2 096 970

4, —MANGANIESO
Mineral 2453
Concentrado 51 483
Suma 60 136

V. —MINERALES NO METALICOS
1.—AZUFRE

Domos 1631 367

Mineral 26 845

Pemex §57 959

Suma 1716 171

2 —GRATFITO

Mineral 42 920
3. —BARITA

Mineral 176 921
d. =DOLOMITA

Mineral 475 (029
5.—FLUORITA

Mineral Q8K 304
6.—-CAOLIN

Minersl 89 732
7.—SILICE ‘
: Mineral 281 880
8. —YESO

Mineral 1219 093
0. FOSFORITA

Mineral 32574

99 526

1436 670

848 226

26 610

34278

28 502

392134

7179

42 282

54 859

2606

NOTA: Idatos sujetos a rectificacion.
{1y Volumen dado en kilogramos.
(2} Teta cifra ze refiere gl carbén no coguizable,

FUENTE: Diveocién Genernl de Minas y Petréleo, S.P.IN.
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CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Departamento de Estudios Econdmicos

VOLUMEN DE LA PRODUCCION DL OTROS
MINERALIES NO METALICOS (Y

[ 8

1969
PRODUCTO T ~ TONELADAS o
ALUNITA 144
BARROS REFRACTARION 103 447
BENTONITA 50292
CALCITA 4668
CALIZA 2073018
CELESTITA 18 087
DIATOMITA 9251
FELDESPATO 78 906
GUIJARROS 4 350
MAGNESITA 242
MARMOL 12 036

MATERIAL RETFRACTARTO —

MICA 647
PERLITA 11051
SAL (7) 3 838 790
SULFATO DE SODIO 111 838
TALCO 1454
TIERRAS FULLER 22 681
WOLLASTONITA 4291

{1} Cifras sujetas a rectificacién.
() Cifra proporcionada por la 8.1.0.
FUENTE: Direccién General de Impuestos Interlores de la 8.71.C. P,

5



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Departamento de Estudios Econdmicos

RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION MINERO-

METALURGICA, METALICOS Y NO
METALICOS

{Miles de Pesos)

Afiog

METALICOS " NO METALICOS
Total Absolutos o Absolutos %

1965
1966
- 1967
1968
1969

4 768 106 3778199 79.24 989 907 20.76

5053 754 3 909 787 77.36 1 143 967 22.64
5212 428 3910156 70.93 1602 272 29,07
6192 069 4439632 71.70 1752437 28.30
(737 960 4932 419 73.20 1 805 541 26.80

FUENTE:

E'aborado en el Departamento-de Estudios Ecom‘:mlcc;s c_cn datos de
la Direccién General de Minas y Peirdleo, S.P.N.

CONSLJO DE RECURSOS NATURAILLES NO RENOVABLES

Departamento de Estudios Econdniicos

PRODUCTO NACIONAL BRUTO Y VALOR DE LA

PRODUCCION MINERO METALURGICA.
(Millones de Pesos) .

Valor de la Coefi-

produccion clente CAMEIOS RELATIVOS
P.N.B. minero- en % 1860 = 100

Aflos (A) metalirgica (B) (B/A) A B
1965 242 700 4 708 2.0 157 .45 124.07
1966 272 100 5054 1.9 176.53 131.51
1967 301 400 5512 1.8 195.54 143.43
1968 334 300 6192 1.9 216.88 161.12
1969 355 695 6738 1.9 230.76 175.33
FUEN’IE"- -.Eeiborado en este Departamento con datos del Ranco de_ México,

5. A., v de la Direccldn General de Minas y Petréleo, 5. P.N.

6
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CONSEJO DE RECURS03 NATURALES NO RENQVABLES ¥
Departamento. de Hstudios Econdmicos

PRODUCCION MINERA EN LA REPUBLICA MEXICANA POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIFIOS

1969
S o R O P L AT A PLOMDO : C OBRE Z i N -C
Estada y Municipio Kilos Kilos Tongladas Toneladas Toneladas
1969 % 1969 % 1969 % 1869 Fa 1969
AGUASCALIENTES
Apuascalientes — — 505 = 2= = 1 = e .
Aslentos .10 0.2 4468 0.4 65 - 395 0.6 282 0.1
Tepezald — —_ a6 0.1 2 — 123 0.2 — —
Total 10 0.2 5579 0.5 67 -— 519 0.8 282 0.1
BAJA CALIFORNIA (Norte)
Ensenada — e 20 — = — 4 2 it —
Tijuana 1 — 55 —_ —_— — 14 — == —
Total — — 75 —_— e — 18 = [
BAJA CALIFORNIA (Sur)

Mulegé — —_— — , — — — 4435 6.9 — —
T.a Tax ‘ 2 — 68 — =il — ke e e il
Total 2 — 68 — — e 4435 6.9 — -

COAHUILA
Castafios — - 9 — 11 —_— — 3 — —_
Cuatrociénegas — — 33 — 40 _ s . _
Matamoras — — 40 — i — 7 — - -
Ocampo ‘ 4 —_ 54 247 4.3 6 740 4.0 14 — — -
Sierra Mojada — — 621 0.1 232 0.2 1 — - —
Torreén 11 0.3 - — — — 230 0.4 - —
Viesca — e 85 — 13 — 4 — = CFs
Total 15 0.3 55 044 4.4 7036 4.2 260 0.4 . =
COLTMA
Comali - — — — — — 2 — s =
Total — -- — — — _— 2 - =— —
CHIHUAHUA
Aldama — — 5114 0.4 10 626 6.3 36 0.1 19471 i}
Aquiles Serdin 2 — 4 7478 3.8 15879 9.4 69 0.1 18 300 7.1
Ascension — — 32 — 3 10 — — —
Balleza — - 21 —_— 3 - — — - —
Batopilas 2 — 344 — 4 — 34 0.1 — —
Buenaventura — — 9 _ 3 —_— 3 — — —
Carichic — e 19 — 1 — 2 — —
Coyame — — o8 — 7 — 29 0:1 — e
Cusihuiriachic — —_ 143 — 8 — 5 =
Chilughua 2 — 114 — 263 0.2 S — 18411 7.1
General Trias — — 16 — 2 — 17 — - —
Gran Morelos - = i} — — 4 — —_ —
Guadalupe y Calvo — — 14 — 7 — 3 — —_ ——
Guazaparez 1 — 637 0.1 3 — 7 — - i
Guerrero — — 243 — 161 0.1 3 — 449 0.2
Hidalgo del Parral 265 4.8 40 148 4.0 12044 7.1 1361 2.1 18 574 7L
Julimes — — 138 — O — 3 —_ —_ -
Mahuarichie 8 0.2 503 0.1 9 - 1 - -
Manuel Benavides — - 10 — 158 0.1 — 247 0.3
Morelos 3 0.1 139 — 7 — 153 0.2
Moris g 0.2 1320 0.1 2 — - o iy —=
Nueva Casas Grandes 4 0.1 110 — 49 —_ 16 — - te
Ocampo 8 0.2 1867 0.2 46 — 17 - - s
Rosario —_ — 5 — 2 —_ 62 0.1 — —_




Estado ¥ Municipio

$n. Francisco del Oro
Santa BRarhara
Satevo
Saucitlo
Tomébsachic
El Tule
Urigue
Tlruachic
Villa Ahumada
Villa Matamoros
Jaragora
Jiménez

Total

DURANGD

Canelas

Coneto de Comonfort
Cuencainé

Durango

Geperal Simén Bolivar
ez Palacio
Guadalupe Victoria
Guanacevi

Indé

Mapind

Mezquital

Nomibre de Dhos
Qeampo

{ro El

Otder

Fanuco de Coronado
Poanas

Pueblo Nuevo

Rodeo

San Berrardo

San [Hmas

San Juan de Guadalupe

San Juan del Rio

San Pedro del Gallo

Qantiagoe Papasquiaro

Tamarula

Tepehuanes

Topia

San 1.uis del Cordero
Total

GUANAJUATO

Abasalo
Guanajuato
$ia. Cruz de fuv. Rosas
Kichu
Total

GUERRERO

Ajuchitlan

Arcelia

Cocula

Coyuca de Catalan
Huitxzuco

Jozé Azueta
Leonardo Bravo
Taxco

—
[T

| G I,._El |

633

.—-._.I
— ey 3O 4 D [&¥]

it
=1
—_
G

L

o
[ b

| V| mo—ts

b

[ )
Gl o

7.0

P L.ATA
Kilos

1969

187 831
66 700
360
4198

4

409

12 463
KHnd

26

1 654
ISR
67

382 AN

2062
4713
15210
2288
711
27
1027
1 886
701
1585
8
5033
54
305
130
5951
15

10

12

13

77 700
6675
4
1118
749
844
10 498
2575
110

141 503

87
39843
48
600
40578

127
15

98
054
3N

49 006

s oo

; et
| — | | |

-]
=

oo
]

pae]
— |

GO‘CJI
B WS —

i1.4

0.1
3.3

PLOMO
Torelados

1969

55170
14 259
13

511

9

2456
20

29

208

151

5

112 154

25
2074

e
4
a2

%

=
o0

Il'mllg1'4m

0.2

G6h.2

it

H.
o] wed

—

¢ O0OBRE
Toneladas
1068 %
3778 5.9
3002 4.7
855 1.3
541 0.9
16 =
9 —
2 ey
10 036 15.G
1
70 0.1
i =
1 =
3 ==
16 =
1
61 0.1
3 Tl
1 =
2 -
29 0.1
2 P
21 0.1
s ;
13 —
2 ey
3 L
240 0.4
1 =4
14 =5
18 0.1
32 0.1
1 —
7 i
112 0.2
128 0.5

£

Z INC
Toneladas
1860
41 263 16.0
27237 10.5
17082 6.6
161 643 62.5
61 —
426 0.3
887 0.3
17 514 6.8



‘f;

Estado y Municipio
Teloloapan
Tlapehuala
Zarandaro

Zumpango del Rio
Total

HIDALGO
El Arenal
Pachuca
Zimapan
Total

JALISCOD
Autlan
Ayutla
Bolanos
Cuautitlan
Etzatlan
(Guachinango
Hostotipaguillo
Talpa de Allende
Teruila
Tonava
Union de Tula
Total

MIEXICO
San Felipe del Progreso
Sultepec
Temascaltepec
Zacualpan

Total

MICHOACAN
Anpanguen
Aquila
Artega
Chisrumuce
Huacana (1)
Huetamo

Total

MOQRIELOS
Tlalguitenango
Total

NAYARIT
Compostela
Huajicori
Rosainorada
Total

NUEVO ILEON
Agualeguas
Apodaca

Dr. Arrove
Galeana

Garcia

0O R Q PLATA A PLOMDO COBRE

Kilos : Kilos Toneladas Toneladas
1969 o 1969 % 1968 % 1963 %

3 — 1158 0.1 24 — 7 :
i S 1 — i — 1 e,
= i 27 — 2 _— 3 =
14 0.3 310 — -— — 197 0.3

137 2.5 50739 4.6 8 799 5.2 057 1.0
i ! 23 _ =, — il 2
7035 12.7 119992 9.7 1 029 0.6 129 0.2
27 0.5 29 667 2.3 5703 3.4 408 0.6
732 13.2 148 682 12.0 6 734 4.0 537 0.8
= [ TA 32 — F =

i _ 45 - 2 — 25

== -— 1 680 0.1 55 — 10 =1
. — 1 o X . 4 —
10 0.2 1905 0.2 836 0.5 166 0.3
= — 10 25 — =i =

2 — 741 . 0.1 1 -— - L
18 0.4 2507 0.2 637 0.5 252 0.4
=5 e 208 i 1 sl = e
= = 1 . -, L e
- = 4 LIF, 4 = o .
30 0.6 7193 0.6 1579 1.0 459 0.7
1 - 1746 0.2 30 20 0.1
a 0.2 1733 0.2 42 — 4 —
3 — 208 — o = e
15 0.3 17 065 1.3 16 — 14 —
28 0.5 20753 s 97 ~ che 0.1
33 (.6 20 266 2.4 591 (.2 4(; 0.1
— ~ 3 i o L
- — 80 i 1 = i E
- — 3 . e P il
ol — 33 — s — 17 —

— 31 - 3 \- e
33 0.6 2042] 2.4 553 0.2 # 0.1

4 - 13737 1.1 309 0.1 2 —

4 — 13737 1.1 369 a.1 b3 —-
== L — ) T =
=3 — 186 — - 63 31

= = 10 o A - -2
i = 197 — a 63 0.1
= — 6 - 0 — —
— — - — 3 T 26 Lo

&l — 7 — 4 — F —
3 S 325 30 =" 1 £t
— — 22 — 111 0.1 —

ZINOC
Toneladas
WeE %

17514 6.8

2 644 1
10311 4.
12955 3

!

3620 1.4
5446 2.8
1327 05
1827 0%
66 oA
g06 703



: O R O PLATA PLOMO COEBRE il S - 4
Estade y Municiplo Kllos Killos Toneladas Toneladas To. Ll
1059 ¥ 1968 % 1969 % i) % 1960 =
Monterrey - — 111 — 144 0.1 — - — —
San Nicolds de los Garza - — 37 . 28 i = s L !
Vallecillo s — 1 = p=df LT I ) T B
Villaldama =L e 18 = 9 . gt ek » s
Total - - 527 . 335 0.2 28 e 4 Al
QAXACA
Ixtlin de Judrez 270 5.0 14 437 1.2 313 0.2 30 0.1 — ~
Oaxaca de Juirez 2 =t 21 %t il afa: = = s
Oeotldn de Morelos — _ 97 =11 = = 1 =T =
San Dionisio Ocotepec 2 — 208 — = o 72 0.1 ks e
Dan Jerénimo Silacayoapilla — — 13 = 15 — - ik 1 e
San Jerdnimo Taviche 1 356 = 5 i s ks e
san Juan Lajarcia — — 104 el 14 6 il Tl o
Tlacolula de Matamores — — 49 — 13 —_ g . M =
Tatal 275 5.0 15 345 1.2 360 0.2 114 0.2 . EES
PUEELA
lzacar de Matamoros — — — - — AHs
Izcamilpa de Guerrero — — 27 — 10 — - s
Tehuacdn - — 201 = 53 - 5 — —_ —
Total — — 228 — 63 s 5 — e L
SAN LUIS POTOS]
Catoree 1 — 18 964 1.5 26 — 5 i e
Cerro de San Pedro 7 0.1 697 o 57 — 2 - = -
Charcas 20 (.4 27 895 2.3 2 537 1.5 1252 2.0 12 645 4.9
Matchuala 2 e 2 OR7 (.2 k1§ s i ke 2637 1.0
I.a IPax 214 3.9 6021 2.9 1513 1.0 2000 . Fil — il
Ramos — — — — - 13 T — —
San Luis Potosi —_ =g — i 10 R g
Vanegas — — 1 . — i g - :
Total 244 4.4 86265 6.9 4169 2.5 32 5.1 15282 5.9
SINALOA
Badiraguato . — 7 caea 1 o e T
C(_mc,or;;li;{ 13 2.5 17 489 1.4 72 0.1 13 e =
Cosald e - 20 o =R k = = e
Culiacin 3 5 &1 = e — 2 = vy
Chotx ot - 134 — a0 — 23 0.1 Q 589 B
Rosarin — - SR — 1 — — — [
Total 138 2.3 17 708 1.4 70 0.1 40 01 9 589 3.7
SONORA 5 ‘
Alamos 11 0.2 039 e 68 0.1 33 Fa=r
Altar 6 0.1 1364 0.1 — — 40 0.1 = e
Anzpe 6 0.1 1256 0.1 — — 11 - —
Bacanora — — 3 . = e ! 5y
Caharea 2 C— 113 — L — — 25 — - -
Cananea 178 3.4 9200 a8 —— 35996 55.9
Hormoazilla 17 0.3 3143 ‘ 43 — 161 0.2 -
Magdalena — — 49 — — - 2 — ey g
Nacozari de Garcia 5 0.1 1 940 0.2 10 — 83 0.1 e 14
Navojoa — — 29 . — s 22 0.1 i
Naco — _ — — s T s
Nogales 1 - 477 - - 3 = - iy
Onavas = — e — = — = L

10



OR O PLATA PLOMD COEBERE N C
Eatade y Municipio Kiftos Kilos Toneladas Toneladas Toneladas
1969 % 1969 % 1965 % 1060 T 1960 -4
Opodepe — o, 12 A sana L —a o = L
Pitiquito — — 39 — ik ot b s s -
Sahuaripa 2 — 306 — — i 32 0.1 fk, e
San Felipe —_ — — — = it = i e e
San Javier 3 —_ 2001 0.2 89 0.1 k) — ] =
Santa Ana 5 0.1 353 — 24 s 18 0.1 — —
Soyopa 1 e 3 = =, P 73 0.1 e re
Yécora = e 75 — — — C — — s
Total 237 4.3 21 352 1.7 255 0.2 36510 56.7 = -
TAMAULIPAS o
Bustamante — — 72 — 1 — 18 — — —
Guérmez — - 42 — 39 — — sl i -
Hidalgo — — 15 — 5 —_ — e — —
Llera — - 15 — 13 — - e — —_
San Nicolas — 1 469 0.1 563 0.4 — = — et
Total — — 1613 0.1 621 0.4 18 — — —
VERACRUZ
Taratila — — -~ — — — — — — —
Tehuipango — —_ — — = — — — — -—
Total & - s == - - o e e i
ZACATECAS
Concepeién del Oro 141 2.6 5519 0.4 6 — 2520 3.9 —L e
Chilchihuites 21 0.4 17 320 1.4 1390 0.8 106 0.2 855 0.3
La Blanca ‘ 1 —_— 2077 0.2 10 s 1 — — —
Fresnillo 129 2.4 62 431 5.0 9 560 5.7 700 1.1 127320 4.8
Guadatupe 5 0.1 3020 0.3 3 — 5 — e i al
Mazapil * 22 0.4 11 823 1.0 2723 1.6 913 1.4 5022 1.9
Melchor Qcampo 150 2.7 14 644 1.2 2 509 1.5 40 0.1 1641 0.6
Miguel Auza 4 — 2657 0.2 ki2)] 0.3 2 — — i
Marelos — — 506 - 5 - T = ab %3
Nigves — — K — 4 =3 1 e s -t
Ojocaliente —_ — 181 . — == X = — i
Panuco — — 92 — - — 8 — £ — Al
Sain Alto = - 1 — 1 — =5 — Ll L
Sombrerete - 53 1.0 45 575 3.7 2118 1.3 1985 3 8709 3.4
Veta Grande 1 — 2540 0.2 20 — 1 e — e
Villa Hidalgo 205 3.7 4.134 0.3 e — g = — S
Zacatecas 89 1.6 22 926 1.9 1 385 0.8 40 1.0 3 566 1.4
Villa Gonzalez Ortega — — 4 — — - 9 - b g
Total 821 4.9 196 088 15.¢ 20 185 12.0 6923 10.8 32113 12.4
Origen Desconocido ] — 2085 0.1 137 0.1 54 0.1 vy Gl
GRAN TOTAL 5533 100,00 1243705 100.0 169 33¢  100.0 64 350 100.0 258694 100.0:

FUENTE: Departaments de Investigacién de la Direccién General de Mims ¥ Petréleo 5.P.N.



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENCVABLES
Departamento de Estudios Econdmicos
INDICADORES ECONOMICOS
DI LA MINERIA
Millones de Pesos
1965 - 1969
PRODUCTO IMPORTACION

Afos B I?lacion-z;l“ Minero W Afos Total Mineria o
1965 242 700 4 768 1.96 1965 10 405 873 4 48
1966 272100 5054 1.86 1966 200065 896 4 47
1667 301 400 5512 1.83 10967 21 8353 966 4.42
1968 334 300 . 6192 1.85 1968 24 501 1 038 4,24
1969 355 695 6738 1.89 1969 25975 1197 4.61

FUENTE: Banco de México, 8 A, ¥ Direécién Gene:
ral de Minas y Petrbleo, 3.P.N.

EXPORTACION

Aftog B Total Mineria o

1965 13 924 2705 19.43
1966 14 534 2839 19.53
1967 13 815 3020 21.86
1968 14 759 3051 20.67
1969 17 225 2740 15.91

FUENTE: Anuario Estadistico del Comereclo Exterior,
s:.1.C.

FUENTE: Anuario Estadistico del Comerclo Exterior,
5.1.C.

PERSONAL OCUPADO ()

“Afios Industria L Mine:,; %
1965 2951 780 86 000 3.32
1966 2739511 90 000 3.29
1967 2 895 663 92 000 3.18
1968 (%) 3 202 603 94 000 2.94
1969 (*) 3423 583 96 970 3.83

(1) Ndameros. de personas.
{2} ' Cifras estimadas,
FUENTE: Sindicato Industrial de Trabajadores y Mi-
neros v .Censo General de Poblaclon.



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Departamento de HKstudios Fconomicos

VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPORTACION
NACIONAL METALICOS (')

1969

PRODUCTOS KILOGRAMOS

FESOS

EOTAL 1 674 306 812

Antimonio
Arseénico
Bismuto
Cadmio
Cobre
Estafio
Hierro
Manganeso
Mercurlo
Molibdena
Oro (%)
Plata
Plomo
Selenio
‘Titanio
Tungsteno

Zine

8 791 946
6 542 074
696 853
1079 354
11 466 795
1

2 806 407
4197 541
1 107 886
53940

108 807
772 088

85 304 868
34 042

2 539

503 465 -

356 165 314

17 (87 899
7 722035
63 466 155
51726473
117 429 993
21

2 486 920
1752227
160 329077
1 382 300

1 526 366
551842177
293 051 831
4 374 393

2 343

14 289 814

385836 779

(1) Cifras sujetas a rectificacion,
(2) Volumen dado ¢n gramos,

NOTA: Las cifras correspendientes 2l oro son estimadas, en tanto gue el volumen
de la plata, fue proporcionado por el Banco de México, 3. A., v su valor
fue estimade en esle Depariamento. ;

FUENTE: Itreccién General de Estadistica, 5.1.C.



CONSLEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Departamento de Estudios Econdmicos

VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPORTACION NACIONAL

NO METALICOS (")

1969

PRODUCTOS EILOGRAMOS FESOS
TET AL 1 066 039 701
Alabastro 2455119 R0 009
Arcillas 104 650 112 654
Arenas 9316335 1 812 765
Azufre 1165935 184 524 686 216
Barita 113 501 608 21945103
Bentonita 2 801 358 880 415
- Bloedita 26793 417 10 894 609
Cal © 57 140 8377
Calcita 744112 126 993
Caliza 49 000 3700
Caolin 23 355 21 200
Carbdn 2411 039 1276 708
Celestita 18 066 239 4146 705
Cuarzo 37 000 3 850
Diatomita 6371 219 6537 186
Feldespato 1242 1 383
Fluorita 075 344 974 326595 717
Fosforita 22 485 706 8279 789
Grafito 30 300 414 11991 381
Magnesita 474 5 490
Perlita 619 516 592 480
Piedras 22225150 594 947
Piedra Pomez 374951 15331
Sal 3574 707 600 124 593 427
Talco 80 988 36 146
Tierras Bie 677
Tierras Fuller 10 020 13125
Waollastonita 1671 480 595 504
Yeso 1037 727 956 20187 724

M leras‘:ﬁjetas a rectificacién,
FUENTE: Direccién General de Estadistica 8.1.C.
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CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Departamento de IEstudios Econodmicos

RESUMEN DIL VALOR DE LA EXPORTACION
DE MINERALES POR PAISES (%)

1969
Paises Miles de Pesos %-

TOTAL 2740 347 100.00
Argentina 16 957 0.62
Australia 30737 1.12
Bélgica 14 253 0.52
Brasil 103 994 3.79
Canada 45 697 1.67
Chile 10 547 0.39
Colombia 17 711 0.65
Costa Rica 2 385 0.09
Ecuador 559 | 0.02
El Salvador 762 0.03
Espaila 3132 0.11
Estados Unidos 1518710 55.42
Francia 40 686 1.48
Grecia 579 0.02
(Guatemala 6 508 0.24
Haiti 1 —
Honduras 307 0.01
Honduras Britinica 125 0.01
Hong Kong 199 0.01
Irak 37 —
Islas Bahamas 78 781 2.87
Israel 3 784 0.14
Italia 42 343 1.55
Japdn 220713 8.05
Nicaragua 1 058 0.04
Nueva Caledonia 667 0.02
Paises Bajos 67 052 2.45
Panama 5456 0.20
Perft 2 825 0.10
Polonia 11 707 0.43

15



Paises _ Miles de Pesos %
Portugal 12 205 (.45
Fuerto Rico 299 0.01
Reino Unido 220121 8.03
Republica de China 1084 0.04
Reptiblica de Corea 1952 0.07
Reptiblica Dominicana 239 0.01
Reptiblica Federal de Alemania 177252 6.47
Suiza 61 420 2.24
Tailandia 265 0.01
Unidn Sudafricana 367 0.01
Uruguay 5 585 (.20
Venezuela 11 286 0.41

('Y Datos sujetos a rectificacién

FUENTE: Elaborado cn el Depto. de Estudios Econdmicos con cifras de la Di-

reccidm General de Estadistica, 8.1.C.

CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Departamento de Estudios Econbmicos

RESUMEN DEL VALOR DE LA EX PORTACION MINERO-
METALURGICA METALICOS Y NO METALICOS

(Miles de Pesos)

METALICOS : NO METALICOS
Afios Total Absolutos @ Abszolutos %
1965 2704936 1 597 151 50.05 1107 785 40) .95
1966 2828933 1 639 500 57.95 1 189433 42.05
1967 3020120 1448429 47.96 1571700  52.04
1968 3050633 1 874 066 61.43 1176 567 38.57
1969 () 2740347 1674 307 61.10 1 066 040 38.90

(1) Datos sujetos a reétlflcacidn.

FUENTE: Elaborado en el Depto. de Estudios Econdmicos con cifras de la Di-

recelén General de Estadistica, S.1.C.
16



CONSEJO DE RECURS05 NATURALES NO RENOVABLES

Departamento de Estudios Economicos

EXPORTACION NACIONAL DE MINERALES METALICOS
VOLUMEN Y VALOR (')

1969

Fraceion
Arancelaria

Eroducto, forma
de presentacion
v pais de destino

Eilogramos

Pesos

271.00.00

271.00.01

271.00.02

271.00.03

271.00.04

271.00.05

TOTAL
ANTIMONLO

Contenido en cunalguier
mincral cuando esté en
una proporcién  hasta
del 25%

Iistados Unidos

Contenido en cualquier
mineral cuando esté en
una proporcion de mas
del 25% v hasta ¢l 30%
Estados Unidos

Contenido en cualquier
mineral cuando csté en
una proporcién de mas
del 30% v hasta el 40%
Fstados Unidos
Japon
Paises Bajos

Contenido en cualquier
mineral cuando esté en
una proporcion de mids
del 40% v hasta el 55%
Bélgica
Estados Unidos
Paises Bajos

Contenido en cualquier
mineral cuando csté en
una proporcion de mas
del 55%

Estados Unidos

n concentrados
Japdn

17

91 946

o
~TJ

5167 815

939 568

549 525
331 299
15 600
2 626

753 011
20 744
684 927
38 340

108 023

R 862

1 674 306 812

17 087 899

6 424 416

1 390 618

1 420 437
1 383 087
31 500

5 850

2720 382
83 439

2 515 763
121 180

639 319

16 838



Froducto, forma

Frageion de pregentacidn
Arang{r}aﬁa d y pais de destino WKilcgramos Pes?s
271.00.06 En barras impuras o el
contenido en otros me-
tales 183 431 2 393 904
Colombia 1999 33 666
Estados Unidos 181 432 2 360 238
271.00.07 Afinade
Estados Unidos 81711 2 081 985
ARSENICO 6 542 074 7 722035
271.01.01 Tridxido de arsénico
negro o impuro cuando
su ley sea hasta el 98%
Estados Unidos 1 181 584 1323 358
271.01.02 Triéxido de arsénico
blanco o refinado. cuan-
do su ley sea mayor del
0R % '
Estados Unidos 5 360 486 6 398 677
BISMUTO 696 853 - 63 460 155
271.02.02 En barras impuras o ‘
el contenido en otros
metales 332450 24971 244
Estados Unidos 203 107 13 444 797
Reino Unido 120 343 11 526 447
271.02.03 Afmado 364 403 33494911
Argentina 22927 2 428 065
Brasil 12274 1342 523
Chile 26 3134
Colombia 533 52 619
Estados Unidos 2000613 20 709 425
Francia 40 (38 4411 385
Pa’ses Bajos 63 368 6408 127
Panamai 18092 2 389259
Reino Unido 5 749 739 850
Venezuela 113 10 524
CADMIO 1079 354 51726 473
271.03.00 En concentrados “spe-
iss” o en otros produc- !
tos no especificados 3733 192 097
Brasil 3333 170 583

18



Fracclén

Arancelaria

Producto, forma
de presentacién
y pais de destino

271.03.02

271.03.03

271.05.60

271.05.01

271.05.02

671.00.02

271.07.01

270.00.00

Chile
Venezuela

Afinado
Bélgica
Brasil
Chile
Colombia
Estados Unidos
FErancia
Panama
Paises Bajos
Reino Unido

En polvillos de {fundi-
¢cion
Estados Unidos

COBRE

En minerales
Estados Unidos

En concentrados, pre-
cipitados, matas “spe-
iss”, lodos anddicos o en

otros productos
Estados Unidos

En barras impuras
Estados Unidos
Japon

Electrolitico
Estados Unidos
ESTARO

En concentrados, en es-
corias o en residuos de
fundicion

Estados Unidos
HIERRO
En minerales natura-

les ,
Estados Unidos

19

__I_{;i.l.o_g_ramoéa Rl Pesos .

280 16 834
110 4 6&0
237 331 17 822 023
123516 820476
52 757 2 286 365
2602 195 460
1064 (363 (OO
59 209 5646 213
7440 - 534 K21
8 328 721 345
107 962 7 105 583
5 278 385 160
338 300 I FEE S
11 466 795 117 429 993
3751605 1224217
404 356 1 560 018
7 183 941 112 310 571
2 714 693 S0 200 333
4 469 248 062 110038
126 893 2 335187
1 21
1 21
2 806 407 2 486 920
24127 5594

9 254

3 881



Fraccién de presentacién
Arancelaria“ il pais de destino Kﬂngramqs _Pesoﬁi
Rep. Federal de Ale-
mania 14 873 1713
670.00.00 Hierro de primera fu-
sion en lingotes
Estados Unidos 8071 7 544
670.00.01 Hierro o acero deshas-
tado, laminado o for-
jado
IZstados Unidos 54 1 875
670.00,99 Hierro o accro en lin-
gotes, no especificado
Estados Unidos 480 743
670.01.00 Barras de hierro o ace-
ro calibradas de cual- ;
quier dimension 7913 31 247
Estados Unidos 6 900 15271
Guatemala 1013 35976
670.01.01 Barras de hierro o ace-
ro, de cualquicr didme-
tro, con estrias hierro
corrugado 652 210 1256 905
Costa Rica 633 440 1 246 419
Estados Unidos 18 160 0045
Rep. Federal de Ale- '
mania 610 1 441
670.01.99 Barras de hierro o ace-
ro no especificadas ‘
Guatemala 734 12257
678.00.00 Hierro o acero de de-
: secho, en pedaceria, ini-
tiles por su desgaste o
deterioro
Estados Unidos 592 186. 647 019
678.00.02 Resortes de hoja de
lata :
Estados Unidos 358117 207 078
278.00.03 T.os rﬁateriales o efec-

tos citados en la frac-
¢cidon 678 .00.00, cuando

20



Producto, forma

Fraccién de presentacion
Arancelaria ¥ pais de destino ; Kilogramos Pesos
estén prensados .
Estados Unidos 1162515 296 658
MANGANESO 4 197 541 1752227
271.08.00 En mninerales 3 849 968 1 628 897
Estados Unidos 3619097 1331 598
Guatemala 230 871 207 299
271.08.03 En concentrades, mo
lido o triturado cuya ley
o contenido metilico no
sea mferior al 38% 347 573 123 330
Colombia 57 000 23612
Estados Unidos 206573 09 718
MERCURIO 1 107 886 160 329 077
271.09.02 Mercurio Metalico 1 107 886 160 329 077
Argentina 13931 2 083 564
Bélgica 1 831 241 500
Brasil 45 062 6641 338
Espafia 1835 262 100
Estados Unidos 526437 78 802 087
Honduras 72 14 447
Trak 184 36 875
Japon 246 224 34 999 619
Paises Bajos 158 620 21 988 345
Polonia 88 898 11 706 692
Reino Unido 15480 2 096 845
Repiiblica de China 1 823 261 951
Reptblica de Corea 3 641 548 500
Unién Sudafricana 2571 366 650
Uruguay 1277 278 564
MOLIBDENO 539040 1 382 309
271.10.01 En concentrados 53940 1 382 309
Estados Unidos 32 364 728 565
Ttalia 21 576 653 744
ORO (*) 108 807 1 526 366
No especificado 108 807 1 526 366
PLATA 772 088 551 842 177
Afinada 772 088 551842177

21



FProducta, Iofmn

Fraccidn de presentacion
Arancelaria y pais de destino Kilogramos Pesoz
PLOMO 85 394 868 293 051 831
271.12.00 En minerales extraidos
de yacimientos a mas de
1000 km. de la fundi-
cion
Estados Unidos 1114028 691 711
271.12.02 En concentrados, en
matas o en “speiss” 188 178 231 603
(Canada 13 608 45 291
Fstados Unidos 174 570 186 312
271.12.03 En barras impuras o el
contenido en otros me-
tales 10 880 065 33 565 601
Brasil 912 970 3308 376
Chile 110 000 299 161
Colombia 307 323 1015782
Ecuador 33 000 148 741
FEl Salvador 92 891 325 141
Estados Unidos 1038 194 3422 504
Italia 68473 156 B75
Niearagua 127 776 513 747
Paises Bajos 7 770 362 23023 365
Repiiblica Dominicana 69 200 237776
Veneziiela 349 876 1114133
271.12.04 Antimonial en barras 244 B36 505 345
Colombia 124 926 257 343
Honduras 21 000 43 402
Venezuela 98 910 294 600
271.12.05 Afinado 72 967 761 257 967 571
Bélgica 609 409 1 960 369
Brasil 5578 663 17 701 686
Chile 56 839 168 859
Colombia 351 565 843 684
Ecuador 19 980 68 486
El Salvador 8 805 19 410
Estados Unidos 40 490 746 181 300 280
Grecia 157 415 578 703
Ttalia 12 151 603 30 824 843
Portugal 3520526 12 204 546
Uruguay 504 822 1 844 358
Venezuela 400 388 1362 347



Producto forma

Fraccién de presentacion
Arancelaria y pais de destino Kilogramos Pesos
SELENIO 34 042 4 374 393
271.13.03 Afinado 34042 4 374 393
Argentina 639 84 137
Estados Unidos 30925 613 793
Francia 2635 333053
Japén 1713 222 8R0
Paises Bajos 10289 1 289 007
Panamai 8673 1 083 958
Reino Unido 6 148 747 565
TITANIO 2 539 2343
271.14.00 En minerales
Estados Unidos 2539 2343
TUNGSTENO 503 465 14 280 814
271.15.00 FEn minerales
Estados Umdos 42 943 215000
271.15.01 En concentrados 460 522 14 074 814
Estados Unidos 110 165 2163028
Japon 56 600 2 859 927
Paises Bajos 50 745 2377 858
Reino Unido 201 892 5817951
Rep. Fed. de Alemania 41 120 856 050
ZINC 356 165 314 385836 779
271.17.00 En minerales extraidos

271 .%7.01

de yacimiento.a mas de
1000 Km. de la fundi-
cion

Estados Unidos

En minerales extraidos
de yacimientos y que no
lenen los requisitos se-
fialados en la fraccion
271.12.00

Estados Unidos

En minerales concen-
trados
Estados Unidos
Honduras Britanica
Japon
Panama

Venezuela
23

3342914

51 264

282138675
251674113
171 194

29 384 136
809 242

99 990

837 507

50 848

209 735 439
191 755 692
122 509
16863 171
675 710
318 357



Froducto, forma

Fraccion de presentacion
Arancelaria v pais de origen Kilogramos Pesos
271.17.04 En concentrados impu-
ros, granulosos, o esco-
rias con mas del 75% de , :
zine 28 082 049 35713914
Estados Unidos 24 224 030 33 488 886
Japon 3858029 2225028
271.17.06  Afinado 41 265 211 133 416 798
Argentina 199 139 597 001
Brasil 18 139 105 57 289 054
Chile 2 837 857 9112242
Colombia 4 299 661 13 451 535
Costa Rica 371274 1 138 822
Ecuador 06052 3180993
Lstados Unidos 10 334 398 36 164 397
Guatemala 309 540 3735067
Japon 100 025 343 784
Nicaragua 59 889 176 610
Panhama 49 981 152 648
Puerto Rico 09 770 299 101
Reino Unido 151 918 486 141
Uruguay 1 003 369 3 120 908
Venczuela 2213233 7 030 495
271.17.07 FEn minerales calcina-
dos
Brasil 233 360 H69 319
675.03.00 En polvo 1051 841 5412 054
Argentina 1022271 5248 705
Chile 5347 33 896
Estados Unidos 20 600 106 090
Uruguay 3623 24 263

(1) Datos sujetos a rectificacion.
() Volumen dado en gramaos.

NOTA: Las cifras correspondientes al oro son estimadas, en tanto que el volu-
men de la plata fue proparcionade por el Baneo de México, S A, ¥

su valor estimado en este Depto.

FUENTE: Direccién General de Estadistlca, 3.1.C.
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CONSEJO DI RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Departamento de Estudios Econémicos

EXPORTACION NACIONAL DX MINERALES
NO METALICOS

VOLUMEN Y VALOR ()

1969

Fraccion
Arancelaria

Producto forma
de presentacidn
¥ pais de destino

261.07.02

201.07.98

G51.04.00

261.01.97

261.11.00

Kilogramos

Pesos

TOTATL
ALABASTRO

Alabastro, marmol o te-
cali en pedaceria
Estados Unidos

Alabastro, marmol, o te-
cali en estado natural
Estados Unidos

Alabasiro, marmol o te-
cali, labrados en losas
aun cuando estén mol-
durados

Canada

Estados Unidos

Repiblica Dominicana

ARCILLAS

Arcillas, afin cuando
sean refractarias no es-
pecificadas

Colombia

Ll Salvador

(Guatemala

Haitt

Pery

Rep, Federal de Ale-

mania

Venezuela

ARENAS

Arena o grava
El Salvador

2455119

2 250000

200 000

5119
16
5063
40

104 650

28 602
4104
1941

364

65 788

4
3847
9316 335

9316335
10455

1 066 039 701

&0 009

33750

10 000

36239
356

34 853
1 050

112 654

31 563
4434
2738

438

68 305

288
4 888
1812 765

1812 765
109



i)
kB |

Producto forma

Fraccién de presentacion
Arancelarig ¥ pais de destino Kilogramos Pesos
Estados Unidos 667 185 3396
Guatemala 8638 608 1 809 245
Reino Unidos &7 5
AZUTRE 1165 935 184 524 686 216
201.03.00 Azulre, en estado na- -
tural, fundido, precipi-
tado o sublimado 1165935 184 524 686 216
Argentina 8901 370 4 450 685
Australia 69 575 205 30737 181
Brasil 9812 835 4 906 418
Estados Unidos 757 100 783 334 781 953
Francia 74 201 665 33 896 423
Islas Bahamas 157 562 976 78 781 491
Israel 7 369 000 3,784 500
Japdn 7 620 000 309 563
Paises Bajos 11 144 325 4 4G2 888
Peri 3 148 000 083 750
Reino Unido 50 208 825 27 561 364
BARITA 113 501 608 21 945103
261.04.02 Espato pesado o barita
en minerales :
Estados Unidos 113 499 508 21 943 801
261.04.03 Espato pesado o harita
en minerales concentra-
dos
Nicaragua 2100 1302
BENTONITA 2 801 358 380415
261.01.00 Bentonita o arcilla na- :
tural coloidal 2 801 358 820415
Colombia 26 109
El Salvador 60 255
Estados Unidos 2 786 339 264 702
(Guatemala 10 553 6 009
Haiti 52 219
Honduras 3028 40585
Pert 1274 4957
Venezuela 26 100
BLOEDITA 26 793 417 10 894 609
500.20.02 Sulfato de Sodio 26 793 417 10 894 609
Argentina 150 769 65 625

26



Fraceidn
Arancelaria

Hroducto forma
de presentacion
v pala de destino

Kilogramos

650,00, 02

261.11.01

261.11.02

261.11.06

261.01.05

Brasil
Colombiz

El Salvador
(ruatemala
Honduras
Panama
Uruguay
Venezuela

CAL

Cal comin (viva) c¢n
envases de prodiccion
nacional
Estados Unidos
Honduras Britanica
Rep. Lederal de Ale-
mania

CALCITA

Calcita optica
Paiscs Bajos

Calcita  Dlanca  indus-
trial
Listados Unidas
(Guatemala
Palses DBajos
Rep. Federal de Ale-
f1ania

CALIZA

Piedra caliza en estado
natural o triturada
Estados Unidos

CAOLIN

Caolines, aiin cuando
sean refractarios
Colombia
Estados Unidos
Japon
Venezuela

27

20 500 869
2917 890
389 570
322 641

520 820

033 873
413 895
633 090

57 140

57 140
49 500
7 500

140

744112

744 105
486 139
256 100

66

1 300

40 000

49 000

23 355

23 355
3 606
703

10 000
9046

Pesos

7 782 635
1313761
384 720
181 090
245 547
42() 287
198 305
302 607

8377

8377
0 132
2100

145

126 993

7 000

119 903
33 587
53 781

2625

30 0000

3700

3 700

21200

21 200
4 375
1075
4730

11 000



Producto forma

Fraccion de presentacién
_@.rl;f.m_:clariz? vy pdis de destino VKj.lug‘x‘amr)s L Pesos
CARBON 2411039 1276 798
300.02.01 Polvo de carbon mine-
ral o sus desperdicios 2411 000 1276773
Chile 50 000 7 500
Estados Unidos 2 361 000 1269273
300.00.00 Antracita, hulla, lignito
o turba
Francia . 39 25
CELESTITA 18 066 239 4 146 705
261.10.00 Celestita en Minerales
atin molidos
Fstados Unidos 183 D66 239 4 146 705
CUARZO - 37 000 3850
261.11.03 Cunarzo en estado natu-
ral
Estados Unidos 36000 3350
261.11.04 Cuarzo molido
Iistados Unidos 1 000 500
DIATOMITA 6371 219 6537 186
261.01.01 Tiza, tierras diatoma-
ceas, de tripoli o de in-
fusorios en estade na-
tural ,
Estados Unidos 132 310 28 949
261.01.03 Tiza, Tierras diatoma-
ceas, de tripoli o de in-
fusorios molida a mas
de 100 v hasta 200 ma-
Has
¥stados Unidos 200 630
261.01.04 Tiza, Tierras dialoma-
ceas, de tripoli o de in-
fusorios molida a mas :
de 200 mallas 292 080 242 284
Argentini 168 802 136 469
Chile 6 606 5935
Colombia 2520 3773
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Fraceion
Arancelaria

Producto forma
de presentacldn
¥ pais de destino

261.01.10

261.01.11

261.04.06

261.04 .00

Estados Unidos
Pert1

Rep. Federal de Ale-
fania

Uruguay

Venezuela

Tiza, Tierras diatoma-
ceas, dc tripoli o de in-
{usorios, caleinada

Argenting

Brasil

Chile

Lenador

Perg

Venezuela

Tiza, Tierras diatoma-
ceas, de tripoli o de in-
fusorios, calcinada pre-
parada

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos

I'rancia

Citiateniala

Japdn

Paizes Bajos

Perta

Reino Unida

Rep. TFederal de Ale-

mahia

Uruguay

Venezuela

FELDESPATO

Feldespato molido
Estados Unidos

FLUORITA

Espato  fluor o fluo-
rita, calidad metalirgi-
ca

29

Kilogramos

31 807
17 252

30 009
534
34330

1149 328 -

835 205
5563
G4 403
1135
203 392
4 54¢)

4 796 601
025 528
257 788
585 478
152116

19 295
11 624
2000
102 221
50 144
6016
45 300

1 073 004
102 221

625 559
118 758
719 349

1242

1242
0975 344 974

662 205 069

Pesns

27775
15 034

22 507
448
30 343

1129 730
739 901
10 544

00 523
1196
226940
4 340

5135573
1073 347
285 008
607 395
151 507
21 529
12616
200
75012
04 400

7 143
169 824
1313 064
75012

468 164
117 734
693 618

1383

1 383
326 593 717

182 819 088



Fraccion
Arancelaria

Producto forma
de presentacion
y pais de destino

261.04.01

261.10.01

261.05.00

261.14.01

261.11.11

261.11.12

Canada

Estados Unidos
(Guatemala
Ttalia

Espato flior o fluo-
rita, calidad acida
Estados Unidos

FOSTFORITA

Fosforita no especifi-
cada
Estados Unidos

GRAFITO

Gralito en minerales o

ent concentrados
Estados Unidos
Nicaragua

MAGNESITA

Carbonato de magnesia
en polvo o en panes
El Salvador
Guatemala
Haiti

PERLITA

Perlita dilatada por
calentamiento

Brasil

Guatemala

Venezuela

Perlita preparada co-
mo filtrante

Colombia

El Salvador

Estados Unidos

Perti

Veneczuela

30

I{.i‘.-ogran'_uiiq Pesos
167 679 589 38 030 332
489 145 582 142 780 329

350 276 301 766
5029 622 1 707 561
313 139905 143 775 729

22 485 706 8279 789

22 485 706 8270 789

39 309 414 11 991 381

39 309414 11991 381

39 308 414 11 988 777

1 000 2604
474 5 490
474 5490

1 45

374 4 995

91 450

619 516 592 480
15 523 19 780
14 494 18 792
511 438

518 550
603 993 572 700
247 200 240075
15450 15 000
24 000 1 600
210738 213425
106 605 102 600



Froecidn

Araacetaria

261

201

261

261

201

261

700

7.9

YR

.00.01

.09.00

A0

10,05

~ Producto forma
de presentaclén
v pals de destino

FIEDRAS

Picdras en estado natu-
ral o simplemente cor
tadas, con cspesor hasta
de 10 ¢m.

Fstados Unidos

Piedras en estado natu-

ral o simplemente cor-

tadas, no cspecificadas
Lstados Unidos

Piedras parda uso in-
dustrial no especifica-
dos

Estados Unidos

PIEDRA POMEZ

Piedra poémez o las se-
mejantes de origen vol-
canico

Brasil

Estados Unidos

SAL
Sal comiin (cloruro de
sodio)
(Clanadé
Estados Unidos
(Guatemala
Japdn
Nicaragua

Pafzes Bajos

Sal desnaturalizada en
bloques de sal comin
para ganado

Guatemala

TALCO

Talco o esteatita en es-
tado natural, atn mo-
lido

Estados Unidos

31

.Kilogramcs; . Pezos
22225150 5394947
15 400 000 231 000
6 824400 358903
730 5044
374 951 15331
374 95] 15331
561 1700
374 390 13 631
3 574 707 600 124 593 427
3574 707 443 124 592 877
305 OR7 000 6939 779
7194496 330 158 240 861
55 250
2450110 000 04 048 416
9114 000 363 421
58 150
157 550
80 988 36 146
80 988 36 146

i



Producto forma

Fraccibn de presentacién
Arancelaria y_pais de destine Kilogiamon Pesos
TIERRAS 572 677
261.01.99 Tierras de todas clases,
no especificadas 572 677
Estados Umdos & 100
Ttalia 252 202
Venezuela 312 375
TIERRAS FULLER 10020 13125
261.01.09 Tierras de Batin (fu-
ller) molidas a mis de
200 mallas
Panama 10020 13125
WOLLASTONITA 1 671 480 505 504
261.11.13 Wollastonita cruda o
natural '
Estados Unidos 1 671 480 595 504
YLESO 1 037 727 936 20187 724
261.08.00 Sulfato de caleio mi- |
neral 1 037 706 689 20 180 341
Canada 43 544 000 631 465
Estados Unidos 772 320 689 16017 160
Hong Kong 12 719 000 199 052
Japdn & 002 000 125231
Nueva Caledonia 42 603 000 666 727
Reptiblica de China 51 915 000 822 369
Reptiblica de Corea 89 652 000 1403 054
Tailandia 16 951 000 265 283
261.08.01 Sulfato de calcio cal-
cinado ‘ 21 267 7 383
Estados Unidos 18167 5450
Guatemala 3100 1933

(') Duatos smﬁetoﬁ a rectificacién.
tUENTE: Direccibn General de Estadistica, 5.I.C.
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CONSLEJO DE RECURSOS NATURATES NO RENOVABLES

Departamento de Hstudios Econdmicos

VOLUMEN Y VALOR DE LA IMPORTACION NACIONAT.
METALICOS ()

PROL:UCTOS

19609

TOTAL

Aluminio
Antimonio
Arsénico
Cobre
Crotno
Estafio
Hierro
Mercurio
Malihdeno
Niquel
Oro (%)
Plata (*)
Platino (*)
Plomo
Selenio
Titanio
Tungsteno

Zinc

Kilogramos

Pezos

39332 674
31

24418
364 040
34 002 094
2899213
817 531 002
913

917

673 322
474 613
170 303
43 600
10315

12

21 037 738
10 668

7 269

633 193 216
62 545 912
653

362 196
9325 920
19 504 050
85 590 277
411 733 793
167 316

132 759
26431 622
790 914
203 404
1647 542
99 331
1545

13 003 312
15377276
75 394

{1y DTatos sujetoz a rectificacién.
(*} El volumen estd dado en gramos.

FUENTE: Direcclédn General de Estadistica, 5.1.C.
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CONSLEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Departamento de Estudios Econémicos

VOLUMEN Y VALOR DE LA TMPORTACION NACIONAL

NO METALICOS ()

1969

PRODUCTOS Kllogramos " Pesos

TOTAL 564 015 268
Agata 9 1525
Alabastro 36070 820
Arcillas 108 515 348 36 083 870
Asbesto 36 819 633 06 518031
Azuire 249 225 1 188 440
Barita 04213 290 551
Bauxita 18 836 208 10472 524
Bloedita 5313290 2922 905
Rorax 7 559 35139
Calcita 49 743 581 704
Caolin 200 326 852 13333 656
Carbén 116 487 938 28185917
Carbonatos 46 993 86 148
Coqtie 669 886 143 226 537 233
Criolita 79 097 195 822
Cuarzo 72 708 86 948
Diatomita 142 5332 55 363
Dolomita 54 987 28 331
Feldespato 1 958 432 1 060923
Fluorita 10 039 21 505
Fosforita 629 758 476 84 558 806
Grafito 162 029 41 156
Magnesita 13011 793 14 620 860
Mirmol 6113 568 8314 538
Mica 795 856 2089 625
Pedernal 63 797
Piedras 52 654 18 684
Piedra Pomez 373 786 509 379
Pirofilita 176 388 113 726
Sal 813 789 469 387
Silice 157 794 672 21054 817
‘Talco 50127 289 13 106 271
Tierras Fuller 277 545 96 985
Yeso 502 050

532 884

(1} Datoz =sujetos a rectificaclén.

FUENTE: Direccién General de Estadistica, 5.1.C.
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CONSEJO DE RECURSQOS NATURALES NO RENOVABLES
Dcpartamento de Estudios Econdinicos

RESUMEN DEL VALOR DE LA IMPORTACION MINERO-
METALURGICA

METALICOS Y NO METALICOS

(Miles de Pesos)

METALICOS

NO METALICOS

Afios Total ~ Absolutos % Absolutos %
1963 872 591 634 411 72.70 238 180 27.30
1966 896 306 615693 658.69 280 673 31.31
1967 965 600 675 336 69.94 290 264 30.06
1968 1 038 280 646 184 62.24 392 096 37.76
1969 1 197 208 633 193 52.89 564 015 47.11
FUENTE: Elaborado en el Depto. de Estudios Econémicos con datos de la Di-

reccidén General de Estadistica 5.I.C.



CONSE]JO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Departamento de Estudios Econdmicos

RESUMEN DEL VALOR TOTAL DE LA IMPORTACION
DE MINERALES POR PAISES (1)

1969
 PAISES Miles de Pesos | %

TOTAL 1197 208 100.00
Argentina : 180 0.02
Austria 17 —
Bélgica 469 0.04
Bermudas 798 0.07
Bolivia 16 208 .35
Brasil 10923 0.91
Canada 93 807 7.34
Checoslovaquia . o04 0.0
Dinamarca 87 0.01
Espafia 7 —
Estados Unidos 975 900 81.51
Francia 1251 0.10
Guatemala 1 i
Honduras Britinicas 191 0.02
India - 76 0.01
Islas Bahamas 122 0.01
Italia 11 599 0.97
Japon 735 0.06
Nicaragua 31 —
Paises Bajos 8038 0.75
Puerto Rico 27 —
Reino Unido 7 281 0.61
Repiiblica Federal de Alemania 7 794 0.65
Suecia 193 ‘ 0.02
Suiza 26 507 g
Unién Sudafricana 12 024 1.00
Venezuela 21 948 1.83

() Datos sujetos a rectificaeion.

FUENTE: Elaborado en gl Depto. de Estudics Econdmicos con datos de la Di-
reccién General de Estadistica, S.I.C.
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CONSEJO DIE RECURSOS NATURALLS NO RENOV ABLIS

Departamento de Estudios Eeondinicos
IMPORTACTION NACIONAT. DI MINERALES METALICOS
VOLUMEN Y VALOR (Y

1969

Producto, forma

Fraecitén de presentacion
Arancelaria ¥ pals de origen Kilogramos Pesos
TOTAL (33193 216
ALUMINIO 59 332 p74 02 545912
28 . 20A.001  Oxido de Aluminio S8 797 700 57 143 036
Bélgica 25 6H8
Brasil G906 3797
Canada 20 44
Istados Unidos 57 472125 524781218
Francia 8550 43479
Italia 197 673 370760
Japén 112 3954
Paises Bajos G40 499 2457 467
Reino Unido 135 481 238 159

Rep. Federal de Ale-

mania 285 457 543 154
Suecia 2178 18G9
Suiza 54 723 185 034
Z6.01A.001  Aluminieo en bruto
sin alear (desperdicios
o desechos) 101 104 770717
Estados Unidos 100 791 762 504
Rep. Federal de Ale-
mania 313 2153
76.01A.999 Aluminic en bruto
(los demas) 142 740 I 891 067
Estados Unidos 119 4809 1 590 605
Ttalia 5160 44 750
Reino Unido 183291 255613
76.,02A.001 Barras de aluminio
excepto lo comprendi-
do en la fraccidén ...,
76.02A.006
Estados Unidos 210436 1 680 605
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Producto, forma

Fraocién de presentacién .
Arancelaria v pais de origen Kilogramos Pogos
76.05A.001 Polvo de aluminio 80 434 1 051 487
Bélgica 12 500 148 025
Canada 5439 58 915
Estados Unidos 7 639 193 510
Francia 7 124
Italia 159 5285
Rep. Fed. de Alema-
nia 53 740 622 830
“Suecia © 750 18938
Suiza 200 3810
ANTIMONIO 31 653
21.04A.001 Antimonio en bruto 31 653
Estados Unidos 15 351
Italia 16 302
: ARSENICO 24 418 362 196
28.,04C.005 Arsénico no especifi-
cade
Estados Unidos 24 418 362 196
COBRE 364 040 0 325 920
74.01A.001 Anodos de cobre 1097 27 188
Estados Unidos 357 13767
Rep. Federal de Ale-
mania 740 13421
74.01A.002 Cobre electrolitico, ex-
cepto lo comprendido
en la fraccion ,.....
74.01A.001
Estados Unidos 54 2651
74.01A.999 Cobre no especifica-
do (los demas) 337 14 820
Estados Unidos 332 14 520
Ttalia 3 23
Reino Unido 2 212
74.01B.001 Desperdicios o. chata- - 7
rra de cobre sin alear 8262 23 493
Estados Unidos 12 81
Honduras Britanica 3250 23412
74 .01B.002 Desperdicios o chata-
rra de cobre aleado 1052 5175
Estados Unidos 042 4813
Honduras Britanica 110 362
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Fraccion
Arancalaria

74 06A.001

26.01A.009

26.01A.010

26.01A.011

26.01A.012

~ Producto, forma
de presentacién

39

y pais de origen Kilogramos Pasos

Polvos o partculas de

cobre 353 238 0252 593
Bélgica 167 3906
Espafia 13 36
Hstados Unidos 195 810 4931 008
Francia 9 438
Italia 1721 50 767
Japon 2 28
Paises Bajos 219 17279
Reino Unido 1257 IR R34
Rep. Federal de Ale-
mania 147 955 4075731
Suecia 6 (50 133057
Suiza 35 1 509

CROMO 34 002 094 19 304 050

Minerales de Cromo

(cromita) con conte-

nide de oxido crémico

de 30% 1 42% ‘
Estados Unidos 24 580 817 15622719

Minerales de Cromo

(cromita) con conte-

nido de 6xido créomico

de 42% a 46% 5142 901 1 805 543
Estados Unidos 5140 901 1 798 668
Rep. Federal de Ale-
mania 2 000 6 875

Minerales de Cromo

(cromita) con conte-

nide de oxido cromico

de 46% a 55% 4 269 376 2075788
Estados Unidos 216 686 100 101
Untdn Sudafricana 4052 690 1975 687

ESTANO 2899213 85 590 277

Mineral de estafio o '

sus concentrados 2253723 57 934 538
Bermudas 51 086 797 625
Bolivia 645 931 16 208 114
(Canada 27 478 852 001
Estados Unidos 1529 228 40 Q076 798



Producto, forma
Fracoion de presentacién
Arancelaria ¥ pais de origen Kilogramos Pesos
80.01A.002 Estafio en bruto no
- daleado excepto lo com-
prendido en la fraccidon
80.01A.001
Estados Unidos 640 061 27 356 636
B0.01A.006 Kstafio, grado reacti-
Vo 166 26 948
Estados Unidos 159 25962
Rep. Federal de Ale-
mania 7 086
R0.02A.001 Barras de estafio
: Reino Unido 5085 254 385
80.02A.003 Polvo o particulas de
estatio 178 17770
Estados Unidos 174 17 645
Reino Unido 4 125
HIERRO 817 531 002 411 733 703
26.01A.003 Minerales de hierro v
sus concentrados 204 369 098 36018 861
Brasil 60 577 000 10 206 954
Canadi 5298 774 2971291
Estados Umdos 128 492 260 22 839135
Suiza 1064 1481
73.01A.001 Lingotes, tochos, gala-
pagos o masas de hie-
rro o acero 1 699 004 1202171
Estados Unidos 460 802 444 639
Ttalia 10 280
Reino Unido 1238192 757 252
73.03A.001 Chatarra, desperdicios
o desechos de envases
de hojalata de hierro o
acero
Estados Unidos 1251721 842 214
73.03A.002 Ruedas de ferrocarril
inutilizadas de hierro
0 Acero
Estados Unidos 4 331 397 2126 546
73.03A:003 T.imaduras, viruta o
rebaba de hierro o ace-
0 53 396 941 21 190496
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B |

Fracecidn

Arancelaria

Productd, torma
de presentacion
Y pais de origen

Kilogramos

73.03A.004

73.03A.005

73.03A.006

73.03A.999

73, 04A.001

73.04A.002

Estados Unidos
Honduras Britdnica

Chatarra, desperdicios
o desechos de hierro o
acero en  paquetes
prensados sin clasifi-
car

Estados Unidos

Chatarra, desperdicios
o desechos de hierro o
acero en paquetes sin
prensar ni clasificar
Estados Unidos
Hondoras Britinica
Japon
Nicaragua
Rep. Federal de Ale-

mania

Chatarra, desperdicios
o desechos de manu-
facturas de fundicio-
nes de envaces de ho-
jalata de hierro y ace-
ro

Estados Unidos

Chatarra, desperdicios

o desechos de manu-

facturas (los demés)
Estados Unidos
Rep. Federal de Ale-
mania

Granalla de fundicidén
de hierro o acero in-
cluso trituradas o cali-
bradas redondas
Estados Unidos
Rep. Federal de Ale-
marnia
Suecia

Cranalla de fundicién
de hietro o acero in-
cluso trituradas o ca-
libradas, angulares

41

53 396 941

23731729

JO7 358 843
397013 286
506 000

178 515

48 798

372 244

3120515

23
22

407 169
493 797

1290
2082

856 874

Pesos

21 190 180
310

9916 285

205 763 541
205 596 226
18 785
99 960.
30 499

18 059

979 185

1374
1108

266

1329791
1314 396

5932
9 463

2 098 264



Producto, forma

73.16A.007

Rieles importados pa-
ra relaminaciéon  por
empresas laminadoras
o para hornos de fun-
dicién, registrados an-
tela 8. H.y C. P.

Estados Unidos

Francia

Honduras Britanica

Paises Bajos

Reino Unido

Suiza

42

40 168 866
26 302 584
41

223 005

4 064 232
4 438 581
5120423

Fraccién de presentacion
Arancelaria y pais de origen Kilogramos Pesos
Estados Unidos 838 831 2042 101
Reino Unide 18 043 56 163
73.05A.001 Polvo de hierro o
acero 527 718 2464 106
Bélgica 119 2016
Canada 2472 6 891
Espafa ; 14
Estados Unidos 448 601 2203 876
Rep. FFederal de Ale-
mania 76 521 251 309
73.05A.002 Hierro o acero espon-
joso (esponja)
Estados Unidos 115 7 005
73.06A.001 Hierro o acero en blo-
ques pudelados o em-
paquetados 250 370 189 804
Estados Unidos 370 206
Reino Unido 250 000 189 508
73.06A.002 TLingotes o masas de
hierro o acero
Estados Unidos 23 1125
- 73.07A.001 Deshastes cuadrados o
rectangulares o palan-
quillag de hierro o ace-
ro 86 042 196 04255 068
Estados Unidos 47 519 046 51 318 384
Suiza 20420130 20 088 228
Venezuela 19003 000 21 948 456
73.07A.002 Desbastes planos o
llanton
Estados Unidos 28 400 74 505

33273452
20 832 309
355

147 879

3 548 696
4 090 747
4 653 4606



Fraeccion
Arancelaria

28&.05D.001

81.02A.001

75.01A.001

75.02A.001

75.02B.001

75.03A.004

75 03A.001

?foducto, forma‘
de presentacién
y pais de origen

MERCURIO

Mercurio 1o especifi-
cado
Istados Umdaos
Francia
Japon
Paises Bajos
Rep. Federal de Ale-
mania

MOLIBDENO

Molibdeno en hruto
Austria
Estados Unidos

NIQUEL

Matas, “speiss” u
otros productos de la
metalurgia del niquel
Canadé
Estados Unidos
Paises Bajos
Reino Unido

Barras o perfiles de
niquel, sin alear
Canada
Estados Unidos
Paises Bajos

Alambre de niquel sin
alear
Estados Unidos
Francia
Paises Bajos
Rep. Federal de Ale-
mania
Suiza

Polvo de niquel alea-
do
Estados Unidos
Rep. Federal de Ale-
mania

Polvo o particulas de
niquel sin alear

43

Kilogramos _ Pesos A
13 167 316
013 167 310
636 118 441

50 5000

1 133

159 30286

67 13 456

017 132759
o17 132 759

14 4 548

003 128 211
673 822 26431 622
151 053 6 206 899
26273 716 599
109 155 4 847 381
15415 636 072
210 6847
269 199 g 701 704
1691 83 387
241 658 8277729
25 850 1 340 588
39 887 2120817
5902 321611

4 400 424974
33 9015

20 804 840 479
8748 523 B38
10 087 1 014 488
9934 Q906 326
153 18 162

139 612 4963 716



-~

Producto, forma

44

Fraccién de presentacién
3 Arancelaria y pais de origen Kilogramos Pesos
Canada 104 393 3353720
Estados Unidos 35219 1 609 996
¥5.05A.001 Anodos de niquel en
bruto 63 984 2423 998
Canada 31 682 884 636
Estados Unidos 10 802 377 544
Francia 1002 47 004
Paises Bajos 10 449 535 8064
Reino Unido 1 049 58 950
ORO (%) 474 613 790914
71.07A.011 Oro volador en bruto 36472 106 014
Italia 20100 61 536
Rep. Federal de Ale-
mania 16 372 44 478
71.07A.014 Alambre de Oro cuan-
do se importe con au-
torizacién del Banco
de México, 5. A. 5141 286 870
Estados Unidos 5133 283022
Paises Bajos R 2 948
71.07A015 Alambre de -Oro, ox-
: cepto lo comprendido
en la fracciéon ......
71.07A.013 891 27 655
Estados Unidos 841 26 766
Rep. Federal de Ale-
manla 50 88()
71.07A016 Polve de oro adheri-
do a laminas de pasta 431 400 368 298
Estados Unidos 282 400 246 717
Tslas Bahamas 149 000 121 581
71.07A.999 Oro no especificado 709 2077
HEstados Unidos 9 227
Rep. Federal de Ale-
‘mania 700 1 850
PLATA (*) 170 303 203 404
71.05A.001 Alambre de plata, ex-
cepto lo comprendido
en la fraceibn .......
71.05A.000 88 000 95 197
Estados Unidos 56 930 81 839
Rep. Federal de Ale-
mania 31 070 13 358



Producto, forma

Fraccldn de presentaclén
Arancelaria y pais de origen Kilogramaos Pesog -
71.05A.005 Plata voladora {fina 42 300 36 877
Bélgica 24 000 20014
Fstados Unidos 6 300 4 730
Suiza 12 000 12 133
71.05A.999 Dlata no especificada
Estados Unidos 40 003 71330
PLATINO (*) 43 600 1647 542
71.09A.001  Platino en barras, lin-
gotes o pedaceria
Estados Unidos 400 34 524
71.09A.000  Alambre de platino 32317 1245832
Estados Unidos 18 437 1 000 324
Reino Unido 13 703 227 171
Rep. Federal de Ale-
mania 177 18 337
71 .09A.011 Mallas o rejillas de
platino sin alear 9478 315235
Estados Unidos 6978 313 543
Japon 2 500 1692
71.09A.999 Platino no especificado
Estados Unidos 1 405 51 951
PLOMO 10 315 09 331
78 01A.001 Plomo en bruto para
ensaye 7217 76 282
Estados Unidos 7 166 74774
Rep. Federal de Ale-
mania 51 1 508
78.01A.999 Plomo no especificado 44 520
Estados Unidos 39 482
Panama 5 38
78.04A.002 Polves o particulas de
plomo '
Estados Unidos 3054 22 529
SELENIO 12 1 545
2%,04C.009 Selenio no especifica- 7
do 12 1545
Estados Unidos 2 346
Italia 8 797
Reino Unido 1 182
Rep. Federal dc Ale-
mania 1 220

43



Producto, forma

Firaccion de presentaci6n
= Arancelaria y pais de origen Kilogramos Pesos
TITANIO 21037 738 13003 312
26.03A.003 Escoria de mineral fe-
rrotitanico con mas del
65% de titanio (bibxi-
do de titanio)
Canada 20977 658 12 205 086
28.25A.001 Oxido de Titanio 60 080 798 226
Canada 44 5541
Estados Unidos : 18 430 448 751
Rep. Federal de Ale-
mania 41 606 343 934
TUNGSTENO 10 668 1577 276
81.01A.001 Tungsteno en bruto 10 668 1577 276
LEstados Unidos 10 659 1576132
Paises Bajos 9 1 144
ZINC 7 269 75 394
70.01A.002 Anodos de zinc en
bruto
Estados Unidos 89 1756
79.01A.999 Zine en bruto 19 297
Estados Unidos 4 33
Reino Unido 15 264
79.03A.002 Polvo o particulas de
zine 6 558 71 280
Estados Unidos 5282 58 305
Italia 8 78
Paises Bajos - 10
Reino Unido | 1 036 5675
Rep. Federal de Ale-
mania 232 6912
79.03A999 Zinc no especificado 199 1 561
Estados Unidos 41 859
Rep. Federal de Ale- _
mania 158 702
79.01B.001 Laminas inutilizadas w
mediante ~ perforacio-
nes a trechos no ma-
yores de 20 cm. :
Estados Unidos 404 500

vy Cifras sujetas a 'recﬁficaéibn.

(1) Volumen dado en gramos,
FUENTE: Direccidn General de Estadistica, S.1.C.
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CONSEJO DE RECURS0S NATURALES NO RENOVABLES

Departamento de Estudios Econdmicos

IMPORTACION NACIONAL DE MINERALES
-~ NO METALICOS

VOLUMEN Y VALOR (%)

1969

Producto, _forma

Fraeeion de prezentacién
_Aranoelari& ¥ pals de origenn,_ Kilogramaos Pesos
TOTAL S64 015 268
AGATA 0 1 525
71.02A.009 Agalas naturalcs 9 1 525
Estados Unidos 1 183
Hong Kong 2 274
Rep. Federal de Ale-
mania 6 1063
ALABASTRO 36 070 820
25.15A.001 Alabastro en bruto
Estados Unidos 70 100
25.15A.002 Alabastro aserrado cn
hojas
Estados Unidos 36 000 720
ARCILLAS 108 515 348 36083 870
25.07A.004 Arcillas  refractarias
con punto de fusién
mayor de 1600° C. en-
vasada, excepto lo
comprendido en las
fracciones 25.07A.001
y 002 2909 376 7027 726
Estados Unidos 7 766 705 6 209 625
Francia 901 900 655 524
Reino Unido 32611 33 291
Rep. Federal de Ale-
mania 37 360 39 468
Suiza 80 800 80 818
25.07A.005 Arcillas refractarias

con punto de fusidn
mayor de 1600° C, a
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Producto, torma

Fraccién de presentacitin
Arancelaria y paiz de origen Kilogramos Pesos
granel, excepto lo com-
prendide en las frac-
ciones 25.07A.001 ¥y
002
Estados Unidos 0R 494 240 26031 749
25.07A.006 Arcillas refractarias
excepto lo comprendi-
do en las fracciones
25.07A.001, 002, 004
v 005 ‘ 213674 1 437 561
Estados Unidos 795 494 1417 360
Suiza 18 130 20 201
25 07A.008 Arcillas cuyo punto de
fusidbn sca mayor a
1675 e inferior a ...
1750° C
Estados Unidos 6 384 3531
38.03A.002 Arcilla activada
Estados Unidos 201 674 1 583 803
ASBESTO 36 819 633 06 318 031
25 24A.001 Amianto (ashesto) en
roca
Canada 06 191 193 712
25 24A 002 Amianto (ashesto) en
fibra 32 249 959 87 937 268
Canada 24 302 924 64 724 039
Estados Unidos 4 267 455 12 863 581
India 29 321 75 950
Tapén 2 290 . 4525
Reino Unido 74 965 210 354
Rep. Federal de Ale-
mania 619 8618
Suiza 712 1801
Union Sudafricana 3571673 10 048 400
%8 D4A.003 Amianto (ashesto) en
polvo o ch capas, in-
cluidos los desperdi-
clos 4 473 483 8 387 051
Canadi 3081 625 795787
Estados Unidos 491 315 818 502
Rep. Federal de Ale-
mania s 206
Suiza 216 406
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Producto, forma

Fracclén de presentacién
Arancc].:_t}*ia ¥ pais de origen Kilogramos Pesofu__
AZUFRE 249 225 1 188 446
25.03A.001 Azufre no pulverizado 49 307 6971
Estados Unidos 49 306 6 961
Francia 1 10
25.03A.002 Azulre pulverizado 56 650 364 200
Estados Unidos 56 601 363 310
Rep. Federal de Ale-
mania 49 890
28.02A.001 Azufre sublimado o
precipitado 143 268 817 275
Estados Unidos 140 346 766 368
Rep. Federal de Ale-
mania 2922 50 907
BARITA 94 213 290 551
25.11A.001 Sulfato de bario (es- ‘
pato pesado o barita) 45935 76 660
Estados Unidos 25235 45410
Rep. Federal de Ale- :
mania 20 700 31 250
28.38A.015 Sulfato de bario, gra-
do rayos X 48 069 213 136
Estadoes Unidos 10 576 81 577
Italia 6 360 21 750
Rep. Federal de Ale-
mania 31040 109 621
Suecia 93 188
28.38A.017 Sulfato de bario, gra-
do técnico
Estados Unidos 189 500
28.38D.004 Sulfato de bario, no
especificado
Italia 20 255
BAUXITA 18 836 298 10472 524
26.01A.001 Bauxita sin calcinar ‘
Estados Unidos 145 5623
20.01A.002 Bauxita calcinada
Estados Unidos 18 836 153 10 466 901
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Fraoecién
Arancelaria

'Productd, forma
de presentacidn
¥ pals de origen

Kllogramos

Pesog

28.38A.001

28.38A.002

28.38D.009

25.30A.001

28.42A.018

25.07A.001

25.07A.002

BLOEDITA

Sulfato de sodio anhi-
dro
Estados Unidos
Rep. Federal de Ale-

mania

sulfato de sodio cris-
talizado
Estados Unidos
Rep. I'ederal de Ale-
inania

Sulfato de sodio no es-
pecificado
Estados Unidos

BORAX

Boratos de sodio (b6-
rax)
Estados UUnidos
Reino Unido
Rep. Federal de Ale-
mania

CALCITA
Carbonato de calcio
precipitado
Estados Unidos
Francia
Reino Unido
Rep. Federal de Ale-
inania

CAQLIN

Caolin  sin  contenido
de Oxido de fierro
Estados Unidos
Reino Unido
Rep. Federal de Ale-
mania

Caolin, excepto lo
comprendiddo en la
fracciéon 25.07A.001
Checoslovaquia

50

5 313 290

5309912
5 309 906

490 743

490 743
465 215
20 000
600

4 928

20 326 852

1 582 472
1535773
37 367

9332

18 744 380
100 000

2922 905

2916 008
2915 909

99

6 804
6 183
621

03
35139

35139
35088
43

3

581 704

581 704
468 286
32 446
983

79 989

13 333 656

894 123
799 136
73 667

21 320

12 439 533
93739

4



ey

Fraccion

27.01A.001

27.02A.001

27 .03A.001

27 .06A.002

27 .06A.999

27 .05A.001

38.03A.001

25.11A.002

Arancelaria

Productc;, torma
de presentacion

& pai.ﬁ de mfi;:{nn Kilogramqs Peﬁ()? N
Estados Unidos 18639 180 12 333 9848
Reino Unido 5200 11 806

CARBON 116 487 938 28185917
Hullas, Dbriquetas o
combustibles  sdlidas
anilogos obtenidos de
Ja hulla 112 460 286 21197 929
Estados Unidos 112439725 21 181152
Reino Unido 200561 16777
Lignitas o sus aglo-
merados
Estados Unilos 2771400 1 534 966
Turba (incluida la
turba para cama de
animales) o sus aglo-
merados
Estados Unidos 145 624 325327
Alquitranes en bruto 47 (04 99 932
FEstados Unidos 46 814 . 98 415
Rep. Federal de Ale-
mania 1150 1517
Otros alquitranes mi- :
nerales 539 579 238422
Estados Unidos 208 460 397 062
Japén 235502 413 966
Reino Unido 5617 27 394
Carbén de retorta
Estados Unidos 70 853 27 056
Carbén activado 452 223 4162 285
Estados Unidos 389 188 3474 457
Japn 25 250
Paises Bajos 31 166 321 246
Reino Unido 11 546 82 940
Rep. Federal de Ale-
mania 20 298 283 392
CARBONATOS 46 993 86 148
Catrbonata de bario 45935 76 660
Estados Unidos 25235 45410
Rep. Federal de Ale-
mania 20 700 31230
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Preducto, forma

Fraccién de presentacién
Arancelaria v pais de orlgen Kilogramos Pagog
25.32A.001 Carbonato de estron-
c10
Estados Unidos 1 058 0 488
COQULE 669 886 143 226 537 233
27 04A.001  Cogques o semicoques

27 .08A.002

27.14A.002

25.28A.001

25.06A.001

25.A12.001

de hulla, de lignito o
de turba
Estados Unidos
Rep. Federal de Ale-
mania

Coque de brea de hu-
la o de otros alquitra-
nes minerales

Estados Unidos

Coque de petrdleo o de
minerales bituminosos
Estados UUnidos

CRIOLITA

Criolita o quiolita na-
turales

Dinamarca

Estados Unidos

CUARZO

Cuarzo (excepto are-
nas naturales) cuarci-
ta en hruto, desbhasta-
da, troceada por ase-
rrado

Estados Unidos

Reino Unido

Rep. Federal de Ale-

mania

Suiza

DIATOMITA

Tierra de infusorios,
harina silicea, c¢jem-
plo: tripolita, diatomi-
ta con densidad menor
al

Estados Unidos

52

341 976 720
341 946 120

30 600

20 811 506

107 097 917
79097

79 097
22176

56921 .

72708

72 708
774
4

53750
18 180

142 532

142 532

181 813 038
181 788 638

24 400

5 536959

39 187 236

195 822

195 822
&7 466
108 356

86 948

86 948
4 999
137

62 501
19 311

55 365

55 365



-

e e

Producto, forma

Fraceion de presentacién
Arancelaria y pais de origen Kilogramos _1"0905
DOLOMITA >4 Q87 28 331
25.18A.002 Dolomita en bruto,
calcinada o fritada .
Estados Unidos 34 987 28 331
FELDESPATO 1958432 1 000 923
25.31A.001 Feldespato no especi-
ficado 1958432 1 060 923
Estados Unidos 1948 432 1 048 5306
Rep. Federal de Ale-
mania 10 000 12 387
FLUORITA 10 039 21 505
25.31A.003 Espato fluor o [luori-
ta
Estados Unidos 10039 21 505
POSFORITA 629 758 476 84 558 806
25.10A.001 Fosfatos de calcio
(fosforita)
Estados Unidos 629 707 982 4 477 729
25.10A.999 Fosforita no especi-
ficada
Estados Unidos 50 494 81077
GRAFITO 162 029 341 136
25.04A.001 Grafito natural
(plombagina), con un
contenido en carbono
grafitico igual o infe- 7
rior al 90 : 24 958
Estados Unidos 71 861
Paises Bajos 13 97
25.04A.002 QGrafito natural
(plombagina), con un
contenido en carbono
grafitico superior al
90% 161 945 840 198
Bélgica 27 850
Canadé 50 391 146 087
Estados Unidos 095073 607 531
Francia 102 DRK
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Prodﬁ.cfb. forma

Fraccidn de presertacidon
Arancelaria y pais _de origen Kilogramos Pesos
Rep. Federal de Ale- T it
mania 15192 78 779
Suiza 1160 5963
MAGNESITA 13011 793 14 620 860
25.19A.002 Carbonato natural
de magnesio (magne-
sita) calcinado excep-
to lo comprendido en
la fraccion 25.19A.003 12 964 428 14 535 295
Estados Unidos C 12 944 OR8 14 507 237
Paises Bajos 4 340 5 608
Rep. Federal de Ale-
mania 16 000 22 450
25.19A.003 Magnesita pesada 47 365 85 565
Austria 4 000 12 225
Estados Unidos 43 365 73 340
MARMOL 6113 568 8314 528
25.15A.003 Marmol en bruto 4027 485 4 541 921
" Bélgica 28 540 33 287
Ttalia . 3998 645 4 508 634
25.15A.004 Marmol aserrado en
hojas de espesor infe- : ‘
rior o igual de 5 cm 2 085 489 3 764 034
Estados Unidos 12 000 29 512
Ttalia 2073 489 3734572
25.15A.005 Mdarmol aserrado en
hojas de espesor supe-
rior a 5 cm, 7 :
Japén 540 5361
25.15A.999 Mairmol no especifica-
do
Ttalia 45 3078
25.17A.002 Miarmol en pedaceria
cuyos lados no excedan
de 5 em,
Estados Unidos 9 &4
MICA 795 856 2 089 625

25 .20A.001

Mica en bruto o lami-
nas cuando se com-
pruebe ante la 5. H. y
C. P. que son distin-
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Fraccion

Producto, forma
de presentacién

T e i A ——rerr

Arancelaria y paizs de origen Kilogramos Pezos
tas a las de produccion
nacional
Estados Unidos 488 11 210
25.26A.002 Mica en bruto o lami-
nas cuando no se lle-
nen los requisitos de
la fraccion 25.26A.001 73075 964 086
Argentina 45 900 140 737
Brasil 23933 712 064
' Canada 695 36 888
Espafia 478 6 586
Estados Unidos 225 14 494
Reino Unido 1105 30 828
Rep. I'ederal de Ale-
mania 739 22 489
25.26A.003 Mica en polvo 172 228 472 363
Argentina 5050 80938
Estados Unidos 167 178 463 425
25.26A.004 Desperdicios e mica
excepto lo comprendi-
do en la fraccién .
25.26A.003 21778 142 978
Argentina 6278 30469
Estados Unidos 15 500 112 509
25.32A.003 Vermiculita triturada
‘ o exfoliada en lami-
nillas, cuya dimension
sea hasta de 20 mm.
Estados Unidos 511 416 290 766
38.03A.003 Vermiculita activada 16 871 208 222
Estados Unidos 551 5150
Japon 16 320 203 072
PEDERNAL 63 797
25.17A.004 Pedernal no especifi-
cado 63 797
Estados Unidos 48 74
~ Rep. Federal de Ale-
mania 15 723
PIEDRAS 52 654 18 684
25.21A.001 Castinas o piedras co-
mfnmente usadas para
la fabricacién de cal
o cemento
Estados Unidos 48 082 6 281

T
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Producto, forma

Fracclén de presentacién
Arancelaria v pais de drigen Kilogramoes
25.32A.999 Piedras minerales no
: metalicos en bruto 4572
Canadi 7
Estados Unidos 4 565
PIEDRA POMEZ 373 780
25.13A.001 Piedra pomez en hru-
to 1 340
Estados Unidos 1336
Rep. Federal de Ale-
mania ) 4
25.13A.002 Piedra pomez en pal-
vo 41 540
LEstados Unidos 40 310
Paises Bajos 1079
Rep. Federal de Ale-
mania 151
25.13A.999 Piedra pomez, no es-
pecificada 330 906
Estados Unidos 330 608
Ttalia : 198
Rep. Federal de Ale-
mania 68
Suiza 32
PIROFILITA 176 388
25.32A.007 Pirofilita (silicato de
aluminio natural)
Estados Unidos 176 388
SAL 813 789
25.01A.001 Sal comiin (cloruro de ‘
sodio) en grano _
Estados Unidos 371121
25.01A.002° Sal comln (cloruro de
sodio) molida 92 722
Estados Unidos 92 699
Francia 23
25.01.003 Sal desnaturalizada o
bleques de sal comtn
con adicidén de azufre
u otros oligeoelemen-
tos
Estados Unidos 1270

56

12403
36

12 367
500 379

4 584
4 573

11

100 726
97 454
1183

2089

404 069
402 041
897

975
156

113 726

113 726
460 387

89 972

99 229
99 104
125

893
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Producto, forma

30.03A.021

30.03A.022

25.05A.001

25.05A.002

25.05A.003

25,05A.004

espectlicadn
Esatados Unidos
Puerto Rico

Sal de Carlshad
Estados Unidos

Sal de Vichy
El Salvador
Estados Unidos

SILICE

Arenas siliceas o cuar-
zosas con contenido de
oxido de hicrro infe-
rior al 0.25%
Bélgica
Estados Unidos
Rep. Federal de Ale-
mania
Suecia
Suiza
Arenas sin tefiir, ex-
cepto lo comprendido
en las fracciones ...,
25.05A.001 v 004
Bélgica
Estados Unidos
Rep. Federal e Ale-
mania
Arenas teflidas
Estados Unidos
Arena de 96.6% o6xi-
do de silicen, 0.003%
bxido de hierro v ...
0.02% oxido de alu-
minio
Estades Unidos

57

342 660
322 095
20 365

27
52

4
28

157 794 672

139232 902
79 748
139 099 523

45 450

6 300
1881

17931 892
543 414
17 388 466

12

122 615

n
ja)
~J
[ K]
(a4
%

Fraceion de presentacion
Arancelaria ¥ pais do_m-n:_rc—n Kilogramos Pesos
25,01A.004 Cloruro de sodio ... .
P 5940 0032
Bélgica 5000 6 230
Estados Unidos 940 2782
25.01A.005  Cloruro de sodio {).7, 17 1011
Estados Unidaos 1 .
Rep. Federal de Ale-
mania 16 4006
25.01A.999 Clorure de sodio, no

205 873
238 760

27113

177

198
Q

190

21054 817

19 8909 738
39413
19777 449

50 064

12 562
250

976 045
195 208
780 436

401

56 465

122 569



Fraccidn
Arancelaria

Producto, forma
de presentacion
v pais de origen

Kilogramos

25.27A.001

25.27A.002

25.07A.003

25.20A.001

25.20A.002

38.19A.034

TALCO
Fsteatita natural, en
bruto, deshastada o
simplemente troceada
por aserrado
Estados Unidos
Cuatemala
Ttaha
Talco no especificado
Estados Unidos
Francia
Ttalia
Japon
Rep. Federal de Ale-
mania

TTIERRAS FULLER
Tierras de balan o tie-
rras decolorantes o pu-
rificadores, excepto la
fraccion A.007
Estados Unidos

YESO
Yeso natural o anhi-
drita
Estados Unidos
Francia
Italia
Paises Bajos
Reino Unido
Rep. Federal de Ale-
mania
Yeso calcinado
Estados Unidos
Italia
Paises Bajos
Fstuco o veso pre-
parado en polvo o en
pasta para trabajos
dentales
Istados Unidos
Rep. Federal de Ale-
mania

59 127 289

58 870 601
57 015601
30000

1 825 000
256 688

85 446
30000

120 000
1200

42
277 545

277 545
502 050

172 162
157 159
314
1250
317

13 068

54

312 526
298 496
12 000
2030

17 362
17272

90

Pesox

13106 271

12 681 705
10246 665
1250
2433 790
424 566
238 043
38 906

145 350
1750

517
96 U85

06 985
532 884

125 879
96 068
1875

7 150
Vi
12 434

777

327 771
316 4453
9 000

2 326

79 234
78 788

446

L= '} Cifras sujetas a rectificacion. f
Dircecidn General de Estadistica, 8.1.C.

FUENTE:
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C(T)NSEJ'O DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Departamento de Estudios Econémicos

INDICE DE VOLUMEN DE LA PRODUCCION

MINERA

1960 = 100

Indice SUB-INDICES
. Afos General Metalicos No Metilicos

1961 99.30 100. 30 95.67
1962 102.38 100.89 107.82
1963 108.24 106.76 113.55
1964 111.02 104.98 133.03
1965 113.54 106.68 138. 54
1966 107.70 97.45 145.03
1967 - - 110.05 97.74 154.90
1968 118.73 105.55 166.75
1969 130.37 19.13 171.28

NOTA: El rupo de los metélicos 1o forman: Arsénico, cobre, hlerro, manganeso,
oro, plata, plomo y zine; paar los no metilicos, azufre, barith, caliza, car-
boén, fluorita grado metalargice, fluorita grado Acido, fosforita, zrafito,
gsal v yeso,

Se ponderé con loz velimenes de produccidn.
Qifo

Se utilizd la formula de Lapeyres Ivp = -~ ——— x 100
QoPo

FUENTE: Caleulado en este Diepartamento con datos de la Direcelién General

de Minas y Petréles, S PN,

20
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CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Departamento de Estudios Economicos

INDICE DE VOLUMLEN DE T.A EXPORTACION
MINERA

1960 = 100

Indice SURB-INDICES

Afios i General i Metalicos No Metéalicos
1961 07 47 02 .11 112.64
1962 98, 32 87.78 128,92
1963 107 .69 03.03 149.16
1964 101.93 73.95 181.11
1965 93.84 67.40 168.68

’ 1966 95.68 70.02 168,32
1967 88.99 58.69 174.75
1968 95.08  65.50 178.80
1969 85.08 55.89 167.69

NOTA: El grupe de los metilicos lo integran: Arsénico, cobre hierre, manga-
neso, oro, plata, plome y 2ihe; los ro meotalicos lo forman: azufre, bharita,
fluorita grado metalirgico, fluorita grado dcldo, fesforita, frafito, sal
¥ yeso.

QiFPo
e utillza la f6rmula de Lapeyres Ivp, = —————— . 100
QoPo
FUENTE: Caltulado en este Departamento con datos de la Direcion General de
Eatadistica, S.1.C.

00
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CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Departamento de Estudios Econdmicos

INDICE DE VOLUMEN DE LA IMPORTACION
MINERA

1960 = 100
F Indice SUB-INDICES 5
Ao Cieneral Metalicos ~ NoMetilicos
1961 03.74 Q2.69 07.04
1962 97.96 UR. 84 093.27
1963 150,12 158.30 124.98
1964 193.90 210.50 142.87
1965 251.48 208.46 199,28
1966 249.75 247 .86 . 28585
1967 285,17 291.20 2606.66
1968 308.31 285.97 ‘ 377.00
1969 368.26 305.72 560.47

NOTA: El grupo de 'os metdlicos lo integran: Aluminio, estafio, hiriro, niguel
y titanio; en tanto gue el de los no metilicos lo forman: arcillas, as-
bestos, bauxita, caolin, carbén, coque, fosforita, magnesita, marmol, si-

lce

¥y talco.

QiFo

Se utilizd la férmula de Lapeyres Ivp = ——— x 100

@oFPo

FUENTE: Calculado ecn este Departamento, con datos de la Direceidon General

de Estadistica, 5.1.C.
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CONSEJO DE RECURSOS NATURALLES NO RENOVABLES

Departamento de Estudios Econdmicos

EXPORTACION NACIONAL DE MATERIAS PRIMAS Y

PRODUCTOS SIDERURGICOS (1)

(Volumen y Valor)

1969
% Miles de‘
FROTDYUCTOS Toncladas Pesos
TOTAL MATERTAS PRIMAS 4372 4716
1.—Chatarra 2113 B P
2.—Arrabio 8 8
3.—Ferroaleaciones 2 231 3 557
TOTAL PRODUCTOS
SIDERURGICOS 205 537 421 427
I.—MATERTALES PRIMARIOS 3
1.—Lingotes de acero — 3
11.-—PRODUCTOS ELABORADOS
Y DE CONSUMO TFINAL 205 537 421 424
1.—Plancha y lamina 128 794 191 442
2.—Ilojalata 802 3265
3.—Cintas, liras y flejes 91 305
4 —Barras para cemento 652 1257
3.—Barras para olros usos 9 04
6.—Alambres 920 2410
7.—Cable 544 3413
8.—Ricles v accesorios para via — b
9.—Tubos 56 609 138 852
10.—Cados, tes, conexiones, etc, 1407 7 424
11.—Canales vy Canaleras — —
12.—Perfiles 2905 16 873
13.—Clavos, grapas, etc. 755 4 667
14.—Cadenas 105 1 148
15.—Recipientes de hierro o acero 11 670 48 209
16.—Envases de hojalata 253 2017
21 313

17.~Tapones y corcholatas

e

(& (ﬁ'i-f;ah sujcé-ﬂ.é a rcct-!f{car:mn.
Carnara Maciong! de la Industria del Hierro y Gel Acoro, Depto. de

FURNTE:

Estudios Econtmicos.
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CONSEJO DE RECURSOS NATURALLES NO RENOVABLES
Departamento de Estudios Econdmicos

ITMTORTACION NACTIONAL DE MATERIAS PRIMAS Y DE
PRODUCTOS SIDERURGICOS (1)

Toneladas Meétricas

1969
FRODUCTOS o ALALC Otros Pases Total
TOTAL DE MATERIAS
PRIMAS 166 498 350 408 510
1.—Chatarra — 494 404 404 404
2.—Ilierro de primera fu- ‘
stOM — 1 700) 1 700
3.—Ferroaleaciones 166 2 246 2412
TOTAL DE PRODUCTOS
SIDERURGICOS 19 488 335619 345 107

I.—MATERTAL RELAMINA-
BLE Y DESBASTES PRI-

MARIOS 19003 139 952 158 955
1. —Material relaminable — b5 722 65 722
2.—Desbasties pritmarios 19 003 74 439 93 233

IT.—PRODUCTOS ELABORA-
DOS Y DE CONSUMO FI-

NAL 485 185 667 186 152
1 .-—Plancha - 9 307 9 307
2.—Limina e 14 471 14 471
3.—Hojalata — 11 935 11 935
4, —Cintas, tiras v flejes — 10 820 10 820
§.—Barras para conereto - 20 20
6.—Barras para otros usos 81 14 109 14 190

' 7.—Alambre 5 8 949 8954
& .~—Cable — 273 273
9.-—Telas v enrejados de

alambre = 242 242
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PRODUCTOS ALALC Otros Paizes Total

10.—Rieles y accesorios para

via — 57 527 57 327
11,—TOTAL DE TUBOS 279 18 571 18 830

a) Tubos con costura 270 3 893 4172

b) Tubos sin costura — 13971 13971

¢) Tubo fundido -— 707 707
12, —Conexiones y acceso-

rios para tuberia — 2 694 2694
13.—Canales v canaleras — 62 62
14 . —Perfiles estructurales,

estructuras vy sus ele-

mentos 100 22 798 22 898
15.—Clavos y grapas — 1926 1926
16.—Tornillos, pernos y re-

maches p e 1 765 1765
17.—Cadenas — 1706 1706
18.—Recipientes, cilindros y

tanques 20 4 028 4048
19.—Envases de hojalata — 4 006 4 006
20.—Tapas de hojalata y ta-

pones corona — 1 085 1 088

() Cifras sujetas a rectificacion.
FUENTE: CAmara Nacional de la Industria del Hierrc y del Acero. Depto. de
Estudios Econbémicos.
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CONSEIO DY RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Departamento de [studios Econdmicos

IMPORTACION NACIONAL DE MATERIAS PRIMAS Y
PRODUCTOS SIDERURGICOS (')

Miles de Pesos

1969

TOTAT. DE MATLERIAS PRT-

MAS 2 341 266 267 268 608
1.—Chatarra - 244 902 244 902
2.—Hierro de primera fu-

sidn — 1228 1228

3.—Terroaleaciones 2 341 20137 22 478
TOTAL DE PRODUCTOS SI-

DERURGICOS 25744 1061686 1087430
I.—MATERIAL RELAMINA-
BLE Y DLESBASTES PRI-

MARIOS 21 948. 131 499 153 447

1 .—Material relaminable - 52 960 52 960

2.—Deshastes primarios 21 948 78 539 100 487
T, --PRODUCTOS ELABORA-
DOS Y DE CONSUMO I'l-

NAL 3796 926 287 929 983

1,-—Plancha — 52045 52 045

2. —Lamina — 92 997 92 997

3.—Hojalata — 40 556 40 5356

4. —Cintas, tiras y flejes — 72 999 72 999

5.—Barras para concreto — 170 170

6.—Barras para otros usos 278 58 619 58 897

7 .—Alambre 24 30 644 30 668

8, —Cable - 2952 2952
Q,.—Telas y enrejados de

Alambre - 2827 2827
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FRODUCTOS

~ ALALC Otros Paises Total
i0).—Rieles v accesorios pa-
ra via — 155677 155 677
“TOTAL DR TURBOS 3 061 125977 129 038
a) Tubos con costura 3061 20050 23111
b) Tubos sin costura - 102 503 102 303
¢} Tubo fandido — 3424 3424
Conexiones y aceeso
rios para tuberia 1 82 583 82 584
~—Perfiles estructurales,
estructuras y sus ele-
mentos 310 75054 75 364
—Clavos y grapas — 9333 9353
—Tornillus, pernos v re-
maches — 33613 33613
.—~Cadenas — 20990 20990
—-Recipientes, cilindros y
tangues 122 28 069 28191
~lnvase de hojalata — 34183 34 183
).—Tapas dec hojalata v ta-
pones corona — 6 707 6625

e
FURNTR:

Cifras sujetas a rectificacidn,

Camara Nanional de la Industria del Hierro y del Acero. Departa-

mento de Estudios condmicos,
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LONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Departamento de Esiudios Economicos

PRODUCCION NACIONAL DE AZUFRE SEGUN
PROCEDIMIENTOS DE OBTENCION (')

Toneladas
CONCEPTO i@ io@
TOTAL 1684 948 i 716171
FRASCH (ﬁiﬁnios ) 1607 396 1631 367
MINAD( 24 306 26 845
GASES AMARGOS (Pemex) 53046 37 959

(1) Sujetos a vectificacién
FUENTE: Direccion General de Minas y Tetrdleo, 8.0.IN.

CONSEJO DI RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Departamento de Estudios Econdmicos

PRODUCCION NACIONAL DI COQUES POR TIPOS (')

Toneladas
1968-1969
CONCEPTO 198 | 19ee
TOTAL 1149 837 1140 793
METALURGICO F1a3312 1123 394
IMPERIAL . 16 524 17 401

(1) Datos sijotos a rectificacion, T
FUENTE; Direccién Gencral de Minas y Petroleo, 8.P.N.
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CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Departamento de Estudios Econdmicos

LUGAR QUE OCUPQO MEXICO DENTRO DE 1.A
PRODUCCION MUNDIAL DE ALGUNGS

MINERALIS
1968
PRODUCTOS __ - LUGARES
METAILICOS
Plata 2
Estroncio 2
Arsénico 3
Bismuto
Antimonio 5
NGO METALICOS
Fluorita 1
Azufre 3
Barita 4
Grafito 4

FUENTE: Mincrals Yearbook.
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