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CONSEJO DE RECURSCS NATURALES NO RENOVABLES.

Departamento de Estudios Econdmicos.

1.
VOLUMEN ¥ VALOR DE LA PRODUCCION MINERO METALURGICA
EN LA REPUBLICA MEXICANA
197090
CONCEPTO VOLUMEN VAMALOR
Tons. Miles de Pesos
TO0oTAML 7 434 451
I. METALES PRECICSCS 1 038 609
Oro Kgs. 6 166 89 127
Plata Kgs. 1 332 362 949 482
II. METALES INDUSTRIALES NO
FERROSCS 3 g9l 267
Plomo 176 597 771 094
Cobre 6l 012 1 105 157
Zinc 266 400 1 166 036
Antimonio 4 468 317 180
Nrseénico 6 922 12 378
Bismuto 571 94 493
Estalio 533 25 585
Cadmio 1 267 203 511
Mercurio 1 043 142 589
Selenio 126 27 486
Tungsteno 288 19 068
Molibdeno 141 6 690
III. METALES Y MINERALES SIDERUR
GICOS 1 250 464
Carbdn mineral 18 099 20 653
Cogue 1/ 1 299 553 399 963
Fierro 2 612 376 666 156
Manganeso 98 609 163 692



CONCEPTO. VOLUMEN vaLOR

Tons. Miles de Pesos
IVvs MINERALES NO METALICOS 1 254 111
Azufre : 1 380 gl2 39 820
Grafito 55 648 34 501
Barita 319 092 70 972
Dolomita 474 468 28 468
Fluorita 978 485 408 860
caol{in 78 548 6 284
s{lice 2/ 355 862 53 379
Yeso 1l 290 859 58 089
Fosforita 46 726 3 738

El volumen de los metalicos se refiere a contenido metdlico y los no
metalicos a tonelaje bruto.

1/ No incluye el coque proveniente de la Importacion de Carbdn.

2/ Comprende la produccion de Arena para Vidrio y Cuarzo.

FUENTE: Direccidn General de Minas vy Petrdleo. S.P.N.



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES .
Departamento de Estudios Economicos.
3,
VOLUMEN ¥ VALOR DE LA PRODUCCION DE MINERALES Y METALES
EN MEXICO, SEGUN FORMA DE PRESENTACION

1270

PRODUCTO Y FORMA TONELADAS MILES DE
LE PRESENTACION. . METRICAS. PESCS.
TOoTAL 7 434 451
I. METALES PRECIOSOS 1 038 609
1. oro 1/
Afinado 5 955
Barras impuras 135
Concentrados 60
Minerales naturales 16
Suma: & lee 89 127
2. PLATA 1/
Afinada _ 1 269 gl4d
Barras imburas 20 775
Concentrados 32 907
Minerales naturales 8 865
Suma: 1 332 362 949 432
II. METALES INDUSTRIALES NO
FERROSOS 3 g9l 267
1. PLCOMOQ
Afinado 150 271
Antimonial 19 759
Barras impuras 977
Concentrados 1 305
Calcinados (Lit.) 210
Gretas vy sulfatos de
plomo 3 385
Minerales naturales _ 500

Sumas 176 597 771 094



PRODUCTO Y FORMA TONELADAS MILES DE
DE PRESENTACION. METRICAS., PESOCS.
2. COBRE
Afinado 53 676
Barras impuras 5 933
Concentrados 1174
Precipitados 38
Soluecion electrolito 9zZ
Minerales naturales 39
Suma: 61 012 1 105 157
3. ZINC
Afinado 80 662
Aluminizado 3 923
Concentrados 154 570
Escorias 1s 474
Impuro 452
Oxido de zinc 5 026
Sulfato de zinc 1 928
Minerales naturales 1 365
Sumas 266 400 1 166 036
4. ANTIMONIO
Barras impuras 81ls
Minerales __ .3 .650
Sumaz 4 468 317 180
5, ARSENICO
Elanco 5 821
Negro 101
Suma: 6 922 12 378
O BISMUTO
Afinadn 307
Tmourn 264
Suma: 571 94 493



III.

PRODUCTO ¥ FORMA TONELADAS MILES DE
DE PRESENTACION. METRICAS. PESOS.
7. ESTAND
Metalico 533 25 585
8. CADMIO
Afinado 268
Impuro 627
Concentrado 1 072
Suma ¢ 1 967 203 511
9, MERCURIOQ
Metalico 1 043 142 589
10, SELENIO
Metéiico 126 27 486
11. TUNGSTENO
Metalico 288 19 068
12. MOLIBDENQO
Metalico 141 6 690
METALES Y MINERRLES SIDE
RURGICOS. 1 250 464
1. CARBON
Mineral 2/ 188 099 20 653
2. COQUE
Metalurgico 1 283 500
Imperial __“ké_géi
suma: 1 299 553 399 963



PRODUCTO Y FORMA TONELADAS MILES DR
DE PRESENTACICON. METRICAS. PESQOS.
3. FI¥ERRO
Mineral 1 413 886
Concentrado 1 19g 490
Suma: 2 612 376 666 156
4, MANGANESO
Mineral 9 225
Concentrado B9 284
Suma: 98 609 163 692
IV. MINERALES NO METALICOS 1 254 111
1. AZUFERE
Domos 1 2986 275
Mineral 24 255
PemeX 60 282
Suma: 1 380 812 589 820
2. GRAFITO
Mineral 55 648 34 501
3. BARITA?
Mineral 319 092 70 972
4, DCLOMITA
Mineral 474 468 28 468
5. FLUORITA
Mineral 978 485 408 860



Te

PRODUCTO Y FORMA TONELADAS MILES DE
DE PRESENTACION. METRICAS PESOS.
6. CACLIN
Mineral 78 548 6 284
7. SILICE 3/
Mineral 355 862 53 379
8. YESO
Mineral 1 290 859 58 089
9, FOSFORITA &/
Mineral 46 726 3 738

1/ Volumen dado en kilogramos.

2/ Esta cifra se refiere al carbdn no coquizable.

3/ 1Incluye la produccién de cuarzo, arena para vidrioy silico-~

505+

FUENTE: Direccidn General de Minas y Petrdleo. S.P.N.

4/ Incluye fosfato.



CONSEJD DE RECURSCS NATURALES NO }EENOVI\.BLES .
Departamento de Estudios Economicos.

VCLUMEN DE LA PRODUCCION DE OTROS MINERALES NO METALICOS ;’/

1970

PRODUCT O TONELADAS .
BARRCS REFRACTARIOS 106 704
BENTONITA | 65 012
CALCITA 4 678
CALIZA 2 361 097
CELESTITA 25 409
DIATCMITA 22 795
FELDESPATC 85 745
GUIJARROS 5 197
MAGNESITAH & 926 .
MARMOL 12 187
MICA 560
PERLITA 12 307
SAL 2/ 4 152 904
SULFATO DE SODIO 130 574
TALCO | 2 105
TIERRAS FULLER | 28 309
WOLLAS TONITA 7 012

NOTA: Cifras reales de enero a octubre, noviembre y di-
ciembre fueron estimadas.

1/ Ccifras sujetas a rectificaciodn.
2/ Dato proporcionade por la $.I.C.

FUENTE: Direccidén General de Impuestos Interiores de la
S.HoeCuPe



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO %ENOVABLES.
Departamento de Estudios Economicos.

RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCION MINERO-METALURGICA

(Miles de Pesos)

1966 - 1970

METALICOS NO METALICOS
ANGS TOTAL ABSOLUTOCS % ABSOLUT O3 %
1966 5 053 754 3 909 787 77.36 1 143 967 22.64
1967 5 512 42g 3 910 156 70.93 1 602 272 29,07
1968 6 192 069 4 439 632 71,70 1 752 427 28.30
1969 6 737 960 4 932 419 73,20 1 g05 541 26.80
1270 7 434 451 5 759 724 77. 47 1 674 727 22.53

FUENTE: Elaborado en este Departamento con datos de la Direceiodn
General de Minas y Petroleo. 8.P.N.



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.
Departamento de Estudios Economicos.

: 16 .
PRODUCCION MINERA EN LA REPUBLICA MEXTCANA
POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPICG if
1970
ESTADO Y MUNICIPIO ORO PLATA PLOMO COBRE ZINC
Kgs. Kgsg. Tons. Tons. Tons.
TOTAL GENERAL 6 166 1 332 362 176 597 61 012 266 400
AGUASCALIENTES
Aguascalientes - 546 - 1l -
Asientos 11 4 783 67 375 290
Tepezala — 653 4 116 ——
Total: 11 5 982 71 492 290
BAJA CALIFORNIA (Norte)
Ensenada - 27 - 4 _
Ti juana 1 53 —— 13 e
Total: 1 80 - 17 s
BAJA CALIFORNIA (Sur)
Mulegé - - - 4 205 -
La Paz 2 67 —— _ - —
Total: 2 67 - 4 205 -
COAHUILA
Castafios . —_ 13 11 —— -
Cuatrocienegas —— 40 42 -— -
Matamoros - 53 - 7 —
ccampo 4 58105 7 025 13 -
Sierra Mojada - 666 242 1 -
Torreon 13 —_— - 218 -
Viesca - 93 14 7 -
Total: 17 58 970 7 334 246 -



11,

~ ESTADO Y MUNICIPIO ORO PLATA PLCMO COBRE ZINC
Kgs. Kgs» Tons, Tons., Tons.
COLIMA
Comala - - - 2 —
CHIHUAHUA

Al dama . - 5 476 11 078 34 20 052
Aquiles'Serdan 2 50 g56 16 553 65 1g 853
Ascencion - 40 4 10 -
Balleza - 29 4 - -
Batopilas 2 373 4 32 -
Buenaventura - 13 4 3 —_
Carichic - 27 2 2 -
Coyame - 107 7 27 -
Cusihuiriachic - 147 9 5 —_—
Chihuahua 2 120 274 7 18 960
General Trias - 13 2 16 -
Gran Morelos - — - ' 4 -
Guadalupe y Calvo - 13 -7 3 —_
Guazapares 1 680 4 7 -
Guerrero - 266 les 3 464
Hidalgo del Parral 296 52 654 12 556 1 290 19 128
Julimes - 147 7 3 —_—
Mahuarichic 9 640 9 1l -
Manuel Benavides - 13 164 —— 871
Morelos 3 147 7 145 -
Moris 9 1l 426 2 - -
Nueva Casas Grandes 4 120 51 15 -
Ocampo 9 1 999 48 16 -
Rosario - - 2 59 -
San Francisco del Oro 170 201 212 57 517 3 572 42 491
Santa Barbara 211 71 455 14 866 2 846 28 049
Satevo 1 386 14 - -
Saucillo 17 4 503 533 811 17 590
Temogachic - —— - - -
El Tule - 440 9 - ——
Ur%que 14 13 350 2 592 513 -
Uruachic 1 413 21 - -
villa Ahumada - 27 30 —_ -
villa Matamoros 7 1 772 217 15 -
Zaragoza 3 1 199 157 9 -
Jimenez - - 67 5 2 —

Totals 761 410 128 116 927 9 515 166 458



12,

ESTADD ¥ MUNICIPIO ORO PLATA PLOMO COBRE ZINC
Kgs., Kgs. Tong. Tons.» Tonsg.
DURANGD
Canelas la 2 212 26 - -
Coneto de Comonfort 65 5 050 - 1 -
Cuencame 123 l6 308 2 1s6l 67 -_—
Durango 27 2 452 2 1l -
Gral., Simdén Bol{var 1 759 124 -— —
Gomez Palacio - 27 9 1 ——
Guadalyupe Victoria l 1 106 185 3 -
Guanacev 10 2 025 39 15 -
Inde 1 799 81 1l -
Mapim{ 14 1 692 420 57 -
Mezquital - 8 2 3 -
Nombre de Dios 1l 5 396 291 l 64
Qcamp o - 54 4 - -
oro El 2 426 4 —_— -
Ctaez - 147 2 2 -
Panuco de Coronado 39 6 369 131 27 ——
Poanas - 15 - - ——
Pueklo Nuevo - iz - - -
Rodeo —— 13 - - —
$an Bernardo - 15 — - -
gsan Dimas 1 562 83 246 9 2 -—
San Juan de Guada-
lupe 2 7 155 899 20 -
san Juan del Rio - 4 — - -
San Pedro del Gallo 11 1 199 189 5 -
Santiago Papascuiaro 16 80 21 - -
Tamazula 9 206 - - -
Tepehuanes 8 11 245 1 331 17 -
Topia i 2 758 88 2 850
san Luls del Cordero - 120 2 3 —_—
Totals 1 912 151 596 6 020 228 0l4
GUANAJUATO
Abasolo 1 93 - 1l -
Guana juato 469 42 689 2 13 -
Sta. Cruz de J. Rosas - 53 - - -
Xichu - 640 37 17 —_—
Total:s 470 43 475 39 31 -



13,

ESTADO Y MUNICIPIO ORO PLATA PLCMO CORRE ZINC
Kgs., Kgs. Tons, Tons. Tons.,

GUERRERO
Ajuchitlén - 2 —_— —_— —_—
Arcelia 1l 133 9 — —
Cocula . 6 13 2 l —-—
Coyuca de Catalan 3 8 - 7 —
Huitzuco - 107 2 — -
Jose Azueta 26 6 382 80 106 -
Leonardo Bravo - 27 : 4 - -~
Taxco 9g 52 508 9 048 311 18 035
Teloloapan 4 1 239 25 7 . -
Tlapehuala : — 1 - 1 _
Zirandaro - 27 2 3 —
Zumpango del rRio 15 333 - 187 —-—
Total: 153 60 782 9 172 - 623 18 035

HIDALGO
El Arenal - 27 - — —_—
Pachuca 786 127 480 1 072 122 2 723
Zimapan 30 31 777 5 94g 387 10 618
Total: 8lé 159 284 7 020 509 13 341

JALISCO
Butlan - - - 2 —
Ayutla _ - 53 — 24 -
Bolafios - 1 799 57 10 -
Cuautitlan - h - 4 -
Etzatlan 11 2 039 870 157 2 901
Guachinango - 13 26 _ - -
Hostotipaquillo 2 799 2 - -
Talpa de Allende 20 2 691 685 238 3 738
Tonaya - — J— - -
Union Ge Tula - - 4 - —

Totals 33 7 701 1 646 435 6 639



l4,

ESTADO Y MUNICIPIO ORO PLATA PLOMO COBRE ZINC
Kgs., Kgs», Tons. Tons. Tons.
MEXICO
San Felipe del Pro
greso 1 1 g64 41 24 1 367
Sultepec lo 1 g39 44 4 -
Temascaltepec 3 227 — - —
Zacualpan 17 ls 280 16 13 -
Total: 31 22 210 101 a 1 367
MICHQACAN
Anganguso 37 31 350 573 43 677
Aquila - - —_— 7 —
Arteaga - 94 2 - -
Churumuco - - - - -
Huacana La - 40 — 17 -
Huetamo - 40 4 - -
Total: 37 31 524 579 67 677
MORELGCS
Tlalquitenango 5 14 723 385 7 -
NAYARIT
Compostela - —— 7 — —
Huajfcori : - 200 — 60 —_—
Rosamorada —_— 13 - —— —_—
Total: - 213 7 : 60 -
NUEVO LEON
Agualeguas - 5 7 - -
Apodaca - — 4 25 _—
Dr. Arroyo - 13 4 — S
Galeana - 342 32 1 -~

Garcia - 27 116 - _—



15,

PLGMO

ESTADO ¥ MUNICIPIO ORD PLATA COBRE ZINC
Kgs. Kagsg. Tons, Tons. Tonsg,
Monterrey - 120 l4s - -
San Nicolas de los
Garza - 40 30 — —_—
vallecillo - - — 1 —
villaldama - 13 9 - —
Totals - 560 350 27 -
QA XACH
Ixtldn de Judrez 300 15 455 327 29 --
Oaxacg de Juarez 3 93 - — —_—
Ocotlan de Morelos - 107 - 1 -
San Dionisio Ocote
pec . 3 227 —_ 68 —
San Jeronimo Sila-~
cayoapilla - 13 1s - -
san Jeronimo Tavi-
che l 3g6 5 - —
San Juan Lajarcia - 107 14 5 -
Tlacolula de Mata-
moros - 53 14 5 —_—
-~ Total: 307 16 441 376 108 -
PUERLA
Izicar de Matémoros - — - - —_—
Izcamilpa de Guerrsg
ro , - 27 10 - -
Tehuacan — 213 55 5 —
Total: - 240 65 5 —
SAN LUIs POTCSI
Catorce 1 20 319 27 5 -
Cerro de San Pedro B 746 60 2 -
Charcas 22 29 885 2 645 1l 178 13 023



le.

ESTADD Y MUNICIPIO ORO PLATA PLOMO COBRE ZINC
Kgs:» Kgss Tons. Tons. Tons.
Matehuala 2 2 878 37 - 2 715
La Paz 239 38 585 1 577 1 902 -
Ramos - - - 12 -
Ssan Luis Potos{ - - _— 9 S
Vanegas - - J— - -
Totals 272 92 413 4 346 3 108 15 736

SINALOM
Badiraguato - 13 - - ——
Concordia 151 1 733 74 14 -
Cosala — 27 - —— -
Culiacan 3 a3 - 2 -
Choix - 147 3 22 9 875
Rosario — 53 2 -_ —
Totals 154 19 066 79 38 9 875

S QI CRA

Alamos 12 1 013 71 31 —
Altar 7 1 466 — 38 —_
Arizpe 7 1 346 - 10 ——
Bacanora — - - 1l -
Caborca 2 120 - 27 -
Cananea 200 9 a59 - 34 130 -
Hermosillo 19 3371 49 153 —
Magdalena - 53 - 2 -
Nacozari de Garcia 5 2 092 10 80 -—
Navo joa — 40 - 21 -
Naco - - - - -
Nogales 1l 520 - 3 -
onavas - — - - ——
Opodepe - 13 - - -
Pitiquito - 40 - - -
Sahuaripa 2 333 1 31 -
San Felipe - - —— -- -
San Javier 3 2 145 94 3 -
Santa Ana 5 386 25 17 -
Sovapa 1 - - 69 -
Yecora - 80 o - ——

Totals 264 22 877 267 34 616 -



17.

ESTADO Y MUNICIPIO OROQ PLATA PLCMO COBRE ZINC
Kgs. Kgs. Tons. Tons. Tons,

TAMAULIPAS
Bugtamante - g0 2 17 -
Guemez - 40 41 - -
Hidalgo - 13 5 - -
Llera - 13 14 - -
San Nicolds - 1 586 586 - -
Totals - 1 732 648 17 -

ZACATECAS
Concepcidn del Oro 157 5 916 7 2 388 -
Chalchihuites 23 lg 560 1 448 101 g8l
" L.a Blanca 1 2 865 11 1 -
Fresnillo 144 66 885 9 966 664 12 686
Guadalupe 5 3 238 4 5 -
Mazapil 25 12 671 2 838 865 5171
Melchor oOcampo 167 15 682 2 677 38 1 689
Miguel Auza 5 2 851 408 2 -
Morelos - 546 5 - -
Nieves - 40 4 1 -
Olocaliente - 200 - - -
Panuco - 93 - - -
sain MAlto - - 2 - -
sombrerete 59 48 8ls 2 207 1 gs2 g8 970
Veta Grande 1l 2 718 21 1l -
villa Hidalgo 229 4 423 - - -
Zacatecas 99 24 554 1 445 607 3 671
villa Gonzdlez - - - 9 -
Total: 915 210 060 21 043 6 564 33 0Oeé8
ORIGEN DESCONOCIDO 5 2 238 122 51 -

1/ cifras preliminares.

FUENTE: Estimaciones de este Departamento, con datos

ral de Minas y Petroleos

S.P+N»

Ge la Direccidn Gene-



CONSEJO DE RECURSCS NATURALES NO RENOVABLFS.
Departamento de Estudios Econdmicos.

1s.

PRODUCCION DE AZUFRE POR ESTADOS Y MUNICIPIOCS

EN LA REPUBLICA MEXICANA ¥/

1 970
ESTADOS MUNICIPIOS TONELADAS
TOTAL 1 380 gl12
DISTRITO FEDERAL Atzcapotzalco 4 142
GUANAJUATO Salamanca 1 105
SAN LUIS POTOSI villa Judrez 21 541
TAMAULIPAS Cd. Madero 4 695
VERACRUZ Jaltipan 1 035 sl0
Hidalgotitldn 190 660
Minatitlan 86 357
Poza Rica 36 702
Suma: 1 349 329

NOTA 1/ Cifras preliminares.
FUENTE1 Estimado en este Departamento con datos de

la Direccidn General de Minas y Petrédleo.
8$.P.N.



CONSEJO DE RECURS0S NATURALES NO QENOVABLES.
Departamento de Estudios Economicos.

19 »
PRODUCCION DE BARITA POR ESTADOS Y MUNICIPIOCS

EN LA REPUBLICA MEXICANA ¥/

l] o970
ESTADOS MUNICIPICS TONELADAS
TOoOTAML 319 092
COAHUILA Mizquiz 85 897
saltillo 48 442
Suma: 134 339
CHIHUAHUA Camargo 530
Coyame 2 249
Julimes 55 769
Nva., Casas Grandes 324
Suma: 58 872
DURANGO San Juan Gpe. 1 0ge
GUERRERDO Quechultenango 10 019
JALISCO Tecalitlan 28 303
NUEVC LEON Galeana 69 188
Rayones 2 480
Sumas 71 668
PUEBLA Tehuitzingo 2 648
ZACATECAS Concepcidn del Oro 1 831
Mazapil 10 326
Sumas 12 157
NOTA: 1/ Cifras preliminares.
FUENTE;: Estimado en este Departamento con datos de la

Direccion Gensral de Minas y Petrdleo. S.P. N.



CONSEJO DE RECURSQS NATURALES NO RENOVABLES-
Departamento de Estudios Econdmicos.

2Q.

PRODUCCION DE CAREON "TODC UNOM EN LA REPUBLICA MEXICANA Y/

1970
ESTADO MUNICIPICS TONELADAMS
TOTAL 2 959 024
CQAHUILA _ ’
Melchor Muzquiz 1 515 316
Nava 106 229
Progreso 1563 634
Sabinas 260 690
San Juan de Sabinas 913 155

NCTA: 1/ Cifras preliminares.

FUENTE Estimado en este Departamento con datos de la
Direccion General de Minas y Petroleo. 8.P.N.



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENQVABLES.

Departamento de Estudios Econdmicos.

PRODUCCION DE FIERRO POR ESTADOS ¥ MUNICIPIOS

EN LA REPUBLICA MEXICANA ¥

1970

ESTADOCS MUNICIPIOS TONELADAS
TOTAL 2 612 376

COMHUILA Castafios -7 274
Sierra Mojada : 17 021

Suma: 24 295

COLIMA Minatitlan 33 961
CHIHUAHUA Camargo 988 523
DURANGO Durango 1 035 202
Gamez Palacio 4 262

Suma: 1 039 464

JALISCO Pihuamo 278 741
MICHOACAN Coalccman 1g8 091
SINALGA Culiacdn 6 531
SONORA Rogario 41 276
OAXACA santiago Textitlan 11 494

NOTA+ 1/ Cifras preliminares.

FUENTE: Estimado en este Departamento con datos de la -

Direccidn General de Minas y Petrdleo. S.P.N.

21.



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.

Departamento de Estudios Econdmicos.

22,
PRODUCCION DE FLUORITA POR ESTADOS Y MUNICIPICS
EN LA REPUBLICA MEXICANA l/
lo70
ESTADCS MUNICIPICS TONELADAS.
TOTAL 378 485
COAHUILA cd. Acuﬁa’ 110 383
Cuatro Cienegas 31 889
Melchor Muzquiz 89 733
Zaragoza 4 496
General Cepeda 3 806
San Buenaventura 59 403
Suma: 299 710
CHIEUAHUA San Fco. del Oro 63 766
Hidalgo del Parral 43 749
Chihuahua 1 097
Suman 108 612
DURANGO Indé 18 982
GUANMIUATO San Luis de la Paz 69 313
Victoria 132 3583
Sumas 201 666
HIDALGO Cardonal B8 317
SAN LUIS POTOSI San Luis Potos{ 98 299
villa Zaragoza 242 899
Suma: 341 19g
NOTA: 1/ Cifras preliminares.
FUENTES Estimado en este Departamento con datos de la Direg

¢idn de Minas y Petrdleo. S.P.N.



CONSEJO DE RECURS0OS NATURALES NO RENOVARLES.
Departamento de Estudios Econdmicos.

PRODUCCION DE MANGANESO POR ESTADCS Y MUNICIPIOS

EN LA REPURLICA MEXICANA l/
1970
ESTADOS MUNICIPIOS TONELADAS
TOTHAHAL 93 609
COAHUILA Slerra Mojada 99
CHIHUAHUA Allende 642
Buenaventura 3 333
Saucillo 246
Talamantes 206
Suma: 4 427
DURANGO Lerdo 1 009
Mapimy{ 1 847
Tepehuanes 232
Suma: 3 688
HIDALGO Molango 84 754
SAN LUIS POTOCSI Charcas 3 087
ZACATECHS villa de Cos 2 574
NOTA: 1/ Cifras preliminares.
FUENTEs Estimado en este Departamento con datos de la Di-

reccidn General de Minas y Petrdleo. S.P.N,
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CONSETO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.
Departamento de Estudios Econdmicos.

24
PRODUCTO NACIONAL BRUTC Y VALCOR DE LA PRODUCCION
MINERO-METALURGICA A PRECICS CORRIENTES
(Millones de Pesos)
. VALOR DE LA PRO COEFICIENTE CAMBIOS RELA
ANGoS P.N.B. DUCCION MINERO- EN % TIVOS
METALURGICA. 1960 = 100
(A) (B) (B/R) A B

1960 154 137 3 843 2.5 100.00 100,00
1966 272 100 5 054 1.9 176.53 124,07
1967 301 400 5 512 1.8 195.54 131.51
IT:) 334 300 6 192 1.9 216.88 143,43
1969 355 695 6 738 1.9 230,76 1lé6l.12
1970 402 291 7 434 ‘ 1.8 261.00 193.4

FUENTE: Elaborado con datos del Banco de México, S.A, v de la Direc-

cidn General de Minas y Petrdleo. S.P.N.



CONSEJO DE RECURS (S NATURALES NT RENOVABLES.
Departamento de Estudios Econdmicos.

25.
INDICADORES ECONOMICOS DE LA MINERIA
Millones de Pesos
1966 - 1970
PRODUOUCT 0O IMPORTAMNMNCTI ON
nlog NACIONAL  MINERO % Alos TOTAL MINERA %
1966 272 100 5 054 1l.86 1966 20 065 896 4,47
1967 301 400 5 512 1.83 1957 21 gs83 966 4,42
1968 334 300 6 192 1.85 1968 24 501 1 0318 4,24
1969 355 695 6 738 1.89 1969 25 975 1 200 4,62
1970 l/ 402 291 7 434 1.85 197G l/ 30 700 1 453 4,73
1/ Cifras estimadas. 1/ cifras estimadas.
FUENTEs Banco de México, S«M. y FUENTE: Anuario Estad{stico del
Direccion General de Mi Comercio Exterior,S.I1.C.
nas y Petroleo. S.P.N.
1/
EXPORTACI oN PERSONAL OCUPADO ~
ANGS TOTAL MINERA % afos INDUSTRIA MINERIA %
laee 14 534 2 839 19.53 1966 2 739 Q0 3,29
la9e7 13 g15 3 020 21l.86 1967 2 896 92 3.1s
19es 14 759 3 081 20.67 l9eg 3 203 94 2.94
1969 Y7 225 2 821 19.40 1989 3 423 105 4.33
1970 1/ 17 100 2 43g 14,26 1970 2/ 3 480 108 3.10
1/ Cifras estimadas. 1/ Miles de personas.
FUENTE: Anuario Estadistico del g/ Cifras preliminares.
Comercio Exteriors $.I.C. FUENTE: Sindicato Nacional de Tra

bajadores Mineros Y Censo
General de Poblacion.



CONSEJC DE RECURSCS NATURALES NO EENOVABLES.
Departamento de Estudios Economicos.

26,
EXPORTACIONES MEXICANAS MINERO-METALURGICAS
A LOS PAISES DE LA ALALC 1/
1970

PAISES ¥ PRODUCTOCS KILOGRAMOCS PESCS %
TOTAL 166 431 367 100,00
ARCGENTINA 11 473 177 6.89
Bismuto 9 657 1 468 197 0.88
Cadmio 215 20 0554 0.0]
Mercurio 24 285 2 940 238 1.77
Selenio 603 105 4gé6 0,06
Zinc 985 431 5 076 086 3,05
Bloedita 157 QCO 68 365 0.04
Diatomita 1 796 057 1 731 223 1.04
Fluorita l4s 060 62 926 0.04
BRASIL 93 747 032 56.33
Antimonio 10 563 322 699 0.19
Bismuto 7 757 1l 161 922 0.70
Cadmio 22 218 1 703 669 1.02
Cobre 170 000 2 810 g9l 1.69
Mercurio 127 9g2 14 518 546 8.73
Plamo 1 362 700 5 592 398 3.36
Selenio 484 105 027 0,06
Zinc le 747 190 - 56 602 271 34.01
Bloedita 24 921 471 10 481 401 65.30
Diatomita - 351 241 385 356 0,23
Perlita 15 054 20 228 0.01
Piedra Pomez 31 g71 42 624 0.03
CHILE 9 271 364 5.57
Antimonio 2 654 133 720 0.08
Cadmio 3 501 320 667 c.1l9
Hierro 21 450 12 GOO 0.01

Mercurio le 976 2 233 987 1.34
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PAISES ¥ PRODUCTOS KILOGRAMOS PESCS %
Plamo 369 654 1l 312 051 0.79
Zinc 1 433 309 4 944 409 2.97
Diatomita 249 832 263 355 0.16
Perlita 52 800 51 175 0.03

CCOLCMBIA 19 g07 902 11.90
Antimonio 1 064 3g 218 0,02
Arsenico .54 492 60 806 0,04
Plomo 771 097 3 452 475 2.07
Zinc 4 073 349 14 075 593 8. 46
Arcillas 58 071 73 178 0.04
Barita 1 100 000 449 625 0.27
Bloedita 2 109 3g0 949 g29 0.57
Diatomita 445 702 440 744 0.27
Feldestrato 104 121 -
Perlita 274 260 267 313 D.16

ECUADQR 1l 144 342 0.69
Antimonio 3 143 213 917 .13
Plamo 69 097 483 350 0.29
Zinc 104 999 357 045 0.22
Bloedita 50 300 23 183 0.01
Diatomita 58 112 64 847 0.04
Perlita 2 000 2 000 -

PERU 1 781 180 1.07
Plomo 56 684 213 878 0.13
Arcillas 51 220 54 187 0.03
Azufre 2 540 550 726 287 0.44
Bentonita 493 2 459 -
Bloedita 10 000 4 727 -
Diatomita 542 504 582 682 0.35
Perlita 170 9g0 176 960 0.11
sal 50 300 20 000 0.01



28,

I s ot ot

PAISES ¥ PRODUCTOS KILCGRAMOS PES DS %

URUGUAY 7 576 583 4,55
Mercurio 4 931 734 Q50 0.44
Plomo 715 675 2 862 862 1.72
Zinc 9g2 067 3 405 369 2.05
Bloedita 225 800 104 Osl 0.06
Diatomita 362 410 359 0385 0.22
Yeso 7 102 Q00 111 1lde 0.046

VENEZUELM 21 629 787 13.00
Mercurio 3 862 506 519 0.31
Plamo 1 420 563 5 777 500 3.47
Zinc 3 g32 747 13 089 363 7.87
Arcillas a8 157 10 613 0.01
Bentonita 11 350 13 492 0.01
Bloedita 2 667 137 1 253 594 0,75
caolin 14 388 24 446 0.01
Diatomita 792 975 821 778 0.49
Perlita 136 454 132 480 0.08

1/ Cifras preliminares.

FUENTE: Elaborado en el Depto. de Estudios Econdmicos con datos de
la Direccidn General de Estadistica. 8S.I.C.



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS

VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPORTACION NACIONAL 2
METALICOS 1/
1970

PRODUCTOS KILOGRAMOS PESOS
TOTAL 1 678 072 524
Antimonioc 15 835 855 71 053 182
Arsenico 7 097 1e9 9 071 655
Bigmuto 692 906 88 260 360
Cadmio 993 557 63 884 619
cobre 6 118 839 101 849 906
Hierro 5 726 094 3 756 554
Manganeso 7 762 298 3 135 007
Mercurio 1 207 982 146 122 614
Mol ibdeno 208 9 682
oro 2/ 131 347 1 898 567
Plata 544 602 388 099 723
Plomo B3 251 890 339 152 238
selenio 32 547 6 236 626
Tungstenoc 459 034 12 481 816
zinc 365 676 040 443 059 975

1/ cifras preliminares.
2/ Volumen dado en gramos.

FUENTE: Direccion General de sstadistica, s8.I.C.



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NC RENOVABLES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONCMICOS

30.
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPORTACION NAZIONAL
NO METALICOS 1/
1970

PRODUCTOS KILOGRAMOS PESO3

TOTAL 759 977 0l1g
Arcillas 132 061 156 017
Azufre 661 978 319 204 886 082
Barita : 117 349 392 22 039 435
Bentonita 31 983 27 162
Bloedita 32 381 612 13 928 209
cal 77 €00 10 360
Caleita 254 760 49 049
caolin 120 928 51 081
carbon 1 603 702
Celegtita 27 537 356 6 152 612
Cuarzo 300 220 18 318
Diatomita 6 246 280 6 204 547
Feldespato 104 121
Fluorita 919 465 086 356 735 124
Fogforita 13 181 727 4 991 720
Grafito 45 €96 277 14 019 241
Magnesita | 17 31
Perlita 654 358 653 990

Piedras 8 680 188 411 344



31.

PRODUCTOS KILOGRAMOS PE303

Piedra Pomez 94 371 69 724
sal 2 969 553 595 105 479 848
Talco 16 015 4 640
Tierras 70 56
wollastonita 2 078 481 784 152
Yaso 1 056 215 323 23 313 453

1/ cifras preliminares.

. . ” [4 .
PUENTE: Direccion General de gstadistica.



CONSEJC DE RECURSO3 NATURALES NO RENCVABLES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONCMICOS

32.
RESUMEN TOTAL DEL VALOR DE LA EXPORTACION DE

MINERALES, POR PAISES 1/

1970
Mileg de

PAISES Pegog %

TOTAL 2 438 050 160.00
Alemania Occidental 147 758 6.06
Argentina 11 473 0.47
Australia 6 076 0.25
Bahamas 1 530 0.06
Belgica 4 o444 . 0.19
Brasil 93 747 3.85
canada 47 @82 1.96
Chile 9 271 0,38
China 3 789 0.16
Ccolombia 19 808 0.81
Corea del sur 342 0.01
Costa Rica 3 012 0.12
Ecuador 1 144 0.05
El salwvador 1 461 0,006
Espafia 3 900 0.16
g£stadog Unidos 1 306 310 53,58
Filipinas 146 0.01
Finlandia 2 457 0.10
Francia 2 96l 0.12
Grecia 2 521 0.10
Guatemala 7 150 0.29
Honduras 204 0.01
India 8 155 0,33
Isra=l 6 776 0.28
Italia | 90 528 3.71
Japon 213 878 8.77
Nicaragua , 1l 831 0.08
Nueva Caledonia 395 0.02
Panama 15 965 0.66
Paises Bajos 117 043 4,80
Pakjistan 829 0,04

Peru 1 721 0.07



33,

PAISES Mileg de %
Pesos

Polonia 16 385 0.67
Portugal 20 959 0.86
Puerto Rico 1 302 0.05
Reino Unido 205 544 8.43
sudafrica 443 0.02
Suiza 29 573 1.21
Uruguay 7 577 0.31
venezuala 21 630 0.89

1/ cifras Preliminares.
FUENTE: Elaborado en este Departamento con datos de la Direc--

cidon General de Estadistica. s.I.C.



CONSEJO DE RECURS0OE NMURALES NO EENOVABLF“ .
Departamento de Estudios Economicos.

34,
RESUMEN DEL VALOR DE LA EXPORTACION MINERO-METALURGICA
(Miles de Pesos)
1966 - 1970
METALICOS NO METALICOS

ARcs | TOTAL ABS OLUTOS % . ABSOLUTOS %
1966 2 828 933 1 639 500 57.95 1 189 433  42.05
1967 3 020 129 1 448 429 47.% 1 571 700 52.04
1968 3 050 633 1 874 066 61.43 1 176 567 38.57
1969 2 821 180 1 755 190 62.21 1 065 990 37.79
1970 ¥ 2 435 030 1 673 073  68.83 759 977  31.17

1/ Cifras preliminares.

FUENTE: Elaborado en este Departamento con datos de la Direceidn
General de Estadi{stica. S§.I.C.



CONSEJO DE RECURSCE NATURAMLES NO RENOVABLhS.
Departamento de Estudios Economicos.

35.
EXPORTACION NACIONAL DE MINERALES METALICOS l/
Volumen y Valor
19 70
Fraccion Producto, Eorma de
Arancelaria bresentacion y pais Kilogramos D g s oS
de destino.
ToTAL 1 678 072 524
ANTIMONIO 15 835 855 71 053 182
271.00.00 Contenido en cuaquier
mineral cuan@o este en
una broporcion hasta -
del 25% 12 241 745 3g 309 156
Nl emania Occidental 19 973 60 196
Estados Unidos 12 gl4 204 3g agl 974
Italia 95 913 341 840
Japon 11 655 25 143
271.00.01 Contenido en cualouier
mineral cuando este en
una proporcion de mas
del 25% y hasta el 30% 676 154 4 366 602
Bélgica 31 870 41 848
Estados Unidos 561 084 4 073 864
Paises Bajos 83 200 250 890
271.00.02 .~ Contenido en cualguier
mineral cuando este en
una pro”orcion de mas
del 30% y hasta el 40% 1 341 578 9 333 274
Belgica 44 040 316 180
Estados Unldos 1 170 178 g8 497 g6l
Japon 3g 080 lesg 428

rafses Bajos 89 280 350 805



36,

Fraceisn Producto, Forma de
Arancelaria presentacidn v pafls Kilogramos Pesos
de destino.
271.00.03 Contenido en cualqgier
mineral cuan@o este en
una praoporcion de mas
del 40% vy hasta el 55%
Lstados Unidos 706 086 10 790 698
271.00.04 Contenido en cuaquier
mineral cuan@o este en
una proporcion de mas
del 55%
Estados Unidos 3 561 g8l 055
271.00.06 En barras imburas o el
eocntenido en otros me-
tales 49 877 663 863
Ecuador 3 143 213 917
Nicaragua 1 400 114 785
Panama 4% 334 335 16l
271.00.07 Afinado - 116 g54 7 508 534
Brasil 1G 663 322 699
Colombia 1 064 3g 218
Chile Z 654 133 720
China 21 433 645 597
Espaiia 13 458 678 503
Estados Unidos 67 582 5 689 797
ARSENICO 7 097 169 9 071 658
271,01.00 Tridxido de arsénico en
speiss o escorias
Estados Unidos 125 062 25 095
271.01.01 Tridxido de arsénico ne
gro o impuro, cvando su
ley sea hasta del 98%
Estados Unidos 327 Ogge 39g 298



37.

Fraccion Producto, Forma de
Arancelaria presentacidn y pais Kilogramos Pesos
de destino»
271,01.02 Tridxido de arsénico

blanco o refinado, -
cuando su ley sea ma

yor del 98% 6 645 019 8 648 262
Colombia 54 492 60 806
Estados Unidos 6 590 527 8 587 456
BISMUTO 692 906 gg 260 360
271.02.02 En barras impuras o -
el contenido en otros
metales 392 015 43 385 817
Estados Unidos 225 711 22 458 036
Reino Unido 166 304 20 927 781
271.02.03 aAfinado 300 g9l 44 g74 543
Argentina 9 657 1 468 197
Rrasil 7 757 1 161 922
Estados Unidos 14 427 27 304 673
Francia ' 3 200 485 165
Pa{ses Bajos 29 169 4 363 381
Panama 66 681 10 091 205
CADMICQ @93 557 63 884 619
271.03.00 En concentrados, speiss
6 en otros productos no
especificados
Brasil 2 079 135 Bé62
271.03.02 Afinado 252 258 23 344 875
Argentina 215 20 056
Brasil 20 139 1 567 807
Chile 3 501 320 667
Estados Unidos 190 934 1z 791 548

Pafses Bajos 37 469 2 644 797



38,

Fraccion Producto, Forma de
Arancelaria presentacion y pais Kilogramos Pesos
de destinos
271.03.,03 En’polvillos de fundi-~
cion
tstados Unidos 739 220 40 403 882
COBRE 6 1lg 839 101 849 2906
271.05.00 En minerales
Estados Unidos 442 896 169 849
271.05.01 En concentrados, breci
pitados,‘matas, sbheliss,
lodos anodicos o en -~
otros productos
Estados Unidos 92 732 403 615
271.05.02 En barras impuras 4 964 921 g9 613 260
Estados Unidos 2 171 848 44 192 126
Japon 2 792 073 45 421 134
671.00.02 Electrolitico 618 290 11 663 137
- Brasil 170 000 2 g10 g9l
Costa Rica 915 23 067
Estados Unidos 247 142 4 641 530
Reino Unido 200 233 4 187 649
HIERRO 5 726 094 3 756 554
270.06.00 En minerales naturales 358 794 105 625
Alemania Occidental 47 752 4 360
Chile 21 460 12 000
Estados Unidos 75 449 8 572
pafses Bajos 133 13.
Reino Unido 214 000 a0 680



39.

Fraccidn Producto, Forma de
Arancelaria presentacion y pafs Kilogramos Pesos
de destino.
670,00.00 Higrro de primera fu-
sion en lingotes 57 320 33 867
Australia 50 200
Estados Unidos 41 876 20 275
Ita%ia 15 000 13 242
Japon 394 150
670.00.01 Hierro o acero desgbas-
tado, laminado o forja-
do
Eegtados Unidos 52 3212 135 444
670,00.99 Hierro o acero en lin-
gotes, no esvecificado
Estados Unidos 5 145 7 720
670:01.01 Barras de hierro o ace-~
ro, de cualquier diame-~
tro, con estrlas, hierro
corrugado
Costa Rica 202 382 5§22 749
673.00,00 Bierrp o acero de dese-
chn, en pedaceria, inu-
tiles vor su desgaste -~
o deterioro 1 859 838 1 135 271
Alemania oOccidental 9g 150
Estados Unidos 1 s54 790 1 126 121
Guatemals 5 000 10 000
678.,00,02 Recortes de hoja de la-
ta

Eztados Unidos 782 673 1 144 206



40.

Fraccién Producto, Forma de
Arancelaria Presentacidn vy pais Kilogramos Pesos
de destino.

678.00,03 Los materiales o efec-
tos citados en la frag
cion 678.00.00, cuando
esten prensados

Estadoas Unidos 2 407 080 670 672
MANGANESO 7 762 293 3 135 007
271.08.00 En minerales 5 355 218 2 464 335
Estados Unidos 4 373 16l 1 833 257
Guatemala 482 057 631 078
271.08.,03 En concentrados, moli-

do o triturado cuya ley
o contenido metalico no

sea inferior al 38% . 2 407 080 670 672
MERCURIOQ 1 207 9g2 146 122 614
271.09.02 Mercurio metdlico 1 207 982 146 122 614
Alemania Occidental 4 032 552 080
Argentina 24 285 2 9240 g38
Bélgica 3 696 433 501
Brasil 127 982 14 518 546
Canada 17 202 2 384 277
Chile 16 976 2 233 og7
China 14 657 1 gl0 636
Estado® Unidos 283 348 36 B95 601
Finlandia 19 333 2 247 214
Francia 5 549 693 625
Grecia 1 100 124 200
India 4 641 394 335
Israel 732 98 789
Ita%ia 19 041 2 024 490
Japon 322 078 39 592 908
rPaises Bajos 262 667 29 769 204

Pakistdn 62 259 899 402



41.

Fraceion Producto, Eorma de
Arancelaria presentacidn y pais Kil ogramos Pesos
de destino.
Polonia 55 493 6 136 876
Reigo Unido 7 359 683 099
Sudafrica 2 754 443 437
Uruguay 4 931 734 050
Venezuela 3 862 506 519
MOLIBDEND 208 9 682
271110.01 En concentrados
Estados Unidos 208 a9 682
ORO 2/ |
No especificado 131 347 1 898 567
Alemania Occidental 236 2 411
Estados Unidos 130 940 1 892 684
Paises Bajos 171 2 472
PLATA
No especificada 544 602 3gg 099 723
Mlemania Occidental 204 825 145 964 440
Espafia 4 520 3 221 0ms8
Estqdos Unidos 8l 636 58 176 263
Japon 2 886 2 055 650
rPafses Rajos 28 156 20 064 810
Reino Unido 1al 0g0 129 043 040
Suiza 41 499 29 573 432
PLLMO 89 251 890 339 152 238
271.12.00 En minerales extra{dos
de yacimientos a mas -
de 1 OOQ Kms: de la --
fundicion
Estados Unidos 1 579 424 1 662 737
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Fracceidn Producto, Forma de
Arancelaria presentacion y pais Kilogramos Pesos
de destino.
271.12.03 En barras impuras o -
el contenido en otros
metales ' g 914 370 40 g0g 795
Brasil 59 983 634 942
Conlombia 454 511 2 377 567
Chile 279 747 ags 1lle
Ecuador 62 097 433 350
El Salvadnr 20 000 145 580
Esgstados Unidos 375 505 2 446 655
Nicaracgua 97 385 638 541
Paises Bajos 7 801 541 29 871 179
Venerzuela 756 601 3 224 865
271.12.04 Antimonial en barras 121 980 400 333
Colombia 105 990 344 468
Hondurasg 15 990 55 265
271L.12.05 Afinado 77 636 116 296 280 373
Bélgica 1 053 116 3 852 926
Brasil 1 302 717 4 957 456
Colembia 209 756 730 440
Chile 89 907 325 935
E1l Salvador 1 979 7 444
Estados Unidos 30 660 977 121 857 1ls4
Grecia 6l0 €L% 2 397 049
India 2 249 875 7 760 g8ll
Italia 23 885 824 87 953 397
Paiges Bajos 7 629 395 29 308 050
Peru 56 €84 213 878
Portugal 5 587 290 20 959 130
Reino Unido 2 9lg 294 10 541 176
Uruguay 715 675 2 g62 362
Venezuela 663 962 2 552 635



43

Fraceion Producto, Eorma de
Arancelaria presentacidn y pafis Rilogramos Pesos
de destino.
SELENIO 32 547 6 236 626
271.13.02 Selenio no afinado o el
contenido en otros meta
les :
Guatemala 104 26 000
271.13.03 Afinado 32 443 6 210 626
Argentina 603 105 486
EBrasil 404 105 027
Francia 7 432 1 426 812
rafses Bajos 1 248 209 093
Panama 21 063 4 089 197
Reino Unido 1 613 265 006
TUNGSTENO 459 034 12 481 8le6
271.15.00 En minerales
Italia 200 i3 000
27L.15.01 En concentrados 458 834 12 468 816
Estados Unidosg 159 392 3 476 557
Francia 5 52% 161l 455
Ita%ia 200 11 850
Japon 15 664 834 612
Reino Unido 278 053 7 sg4 342
ZINC ‘ ' 365 675 040 443 059 975
27L.17.00 En minerales eXtragdos
de yacimientos a mas -
de 1 OOQ Kms., de la —-
fundicion
 Estados Unidos 293 3274 456 813



44.

” ; - -
Fraccion Producto, Forma ce
Arancelaria precentacion v pais Kilogramos Pesos
de destino.

271.17.02 En minerales concen-
trados 301 386 966 266 264 941
Estados Unidos 243 481 1756 - 216 556 540
Francia 367 200
Japon 46 633 264 39 460 284
Polonia 11 222 159 10 247 924
27L.17.03 En otros productos im

puros, granulosos o -
de escorias cuando --
contengan del 55% a -
75% de zinc

Chile 3 043 6 392
271.,17:04 . En concentrados imbu-
ros, granulogos, o eg
corias con mas del --—
75% de Zinc
Estados Unidos 24 859 883 39 gg9 109
271.17.06 Afinado 3g 142 078 131 365 238
Brasil 16 747 190 56 802 271
Colombia 4 073 349 14 075 593
Costa Rica 724 243 2 357 176
Chile 1 430 261 4 938 017
Ecuador 104 9929 357 045
E1 Salvador 304 as5s 1 052 274
Estados Unides 6 800 197 24 905 548
GCuatemala 1 71g 902 5 782 247
Italia 49 978 1569 691
Nicaragua 239 969 827 816
Pafses Bejos 59 975 208 365
Panama 299 157 ags 727

Puerto Rico 398 217 1 301 567



45,

Fraccion Producto, Forma de
Arancelaria presentacién y pais Kilogramos Pesos
de destino»

Reino Unido 375 872 1 207 219

Uruguay 9g2 067 3 405 269

Venezuela 3 832 747 13 089 363

675.03.00 En polvo 2a5 B9l 5 077 425
Argentina ag5 431 5 076 086

Francia 260 1 339

1/ Cifras preliminares.
2/ Volumen dado en gramos.

NOTA: Las cifras del oro fueron estimadas en este Departamento, en tan

to que las de la plata, fueron vroporcionadas por el Banco de Me
xico, S.h

FUENTE: Direccidn General de Estadistica. S.I.C.



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS3

46,
EXPORTACION NACIONAL Df MINZRALES NO METALICOS 1/
volumen y Valor
1970
FRACCION PRODUCTO, FORMA DE
ARANCELARIA PRESENTACION Y PAIS Kilogramos Paes 038
De DESTINO
TOTAL 759 977 018
ARCILLAS 132 06l 156 017
261.01,97 Arcillas, aun cuando
sean refractarias, no
egpecificadas 132 061 156 017
colombia 38 071 73 178
Costa Rica 763 801
El salwvador 463 584
Estados Unidos 5 250 7 0006
Guatgmala & 083 7 969
Haiti 104 125
Italia 1 200 960
Paru 51 220 54 187
Reino Unido 750 600
Venezuzla 8 157 10 613
AZUFRE 661 978 319 204 8806 082
261.03.00 Azufre en estado natu-
ral, fundido, precipi-
tado o gsublimado 66l 978 319 204 886 082
Australia 18 436 100 5 761 281
Bahamas 5 050 220 1 530 38a
Estadog Unidos 513 241 591 159 645 353
Guatemala 70 910 23 755
Isrgel 21 365 585 &6 676 748
Peru 2 540 550 726 287
Reino Unido 101 273 363 30 522 272
BARITA 117 349 392 22 039 435
261.04.02
Egpato pesadeo © barita
en minarales 117 349 392 22 039 435
Ccolombia 1 100 0G0 449 625

Estados Unidos 116 249 392 21 589 810



47-

FRAZCCION PRODUCTO, FORMA DiE
ARANCELARIA PRESGENTAZION ¥ PAIS Kilogramos P es os
D32 DRSTINDO
BINTONITA 31 983 27 162
261.01.00 Bentonita o arcilla na -
tural coloidal 31 983 27 162
zogsta Rica 12 eQ
21 galvador 3 13
Guagemala 20 125 11 138
Paru 423 2 459
Vanazuala 11 350 13 492
BLORDITA 32 3el 6l2 13 928 209
500.20.02 sulfato de sodio 32 381 612 13 928 209
Alemania Occidental 50 200 21 889
Argentina 157 000 68 365
Brasil 24 921 471 10 481 401
Colombia 2 109 380 94¢ 829
Costa Rica 121 00C 57 197
Ecuador 50 300 23 183
Bl salvador 275 800 130 344
Guatemals 657 790 328 3272
Honduras 302 494 144 Q17
Panama 8332 24¢ 361 278
Peru 10 000 4 727
Uruguay 225 800 104 061
Venezuela 2 667 137 1 253 596
2alL 77 600 10 360
650.00.02 cal comin {viva) en en
vases de produccion na
cional
Estados Unidos 77 ©00 10 360
CALZITA 254 760 49 Q49
261.11,02 calcita blanca indugtrial
Guatemala 254 700 49 049
CaQLIN 120 928 51 081
261.01.05 caolines, aun cuando -
sean refractarios 120 828 51 08l
Alemania Occidental 106 540 26 635
Vvenezuela 14 388 24 446



48'

FRACCION PRCDUCTO, FORMA DE
ARANCELARIA PRESENTACION Y PAIS
DE DE3STINO Kilogramos Pesoos
CARBON 1l 603 702
300.00.00 Antracita, hulla, lig-
niteo o turka
Estados Unidos 1 603 702
CELESTITA 27 537 356 6 152 612
261.10.00 Cglestita en mineraleé
aun molidos
Estados Unidos 27 537 356 6 152 612
CUARZO 300 220 18 318
261.11.03 Cuarzo en estado natu-
ral
Estados Unidos 26 600 1 400
261.11.04 cuarzo mol ido
Estados Unidos 273 620 16 918
DIATOMITA 6 246 280 & 204 547
261.01.01 Tiza, tierras diatoma-
ceas, Ge tripoli o in-
fugorivg en estado na-
tural ,
Paru 50 030 53 909
261,01,04 Tiza, tierras diatoma-
ceas, de tripoli o de
infusorios molida a --
mas de 200 mallas 119 516 100 243
Argentina 92 034 74 404
Australia 1 816 1 500
Cchile 4 586 4 478
Uruguay 12 250 10 745
Venezuela 8 830 9 1llec



49,

FRACCION PRODUZCTO, FORM2A DE
ARANCELARIA PRESENTACION Y PAIS Kilogramos Pesgos
DE DESTINOC :
261,01,10 Tiza, tierras diatoma-
ceas, de tripoli o de
infusorios calcinada 1 1e8 221 1 110 516
Alemania Occidental 1 044 1 000
Argentina g8l4 789 763 869
Australia el 744 59 373
Brasgsil 50 2035 53 205
colombia 45 037 37 090
¢hile 47 251 35 767
Guatemala 3 01¢ 3 310
Nicaragua 2 520 2 412
Panama 30 418 30 855
Peru 111 979 113 857
Venezuela 10 215 9 778
261.01.11 Tiza, tierras diatoma-
ceas, de tripoli o de
infusorios, calcinada
preparada 4 90g 513 4 939 879
alemania Occidental 598 631 446 282
Argentina 889 234 892 950
apustralia 190 &80 253 446
Brasil 301 036 332 151
colombia 400 665 403 654
Costa Rica 50 008 50 696
Chile , 207 795 223 110
Ecuador 586 112 &4 B47
El salvador 80 060 124 446
Estados Unidos 224 854 223 034
Francia 255 550 187 530
Guatemala 57 045 69 808
Japon 30 032 35 663
Nicarggua 3 022 4 618
Panama 57 204 6l 494
Peru 380 495 414 916
Uruguay 350 160 348 350
Venezuela 773 930 802 884
FELDESPATC 104 121
261,04,06 Feldespato molido
colonbia 104 121



50.

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE
ARANCELARIA PRESENTACZION Y PAIS Kilogramos P es o©os
DE DESTINO
FLUCRITA 919 465 086 35 735 124
261.04,00 Espato fluor o fluori
ta calidad metalurgl-
ca 600 117 765 192 271 325
Alemagia Occidental 1 995 0Ol4 €77 308
Canada 137 388 581 41 009 839
Estados Unidos 457 896 056 149 412 977
Finlandia 700 874 210 261
Gua;emala 201 700 186 724
Japon 1 935 540 774 216
261,04.01 gspato fluor ¢ fluori
ta, calidad acida 319 347 321 164 463 799
Argentina 148 060 62 926
Ccorea del sur 524 650 222 977
Estgdos Unidos 318 576 S71 164 136 229
Japon 98 040 41 667
FOSFORITA 12 181 727 4 591 720
261.10.01 Fosforita no especifi
cada
Estados Unidos 13 181 727 4 921 720
GRAFITO 45 ©9%06 277 14 019 241
2601.05.00 Grafito en minerales
o concentrados 45 690 277 14 019 241
Estados Unidos 45 695 b4g 14 018 427
Guatemala 725 814
MAGN@SITA 17 31
500,14.01 Ccarbonato de magnesio
en polvo en panes
gl salvador 17 31
PERLITA 654 358 653 990
261,.11.11 Perlita dilatada por
calentamiento
Brasil 15 054 20 228



51'

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE
ARANCELARIA PRESENTACION Y PAIS Kilogramos Pesos
DE DESTINO
261.,11.12 Parlita praparada como
filtrant= 639 304 633 762
Colombia 274 260 267 313
Chile 52 800 51 175
Ecuador 2 000 2 000
Guatemala 2 080 3 271
Honduras 750 563
Peru 170 980 176 960
Venezuala 136 454 132 480
PISDRAS 8 680 188 411 344
261,07.99 Piedras en estado natu
ral o simplemente cor-
tadas, no esgpecificadas
Estadog Unidos B 680 188 411 344
PIZDRA POMEZ a4 371 69 724
261.00.01 Piadra pomzz o las sa-
ms jantes de origen vol
canico 94 371 69 724
Brasil 31 871 42 624
Estados Unidos 62 500 27 100
SAL 2 969 553 595 105 479 848
261,09,00 gsal comun (cloruro de
sodio) 2 969 553 490 105 4729 798
canada 222 814 000 3 899 243
Estadog Unidos 661 785 190 le 651 145
Japon 2 079 140 000 84 668 042
Nicaragua 5 764 000 241 368
Peru 50 300 20 000
261.09.01 sal desnaturalizadg en
blogues de sal comun -
para ganado
Guatemala 105 50



52.

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE
ARANCELARIA PRESENTACICON Y PAIS Kilogramos Pesgos
DE DESTINO
TALCO le Q15 4 640
261.10.05 Talco o esteatita en eg
tado natural, aun moli-
do 16 015 4 640
Guatemala 15 3 600
Nicaragua 16 000 1 040
TIERRAS 70 56
261.01.99 Tierras de todas clases,
no agpeacificadas
Estados Unidos 70 56
WOLLASTONITA 2 078 481 784 152
261.11.13 Wollastonita cruda o na
tural 2z 078 481 784 152
Estados Unidos 2 029 481 774 167
Guatemala 49 000 9 985
YESO 1 056 215 323 23 303 453
261.,08,00 sulfato de calcio mine-
ral ) 1 056 205 631 23 292 670
Canada 24 862 000 389 092
corea del sur 7 626 30 119 378
China 76 936 000 1 332 684
Estados Unidos 855 318 631 20 000 177
Filipinas 9 360 000 146 484
Japon 50 399 000 798 725
Nuava Zaledonia 24 600 000 394 990
Uruguay 7 102 000 111 146
261.08.01 gulfato de calcio calci
nado 9 692 10 777
El salvador 2 000 420
Sstados Unidos 1 692 4 202
Guatemala 5 000 2 555
Honduras 1 600 3 600
1/ cifras preliminares.
FUENTZ: Direccidn General de Estadistica. s.I.C.



CONSEJC DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMITOS

53,
VOLUMEN Y VALOR DE LA IMPORTACION NACIONAL

METALICOS 1/

1970

PRODUCTOS KILOGRAMOS PESOsS

TOTAL | 878 631 %944
Aluminio ' | 74 426 685 75 928 026
Antimonio 47 2 299
Argénico 65 560 459 499
Cobre 431 584 11 910 474
fromo 24 999 855 15 998 441
Estaiio 2 989 119 95 841 915
Hierro 1 015 012 753 600 026 294
Mercurio 1 140 236 185
Mol ibdeno 412 68 424
Niquel 1 160 183 58 035 124
oro 2/ 174 576 329 779
Plata 2/ 212 723 164 473
Platino 2/ 50 652 1 392 716
Plomo 19 306 203 432
selenio 7 2 201
Titanio 25 783 191 15 472 708
Tungsteno 19 132 2 488 192
Zinc | © 972 71 762

1/ cifras preliminares.
2/ volumen dado en gramos.

FUENTE: Direccién General de Estadistica. s.I.C.



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLZS

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS

VOLUMEN Y VALOR DE LA IMPORTATION NACIONAL

NO METALICOS 1/

54,

1270

PRCDUCTOS KILOGRAMOS PESOs

TOTAL 573 549 182
Agata 2 224
Alabastro 59 332 55 673
Arcillas 111 520 823 34 840 532
Asbegto 40 459 437 114 382 192
Azufre 197 713 1 537 589
Barita 152 926 451 511
Bauxita 25 513 939 15 097 470
Bloadita 62 331 82 315
Borax 16 888 51 322
Calc}ta 798 158 920 909
caolin 23 316 6393 16 693 883
Carbon 154 687 284 43 487 363
carbonatos 80 486 206 827
Coque 460 321 948 le4 571 820
Criolita : 27 444 120 157
cuarzo 259 846 424 240
Diatomita 8950 7 862
Dolomita 9 270 17 138
Feldespato 1 018 711 538 369
Fogforita 825 001 389 78 139 091
grafito 215 029 1 218 584
Magnesita 31 953 380 46 573 304
Marmol & 166 901 B 892 125
Mica 911 309 1 568 766
Pedernal 34 460 137 283
Piedras . . 363 1 678
Piedra Pomez 279 496 465 097
Pirofilita 222 076 147 236
sal 622 932 378 770
Silice 182 474 366 25 463 364
Talco 67 287 173 lo 48B4 456
Tierras Fuller 91 555 53 585
Yeso 547 966 538 447
1l /cifras preliminares
FUENTE: Direccion General de Estadistica. 3.I.C.



CONSZJO0 DE RECURS0S NATURALES NO RENOVABLES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICO3

55.

RESUMEN DEL VALOR DE LA IMPORTACION MINERO-METALURGICA

Millones de Pesos

1966 - 1970

METALICOS NO METALICOS
afios TOTAL AB3OLUTOS % ABSOLUTOS %
1966 896 366 615 693 68.69 280 673 31,31
1967 965 600 675 336 69.94 290 264 30.06
1968 1 038 280 646 184 62.24 392 096 37.76
1969 1 199 565 635 477 52.98 564 088 47.02
1970 1/ 1 452 181 878 632 ©0.50 573 549 39,50

1/ cifras preliminares.

FUZNTE: Elaborado en 21 Departamento de Estudios Econémicos con

datos de la Direccién Genaral de Estadistica. 3.I.C.



CONSEJO DE RECURSCS NATURALES NO PFNOVABLW%.
Departamento de Estudios Econdmicos.

56,
RESUMEN TOTAL DEL VALOR DE LA IMPORTACION

DE MINERALES, POR PAISES i/

l9 70
PATISUES MILES DE %
PESOS.

ToTAL: 1 452 181 160,00
hlemania Occidental 10 960 0.75
Argentina ' 189 . 0,01
Bustralia 453 0,03
Austrla 3 -
Belgica 853 0.06
Bolivia g9 011 0.62
Brasil 6 652 0.46
Canada 107 278 7,39
Checoslovaguia 111 0.0L
Cdad. del vVaticano, Estado del 128 0.01

Colombia 5 To-
Dinamarca 107 0.01

EL salvador 62 -
Espalia 130 0.01
Estados Unidos 1l 232 566 84.88
Francia 2 381 0,16
Grecia 221 0.02
Guatemala 112 0.01
Guyana 1 606 : 0.11
Israel 5 900 0.41
Italia 12 107 0.83
Japon 462 G.03
Mozambique 151 0.01
Pafse§ Bajos 1 671 0.11
Panama 4 692 0.32
Reigo Unido 13 473 0,93
Sudafrica 15 803 1.15
Suecia 1 274 0.09
Suiza 14 96s 1.03
U.R.8.5. 977 0.07
Venezuela 6 875 0.47

l/ Cifras preliminares.

FUENTE: Elaborado en este Departdmento con datos de la Direc-

cidn General de Estadistica. «I.Cs



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS

57.
IMPORTACION NACIONAL DE MINERALES METALICOS 1/
Volumen y Valor
1270
Fraccion Producto, Forma de Pre
Arancelaria sentacion y pais de -~ Kilogramos Pesos
origen.
TCTAL 878 631 944
ALUMINICO 74 426 685 75 928 026
28.20.4.001 Ooxido de Aluminio 74 066 943 71 093 720
Alemagia Occidental 274 262 556 811
Canada 60 B 601
Egpafia 5 806
Estadog Unidos 69 261 580 64 758 255
Francia 11 032 57 890
Italia 162 550 420 945
Jagon 688 24 644
Paiseg Bajos 3 797 141 731
Panama 875 136 _500
Reino Unido 250 802 1 515 705
Suiza 4 101 292 3 473 832
76.01.A.001 Aluminjo en bruto sin -
alear (degperdicios © =
desechos) ‘ 36 B840 572 113
Alemania Occidental 509 14 046
Estados Unidos 35 829 551 330
Reinc Unido 502 6 737
76.01,A,999 Aluminio en bruto (los
demas ) 157 598 1 903 €33
Estadog Unidos 36 141 487 370
Italia 10 268B 87 720
Reino Unido 111 189 1 328 543



58.

Fraccion Productg, Forma de Pre
Arancelaria sentacion y pais de - Kilogramos Pesos
origen
76.02.A.001 Barras de aluminio excepto

lo comprendido en la frac-
cion 76.02.A.006

Estados Unidos 76 972 870 423

76.05.A.,001 Polvec de aluminio B7 572 1 450 034

Alemania Occidental 6l 700 1 034 236

Belgica 17 568 185 400

Estadog Unideos 7 804 213 283

gsuecia 500 17 115

76.05,5.002 Particulas de aluminio 760 38 103

(oropel picado)

Estados Unidos 760 38 103

ANTIMONIO 47 2 299

81,04.A.001 antimonioc en bruto 47 2 299
Estados Unidos 46 2 20

Paiges Bajos 1l 5

ARSENICO 65 560 459 499

28.04,c.005 Arsénico no especificado 65 560 459 499
Estados Unidos 62 036 412 127

Italia 4 g4

guecia 3 520 47 288

_ COERE 431 584 11 210 474

74.01.2.001 anodog de Ccobre 16 781 419 953

Alemania Occidental 14 904 349 863

Estados Unidos 118 7 708

Reino Unido 1 759 62 382



59'

Fraccidn Producto, Formg de Pre
Arancelaria sentacien y pais de = Kilogramos Paesos
origen
74.01.A.002 Cokbre electrolitico ex-
cepto lo comprendido en
ia fraccién 74.01.a.001 323 7 399
Estados Unidos 322 7 362
suiza l 37
74.01.2.999 Ccobre no esgpecificado -
(los demas) 466 22 122
Alemania Occidental 105 4 152
Estados Unidos 413 16 645
suiza 265 1 325
74.01.8.001 Desperdicios © chatarra
de cobre sin alear
Estados Unidos 133 1 795
74,01.8.,002 Desperdicios © chatarra de
cobre aleado
Estados Unidos 2 245 18 415
74,06,A.001 Polvos o particulas de co
bre 411 636 11 440 790
Alemania Occ1dental 142 924 4 396 876
Belglca 676 16 813
Checoslovaguia 84 1 330
Espafa 8 144
Estados Unidos 220 689 5 88C 934
Ttalia 3 885 129 102
Paiges Bajos 16 398
Reinc Unido 1 324 56 852
Suecia 42 020 958 16l
suiza 10 180



©0.

Fraccion Producto, Forma de Pre
Arancelaria sentacion y pais de -- Kilogramos Pesos
origen '
CROMO 24 999 855 15 998 441
26.,01.2.009 Minerales de cromo (cro
mita) con contenido de
oxido eromico de 30% a
42%
Egstados Unidos 15 904 034 12 605 698
'26.01.A.010 Minerales de cromo (cro
mita) con contenido de
oxido cromico de 42% a
46% 8 901 498 3 301 367
Ccolombiz 3 leB8 4 728
Egtados Unidos 8 898 330 3 296 639
26.01.a.011 Minerales de cromo (cro
mlta) con contenido de
oxido cromico de 46% a
55%
Egstados Unidoes 194 323 al 376
EsTaNO 2 989 119 95 841 915
26.01.a.012 Mineral de estafio © sus
concentrados 2 552 494 75 390 715
Boliv}a 290 219 9 011 246
Canada 25 244 1l 221 730
Egtados Unidos 2 237 031 65 157 739
80.01.A.002 gEstafio 2n bruto no alea
do excepto lo comprendi
do en la fraceion - -
80.01.A.001 418 420 19 494 747
Egtados Unidos 418 418 19 494 547
Francia . 200



el.

Fraccion Productg, Forma de Pre
Arancelaria gsentacion y pais de - Kilogramos Pegos
origen
80,01.A.006 Estafio grado reactivo 234 33 847
Alemania Occidental 202 27 585
‘Egtados Unidos 32 6 262
80.02.4,001 Barras de estafio
Reino Unido 17 645 882 177
80.04.A.003 : Polvo o© particulas de
estalio 326 40 429
Bélgica 14 6 801
Estados Unidos 290 33 503
Japon 22 125
HIERRO 1 015 012 753 600 026 294
26,01,3.003 Minerales de hierro y
sus concentradcs 184 525 491 34 571 ©94
Alemania Occidental 109 100
Brasil 38 814 000 6 494 293
Estados Unidos 126 705 382 23 521 800
Panama 19 006 000 4 555 501
73.01.a.001 Lingotes, tochos, gala
pagos o masas de hierro
o acero 1 102 776 1 327 595
Alemania Occidental 5 598 26 099
Estados Unidos 1 067 649 1 032 186
Reino Unido 29 529 269 310
73.03,2.001 Chatarra, desperdicios

o degechos de anvases
de hojalata de hierro
o acero

Estados Unidos 831 005 Q979 734



62'

»
Fraccion
Arancelaria

Producto, Forma de Pre
sentaciodn Yy pais de -
origan

Kilogramos

FPesos

73.03.2.002

73.03.4.003

73.03.A-004

73.03.2.005

73-03-A0006

Ruedas de ferrocarril
inutilizadas de hierro
O Acaro

Estados Unidos

Limadurag, viruta o -
rebaba de hierrc o -
acero

Alemania Oc¢cidental
Estados Unidog

Chatarra, desperdicios
o desechos de hierroc o
acero an pagu=ates pren
gadog sin clasificar

Estados Unidos

chatarra, desperdicios
o degechos de hierro o
acero en pagustes sin
prensar ni clasificar

Alemania Occidental
Canada

gl s3alwvador

Estgdos Unides
Japon

Reineo Unido

Chatarra, desperdicios
o dagachos de manufac-
turag de fundiciones =
de envases de hojalata
d2 hierro o acero

Estados Unidog

8l

8l

29

593

584

489

984

984

202

604

161
275
120
241
111
694

529

639

491

489

139

508

137
522
000
984
B65S
000

400

4l

41

15

371

364

484

8l8

8l

673

082

90
151
02
el9
02
G990

548

020

914

262
652

655

939

237
771
167
213
644
907

571



63,

Fraccion Producto, Forma de Pre
Arancelaria gentacion y pais de - Kilogramos Pegos
origen
73.03.A.007 Limadurag, virutas o re-—
babas
Egtados Unidos 5 755 502 952 172
73,03.,A.999 Chatarra, degperdicios ©
desechos'de manufacturas
(los demas) 332 236 302 976
Alesmania Occidental 5 209
Estados Unidos 332 231 302 767
73.04.A.001 Granalla de fundicidn de .
hierro o acero incluso =
trituradas o calibradas
redondas 336 577 g8l 260
Alemania Occidental 165 125
Estados Unidos 336 412 08l 135
73.04.2.002 Granallas d= fundicidn de
hierro o acero inclugoc -~
trituradas o calibradas, -
angulares 416 442 346 509
Estados Unidos 390 942 273 446
Reino Unido 25 500 73 063
73.05.A.001 Polve de hierro © acero 587 752 2 607 941
A%emania Occidental 41 929 147 651
Belgica 62 1 563
Ccanada 5 712 21 539
Espafla 39 260 98 170
Estados Unidos 500 789 2 339 018
73.06.A.001 Hierrc o acero en blogues
pudelados o empaguetados
Estados Unidos 50 375



e4.

Fraccion Producto, Forma de Pre
Arancelaria sentacion Yy pals da - Kilogramos Pesos
origen
73.06.A.002 Lingotes o masas de -
hiarro o acero
Estados Unidos 485 546 566 274
73.07.2a.001 Desbastas cuadrados o
rectangulareg o palan-
guillag de hierro o =~
acero 50 620 721 63 062 720
Estados Unidos 44 513 671 55 504 794
suiza 607 100 682 988
Venezuela 5 499 950 6 874 938
73.07.2.002 Desbastes planos o llan
ton
Estados Unidos 20 127 118 24 757 711
73.16.A.007 Rieles importadog para
relaminacion por enpre
sas laminadoras o para
hornosg de fund1c1on re
gistrados ante la sria.
de Hda., y C 40 081 300 34 861 194
Canada 114 895 107 534
Estados Unidos 39 966 405 34 753 660"
MERCURIO 1 140 236 185
28.05.D0.001 Mercurio no especifica
do 1 140 236 185
Alemania Occidental 18 5 672
Dinamarca 1l 47
Estados Unidos 796 147 413
Paises Bajos 325 83 053



65.

Fraccidn Producto, Forma de Pre
Arancelaria sentacion y pais de = Kilogramos Pesos
origen
MOLIBDENO 412 68 424
81.02.A,001 Mol ibdeno en bruto
Estados Unidos 412 68 424
NIQUEL 1 160 183 58 035 124
"75.01,A.001 Matas, “spelss" u otros
productos de la metalur
gia del niquel 490 104 24 775 531
Alemagia Occidental 3 210 290 625
canada 276 276 12 199 896
cd, del vaticano, Es-
tado del 3 757 128 Q00
Estados Unidos 200 466 11 723 312
Paises Bajps 6 395 433 694
75.02.A.001 Barrag o perfiles de ni-
guel sin alear 270 382 13 256 144
canada 3 374 175 659
Esgados Unidos 246 598 9 675 048
Paises Bajos 3 183 lel 214
Reino Unido 12 163 2 267 179
U.R.3.8. 5 064 977 017
75.02.B.001 Alambre de n{quel sin -
alear 38 828 3 336 215
Alemania Occidental 1 590 68 829
australia 1 577 256 338
Estados Unidos 11 784 1 126 957
Frgncia 14 08B 1 097 900
Paises Bajos 4 5 485
Suecia 2 765 172 995
suiza 7 020 607 711



66,

Fraccion Producto Forma de Pre
Arancelaria sentaciodn V4 pais e - Kilogramos Pagos
origen
75.03.4.001 Polvo o particulas de -
niquel sin alear 314 509 13 596 284
Alemania Occidental 9 711 1 182 815
Canada 231 224 9 018 745
Estados Unidos 73 537 3 393 577
Ita;ia 1 67
Japon 36 1 080
75.03.4.004 Polvo de niquel aleado 6 339 1 035 625
Alemania Occidental 113 13 644
Canada ' 30 613
Estados Unidos 6 176 1 021 3e8
75.05.4.001 Anodos de anuel en bru-
to 40 021 2 035 325
Alemania Occidental 8 408 745 477
canada 21 531 719 872
Estadog Unidos 1 415 100 773
paises Bajos 8 667 469 203
ORC 2/ 174 576 329 779
71}97.A.Oll Oro volador en bruto 18 188 52 181
Alemania Occidental 15 188 39 297
Italia 3 000 12 884
71.07.a.014 Alambre de oro cuando ge
importe con autorizacion
del Banco de Mexico,S.A. 955 23 674
Esgados Unidos 765 9 957
Palses Bajos 190 13 717



e7.

Fraccion Producto, Forma de Prg
Arancelaria sentacion y paig de - Kilogramos Pesog
origen
71.07.A.015 Alambre de oro excepto
lo comgrendido en la -
fraccion 71.07.a.013 1 033 98 264
Estadog Unidos 268 93 502
Paises Bajos 65 4 762
71.07.a.01@ Polvo de oro adherido a
laminag da pasta 154 400 155 660
Estados Unidos 145 000 147 565
Reino Unido 9 400 8 095
PLATA 2/ 212 723 164 473
71.05.a.001 Alambre de plata excep-
to lo ¢comprendide en la
fraccion 71.05,.A,009 41 513 43 860
Alemania Occidental 6 660 4 962
Estados Unidos 34 853 38 898
71.05.A.003 Laminas excepto lo com—
prendido en la fraccion
71.05.A.002
suacia 100 000 72 703
71.05.A.005 Plata voladora fina 33 300 20 881
Alemania Occeidental 1 760 1 473
Belgica 8 000 13 305
suiza 29 ©00 6 103



e8.

Fraccion Producto, Formg de Pre
Arancelaria gentacion y pais de - Kilogramos Pesos
origen
71.05.A.999 Plata nc especificada 31 910 27 029
Estadog Unidos 19 810 17 021
Francia 5 100 6 221
Reino Unideo 7 000 3 787
PLATINO 2/ 50 652 1 392 716
71.09,4.,001 Platino en barras, lin-
gotes o pedaceria
Estados Unidos 30 1 320
71.09.3.004 platino en laminas sin
acepillar, cuyo espescor
por unidad no exceda de
1 cm,
Estados Unidos 600 21 COCO
71.09.4.008 Tubog de platino
suiza 150 767
71.09,A.009 Alambres de platino 17 054 1 090 775
Alemania Occidental 7 278 556 817
Estados Unidos 7 594 354 201
Paises Bajos 2 182 179 757
71.09.3.011 Mallas o rejillas de pla
tino sin alear
Estados Unidos 32 709 186 B52



LR T

69,

Fraccion Productg, Forma de Pre
Arancelaria sentacion y pais de = Kilogramos Pesos
origen
71.09.,A.999 Platinec ne especificado 642 92 002
Alemania Occidental 292 39 972
Estados Unidos 357 32 030
PLOMO 19 306 203 432
78.01.A.001 Plomo en bruto para ensa
ye 12 997 135 296
Austria 728 3 458
-Estados Unidos 12 269 131 838
78.01.A.999 Plomo no egpecificado
Estados Unidos 267 9 035
78.04.4.002 Polvo o particulas de plo
mo
Estados Unidos 6 042 59 101
SELENIO 7 2 201
28.04.¢.009 selenio no especificado 7 2 201
Estados Unidos 5 1 899
Reino Unido 2 302
TITANIO 25 783 191 15 472 708
26.03,A.,003 Escoria de mingral ferro
titanico con mas del 65%
de titanio (bloxico de -
titanio)
canada 25 771 450 15 400 089



70.

Fraccion Producto, Forma de Pre
sentacién y pails de = Kilogramos Pegos
origen '
28.25.A.001 Ooxido de titanio 11 741 72 619
Alemania Occidental 10 324 64 344
Dinamarca 325 600
Estados Unidos 1l 092 7 675
TUNGSTENO 19 132 2 488 192
81,01.aA.001 Tungsteno en bruto
Estados Unidos 19 132 2 488 192
ZINC 6 972 71 762
79.01,A.,002 Anodos de zinc en bruto
gstados Unidos 5 212
79.01.A.999 zinc en bruto (los demas)
Reinc Unide 12 115
79.03,.A.002 polve o particulas de zinc 6 930 70 935
Alemania Occidental 349 13 737
Estados Unidos &6 518 5¢ 422
Gua;emala 51 812
Japon 4 46
Reino Unido 8 1lis8
79.03,A.999 Zing no egpecificade (los
demas)
Estados Unidosg 25 500
1/ cifras preliminares
2/ volumen dado en gramos
FUENTE¢ Direccidén General de Estadigtica. Ss.I.C.



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.
Departamento de Estudios Economioos.

71,
IMPORTACION NACIONAL DE MINERALES NO METALICOS l/
Volumen y Valor
1970
Fraccion Producto, Forma ds
Arancelaria presentacidn y pafis Kilogramos Pesos
de origen. .
TOTAL 573 549 132
AGATA 2 224
71.02A,.009 Agatas naturales 2 224
Brunei - 187
Estados Unidos 2 37
ALABASTRO 59 332 55 673
25.15A.002 Alabastro aserrado en ho-
jas
Italia 4 900 46 988
25.17A.001 Alabastro en pedacerfa cu
yvos lados no excedan de -
5 cemg.
Estados Unidos 54 432 8 685
ARCILLAS 111 520 823 34 g40 532
25.,07A.004 Arcillas refractarias --

con punto de fusidén mayor

de 1600°C envasada, excep

to lo comprendido en las

fracciones 25.074.001 y =~

002 11 719 894 9 633 gl7



72,

Fraccidn Producto, Forma de
Arancelaria presentaci{dn y pals Kilogramos e 808
de origen.
Alemagia occidental 55 410 102 688
Canada 5 782 3 125
Estados Unidos 9 870 301 8 269 712
Francia 1 701 000 1l 056 953
Italia 23 400 108 837
Reino Unido 11 201 30 473
Suiza 52 800 62 029
25.07A,005 Arcillas rafrgctarias con
punto de fusion mayor de
1600°C, a granel, excepto
lo comprendido en las frac
ciones 25.07A,001 y 002 99 636 082 24 914 563
Canada 58 923 13 718
Estados Unidos 99 577 159 24 900 g45
25.07a,0006 Arcillas refractarias ex-
cepto lo comprendido en -
las fracciones 25.07A,001,
002, 004 y 005 68 183 73 531
Alemania Occidental & 000 4 758
Estados Unidos 44 003 48 612
Suiza 18 180 20 lsl
25,077,008 Arcillas cuyo punto de fu-
sion sea mayor a 1675°C e
inferior a 1750°C
Estados Unidos 1l 344
38,034,002 Arcilla activada
Estados Unidos 96 663 21g 277



3.

Fraccidn Producto, Forma de
Arancelaria presentacién y pais Kilogramos Pesos
de origen.
ASBESTO 40 459 437 114 382 192
25.24A,001 Amianto (asbesto) en ro
ca
Canada 45 800 40 095
25.24A.002 Amianto (asbesto} en fi
bra 37 042 543 108 357 561
Alemagia occidental 766 12 058
Canada 22 108 479 63 096 899
Estados Unidos 6 524 760 18 012 603
Mozanmbique 64 120 151 250
Reino Unido 169 03g 529 756
sudafrica 4 946 083 16 802 642
Suiza 2 499 297 9 752 353
25.24a.,003 Amianto {asbesto) en --
polvo o en capas, in--
clufdos los desperdicios 3 371 094 5 984 536
Canadd 2 748 571 4 733 574
Estados Unidos 622 523 1 250 962
_ AZUFRE 197 713 1 537 589
25,037A.001 Azufre no pulverizado
Estados Unidos 57 251 42 654
25,034,002 Azufre pulverizado 96 759 664 634
Alemania Occidental 68 1 210
Estados Unidos 96 691 663 424



74.

Fraccidn Producto, Forma de
Arancelaria presentacidn y pals Kilogramos Pesos
de origen:.
28.,024.00) Azufre sublimado o pre-
eipitado 140 462 830 301
Alemania Occidental 1 285 34 432
Estados Unidos 139 176 795 842
Francia l 27
BARITA 152 926 451 511
25,11A.001 Sulfato de bario (espa-
to pesado o barita) 95 901 179 340
Alemania Occidental 30 240 52 425
Estados Unidos 65 661 126 915
28.38A,015 Sulfato de bario, grado
Rayos X 39 743 223 069
Alemania Occidental 22 500 89 134
Egstados Unidos 17 243 133 935
28.38A.017 Sulfato de bario, grado
tecnico 17 275 4g 400
Estados Unidos 16 775 37 687
Francia 500 10 713
28.38D.004 Sulfato de baric, no espe
cificado
Estados Unidos 7 702
BAUXITA 25 513 939 15097 470
26.01A.002 Bauxita calcinada 25 513 939 15 097 470
Estados Unidos 22 771 939 13 490 970
Guyana 2 742 000 1 606 500



75,

Fraeccion

Producto, Forma de

Arancelaria rresentacion y pais Kil ooramos Pesos
Ce origen.
BLOEDITA 62 331 82 315
2&, 38 .001 Sulfato de scdio anhi-
dro 61 715 74 031
Alemania occidental 3 01ls 7 513
Estados Unidos 58 &27 66 518
Z28.380.002 Sulfate de sodio crista-
lizade
Estados Unidos 570 5 758
28+ 380,002 Sulfato de scdio no &SPE
cificado 4¢ 2 476
Alemaqia cccidental 38 727
Canada 2 1 3521
Estados Unicos & 228
BORAX l6 g88 51 322
25.30A.001 Boratos de sodio (bérax) 16 888 51 322
Estados Unidos 1l 721 50 165
Reinso Unido 167 1l 157
CALCITA 798 158 920 909
28.422.018 Cartonato de calcio pre-
: cipitado 798 158 920 909
Alemania Occidental 6 858 128 325
Estados Unidos 749 093 736 634
Francia 40 000 52 786
Reino Unido 2 207 3 le64



Kilogramos

Fracecion Producte, Forma de
Arancelaria presentacidn y pafs
de crigen.
CACLIN 23 316
25,074,001 Caclin sin contenido -
de oxideo de filerro 1 7Ze
Alemania Occidental 5
Checoslovacguia 30
Estados Unidos 1 662
Reinec Unido ;7
25.070.002 Caolin, excepto lo com
prendicdo en la fraccionm
25,075,001 21 54y
Canada 105
Checoslovaguia 20
Estados Unidos 21 394
Reino Unido 16
CARBON 154 87 2
27.01n.001 Hullas, briquetas o --
ccmbustibles solidcs -
analogcocs cbtenidos de
la hulla 15) Olg
Estados Unides 150 934
Reino Unide 2
27.02A.001 Lignitos ¢ sus aglaome-
rados 2 Gas
Canada 40
Estades Unidos 2 G55
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77,

Fraccidn Producto, Forma de
Arancelaria Presentacion y pais Kilogramos Pesos
de origen.
27.037,001 Turba (inclufda la tur
ba para cama de anima-
les) o sus aglomerados 139 717 217 291
Canada 18 144 36 750
Estados Unidos 121 573 180 541
27.060.999 Otros alquitranes mine-
rales (los demas) 613 820 878 422
Alemania Occidental 1 099 6 275
Est§dos Unidos 342 575 462 376
Japon 232 925 369 355
Reino Unido 37 221 40 416
38,03A.001 Carbén activado glo 708 7 008 329
Alemania Occidental 5 362 77 352
Estados Unidos 770 9758 & 618 258
Francia 4 187
Italia 5 98
Paises Bajos 18 093 168 396
Reino Unido 25 266 144 038
CAREONATOS 80 486 206 827
25.11A.002 Carbonato de bario
Alemania Occidental 486 10 574
25,324,001 Carbonato de estroncio
Australia g0 000 196 253
COQUE 460 321 94g l6e4 571 820
27.04A.001 Coques o semicodques de
hulla, de lignitos o ~
de turba 340 190 544 120 295 565



78.

Fraccion Producto, Forma de
Arancelaria pPresentacion y pais Kilogramos Pesos.
de origen.
Alemanla 0cc1dertal 123 761 4] 858
Canada 89 495 42 772
Estados Unidos 339 977 288 12G 210 235
27.087.002 Cogque de brea de hulla
o de otros alquitranes
minerales 2 785 112 1l 319 702
Alemania Cccidental 19 112 133 ¢g7
Estados Unidos 2 766 000 1l 186 615
27,14A.002 Coque de petrdéleo o de
minerales btituminosos
Estados Unidos 117 346 292 42 956 553
CRIOLITA 27 444 120 157
25,280,001 Criolita o qUiOIita na
tural 27 444 120 157
Dinamarca 26 208 106 485
Estados Unidos 1 236 13 672
CUARZO 259 846 424 240
25,06A,001 Cuarzo {excepto arenas
naturales) cuarcita ern
bruto, desbastada, tro
ceada por aserrado 259 84& 424 240
A%emania oOccidental 64 800 131 148
Bélgica 26 925 69 688
Estados Unidos 80 =521 11 240
Suiza 87 600 105 164



79.

Fraccidn Productc, Forma de
Arancelaria presentacion y pafs Kilogramos Pesos
de origen.

DIATMITA 950 7 862

25.12A.00]1 Tierra de infusorios, -
harina sil{cea, ejemplo:
tripeolita, diatomita -~

con densidad menor a l : 950 7 862
Alemania Occidental » 14 13
Estados Unidos 808 6 515
Suiza 128 1l 334
DQOLOMITA 9 270 17 138
25+187.002 Dolomita en bruto, cal-
cinada o fritada
Alemania oOccidental a 270 17 138
FELDESPATO _ 1 01 711 538 369
25.31h.,001 Feldespato no especifi-
cado 1 018 711 538 369
Alemania Occidental 5 6
Estados Unidos 1 018 706 538 363
FOSFORITA 825 001 389 78 139 091
25.10A.001 Fosfatos de calecio (fos
forita) 825 001 107 78 138 818
Alemania Occidental 373 5 030
Estados Unidos 785 157 734 72 233 g50
Israel 39 843 000 5 B899 93g
25.,10A.999 Fosforita no especifica-

da (los demas)

Estados Unidos 232 273



80.

Fraccidn Producto, Forma de
Brancelaria presentacidén y pais Kilogramos Pesos
de origen.
GRAFITO 215 029 1 218 584
25,047,001 Grafito natural (plom
bagina) con un conte-
nido en carbono grafi
tico igual o inferior
al 90% 481 9 270
Alemania Occidental 1l 68
Estados Unidos 437 5 408
Francia 43 3 794
25,044,002 Grafito natural (plom
bagina) con un conte-
nido en carbono graf{
tico superior al 90% 214 548 1l 209 314
Alemania Occidental 25 288 116 375
Estados Unidos 189 230 1 092 700
rPafses Bajos 30 239
MAGNESITA 31 953 3g0 46 573 304
25,197,002 Carbonato natural de -~
magnesio (magnesita) -
calcinado, excepto lo-
camprendido en la frac
cidén 25.19A.003 31 g55 582 46 375 511
Bélgica g8 000 12 025
Brasil 50 450 54 664
Estados Unidos 31 796 022 46 307 572
Pafses Bajos 1 110 1 250
25.19A.003 Magnesita pesada 97 798 197 793
Alemania Occidental 3 162 5 606
Estados Unidos 88 876 173 122
Francia 5 760 19 000
rPafses Bajos - 65



8l.

Fraccidn Producto, Eorma de
Arancelaria presentacion y pais Kilogramos Pesos
de origen.
MARMO1 6 166 901 g8 892 125
25.15A.003 Mdrmol en bruto 3 599 410 4 152 584
Estados Unidos 40 600 81 666
Grecia 146 874 220 595
Guatemala 10 600 12 3863
Italia 3 401 336 3 837 960
25.15A.004 Marmol aserrado en hQ
jas de espesor infe--
rior o igual a 5 cas. 2 544 339 4 679 135
Guatemala 45 797 70 876
Italia 2 498 542 4 608 259
25.154.005 Marmol aserrado en ho
jas de espesor supe-—-—
rior a 5 cms, 1g 000 28 125
25:15A.999 Marmol no especificado
(los demas) 5 152 32 281
Alemania Occidental 1l 53
Espafia 5 129 31 239
Estados Unidos 22 389
MICA 911 309 1l 568 766
25,267,001 Mica en bruto o laminas
cuando se compruebe an-
te la S, de H. Y CsP, -
que son distintos a los
de produccion nacional 3 638 61 850
Brasil 3 630 57 982
Estados Unidos 8 3 868



82.

Fraccion Producto, Forma de
Arancelaria presentacion y pais Kilogramos e 508
de origen.
25.26A.002 Mica en bruto o laminas
cuando no se llenen los
requisitos de la frac-
cion 25.26A.001 52 628 352 251
Alemania Occidental 973 52 622
Argentina 46 956 189 492
Brasil 3 465 32 324
Estados Unidos 1l 234 77 813
25,260,003 Mica en polvo
Estados Unidos 178 180 624 071
25.26A,004 Desperdicios de mica, ex
ceptoe lo gomprendido en
la fraccion 25.26A.003 30 583 92 117
Brasil 20 200 12 500
Estados Unidos 10 383 79 617
25,320,003 Vermiculita triturada o
exfoliada enllaminillas.
cuya dimension sea hasta
de 20 mm .«
Estados Unidos 630 816 400 411
38.034.003 Vermiculita activada
Estados Unidos 1% 464 38 066
PEDERNAL 34 460 137 283
25.174.004 Pedernal no especificado
Estados Unidos 34 460 137 283



83.

Fraccion Producto, Forma de
Arancelaria presentacidon y pais Kilogramos e s os
de origen.
PIEDRAS 363 1l 678
25.328.999 Piedras minerales no me
talicas en bruto (los -
demas)
Estados Unidos 363 1 678
PIEDRA POMEZ 279 494 465 097
25,135,001 Piedra pdmez en bruto
Estados Unidos 1l 214 4 971
25,133,002 Piedra pdmez en polvo 12 174 43 211
Alemania Occidental 1 262 4 041
Estades Unidos 9 944 43 D37
Paises Bajos 413 320
Suiza 555 nlZz
25.13A.999 Piedra pdmez, ng &speci
ficada (los Cemas) 265 10¢ 411 215
Alemania occidental 200 2 &10
Australia 10 10
ILstadcs Unidos 263 a3 3ge 710
Francia 72 72
Italia 2O 15 GCs
Suecia 504 5 740
Suizas 548 1 568
FIRCOFILITA 222 076 147 23¢
25.32A.007 Pirofilita (silicato de
aluminio natural}
Estados Unidaos 222 076 147 738



84.

Fraccion Producto, Forma de
Arancelaria presentacion y pais Kilogramos Pesos
de origen.
SAL 622 932 378 770
25,01A,001 sal comun (cloruro de -
sodio) en grano
Estados Unidos 204 102 40 678
25.01A.002 Sal comin {cloruro de -
sodio) molida
Estados Unidos 105 309 114 146
25.01a.004 Cloruro de scdio U.S.P.
Estados Unidos S8 700
£.01A.005 Clorurc de sodio Q.P.
Estades Unidos 1l 575 l 288
25.01lA8.999 Cloruro de sodio no espe
cificado {los demas)
Estados Unidos 311 602 218 808
30,034,021 Sal e Carlstad 139 2 748
Alemania Occidental 3 25
Letados Unidos 136 2 723
20.034a.022 Sal de Vichy
“stades Unidos 107 402
57TLICE 182 474 366 25 463 362
25,057,001 Arenas siliceas o cuar-
zasds con contenido de
oxide de *ierro inferior
a3l .28 160 g0l 689 23 g4g 808



85,

Fraccion Producto, Eorma de
Arancelaria presentacion y pais Kilogramos Pesos
de origer.
A%emania occidental 73 542 leg 287
Belgica 60 176 46 560
Estados Unidos 160 601 241 23 498 030
Suiza 126 730 135 731
25.05A.002 Areras sin tefiir, eXcep-
to lo comprerndido en las
fracciones 25.05A.001 y
004 20 875 233 1 365 727
A%emania oOcci dental 210 & 288
Bélgica 1 058 629 500 646
Estados Unidos 19 672 894 742 908
Suiza 143 500 115 835
25.055.,003 Arenas tefiidas
Estacdos Unidos 72 968 a8l 096
25,057,004 Arena de 99.6% oxido de -
sil{cec, 0.003% oxido de
hierro y 0.02% oxido de -
aluminio
Estados Unildos 664 476 167 933
TALCO 67 287 173 16 484 456
25.275,001 Esteatita natural, en bru
to, desbastada o simple——
mente troceada por aserra
do 67 010 041 16 110 960
Canada 306 769 57 629
Estados Unidos 64 640 472 13 286 197
Francia 124 g00 73 829
Italia 1 ggg 000 2 654 399
Reinc Unido 50 000 3g 906



86.

Fracei dn Productc, Forma de
Arancelaria presentacidn y pais Kilogramos Pesos
de origen.
25,277,002 Talco no especificado 277 132 373 496
Estados Unidos 154 932 209 346
Italia 120 000 160 400
Japon 2 200 3 750
TIERRAS FULLER 9l 555 53 585
25.07A.003 Tierras de batdn o tie
rras decolorantes ¢ pPu
rificadores, excepto -
lo comprendido en la -
fraccion 25.07A.007 91 555 53 585
Alemania Occidental 37 366 40 531
Estados Unidos 54 1g¢° 13 054
YESO 547 966 538 447
25,20A.001 Yeso natural o anhidri
ta 179 281 108 946
Estados Unidos 160 308 g3 146
Francia 200 1 250
Paises Bajos 262 7 272
Reino Unido 1g 511 lg 278
25.20A.,002 Yeso calcinadc 351 010 338 400
Estados Unidos 324 960 314 669
Italia 26 050 23 731
38.19A.034 Estuco o yeso preparado
ern polvo o en pasta pa-
ra trabajos dentales 17 675 90 101
Alemania Occidental 31 135
Estados Unidos 17 614 89 £66
Italia 30 100

1/ Cifras preliminares.
FUENTE: Direcclon General de Estad{stica. S.I.C.



CONSEID DE RECURSCS NATURALES NO RENOVABLES.
Departamento de Estudios Economicos.

87.
INDICE DE VOLUMEN DE LA PRODUCCION MINERM
1960 = 100
INDICE SUE-INDICES
A GENLRAL METALICOS NO METALICOS
1966 107. 70 97.45 145,03
1967 110.05 97.74 154,90
1968 118. 73 105.55 166. 75
1969 130.37 119.13 171.23
1970 147.17 129,04 176.79

NOIA: ELl grupo de los metdlicos lo forman: arsénico, cobre,-
hierro, manganeso, oro, plata, plomo vy zinc; en tanto -
que los no metdlieos lo integran: azufre, barita, cali
za, carbon, fluorita metaldrgica vy Acida, fosforita, —=-
agrafito, sal y yesas Se utilizo la formula de Lasvey-
res.

FUENTE: Calculado con datos de la Direccisn General de Minas
y Petroleo. &.P.N.



CONSEJTO DE RECURSZS NATURAMLES NO RENOVARLES,
Departamento de Estudios Economicos.

88,
INDICE DE VOQLUMEW DE LA EXPORTACION MINERA
1960 = 100
ANDS GENERAL METALICOS NO METALICOS
l9sé 90,05 70,02 146,75
1967 83,96 58.69 155.50
1969 79,11 55.89 144.83
1970 65.82 49,26 112.68
NOIR: El grupo de los metdlicos lo forman: arsénico, cobre, -
hierro, manganeso, oro, plata, vlomo vy zinc: en tanto
que los no metalicos lo integran: azufre, barita, fluo
rita orado metalurgico y grado acido, fosforita, grafi
to, sal y yesos Se utilizo la formula de Laspeyres.
FUENTE: Calculado con datos de la Direccidn General de Esta-

df{stica. S&.T.C.



CONSEJD DE RECURSCS NATURALES NO RENOVABLES.

Departamento de Estucdios Economicos.

B9,
INDICE DE VOQLUMEN DE LA IMPCRTACICN MINERA
1950 = 100
| INDICE SUB-INDICES
AN GENERAL METALICOS NO METALICOS
N R=T51 249,75 247.86 255,55
1967 285,17 291.20 266.60
1968 30g.31 285.97 377.00
1969 368.26 305,72 560,47
1970 413, 60 377.58 524,33
NOTA: El grupo de los metdlicos lo integran: aluminio, esta-
tio, hierro, nfquel y titanio; en tanto que los no mﬁta—
licos 1o forman: arcillas, asbestos, bauxita, caolin, -
carbon, coque, fosforita, magnesita, s{flice v talco. Se
utilizo la formula de Laspeyres.
FUENTE: Calculado en este Devartamento con datos de la Direc-

cidn General de Estadistica, S.I.C.



CONSEJO DE RECURSCS NATURALES NO %ENOVABLE..
Departamento de Estudios Economicos.

90,
‘ 1/
PRODUCCION SIDERURGICA NACIONAL =
19 70
PRODUCTOS » TONELADAS
METRICAS.,
PRCDUCTCS BASICOS

I FERROALEACI ONES 75 05e6
l. Ferromanganeso 55 959
2, Ferrosilicio 11 153
3, Silicomanganeso 6 114
4. Ferremolibdeno 93
5. Ferrocromo 1 737
II. ARRARIC 1 645 090
1. Basico ) 1 542 812
2y Para fundicion 102 278
" III. FIERROESPONJA 615 545
IVs ACERD . 3 880 699
A. DE HOGAR ABIERTO 2 284 225
1. Para piezas vaciadas 622

2. ~Para lingotes destinados a lami
nacion .2 283 603
B» DE EORNO ELECTRICO 1 596 474
1. Para piezas vaciadas 33 130

2. Para lingotes destinados a lami
nacion 1 554 g&7

3. Para lingotes destinados a forja 8 477



91’-

PRODUCT OS . TONELADMS
METRICAS .
PRODUCTCS LAMINADCS Y PIEZAS VACIADAS Y
FORJADAS
TOoOTAUL s 2 964 872
I« ©NO PLANGCS 1 346 748
1. Alambrén , 317 417
a) Para trefilacion 272 392
b} Para construccion 44 525
2. Barras para reforzar concreto 569 712
(varilla corrugada)
a) CGrado estructural 285 074
b) Alta resistencia 284 63g
3. Barras macizas (cvuadradas, redon
das y exagonales) 113 629
a) Laminadas en caliente g2 126
b) Forjados 2 071
¢) Estiradas en frio 20 06l
d) Torneadas 9 371
4, Perfiles comerciales 1ag 639
a) Angulo: 117 826
Laminado en caliente 117 028
Formados en frio 798
b) Soleras 60 497
Laminados en caliente 59 630
Formados en frio 867
c) Otros {(canal, T y Z, etc.) 10 316
Laminados en caliente 10 316
Formados en frio -
5. Perfil tubular

a) Calidad estructural
b) Calidad comercial



92!‘

P RODUCTOS » TONELADAS

METRICAS.,

6. PrPerfiles estructurales 110 920

a) Laminados: 93 024

Angulo 15 014

Canal 29 303

viga 53 707
Especiales -

b) Soldados: ' 4 355

Mnoulo 470

Canal 429

Viga 3 456
Especiales -

¢) Formados en frio 8 541
Angulo -

Canal g 251

Viga 290
Especiales -

7. Material fijo para via 3 700
a) MAnclas para via -

b) Clavos para via 152

c) Pernos para via 34

d} Planchuelas 307
e) Plaquetas -

f) Riel 3 204,

g) Savos 3

8., ?iezas vaciadas de acero 2/ 34 254

9, Piezas forjadas de acero Z/ 8 477

II. PLANGS 1 433 303

1. Planchas (espesor mayor de 4.75 mm.
, a 3/16") 462 237
2. Lamina (egpesor hasta de 4.75 mm., ¥y
menor de 3/16") a7l 066
a) ~Lamina en caliente 237 199

b) Lamina en frio 3/ 733 g67
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fRODUCT OS TONELADAS
METRICAS.,

III., TUBOS SIN COSTURA l1g4 821
1. Para conduccidn (Line Pipe) 66 429

2. Para ademe petrolerog (Cassing) a4 351

3. Tuberfa de produccidn (Tubing) 14 3956

4, Tuberia de perforacidén (Drill Pipe) 2 658

5. otros 16 987

PRODUCTOS DERIVADCS

I. LAMINA CON RECUBRIMIENTO 256 400
1. Lamlnd galvanizada 85 459
2. Lamina estafada (hojalata) 170 941
II. LAMINA DE ACERQ ESPECIAL 2 160
1. Lamina empl omada 1 309
2. Lamina al silicio 351

IIT. ALMMERE TOTRAL

IV, TUBCE CoN CCOSTURA lgs 927
1. Mayores de 115 mm. de Gidmetro 55 263
a) Para conduccidn (Line Pipe) 53 815
b) Para ademe, (Cassing) 1 647
c) Tubos mecanicos -
2. Hasta 115 mm. de diametro 130 664
a) Para conduccién 87 034
b) Conduit . 8 897
c) Para usos petroleros 6 000
d) Flux 1 331
e) Mecanico 24 345
£f) oOtros 3 057

1/ Cifras sujetas a modificacidn.

2/ La produccidn de pviezas fundidas y forjadas se estimo con ba
se en la produccion de acero destinado a estos broductos.

3/ 1Incluye lamina destinada a hojalata,

FUENTE: Depto. de Estudios Econdmicos de la Camara Nacional de
la Industria del Hierro y del RAcero.



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO R:ENOVABLEh »
Departamento de Estudios Economicos.

94.,
EXPORTACION NACIONAL DE MATERIAS PRIMAS
Y PRODUCTCS SIDERURGICCS &Y
19780
PRODUCTOS VOLUMEN , VAL OR
TONELADAS MILES DE PESOCS
TOTAL MATERIAS PRIMAS 6 803 7 072
1. Chatarra 5 050 2 951
2. MArrabio 57 34
3. Ferroaleaciones 1 696 4 087
TOTAL PRODUCTCS SIDERURGICOS 206 231 433 989
I. MATERIALES PRIMARIGCS 57 143
i, Lingotes de acero 57 143
II. PRODUCTDS ELABORADOS Y DE CON
SUMO FINAL 206 174 438 846
1. Plancha y lamina 149 931 258 121
2.' Eojalata 1 264 4 142
3. Cintas, tiras y flejes 46 289
4, Barras para cemento 203 523
5. Barras para otros usgs - -
6» Alambres 134 562

7. cable 1 227 7 426
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PRCDUCTOS VOLUMEN VALOR
TONELADAS MILES DE PESOS
8, Rieles y accesorios para via - 1
9. Tubos 3g 753 101 613
10. Codos, tes, c¢onexiones, etc, 764 5 416
1l. Canales y canaleras - 3
12. rerfiles 785 6 362
13, Clavos, grapas, etc. 439 3 372
14, Cadenas 19 294
15. Recivientes de hierro o acero 12 495I ' 49 010
16. Envases de hojalata 107 1 564
17. Tapones y corcholatas 7 l4s

l/ Cifras preliminares.

FUENTE: Depto. de Estudios Econdmicos de la Cdmara Nacional de la In
dustria del Hierro y del Acero.



CONSEJQC DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
DEPARTAMENTC DE ESTUDIOS ECONOMICOS

96.

IMPORTACION NACIONAL DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SIDERURGICOS 1/

volumen y Valor

1270
PRODUCTOS TONELADAS MILES DE
' METRICAS PESO3 :
TOTAL DE MATERIAS FRIMAS 727 405 481 544
1.~ chatarra . 722 266 4338 013
2.~ Hierro de primera fusion 1 1l4e 1 3e8
3,~ Ferroaleaciones 3 993 42 163
TOTAL DE PRODUCTOS SIDERURGICOS 320 951 1 193 908
I MATERIALES RELAMINABLES Y
DESBASTES PRIMARIOS 137 566 147 462
1.~ Material relaminable 59 159 51 695
2.~ Desbasteg primarios 78 407 95 767
II PRODUCTOS ELABORADOS Y DE
CONSUMO FINAL 183 385 1 046 446
l.- Plancha 8 501 57 686
2.— Lamina 21 167 143 751
3.- Hojalata 43 421 149 119
4,- cintas, tiras y fletes 11 727 91 237
5.~ Barras para concreto 50 271
6,—- Barras para otrog usos 12 996 62 308
7.- Alambre 8 418 32 151
8.~ Cable 365 2 984
9.- Telas y enrejadog de alam :
bre 344 3 204
10.- Rieleg y accesorios para
via 22 138 97 967
11.- TOTAL TUBOS le 261 127 477
a) Tubos con cogtura 2 466 25 813
b) Tubos sin costura 13 319 99 482

c) Tubo fundido 476 2 191
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TONELADAS MILES DE
PRODUCTOS METRICAS PESOs

12.- Conexioneg y accesorios

para tuberia 2 149 6l 784
13.- canales y canaleras 10 71
14,~ perfiles estructurales, es

tructuras y sus elementos 21 986 B4 972
15.- clavos y grapas 1 767 9 543
16.~ Tornilleog, pernog y rema-

ches 1l 298 32 612
17.- Cadenas 625 13 698
18.- Recipientesg, cilindros y

tanques 5 199 35 759
19.- Envases de hojalata 3 409 31 128
20,~ Tapas de hojalata y tapo-—

nes corona 1 534 8 224

1/ cifras sujetas a rectificacidn

FUENTE:

camara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero.



CONSEJO DE RECURSCS NATURALES NO R;ENOVABLES.
Departamsnto de Estudios Econaomicos.

8.

PRODUCCION NACIONAL DE AZUFRE SEGUN

PROCEDIMIENTCS DE OBTENCION v

1970
CONCEPTO. TONELADAS .
TOTAL:: 1 380 812
FRASH (Damos) 1 296 275
MINADO 24 255
GASES AMARGCS (Pemex) 60 282

1/  Sujetos a rectificacion.

FUENTEs Direccidén General de Minas y Petrdleo.
S.P.N.



CONSEJO DE RECURSCE NATURALES NO RENOVABLES .
Departamento de Estudios Economicos.

99.

PRODUCCION NACIOCNAL DE COQUE

POR TIPOS Y4

1970
CONCEPTO. TONELADAS .
TOTAML 1 1 239 553
METALURGICO 1 283 500
IMPERIAL 1l 053

1/ Datos sujetos a rectificacidn.

FUENTE1 Direccidén General de Minas y Petrd
1600 SOP- NO



CONSEJC DE RECURS(OS NATURALES NO IEENOVABLES.
Departamento de Estudios Economicos.

100,

SUBPRODUCTCS QUIMICCS OBTENIDCS DE

PLANTAS COQUIZADORAS &

1970

CONCEPTO. VOLUMEN
SULFATO DE AMONIO 2/ 3 606 850
ALQUITRAN 3/ as 800
BENZOL 3/ 2 724 245
CRECSOTA 3/ 5 384 075
BREA DE ALQUITRAN 2/ 5 365 730
GAS CRuDo 2/ "146 292 341

l/ Cifras preliminares.
2/ Kilogramos.

3/ Litros.

FUENTE3 Digoccién General de Minas y Pe.
troj.eOl 8. P. Ne



TONSZJO DE RECURSO3 NATURALES NO RENOVABLES
DEPARTAMENTOC D& Z3TUDIOS =ZONOMICO3

101.

LUGAR QUE O2UPO MEXICO DENTRO DE LA PRODUCCION MUNDIAL

DE ALGUNOS MINERALES

1 9740
PRODUCTOS ' LUGARES
METTALICOS
Plata 2
Bismuto 4
Aantimonio 5
Plomo - 5
Mercurio 4
Zinc 7
NO METALICOS
Fluorita 1
Azufre 5
Grafito 4
Barita 5

FUENTE: Mineralsgs Yearbook,



CON3SEJO DE RECURSO03 NATURALES NO RENOVABLES
DEPARTAMEINTO DE ESTUDIOS ECONOMIZOS

102.
PRODUCCION MUNDIAL D2 AZUFRE POR PRINCIPALES PAI3ES
Miles de Toneladas Métricas
1966 - 1970

PAISES 1966 1967 1968 1969 1970 2/
TOTAL 16 705 17 879 18 903 20 987 22 099
Estados Unidos 8 374 8 415 8 953 8 697 8 636
Ccanada 1 852 2 236 2 345 3 725 4 369
Méxizo 1 705 1 891 1 685 1 716 1 697
Francia 1 540 1 665 1 614 1 696 1 829
U.R.3.5. 1/ 1 430 1 501 1 500 1 820 1 916
Polonia 477 722 1 316 816 860
Japon 282 316 334 204 224
China 1/ 250 250 250 315 331
Alemania Ocecidental 79 105 127 128 132
Otros Paises 717 778 779 1 870 2 105

e

1/ Estimados

2/ Datos del Commodity Data summaries, Bureau of Mines.

NOTA: Las cifras correspondientes a U.R.$.S., Polonia y China, fueron
astimadas en bas2 a los totales para los afios de 1969 y 1970,

FUENTR Min=sralsg vearbook.



CONSEJO DE RECURSCS NATURALES NO ISENOVABLES.
Departamento de Estudios Econamicos,

103,
PRODUCCION MUNDIAL DE BARITA POR PRINCIPALES PAISES
Toneladas Métricas
1966 - 1970
PAISES . 1966 1967 1968 1969 2/ 1970 2/
TOTAL;3 3 690 638 3 465 798 3 552 062 3 799 291 3 857 351
Estados Unidos 913 498 856 456 840 715 977 03g 854 568
Alemania Occi-
dental 451 250 409 657 455 916 473 551 476 272
U.R.S.8. 1/ 250 000 260 000 260 000 231 940 271 172
México 291 148 223 280 246 539 176 921 204 117
Italia 158 852 154 065 203 980 242 218 272 156
Grecia 130 000 150 000 150 000 189 602 190 509
Irlanda 125 000 76 000 143 000 160 572 158 757
Canada 200 829 156 28l 124 918 127 913 127 006
China 1/ 110 000 100 000 119 748 115 498 117 263
Peru 116 645 110 000 110 000 66 225 136 078
Otros paises 943 416 970 059 897 246 1 037 813 1 049 453

1/ Estimados.
2/ Datos del Cammodity Data Summaries, Bureau of Mines.

NOTA: Las cifras correspondientes a la U.R.S.S. y China fueron estima-

dag en base a los totales para los afios de 19639 y 1970.

FUENTE: Minerals Yearbook.



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
ESTUDIOS ECONOMITZOS

DEPARTAMENTO DE

104,
PRODUCCION MUNDIAL DE COBRE POR PRINCIPALES PAISES
Toneladas Métricas
1966 - 1970

PAISES 1966 1967 1968 1969 2/ 1970 2/

TOTAL 5 262 071 5 006 393 5 346 694 6 028 244 6 300 400
Estados Unidog 1 296 505 865 513 1 092 814 1 401 601 1 555 822
U.R.8.51/ 748 428 798 323 798 323 874 698 914 188
zambia 623 441 662 054 664 885 748 428 716 676
Chile 663 373 663 B68 661 654 697 625 689 461
Canada 460 736 546 711 551 694 499 859 607 Bl4
congo (Kinshasa) 315 664 318 886 320 518 361 967 390 0920
Peru , 176 394 181 136 213 511 205 931 208 653
Rep, de sudafrica 124 626 127 544 128 232 118 756 124 118
Japon 111 679 118 731 119 689 133 224 139 239
Filipinas 73 758 85 421 113 873 294 041 98 286
China 1/ 89 811 79 832 89 811 103 686 108 367
Yygoslavia 62 222 63 134 63 B66 74 750 78 125
Mexico. 56 513 56 012 6l 110 66 167 62 879
Terr. de Africa
sur-Occidental 38 924 37 920 36 922 44 609 46 623
Bulgaria 29 937 31 026 31 991 33 758 35 282
Finlandia 26 715 29 236 29 738 34 964 36 542
Otros paises 363 345 341 046 368 063 534 180 488 235

1/ Estimados.

2/ Datos del commodity Data summaries, Bureau of Mines.

NOTAs

Lag cifras corregpondientes a la U.R.S8.8., sudafrica, Japén, Fili-

pinas, china, Yugoslavia, Territorio de Africa, Bulgaria y Finlan-
dia, para 1969 y 1970 fueron estimadas en base a log totales.

FUENTE:

Minerals Yearbook.



CONSEJC DE RECURSCS NATURALES NO EEHOVABLES.
Departamento de Estudios Econcmicos.

105,
PROIXICCION MUNDIAL DE FLUORITA, POR
PRINCIPALES PAISES
Miles de Toneladas Métricas
1966 - 1970

PAISES . 1966 1967 1968 1969 2/ 1970 2/
TOTAL 2 840 3177 3 4gl 3 791 3 860
México 726 785 926 988 99g
UsRe8.8. 1/ 349 38l 38l 453 46l
China 1/ 254 254 254 303 309
Egtados Unidos 230 268 229 246 250
Francia 215 244 270 288 293
Esgpafia 224 243 256 281 286
Italia 176 205 226 258 263
Reino Unido 3/ 149 142 145 169 172
Thailandia | 4 133 245 300 336
Rep:. de Sudafrica g2 96 108 156 163
Alemagia Occlidental 85 87 91 93 91

Canada %/ 72 85 89 100 100
Otros paises 230 254 261 156 138

NOTAS: 1/ Estimados por el Bureau of Mines.

2/ Datos del Commodity Data Summaries, Bureau of Mines.

3/ No incluye la cbtenida de los jales Provenientes de las vie-
jas minas de plomo y zinc.

Las cifras correspondientes ai

los totales para los afios de 1969 y 1970,

FULNTE Mineralsg Yearbook.

U.R+.8+:S:, China, Francia, EE
pafia, Reino Unido y Thailandia fueron estimadas en base a --



CONSEJO DE RECURSO3 NATURALES NO RENOVABLES

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMIZOS

106.
PRODUCCION MUNDIAL DE GRAFITO POR PRINCIPALES PAISES
Toneladas Metricas
1966 - 1970

PAISES 1966 1967 1968 1969 3/ 1970 3/
TOTAL 1/ 484 270 359 341 428 366 436 356 439 078
Corea del sur 130 941 64 426 129 789 129 727 127 006
Corea del Norte 2/ 75 296 75 296 75 296 63 B39 64 237
U,R.S.S. 2/ 65 317 65 317 69 B53 55 941 56 290
Mexico 38 752 40 690 52 694 42 920 54 431
China 2/ 40 823 29 937 30 844 31 985 32 184
Austria 79 539 31 541 30 001 25 401 27 216
Rep.'de Malaga 16 366 14 g9l 16 329 le 329 13 a08
Ceylan 10 025 10 367 10 853 10 886 12 701
Otrog paises 27 211 26 876 12 707 59 328 51 405

l/ No se incluye a Estados Unidos,debido a gue

consideran sus cifras como confidenciales.

2/ Estimados.

3/ patos del commodity Data Summaries, Bureau of Mines.

las empresas productoras

NOTA: Las cifras corragpondientes a U.R.S5.5., Corea del Norte y China,
fueron estimadag en base a los totales para los aflos d= 1969 y -

1970

FUENTE: Minerals yearbook.



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS

107.
PRODUCCION MUNDIAL DE MERCURIO POR PRINCIPALES PAISES
Ton=ladas Métricas
1966 - 1970

PAISES 1966 1967 1968 1969 2/ 1970 2/
TOTAL 9 135 8 020 8 807 9 837 9 618
Espafia 2 415 1 697 1 974 2 220 2 068
Italia 1 846 1 657 1 800 1 680 1 586
U.R.S.S5. 1/ 1 379 1 551 1 551 1 580 1 545
Estados Unidos 759 820 995 1 012 965
China 1/ 896 689 689 910 890
México 762 497 593 776 1 187
Yugoslavia 548 548 5386 494 517
Japon 167 159 174 186 182
Turquia 118 143 149 133 130
Otros paises 245 259 346 846 548

1/ Estimados.

2/ Datos del Commodity Data Summaries, Bureau of Mines.

NOTA; Las cifras correspondientes a la U.R.S.S.. china, Yugoslavia, Ja-
pon y Turguia, fueron estimadas en base a los totales para los -
allog de 1969 y 1970. :

FUENTEs Minerals vearbook.



CONSEJO DE REZURSOS NATURALES NO RENCVABLES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS

108.
PRODUCCION MUNDIAL DE ORO POR PRINCIPALES PEISES
Kilogramos
1966 - 1970

PAISES 1966 1967 1968 1969 2/ 1970 2/
TOTAL 1 448 699 1 421 691 1 435 996 1 443 320 1 448 490

Rep. de Sudéfrica 960 467 949 679 967 147 972 917 973 540
U.R.S.S. 1/ 167 026 177 290 187 865 les8 435 169 039
Canada 103 247 92 129 82 985 75 582 71 538
Estadog Unidosg 56 093 49 274 45 980 53 187 55 ©75
Augtralia 28 521 24 914 24 778 22 395 21 150
Ghana 21 287 23 720 22 616 23 8l4 23 900
Filipinas 14 107 15 258 16 403 14 721 14 775
Rodgsia del sur 17 017 15 552 1/ 15 552 i/ 16 743 16 802
Japon 7 975 7 869 7 41z 7 938 7 9e7
colombia 8 735 8 014 7 386 9237 9 270
Nicaragua 6 193 5 527 6 003 6 206 6 229
Mexico © 644 5 141 5 504 5 617 6 085
‘Brasil 5 224 5 340 5 290 5 052 5 070
congo (Kinshasa) 4 971 4 775 5 287 4 763 4 780
Otros paises 41 192 37 209 35 788 56 713 62 670

1/ Bstimados.
2/ Datos el Commodity Data Sumaries, Bureau of Mines.

NOTAs Las cifras corregpondientes a la U.R.S.S., Ghana, Filipinas, Rode-
gsia del sur, Japon, Colembia, Nicaragua, Brasil y Congo, fueron es
timadas en base al total.

FUENTEs Minerals Yearbook.



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVAERLES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS

109,
PRODUCCION MUNDIAL DE PLATA POR PRINCIPALES PAISES
Kilogramos
1966 - 1970

PAISES 1966 1967 1968 1969 2/ 1970 2/

TOTAL B 296 268 8 058 326 8 475 921 9 007 574 9 331 050
Méxicg 1 305818 1 190 436 1 245 090 1 334 475 1 345 333
canada 1 020 972 1 129 524 1 418 973 1 340 561 1 399 658
Peru 1021 470 1 115683 1 120 348 1 063 740 1 088 623
U.R.5.8. 1/ 1 026 416 1 088 623 1 088 623 1 125947 1 166 381
Estados Unidos 1 358 259 999 013 1 017 986 1 303 237 1 371 664
Australia 587 483 615 321 672 395 662 957 686 765
Japon 320 957 335 918 333 212 342 288 354 580
Bolivia 159 374 140 432 161 116 163 938 169 825
Alemania Orien-
tal 1/ 149 297 149 297 149 297 165 739 171 691
Honduras 116 140 124 694 136 762 131 511 136 233
Chile 112 284 98 163 116 856 114 396 118 504
Suecia 109 391 107 463 109 609 117 999 122 237
Rep. de gudafrica 97 478 95 301 103 792 107 190 111 039
Yugoslavia 113 559 95 643 80 154 120 701 125 036
Otros paises 797 370 772 815 721 708 912 895 963 481

1/ Estimados.

2/ Datos del Commodity Data summaries, Bureau of Mines.

NOTA: Las cifras correspondientes a U.R.S.S5., Australia, Japon, Bolivia,
Alemania Oriental, Honduras, Chile, Suecia, Rep. de sudafrica y -

Yugoslavia, fueron egstimadas en bage a log totales para losg afios
de 1969 y 1970, :

FUENTEs Minerals Yearbook.



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

DEPARTAMENTC DE ESTUDIOS ECONOMICOsS

110,
PRODUCCION MUNDIAL DE PLOMO POR PRINCIPALES PAISES
Toneladas Metricas
1966 - 1970

PAISES 1966 1967 1968 1969 2/ 1970 2/

TOTAL 2 849 997 2 874 967 3 001 927 l46 013 405 572
UsR.5.5. 1/ 374 667 399 161 399 lel 424 750 452 601
Augtralia 370 755 381 049 387 872 445 428 435 449
Canada 293 180 308 172 327 e10 300 278 362 874
Egtados Unidos 296 983 287 515 325 821 461 757 529 796
Mexjico 174 245 163 907 174 169 170 894 174 ©52
Peru 144 760 158 193 167 793 163 293 172 365
Yugoslavia 102 600 108 286 109 769 123 686 131 796
Bulgaria 1/ 99 972 101 605 106 641 114 417 121 919
China 1/ 99 790 %0 719 99 790 112 180 119 536
Marruecos 77 597 52 351 72 382 80 220 85 480
Suecia 70 886 73 600 71 123 80 540 85 820
Espafia 63 433 62 623 71 299 71 591 76 285
Corea del Norte 59 874 65 317 69 853 70 951 75 604
Japon 63 096 63 476 62 837 68 395 72 879
Italia 36 701 38 670 36 475 41 229 43 932
otros paises 521 458 520 323 519 332 416 404 464 584

1/ Bstimados.

2/ Datos del Commodity Data summaries, Bureau of Mines.

NOTAs

Las cifras corregpondientes a U.R.$.S5., Yugoslavia, Bulgaria, Chi

na, Marruecos, Suecia, Espafia, Corea del Norte, Japon e Italia, -

fueron egtimadag

FUENTE"

en bage a los totaleg para 1969 y 1970.

Minerals Yearbook.



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS

111,
PRODUCCION MUNDIAL DE YESO POR PRINCIPALES PAISES
Miles de Toneladas Métricas
1966 - 1970

PAISES 1966 1967 1968 1969 3/ 1970 g/

TOTAL 48 693 47 599 48 534 50 166 50 258
Estadgs Unidosg 8 751 B8 521 9 088 8 986 8 981
Canada 5 421 4 ©95 5 575 6 234 © 260
Francia 5 272 5 100 5 000 5 100 5 080
U.R.S.8. 1/ 4 495 4 691 4 850 4 731 4 739
Reino Unido 4 358 4 593 4 650 4 800 4 808
Egpafia l/ 3 244 3 300 3 350 3 296 3 302
Itglia 3 270 3 300 3 300 3 300 3 266
Iran 1/ 1 800 1 810 1 900 1 721 1 724
India 1 293 1 148 1 321 1 214 1 216
A;emania Occidental 1 316 1 241 1 280 1 344 1 347
Mexico 1 151 976 1 235 1l 219 1l 296
Australia 8l4 790 833 853 854
Polonia 760 780 780 BO3 804
Augtria 777 738 740 722 724
china 1/ 600 500 500 587 588
Rep. Arabe Unida 459 545 406 462 462
Ootros paises 4 912 4 871 3 726 4 794 4 807

1/ Estimados.

2/ Datos del commodity Data Summaries, Bureau of Mines.

NOTA: Las cifrag corregpondientes a U.R.S.S., Espafia, Irén, India, Ale-
mania Occidental, Australia, Polonia, Austria, China y Rep. Arabe

Unida, fueron estimadas en bage al total para los afios de 1969 vy
1970.

FUENTE: Minerals vYearbook.



CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
DEPARTAMENTO DE E3TUDIOS ECONOMICOS

112,
PRODUCCION MUNDIAL DE ZINC POR PRINCIPALES PAISES
Toneladas Métricas
1966 - 1970

PAISES 1966 1967 1968 1969 2/ 1970 2/
TOTAL 4 500 194 4 835 767 4 963 274 286 167 093 844
canada 949 789 1 133 042 1 155 072 193 855 0B8 622
U.R.3.5. 1/ 498 952 534 967 539 957 577 249 556 248
Estadog Unidos 519 416 498 419 480 305 501 673 503 488
Augtralia 375 262 405 991 420 398 504 395 498 952
Peru 257 Bl8 304 796 309 096 314 793 308 443
Japon 253 628 262 676 264 263 270 341 272 156
México 219 180 241 215 240 021 253 375 264 962
Polonia 150 321 156 598 158 032 179 201 172 681
Ttalia 116 399 124 699 139 799 143 784 138 553
congo {Kinshasa) 114 850 121 546 126 528 137 440 132 440
Corea del Norte 1/ 104 326 115 031 115 031 125 811 121 233
Alemania oOccidental 106 966 114 534 110 197 128 982 124 290
china 1/ 99 790 89 993 99 972 114 181 110 027
Yugoslavia 87 200 90 016 99 972 107 838 103 914
Suecia 83 537 81 799 81 299 a2 094 30 670
otros paises 562 760 560 445 623 332 639 155 607 165

1/ Estimados.

2/ Datos del Commodity Data Summaries, Bureau of Mines.

NOTA: Las cifras correspondientes a U.R.S$.S., Polonia, Italia, Ccongo, -
Corea del Norte, Alemania Occidental, China,yugoslavia y sSuecia,-
fueron estimadas en bass a log totaleg para los afios de 1969 y -~

1970.

FUENTE: Minerals Yearbook.



