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CONSEJO DB RECURSOD NATUHAD

Departamento de

Hotudiss

75

waondmicos.

PRODUCCION MINERO-METATIMRGICA EN LA QEPURLICA MEXTCANA 1/

L.

¥ RENOVABLES

| 1972
Pabla Mo, 1 , - , _

- QU VOLUMEN VATOR
cowcmPTO. Toneladas Miles de Pesos

P OTAL S 7171 027

T, METALES PRECIOSOS 900 730

Oro 2/ 4 543 107 147

Flata 2/ 1 165 852 79% 587

T,  METATES INDUSTRIALES MO FERROSOS % %49 338

Plomo 161358 665 909

Cohre T8 720 1 013 103

Zinc 271 844, 1 %19 992

Antimonio 2 976 A6 139

Aradénico 4 182 8 022

Biemuto £209 6L 957

Hatafio 354 17. 300

Cadmio 1 757 116 546

Kerourio - 776 58 %39

Selenio A4 10 887%

Tungsteno 362 27 A4l

| Molibdeno 73 3 697

IIT, WETALES Y MINLRALE SINERUGRGICOS 1 557 088

tarbén mineral | 143 191 15 722

Cogue 1 755 519 540 296

Fiarro % 05% 360 ga4 407

langanegso 106 424 176 6563

1v, MINERALES NO METALICOS ' 1 363 871

Azufre 944 190 363 872

Grafito 55 110 34 1b8

Barita 261 40% 67 811

Doleomita 48% 956 29 158

Fluorita 1 Q42 392 730 700

Caolin 71 891 5 Th1



Tabla No. 1 (Concluye)

VOLUMEN VALOR
Tonaladas Miigs de Pesas

CONCEPTO.

Stlice L4/ Lok 567 59 994
Yeso 1 457 715 67 397
Fosforita 5/ 62 674 5 014

1/ Gifras preliminares.

2/ Volumen en kilogramos.

3/ Se refiere al carbdn no destinado a la coquizacidn.

L4/ incluye materiales silicosos, arena para vidrio y cuarzo.

5/ tncluye fesfatos,

NOTA: El volumen de los metalicos se rafiere a contenido metalico y los
no metalicos al toneiaje bruto.

FUENTE: Direccidn General de Minas y Petrdieo. S, PNy Direccion General
de Estadistica. 5.1.C.
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CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENCVABLES
Departamento de Estudios Econdémicos.

PRODUCC 19N DE MiNERALES Y METALES EN MEX1ICO,

SEGUN FORMA DE PRESENTACION 1/

167 2
Tabla No. 2.
PRODUCTO Y FORMA DE TONE LADAS MILES DE
PRESEMTAC 1ON. METRICAS PESOS.
TOTAL: 7 171 027
l. METALES PRECIOSOS 900 730
1. 0Oro 2/ |
Afinado L 27k
Barras impuras 205
Concentrados 51
Minerales Naturales A_mMJE
Suma: L 543 107 147
2. Plaga 2/ ,
Afinada 1 033 883
Barras Impuras Sh Q12
Concentrados 32 700
Minerales Haturales 5 257
Suma: 1 165 852 793 583
1y, METALES INDUSTRIALES NO
FERR0SOS 3 349 338
I, Plomo
Afinado 137 391
Antimonial 12 706
Barras impuras 5 723
Concentrados 1 493
Calcinados (Lit.) L28
Oxido de Plomo | 57
Gretas y Sulfato de Plomo 3 k463
Minerales Naturales 97
Suma: 161 358 665 908




Tabla No. 2 (Continda)

TOME LADAS

MILES DE

PRODUCTO Y FORMA DE
PRESENTACIOH, METRICAS PESDS.
2. Cobre
Afinado 59 591
Barras impuras Th 645
Cancentrados L 393
Solucién electrolito 67
Minerales naturales 2k
| Suma: 78 720 1 012 103
3, Zinc
Afinado 75 376
Aluminizado L L10
Concentrados 165 035
Escorias 13 802
I mpuro aho
Oxido de zinc 6 248
sulfato de zinc 1 557
Minerales naturales 554
Suma: 271 Ghi 1 219 992
L, Antimonio
Barras impuras 758
Minerales 2 218
Suma: 2 676 L6 138
5. Arsénico
Blanco L 330
Negro 152
Suma; L 482 8 022
6. Bismuto
Afinado 323
[ mpuro 306
Suma: 529 61 957
7. Estaho ‘
Metalico 354 17 300
8, Cadmio
Afinado 186
Impuro L&T
Concentrado . 1 104
suma: 1 757 116 546



Tabla No. 2 (Continta)
PRODUCTO Y FORMA DE TONE LADAS Ml LES DE
PRESENTAC 1 OHN. . METRICAS PESOS.
9, Mercurioc N
Metdlico 776 58 339 .
10. Selenio
Matdlico Ll 10 893
11. Tungsteno :
Metalico 362 27 441
12, Molibdeno
Metalico 78 3 697
111, METALES Y MINERALES SIDERURGICOS 1 557 088
1. Carbon 3/ _
Mineral 143 191 16 722
2, Cogue
Metaldrgico 1 723 919
Imperial 11 25L
Finos de coque 20 346
Suma 1 755 519 5L0 296
3, Fierro
Mineral 1 811 668
Concentrado 1 2h] 692
suma 3 053 360 824 L0O7
L, Manganeso
Mineral 13 072
Concentrado 93 352
Suma: 106 L2k 176 663
V. MINERALES NO METALICOS 1 363 871
I, Azufre
Domas 860 725
Mineral 21 432
Pemex 62 033
Suma: ghly 190 363 872



Tabla No. 2 {Concluye)

PRODUCTO Y FORMA BE TONELADAS MI LES DE

PRESENTAC 10N METRICAS FESOS.
2. Grafito
Mineral 55 110 3L 168
3. Barita ,
Mineral 261 LD3 67 811
4, Dolomita
Mineral ‘ L85 $56 29 158
5. Fluorita
Mineral | 1 0L2 392 730 706
6. Caolln
Mineral 71 891 5 751
7. Silice UL/ ’
Mineral Lok 567 59 99k
8. Yeso
Mineral 1 497 715 67 397
9, Fosforita 5/
Mineral 62 674 5 014
1/ Cifras preliminares.
2/ Volumen dado en Kilogramos.
3/ se refiere al carbén no destinado a la coquizacion.
L/ incluye la produccién de cuarzo, arena para vidrio y materiales sill
COSs0Ss.
5/ incluye fosfato.

FUENTE: Direccién General de Minas y Petréleo. S5.P.N. y Direccion General
dz Estadistica. S.1.C.



CONSRJO DE RECURS0S WATURALES
Departamento de metudios

VOLUMEN DR LA PRODUCCION b

e

NO RENOVABLES
Toondnicos.

OTROS MIWERALES NO METALICOS 1/

Direccidn Genernl de Minns § Potrdleon, S
5’ S.HI}TC.P'

Dirceceidn Guncral de Tnpuestos Interiore

1972

Tabla Wo. 3.
PRODUCTO PONELADAG .
Barros Refractarios 111 080
Bentonita 37 984
Galcita 2/ 3 987
Calilza 2 4 068 486
Celestite 24 424
Diatonita g 077
Peldespato 08 %63
Guijarros 2/ 5 112
Mognesitea 20 858
Mfrmol 2/ 5 820
Mien 826
Perlitn 12 868
sl 3/ 4 558 415
aplfato de Sodic 127 890
Talco 3 130
TMerrns Fuller %0 392
Wollastonitn 599
&/ Cifras sujetns o rectificmciéﬁ. . _
2/ Gifras renles de onero a agosto ¥ estimndas do

septiembre o diciembre.
3/ Tatos proporcivnndos por Lo Comisidn de Fomento
Minoro.

FUENTE: Direccidn General do Tatadistico, S.1.C.

PINI




8.

CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
mepartamento de Bstudios Econdnicos.

RESUMEN DE LA PRODUCCION MINERC-METATURGICA
(Miles de Pesos)

1968 - 1972

Tabla No,. 4
AN OS T0TADL MBETALICOS NO METALICOS

ARBOLUTOR % ABSOLUTOS G
1968 & 192 069 4 439 632 7L.70 1 752 437 28,30
1969 6 737 960 4 932 419 73.20 1 805 541 26,80
1970 7 434 451 5 750 724 77.47 1 674 727  22.53
1971 6 707 192 4 75% 593 70.87 1 953 599 29.15
1972 7171 027 1/ 5 251138  73.23 1 919 889 26,77

1/ Cifras Preliminares.

FUENTE: Tlaborado en este Departamcnto con datos de 1la Direccidén General
de Minas y Petréleo, S.P.N.



9.

CONSEJO DE RECURSOS NATURALES MO RENOVABLES
Departamento de Estudics Econdémicos.

PRODUCC I'ON -M1NERA EN LA REPUBLICA MEXICANA POR

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS L/

Solusuchlapa

1972
Tabla No. b .
ESTACSO Y MUNICIPIO, 0 RO PLATA PLOMO COBRE ZINC
Kgs. Kgs. Tons. Tons. Tons.
TOTAL:  L45u3 1165852 161 358 78 720 27) 8kk
AGUASCALIENTES | 4 4 780 32 622 82
Asientos 4 L 747 30 617 82
Tepezala - 22 2 5 -
Cosio - B - - -
BAJA CALIFORNIA (Norte) - - - 15 -
Ensenada - - - 14 -
Mexicall - - - 1 -
BAJA CALIFORNIA (Sur) - - - 3 810 -
Mulegé - - - 3 810 -
COAHUI LA b 53 862 1 311 220 -
Cuatrociénegas - 5 - 3 -
Paryas - 1 12 - -
Matroros - - - ] -
Quango 2 .53 523 11 173 10 -
Saltillo - g 2 - -
Sierra Mojada - 189 122 ] -
Torredn 2 113 - 201 -
Viesca - 16 2 b
COLIMA - - . i
Manzanillo - - - 1
CHIAPAS 3 117 - 8
3 117 - 8



Tabla No. 5 (Continda)

]Oﬁ

ESTADO Y MUNICIPIO,

PLOMO

COBRE

D RO ZiINC
Kgs. Kgs. Tons., Tons. Tons.
CHIHUAHUA 51% 332 385 99 332 10 430 140 352
Aldama - 3 889 8 880 B4 20 014
Aguiies Serdan ] 36 928 12 546 Lo 16 379
Ascensidn - - - 7 -
Batonilas L 166 - 19 ~
Buansventura - } - 13 -
Coyanme - 33 - 305 -
Cusihuiriachic ] 698 10 2 -
Chitushua 4 1 097 10 96 -
General Trias - - - 8 -
‘Gran Morelos - “ - 5 -
Guezcuares 1 199 - 10 -
Guerrero - 166 209 2 435
Hidalgo del Parral 122 39 221 7 281 1 360 12 365
Jiménez - - 10 24 -
Julimez - 66 10 18 -
Maguarichic 2 LG5 - - -
Manue] Benavides - 33 20 - -
Morelos - 166 10 99 -
Moris b 2 792 10 2 -
Nueva Casas Grandes - 33 10 8 -
Ocampo 5 632 99 ] -
Rosario - 23 : - 59 -
San Francisco del Oro 169 99 217 29 730 3 144 40 632
Santa Bérbara 130 66 809 16 876 2 994 31 930
Saucillio 56 75 152 23 283 2 055 18 597
Uricue - 166 10 16 -
Urudchic - 266 10 - -
Villa Ahumada - 3 20 - -
Villa Matamoros 11 2 094 218 L -
Villa Escobedo - 1 163 20 - -
Guada lupe - 66 10 L -
Témarls 1 - - - -
Zaragoza 3 798 L0 3 -
Chinipas - 33 10 - ~
Judrez - - - 5 -
San Francisco de Borja - - - 1 -
DURANGO 1 349 125 679 5 163 559 1 658
Canelas 13 1 106 6 i -
Coneto de Comonfort 35 2 991 - - -
Cuencamé 77 i5 333 2 254 113 -
Durazigo 22 3 054 L7 8 -
General Simdn Bollvar - 101 31 - -



tabla Ho. 5 (Continda)

ESTADO Y MUNICIPIO. 0 RD PLATA PLOMO COBRE

Z|NC

Kgs. Kgs. Tons. Tons. Tons.

Guadalupe Victoria Z 1 722 376 14 -
Guanacevl . 30 5 794 L6 17 -
indé - 8k2 42 2 384
Mzy imf ' 11 1 294 L02 73 -
Meaguital 1 13 - 72 -
Nombre de Dios I L 034 258 ] -
Ocampo - 25 6 - -
E1 (Oro 8 13 - 20 -
Qtéez 3 1 232 L - -
Poanas - 25 2 14 -
Rodeo L - - 8 -
San Bernardo - 138 - 3 -
San 5imas 1 108 66 283 ) 4 -
San Juan de Guadalupe L 4 072 730 184 -
San Pedro del Gallo - 188 27 - -
Santiago Papasquiaro - 63 45 - -
Tamazula 21 1722 - - -
Tepehuanes g 13 259 906 2] -
Topia - 2 375 15 4 1 274
GUANAJUATO 430 L5 LAG 32 79 -
Abasalo - 14 S - -
Guanajuato 430 Ls 432 32 77 -
Ledn ‘ - - - 2 -
San Luis de la Paz - & - - -
Xichd - 18 . . -
GUERRLH 84 33 810 6 035 905 18 078
Ajushitién - 368 - 212 -
Ayuia - 10 - 3 -
Coz. ia - 14 1 - -
Coyuca de Catalan - Uy - 26 -
Chiipantingo - 3 - I -
José Azueta 7 6 776 186 60 74
Leonardo Bravo - . 68 - - 7 -
Taxco 29 25 993 5 846 242 18 004
Teloloapan - 51 2 I -
Tlapehuala ~ 17 - 22 -
Zirandaro - 3 - Z -
Zumparco del Rio 48 Le3 - 334 -
Bueruvista de Cudllar - 3 - 2 -
HIDALGD 628 142 117 7 342 677 14 190
Pachuca 602 107 355 976 148 1 LG9
12 781

Zimapan 26 34 762 6 366 529



Tabla No. 5 (Continia}

ESTADO Y MUNICIPIO,

PLATA

PLUMD

COBRE

0RO ZINC
Kgs. Kgs. Tons, fons. Tons.
JALISCO 55 th 573 1 388 590 6 71k
Autlan - 20 - 9 -
Ayutla - 25 1 i -
Bolafios ] 7 581 102 32 -
Cuautitlan - - - 17 -
Etzatlan 3 17 - 3 -
Guachinango - ! 6 - -
Hostatipaguillo 1 235 - - -
Talps de Allende 9 857 115 L7 6 714
Tequila - 55 - - -
E] Limsn - 35 - ) -
Jilotian de los Dolores - 22 - 8 -
Chigquilistlén - 13 1 - -
Tapaipa 41 5 711 1 163 470 -
MEX1ILD 23 21 685 145 8 707
San Felipe de! Progreso ] 1 403 1 6 707
Suitenen 2 758 27 2 -
Temascaltepec - i3 - - -
Zocualpan 20 19 471 167 - -
MEGCHEACAN 22 28 563 484 6 321 82
Angarngueo 19 27 512 469 13 82
Artesoa - 9 - - -
Chur Lo - - - 2 -
La ibocana - 908 15 5 869 -
Hins o omo 3 154 - 529 -
JoAree - - - 1 -
Tuzarila - - - 4 -
Teitzio - - - 3 -
MORELGS 4 14 107 L20 8 -
Tlalguitenango 4 4 107 420 8 -
NAYARLT 1 350 - 71 -
Acapcneta - 3L - - -
Cormnntela ] 1¢8 - - -
Hualicori - 155 - 69 -
Tepic - 13 - 2 -



Tabla Mo, 5 (Continta)

13.

ESTADO Y MUNICIPIO. 0RO PLATA PLOMO COBRE Z1INC
Kgs, Kgs. Tons. Tons. Tons.
NUEVO LEON - 233 64 55 -
Apodaca - 1 4 58 -
Dr. Arroyo - 14 6 - -
Galeana - 197 7 - -
Garcla - 18 Ly - -
Santa Catarina - 3 2 - -
QAXACA 321 13 174 420 126 163
{xtlan de Judrez 319 12 554 373 53 163
Acatléan de Morelos ] 26 - -
San icnisio Ocotepec 1 79 - 43 -
San Jerdnimo Taviche - 194 ] - -
San Juan Lajarcia - 302 42 30 -
San Pedro Quiatoni - 19 - - -
QUERETARO - 33 110 2 420 L25 1 713
Cadereyta - 33 110 2 420 425 1 713
SAN LUIS POTOSH 180 77 296 3 405 3 519 18 078
Catnrce - 11 509 29 L -
Cerro de San Pedro 7 286 18 - -
Charces 8 25 415 1 848 1 361 15 242
La Paz- 165 Lo 078 1510 2 152 2 836
Ramcs - 8 - 2 -
STNALGA 82 23 200 2 275 937 g 841.
Alfraedo M. Terrazas - 19 - - -
Ahome - 14 - 4 -
Concordia 70 4 272 85 L -
Cosala - 69 8 6 -
Culiacéan - 69 - g1 -
Choix 10 9 268 2 179 834 g 8hi
Rosario 2 148 3 | -
Mazatian - L3 - - -
SONORA 257 19 353 210 k1 068 -
Arivachi - 4 - - -
Alamos - 21 3 b -
Altar 3 793 - 16 -
Arizpe I 81 1 21 -



14,
Tabla No. 5 (Concluye)

ESTADO Y MUNICIPIO. 0RO PLATA PLOMO COBRE ZINC

Kgs. Kegs. Tons, Tons. Tons.
Caborca B 602 - - 25 -
Cananea 219 9 282 3 Lo 622 -
Cucurpe - 31 - - -
Hermosillo 15 1 955 82 131 -
Magdalena 5 213 - 12 -
Nacozari de Garcle, 4 1 964 6 152 -
Navojoa ' - 50 ~ 29 “
Oquites - 2 - - -
Sahuaripa - 190 8 16 -
San Jsviar 4 ] 879 Lg - -
Santa #Ana - 2 5 L -
Soyopa - - - L “
Yézora 3 1 914 L9 8 -
Bavi&cora - 10 - - -
imuris - 23 - 8 -
Raydn - 2 4 - -
Trincheras 2 314 - 16 -
TAMAULIPAS - 816 - 371 8 -
Bus tamante - 7 - 8 -
Giiémez - 65 23 ) _
Llera - 71 53 - -
San MNicolés - 672 263 - -
ZACATECAS 582 180 474 20 267 8 250 Ly 501
Conzepcian dal Oro 136 16 748 1 340 2 680 -
Chal~hikuites 1 830 90 L 796
Fresniiic 79 L1 455 "8 936 770 13 733
Grai, Pénfilo Natera - 956 - - -
Guadalupe 5 2 527 17 7 -
Mazmsd | 17 10 630 2 799 795 5 153
Melohor Ocampo 34 12 128 2 203 28 2 648
Nieves - 72 Z - .-
Ojo Caitente - 18 - - -
Salvador E! - 18 - b -
Sombrerete Lg 66 920 2 321 3 261 17 970
Vetagrande 2 1 967 14 g -
Vitia Gonzdlez Ortega - - - 50 -
Zacatecas 150 24 869 2 547 646 4 201
Mezouital del Oro 1 - - - ‘ -
Vilia “idalgo 112 1 336 L - -
ORIGEN DESCONOC DO - - 242 : ‘8 15 685

I/ Lirras pretiminares, ,
FUENTE: Estimado en este Departamento con datos de la Direccidn General -
de Minas y Petrdleo y Comision de Fomento Minero. S5.P.N,



1

D

CONEEJO DE RECURSOS MATURALES NO RENOVABLED

pevartanento de detudlos Beonduicog,.

TRODUCCION DE AZUPRE TOR BEWADOS Y NMUNICIRIOS

EN LA REPUBLICA NEXICANA 1/

1972
Tablia No.b
ESTADOS MUNTICITLON MONELADAS
T0 T A Le 944 190
DISTRITO FEDERAL Atzeapotzaleo 5 476
GUANAJUATO Salananca 2 350
SAN LUTS POTOST Villa Judres 18 412
TAMATULIDAS Ciudad Madero 6 798
VERACRUS Jaltipan 799 255
Minatitldn 81 912
Poza Rica 29 977
sura e 911 144
1/ Cifrag Prelinminaros.

PURNTE: Eetinado en este Departanento con datog de 1a Tireccidn

General de Minas y vetrdleo y Conisidn de Fonento Minero,

Ser N,



TRODUGGTON DE BARITA POR ESTADOG ¥ MUNICLIOR

COTE:

I T4 KEDUBLTCH MEXTCANA 1/

16,

ymJ0 DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Nepartanento do Potudios Fecndnicos.

1972
Tabla No.7
BOTADOS MUWICIZPIOS TONELADAS
DO T A G 261 403%
COAHUILA Cngtafios 2 243
Mizqui e 36 452
Saltiile 25 401
Sura s 64 096
CHIHUAHUA Coyare | 1 230
Julimes 6 298
Suna e T H20
DURANGO Hapind 26
MEXLICO Tenagealtepcc 1
MT.GHOACAN Calcondn 118 252
NUEV(O LEON Gnleann 73 271
lLinares 235
Sura s 73 500
PUEBLA Tehultzingo 3.4
7ACATECAS Maznpil 680
1/ ¢ifras Trelininares.
PUENTE: Estinado en este Departancento con datos de la Direccidn

Coneral de Minas y Tetrdloeo

B.7.N.

v Conisién de Fouento Mine-



17

CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Departamentc de Estudios Econdmicos.

PRODUCCION DE CARBON "2T0DO UNO”‘EN L4 REPUBLICA MEXICANA

1972

Tabla o, 8
" ESTADO MUNICIPIOS TONELADAS
T 0 P A L 3 61% 929
COAHUITLA Melchor Mizgulz 1 836 653
Wava 109 598
P, Negras 4 800
Prograsgo ' 576 445
Sakina s 198 964
S, Juan de Sabinas 887 469

FUENTE: Direccidn General de Minas y Petrdleo, 5.2.H.
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CONSETJO DE RECURS0OS NATURALES HO RENOVABLES
Departanento de Bstudics Boonduicos.

PRODUCCION DL FLUORITA TOR ESTANOY ¥ WUNICITIOS

EF DA RERUSLICA MDXICAWA 1/

1872
Takle Ho.9
ESTADOS MUNIQIPIOS PONTLADAS

TOTA L 1 042 392

AGUABCALIEETES Asientos 938

COAMUT LA Rormiog Arizpe 5 770

{iudad Acuin 84 796

Cuntro Clcogas 1 264

Velch®r Musguiz 12l 534

Ocanpu 11 568

General Copecda 2 033

Snre Boenrsentura 10 820

Villa do Fuente 54 319

Zarngosi 2 665

Surn 2 274 175

CHIHUAHUA Sn, Feo. dol Oro 95 694

Hidalgo dcl DParral 48 8le

Escalon 595

Sura g 145 101

DURANGO Tl Rodeo 37 903

. fa11 Bernardo 3 584

suraa g 41 487

GUANATUATO an Lulg do la Yaz 80 249

Vietoria 125 623

Surna s 205 2872

HIDALGO Gardonal 16 574
SAN TUTS DOTOSI Ciudad Valles 4 090 -

gan Luls Potost 1 140

Villa de Zaragoza 326 350
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Mabla ¥9.9 (Concluye)

ESTADOS MUNICITIOS TONELADAS

Hio Vorde 3 654

Sarin 335 234

SONORA " Mncozari 20 6%9
ZACATEOAS Jalpn ' 1 668
Sonbrerate 89

Zacatecas 5

Sura e 1 742

L/

FUENTE

tifrng Preliminaraes,.

Bstinado en este Departapento con datos de 1a Dircceidn
Gomornl de Minng y retréleo y Couisidn de Fonendo Minero
SIl".NI
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CONSEIO DI RRBRCURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Departamento de Bstudlos Hcondmicos.

PRODUCCION TE MINERAL DE HIERRO POR ESTADOS Y MUNICIPIOS EN LA

REPUBLICA MEXICANA 1/

1972
Tabla No.l0

T 858 T A D O B MUNICIPIOS TONELADAS g/

TO T A Lz 3 05% 360

COAHUILA Castaifios 4 7198

Sierra lMojada 405 268

Suma s 40 066

COLIMA Minatitldn 46 716

CHTIHUAHRUA Camago 1228 978

DURANG Durango 568 245

Gémez Talacio 4 871

Suma 3 573 116

JALISCO Pihuamo 606 092

MICHOACAN Coalcomdin 151 141

SINALOA culiac#n 5 496

SONORA Rousarlo 31 144

OAXACA santiago Textitldn 611

1/ Cifras Preliminares.
2/ Contenido Metdlico de Fe
Petimado en este Departamento con datos de la Direccidn

FUENTE:

General de Minns y DPetrdleo y Comisidn de Fomento Minero,

S.P.N.
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CONSEJO DE RECURSOS NATURALES WO RENOVABLES
Departnmento de Betudlos Econduicos,

PRODUGCION DB MANGAVESO POR ESTADOS Y MUNICIPIOS EN LA REPUBLICA
MEXICANA 1/

1972
Tabla No.1l

E 5 T A D O S MUONTICITIOS | TONELADAS
TO T A Ls 106 424

CHIHUAHUA Allende o 43
. Buennventurs 6 861
Saeillo ~ : 2

Talannntes ‘ 43

Sunn : 6 949

DURANGO TLerdo 472
: Mapind 130

Tepehunnes 541

Suna s 713

HIDALGO Molango 82 61¢
YXochicoatldn 13 104

Sura e 95 718

SAN LULTS TOT0SI Choreoag ’ 1 8&9
ZACATECAS Villa dc Cog 1 075

1/ Gifras Prelininares,

FUENTE: T®stinndo en este Deparitanento con dates de la Direccidn
General de Minas y Petrdlco y Conisidn de Ponento Minero,
S.0.N.
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CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Departamento de Estudios Econdmicos.

IND |CADORES ECONOMICOS DE LA MINERIA

Millones de Pesos

1968 -~ 1972
Tabla No. 12.
PRODUCT®O | MPORTAC I ON

ANOS NAC JONAL Mt NERO % ANOS NAC TONAL MINERA %
1968 334 300 6 192 1,85 1968 24 50) 1 oko  4.24
1969 355 695 6 738 1.89 1969 25 975 1 199 4,62
1970 418 700 7 434 1,76 1970 30 760 1 458 L. 74
1971 455 L0O 6 707 1.47 197 1 30 091 1 191 3.96
1972 1/ 516 423 7 171 1.39 1972 1/ 36 710 1 330 3.62
1/ Cifras estimadas. | 1/ Cifras estimadas,
FUENTE: Banco de México, S.A, y -- FUENTE: Anuario Estadistico del ==

Direccidn General de Minas Comercio Exterior, 5.1.C.

y Petrdleo. 5.P.N,

F XPORTACI| ON PERSONAL OCUPADO 1/

AROS TOTAL MI NERA % ANOS INDUSTRIA  MINERIA %
1968 14 759 3 135 21,24 1968 3 203 gk 2.93
1969 17 225 2 826 16,41 1969 3 423 105 3.07
1670 17 161 2 48B4 14,47 1970 3 480 108 3.10
1971 18 43) 2 536 13,76 1971 3 538 111 3, 14
1972 1/ 22 654 2 L26 10,71 1972 2/ 3 597 120 3.33
1/ Cifras estimadas, | i/ Miles de personas.
FUENTE: Anuario Estadistico del -- 2/ - Cifras preliminares,

Comercio Exterior, S.1.C, FUENTE: Sindicato Naclonal de Tra-

bajadores Mineros y Censo
General de Poblaclion.



CONSEJC DE RECURSOS NWATURALES
Departemento de Estudios Econdmicos.

ELPORTACIONES MEXICANAS MINERO-METALURGICAS

A LOS PAISES DE LA ALALC 1/

23,
NO RENOVABLES

1972
‘Tabla No. 13
PATSES ¥ PRODUCTOS KILOGRAMOS PESOS % DEL
: : : VALOR
T O T A Lt 247 684 157 100,00
ARGENTINA 15 289 777 6,17
Bismuto 11 5%5 988 963 0,40
Cohre 409 74 5 472 QL5 2.2l
Mercuxrio iz sy 722 541 0.29
Selenio 321 79 518 0,03
Zinc 952 558 5 452 974 2.20
Bloedita 1%3 100 89 323 0.04
Diateomita 2 430 557 2 484 423 1.00
BRASIL 133 970 344 54.09
Antimonio 26 546 380 778 0.15
Biemuto 89 323 8 157 896 3,29
Cadmio 63 878 2 160 327 0.87
Cobre AGA 489 7 027 959 2,84
Merourio a5 96T & 000 993, 2,42
PLlomo 4 838 K92 15 541 910 6,28
Selenio 1 078 245 739 0.10
Zinc 16 927 472 60 2%7 585 27,96
Bloedita 36 654 961 17 305 016 6699
Diatomita 1 597 050 1 603 325 0.65
Grafito- 21 310 : %1 QOO 0.01
Perlita 62 241 g8 682 0,02
Pierrag FPuller 4 129 337 6 178 534 2,49



Tabla No,13 (continda)

PATSES Y PRODUCTOS KILOGRAMOS PESOS % DEL

VALOR
COTOMBIA - 30 795 735  13.24
Antimonio 16 920 23% 566 0,09
Cadwmio : 465 18 192 0,01
Cobee 100 00Q 1 381 680 0.55
Hierro 4% 006 117 080 0.04
Manganeso 1 806 673 887 4573 0,36
Mercurio 2 925 160 770 0,06
Plomo 549 993 1 906 622 0.80
Selernio . 749 185 54% 0,07
Zing 5 346 859 23 979 497 9,08
Arcillas 51 606 71l 464 0,03
Bentonita 104 600 -
Bloedita 2 269 265 1 501 303 0.61
Caolin 1% 761 21 Al% 0.01
Diatomita 325 .08 %29 657 0,13
Magnesita 180 930 -
Feprlita 250 196 214 247 0,12
g8flice 1 785 "1 531 -
Tierras Puller 1 167 900 1 683% %75 0.68
Yean 535 502 -
CHILE 19 631 102 8,05
Bigmuto 96 8 264 -
(ndmioc 264 8 786 -
Plomo 039 902 - % 039 653 1.2%
Zinc 1 593 %28 & 9%4 726 2,80
Azufre 21 38L 890 7 400 657 2,99
Diatomita (S8 488 741 086 0.30
rerlita 146 260 213% $34 0,04
Tierras Fuller 775 200 1 58% 996 0.64
ECUADOR , 1 423 615 0.58
Manganeso 510 15% -
Arcgillas 4 889 % B8 -
Barita 525 000 133 750 0.05
Bentonlta 29 15% -
Bloedita 501 580 270 315 Q.11
Dintomita 165 644 169 596 007

Tiecrrag Fuller 402 900 8550 250 0e35
Yeso 1 000 1 G20 -



mahla No.13(concluye).

PAISES ¥ PRODUCTOS KTLOGRAMOS PESOS % DEL
‘ . VALOR
PARAGUAY 3 KOO -
Tierras Fuller 2 040 3 500 -
PERU 10 9%6 312 4442
Plomo 1 798 455 5 733 589 2.%2
Arecillas 52 083 62 312 0.,0%
Bentonita 1 005 5 790 -
Diatomita 1 214 872 1 312 625 0.5%
Magneslta 523 2 TH2 -
Perlita P18 360 257 765 R.10
Tierrns Fuller 1 858 440 % 556 479 ledd
URUGUAY 5 406 021 2,18
Plono 312 443 1 046 737 0,42
Zinc 957 B9C 4 159 471 1.68
Bloedita 60 200 29 014 0.01
Dintomita | 173 934 171 599 0.07
VENEZUELA 27 21 951 11,29
Mangnncso 179 120 73 T14 0,03
Mercurio 2 636 207 737 0.08
Pilomo 2 844 134 G 254 052 3,74
Zinc 3 160 455 13 875 976 5.61
Arcillas 104 125 -
Blocdite 4 626 480 2 405 177 0,97
Caolin o0 156 i T35 0,02
Diatomita 877 139 892 725 0.36
Fluorita 121 5098 830 %94 0,03
Mdrmol 138 144 79 724 0.0%
FPerliita 217 410 ' 359 454 Q.15
Piedrn Pomez AZ 100 —
gflice A6 56 -
Talco 4 140 4 769 o
Tierras Fuller 417 080 627 210 0.25
1/ ¢ifras Preliminares.

PUENTE: TElaborado en este Departamento con datog de la Direccidn
General de EatadIistica, S.1.C.
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CONSEJO DE RECURS0S NATURALES NO RENQOVABLES

Depnrtomento de Detudios ticondmicos,

EXPORTACTION NACIONAL DE MINERALES METALICOS 1/

1972
Tnbln No. 1.
PRODUCTOS KILOGRAMOS PES0S

TOTAL 1 681 491 410
ANTIMONIO 7 862 680 16 134 423
ARBENTCO 2 797 386 3 644 352
BISMUTO 760 604 55 543 042
CADMIO 604 177 20 264 800
COBRE 40 938 940 405 %27 660
HIERRO 55 715 555 78 0% 018
MANGANESO 147 705 908 37 949 385
MERCURTO B8R 346 5% 408 764
NIQUBL 590 35 330
ORO 2/ 35 229 570 600
TLATA 402 062 . 252 826 546
PLOMO 75 390 637 260 217 434
SELENIO A3 109 9 901 557
PTUNGITENO 475 293 12 887 O73%
ZINC 342 397 629 A74 377 428
i/ | Cifras pﬁéliminnres. | |
2/ Tolumen dado en gramod.
NOTA: Tng cifras de plata fueron proporcionndas por 0l Banco de Mé-

xico, en tonto gue el Oro fue ostimado con datos de esa Insti

tucidn,
FURNTE: Direccidn General de Estndlstica, S.1.C.
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CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Departamento de Estudios Econdmicos.

EXPORTAC ION NAC IONAL DE MINERALES NO METALICOS if
197 2

Tabla No, 15 .
PRODUC TOS. K1 LOGRAMOS PESOS

TOTAL: 997 585 893
Arcillas 127 173 164 508
Asbesto 3L 171 107 889
Azufre L79 Los 627 136 063 L8O
Bxrita 132 262 711 31 583 197
Bentonita 211 387 88 566
Bloedita 47 715 580 23 344 147
Cal 261 500 76 319
Calcita 912 758 95 097
Caliza 3 154 196 289 684
Caolin g4 088 76 478
Carbsdn 130 143
Coaue 70 37
Celestita 28 331 793 5 221 516
Cuarzo 3 385 665 164 Bo2
Diatoemita g9 338 92 9 711 923
Fluorita 1 021 §73 392 516 105 326
Fosforita 6 481 839 2 331 579
Grafito LY 359 081 13 646 315
Magnesita | 703 3 682
Marmol 386 314 300 762
Mica 10 Q10 5 836
Perlita 916 Lih 1 278 346
Piedras 7 717 Lz 387 020
Piedra Péomez 56 081 4 L75
Sal L 948 747 600 194 0§20 322
$ilice 26 554 885 6 020 411
Talco L 240 L 894
Tierras Fuller 10 259 216 16 676 575
Wollastonita G433 689 196 870
Yeso ! 464 350 B3k 39 615 694
1/ Cifras preliminares.

FUENTE: Direccién General de Estadlstica. S.1.C.



CONSETO DB RECURSOS NATURALES MO RENOVAELES
Departamento de Hstudios foondémicos.

EXPORTACION NACIONAL DE MINERALES POR PAISES DE DESTINO l/

197 2

Tabla No, 16
P A I S E S Miles de Pesos %

TO0TAL 2 679 077 100.00
Alemanin Qecidental 65 757 2,45
Argentina 15 290 0.57
Australis 2 324 0.09
Bélglca~Luxemburgo o 4 083 0.15
Belico 130 -
Braail 13% 970 5.00
Cnnadd 59 713 2,273
Colombia z2 796 1.22
Coren del Sur 1 173 0,04
Costa Ricna 7 614 0.28
Cuba 36 B3 1.36
Chile 19 931 0.74
Chinn-Taiwan (Formosa) 3 712 0.14
Feundor 1 429 0.05
L Salvador 4 Bl4 0.18
Bapafin % 407 0,15
Eatndos Unidos 1 455 553 54.34
Finlandin 15 -
Francia 38 Y90 1e4d
Grecia 39 397 1.47
Guatemnla 18 728 0.70
Hriti 221 Q.01
Hong Kong 199 0,01
Hondurnsz 230 0.0l
Indin 8 316 0,31
Israel 7 REZ 0,1%
Itnlin 98 229 3,68
Japdn 248 122 3,26
Jomnica 1 -
Nicarangun 5 237 0,12
Nuova Cnledonin 936 0,073
Nueva Zelandia 210 0,01
Pnfses Bajos 43 029 1,61
Tarnomd g 095 Q.37
Paraguay ‘ 3 -
Perd 10 936 0.41

Polonia 9 651 36



Tagla Ho. 16 (Concluye).

29

P AT 5§ E S Miles de Pegos %
Portugal 10 9%6 0.48
Puerto Rico 1 137 0.04
Reino Unido 75 442 2.82
Rep, Dominicann 8 086 0,30
Sudafrica 72 -
Suecin 2 -
Sulza 98 829 3,69
Trinidad y Tobago 4 -
Turguin 32 869 1.23
Uruguay 5 407 0.20
Vengz uela 27 922 1.04
Yugoeslavia 34 929 1.30
1/ Oifrag preliminares

FUENTE: Elaborado en este Departamente con datos de la Direccidn General

de Betadfistica, S5.I.C.
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CONSEJO DE RECURS0S NATURALES WO RENQOVARLES
Departamento de Bstudlos Teonfmicos,

RESUMEN DE LA EXPORTACION WACTONAL DE MINERALES

(Milles de Pesos)

Tabla HQO,LT

A RO 8. MOTAL METALICOS NO MEPALICOS

% 9
1968 050 633 1 874 066 61,43 1 176 567 38.57
1969 821 180 1 755 190 62,21 1 065 990 57,79
1970 484 050 1 693 641 68,18 790 409 31,82
1971 543 054 1 562 767 61,06 90 287 38,94
1972 1/ 679 077 1 681 491 62,76 997 586 37,24
1/ cifras preliminares.

FURNTI:

(teneral de Estadlstica,

Tlaborado en este Departamento con datos de la Direccidn
I R



fabhla No. 18

31-

CONSRJO DE RIECUKSCS NATURALES NO RENCVABLES
Departamento de Estudios Econdmicos.

1972

EYPORTACION NACIONAL DE MINERALES METALICOS 1/

PRODUCTO, FORMA DE PRE-

FTRACCION
ARANCELDARLA SEETACION Y PAIS DE DES
TINO. ilogromos. Pesos
T 0T A Ly 1 681 491 410
ANTIMONTO 7 862 £80 16 134 423
271.,00,00 Antimonio conlbenide en -
cualguier minernl, cunn-=
do estd en unn proporeidn ]
haastn del 25% 5 164 950 6 468 182
Espniln 2 043 6 976
Estndos Unidos 5 182 907 6 461 206
271.,00,01 Antimonioc contenido en
cualguier mineral, cunn
do eaté en unn proporclin
de mds del 25% y hnsta el
30% 1 007 649 2 Q22 014
Estndos Unidos 1 007 649 2 Qz2 014
271.00,02 Antimonio contenido en -
cunlguier minernl, cunn-
do ¢etdé en unn proporcidn
doe mie del 30% y honata el
AQGE 856 029 2 009 488
Estndos Unldos 856 029 2 009 488
271,00,0% Antimonio contenido en -
cualquicer mineral, cuan-
esté en unn proporcidn
de mdg del 40% y hnsta el
55% 572 300 2 066 876
Estados Unidog 572 300 2 0bb 876



Tabpla No, 18

(Contirva).

324

PRACCION PRODUCTO, FORMA DB PRE-
ARANCELARIA SENTACTON ¥ PALS DE DES Filogramos Pesos
TINO, ;
271.00,04 Antimonio contenido en
cualquler minewral, cuan
do estd en vna proporcidn
de mde del BY% 4 060 18 %30
Eetados Unidos 4 060 18 330
271.00.06 Antimonio on barras lmpl
rag o ol contenido en o-
trog metales (especifiquc
se contenido motdlico). 71 887 759 298
Tl Salwvador 29 999 115 510
Batados Unidos A1 888 643 788
271.00.07 Antimonio afinado 18% 805 2 790 23%
Bragil 26 546 380 778
Colombia 16 920 233 566
Estadog Unidos 141 29 2 160 988
fep. Nominicana 1 041 14 503
ARBENICO 2 797 EB6 3 644 35
271.01.01 Tridxido de arsénico negro
o impuro cuando su ley sea ‘
hasta del 98% 209 140 257 080
Eastados Unidos 209 140 257 080
271.,01,02 Tpridxido de arsénico blan
o rofinado cusndo su ley
gen maycer del 98% o 539 212 B 323 245
Katados Unildos 253G 212 3 323 245
271,01,00 Tridxido de arsénico en - _
speiss o escorilas 49 034 04 027
Estados Unidos 49 034 64 Q27
BIZMUTO 760 604 55 5435 042
271,02,02 Biemuto en bgrras impuras,
o el conkenido en otros mE
tales (especifiguesce conte _
nido metdlico) 422 A94 24 139 126



Tabla Mo, 18

(continda).

33'

FRACCION

PRODUCTO, FORMA DE PREJEN

ARANCELARTA TACION Y PALS DE DESTINO Kilogramos Pesos
Estados Unidos 153 873 5 825 084
Japdn ~ 862 58 305
Reing Unido 267 659 18 255 137
L 271,02,03 Bigmuto afinado 348 110 %7 A0% 916
Alemania Occildental 1 597 137 097
Argentina 11 535 988 983
Prasil 89 323 8 157 896
Chile 96 g8 264
Espafin 3 191 715 398
Estados Unldos 133 547 11 610 359
Pafses Bajos 66 899 6 166 622
Panama 31 922 4 019 297
CADMIO 604 177 20 264 800
271.0%.02 tndmio afinado 151 839 5 711 053
Frosil 63 878 2 160 327
Colombia 465 18 192
Chile 264 g 786
Estados Unidos 67 352 2 895 158
Guatemala 151 5 %28
Palses Bajos 19 749 £2% 262
271.0%.03 Cadmio en polvillos de
fundicidn AH2 BH5 14 553 747
fgtados Unidos 452 358 14 553 747
CORRE 40 938 940 405 327 660
271.05.01 Cobre en concentrados,
enn precipitados, en mn
tas (speiss) lodos ang
dicos 15 20% 817 49 581 152
Canadd 5 052 450 16 686 674
Estndos Unidos 8 000 25 161
Tupguin 10 143 367 32 869 317
271,05.,02 Cobhre en barras impurag
(especifiquese contenido
motflicos) 17 775 189 242 916 110
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Tabla No. 18 (Continua)_

PRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-
ARANCELARTA TACTON ¥ PAIS DE DESTINO Eilogramos Pesos
Estados Unidos 8 367 113 129 763 394
Grecia 3 491 694 39 091 418
Japén 2 682 603 40 237 177
o Yugoezlavia % 233 779 3% 823 521"
671,00,02 Cobre electrolitico 7 959 934 112 830 398
Argentina 409 974 5 472 015
Bragil 494 489 7 027 959
Colombia 100 000 1 381 680
Costa Rica 100 2 141
¢hina-Taiwan (Formosa 100 000 1 272 854
Estados Unidos 6 640 334 94 765 390
Japon 199 753 2 712 456
Portugal 15 284 195 903
o HIERRO 55 715 555 78 403 018
270.00.00 Hierro en minernles natura
les (especifiguese conteni _
do metdiico) ' 24 256 2 520
J Suecla 24 256 2 520
670,00.,00 Hierro de primera fusidn |
en lingdtes 2 587 23 362
Fl Salvador 2 192 22 680
o Bgtrdos Unidos 395 682
670,00,01 Hierro o ncero, tOoscnmens |
te desbnstodo, laminado -
o forjado <m "blooms", —- .
"pillets™ o "largets" 1 069 800 1 366 274
N Guatemala | 1 069 800 1 366 274
670,01.00 Barras de hierro o ncsro,
enlibrados, de cunlguier
didmetro 167 095 396 760
Bepbados 150 916
Colombin 45 006 117 090
Estodog Unidos 111 939 249 514

Guatemaln 10 000 29 240



Tabls Wo. 18

(Contindn).

55,

HRACCION

PRODUCTO, I'ORMA DE PRESEN-

ARANCELARTA TACION ¥ PAIS TE DBETINO,. Kilogramos Tesog
670,01.01 Barrag de hierro o acero -
de cunlquier didmetro cuan
de tengon cstring, dicntes
o labrados simdtricos re-=--—
partidos cn todn la super-—
ficle comercinlmente llnmn )
do hierro corrugndo 46 €54 900 73 560 696
Cubn . 22 623 974 26 320 €36
Batados Unidos 17 9286 429 25 471 47§
Guatemaln 2 318 460 4 780 027
Ttalin 3 297 12 928
Tanond 2 000 240 T 287 894
o Rep. Dominicona 1 780 500 3 687 755
670.01.99 Barras . de hierro o QCero,-— )
no egpecificndns 1 166 477 1 666 122
Alemania Occidental 25 175
Eastndog Unidos 1 166 302 1 695 762
o Suecia 150 185
678,00.00 Hiorro o acero de degecho -
en pedacerin o toda clage
de efectos de csta materia
que se congideren improplos
de utilizarse pora el fin
gue fueron fabricodos, poxr
su desgaste o deterioro 931 765 350 308
Estndos Unidos 931 755 350 303
Duecia 10 5
678,00,02 Recortes de hoja de latn 2 607 220 305 592
- Estados Unidos 2 607 220 305 592
678,00.0% Los moterinles o cinctos
citados en la fraccidn -
678,00,00 cuando esbdn - _
prensados 5 091 455 TOL 284
Estndog Unidog 5 091 455 701 384
o MANGANESO 147 705 908 37 949 383
271,08.00 Monganeso en minernles -
(Bspecifiguese contenido | _
metdlico) 4 490 603 1 726 255



Tabln Fo., 18

(Gontinda)a

30,

FRACCION ERODULWO FORMA DE PRESEN-
ARANQELARTA TACION Y PAIS DE DBbTLUOQ Kilogramos Pesos
Canadd 185 476 70 %48
Egtados Unidos Z 631 118 1 201 633
Guatemnala RAT. 144 %02 116
‘ Venezuela 1%2 8156 62 158
271.,08,04 Menesneso concentrado y -
b igindo prr cualgudler
gt gtema cuzndo su contenl
dn meidlico sen igual o -
superior al 38% 139 766 363 344739 207
Estndog Unildos 108 633 768 27 033 863
Japdn 31 132 085 7 705 191
o Venezuela 510 15%
27L.08.05 Bl Awido de mhnganeso en -
esindo notural, grado ha- _
torin 895 421 396 762
Colombhia 640 017 220 021
Cozta Hica 205 756 €1 838
Ecundoxr 510 153
' Finlandin 49 098 14 750
271,08.06 Ridxido de mangnneso con-
centrado y beneficlndo por
cunlguisr sigtemn, grado -
baterin 2 553 L2l 1 087 159
Colombhin 1 166 656 567 432
Cogta Riea 260 062 79 050
Japon 1 081 000 429 274
Veoszucela A5 803 11 4063
| MERCURIO 824 346 B3 408 TO4
271,09,02 Mercurio motdlico 824 346 53 408 704
Alemanin Oeccidental 5 TR0 316 020
Apgenting 12 4979 22 5l
Augtralin 6 466 526 322
Brosil 95 967 6 000 993
Colombin 2 925 150 770
ohinn-Taiwan (Formosa) 12 804 879 100.
Estados Unidos 345 723 22 149 314




Tabla No. 18 (Continia).

PRODUCTO, FOEMA DE PRESHN-

FRACCION
ARANCELARTA PACION ¥ PALS DE DESTINO. Kilogramos Pesos
Francia 70 5 288
Honduras 35 5 587
India 110 704 . 8 316 134
Japdn g8l ©10 5 220 625
Paises Bajos 96 675 5 654 808
Panamd 2 195 138 G49
Polonia 20 165 1 267 876
Reino Unido 27 390 1 766 200
Suddfrica, Hep. de 134 72 500
Venezuela 2 676 207 737
| NIQUEL 590 35 230
271.11.00 Niguel contenido en barras
de cobre, en lodog anduicos,
en matas, en desschos, adn -
los contenidos en catalizado
res agotados ¥y tierrms didto '
mdceas 590 35 330
Cogtn Rien 590 55 330
oro 2/ 35 229 570 600
Wo egpecificado 35 229 570 600
Estadog Unidos 35 229 570 600
PLATA 402 062 252 826 546
No especiflcado 402 Q6e 252 B26 546
Alemnnia Oceldental 55 837 35 142 890
Rl ca~Duxenburgo 40 25 283
Bepila 1 48 - 935 458
Futndog Unidos 129 223 8l 2h8 452
Imancia £8 891 30 743 708
Japén 2 452 1 542 242
Pclonia 1 045 657 349
Reino Unido & 956 4 399 182
sudlza 156 040 08 121 982
_ PLOMO 75 390 637 260 217 434
271.12.00 Plomo en minernles extral

dos de yacimlentos gue se
encuentren a mds de 1000 Kung,
Kns. de dlstancia ferrovig
ria de la fundieidn o plan

3T



fabla No, 18

(continda).

58.

FRACCION PROTDUCTO, FORMA DE PRE-
ARANCHBLARTA SENTACTION ¥ PATIS Du DES Kilogramng TPesos
TING,
tn mnguiladora wds ceren
no que existe en el pafs
propilas para el tratanien
to metalirgico de ese mi
neral. 77 081 61 639
Eztndos Unidos 77 08l 61 639
£271,12,02 Plomo en concentrndos, en
matng o spelss 121 740 95 417
Estndos Unidos 121 740 g5 417
271,12.03 Plomo en bopras impurns o
el contenido en otros me-
tales g 616 785 %] Q6L 693
Brogil 19 983 71 161
Colombin 70 994 1 2%4 642
Chile 258 110 843 968
Tl Salvadox 164 920 K92 66T
Estados Unitdos 1 421 9306 g 746 574
Guntemnla 546 1 623
Hondurasg 9 981 B 283
Japdn 20 081 54 600
Nicaragun 157 054 554 TOL
Pafses Bajos A 899 555 15 891 577
Rep. Dominicoana 1% 991 56 251
Vonpzucla 1 579 634 4 876 646
271.12,04 Tlome antimoninl cn barras 19 844 96 668
Hondura g 19 844 Q6 668
271,12,05 Plomo afinado 66 555 187 28 002 017
Bragil A 818 609 15 470 749
Canadd 530 T42 1 896 495
Colombin 478 999 1 671 980
Chile 681 792 2 195 685
Ratados Unidos 20 110 071 70 4063 134
Greein 99 993 - 205 434
Ttnlia 27 346 758 9% 532 978
Japn 799 501 2 7%2 286
Patses Pajos % 949 739 14 168 798
Perd 1 798 455 5 738 589
Portugnl 5 748 578 12 535 783
Rep. Dominicans 15 000 h4 248
Suizn 199 992 706 915
Uruguay 312 447 1 046 737



Tabla No, 18 (Contin‘a)

39.

=Ula
..... Ty,

PROVIGTC, FORMA DF PRESEN-

FRACOION
ARANCELARIA PACTION Y PALS DB DESTINO. Kilogramos Pesos
Verezucla 1 264 500 4 377 406
Tugoealavia 300 015 1 105 200
o SELENTO 4% 109 9 901 557
271.1%.0% gelenio afincdo 43 109 9 901 557
Argentina 321 79 518
Braagil 1 078 245 139
Colombia 749 185 543
Zstndog Unidos 27 078 6 025 646
Reino Unido 1% 88% Z 365 111
o TUNGSTENO 475 293 12 &87 073
271,15.01 Tungeteno en concentrados 475 293 12 887 073
Alemania Occidental 82 426 3 748 890
BEstados Unildos 98 707 4 030 976
Franceia 70 968 2 388 957
Pafses Bajos 15 200 267 750
Reino Unido 207 992 2 450 500
o ZINC 242 397 629 474 377 428
271,17.02 Zine en minernles concele-
trodos 282 142 452 260 355 005
Alemania Qeccidental 30 880 121 25 840 465
Bélgica-Luxemburgo 4 158 018 4 049 779
Canadd 211 919 246 295
Igtadog Unidos 181 850 539 176 169 280
Francin 5 057 387 5 454 033
Ttalin & 898 760 4 682 564
Japon 42 387 172 35 946 607
Palscs Bajos 218 010 240 226
_ Polonin 10 480 528 7 725 756
271.17.04 7ine en concentrndos 1mpu-— -
rogs granwliogos o on escorias
impropios parn usos indug- -
trinlcs inmedintos obtenidous
por procedimientos de volati
Tigacidn pirometalirgicn se-
guida de oxidncidn, cuando - ' ,
oontengan mds del 75% de zinc 18 835 3502 %6 207 990



40,

Tabla Wo, 18 (Concluye).
FRACGCION PRODUCTO, FORMA DI PRESTN-

ARANCELARTIA TACION ¥ PAIS DE DESININO. Kilogramos Peosos
| Tatadog Unidos 18 835 502 326 207 990
271,17.05 7ine en barras impuras 44989 168 120
El Salvador 29 989 108 805
_ Nicaragun . 15 000 59 315
271,17.06 Zine afinado L0 276 684 171 169 905
Argentina 21 039 79 716
Bragsil ' 16 927 472 69 237 565
Colombia 5 191 299 20 9hR TAT
Cnsta Rica 1 539 347 6 724 969
Chile 1 582 617 & 857 133
El Salvador 499 972 2 172 570
Bapafia 499 978 2 148 114
Estados 'midos 7 046 400 20 321 787
Guatenaln 1 135 806 4 858 873
Wicarngua 155 962 875 882
Panand 349 996 1 562 824
Pusrto Rico 249 956 1 136 845
Rep. Dominicana 914 795 4 202 413
Uruguay 957 590 4 159 471
Venezuela 3 160 455 13 875 976
675.03.00 Zine en polvo 1 098 002 6 476 408
Argenting 931 519 5 373 258
Colonbia 155 560 1 023 750
Chile 10 711 77 593
Guatemnln 212 1 807

1/ Cifras prelininares
2/ Voluzmen dado en granos
FUENTE: Direccldn Gencral de Fstadistlcn, S.T.C.



Jﬂl s

CONSEJO DE RECURSOS WATURATES WO RINOVABLES
Departanente de Bptudios Teondmicos.,

DYPORTACION WACIONAL DF MINIRALES NO METALIOOS 1/

197 2
Tabla No. 19 7 7 i i
FRACCION PRODUGTO, JMORMA DE PRESEN-
ARANCELARIA TACTON ¥ PAIS DE DISTINO. Kilogranos Fcsoa
?O AL 997 585 893
ARCTTULAGS - 127 173
261.,01,97 Areillag odn cuando senn , ‘
refyactariags . 127 173 164 508
Al-nonin Oceidental 84 260
Colenbia 51 606 71 464
Costn Riea 5 613 6 111
Beundor 45889 5 378
Bl Sulvador 2 247 % 236
Guatenala S 595 16 614
Ttalin 204 200
Janalca 148 208
Pery 52 Q8% 62 312
Tonezucln 104 125
| ASBESTO 54 171 107 889
261,02.Q0 Asbesto © anianto, en cé— .
tado natural o sinplenceh-
te preparado 34 171 107 889
Gosta Rien 4 600 7 500
Bl Salvador 3 356 6 370
Guntenala 26 215 54 Q19
AZTUFRE ' 479 406 627 136 063 480
261.0%,00 Asufre en cstado notural,
fundido, procipitado o Q1 ' o
blinado ‘ 479 406 627 136 06% 480
Canndd 4 999 410 1 68 579
Chile 31 331 890 7 400 €57
El Salvodor 3 000 000 840 000
Dotados Unidos 261 732 973 73 B7% 655

Guatenala 126 287 A7 306



42,

Tabla Wo, 19 (Continda).
FRACCIONW PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-
ARANCELARIA TACTON Y PALS DE DESTINO, Kilogramos Pesod
Tgrasl 12 192 385 3 581 513,
Japon 12 08l 442 3 548 924
Reino Unido 15% 832 240 45 205 84&
BARITA 132 262 711 31 58% 197
261.04.02 Espato pesado o barita en ,
minerales 1%L 737 Tll 31 449 447
Estados Unidos 131 737 711 31 449 447
261.04.,04 Espato pesado o barita mo
lida @ menos de 200 nmallas 525 000 133 750
Bouador 525 000 133 750
| KEFTONITA |
261,01,00 Bentonita o arcilla natu- ]
‘ ral cololdal ‘ 211 387 88 566
AMemania Occldental 110 000 5 500
Barbados 110 000 75 Q00
Colombia 104 600
Costa Rica %5 189
Ecuader 29 1573
El Salwvador 6 28
Guatemnla 208 1 296
Pard 1 005 5 790
BLOEDITA L7 7LY 580 2% 344 147
500,20,02 aulfato de sodio 47 715 580 2% 344 147
Argentinn 150 100 89 323
Brasil %6 654 961 17 305 016
Colombin 2 269 265 1 501 915
(fpgta Rica 291 974 150 915
Beuador 501 980 270 315
Fl Salvndor 803 200 %80 107
Guatenaln 1 240 778 711 2%4
Hondurns 100 400 A7 513
Palses Bajos .3 200
Panamd 976 239 454 030
Uruguay 60 200 29 014
Tenezuela 4 626 480 2 405 177



Tabla No, 19 (continda).

43,

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-
ARANCELARIA PACTON Y PAIS DE DESTINO. Kilogramos Pesgos
| CAT 861 500 76 319
650,00,02 cal comdn (viva) en enva-
ses de produccidn nacional 851 500 75 669
Barbados 50 000 11 053
Betados Unidos 761 500 64 616
650.00.03 Cal comin (viva) en enva- _
seg no determinados 10 000 650
Betados Unidos 10 000 650
. CALCITA 912 758 95 097
261.11.32 ¢alelta impura en estado -
natural excepto lo compren _
aido en 1la fraccidn 261,11,01 139 150 34 118
( kgtados Unidos 139 150 34 118
P6l,.11.33 Calcita impura triturada ex-
cepto lo comprendido en la - _ -
fraccidn 261,11.01 773 608 60 979
Estados Unidos 775 608 60 979
_ CALIZA 3 154 196 289 684
261.,11,24 Picdra caliza en estado natu
ral 156 120 25 274
Batados Unidos 156 120 25 274
261,11.25 Piedra calizn triturada o - 7
molida 2 998 076 264 410
Estados Unidos 2 998 076 264 410
CAOLIN 94 088 76 478
261,01.05 Caolinos, aun cuando scan - 7
refractarios 94 088 76 478
Jolombla 1% 761 21 413
Estados Unidos 171 327
Venezucla 80 156 54 738



Tabla No, 19 (Continda),

44,

PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-

FRACCTON
ARANCELARTA PACION Y PATIS DE DESTINO. Kilogromos Pesos
CARBON 130 143
300,00.00 Antracita, hulla, lignito o
turba 100 43
Estados Unidos 100 43
%00.02.01 Polvos de carbdén mineral o
sus desperdicios 30 100
Francia 30 100
COQUE 70 37
300.01.00 Cogque no especificado 70 57
Eastadoz Unidos 70 37
CELESTITA 24 331 739 5 221 516
261.,10.00 Oolestitn on minerales adn
cunndo esten molidos 24 331 793 5 221 516
Estados Unidos 24 331 793 5 221 516
CUARZO % 385 665 164 802
261,11.0%3 Cuarzo en estndo natural 514 000 77 100
Egtadog Unidos 514 000 77 100
261,11.04 Cunrzo molido 18 000 1 920
Estados Unidos 18 000 1 920
261.11.26 Cuarcita (materianl siliceo,
ppnco por sus lmpurczas), -
en catado natural o simple- '
mente triturado ' 2 B53% 665 85 782
Betados Unidos 2 853 665 85 782
DIATOMITA g 338 923 9 711 923
261.01,04 Diatomita, tizm, tlerrag -
dintomdceas de tripoll o de
infugorios, molidns a mds de, 7 -
200 mallas 303 433 36% 269



Tabla No, 19  (Contimda),
FRACCTION PRODUCTO, J?ORI\L& DL PRESEN -~
ARANCELARIA PACION Y PAIS DE DESTINO. Kilogramos Pesog
Argentina 131 194 107 488
Bragil 25 566 20- 497
Chile : 4 041 3 414
Estados Unidos 93 596 186 253
Perd 32 551 31 357
Uruguay 6 497 5 411
Venezsuela g 988 8 849
261,01.10 Diatomita, tiza, tierras -
diatdémdceas de tripoli o -
de infusorios, calcinados 1 839 410 755 546
Argentina 1 267 483 198 297
Augtralia 24 878 23 824
Bragil 15 335 14 %673
Costa Rica 25 015 2% 946
Chile. 117 155 115 307
Tcuador 5 017 4 766
Nueva Zelandia Q0 075 81 913
Panand 40 180 36 736
Perd 231 095 233 974
Venezueln 23 177 22 720
261..01,11 Diatomita, tiza, tierras -
dintomdcens, de tripoli o
de 1nfusorlo%, calcinada o
preparada con agentes aglo
merndos 7 196 080 K93 108
Alemania Occildental 316 958 287 174
Argentina 1 011 880 178 638
Australia 197 783 232 755
Brasil 1 556 149 568 465
Colombin 325 108 329 65”7
Jostn Rica 128 049 142 111
(hile 577 292 622 365
Beuador 160 627 164 830
El Salvador 278 162 354 932
Bstados Unldos 109 465 106 043
- Guatemaln 75 183 90 193
Japén 30 009 35 636
Nicaragun 137 788 168 784
Nueva Zelandin 1%% 089 128 359
anamd 105 901 108 548
Perd 951 226 047 294
Uruguay 167 437 166 188
Venezueln 84% 974 g6l 156



Table No, 19 (contindn).

46,

PRACCION PROTUCTC, PORMA DE PRI~
ARANCELARIA SENTACION Y PAIS DE DBS
TINO. Kilogramos Posos
FLUORITA 1 021 973 392 ‘516 105 326
261,04.00 Espato fldor o fluoritn
cnlidnd metaldrgien (cuan
do contenga hastn 97% de _
fluorurc de cnlcio) 631 792 996 275 814 342
AMemanin Occidentnl - h72 B8l7 278 761
Canadd 68 377 278 31 845 240
Tatados Unidos 558 655 845 241 692 302
Guatemanln 300 600 3350 400
Ttalin 705 474
Japén % 881 541 1 608 531
Venezucld 104 210 58 634
261.04.01 Espnto flder o fluorita cn
1idnd €ecida (cunndo conten
gn mds del 97% de (lucruro ]
de calein) 390 180 396 240 290 984
Estados Unidog %60 16% 097 240 263 224
Vonczueln 17 299 27 760
FOSFORITA 6 48 839 2 331 579
261,10.01 Tosforitn no cgpecificnda 6 481 839 2 331 579
Canadd 47 Al 15 314
Eotndos Unidos 6 4734 721 2 31¢ 265
GRAFITO 44 359 081 13 646 315
261,05,00 ranfito en minernles © en
coneontendost 44 %59 081 13 646 315
Broeil | 21 310 31 600
Eetndog Unidos &4, 337 7TL 1% 614 715
L MAGNESITA 703 3 682
500.14 .01 corhoneto de magneslio cn _
polve 0 pances 70% . % 682
Colombin 180 930
Pord 5273 2 752



Tabla No, 19

(Continds),

FRACCIOW PRCDUCT(, FORMA DE PRESEN-
ARANCELARLIA TACION Y PAIS DE DESDINO, Ellogramos Pegos
LARMOL 386 314 200 762
261.07.18 MArmol on estndo natural 160 000 57 600
BEatados Unidos 160 000 57 600
261.07.21 Mfrmol ascrrndo y canteado
en hojas hasta de 5 cms. de
capesor 6 700 %5 421
Bgtadog Unidos & 000 27 631
Guatenmala 3700 7 790
261,07.22 Mdrmol pulido en hojas hagta
de 5 cms, de espesor 32 290 104 796
il Salvedor 6 000 26 000
_ Letadog Unidos 26 290 75 796
261.07.23 Mgrmol en pedaceria cuyo pe-
so de cada pleza no oxccda -
de 60 gramos 46 08B0 2% 081
‘ Batados Unidos A6 080 23 081
261.,07.24 Mfrmol en polvo o mdrmol ime _
palpable 138 244 79 864
Istados Unidos 100 140
Venezuela 138 144 19 724
MICA 10 010 5 336
261,06,14 Desperdicios de mica, excep-
to lo comprendido en la frace
cidn 261.06,1% 10 010 5 836
Tetados Unidos 10 01O 5 836
PERLITA 916 404 1 278 346
261,11.11 Perlita dilatada por medio de ‘
un procosg de enlentamiento 20 970 35 699
Bracil 20 970 39 699



4—8n

Pabla Mo, 19  (Continda), )
PRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN -
ARANCELARTA PACION ¥ PALS DE DESTING. Kilogramos
26l. 11,12 Perlita dilatada y preparada
! para gser usada como filtran— 7
te ~ 895 4%4 1
Brasgil 41 271
Colombia 250 196
Cuba 4 466
Chile 146 260
Tl Salvador 1% 450
Monduras 2 021
Perl 218 360
Venazuela 217 410
| PIEDRAS 7 717 420
261.07.99 Piedrag en estado natural ©
simplemente cortndns, N0 €8
pecificadns 7 717 420
Fopaliin 9 500
Esgtados Unidog 7 707 920
| PIEDRA POMEZ 56 081
261,00.01 Picdra pomez 0 los semejal-
teg de origen volcdnico 56 081
Estndos Unidos 56 039
Venezueld 42
_ SAT: 4 968 747 600 194
261.,09.,00 gal comun {cloruro de sodio) 4 968 747 600 194
Australian 31 853 000 1
Barbndos 84 600
Canadd %50 440 000 6
Corea del Bur 25 017 000 1
Estados Unidos 1 179 740 000 38
Japdn 3 350 821 000 144
Nicaragun o6 442 000 1
Panamd 1 350 000
SILICE 26 554 885 6
261,11,36 Arenas cuya composicidn sea
igunl o superior a 99% do -
aflice, i%ual o inferior a
0,25% de 6xido de hilerro ¥ - R
26 554 885 6

¢l Testo de otras lmpurezas

Pegog

258

58
514
2

215
28

e
359

287

387

386,

020
020

473

4%
836
172
899
091
284
219

020

020

—-‘—5....—--\—-.-«-—'-—'-"""—'

647

983
247
400
9354
125
729
765
454

020

020

875

145
475

475

375
100

322
322

202
535
201
672
749
572
171
20C

411

41




Tabla No. 19 (Continda)

49,

FRACC1ON

PRODUCTO, FORMA DE PRESENTA-

ARANCELARIA CION Y PAIS DE DESTINO. Kilogramos Pesos
Canada 175 130
Colombia 1 785 1 531
Costa Rita 245 000 85 750
El Salvador 112 161
Guatemala 26 230 193 5 905 686
Panama 77 574 27 097
Venezuela L6 56
TALCO 4 240 L 894
261,10,05 Talco o esteatita en estado
: natural, atn cuando estén -
molidos L 240 L 894
Estados Unidos 100 125
Venezuela 4 140 L 769
TIERRAS FULLER 10 259 216 16 676 575
261,01, 13 Tierras de batdn (fuller) -
activadas y molidas a mds -
de 200 mallas 10 259 216 16 676 575
Australia 13 260 23 100
Brasi | L 129 337 6 178 534
Colombia 1 167 800 1 683 375
Costa Rica 168 300 293 438
Chile 7 752 200 1 583 996
Ecuador 402 900 850 250
£1 Salvador 102 000 162 500
Estados Unidos 725 712 §50 8B40
Guatemala 61 200 93 750
Haitfl 112 200 220 626
Honduras 25 755 39 213
Japon 52 200
Nicaragua 170 340 294 433
Panamé g1 800 ko 626
Paraguay 2 04O 3 500
Perd 1 858 440 3 K56 479
Rep. Dominicana 33 660 70 500
Trinidad y Tobago 2 040 L 000
Yenezuela 417 080 627 210
WOLLASTONITA 543 699 196 870
26,111,113 Wollastonita cruda o &n es5-
tado natural 533 699 196 220



Tabla No, 19 (Concluve),

PRODUCTC, FORMA DE PRESEN-

FRACCION
ARAECELARTA TACION YV PALS DL DESTINOo Kilogramos Posgos
Eztados tnidos 483 699 180 595
| Palses Dajos 50 000 15 625
261, 11.15 wallastonita, molida a mds de ' ]
100 y hasta 200 mallas 10 000 650
Estadog Unidos 10 000 650
TESO 1 464 350 834 39 615 694
£261,08,00 Sulfato de calclo mineral 1 464 334 299 39 611 662
Australia 28 008 44 643
Bélgica~Luxemburgo 2800 7 498
Tanadd 36 600 000 6477 980
Cogta Rica 77 770
China-Tafwan (Pormosa) 87 555 000 1 559 6&9
Egtados Unldos 1 164 066 414 34 018 2306
Hong Kong 10 300 Q00 198 790
Japon 11% 862 000 2 197 787
| Nueva -Caledonia 51 920 000 935 269
261,08.,01 Yeso (sulfato de calcio enl
cinndo) 15 53%5 4 0%2
Colombin 5%5 802
Heuador 1 000 1 020
El Snlvadox 2 Q00 453
fatados Unidos 13 000 1 757
1/ Cifrns preliminares

FUENTE: Direccidn Gencral de Estadistlea, S5.1,C.°



51,

CONSEJO DE RECURSOS NATURALES MO RENOVABLES
Departamento de Estudios Econdmicos.

EXPORTAC 10N NAC IONAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORADOS A BASE DE MIMNERALES

Tabla No. 20

19 7 2

Y,

FRODUCTO, FORMA DE PRESENTA

FRACCION '
ARANCELARIA CiON Y PAIS DE ORIGEN, K1 LOGRAMDS, PESDS
TOTAL: 209 239 197
E00, 11,00 Sulfato de cobre 374 505 1 934 998
Brasil 320 518 1 637 059
Costa Rica 1 832 18 850
E1 Salvador 1 040 g 000
Estados Unidos Lo 000 243 Lok
Venezuela 5 116 27 625
500.17.01 Oxido de plomo {litargirio) 29 077 138 119 6Sh 438
Alemania Decidental LOL 000 1 690 430
Argentina 16 096 28 431
Belgica 120 679 L61 125
Bolivia 1 003 3 238
Brasi |l 153 365 571 293
Canadé I 199 672 L 657 126
Colombia I 474 392 6 030 096
Costa Rica 148 530 669 001
Dinamarca 5 112 24 131
Ecuador 209 585 900 bL76
El Salvador 347 887 1 071 015
Estados Unidos 16 087 191 67 780 147
Francia 140 772 KLk7 125
Guatemala 201 670 g11 125
Hait! 6 249 16 168
Honduras 66 232 Lps5 801
Hong Kong 1 002 3 875
Hungria 818 100 3 503 750
ltalia 2 L78 124 10 281 788
Libkano 25 951 118 003
Nicaragua 340 882 1 426 619
Palses Bajos 2 077 085 7 693 182
Panamd 377 7H0 1 571 950
Reino Unido 120 508 Lyt 313
Rep. Dominicana 360 186 1 543 063
Suiza 20 200 89 127
Trinidad y Tobago 32 649 134 231



Tabla No. 20 (Zontindn)

52

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESENTA

ARANCELARIA CION Y PAIS DE GRIGEWN. K1 LOGRAMODS., PESOS.
Uruguay 18 133 88 89k
Yenezuela 1 711 923 6 827 839
Yemen 70 420 263 375

500.17.02 Oxjido de plomo (minio o azar

cén) ’ 2 738 601 12 204 L19
Alemania Occidental 127 3130 555 201
Bélgica 10 04O Lo 625
Braz :i 123 024 553 L3k
Cana 74 185 L33 G264
Colom ald LG9 Lok 1 997 216
Ecuador 14 058 653 028
El Salvador L 21k 20 023
Estados Unidos 1 171 670 5 203 700
Francia 308 050 1 396 188
Guatemala 2 069 8 922
Honduras 31 430 152 79k
Hungria 121 200 L35 375
Japon 50 500 237 500
Marruecos 12§25 aly 8§75
Palses Bajos 10 Go1 L2 000
Panama 2 513 10 503
Pep. Dominicana 5 225 1 683
Sulza 5t 452 232 338
Urugusy 24 281 123 581
Yenezuela 124 399 572 543

500.20.01 Polifosfato de sodio 8 g0l 817 24 119 627
Brasi! 5 050 15 18
Chiie 8 100 5§80 21 917 32%.
Fouador 151 500 435 7381
El Salvador 100 003 301 447
Guatemala 260 553 667 814
Uruguay 157 3891 438 750
Venezuela 132 800 342 322

500.20.02 Sulfato de sodio L7 715 580 23 344 147
Argentina 190 100 89 323
Brasil 36 654 961 17 305 016
Colombia 2 269 265 1 5071 303
Costa Rica 291 97k 1580 @15
Fcuador 501 €30 270 315
El Salvador 803 200 380 107
Guatemala 1 240 778 711 234
Honduras 100 400 L7 513
FPafses Bajos 3 200



Tabla No. 20 (Concluye).

53.

FRACC [ON PRODUCTO, FORMA DE PRESENTA

ARANCE LARIA CION Y PALS DE ORIGEN. K1 LOGRAMDS. PESOS.

Panama 976 2329 Lol 030
Fuguay 50 ZDD 28 014

Venezuela L 626 L8O 2 kDS 177

500.21.00 Oxido blanco ¢2 zinc 7 118 293 21 733 240
Brasil 5 100 23 438
Canadd 121 192 Loz 8
Costa Rica 11 730 50 439
Couador 25 670 114 950
ET Szlvader 510 2 594
Estados Unidos 6 863 083 720 8256 265
Guatemala 12 219 64 930
Japdn 52 40
Micaragua 2 1hi 11 200
Panama 26 520 126 875
Peino Unido 273 1 420
Venazuela 25 900 B 268

500.21.01 Suifato de z2inc 2 383 744 L 792 076
Canads 35 688 70 117
Fgtados Unidos 2 352 D56 L 721 459

500.21,02 Clorurc de zinc L5 L2g 1 416 252
Coiombia 21 370 70 500
Costa Rlica L8 065 163 501
Ecuador 35 73 125 158
Guatemala 158 241 Lo oh2
Venezueia i52 180 559 05k

1/ Cifras preliminares,

FUENTE: Direccion General de Esteadistica. L.
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CONSETO DE RECURSOS NATURALES N0 RENOVABLES
Departamento de Bstudios BEcondmicog,

IMPORTACTON NACIOWAL DE MINERALES METALICOS 1/

1972

Tabla No. 21,
PRODUCTOS Kilogramos Pesos

TOTA s 573 274 657
Aluminioc 2/ 8 649 634 52 844 937
Antimonlo 266 P2 769
Arsénico 10 725 208 746
Bigmuto 1783 229 934
Cadmio 56 T 709
Cobalto 26 599 1775 158
Cobre 824 €78 11 9%3% 625
Cromo 26 143 906 11 938 626
Estafio 1 479 001 44 314 8Y4
Hierro 676 957 641 %45 489 049
Mercurio 845 230 903
Mollbdeno 4%5% 781 10 991 157
Niquel 1 804 990 65 %20 994
Oro 3/ 77 502 797 844
Plata 3/ 430 846 527 225
Paladlo 3/ 202 384 2 936 257
Platino 3/ 28 582 1 682 582
Plomo 22 098 196 378
Selenio 442 105 192
Titanio 24 594 395 18 502 564
Tungsteno 15 886 2 870 339
Zine 3% 609 347 775
1/ Cifras preliminares.
2/ Se elimind el 6xido de aluminic por ser um producto gquimi-

co y se congiderd en otro cnadro.

3/ Volumen dado en gramos,
OTA: Incluye la importacidén por perimetros libres.

FUENTE: Tlaborado en este Departamento con datos de 1la
Direccidn General de Estadfstica, 5.I.C.
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CONSEJO DE RECURSOS WATURALES NO RENOVABLES
Departanento de Estudlos Leondmicos

TUPORTACTON WACTONAL DE MINERALES NHO MEPALICOS 1/

FTURNTE: Elaborado en este dep

de Betadistica, 3.I.C.

197 2.
Tabla No. 22
PRODUCTOS . ¥ilogramos Pesos
TQ0TATL 757 553 291
Agata 19 11 477
Alabastro 137 820 36 T34
Arcillas 06 439 746 34 573 607
Asgbesto 3G 448 404 124 121 766
Azufre 509 382 2 299 896
Barita 120 702 287 624
Bauxita 25 986 408 18 761 856
Bloedita 150 889 185 337
Borex 28 826 115 647
Calelta 1 487 567 1 179 683
Coolin 28 977 530 22 590 108
Carhin 288 604 52 117 218 5%2
Gaque 435 647 921 179 709 288
Criolita 20 659
cnarzo 1 553 804 TAT 244
Diatomita 156 9il 267 B8
Dolomita 5 053 16 610
Feldegpato 10161 113 72% 709
Fluorita 3 556 | 14 855
Posforita 1 147 094 544 1138 479 823
Grafito 708 666 2 366 746
Magnesita 938 698 1 206 774
Mdrmol 5 622 987 8 058 343
Mica 208 993 1 111 %02
Pedernal 30 131 62 623
Piedrs Pdémez RB% 476 1 372 939
Pirofilita 2609 238 189 359
Potasio 92 546 591 6% 925 323
sal 619 378 712 272
o Bilice 216 0G0 060 30 046 241
Taleo g1 127 592 21 5%3 042
Tieprras Fuller 5RT 294 ' 454 360
Vermiculita 504 943 493 935
Ye g0 7 20 389 486 5 778 101
1/ . Cifras preliminares.
ToTA: Tneluye 1o importacidén por perimetros libres.

artamento con datog de 1a Direceifn Genernl



56,
CONSEJO DE RECURS0S NATURALES NO RENOVABLEDS
Departamento de Esludios Econdmicos,

IMPORTACTON NACTIONAL DR MINERALES POR PAISES DE ORIGEN 1/

L)
Pabla No. 23 SleTe “

‘ ' MILES D3

PAISES PES03 %

TOoTAL 3 1 330 B8 100.00

Alemania Occidental 15 382 1.16
Argentinn 214 0.02
Auatralin 4 419 0.3%
Aagtria . 285 0.02
Bélgica~-Luxemburgo 5 058 g,3%8
Bermudas 1 665 0.13
Boldi—+in BoORA8 0.40
Rrasil 3 496 0,26
Canadd 89 974 6,70
Cuba 4 -
Chocoeglovaguila 92 0.01
Chilc ' 5 306 0.40
Dinnmnren 1 037 0,08
Espafia 255 .02
Egtados Unidos 2/ 1 051 982 79.04
Pinlandia 4 508 0,34
Prancin 22 279 1.67
Greciln ‘ 50 -
Guntemnln 1 017 0.08
Homdurns 2z -
Horg Kong 2/ ' . 3 -~
Irdin 1 -
Irlondn 40 -
THalin 2/ 11 604 0.87
Jnpén 2/ 282 0.02
Madngagenx 14 -
Marruecos 36 024 2.71
Nicaragua ;/ -
Hueva Zelandin 574 -
Pafises Bajos 588 0.04
Panomd i8 038 1,36
Polonin g/ -
Reino Unido 4 082 0.35
suddfricn 28 415 2eld
Suecin 431 0.03
Suizn 18 055 1.30
UsR oD aiie , - 258 Q.02
1/ Cifrans sujetas a rectificncidn.
2/ Incluye perimetros libres,
74 Cifra menor & un millay,
PUENTE: Tlnborado en estc Departamento con datos de la Direccidn

General de Estadistlca, 5.T.C.



?abla No. 24

wEUNEN DE LA IMPORTACICHN NACTONWAL DE MINERALES
(Miles de Pesog)

5

METALICOS

AT o3, POTAL NO N[E'.DALICQ:S

% %
1968 028 280 646 184  62.24 292 096 57.’%6
1969 199 565 6%5 477  52.98 564 088 47,02
1970 466 331 889 274  60.65 577 057 39.35
1971 244 114 582 581 46,83 661 533 535,17
1972 1/ 1 330‘ 828 573 275  43.08 757 553  56.92
1/ Cifras preliminares

FURNTSH: Elaborado en eate Departemento con datos de la Direccidn
General de Estadistica, 5.I.C.

F'(" .

CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO EENOVABLES
Departamento de Bstudios Leondmicos,



58.

CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Departamento de Estudios Econdmicos.

|MPORTAC 1ON NACIONAL DE MINERALES METALICOS 1/

Tabla No. 25
FRACC | ON SRODUCTO. FORMA DE PRESEN- |
ARANCELARIA TACION Y PALS DE ORIGEN, Kilogramos Pesos
TOTAL 564 018 090
ALUMINIO 8 245 345 52 061 164
76.01A.001 Aluminio en bruto sin alear 24 278 107 958
Alemania Occidental 3 041 58 956
Estados Unidos 21 237 L9 002
76.01A.999 Aluminio en bruto (los de- , :
més ) 141 539 1 953 L2k
Estados Unidos ' 15 713 324 492
Reino Unido 125 826 1 628 932
76.02A.001 Barras de aluminio, excepto
lo comprendido en las frac-
ciones 76.02A.006 y 008 7 982 648 L7 828 655
Canada 1 005 10k 6 747 58BA4
Estados Unidos 6 977 54k 41 081 071
76.05A.001 Polvos de aluminio 96 324 2z 123 815
Alemania Occldental 33 797 6L 635
Austria 100 1 580
Bé lgica-Luxemburgo 2 000 34 020
Brasi | 127 2 882
Estados Unidos 60 096 | 516 947
Francia 1 22
Polonia 8 198
Suecia | 195 3 531
76.05A.002 Partlculas de aluminio | 556 Ck7 312
(oropel picado}
Brasil ] 26
Estados Unidos 655 47 286
ANTIMONIO 266 22 769
81.04A.001 Antimonio en bruto 266 22 769
Estados Unidos 239 22 027

Italia 27 742



Tablan No. 25

o

(antindn)

29,

PRODUCTO, FORMA DI PRESEN-

FRACCION

ARANCOETLARIA PACTON ¥ PATIS DiE ORIGEN. Kilogromos Pezos
ARSENICO 10 725 208 746
28,04C.005 Arsdnico no especiflendo 10 725 208 746
watndos Unldos 5 360 97 422
Francla 5 360 111 178
Italin 5 146
BISMUTO 1 783 229 934
81,044,003 Bigmito en bruto 1 78% 229 934
Tatados Unidos 1 783 229 934
CADHIO P1S 7 709
81,044,004 Coadmio exn brutbo 56 7 709
Klemanin Occildental 9 1 455
Betados Unildod AT 6 254
COBALTO 26 599 1 775 158
81,044,006 Gobnlto en bruto 26 599 1 775 158
BélgicnwLuxcmburgo 23 569 1 530 120
Cnnnda 1 994 15% 838
Botndos Unidos 1 0%6 91.200
| COBRE 400 451 11 227 191
74,014,001 Anodog dc cobre 1 067 30 168
fatndos Unidos C 2073 g 128
Teino Unido 864 22 040

74,014,002 Gobro electrolitico, @X-

: coentn 1o comprendldo oh
1n froceidn 74-01A~001 57 1 765
anizn 57 1 765

74,010,999 Gobre no cspeecificndo -
(los dends) . 82 7 261
Alemanin Ocoldental 5 75
Betados Unidog 60 6 818
Canndd 7 1.00
Italiin 7 230
Japién 3 38
74,064,001 Polvop de cobre 368 990 11 162 056
: Alemanin Oceidental 140 201 4 673 197
Bilglea~luxernburgo 1 067 27 525
Prasil 77 2 %94

Checooslovagula

254

624



60r

Paola o, 25  (Contindn)

TRACCION PRODUCTO, POLMA DE PRESIIN
AQAW,“TXRIA ““CLON ¥ PATS DT ORIGEN, Kilogramod | Peaos
natndos Uniddos 240 168 5 928 891
Tranein 51 932
Italin 3 692 128 610
Reino Unido 1 240 46 302
_ Suoein 12 240 346 K81
74,064,002 " partfculans de cobre (oropel
ploﬂdo) 255 25 941
Alemenia Occidental 45 4 266
Bragll 2 58
Totados Unidos ‘ 208 21 617
CROMO 26,143 900 11 938 626
26,014,009 Minerales de cromo (cromita)
con conbenido de dxido cpd- ) ,
nico do 30% o 42% 02 379 629 10 183 736
Alaemnnin Occidental : . 388 463 225 608
Betados Uurdos 21 982 166 9 968 128,
26,014,010 Mincrnles de cromo (crnmitn)
con eontenice de dxido crd- o
nico de 42% a 46% 37T 277 1 744 890
Wotados Unidog 3773 277 1 744 890
ESTANO 1 479 001 44 314 894
6,014,012 Minernles do ostafio o sus |
concontradon 1 473 176 45 207 819
Bolivia 294 450 5 347 890
Fstados Unidos 1 18% 726 728 859 929
80,014,000 Tptaflo grado reachive | 627 90 896
Alemanin Occidental 618 88 859
Batados Unidoo 9 2 037
80,044,007 Pplve o particulas de estd
‘ no 198 16 179
Alemnnin Qccidontal 115 8 186
Hotndos Tnidos 8% 7 993
HILREO ‘ 672 386 466 250,540 168
26,010,003 Winorales de hierro y sus
concentrados 109 667 056 2] 958 863
Egpaiin 1 30

Estados Unidos 15 206 366 3 424 136



Tabla No., 25

{Continua)

61.

PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-

FRACCION
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN. Kilogramos Pesos
Francia 500 000 493 119
india 9 181
Panamé 93 959 240 18 038 520
‘Suiza 1 440 2 877
73.01A.001 Lingotes, tochos, galdpagos
o masas de hierro o acero 11 773 427 9 874 069
Brasil 4 212 000 3 159 000
Estados Unldos 7 561 427 6 715 069
73.03A.001 Chatarra, desperdicias de
envases de hojalata de hie-
rro 0 acero 313 871 531 025
Estados Unidos 299 871 525 025
Honduras 14 000 6 000
73.03A.002 Ruedas de ferrocarril inuti
lizadas de hierro o acero 385 733 198 953
Estados Unidos 385 733 198 953
73.03A.003 Limaduras, viruta o rebaba .
de hierro o acero 15 280 552 6 B61 191
Cabliia e B9 5 Estados Unidos 15 280 552 6 861 191
73.03A.004 Chatarra, deaperdicnos 0 de
5 ity e séchos dé hierro o acero en . ,
paquetes prensados sin cla- ‘ S '
-~ sificar - - - 24.672 055 11 670 016
| Estados Unidos 24 672 055 11 670 016
73.03A.005 Chatarra, desperdicios o de
- sechos de hierro o acero en : .
3uetés sin prensar nil cla ' _
icar . 483 212 863 263 737 hL28
N A}emania Occidental 105 005 58 243
" Canada ‘1121 705 - 560478
Estados Un1dos 481 852 090 263 042 46k
Francia = - 38 035 19 018
e Honduras 7 000 2 900
c jJapén ;w”ff' | o 97 028 54 325
73.03A,006 Chatarra,’ desgerdlcnos 0 dg
secHos de manufacturas de - g
fundiciones de envases de - o '
v hojalata de hlerro o acero. 2 641 489 2 110 691
B . 2 2 110 691

Estados Unidos: :

¢

489



Tnbla No, 25  (contindn).

TRACCION PRODUCTO, FORMA DB FPRESEN- .
ARANCELDARIA MACTON Y PAIS DE ORIGEN. Kilogramos Pesos
73,034,007 Limnduras, Virutas o rebo-

bog de hilerro o fcero 125 761 76 661
EBetndos Unidos 125 791 76 661
73,034,008 chotarra de carrocerfos y/o
chasiges de nutomdéviles 27 320 14 250
Egtados Unidos 520 1 000
Hondurns 27 GO0 1% 250
7%.034,999 Chntarra, desperdicios o
degecling de manufacturag B
(log dends) 69 961 50 716
Alemanin Oceidentnl 1 25
Betndos Unidos 69 734 48 439
Reino Unido 26 2 252
73,044,001 Granallas de fundicien de

hierro o acero, inclugo =
triturndas o callbradas,

redondas 85 359 201 214
Alenania Qccldental 2 LR e19)]
Tatados Unodos 84 117 210 784
Ttalin 1 240 60 338
73,044,002 Crannllag de fundicidn de

hicrro o acero incluso tri
turndas o colibradas, OnNgR

lares 1 070 80 301
. Batados Unidos 1 070 80 381
73,054,001 Polvo de hierro o acero 872 731 3 587 363
Alemania Oceidental 47 278 208 47%
Tatndos Unidos 825 357 -3 374 080
Italia . AR 618
_ Suiza 3] 4 190
73,064,002 Tingotos o magns de hilerro
0 ncern 12 527 137 292
Tetados Unidos 12 5279 137 292
73,074,001 Degbastes cundradog o rectan
gulares o palanquillas de -
hierro o0 acero 125 670 339 591

Estodos Unidos 125 670 339 591



Tabla No, 25 (Contindz)

FRACCION PRODUCTO, FORMA DB PRESEN-
AﬁﬂﬁmeARIA TACTON Y PALS DE ORIGEN. Filogramnas Pezos

7§.1&A¢007 fieles importados pura re-

| laminscidn por empresas re
laminadoras 0 para hornos
de fundicidn reglgtrados -
ante la Sria. de Haclendsa

v Crédito Publico 23 112 191 16 83%8 464
Alemania CQccidental 179 039 126 446
Canadd 57 924 44 888
Batados Unldos 22 807 228 16 624 741
Reino Unido 67 930 42 389
MERCURIO 841 229 778
28,050,001 Mercurio no ocspecificudo 841 229 778
Alemnnia Oceidental 171 51 334
Bonlados Unidos 231 58 109
Faises Bajos 439 140 335
MOT, INDEWNO 4%% 781 10 991 157
26,014.01% Molibdenita 45% 153 10 856 113
Crnadd 17 943 545 212
Betodos nidog 414 G225 10 519 701
Japin 285 200
81,024,001 Molibdeno on bruto H28 125 044
Austrnlia 3 440
Augtrina 5 1 577
Tetados Unidos 620 12% Q27
NIQUEL 1 804 930 65 320 994
7%.01A,001 Matns Vapelss" u otrog
productos de la mebalur- )
gla del niguel 1 146 692 38 187 803
Alemanin Oceldental ix 37T %92 701
Austrnlin 50 718 1 8l4 393
Torndd 3T 099 10 216 032
Cuha 176 % 5h5
EBatndogs Unidos 151 241 5 084 93C
Pinlondin 130 375 4 508 401
rancla 44% 708 16 167 791
75,024,001 Barrng o perfiles de ni-
guel gin alear ‘ 414 518 15 981 g2=¢
Alemania Oceidental 15 292 H80 566
Canndd 6 969 330 76C
Bestndos Unidos 530 466 12 135 93¢



Tabla Mo, 25 (Contindn)

64'

PRODUCTO, FORMA DE PRESEN ~

o pmi—— pa

PRACCION
ARANCELARTA TACION ¥ PAIS DB ORIGEH. (ilogramos Pesos
75.028,001 Alambre de nigquel sin nlear 51 884 2 579 046
Alemanin Qccidentnl ' 24 650 g02 937
Begtadog Unidos 5 249 638 170
Francin 15 040 719 632
Relno Unido 33 2 118
Suize - 6 912 416 189
75.034,001 Polvo o particulas de niguel ] 7
gin alenr 161 713 & 511 219
AMlemnnin Qceldental 301 5% 135
Augtralis 575 9 044
Canadd 53 745 2 040 107
Batadog Unidos 107 091 4 408 835
Itnlin 1 g8
75.034.,004 Polvo de nfgucl aleado 8 271 1 280 776
Alemanin Qeeldentnl 201 20 743
Estados Unidos 7788 "1 233 599
Italin 5 186
Reino Unido 277 26 248
75.054,001 inodog de nfguel en bruto 21 912 780 227
Canndd ' 11 006 387 %14
Eatadog Umidog 10 906 392 913
ORO 45 692 392 153
71.074.011 Oro voladox en bruto 3/ 38 670 98 361
Alevania Oceldental 25 500 04 742
Dotados Unildos 3 170 1 119
Itaiin 10 000 32 500
71.074,014 Alawhre de oro cuands se —
damrorls con autorizacidn -
del ivmeo de Féxieo, S.4. 1/ 2 586 276 623
Eatndeos Unidos 2 455 247 573
Reino Unido 131 29 050
71,074,015 Meombre ée oro, execeptso lo -
comprendido en la fraceldn
71,07A.01% 4 436 17 169
Estades Unidos 4 428 16 672
Reino Unidon 8 497




Tabla o, 25 (Cortlnda)
FRACCION PRODUCTO, PORMA DE PRISEN~- '
ARABRCQELARIA PACION Y PATS DE ORIGEN, Tilogramos Pesgos
S PLATA U430 BAG 527 225
71.054.001 Alambre de plata, excepto
1o comprendido en ia irag )
cidn 71.054.,009 3/ 235 171 93 971
Alemania Occidental 2 260 2 265
Bstados Unidos 253 911 91 047
_ Suiza - 659
71.054.005 Plata voladora 3/ 75 200 53 324
BéjglcﬂmLukembujgo 20 200 52 659
_ | . Sulza 55 000 20 665
71,054,999 Plata no egspecificadn {(los
dends) 119 475 379 930
Alomanin Occidental 110 200
Ratados Unldos 106 315 370 346
Palses Bajos 550 858
Reino Unido 12 500 8 526
PALADIO 2/ 202 384 2 9%6 257
71.094.005 Pnladioc en bharras, lingotes )
n pedncerin 202 584 2 936 257
Tatados midos 127 802 1 807 949
Francin 8 333 13% 955
Reino Unido 31 032 442 725
- Buliza 50 227 425 184
U.R.3,8, g 990 126 444
PLATINO 2/ 28 582 1 682 582
71.094.001 Platino en barras, Jlingotes
0 poedaceria 4 000 328 949
Tgtados Unidos 1 000 &4 597
Leino Unido 3 000 244 BhE
71,094,009 Alambre de platino 19 927 1 050 529
Alemania Coildental 814 - bbb 884
Estadog Unidos 16 575 782 645
rrancin 841 44 441
Reino Unido 209 25 077
UIHOS.S-a ! 1 4—&38 l_.J-L 4—82
71.094.999 Platino no egpecificado ~ ‘
(los demds) 4 055 30% 104
Bstados Unidos % 630 222 680
Pafaes Bajos 1 005 78 630
Y oy D TT‘VH"AF\

20

1 7CGA



Tavin Mo, 2

-

2

(Continda),

66,

PRODUCTO, FORMA DE PRESEN~

FRACCICON .
ARARCELARTIA COMAQTON Y PALS DE CRIGEN. Filogramos Pesos
PLOMO 12 144 149 878 .
78,034,001 Plomo en bruto poars ensaye 8 736 105 368

Alelania Cceidentol B2 2 363

BEgtados Tnidos g 6352 102 448

Reino Unido 42 557

78,014,999 Piomo no cgpecilficado - ” ,

{los demds) 417 16 397

Fatados Unidos 175 9 155

Francia 242 T 242

78,044,002 Polvo ¢ partfculas de plomo 2 991 28 113

Alemnnin Occeldental 1 58

Eastados Unidos 2 9490 28 075

SELENTO 442 L.05 192

78,04C.009 Sclenio no especlficnds 442 105 192

Alemnmin Occidental 1 662

Crnnded 420 100 716

Bgtodon inidos 21 3 640

Pafasco Bajos - 174

TIPANIO 24 594 195 18 501 964
25.324,005 Arenns opacificantes micro
nizadag aue conbengan 9694

o menos de Sxido de titanilo 1 183 063 3 802 125

Alemania Oceidental Ly 2h7 - 890 071

Australia 1 027 842 - 2 497 225

austria 7 195 18 095

Teirdog Unidos 79 759 396 650

Japdn 10 84

26,034,003 Bscoria de mineral ferroti- |
tdnico con mdo dol 05% de -

titanio (bidxide do titanio) 23 411 132 14 699 839

Canndd 23 411 132 14 699 839

_ TUNGETERQ 15 886 2 870 339

81,014,001 Tungstenc en bruto 15 886 2 G70 3359

Brogil 802 G0 148

Botados Unidos 15 084 2 780 191



&7,

Tabla Wo, 25 (Comeluye)s .

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-

ARANCELARIA TACION Y PATS DE ORIGEN, Eilogramos Pdsog
ZINC 11 393 176 212
79.014.002 Ancdos de zinc 14% 11 350
Betados Unidos 143 11 350

79,014,999 zinc en bruto (los demds) | 3 23
n Guatemala ' 3 23
79,034,002 Polvo o parifculas de zine 11 270 147 860
AMlenania Occidental .2 ‘ 85

Argentina % 13
Bélgica=-Luxemburzo : 7 84

“BEetadog Unidos 9 159 132 311

Japdn ee 312

Kicaragua 5 C 25

_ Reinop Unido 2 072 15 03Q
79i03A.999 ' zine no cepecificado (los - . ‘
demds) 557 16 979

Estados Unidos 557 16 979

Cifrag prelilinares.
Gramo neto.

Gramo legnl,

=R R

TA:  No incluye la importacidn Porimetros Libres.

FUENTE: Direccidén General de Bstadistica, 3.I.C.




68,

CONSEJO DE RECURSOS NATURALES HO REHOVAZLES
Departamento de Estudios Econdmicos.

IMPORTACION NACGIONAL DB MINERALES MEUALICOS POR PERIMEIROS LIPRES %/

| 1972
Tabla Ho, 26 | IR
FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN=-
ARANCELARTIA TACION Y PAIS DE ORIGEN. Filogramog Pegos
TOMTAL 9 256 567
_ AT UMINIO 404 289 783 773
76.014,001 Aluminio en bruto sin alear
. Bstados Unidos 300 213 320 822
7¢ , 017,099 Aluminto en bruto (los demds) _ _
iztados Tmidos g5 266 %29 921
76,024,001 Darrag de aluminio, excepto

lo comprendido en las frace
ciones 76,024,000 y 008
Estados Unidos - 604 35 013

76.054.001 Polvos de aluminio
Eatados Unidos 8 206 98 017

COFRE 4z 227 106 434

74,014,002 Cobre electrolitico, excepto
lo comprendido en la fraccildn
74,014,001 . ) .
Latados Unidos 112 2 725

74,014,999 Cobre no cspecificado (log -
domda)
LBatados Unidos 20 085 29 913

74.01B.001 Desperdicios o chatarra de cg
bre gin alear
Batadog Unidon 360 202 517 893

74.,01B.002 Despordicios o chatarra de cp
bre alendo
Betndos Unidos " 28 A4l 21 663



Tabla No. 26 (Continda)

69.

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN. Kilogramos Pesos
74,06A.001 Polvos de cobre
Estados Unidos 3 897 88 750
74,064,002 Particulas de cobre (oropel pi
cado) _
Estados Unidos 1 490 L5 490
HIERRO 6 571 175 7 140 881
73,014,001 Lingotes, tochos, galapagos o
masas de hierro o acero
Estados Unidos 21 240 20 000
73,03A.001 Chatarra, desperdicios o dese-
chos de envases de hojalata de
hierro o acero _
Estados Unidos 63 320 87 879
73.03A,004 Chatarra, desperdicios o dese-
chos de hierro ¢ aceroc en pa-
quetes prensados, sin clasifi-
car ‘ _
Estados Unidos 25 870 7 700
73.,03A.005 Chatarra, desperdicios o dese-
chos de hierro o acero en pa-
quetes sin prensar ni clasifi-
car .
Estados Unidos L27 393 186 535
73.03A,006 Chatarra, desperdicios o dese-
chos de manufacturas de fundi-
ciones de envases de hojalata
de hierro o acero
Estados Unidos L1 520 12 51k
73.03A.008 Chatarra de carrocerias y/fo --
chasises de automdviles ]
Estados Unidos 37 400 17 550
73.03A,999 Chatarra,desperdicios o dese-
chos de manufacturas {(los de-
mas )
Estados Unidos Leé 910 71 200
73.04A,001 Granallas de fundicién de hie-
rro o acero incluso trituradas
o calibradas, redondas
Estados Unidos . 970 9 850



Table No, 26

(Contindo).

r

PRODUCTC, FORMA DE PRESEN-

TRACCTOH
ARAWCELARTA TACION ¥ PALv DI OmIGPN. Kilogramos Pceos
73,044,002 Grannllang de fundicidn de
hicrro o acerc incluso tri
turadnsn o cAalibradnd, ol
lares
Esbados Unidos 400 1 113
73,054,001 Polve de hicrro o acers
Latades Unidog 3 564 16 106
73,074,001 Dosbagtes cundrados o rectin
gulares © p1ldnqu111q5 de nie
rro o 5100 7 R
Estado UnLuDo 5 89/ 868 & 698 2%4
73,074,002 Dogbogtes ploncs o llantdn 7
Estados Unddos 7 720 12 200
MERCURIO 4 1 125
28.050.001 Merourin no especificado ;
Tatados Unldos 4 1 125
0RO 2/ %1 810 405 691
71,074,015 Alambre de oro, excepto 1o
enmprendido en la fraccidn
T1.07A.,013
fatndos Unidos 31 810 405 691
PLOMO 9 954 46 500
78,011,999 Plomo 1o espﬂcifivado (les
domd o)
Tetados Unidos 4 954 46 500
TIPANTO 200 600
25,.%240.005 Aronng opacificontes micrp
nizadas que contongen 96%
de dxido de titanio )
hetndes Unidos 200 &00
ZINC 51 636 171 563
79,034,002 Polve o partfeulas de zinc
Tatados Unidos 51 475 169 375



Tabla Nu, 26

(Goneluye).

71l.

FRAGCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-
ARANCELARTA TACGIOH ¥ PALS DE ORIGEN, Filogramos Pesos
79.034.,999 Zinc no especificado ‘
Estados Unidoeg 161 2 188
1/ (ifres preliminares
2/ Volumen dado ch gramos

TUENTE: Direceidn Gencral de Bzhadistica, S.I.C.
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Tabla No, 27

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN~

ARANCELARTIA TACION Y PAIS DE ORIGEN, Kilogromos Pesog
TOTAL: 743 616 424
AGATA 19 11 477
71.025.009 Agatas naturales 7 19 11l 477
Alemanin Occidentnl 2 1 947
Froncia 17 9 526
Nuewva Zelondin - b
ALABASTRO 1%7 820 36 734
25,154,001 Alnbngtro on bruto 87 425 13 042
Estadog Unidos B7 425 13 042
25,174,001 Llnbastro cn pedncerin cu-
yog lados no excedan de e~
5 cms. 50 395 23 692
Botndos Unidos 50 395 2% 692
ARCILLAS 95 578 965 33 767 104
25,074,004 Areillns refractarins cuyo
punts dg fusifn sen mayor
de 15007 €. cnvngndosg, ¢X-
cepto lns frncciones 25.074. '
001 y 002 9 827 734 6 912 988
Alemanin Occldental 63 150 - 117 680
REetados Unidos 8 598 044 5 765 444
Francin 1 100 000 926 795
Reino Unido 2 540 9 502
Suizn 64 000 93 567

25,074,005 Arecillas refractarine cuyo
punto dg fusidn sco mayor
dc 15007 0. n grancl, CXcep
to 1lns fracciones 25.074,001
y 002 85 620 100 26 521 %6



Tabln Nc, 27

(Contindn),

T34

FRACCION PUCHUGTO, SALL DS P UEE0N- .
AAHORTART.. TACION Y PAIS D CRIGEN, Kilogramos Fesos
(anad4d 98 124 - 31 397
Estados Unidos 85 227 138 26 478 334
Francia 294 838 1l 579
25,07A.006 Arcillas refractariss ex-
cento lag fracciones 25.-
074,001, 002, 004 vy 005 131 131 %3%2 756
Alemania Qccildental 25 000 48 104
Canadd 50 349, 38 100
Egtados Unidos 55 78 246 552
ASBESTO 39 222 609 12% 698 474
25,244,002 Amianto (asbesto) en fibra 36 345 147 118 737 703
Alemenia Qccidentel 213 3 333
Austria 3 9
Canadd 16 660 185 49 429 948
Bgtados Unidos 9 533 B45 21 827 369
Reino Unido 59 699 237 887
Suddfrica 7 589 727 27 733 049
Suiza 2 501 475 g 506 108
25,244,003 Anianto (asbesto) en polvo
o en capag, inclufdos los . ‘ L
degperdicios 2 877 462 4 960 771
Alemanih Oceldental 265 836
Austrnlia 6 15
Canndd 1 847 876 2 942 679
Estados Unldosg 752 218 1 334 730
Sugdfrien 276 450 &8l 831
Suizn 647 680
AZUTRE 394, 562 2 217 323
25,034,001 Azufre no pulverizado 50 1 587
Alemnnin Qccidental 6 196
Meaneia 24 1 391
25.034,002 Azufre pulverizado 218 673 1 163 506
Estndos Unidos 218 673 1 163 506
28,024,001 Azufre sublimndo o preci-~
pitndo 175 859 1 052 230
Alemonin Ceeldental 7 878 95 747
Estndos Unidos 167 979 956 437
Prancin 2 46
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Tabla Wo, 27 {Continun).

iy, o L

FRACCION PRODUCTO, FORMA DU PRESIN-

AFANCELARTA TACION Y PALS DE ORIGEN. Kilogramos Pecsos
BARTTA | | 120 702 287 624
25,114,001 sulfato de horio (espnto -
peando o baritn) 102 140 177 077
Hatndos Unidos 102 140 177 077
28,384,015 culfato de bario, grado —-
royos X 18 562 110 547
Alemnnin Occldental 18 562 110 547
BATXITA 25 986 408 18 761 856
26,014.001 Bauxita calcinnda 25 986 408 18 761 856
Egtndos Unidos 25 986 408 18 761 856
BLOEDITA 51 080 84 574
28.384.004 Sulfato de sodilo anhldro AQ 412 57 664
Estados Unidos 40 406 57 576
| | Paises Bajos & 88
28.38A,002 sulfato de sodio crigtnlino 10 23%2 2% 95%
Estados Unldos 10 232 2% 053
28.38D,009 gulfato de sodio no copeciw ~
ficado 436 2 957
Egstados Unidos 4356 2 957
| BORAX 19 216 68 047
25,30A.001 Poratos de sodio (borax) 19 216 68 047
Argentinn 10 00C 21 000
Estndos Unidos g 216 47 047
CALOTLA 754 062 900 461
28,424,018 Carkonnto de cnleio prg |
cipitado 754 062 900 461
Alemania Occidontal 5 900 106 997
Estados Unidos 742 798 784 895
Reino Unido H 364 8 569
CAOLIN 28 955 030 22 563 858
25.074,001 Gaolin, ein contenido de ) 7
§xido de fierro 2 BER 792 1 381 986

Memantia Oceidental 531 5 134



fabln No., 27 (contindn).

TRACCION PRODUCTC, FORMA DE PRE- _
ARANCELARTA SENTACTON Y PALS DE ORL Kilopgramos Pegog
GEN,
Patados Unidos 2 485 04l 1 168 142
Francis 50 69
Reino Unido 83 170 210 641
25,074,002 Caolin, excepto lo com-
prendido en la fraccidn ] ) 7
25,074,001 26 380 238 21 181 872
Alemanio Occldental 5 100 12 949
Chzcoglovaguia 70 000 84 350
Taindos Unidos 26 292 908 21 04% 226
Francin, 50 62
Feino Unido 18 180 41l 285
CARBON 382 5%5 928 115 281 949
27.,0LA.00L Hullngs, briguetas o coll
vustibles =dlidos nndlo
gos obtenidos de 1n hulla 379 828 607 112 888 012
Tetndos Unidos 379 785 858 112 848 259
Reino Unldo 42 749 %9 753
27.024.,00% Lienitos o sus aglomerados 2 391 452 1 508 780
Australina 100 000 97 518
Bebndos Tnidos 2 291 452 1 411 262
27.034.001 marbn {(inclufda Ia turcba
parn comn de animales) ©
aqus nglomerados 313% 193 843 533
Qanadsd 20 320 A1l 409
Aatados Unidos 292 573 801 493
Suecin 300 631
27.054,00L Corbdn de retorta 2 676 41 624
Estadog Unidos 2 676 41 624
COQUE 435 321 688 179 413 568
27,044,000 Coque o semicogue de hu-
1ln de lignitos o de tuxr _ )
b 132 467 294 618 037 810
Canndd 202 804 - l22 653
Boatndos Unidos 1%2 226 816 67 891 432
Franeia 37 331 21 475
Reino Unido 343 2 250
27,084,002 Coque de bren de hulla o
de otros alguitranes minera
les 1 474 062 1 276 771




Tnbla_No. 27

(Continﬁa),

76.

FRACCION PRODUCGTO, PORIM DR PRESEN-
ARANCELARTA PACTON Y PALS DE ORIGHENT. Tilogramos Pesos
Alemania Occildcutal 12 7306 236 854
Tatados nidos 1 461 326 1 0%9 917
27,144,002 coque de petréleo o de mines
reles bitwninosos 301 %80 332 110 098 987
Alemanin Occidentol 4% 239 182 391
Bermudas 1 110 097 1 665 120
Canadd 89 467 137 601
Letados Tnideos pg4 233 667 99 395 918
Francia B 732 387 873
Reino Unido aos 77 1 %24 740
suiza 4 695 955 7 007 344
CRIOLITA 20 659
25,284,001 wriolita o guiolite 20 659
tstados Unidos 20 G659
CUARZO 1 547 184 744 706
25,064,001 cuarzo, (excepto arenns -
naturales) cuarcita en bri
to, desbastada, sroceada -
por aserrado 1 547 184 744 706
Alemanin Occldental 4% 337 A5 0%8
Bélgica-luxenburgo 845 341 AGY 282
Batadog Unidos 658 506 244 %86
DIATOMI T 1 753 3 046
25,124,001 Morran de infusorios, ha-
: rinas,siliccas fosiles 0 -
lends ticrrag siliceas (por
ciemplos Hicselgul, tripoll
th, diatomita), de densidad
aparento igual © inferior a _ )
1, incluso c¢aleinndag 1 755 3 046
Alemania Occidentol . 5 3%
Fotndos Unidos. 1 748 3 0l3
TOLOMITA 5 853 16 610
25,184,002 Polemita en bruto, calclna- _
da o fritada 5 953 16 610
Alemania Occidental 5 950 16 56%
astndos Unidos 3 47
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Tabla No., 27 (Continda),

FRACCION PRODUCTC, FORMA DE PRESEN~

ARANCELARIA TACTON Y PAIS DE ORIGEN. Kilogramos Pesog
‘ FELDESPATO 1 161 113 72% 709
25,314,001 Peldespato no especificado 1161 113 723 709
Estadns Unldosg 1 161 113 T23 709
FLUDRITA 3 556 14 855
25,%14,003 Espato fluor o fluorita 3 556 14 855
Alemania Occidental 5 5856 14 855
FOSFORITA 1 147 094 544 113 479 823
25,104,001 Fogfatog de calecio (fog=
forita) 1 147 094 544 113 479 823
Alemania Occidental 5 080 333 471 947
Eztados Unidos @214 966 911 76 983 632
Marruecos 327 047 300 36 024 344
GRARITO 708 664 2 366 &87
25.044,001 Grafito natural (plomba-
gina) con un contenido -
en carbono grafitico igual
0o inferior al 90% 26 424
Bgtados Unidos 26 424
25,044,002 Grafito natural (plomba-
gina) con un contenido -
en carbono grafiticc supe ‘ o
rior al 90% 708 638 . 2 366 263
Alemania Ocecildental a3 325
Canadd 375 603 1 057 993
Estados Unidos 271 564 998 376
Paigeg Bajog 50 158
Reino Unido 4 112 31 218
Suiza 57 286 - 278 193
MAGNESITA 933 698 1 206 164
25,194,002 Carbonato natural de mag-
nesioc (magnesita) calecina
do, excepto lo comprendido : o _
enn 1la fraceidn 25,194,003 933 694 1 206 044
Estados Unidos 931 514 1 202 173
Pafscs Bajos 2 180 2 871
25,194.003 lia fnesita pesada 4 120

Eatadoa Unidos 4 120



Yitde

mabla No. 27 (Cohtinda).

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-

ARANCELARIA TAGTION Y PAIS DE ORIGEN. Kilogramos Pesos
MARMOL 5 477 609 8 622 624
25,15A,003 Mdrmol en bruto 4 560 1685 & 547 294
Bzstados Unidos 250 500
Grecia 31 240 49 960
Guatemala 894 351 . 890 339
. Ttalia 3 634 324 5 606 49%
25,154,004 Mdrmol agsaerrado en hojas de
espesor inferior o igual a :
5 cmd. ‘ 824 928 1 88% 780
Guatemala 64 606 126 917
Ttalia 7060 322 1 756 863
25,154,005 Mdrmol aserrado sn hojas de ,
egpesor superior a 5 CIS. 92 000 142 619
Italia g2 000 142 619
25,154,999 . Mdrmol no especificado (los .
demds) 516 48 931
Estados Unidos 516 48 931
MICA : 207 248 1 100 076
25,264,002 Mica en bruto o en ldminas

cuando no llenen los requl
sitos de la fraccilén 25.204,

001 72 584 289 926

Alemsania Occidental 102 7 431

Argentina 28 745 99 075

Estados Unidos % 566 168 974

Madagascar 171 14 146

25,264,003 Mica en polvo 123 529 726 107

Argentina 10 800 25 036

Brasil. 102 010 190 396

Estados Unidos 10 719 510 675
25,264,004 . Desperdicios de mica, eXcep
to 1o comprendide en la frag

cidn 25,204,003 51 135 84 343

Brasll 50 500 47 031

Estados Unidos 635 37 3le

PEDERWAL 30 131 62 623

25.174,004 Pedernal no especificado 30 131 62 62%

Bagtados Unldos 30 131 62 623,



Paola No., 27

(Comﬁindn).

79

PRODUCTO, FORMA DE PREDEN-

FEACCION
ARANCELARTA TACTON ¥ PALS DI QRIGEN, Kilogrambs Pesos
| PIEDRA POMEZ 437 1153 979 438
25,134,001 Piedra pdémez en bruto 1 279 & 422
Batados Unidos 1 279 b 422
25,134.002 Piedra pdmez en polvo 18 224 74 069
AMemania Oceidental 5 288 16 834
Estados Unildos 12 565 56 832
Palscs Bajos 371 4073
25,134,999 Picdra pémez no esgpecificada _
(lLog demds) 417 610 898 947
Alemania Occidental 20 85% 50 779
Austrina 80 104 264 199
Dinamarca 25 250
Egpnfin 138 997
Estados Unildos 316 4373 575 932
Francia 40 6 227
Jnpén 17 563
PIROFILITA 269 238 189 359
25,324,007 pPirofilita (silicato de - o |
aluminio naturnl) 269 238 189 359
Latados Unidos 269 238 189 %59
PODTASTO 92 546 591 63 925 323
28,054,001 Potnaio no especifiicado 118 7 515
Alemnnia Ocecildentnl 5 202
Egtndos Unildos 102 6 921
Ttalia 1L 392
28,174,003 Hidrdzido de potasio (po-
ta s cﬁustion% 1 363 039 3 924 657
Alemanin Oecidental 207 467 720 29¢<
Bélgica~Luxemburgo L4 000 238 988
Egtndos Unidos 1 021 240 2 81% 3%6
Japon 19 440 90 800
- Paiscs Bajos 4 780 32 984
Suecln 6 112 28 257
28,294,005 Fluoruro de potaslo 120 2 797
Alempnia Qccildental 22 1 0173
Eatadog Unidos ag 1 784



Tabla Wo, 27

(Continda),

80.

FRACCTION PRODUCTO, FORMA DE FPRESEN-
ARANCELARIA TACION ¥ PAIS DE ORIGEN. Kilogramos Pesgos
28,298,002 wosilicato de potaslo 213 539 569 594
Alemania Occidental 30 180 78 574
Bélgica-Luxenburgo 161 013 425 694
Betadog Unidos 22 346 55 326
28,290,002 Fluorure de potasio y titanio 15 771 175 BR22
Allemania Qccidental 1 719 24 428
Télgica-Luzemburgo 4 345 49 068
Estados Unidos 867 14 880
Reino Unido 8 840 87 146
28.334.003 Bromurc de potasio 33 110 365 624
Alemania Occidental 12 502 100 000
Bélgica~Luxemburgo % 560 26 181
Dinamaren 1l 683 13 614
Istados Unidos 10 089 171 849
Reino Unido 5 476 53 980
28,338,001 Bromato de potasio 13 968 228 519
Alemnanin Qecceldental 107 2 180
Egtadog Unidos 2 094 A2 433
Pnises Bajog 11 765 183% 906
28,330,003 Bromuro de potaslo, grndo
Te oo liyn 4 197 42 546
Alemania Oeccidental 118 5 914
Bélgica=luxemburgo 4 000 34 944
Estndos Unidos 79 1 688
28,344,001 Yoduro de potasio 3 119 196 228
Argentina 1 040 68 750
Bélgilen-Tuxenmburgo 1 000 5% 125
Estados Unidos 579 45 678
Reino Uniddo 500 28 675
28.354,002 sulfuro de potasio 1 256 9 150
Alemania Oeccidentnl 1 256 9 150
28,374,002 sulrito de poinslo 99 212 221 271
Alemonin Oceldental 81 400 260 149
Bstados Unidos 11 752 58 172
Francia 6 060 22 950
28,387,003 Sulfnto de potasio 958 468 763 Q75
Alemnnin Occldental 3 303 19 413
Dztndos Unidosg 848 5 707 297
Irlanda (fire) 349 24 525



Trhla No. 27

81,

(continda).

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN~
ARAWCELARIA TACTON Y PAIS DE ORIGEN, Kilogramos Pegos
Pafses Bajos 3 060 8 340
Reino Unido 61 % 500
28,3%8¢,002 Persulfato de potasio 47 531 227 952
Alemania Occldental 6 200
Betados Unidos 29 127 134 222
Trlanda (Eire) 1 100 15 530
Japén 5 250 25 000
Palzes Bajos 12 048 5% 000
28,380,008 oulfato de potagio, grado
ractlivo : 45 1 178
‘ istados Unidos 45 1 178
28,38D.0L2 Bisulfato de potasioc, grado _
reactivo %21 10 305
Alemania Occidental 321 10 305
28,400,011 Posfato de potasio %35 606 256 900
ALemania Occidental 136 7 592
Tgtados Unidos %5 470 249 307
28,40C,014 pivofosfato de potasio nor-
mal enhidro 4 985 34 T34
Estados Unidos 4 985 34 154
28,400,020 Pplifosfato de potasio 89 827 671 250
Alemsanin Oceldental 45 355 394 160
Ratados Unldos 44 472 277 090
28,400,007 Fonfnto tribdsico de potasio 36 1 192
watadog Unidos 36 1 192
28,400,008 Foafato dihfsico de potnslo 130 % 887
' Alemanis Occldental 29 1 083
Estados Unidos 101 2 804
28,400,009 Fosfnto monobdsico de potaglo 1673 3 373
Atemanin Occidental 67 2 360
matados Unidos Q96 1 013%
28,424,013 carbonato de potasio 1636 905 4 515 497
Alomanin Occldental 345 088 gg2 O70
Bélgica-Luxenburgo 789 531 2 034 800
Estndos Unidos 502 286 1 578 627
28,424,015 Tienrbonnto de potasio UeS.Ps 12 116 86 756



82,

Tobla Ne, 27 (Continin).

FRACCION PRODUCTO, FORMA DI PRESEN-~ '
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN. Kilogramosg Fesos
Alemanin Qccidental 9 116 73 887
Délgico-Luxemburgo 3 000 12 869
28,424,016 Bicarbonnte de potasio grndo 7
téenico 10 079 58 330
| Batndos Unildos 10 079 58 330
28,424,007 Bicarbonato de potasio con -
un grodo de purezn no deter-~
minndo 2 180 g 000
Reino Unido 2 180 8 000
28,42¢,003 Blenrbonnto de potasio 24 2 871
Alemnnin Occidentnl 19 521
Estados Unidos 46 1 773
Itnlin 29 577
28,42¢,008 Carbonnto de potnsio 181 1 783
BEstodos Unidos _ 181 1 783
28,438,002 Ferrocianuro dec potasio - 6 185 37 653
Alemanin Occldontal 50 1 517
Tinamarca 5 750 26 687
Bstados Unidos 385 9 449
28,438,004 Fervocinnuro de potngio 22 225 276 060
Alemnnin Occidental 19 236 21% 558
Egtndos Unidos 2 989 62 502
28.454,002 Silicato de potasio 332 053 958 119
Alemanin Qecidental 60 621 128 831
Bgtndosn Unidos 271 432 829 288
28,47C,005 Dicromato de potnsio 210 554 881 010
Alemanis Qccidental 94 846 4317 630
Dinamarea 93 963 380 295
Pnices Bnjos 21 226 78 849
Reirne Unido 520 4 236
28.47D.001 Permnngnnato d¢ potasio 15% 214 1 108 262
Alemanin Occldental 218 6 424
Dinamnren 97 496 615 750
Estndos Unidos 54 420 47% 713
Reinp Unido 1 080 10 375
28.47G.002 Estannnto de potnsio 4 496 148 896
Fetndos Unidos 4 496 148 896
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Tabla No, 27 (Continda ).

PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-

FRACCTION
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN. Kilogramos Pegos
28,47K.003. Cromnto de potaslo, grado -
reactlvo 4 497
Bstadog Unidos il 497
28.47K,005 Dicromate de potasio, grado
reactivo 19 1 611
Betados Unidos 19 1 631
28,47K,008 Permangonato de potasio,
grado reactivo , 769 14 260
Alemanin Oceldental 17 1 254
Estados Unidos 758 13 006
28,574,002 Borohidruro de potasio 8 7 899
| Fatados Unidos 8 7 899
287324 ,002 CLorato de potasio 1 140 4 000
Pragil 1 140 4 000
28,434,003 (innuro blonco de potasio 1 622 024 3 834 626
Fetndos Unidos 1 622 024 3 8%4 626
29,14B.007 Aecetnto de potasio 3 270 31 350
Jnpdn 3 270 51 350
29.14B,031 Sorbato de potagio 51 533 1 047 179
Alemania Occidental 46 779 930 847
Francia 2 500 66 676
Jnpdn 2 254 49 656
29,16C,006 Bitnrtrateo de potnsio 17 000 148 872
Bapafia 17 000 148 872
29,160,007 Tartrato de potasio ¥y =o- o
| dio A1 245 292 624
Alemnnia Ocecidental 2 000 13 000
Beloica-Luxenburgoe 8 000 58 593
Featados Unidos 855 12 884
Bapnfin 15 %80 104 68l
Prancia 15 030 103 466
29.16C,008 Tartrato de potnsio y antimg
nio 1 709 103 914
Alemonia Ocecidentnl 677 58 325
Eatados Unidog 52 4 916
Reino Unido 1 000 40 673
51,044,001 Cloruro de potasio 60 819 279 23 887 989
Alemania Occldental 206 922 148 732



Trbla No, 27

(Continda).

84.

PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-

PRACCTON
ARANCELARIA PACION Y PAIS DI ORIGEN. Kilogromos Posos
Estndos Unidos 60 607 277 2% 732 976
Palscs Bojos 5 080 6 281
71,044,002 Sulfeto de potnsio 19 568 383 13 13%6 505
Alemanin Oceidental 320 C00 229 785
Eatados Unidos 19 E38 383 12 906 810
31,044,003 (Mlerure dc potngle, grado
- reactivo 8 215
Alemanin Ocecidental 1 29
Tatndos Unidoes 7 286
31,044,999 Los demds AQ 420 81 997
Egtndos Unidos 40 420 81 997
31,054,002 Yitrato eddico potdeico 5 093 662 5 206 164
Chiic 5 093 662 5 306 164
29,158.003 Oxalnto de potasio 1 104 19 132
Alemonin Oceldental 1 011 14 832
| Baetados Unidosn 93 4 300
29,16C,011 Citrnto de potasio g 891 13%3% 867
Alemznin Occidental 350 4 600
Bstados Unidos g K4l 129 267
28,39C, 006 Nitrato de potasio, grado
reactivo 9 248
_ Eztados Unidos 9 248
28,420,007 Carbonate de potasio anhiw
aro 272 1 678
Bastados Unidos 272 1 678
SAL 550 241 636 222
25,014,001 gal comdn (Clorurs de sodio)
e grano 164 968 98 512
Eatadoa Unidos 164 G68 98 512
25,014,002 Sal comin (clorurc de sodio)
molida ' 24 784 21 088
Estados Unidos 24 T84 31 088
25,.,014.003 Snl desnnturalizada o blogues
' de sal comdn con adicidn de =
azufre, magnesio, cobre y otros
oligoclcmentos 615 560
Estados Unidos 615 560




Tabla No, 27 (Continda),

FRACCION PRODUCTO, TORMA DE PRESEN-
ARANCELARTA TACION Y PATS DE ORIGEN. Kilogramos Pesos
25,014,004 Cloruro de sodio U.3.P. 1 66
) Japén 1 66
25.014,005 Cloruro de sodio Q.P. 563 2 632
Alemania Occidental 101 927
Egtados Unidos 462 1 705
25,014,999 Cloruro de sodio no espe- ,
cificado (log demds) 359 310 503 364
Estadog Unidos 359 310 503 364
SILICE! 214 968 021 29 646 381
25,05A,001 Arenas silfceas o cuarzosas
con contenido de dxido de = ,
hierro inferior al 0,25% 191 940 6%4 28 950 418
Alemania Occidental 2 160 4 Q08
Bélgica~Luxemburgo 40 955 44 305
(lanadd 946 788 151 485
Eetados Unidos 190 772 649 28 504 572
Guatemala 382 125
Suecis 36 360 51 745
Suiza 141 360 194 178
25,054,002 Arenas sin tefilr, excepto =
lo comprendido en las fracw _
ciones 25,054,001 v 004 22 968 K22 675 594
Checoeglovaguia 70 306
Estados Unidos 22 894 952 571 731
Suiza 73 500 103 557
25.054,003 Arenas tefiidas 46 80 8 197
Bepafla 60 %6
Estados Unidos 46 688 7 804
India 58 357
25,054,004 Arena de 99,6% de dxido de
silicio, 0,003%de dxido de
hierro y 0.02% de déxido de _
aluminio 12 039 i2 172
Estados Unidos 12 039 12 172
TALCO 81 060 104 21 462 353
25,274,001 Bsteatita natural en bruto,

fesbastada o simplemente -



Tsbla No, 27

(Continda),

86,

PRODUCTO, FORMA DE PRESEN~

FRACCION
ARATCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN. Kilogramos Pesos
troceada por aserrado 80 917 604 21 172 399
EBetados Unidosa 78 722 604 17 282 482
Prancia EQO 000 185 888
Ttalia 1 995 000 3 703 ha9g
25.274,002 Talco no especificado 142 500 289 954
Canedd 54 975 193 717
Estados Unidosg 47 474 23 124
Trancia 1 . 2
Italia 40 000 7L 500.
Reino Unido 50 1 611
TIERRAS PULLER 163 396 5 473
25.074,00% TMerrag de batdn o tierras
decolorantes o purificadorag
excepto lo comprendido en la
fraccidn 25,024,007 163 396 T3 473
Batados Unidos 163 396 T35 473
VERMICULITA 406 Q76 264 445
25,32A.003 Vermiculita triturada, o ex-
foliads en laminillas, cuya
dimensidn sea hasta de 20 mnm, 405 498 26% 289
Eztados Unidos 405 498 263 289
58,034,003 Vermiculita activada 578 1 156
Estados Unidosg 578 1 156
YESO 798 738 1 004 799
25.204.001 Yeso natursl o anhidrita 134 657 148 340
Estados Tnidos 134 340 145 599
Trancia 317 2 741
25.20A,002 Yeso calcinazdo 643 772 714 867
Betadng Unidoa 613 772 678 304
Italia 30 000 36 563




Tabla No. 27 ({(Concluye),

87.

FRACCION PRODUCTO, IMORMA DE PRESEN- ,
ARANCELARIA TACION Y PAIS DL ORIGEN. Eilogramos FPesos _
38,194,034 Bgstuco o yeso preparado en

polvo o en pasta para tra-
bajos dentales 20 309 141 592
Alemania Occldental 252 921
Estades Unidos 19 971 140 461
Suecia 19 45
Suiza 67 165
1/ Cifras preliminares.

NOTA 3 No incluye la importacion a perimetros libres.

FURNTE: Direccién General de Bstadfstica, 5.I.0,
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CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Departamento de Bstudicos Bcondmicos,

INPORTACION NACIONAL DE MINERALES NQ METALICOS
POR PERIMETROS LIERES 1/

197¢2
Takla No. 28 7 — —
FRACCION FPROUUCTO, PORMA DE PRESEN- ,
ARANCELARTA TACION Y PAIS DE ORIGEN. Kilogranos Pegos
TOTATL : 13 936 867
ARCILLAS 860 781 806 50%
25,074,004 Areillnmg refrectarlas cuyo -

punte do fusidn sea mayor de
1500%¢, envagadasg, excepto -
las Traccionecs 25.07A.001 y

002 :
Estados Unidos 236 875 176 130
25.074.005 Areillag refractarias cuyo -

puntB de fusidn sgon moyor de
0-C¢, n granel, excepto -~
1Nw fraceiones 25,074,001 ¥
002
Estndog Unidos % 000 22 172

25.074.006 sreilllos refractariag, excepto
:L..l B ffL,&bCiOl’lOS 25007;\&00]-.’ OOE’
004 vy Q05
Estadoz Unidos 570 906 608 201

ASRESTO 225 795 423 292

25,244,002 Aminnto (asbesto) en Tibra
Bgtadog Unidog 140 900 292 922

25,244,003 Aminnto (asbesto) en polvo ©
ern capas, incluidosz los dog-
perdiclog ' -
Estadog Unldos 84 895 130 370

AZUIRE 114 820 82 573

25,0%4.001 Azufre no pulverizado
Estados Unidoes 120 600



Tabla No. 28

(Continda),

89.

PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-

PRACCION
ﬂRANGELARIA TACION ¥ PAIS DE ORIGEN. Kilogranos Pesosg
25,034,002 Azufre pulverizado '
Eostados Unildos 114 Q70 78 635
28,024,001 Azufre sublimado o proci-
pitado i .
Betados Unidos 630 3 338
BLOEDITA 159 809 100 763
28,384,001 Sulfato de sodio anhidro -
Letados Unidos 2% 679 18 738
28,%8A.002 ulfato de sodio cristalino
Ratados Unidos 116 130 82 025
BORAX 9 610 47 600
25,304,001 Boratos de sodio (Borax)
Egtados Tnidos 9 610 47 600
CALOTIMA 733 505 279 222
28,424,018 Carbonato de calcio preci- 753 505 279 222
pitado
Tatados Unidos T1% 505 268 222
Jnpon 20 000 11 000
CAOLIN 22 500 26 250
25,074,001 Cnolfn sin contenido de ©xi-
do 4o fierno
“stndos Unidos 22 500 26 250
CARBON 6 068 399 1 936 583
27.014,001 Hullns, briguctas o combus-
tibles sdlidos, obtenldos -
de la hulla i
Estadog Unidos 6 Q67 889 1 934 283
27,054,001 Carbdn de retorta
Estndos Unidos 500 2 200
‘ COQUE 326 233 295 720
27.044,001 Coque o semicogue de hulla,
’ de lignito o de turba _
Fotados Unidos 215 803 164 430



(Continta)

90,

Tabla No. 28

PRODUCTCO, FORMA DE PRESEN~

 FRACCION
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE CORIGEN,. Kilogramos Pesos
27,084,002 Coque de bres, de hulla o de
otros alquitranes minerales .
Estados Unidos 110 430 131 290
CUARZO 6 320 2 538
25,064,001 Cuarzo, (excepto arenas natu
raéles), cuarcita en bruto —-
desbastada, troceada por =se
rrado
Betados Unidos 6 320 2 538
DIATOMITA L54 158 264 332
25.124,001 Tierragy de infusoriosg harinag
gsiliceas, Ejem. Tripolita, ~-
diatomita con densidad menor
a l
Estados Unidos 154 158 264 332
GRARLTO 2 59
25.044.001 Grafito-natursl (plombagina)
con un contenido en carbdn -~
grafitico igual o inferior al
90%
Estados Unidos 2 5Y
MAGNESITA 5 000 6510
25.194.002 Carbonato natural de magnesio
{mapncsita) calcinado, excep-
tec 1o compreondido cn la frag-
cidn 25,164,00%
Estados Unidos 5 000 £10
MARMOL 145 378 335 719
25,154,004 Mfrmol aserrado en hojas de —
egpesor inferior o igual a -
5 cns. ,
Eatados Unidosz 8% 849 153 925
25,154,005 Mdrmol aserrado en hojag de -
espesor superior a 5 cms,
Eatados Unldos 25 191 46 €25



Tabla No, 28 (continda).
FRACCTON PRODUCTO, [FOEMA DE PRESIN-

ARANCELARIA TACTON Y PAIS DE ORIGEW, Kilogramos Pegos
25,15A.999 Mdrmol no especificado (los | 7
demds) 25 638 11% 156
Betados Unildos 19 625 57 006
Hong Kong 13 2 500
Ttalia ‘ 6 000 5% 650
25,174,002 _ Mdrmol en pedaceria cuyog -
. lados no excedan de 5 cms.
Hstados Unidos 12 700 242 013
MICA 1 745 11 226
25.264,002 Mica en bruto o en ldminas, -
cuando no llenen los requisl-
tog de la fraceidn 25.26A,001
_ Batedos Unidos 145 7751
25,264,003 Mica en polvo
‘ Estados Unidos | 1 600 3 475
PIEDRA POMEZ 146 363 393 501
25,134,001 Piedra pdémez en bruto
| Egtados Unidos 34 095 95 728
25.134.002 Piedra pdmez en polvo ]
_ Estados Unidos 86 994 185 041
25,1%4A,999 Piedra pdmez no especlficada
(los dends)
Estadog Unidos 25 274 112 732
| BAL 69 1%7 76 052
25,014,003 Sal desnaturaliszada, o blo-
ques de sal comin con adicidn
de azgufre, masgnesio, cobro u
Dtros oligo-elementos
_ | Tstados Unidos 66 538 73 725
25,014,999 Clorurc de sodio no especifi
cado (los demds)
Estados Unidos 2 599 2 327



Tabla No. 28, (Continda).

92.

PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-

FRACCION
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN. Kilogramos Peatcs
SILICE 1 032 039 %99 860
25,050,001 Arenas giliceas o cuarzosas -
con contenido de déxido de hig
rro inferior al 0,25% _
Estados Unidos 748 852 277 669
2%.054,002 Arenss sin tefiir, excepto lo
comprendido en las fracclones ,
25,054,001 y 004 270 282 116 5173
Estados Unidos 269 732 114 638
Japdn 550 1 875
25,054,003 Arenas ‘lefiidas
Estados Unidos 705 4 340
25,06A.004 Arena de 99.6% de déxido de —=
silicio, 0.003% de Sxido de -
hierrc, 0.02% de dxido de all
minio
Estados Unldos 12 200 1 338
TALCO &7 488 70 689
25.27A.002 Talco no especificado
Bstadog Unidos 67 488 70 689
TIERRAS FULLER 27% 898 380 893
25,07A,003 Terra de batdn o tlerras de--
colorantes o purificadorag eX-
cepto Lo comprendlido en la - -
fraccidn 25.07A.007 _
Fntados Unidos 373 898 380 BI3
VERMICULITA 98 867 229 490
25,.3%32A.003 Vermiculita triturada o exfolis
da en leminillas cuya dimensidn
sen hasta de 20 mm.
Estados Unidos 98 867 229 490
YESO 19 590 748 7 773 392
25,20A.001 Yeso natural o anhidrita 12 930 326 4 BAE 248
Estados Unidos 12 887 126 4 830 522
Japtn 43 200 15 726



93.

Tabla No. 28 (Concluye). _ , . . —

FRACCION PRODUCTO, IFORMA DL PRESEN-
ARANCELARIA TACION Y PAIS Db ORIGEN. Kilogramog Pesos
25,204,002 Yeso calcinado
‘ Bstados Unidos 6 660 367 2 026 669
38,194,034 Estuco o yeso, preparado en

polvo o en pasta para traba
jos dentales _
Bgtados Unidos 55 475

1/ Cifras preliminares

TUENTE:  Direccidn General de Estadfstica, 5.I1.C.



{MPORTAC 10N NACIONAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QUIMICOS

4.,

CONSEJC DE RECURSOS MATURALES NO REMOVABLES
Departamento de Estudios fcondmicos,

ELABORADOS A BASE DE MINERALES l/
197 2
Tabla No. 29,
FRACCION PRODUE:TO, FORMA DE PRESENTA o
ARANCELARIA CION Y PAIS DE QRIGEN. K1 LOGRAMOS. PESOS,
: TOTAL: 325 021 727
23.04C.003 Fésforo blanco 18 719 722 101 539 312
Canada 85 431 519 737
Estados Unidos 18 634 291 101 019 575
28.04C.007  Fésforo rojo o amorfo 94 801 1 695 1]
: Alemania Occlidental 25 . 698
Canadd a2 426 I &47 553
Estados Unidos 1 160 21 287
Italia 1 089 15 125
Japdn 2 25
Palses Bajos 98 10 423
28.05A.002 Sodio 2 359 819 13 668 901
Estados Unidos 2 855 216 13 632 9bL5
Italia 286 16 202
Reino Unido L 317 19 754
23,1314.002 Dioxido de silicio o silica
gel excepto 1o comprendido
en las fracciones 28.131J.001 _
y 00L 2 385 243 7 255 243
Alemania Occidental 507 900 1 Lh2 274
Bélgica 100 Q00 88 600
Estados Unidos 1 758 418 5 536 525
Francia 12 625 38 764
Paises Bajos 6 300 149 113
Reino Unido 5 67
28, 17A.001 Midréxido de sodio (sosa cdus
tica)}, ligquldo 12 120 722 11 384 635
Alemania Occidental 143 g 282
Estados Unidos 12 120 578 11 376 353
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Tabla No. 29 (Continda).
“FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESENTA
ABANCELARIA CION Y PAIS DE ORIGEN, K1 LOGRAMOS. PESOS.
28.17A.002 Hidroxido de sodio (sosa caus
v tica), sélido 699 267 1 316 924
E Alemania Occidental 14 161 91 594
B&lgica 6 720 28 763
Estados Unidos 666 666 1 146 103
Francia 2 0o4o 6 219
ltalia 2 160 15 675
Japén 5 40O 18 750
. Suecia 2 120 9 820
28.20A,001 Oxido de aluminio 80 706 130 76 572 996
: Alemania Occidental 122 870 509 239
Brasil 8 14
Canadéa Lt 964 96 324
Estados Unidos 19 776 183 23 112 068
Francia 8 480 43 547
Italia 214 150 609 L75
Palses Bajos -- 19
Panama 2 397 71 700
Reino Unido 134 398 859 283
Suiza 60 LO1 680 51 271 327
28,20A.002 Hidréxido de aluminio 8 193 635 10 777 222
‘ Alemania Occlidental 119 376 \ 243 899
Estados Unidos 8 023 811 10 234 Q10
Francia _ 625 9 877
Irlanda (Eire) 49 050 279 320
Japon 720 9 000
Suiza 53 1 116
28,20A.003 Corindones artificiales 2 543 451 9 069 533
' Alemania Occidental 165 425 852 514
Austria L3g 747 1 438 L46
Brasil 1 191 276 3 392 874
Estados Unidos 672 248 3 081 238
Francia 39 250 143 120
jtalia 4 505 24 850
Pafses Bajos 1 000 L 22%
Reino Unido 30 000 132 266
28,22A.001 Dioxido de manganeso 1 654 689 7 092 943
Alemania Occidental 62 475 299 051 |
B&lgica 50 400 227 336
Estados Unidos 791 439 2 432 749
Japén 760 375 4 133 807



Tabla No. 29

(Continda).

96.

PRODUCTO, FORMA DE PRESENTA

FRACC ION
ARANCELARIA CION Y PA}S DE ORIGEN. KILOGRAMOS. PESQOS,
\
28,264,001 Oxidos de estafio: éxido esta~
nnico u éxido estannoso 78 375 3 835 917
Alemania Occidental 328 18 753
Bélgica 250 13 336
Estados Unidos 17 042 089 121
Francia 226 17 510
ftalia 100 9 390
Japén 2 000 179 059
Reino Unido 58 429 2 608 748
28,288,002 Oxido de niquel 214 430 6 386 996
‘ Canadé 52 669 1 538 0B6
Estados Unidos 141 653 L 245 820
Francia 20 108 603 090
28,288,014 Anhidrido molibdico L2 133 1 306 099
Alemania Occidental 65 10 228
Estados Unidos L2 068 1 295 871
28.29C.001 Fluoruro de sodio y aluminio . 1 132 931 T 242 318
Estados Unidos 1 132 931 1 242 318
28.30A.002 Clorurco.de calcio, en escamas
o perdigones 5 964 027 5 407 932
Alemania Occidental 701 884 594 4O
Bélgica 508 274 L41 284
Estados Unidos 4 743 669 4 363 682
Polonia 10 200 8 565
28.31A.001 Hipoclorito de cailcio 1 717 439 11 189 324
' Alemania Occidental 17 400 103 688
Brasil 286 902 5hh 957
Estados Unidos 816 557 & BD6 43t
Japén 596 580 3 734 243
28,35A.001 Sulfuro de sodio 243 836 L30 385
Alemania Occidental L3 375 67 075
Estados Unidos 63 379 153 553
ltalia 56 592 81 791
Polonta 55 3390 76 388
Reino Unido 25 100 51 578
28,39A,001 Nitrato de sodio 1 561 660 2 627 123
Alemania Occidental 777 601 1 228 342
38lgica 25 40O Lo 431
Dinamarca 670 751 1 045 342




97 LR E

Tabla Wo. 29 (Contimia).

FRACC {ON PRODUCTO, FORMA DE PRESENTA

ARANCELARIA CION Y PAIS DE ORIGEN, K1 LOGRAMOS. PESOS.
Estados Unidos 55 116 256 97
Francia ‘ 2 192 9 31
Polonia 30 600 s 71
24,424,010 Bicarbonato de sodio, grado téc | |
‘ nico 5 712 L8O 6 338 758
Alemania Occidental 343 192 319 531
Beigica | 232 300 260 875
Esiados Unidos ' 1 264 743 1 890 852
Francia 399 140 453 965
Guatemala 28 “157
, Reino Unido 3 473 077 3 413 378
28.43A.001 Cianuro blanco de sodio 1 931 460 g 875 611
Alemania Occidental 519 231 2 603 21
Bélgica | 12 002 L2 934
Estados Unidos 1 0C6 149 5 306 507
Francia 25 000 133 750
Reino Unido 369 078 1 789 199
78.43A,002 Cianuro negro de sodio 1 622 024 3 834 626
- Estados Unidos 1 622 024 3 834 626
28.464A,00) Tetraborato de sodio anhidro,
grado técnico 11 630 471 18 601 207
Alemania Occidental & 130 20 000
Argentina : 10 138 23 639
Belgica ' - 5 050 - 12 531
Estados Unidos 11 605 517 18 513 087
Reino Unido 3 636 31 950
28,47AC.003 Dicromato de sodio 1197 10 134
Estados Unidos 1 197 10 134
28.56A,002 Carburc de silticio 1 837 621 - 8 986 120
Alemania Occidental 130 748 804 177
Brasil 15 108 Le 411
Colombia 14 007 51 892
Estados Unidos 992 800 L 408 945
Irlanda (Eire) 178 I 370
Italia 110 288 530 583
Noruega 511 0b6 2 740 875
Patses Bajos 15 000 23 313
Relno Unido 14 970 106 634
Suiza 33 479 271 920



Tabla No. 29 (Concluye).

98,

FRACC ION PRODUCTO, FORMA DE PRESENTA

ARANCELARIA CI1ON Y PAIS DE ORIGEN, KILOGRAMUS. PESOS.
28.42A.00k Cafbéﬁato de sodio anhidro 8 587 356 L 576 257
Alemania Occidental 7 12 , 152
Estados Unidos 7 984 9hh 4 258 768
Francia 602 400 317 337
1/ Cifras preliminares,

FUENTE: Direccidén General de Estadfstica. 5.1.C.



CONSEJO DE RECURSOS HATURALES NO RENOVABLES.
Departamento de Bstudlos Becondmicos.

TWDICE DE VOLUMEN DE LA PRODUCCION MINERA

1960 = 100
Tabla No. 30 o _ _
ANOS INDICE SUB-INDICE
GENERAL., METALLCOS NO METALICOS
1.968 118,75 105.55 166,75
1969 130,37 119.13 171.28
1970 147,17 139,04 176.79
1971 152,80 139,59 200,94
1972 16%,69 151,00 209.98
NOTA ¢ El grupo de los metdlicos lo forman: Arsénico, cobre, hierro,
manganeso, oro, plata, plomo y zinci en tanto gue los mo metd-
licos lo integran: azufre, barita, caliza, carbdn, fluorita
cida y metaldrgica, fosforita, grafito, sal y yeso. Se uti-~
1izd la férmuls de Laspeyres,
TITNTE: Caleulado con datos de la Direceldn General de Minas y Petrdleo,

S.PWN.
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GONSEJO DE RBECURSOS NATURALBES N0 RENOVABLES
Depertamento de Estudlos Econdmicos.

INDLCE DE VOLUMEN DB LA RXPORTACION MINERA

1960 = 100
Tabla No, 31
T gos INDICE SU3~INDIOE5_*
GENERAL  wEmLIcos  NO MEMALICOS
19€8 86,40 65,50 153,22
1969 79.11 55,89 144.8%
1970 65,82 | 49.26 112,68
1971 71.59 50,89 130,21
1972 74,48 59.15 117.89

NOTA:

FUENTE:

F1 grupo de los metdiicos lo forman: Argénico, cobre, hierro,
manganeso, oro, plata, plomo ¥ zincs en tanto gque los no me-
t41licos 1o integran: Azufre, barita, fluorita metal drglea y
fcidn, fosforita, grafito, sal y yeso.

Se utilizd la formula de Laspeyres.

daleulado con datog de la Direccidén General de Estadistica,
5.T.Cs
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CONSESO DE RECURSOS WATURALES NO RENOVABLES
Departanento de netudiog feondmicos.

TNDICE DE VOLUMEN DE LA TWPORTACION MINERA

1960 = 100
Tabla No., 32 o
ANO3 -iNDIGE : SUB~INDICES
GENERAL MBPALICOS sp METALTCOS
1068 308,31 285 .97 377 .00
1969 %60, 26 305,72 560.47
1970 41%.60 377.58 524,373
1971 376,41 361437 422,61
1972 %92.40 343,97 541,50
NOTA: El grupo de 108 metdlicos lo integrans: Aluminio, estafic, -

hierro, niquel y titanlo; en tanto gque los no meldlicos io
forman: Arcillas, asbestos, wawxlta, caolin, carbdn, cogque, . .
Posforita, magnesita, mdrmol, gilice y talco. .
e utilizd la formula de Laspeyres.

TUENTE: calculado con datos de 1& Direccidén General de Estadlstica,
S.I.G.
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CONSESO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Dapartamento de Estudios Econdmicos.

COTIZACTONES PROMEDIO ANUAL EN EL MERCADO DE NUEVA YORK
METALICOS

gentavos de ddélar por libra.

1972

Tabla No. 33,
PRODUCTO ¥ FORMA DE PRESENTACION PRECIO
ALUMINIO

En lingotes 26,742
ANTIMONIO

Importado 56.542

RifM, en bulto a Laredo 57.00Q0

Lone Star en bulto a Laredo : 68. 000
ARSENICO

Doméstico en bulto, en carros de ,
una tonelada, L.A.E.
Barco: Laredo 99.5% L1/ 2/ 120,000

Importado, puesto en muelle
N.Y. de 99.5% en barriles 2/ . 6,256,775
BERILIO

L.A.B., puertq dependiendo del
tamafio del lotes

En polvo de 98% 3/ | 54-66

fn mineralos, importado 4/ 30=35
BISMUTO

Bn lotes de una tonelada 3/ 3.583
cADMIO 3/

En lotes de una tonelada 2,441

En lotes mencres & una tonelada 2479
COBALTO g/

Tn perdigones mayores de 99%:

En tambores de 50 Kg. 2.500

En tambores de 250 Kg. 2,450

Tn tambores menores de 50 Kg. 2.550

En polvo a 300 mallas en tambores

de 50 Kg. 3.240

Extrafino cn tambores de 125 Kg. 5.890

Grades on lotes de 10 toneladas 2.550

Briguctas en lotes de 10 toneladag 2,580



Pabla No. 33 continda)

PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTACION

PRECIO

CQERE

Principnleg productores de BEstndogs Unidos 51.218

I.A.B. en refineria 50,593

Principales productores C.I.F., Europa 48.614

T.A.B. litorales del Atldntico 46,633
CROMO 3/

Aluminotérmico de 99.25%. 1.150

Tlectrolitico de 99.8%. 1,300

Pundido &l vacio 1.370
ESPANO '

Wueva York. 176.7-8
HIERRO (mineral) 5/

Mineral del Lago Superior

Procego DBegsemelrs

Mesabl 51.5% de Pe, 11,320

Regidn antigua 11,570

Otrog procegos:

Mesabl 51.5% de Fe, 11.170

Regidn antigua 11.420

Taconita sinterigzada 12.850

Paconita en nddulos 1%.250

Taconita en pellets 28,000
MAGNESIO |

En lingotes 57,166
MANGANESO

Con un contenido del 99.9% en cajas

(L.A,B. Puerto):

Regular 5 3%.250

Gon climinacidén de hidrdge po 33.250

¥n minerales: &/

Minime 4A8% de Mn con pocas

impuresnas 63-68

Minimo 46% de IMn., 61-63
MERCURIO

Metdalico 7 215.076
MOLIBDENO

En polvo hidrogenado rojo de 99,95%

Fn concentrados con un contenldo de

95% de MoS,: 4,000

Concentrads mdxino 1.720

Ndximo de 6xido on bolsas 2/ 1,920

Mximo de dxido en latas 2/ 1.920

Como subproducto dependiendo en grado 1.52-1.71
NIQUEL

Cdtodo ‘ 1.3%80

Sintorizado - 75 con punto de entrada 1,295

Sinterizado — 90 con punto de entrada

1,310

103,



Tabla No., 33(concluye)

PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTACION PRECIO
ORO 8/
Venta 56,905
Handy and Harman, N.Y. 56,740
PLATA
Handy and Harman, N.Y. 163.526
Metals Week, W.Y. 2/ 182,258
PLATINO
Detallistas 8/ 119.946
PLOMOC :
Comin, ¥.Y. 14,989
SELENIO 3/
Grado comin en polvo 9.000
Con alta pureza 11.500
TITANTO
Con 99,3% en lotes de
500 libras:
Mfximo 115 Brinel ;/ L1.32
En minerales:
Ilmenita con %4% de TiG,,
L.A.B. carro en el puer%o »
del Atldntico E/ 21,66~23,50
Rutilo 1/ 175,800
‘ Escorias 70% L.A.B. 5/ 49.830
TUNGSTENO
Bn lotes de 100 libras 3 500
Hidrogenado rojo, 99,99% 3/ 5 43 «94
En. mineralea con uxn nfnimo
de 65% de WO3
Wolframin 55.000
Scheelita 55.000
VANADIO (Pentdxido). 2/
En contenido de V20 1.500
Secado en aire 2.210
ZINgetalliwtﬂs (para exportacidn) 1.500
Distribuldo principalmente
en el Dste 17.660
/ Délares por tonel 1ada.
/ Comprende de julio a diciembre.
74 Délnres por Libra.
i/ Délares por unidad de tonelada corta,
g/ Délares por tonelada larga.
6/ Gentavos de ddlar por unidad de tone-
lada largn. .
%/ Délares por frageo de 76 libras.
8/ Délares por onza troy
9/ Contavos de ddélar por onza troy. :
FUENTE: Engineering and Mining Journal., MWetals Week.

104.
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CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Departamento de Estudios Econdmicos.

COTIZACIONES PROMEDIO ANUAL EN LGS ESTAROS UNIDOS
DE NORTEAMERICA
NO METALICOS

Délares por Tonelada Corta

| 1972
Tabla No. 3% | |
PRODUCTD Y FORMA DE PRESENTACION PREC IO
ASBESTO
Morrisviile, vt. |
3Z ' 395.12
LK 242.00
LT 155.00
5D | 182, 87
5R 155,62
6D 112.62
70 ‘ . 93,87
™ 52.87
/R 49.50
AZUFRE
Mexicano de exportacién, L,A,B. barco 1/
Brillante 26.00
Opaco 25.00
BARITA

Grado quimico:

seleccionado con 95% de BaS0y con contenido no

mayor de 1% de Fe 22.50 - 24.50
Grado magnético o por flotaciodn: ‘

Con 96% de BaSQy y contenldo de Fe no mayor de

0.5% : 26,12 - 27.00
Grado hdmedo:

Con 99.5% de Ba$O4 a 325 mallas en sacos de 50 7

Lbs. 55.00 - 78.00

BAUXITA 1/ '
L.A.B. puerto del Atléntico, importada, triturada
y calcinada



Tabla No. 34 {Continda)

106,

PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTAC1ON

pPRECITO

Grado refractario:
Minimo 87.75% de Al1,03 47.50
Super calcinada:
Minimo 88% de Al,03 53.37
BORAX
Grado térmico de 99.5% 56.25
Deshidratado, minimo 99% 103.25
Borato de sodio en concentrados
con 46% de B203 60.00
con 65% de B203 85.75
CUARZO .
Para fundir de todos tamafios, en prismas 330.00 - 1,100,00
Para piezas eléctricas y usos épticos de acuer ' g
do con su tamafio y grado 2/ 2.50 - 50.00
FELDESPATO
Carolina del Norte:
Por flotacion a 40 mallas W, 00 - 20.75
Por flotacién a 20 mallas 12.00 :
Por flotacidén a 200 mallas 21.50 - 26,75
Georgia:
a 200 mallas 24,50
a 325 mallas 25.50
a 40 mallas vy granulado 20,00
Conneticut:
a 200 mallas 22.50
a 325 mallas 23.50
o 20 maltas, granulado 15,50
FLUDRITA
Grado metaldrgico: 3/
En perdigones, 70% efectivo de Caf 68.50
Grado cerdmico calcinado y un conteniéo de si-
lice variable 3/
88 - 90% de CafF? 75.17
95 - 96% de CaF2 76.50 - 80, 166
97% dﬁ:‘- Can 854 ]7
Grado &cido, principalmente en saco con 97%
de CaFgz:
Por carro completo 78.50 - 85.17
Menor de un carro 78.50 - 85.17
Costoc por saco extra 6.00
En perdigones de 90% efectivo de Caf2 3/ 76.50



Tabla No. 34 (Continta)

107.

PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTACION PRECIOC
De procedencia mexicana:
Grado metaldrgico:
70% L.A.B, barco en Tampico 4L9.83
70% L.A.B. carro en frontera mexicana 48,45
Grado e iey o7 de ¢ Eagl
on mas de % de F» puesta en Eagle, Pass,
Con, mis del 37X de GaFz 9 62.00 - 67.00
FOSFORITA ‘
Granulada, lavada, secada, L.A.B, Tampa, Florida.
66.68% ‘ 6.50
68.70% 7.50
70.72% 8.15
74.75% 9,20
76.77% 10. 20
GRAFITO AMORFOQ
Criptocristalino, L.A.B, de lugar de origen de -
80 a 85% C.
Mexicano en bulto 4/ 24,00
MAGNESITA
L.A.B, Luning, Nev.
tnerte, grado inflamado 59.25
En sacos 66,258
L.A.B. Puerto loe, fla, en sacos 98.00
POTASIO 5/
En concentrados d& K0
L.A.B. Carlsbad, N.M.
Muriato 62% de K0
Estandar _ 34,53
Soluble 62-63% 36.72
Ordinario 40,02
Granulado 41,02
L..A.B. Trona, Calif.
Esténdar 43,00
Estdndar fino 45,00
Ordinario 47.00
Importado, costa del este en barco o almacenado:
Muriato 60% de Ky0: |
Estandar 64.00
Ordinario 70.00
SILICE
Amorfo en sacos de papel de 50 Lb. L.A.B. I1linois:
a 200 mallas de 90-95% 26,00
a 200 mallas de 96-99% 27.00

a 325 mallas de 90-95%

29.00



Tabla No. 34 (Concluye)}

108,

PREC IO

PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTACION
a 325 mallas de 96-98% 30.50
a 325 mallas de 98-99% 31,50
a 325 mallas de 99.5% L5, 00
“a 400 mallas de 99.99% 65.00
Menor de 15 micras de 99% 72,00
Menor de 10 micras de 99% 7 92,00
L.A.B. Arkansas, en sacos de papel de 100 Lb.
a 200 mallas 27.50
a 325 mallas 33.00
TALCO
Nueva Jersey: ‘
En pulpa mineral 10.50 - 12.50
Vermont:
a 325 mallas de 99% en bulto 20.00
a 325 mallas de 99,99% procesado, en bolsas 55.00
a 325 mallas de 99.99% beneficiado, en bolsas 81,00
Nueva York:
a 200 mallas de 96% 28.00
a 325 mallas de 99.99% kY, 50
a 325 mallas de 100% 80.00 - 90.00
California:
Estdndar 37.00 - 53.00
Fraccionado 37.00 - 71,00
Micronizado 62.00 -104,00
Para cosméticos L4, 00 - 65.00
Georgia:
a 200 mallas de 98% 14,00
a 325 mallas de 99% 25.00
a 325 mallas de 100% 75.00
TRIPOLI 6/
En sacos de papel por carro:
Blanco L.A.B. Elco Illinocis:
por flotacién a 200 mallas .30
Rosa y crema, L.A.B. Seneca, Mo:
Molida una sola vez 2.90
Molida dos veces 2.90
Por flotacion 3.15
VERMICULITA
En Montana y Carolina del Sur 23.42 - 36.08
1/ DG lares por tonelada larga. L/ Dolares por toneiada metrica.

2/ Déiares por libra.

6/ Centavos de délar por libra.

FUENTE: Engineering and Mining Journal.

5/ Centavos de délar por unidad de
3/ Délares por tonelada neta. . tonelada corta,



HONELTO DE BECURS0S NATURALES HO RENOVABLES
Departamento de Eatndics HoonSmicoa,’

¢ARGA MINSRA TRANSPORTADA FOR FEHROCARRIL

TONBLADAS
1572 -
Tabla Foo 35.
PRODUCD?TOS TOTAL ¥F., 0d. Fp. CC. FF. 0Q. ¥P.oC. FFe CCo
N. DR M. CH AL U, BBL DEL SONORA
P SURBSTR PACIFIQOQ Be GALIW,
T 0 T A Li 17 B&O 036 1T 347 601 202 125 102 098 200 T84 T 428
HETALICHRI
Argbnige o Cadmie 8 qnz T 992 - - 4% -
Minaral de Antimonio 10 955 10 784 - - 171 -
Hineral de Fierro 4 628 529 4 612 905 9 242 350 6 032 -
Yinersl de Manganwsd 155 277 154 054 X 223 - - -
Kinornl y Conoeniseds 48 Cobre 72 183 51 445 18 296 - 2 442 -
Mineral y Ooncentrade dg Plomo 315 397 303 132 10 pE - 1 284 -
Minersl y Concentradc de Zine 517 112 429 387 88 064 - 241 -
Mineral y Ooncenirade no especifiondo 107 714 Bs 213 - - 21 501 -
Oobre en barrag ¢ lingotes 108 658 68 z3d - - 40 620 -
Hieryo y Asoro en barres, lingotes o
planahas 860 687 855 094 - 4 283 1177 113
Ploms en berrap o lingotea 162 668 163 o007 - - 3358 326
Zino en barray o lingotes 73 521 61 636 - 15 12 290 -
Lingotes de plome antimonial 40 - - - - 40
Cobra eleatrolftiao 35 35 - - - -
‘Otros metales ne omepacificades en barras
o lingotes 17 393 17 193 - - 200 o
Otros produstes minerales met&lioon 441 185 427 245 3 878 109 9 290 873
¥0 MBETALICOS
Pluerita 993 191 906 193 - - 49 398 -
Barita y Fentonita 286 114 278 141 - 7 84711 C o2 -
Arene comdk y Oveva 621 332 535 084 10] 69 059 17 072 15
Arane silica ROT BTT 507 562 - - 15 -
Amufre 645 042 644 907 - 31 - 104
Cal 468 250 446 224 3884 2 028 15 539 1 394
Caolin 121 450 131 400 - - 50 Z
Pledra caliza 1 938 B3 1 938 604 7 209 - - -
Pledra de ysao 278 920 266 124 11 730 - 1 068 -
Fiedra para oonastruscidn 29 973 29 3046 55 82 174 358
8ol 305 019 283 335 3 49% 4 159 11 192 2 238
Yano 8 290 7 218 - 52 1930 101
Carbén minernl 1 991 488 1 952 996 36 682 31 1 758 -
Cogque 1 176 370 1 172 096 314 5 3 415 ) 110
Fiedre pomes ' 25 - - - - 25
Taqueaguite 525 - - - - 525
Roan Poafdzion 76 - - - - 176
Qtroz Productoa No Metfliaocs "1 DAz 276 1 017 812 T 711, 13 992 2 Q70 31

FUBNTE: Direccién Qoneral de Ferrocerriles en Opéracién 8.0.7.

¥ roportes direotos de lae empreses.
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CONSEIO DF RECURSOS NATURALES NO RENQVAELES
Departamento de Estudios Econdmicos,

PRODUCCION SIDERURGICA NACIONAL 1/

1972
Tabla No. 36 . _
PRODUCTOG . TONELADAS
METRICAS,
PRODUCTOS BASICOS
I. FERRCALBACIONES 76 845
1, Ferromanganeso 47 846
2, TFerrosilicio 14 916
3, Silicomanganeso 11 929
4, lTerromolibdeno 118
5. Ferrocromo 1 975
- 6, Otras 61
II. ARRABIQ 1 887 201
1, Bdsico 1 786 991
2. YPara fundicidn 100 210
IIT7. FIERRO ESPONJA ‘ 784 362
IV, ACERO 4 412 501
A, DE HOGAL ASLERMO 2 590 579
1., Para plezas vaciadas 1 036
2., Para lingotes destinados
a laminacidn 2 589 543
B. DE HORNO ELECTRICO 1 821 922
1. Para piezas vacladag 25 325
2, Para lingotes destinados _
"~ a laminacidn 1 788 216

3, Para lingotes destinados
a forja 8 381
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Tabla No. 36 (Continda), _ .

PRODUCTOS . | PONELADAS
METRICAS.

PRODUCHIS LAMINADOS Y PIEZAS VACIADAD

Y FORJADAS
m QT AL 3 444
‘WO PLAKOS 1 .507
1. Alambrdn 347
a) Paras trefilacidn 273
b} Para construcclon 44
¢) Para forja 29
2. Barrag para reforzar concreto ,
(varilla corrugada) 638
a) Grado estructural 357
h) Alta resistencila 280
3. Barras macizas (cuadradas, re— 7
dondas y exagonales) 123
a) laminadas en caliente 92
b} DPorjadas 2
c Estirndos en frio 20
a Tornendas 8
4. Perfiles comercinles ' 206
a} Angulo : 129
a.l Leminndo. en caliente 129
k) Solera 56
b.1l ILnminados en caliente 54
b.2 Tormndos en frio 1
¢) Otros (cannl, T y Z, etc) 20
c.l Iaminndos en c¢oliente 20
5. Perfileg estructurales 152
&) Laminndos 127
a,1 Angulo 22
n.2 Cannd 40
a,3  Vign 65
b) Soldndos 10
b1 dngulo
h.2 Cannl

b.3 Viga 10

398
613
254
819

184
351

173
249
924
775
856

079
795

3 045

995
703
703

551
843
708

741
741

269

967
445
323
199

202

202



nabln Mo, 36 (Contintn).

PRODUCTORS

11e.

e o e

TONELADAS
METRICAS y

IIL.

IIT.

II.

¢c) Formndos en frio
c.l Argnio
o.2 Chacol
c.3 Viaa
c.4 Egp:cinles

6. Materinl fijo paxn via

a Anclos

b Clnvon

C P .3

a Pros asloa
e

-

4

; PrLoguetns
Riel

7. Plezag vaclodos de noaero
8, Piezng forjadns do accro

PLANCS

1, Planchng (espesor mayor de 475

o 3/’161?)

5. Tminn (espesor hasta de 4.75mm Y -

menor de 3/16M)

ﬂg Tn caliente
v) Bn frio 3/

TUROS SIN COZNURA

1, Parn conduccidn

2, TPorns ademe petrolero
3, Tuberia de produccidn
4. Tuberin de perforncidn
5e Otros

PRODUCTOS DERIVADOS

LAMINA CON RECUBRIMIENTO

1, Lemina gnlvonizoadn
5. Idminn estofinda (hojnlata)

LAMINA DE ACERO ESPECIAL

14 100
13 037
1 063
4 523

=

266
4 257
26 232
g 292

544 554

1 184 189

504 577
79 616

208 042

61 643

104 396
15 062
2 578
24 403

250 951

76 038
174 913

7 524
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A —

Tnbln No. 36 (Conoluye) .

PRODUCTOR

POWELADAS
HITRICAS.

! 1., Ifmina emplomndd 7 013

2. Lénina al silicio 511

III, ALAMBRE 191 544
Iv, TIBOS CON COSTURA 266 571
1, Moyores de 115 mm de aidmetro 86 509

0 Darn conduccién g5 804

b) Prpa ndeno 797

a)  tubce mecidnicos 8

5. Hagta 115 mm de didmetro 179 962

a) Para conduccidn 122 609

b% Condult 10 330

o) Parn usos potrolercs 7 972

d Mlux 2 411

e) Mcednico 2% 755

f Otros 12 885

HOTAS ¢ 1/ Cifras sujetns 2 modificacidn,

2/ TLa produccifn de plezas fundidas y forjadas se esbtimd
en page o 1o produccidn de acero destinadn a estos --
productos.

3/ Incluye lrfmina degtinnda a hojalata.

FUENTE: Galeulndo on este dopartomento ¢OL dntos proporcionndos -

por la Comars Nacionnl de 1n Tdugtrin dc

Loero.

1 Hierro y del =--



EXPORTACION NACIONAL DE

114.

CONSRIJO DE RECURSOS WATURALES WO RINOVABLES

Departauento de Botudios Ec

onomicos.

MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SIDERURGICOS ;/

1972
Tapla No, 37
PRODUCTOS VOLUMEN vALOR
Toneladas Miles de Pegos
TOTAT MATERTIAS PRIMAS 6 654 1 360
1. Mineral de hierro 24 3
2. Chatarra & 630 1 357
_ POTAL PRODUCTOS STDERURGLCOS 418 155 888 829
I.  PRODUCTOS PRIMARIOS 5 566 10 005
1., Armbio 5 23
2, Terroaleaclones 4 493 8 616
3, Lingote de acero 1 070 1 %66
Ii. PRODUCTOS ELABORADOS ¥ DE CON-
SUMQ PINAL 412 589 875 B24
1, Planche y ldnina 219 130 413 792
2, Hojalata 770 2 71l
%, Cintasg, tiras y flejes - 60 272
4. Barrss para concreto 46 655 73 561
5, Baprras para otros usos 1 3%3 2 093
6, Alambre 18 153 31 580
7. Cable 1 732 10 203
§. TRieles y accesorios para via 43 178
g, Tubos ' ‘ 73 783 180 497
10, Codos, tes, conexlones, etc, 1 387 9 465
11, Canales y canaleras 104 L 187
12, Perfiles 20 283 65 732
15, Qlavos y grapas 1 333 9 046
14, Caden&s : 23 588
15, Recipientes de hierwo © acero 17 629 76 632
16. TFnvases de hojalata 145 1 906
17, Tapones y corcholatas 26 585
i/ gifrag preliminares.
FUENTE: Departamnento de Egtudione Reondmicos de 1la camara Naclonal de

im Industria del Hierro ¥ del Acero.
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CONSRBJIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVATLES
Departamento de Bstudlos Econdmicos.

TMPORTACICN NACIONAL DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SIDERURGICOS 1/

. 1972
Tabla No, %8 —
PRODUCTOS Toneladas Mileg de
Métricas., Pesns,
TOTAL MATERIAS PRIMAD 1 159 351 494 772
1, Mineral de hierro 109 667 21 959
2, Carbdén mineral 389 160 118 603
3. Cogue 132 625 6@ 202
4. Chatarra 527 899 286 008
TOTAL PRODUCTOS SIDERURGICOS 259 579 1 039 038
I, PRODUCTOS PRIMARIOS 14 923 40 460
1. Hierro de primera fusidn 11 808 10 Q32
2. TFerroaleaciones 3 115 30 428
IT. MATERIAL REELAMINABLE Y DESBASTES 50 632 44 739
| 1. Material relaminable 42 435 4 135
2, Deghaste primarios de acero 8 197 10 604
TIT. PRODUCTOS ELABORADOS Y DE CONSUMO
PINAL 194 024 953 839
1. Plancha 501 4 450
2, Ldmina en callente n 784 14 027
3; Ldmina en frio 2 857 2% 741
4, Ldmina con diversos recubri- _
mientos T 304 73 610
5. Hojalata 29 496 103 977
6., Planos inoxidables 5 02 63 364
7. Cintag, tiras y flejes 8 010 49 995
8, Barrag para reforzar concreto 451 s7e
9. BRarras macizas 8 973 37 774
10, Barros huecasg 4 026 27 013
1l. Barras con otros trabajos 726 5 483
12. Perfiles pesndos 20 537 T4 155
13, Rieles y accesorios para ving 48 492 97 042
14. Alsmbre de hilerro o ncero 5 %65 27 098
15. Cable BL8 5 733
16, Telas y enrejados de alnmbre 182 5 162
7. TOTAL DE TUBOS 32 148 145 435



Tabla No, 38 (Concluye).

116,

PRODUCT O I . Toneladas Mileg de
Métricag, Pesos,
a) Tabos sln costura 10 785 75 236
b} Tubos con cogtura 20 Q92 56 Q25
c) Tubos fundidos 719 2 562
d Otros 552 11l 612
18, Conexiones y accegorios para
"~ tuberia de hierro o mrcero 2 051 67 %21
19, Cannles y cnnaleras 10 60
20, Clavos y gropns de hierro o
7 acero ' 1 857 12 333
2l, Tornillos pernos y rcmaches 1 553 47 754
22, UCndenns 644 18 795
2%, Reciplentes cilindricog y -
tongques 4 164 28 741
24. Envogses de hojalata 887 8 454
25. Tapas de hojnlata y tapones
corona 1 071 6 456
26, Otros productos 796 7 494
1/ Cifras preliminares
FUENTE: Departamento de Estudios Beondmicos de la Cdmara Nacional de

1o Indugtria del Hlcrro y del Accro.
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COIISEJO TT RECURSOS NATURALES NO RENOVABLE%
Departamento de Bstudlos Bconfmicos.

SUB-PRODUCTOS QUIMICOS OBIENIDOS DE LAS PLANTAS COQUIZADORAS ;/

1972,
Tabla No. 39 |
CONCEPTO . UNIDAD VOLUMEN

SULFATO DE AMONIO K 3 420 030
ALQUITRAT Tit. | 78 634
BENZOL Tit. 5 585 048
BREA DE ALQUITRAW Ke 5 637 260
GAS CRUDO Ke e 202 695 362

S Gifras preliminares.

FJURNTE: Direccidn General de Minas ¥y Petrdles, S.P.N.



CONSEJO DR RECURSQS NATURALES

PRODUCCION MUNDIAL DE AZUFRE POR PAISES 1/

lMiles de Tonoladas Métricas.

118.

NQO RENOVABLES
Depnrtanento de Bstudios Beonduicos.

Tabhla No. 40,

PAITSES 1972

T 0T A Ls A4 197
Bgtados Unidos 10 160
Canadd 7 214
Japdn 3 048
Francia 2 235
México 944
Eapaiia 1 118
Paises Comunistas (cxcepto
Yugoslavia) 11 684
Otros 7 794
1/ cifrag Prelininares.

FULNTE: Connodity Data Sunnaries, Bureau of Mines, U.S.A,
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CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Departanento de Estudios Econdnicos.

PRODUCCION MUNDIAL DE BARITA POR PAISES l/
Toneladas Métricas.
Tabla No. 41,
PAISES 1972

TOTA Ls. 3 873 680
Estados Unidos 816 467
Alemania Occidental 408 233
México 261 403
Ttalia 199 581
Irlanda 16% 293
Perd 136 078
Canadd 127 006
Francia 108 862
Grecina 99 790
Marruecosd 90 719
Yugoalavia 81 647
Pafses Comunisias (excepto
Yugoglavia) 771 107
Otros 609 494

1/ Cifras Preliminares.

FUENTE: Commodity Data Summaries, Bureau of Mines, U.5.4.
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CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Departanento de Estudios Econduicos.

PRODUCCION MUNDIAL DE COBLRE POR PAISES 1/

Toncladas Métricas.

Tabla Ho, 4Z2.

PATSES 197z

T O TA L: 6 441 014
Estados Unldosg 1 504 113
U.R.5.85. 989 984
Chile 725 T48
Zonbia 771 107
Cannded 698 532
Zaire 417 305
Perd 217 724
Pilipinns 197 095
Australin 170 043
Suddfrica 157 161
China Popular 2/ 130 108
Japén 120 447
Polonla 88 886
México 78 720
Otros 174 041

%; Cifras Prelininares.

7 Tneluye otros paises asidticos de econonfa dirigida.
FUENTE: Annunire Minerais ot Metaux y Conmodity Data Summaries,

Bureau of Mincs, U.S.4.
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COWSRIJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Departanento de Estudics Econdnlcos.

PRODUCOION MUNDIAL DE FLUORITA POR DATSES 1/

Toncladas Métricas.

Tabla No., 43.

TAITBES 1972
T 0O T A L 4 699 218
México 1 042 392
Bstadog Unidos 2%5 B68
Canadd - 145 150
Africa 362 874
Asia (no comunista) 408 233
Buropsa Occldental 1 270 059
Pafses Conunistas (Excepto
Yugoslavia) 997 904
Otrog 236 738
1/ ¢ifras Prelininares.

PUENTE: Connodity Data Surmaries, Bureaun of Mines, U.S5.4.



122,

CONSEJQ DE RECURSOS NATURALES NO REWOVABLES

Departamento de Bstudios Econdmicos,

PRODUCCION MUNDIAL DE GRAFLTO POR PAISES 1/

Toneladng Métricas.
Tabla No. 44,

PATISES 1972

T O T A Lt 398 255

' Coreca del Sur ‘ 72 575

México 55 110

Australia : 21 772

Rep. de Malagin ‘ | 19 958

AMenania Cecidental - 17 237
Pafses Conunistas (excepto

Yugoslavia) _ 190 509

Otros 21 094

1/ Cifrag Preliminares.

FPUENTE: Conmodity Data Summaries, Bureau of Mines, U.S.A.



123.

CONBEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Departamnento de BEstudios Eecondmicos,

PRODUCCION MUNDIAL DB MERCURIO POR PAISES 1/

Toneladas Métricas.

Tabla Ko, 45,

PTATISES 1972

T 0 TA L 9 463

U.R.5.5, 1 633
Egpafin 2 174
Italin. | 1 380
México 776
Canndrd : 414
Chinﬁ fopulary 680
Egtndos Unidos 217
Yugoglavin 552
Turquia . 257
Japidn 225
Otros | 1 155

1/ Cifras Ireliminnres.

FUENTE: Annuaire Minerais et Metaux y Commodlity Data Summaries,
Bureau of Mines, U.S.4.
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CONSEJO DE RECURSOS NATURALES O RENOVARBLES
Departamento de Estudios Econlnicos.

PRODUCCTON MUNDIAL DE ORO TDOR PAISES L/

Kilogranos.
Tabla Noi 46,
PAISES 197°¢2

T 0 T A L: 1 446 624
suddfrica 850 326
T.R.3.3. 548 347
Canadd . 60 758
Batados Unidos 40 505 -
Japdn 19 240
thana : 18 951
Filipinas , ‘ 17 215
Rodesia ‘ 13 598
Brasil 5 642
Colombia | 5 208
laire 4 774
México 4 543
Diversos palses del Bloque , ,
Soviético 13 888
Otros 43 629

1/ gifrag Trelininares.

FUENTE: Annuaire Minerals ot Metaux y Conmodity Data Sunnaries,
Burcaw of Mines, U.S.A.
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CONSREJO DE RECURSOS NATURALES N0 RENOVABLES
Departanento de Estudios Bcondnicos,

PROOUGCION WUWDIAL DE PLATA POR PAISES 1/

Toncladas Métricas,

Tabla No. 47.

PATSES 9 7 2
T 0T A Tt 8 985.8
anadd 1 399.7
Estados Unidos 1 173.8
Terd 1 213.0
U.R.5.5. 1 203,2
México 1 165.8
Japdn %60.73
Bolivia 178.8
Suecin 121.3
suddfricn 105.1
Yugoslavia 104.2
Otros 1 965,06
1/ gifrag Prelininares.

FUENTE: Annuaire, Minerais ot Metéux v Cormodity Data Sunmaries,

Buresu of Mines, U.3.4.



PRODUGCION NUNDIAL DE PLOMO POR PALSES 1/

Tabla No. 48.

CONSEJO DE RACURS0S WATURALES
Departauento de Batudios

Tonelndas Hétricas.

126,

NO RENOVABLES

Ticondnicos.

PATISE

PUENTE: Annuaire, Winerais et Metaux y Cormodity
Burcau of Mines, U.S3.4.

1972

TOTA Ls % 441 860

fatados Unidos 567 898

T, R.3,8. 480 828

fustralia 399 161

Oﬂﬂadﬁ 371 946

Per 167 829

México 161 350

Yugoslavia 123 907

China Topular 119 088

Bulgaric 99 126

‘Marrﬁecog 77 786
- Buccia 77 098
Otros 795 843

1/ ¢ifrags Prelininares.

Data Sunnaries,
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CONSRJO DE RRECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Dopartanento de Estudios Dcondmicos.

TRODUCCION MUNDIAL DE YESO TOR PAISES é/

Wiles de Toneladas Mdtricas,

Tabla No. 49,

PATSES 1972
T0TA L 55 067
Egtados Unidos 10 616
Canndd 6 350
Froancine & 350
Reino Unido 4 536
Italia 3 629
Pafges Conunistns {(excepto
Yugoslavin) T 257
Otros 16 329
1/ Cifrne Drolininares.

FUENTE: Commodity Data Swmaries, Bureau of Mines, U.3.4.
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CONSEJC DE RECURSONS NATURALES NO RENOVABLES
Departamento de Estudios Leondmicos.

PRODUCCION MUNDIAL DE ZINC POR PAIGES i/

Toneladas Métricas,

Tabla No. 50,

"PAISES 1972

T0TA4A L3 5 588 260
Canadd | 1 260 987
U.R.S.S. 602 973
Estados Unidos 445 428
Augtralia ‘521 631
Pery | 344 730
Japdén 290 299
México ' 271 844
Polonia 2b2 089
Alemania Oceidental 162 618
Corea del Norte . 113 442
Chine Popular 108 412
Znlre 107 295
Italia ‘ 104 500
Otros | 992 012

i/ Cifras preliminares.

FPUENTE: Annunire, Minernis et Metnux. y Commodity data Summnries,
Burenu eof Mines., TU.S.A.








