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" ESENTACICHN

E1 Consejo de Recursos Minerales, presenta el Anuario Estadfs-
tico de la Minerfa Mexicana correspondiente al afio de 1976, con el fin de apor
tar un conocimiento -a través de informacidn estadistica- sobre la situacién -
econdraica actual de la industria minera del pais.

En este anuario aparecen en primer térinino los indicadores eco-
némicos de la minerfa, gue comprenden las estadisticas del valor de la produc
cibn minera y su relacién con el Producto Interno Bruto, el personal ocupa-
do en la industria y en la minerfa, el valor de la iriportacion y exportacion
minera cornparadas con el valor total de mercancfas importadas y exportadas
y la Balanza Comercial Minero-Metalfirgica.

A continuacifn se incluyen las estadisticas de la produccién mine
ro-metallirgica 7o [ ¢xizo, las cuales se presentan en forma detsllada atendien
do a la clasificacién de minerales methlicos, que se dividen a su vez en meta~
les preciosos y metales industriales, as{ com:o las de minerales no metili- -
cos; desglosindose las cifras de produccién en ambos casos, seglin su forma
de presentacifn.

Dentro de este mismo concepto, se presentan los cuadros esta-
dfsticos de produccién por Entidades Federativas, de los principales minera
les metilicos y no metélicos.

En seguida aparecen las estadfsticas de las exportaciones minero

metalfrgicas, las que se desglosan de acuerdo a la fraccidn arancelaria que -



corresponde a cada uroducto segin su forma de presentacifa, indicidndose
ademds ios pafses de destinc,.

Los cuadros con cifras de Liavortacidn de minerales, también se
gresentan por fracciones arancelarias y pai foog de origen,

Asimismo, se incluyen ectadisticas cel intercambio comercial de
productos mineres entre México y los nafses de la Asociacién Latinoamerica~
na de Libre Comercio,

Por dltimoe, se preseata el sromedio anual de las cotizaciones in-
ternacionales de minerales metdlicos y no metdlicos, asi como otras estadis-
ticas mineras relacionadas con la nroduceidn siderlrgica de M&zico, lo expor
tacidn e importacidn de materias privias y produc g siderirgicos v la produc-
cidn mundial de log urincivales mineralass,

Bsperamog que la informacifn estadistica conteaida en este anua-
rio, sea de utilidad a las perscnas, empresas e Instituciones relacionadas con
1a industria minera, come un medic sara el mayor asdlisis y comoren sién de

los oroblemas de esta actividad, que les sermita realizar una mejor evalua~- -

cién acerca de log recursos mincros del nais,

x

Rytendemes ua sincero agradecimiento a la Bireccidn General de
nstadistica de la Secretaria de Prorramacidn y Presupuesto, asi como a la Di-
recclén General de Liinas de la Sceretarfs de Patrimonio y Fomeato Industrial,

por su amvsiia colaboracién que permitié elaborar cste anuaxrio.



INDICADORES ECOMOMICOS DE LA MINERIA,

CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerenclia de Estudlos Econdmicos

1972 - 1976

Tabla No. 1

PRODUCTO INTERNO BRUTO PERSONAL OCUPADO

MilTones de Pesos Mlles de Personas

ANOS NACIOMAL  MINERO % A0S INDUSTRIA MINERI/ %
1972 512 300 7 171 1.40 19072 3 120 3.32
1973 6520 700 -9 107 1.47 1973 3 130 3.45
1974 812 900 13 250 1.64 197k 3 ' 133 3,38
1975 983 200 13 123 1.33 1975 Iy 095 141 3.k
1976 l/ 1 214 710 16 785 1.38 1876 L 268 150 3.52

1/ Cifras prellminares,
FUENTE: Banco de México, S.A, y DI-

reccldn General de Mlinas, -
S.P.y F.l.

PRODUCCION MINERA
Millones de Pesos

AROS TOTAL METALJICOS HNO META
MINERO L1COS
1972 7 171 5 251 1 920
197 9 107 6 733 2 374
197 13 268 10 516 2 752
1975 13 128 9 263 3 D&5
1976 16 785 12 381 L Lok
FUENTE: Direccidén General de Minas,

S.P. y F.l.

FUEMTE: Sindlcato Naclonal de Traba-
jadores Mineros y Oflcina de Pobla--
c1én, Direccidn General de Estadlstl
ca, Secretaria de Programacién y Pre
supuesto,
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Tabla No. 1 (Continda)

IMPORTACI!ON

Mitlones de Pesos

4

NAC TONAL

4fios MINERIA %

1572 36 668 1330  3.63
1973 b7 668 2 356 5,01
197k 75 709 218 5.56
1975 82 252 L 956 6,03
1876 1/ 90 989 3 195 3.0k

1/ Cifras preliminares.

FUENTE: Direccidn General de Esta
distica, Secretaria de Pro
gramacioén y Presupuesto.

EXPORTACIOHN

Millones dc Pesos

£0S  NACIONAL  MINERIA %

1972 22 810 2 683 11.76
1573 25 881 L 657 17.99
1974 35 625 6 09k 17,28
1975 35 733 5 637 15,77
1976 1/ 51 088 6 835 13.38

1/ Cifras preliminares,
FUENTE: Direccidén General de Esta
distica, Scecretaria de Pro
gramacion y Precsupuesto.
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Tabla No. 1 (Conctluye)

- BALANZA COMERC IAL MINERO-METALURGICA

(Miilones de Pesos)

CONCEPTO 1972 1573 1974 1875 1976
{. EXPORTACIONES 2 683 Lk 657 6 094 5 637 6 835
A.- METALICOS 1 585 3 642 L 557 4 027 L 899
B.- NO METALICGS 998 1015 1 537 1 610 1 936
I1. IMPORTACIONES 1 330 2 386 4 218 L 956 3 L95
A.- METALICOS 576 1 408 2 581 2 842 1 780
B.- NO METALICOS 754 978 1 637 2 114 1 715

SALDO TOTAL 1/ + 1353 + 2 271 + 1876 + _ 681 + 3 340

—————  SSSS—

A.- METALICOS + 1109 + 2234 + 1976 + 1135 + 3 119
B.- NO METALICOS + 244  + 37 - 100 - 504 + 221

1/ (+) Superdvit; (=) D&ficit.

FUENTE: Direccién General de Estadfstiéa, Secretarfa de Programacidn y
Presupuesto. '
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CO#SEJD DE RECURSOS MINERALES
Gerenclia de Estudios Econdmicos

PRODUCC ION MINERO-METALURGICA EN MEXICO

1 9 7 6
Tabla No, 2
CONCEPTO TONE LADAS MILES DE PESOS
TOTAL: 16.784_691
A,- METALICOS (En contenido
metilico) 12 380 509
l.- METALES PREC10S0S 3.324.133
Oro 1/ 5 064 331 280
Plata 1/ 1 326 243 2 992 853
I1,- METALES INDUSTRIALES 9_056_376
Antimonio 2 5k46 136 911
Arsénico 4 165 28 701
Bismuto 557 117 231
Cadmio 1 844 157 434
Cobre. 88 970 1 678 490
Estafo 4L81 57 981
Fierro 3 6L4k4 317 1t 900 053
Mangancso 163 156 317 117
Mercurio 518 25 700
Mo tbdeno 16 1 188
Nfque!l 56 3 3183
Plomo 200 027 1 515 293
Setenio 58 24 391
Tungsteno 235 31 509
Zinc 259 183 3 060 994
B.- MINERALES NO METALICOS
(Tonelaje bruto) - L 4oL 182
Arcillas impuras 111 362 3 341
Asbestos 1 -
Azufre o 2 149 682 1 805 466
Barita 270 063 93 546

Bentonita 55 583 5 558



Tabfa No, 2 (Concluye)

12

CONCEPTO TONELADAS MILES DE PESOS

Bloedita (Sulfato de -

sodio) 228 025 57 006
Calclta L 902 £39.
Caliza L 762 632 71 440
Caolfn 71 350 5 708
Carbon 2 156 152 24 204
Celestita 22 157 L 293
Coque 3/ 2 187 857 1 236 1h0
Diatomita 26 294 3 155
Dolomita 347 007 20 820
Feldespato 73 239 9 521
Fluorita 896 535 855 058
Fosforita 224 428 17 954
Grafito 60 337 37 Lo9
Magnesita 23 186 8 811
Marmol 2 Lhko 563
Mica 1 303 652
Perlita 14 555 728
Sflice 5/ 509 029 76 354
Talco 192 - 58
Tierras Fuller 20 108 2 011
Wollastonita 1 143 206
Yeso 1t 414 237 63 641

. ~ S S .

FUENTE

Volumen en kilogramos.

Se reficre ol carbdn no destinado a la coquizacién.

Incluye el carbén de importacién dedicado a ese fin.

Incluye la produccién de fosfatos,

incluye cuarzo, arena para vidrio y materiales silicosos.

Direccién General de Minas, S.P.y F,{.
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econémicos

PRODUCC ION DE METALES Y MINERALES EN MEXICO
SEGUN FORMAS DE PRESENTAC ON

1976
Tabla No. 3 _ — _ ‘
PRODUCTO Y FORMA DE TONELADAS MILES DE
PRESENTAC ION PESOS
TOTAL 16_78% 691
A.,- METALICOS (En contenido metélico 12 380 509
l.- METALES PRECI0SOS 3_324_133
.- Oro (Kilogramos) 5 064 331 280
Afinado 4 688
Barras impuras 225
Concentrados 129
Minerales naturales 22
2.- Plata (Kilogramos) 1 326 243 2 992 853
Afinada ; 1 091 807
Barras impuras 159 027
Concentrados 65 796
Minerales naturales 9 613
I1.= METALES INDUSTRIALES 9.056.312¢6
1.- Antimonio 2 546 136 911
Barras impuras 593
Plomo antimonial 516
Minerales naturales 1 437
2,- Arsénico 4 165 28 701
Arsénico blanco 4 159
Arsénico negro 6



Tabla No. 3 {Continta)

14

PRODUCTO Y FORMA DE TONELADAS MILES DE
PRESENTAC ION PESQS
3.~ Bismuto 557 117 231
Afinado 266
Impuro 291

4,- Cadmio T 844 157 434
Afinado 710
Impuro 389
Concentrados 669
Oxido de cadmio 76

5.,- Cobre 88 970 1 678 490
Afinado 75 418
Barras impuras g9 757
Concentrados 3 739
Minerales naturales 56

6.- Estafio 481 57 981
Afinado 332
Impuro 149

7.- Fierro 3 644 317 1 900 053
Pali ts 1 030 562
Concuittrados 792 Lok
Mineral natural 1 821 261

8.- Manganeso 163 156 317 117
Concentrados 152 125
Mineral natural 11 031

9.- Mercurio 518 25 700
Metalico 5183



Tabla No. 3 {ContinGa)

15

PRODUCTO Y FORMA OE

TONELADAS MILES DE
PRESENTAC 1ON PESOS
10.- Molibdeno 16 1 188
Mineral 16
1t.- Nfquel 56 3 383
Metdlico 56
12,- Plomo 200 027 1 515 293
Afinado 163 189
Antimonial 9 476
Barras impuras 17 066
Concentrados 9 553
Calcinados 240 -
Gretas 204
~ Minerales naturales 232
Sulfato de plomo 67
13,- Selenio 58 24 391
Mineral 58
4. - Tungsteno 235 31 509
Mineral 235
15.- Zlinc 259 183 3 060 994
Afinado 171 341
Impuro 582
Aluminizado 3 869
Concentrados 60 397
Escorias 12 983
Oxido de zinc 6 540
Sulfato de zinc 2 715
Carbaonato de zinc 77

Minerales naturales

\

679
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Tabla No. 3 (Continda)

PRODUCTO Y FORMA DE TONELADAS MILES DE
PRESENTACION PESOS

B.- MINERALES NO METALICOQS

(Tonelaje Bruto) L Lo4 182
1.- Arcillas impuras 111 362 3 34
Mineral 111 362
2,- Asbestos L -
Mineral 1 -
3.- Azufre 2 149 682 1 805 466
el ? 0% L
4,- Barita 270 063 93 546
Mineral 270 063
5.- Bentonita 55 583 5 558
Mineral 55 583
6.- Bloedita (Sulfato de Sodio) 228 025 57 006
Mineral 228 025
7.- Calcita 4 902 539
Mineral 4 902
8.- Calize 4 762 632 71 440
Mineral L 762 632
.- Caolfn 71 350 5 708

Mineral 71 350
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Tabla -No; .3 fébh%{nﬁalwA’

PRODUCTO Y FORMA DE TONELADAS MILES DE
PRESENTACION PESOS
10:- Carbén 1/ 156 152 24 204

Mineral 156 152
i1.- Celestita 22 157 b 393
thefai 22 157
12, Coque 2/ 2 187 857 i 236 140
MetalGrgico 2 151 523
é?ﬁﬁgigé coque %g ggs
13.- Diatomita 26 294 3 igé
Mineral 26 194
14, - Do lomi ta 347 067 20 Sid
Mineral 3&7 Odf
15, - Feldespato 73 239 9 55{
| -Mineral ) 73 239
16.- Fleorita 896 535 855 058
~ Mineral 896 535
17,1 Fosforita 3/ 224 428 17 954
Mineral 324 428 |
18:¢ Grafito 60 337 37 409
Mineral 60 337
19,- Magnesita 23'156 8 Sf{
Minerai féilé6



Tabla No. 3 (Concluye)

18

PRODUCTO Y FORMA DE TONELADAS MILES DE
PRESENTACION PESOS
20,- Mérmol 2 L4g 563
Mineral 2 449
21,- Mica 1 303 652
Mineral 1 303
22,- Perlita 14 555 728
Mineral 14 555
23,- Sllice L/ 502 029 76 354
Mineral 509 029
24.- Talco 192 58
Mineral 192
25,- Tierras Fuller 20 108 2 011
Mineral 10 108
26,- Wollastonita 1 143 206
Mineral 1143
27.- Yeso 1 414 237 63 641
Mineral T 414 237
1/ Se refiere a carbén no destinado a coquizacién,
2/ incluye el carbén de importacién dedicado a ese fin,
3/ Incluye la produccién de fosfatos,
Ly Incluye cuarzo, arena para vidrio y materiales silicosos,
FUENTE: Direccidén General de Minas, S.P.vy F.1,
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econdmicos

RESUMEH DE LA PRODUCCICH MIIIERG-HETALUREGICA EM MEXICO
(i{iles de Pesos)
1972 - 1976

Tabla No, L

Aflos TOTAL METAL 1COS % MO METALICOS %

1972 7 171 027 L 251 138 73,23 1 919 889  26.77
1973 9 105 230 & 732 609 73.93 2 37L 221 26,07
1974 13 248 126 10 515 871 = 79.26 2 752 255  20.7h4
1975 13 123 Lot g 262 036 70.56 3 865 589 29,LL

1976 16 784 691 12 380 509 73.76 L Lok 182  26.24

FUENTE » Elaborado en esta Gerencla con datos de la Direccldn General
de Minas, S.P. y F.lI.
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CONSEJO DE RECURSOS MIMERALES
Gerencla de Estudios Econdmicos

PRODUCCION DE METALES PRECIOSOS EM MEXICO
POR. ENTIDADES FEDERATIVES 1/

Kilogramos vy COnzas Troy

Tabla No, 5
0O R O P L T A

ENTIDAD Kilogramos GOnzas Troy Kilogramos Onzas Troy
TOTAL: 5 LEs 176 346 1_387 169 44 598 b5k
AGUASCALIENTES 5 161 12 643 Loé 481
BAJA CALIFORNIA NORTE 3 96 33 1 061
BAJA CALIFORMIA SUR 3 96 137 L 405
CHIAPAS 1 32 28 900
CH I HUAHUA 585 19 130 320 205 0 294 815
COAHUILA 9 289 L8 297 1 552 782
DURANGO 1 321 L2 471 141 721 L 556 L29
GUANAJUATO 1 233 39 642 184 213 5 922 577
GUERRERO 130 L 180 59 793 1 922 387
H1DALGO 627 20 159 154 160 L 956 352
JAL1SCO 15 432 30 271 973 234
MEX1CQ 35 1 125 16 223 521 581;
MICHOACAN 29 932 34 484 1 108 685
MORELOS 6 193 17 389 559 068
NAYARIT 14 450 748 2Lk 049
NUEVO LEOH - - 82 2 636
OAXACA _ 229 7 363 10 090 324 4Ot
PUEBLA - - 257 8 263
QUERETAROC 3 96 26 695 858 263
SAN LUIS POTOSI 242 7 78 6L L8L 2 073 206
S INALOA L2 1 350 18 657 599 836
SOMORA 385 1t 735 63 360 2 037 068
TAMAUL I PAS - - 1 304 Lt 924
ZACATECAS 5783 18 583 181 L1k 5 832 587
ORIGEN DESCONOCIDO - - L81 15 L6k

1/ Contenido Metallco.

FUENTE: Elaborado en esta Gerenclia con datos de la
ral de Minas, S.P. v F.l.

Direccidn Gene~--



PROBUCC I GH DE LOS PRINCIPALES METHLES HIDUSTRIALES
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CONSEJO DE RECURSOS MINERhLES
Ccrenciﬂ de Estudios Econdmicos

Eit MEXI1CO, POR ENTIDADES FEDERATIVAS 1/

TOHCL@DAP
Tabla Moi 6
EMNTIDAD COBRE FIERRD MLHGAHESO  PLOMO Zhic
TOTAL: 86 62 zﬂg;g,z_z 163 156 150 k10 247 868
AGUASC/ALIENTES 1 oho - - 26 73
BAJL CLLIFORMIL MORTE 1 - - - -
BAJA CLLIFONMIL SUR 2 098 - - - -
COLHUILA 102 116 739 - 12 315 -
COL IMA - okt 144 - - -
1 HUAHUL 0 283 985 510 3 092 95 LLO 133 867
CHILPAS 6 - - . - -
DURANGO 302 L25 530 2 578 5 821 3 590
GUANAJUATO 153 - - 286 T .
GUERRERD 622 361 - 10 597 17 953
11DALGO { 1o T« {52 8 6 357 12 700
JLLISCO 59 0458 817 k 295 -
MEX | CO 9 - - 300 -
M1 CHOACAN % 911 13 £92 228 281 .
MORELOS 13 - - 363 -
MAYARIT 20 - - 8 -
NUEVO LEON 1 - - 3 -
OLXACA 1 7 k2 - 5L -
PUEBLA - - - 5 -
NUERETARC 757 - - 1 756G 1 807
s/i LUIS POTOSE 3 20 - 3 2k 2 693 23 612
S IMALOY. 518 r Lo - 2 505 9 948
SONORA 50 4ok - - 1 013 1 017
TLMAULEPES - - - L2b -
2L.CLTECAS 7 575 - 1 173 19 726 43 276
ORIGEHM DESCONOCIDO 7 - - I -

1/ Contenido Metélico

FUENTE ¢
dc Minas, S.,P,

y

Elaborado en csta Gerencla

con datos de la Direccidn General
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CONSEJO DE RECURSOS MIHMERALES
Gerencia de Estudios Econdmicos

PoanUCC Il DE LOS PRINCIPALES MINERALES MO METALICOS
POR ENTIDADES FEDERATIVAS 1/

TONELADAZ
1976

Tabla MNo. 7 _ . .
ERTIDAD AZUFRE BARITA CARBOM FLUORITA

TOTAL : o 149 602 270 53 L 6hk9 628 896 535
COAHUILA - 6l &7 5 648 208 142 781 .
COL IMA - Lo L29 - -
CHIAPAS 37 935 - - -
CHIHUAHUA - 2 219 - 174 975
DISTRITO FEDERAL 7 686 : - - -
DURANGO - 19 131 - 60 245
GUANAJUATO 7 646 - - 170 114
HIDALGO - - - 302
JALISCD - 7 - -
MICHOACAM - 546 Log - -
MUEVD LEONM - 83 9560 - -
PUEBLA - 1 136 - -
SAN LUIS POTOS] - - - 341 350
SONORA - - 1 k20 -
TAMAULIPAE 11 105 - - 6 320
VERACRUZ 2 085 310 - - -
ZACATECAS - 1 878 - L78

P, . N, [Re——— - PTa—

1/ Tonelaje bruto.

FUENTE: Elaborado en esta Gerencia con datos de la Direccién
General de Mlnas, S5.P. v F.l.
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COMSEJO DE RECURSCS MIMERALES
Gerencla de Estudios Econdmicos

PRODUCCION DE CARBOM Y COQUE EM MEXiICO
Toneladas

Tabla HNo. &
} CARBOHN
AT0S '"TODO UMO" 1/ LAVEDO COQUE 2/
1972 3 613 929 2 0kt 768 1 755 519
1973 L 263 137 2 1,08 552 1 934 W71
1974 5 155 739 2 918 L497 2 070 607
1975 5 193 L4S 2 906 0OLJ 2 038 00L
1976 5 649 528 2 Llg 38L 2 187 857
1/ Comprende la totalidad de carbdn extraido a bocamina, In-
dependientemente de su uso,
2/ Incluye el carbén de importacién usado para coquizacién,
FUENTE ; Direccidédn Gencral de Minas, S.P. y F.l,



24

CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencla de Estudios Econdmlcos

CONSUMO DE CARBON MIMERAL EM SUS DISTIMTOS USOS
Miles de Toneladas

Tabla Mo, ©

N INDUSTUIA MITIERD AMDUSTRIA INDUSTRIA
AMQOS METALURGICA ELECTRICA SI1DERURGICA TOTAL
1972 503 110 L 146 L 949
1973 778 18 b 6ko 5 532
197k 855 145 5 230 6 230
1975 918 143 5 672 6 763
1976 1 051 150 6 306 7 507

FUENTE : Calculado en estea Gerencia.
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econdomicos

EXPORTAC IOH MINE\?-META%UREIC& DE MEXiCO 1/
9 o

Jabla No, 10

CONCEPTZO P ESCS
TOTAL : 6 835 639 876
Ao METALICOS L 899 228 858
t.- METALES PRECI0SOS 1 782 876 000
Oro 7 : -
Plata 1 782 876 000
[1.- METALES INDUSTRIALES 3 116 352 858
Lluminio 26 kLG
fintimonio 49 502 7h4b
Arsénico S 27 657 235
Bismuto Lol onr o nnirnop g2k 487 -
Cadmio G b b e o265 183 9k
Cobre 187 858 689
Hierro _ 105 924 076
‘Manganeso i HOVILUO4§LT D MTIELo 17130 199 981
Mercirio (S 11 124 794
Plomo 582 390 139
Selenio 19 080 345
G Tungsteno 18 841 628
Zinc 1 792 207 726
‘No especiflcados 74330 622
"B.~  MINERALES MO METALICOS 1936 411 018
f.brastvos Naturales =~ = . : S b2 80
L,labastro 558 bl
Argiltlas - Lo bheh GG
Lsfalto . 15 000
V- o Rzafre o o - 750 003 22%1.
Balastro : 22 809
Barita 27 thh 203



Tabla HNo. 10 {Concluye)

CONCEPTZQ PESOQOS
B3entonita 6 983
Caliza 148 1LL
Caolin 30 751
Carbdn 10 810 00L
Celestita 6 904 981
Cuarcitao 51 840
Diatomita 7 162 765
Dolomita 331 032
Feldespato 117 834
Fluorita 598 003 612
Fosforita 382 900
Graflito 2L 768 720
Guijarros 2L 000
Magnesita 161 §55
Marmol 1 756 36k
Mica 3 597
Perlita 7 853 876
Piedra Pémez 109 731
Piedras Preciosas o Semipreciosas 33 926 259
Sal 376 L06 224
Silice 532 361
Talco : 59 747
Tezontle 130 102
Tierras Fuller 32 479 49l
Vermiculita 123 896
Wollastonita 613 687
Yeso 55 242 056

1/ Cifras preliminares
FUENTE : Direccion General de Cstadistica, Secretarfa de Progra-

macién y Presupuesto.
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CONSEJO DE PECURSOS MIMERALES
Gerencia de Estudios Econémicos

RESUMEN DE L~ EXPORTACION MINERO-METALURGICA
Mlles de Pesos
1972 - 1974

Tabla Mo, 11

ANOS TOTAL METALICOS % NO METALICOS %
1972 2 653 021 1 505 L35 62,82 997 586 37.18
1973 Iy 555 800 3 &b 725 72,20 1 015 075 21.80
1974 609k 276 b 557 28 7L,00 1537 030  25.20
1975 5 636 957 b 027 M3 71.45 1608 5L 28.55
1976 1/ 6 835 6L 4 899 229 71.67 1 635 411 28,33
1/ Cifras preliminarcs.,
FUEMNTE : Ela' »ro'0 en esta Gerencia con datos de la Direccion

Cencral dJde Lstadisti ca, Secretarfa de Programaclon vy
Presupucsto.
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COMSEJO DE RECURSOS MIMERALES
Gercncia de Estudios Econdmicos

EXPORTLCION MINMERC-METLLURGICE DE MEXICO
POR PLISES DE6DESTINO
Tabla No. 12
PL )T SES PESOS %

TOTAL 6 835 639 076 100,00
Llemania Gecidental 20 020 537 0.29
Llemania Oriental 3 020 175 0,05
Antil1las Holandesas 8 Lot -
Argentina 2L 564 61L 0,36
Lustralia 122 700 -
Lustria 7 901 -
Bahamas 78 60k 023 1.15
Béleica-Luxemburgo 33k 198 473 k.89
Belice L33 341 0,0t
Bolivia 87 701 -
Brasil LEo 913 356 6.60
Canada 107 567 886 1.57
Colombia 5L 517 220 0.560
Costa de Marfil 029 868 0,01
Costa Rica 28 787 840 0,42
Cuba 2 oLl 921 0.03
Chile L 282 194 0.06
China Continenta! 1 623 406 0,02
Dinamarca 9 372 -
Ecuador 2 3oL 795 0,04
El Salvador O 512 8Ly 0.12
Espoiia 3 575 502 0,05
Fstados Unldos 2 502 2h8 GL5 36,61
Finlandla Le )93 309 0.7‘
Francia 23 k25 945 0.34
Grecio 356 199 912 0.53
Guatemala 30 821 530 0.545
Haitf 125 912 -
Honduras 1 309 089 0.02
Hong-Kong 320 912 -
Hungria 13 702 696 0.20
India 36 070 Lit 0.53
Italia 135 715 401 1.98
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Tabla Mo, 12 (Concluye)

PAJ] SE S PESOS %
Jamaica 3 582 675 0.05
Japon 546 607 867 8.00
Jordania 5 L25 -
Nicaragua 1 850 038 0.03
Moruega 23 0h1 935 0.3h
Nueva Guinea 1 38L -
Nueva Zelandla : 3 200 -
Paises Bajos 190 L05 053 2.79
Panamd 13 343 773 0.20
Perd : 7 364 871 0.11
Polonla L 9k 613 0.07
Portugal 635 058 0.01
Puerto Rico 14 830 -
Reino Unido 107 081 335 1.57
Repdblica Dominicana 8 272 129 0.12
Singapur 2 078 -
Suecla 5 024 363 0,07
Suiza L5 038 754 0.85
Tallandia 2 013 -
Trinidad y Tobago 7 765 -
Uruguay 15 179 063 0.22
U,R.S.5, Lo 382 LLS 0,59
Venezuela 55 348 617 0.81
Yugoslavia : - 22 481 k70 0.33
No especificados 1 1 790 398 625 26.19

1/ El1 renglén de "Mo Especificados' comprende una serie de
pafses cuya clave aparecid con nimero equivocado en la -
fuente que se sciala. Tamblién incluye en forma global, -
la exportaclién de Plata, por no disponerse de los paises
de destino, a la fecha de la publicacidén del presente --
volumen., Todas las cifras deben tomarse como prelimina-
res,

FUEMTE: Direccidn General de Estadistica, Secretarla de Progra--
macién y Presupucsto,
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES,
Gerencia de Estudios Econdmicos

EXPORTACION MIMERO-METALURGICA DE MEXICO
[ LOS PALISES DE L& ALALC

Lfinado 500 380 185

1975
Tabla Mo, 13 . , o
. o , _ %
PAJSES ¥ PRODUCTOS KILOGRAMOS 1/ PESOS  DEL VALOR
Totealbl 615 362 436 100.00
ARGENT INA 2b 564 615 4.00
capMlo 146 618
En polvillos 3 192 146 618
HIERRO 176 122
Manufacturas de -
fundicion 958 176 122
MANGAHE SO 1 911 541
Bidxlido grado ba-
terfa, en concen=--
trados 2 120 922 1 911 5kt
MERCUR1{0 1 708 201
Metadlico 47 939 t 708 201
PLOMO 758 145
besperdicios o -
desechos 21 6L% 758 145
SELENIOD 380 185
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Tabla Mo, 13 (Continga) y
PAISES Y PRODUCTCS KtLOGRAMOS 1/ PESOS DEL VALOR

OTROS MINERALES METALICOS
NO ESPECIFICADOS 14 394 891

Metales comunes en bru
to o manufacturados,

“Cermets " 53 03t th 394 391
CARBOM 229 396

Activado 19 968 229 395
DIATOMITA b 99 4ok

283 ﬁg};gg superior 2 108 131 L kg9 Lok
PERLITA 2L2 6L6

~Activada 28 840 242 646
TIERRAS FULLER 117 375

Tierras de Batan =

(Fuller) 51 200 117 375

BOLIVIA 87 701 0,01

HIERRO 20 305

Manufacturas de -

fundicidn &30 50 305
ZINg 9 396

Sin afinar i3k 5 070

Afinado 75 L 326



Tabla Mo, 13 (Centinda)

32

%

PAISES Y PRODUCTOS KILOGRAMOS 1/ PESOS DEL VALOR
TIERRAS FULLER 28 000
Tlerras de Batén
{Fuller) 10 200 28 000
BRASIL .50 913 356 73.27
ANTIMONIG 3 077 9k2
En bruto 57 996 3 077 9k2
ARSEH1CO 4 931 928
Trioxido con pureza
superior a 98% 85k 275 L 931 928
BISMUTO 2 016 230
En bruto 10 649 2 016 230
CADMIO 919 700
En bruto 15 LL2 872 3k4
En polviltos 1 027 L7 356
COBRE 561 105
En polvo o particulas 1i 003 561 105
MANGANE SO 219 253
Biéxldo grado bateria,
en concentrados 105 575 219 953
MERCUR [0 % 658 653
Metallico f2L 7568 L 658 659
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Tabla No., 13 ({Continda)

PAISES Y PRODUCTOS % 1LOGRAMOS 1/ PE SOS DEL %ALOR
PLOMO 39 _170_281
Refinado L 890 126 39 170 281
SELENIO L 283 178
Aflnado 7 322 L 233 178
Z1IC 320 695 871
Afinado 32 Lah 316 328 695 871

OTROS MIMERALES METALI-

€0S MO ESPECIFICADOS 13_172_74L5
Metales comunes en -
bruto o menufactura-

dos 'Cermets" 807 722 13 172 745
AZUFRE 31_603_310

Sin refinar 39 o0k 915 31 603 310
DIATOMITA 245 324

ton molido superior a

200 mallas 525 2L6 745 324
PERLITA 3 387 526

fictivada 1 53C 728 3 242 156

Dilatada 3k 739 145 370
TIERRAS FULLER 13_1469_60k

Tlerras de Batadn ~
(Fuller) 5 112 940 13 L69 604
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Tabla Mo, 13 {Continda) ~ ‘ .
PAISES Y PRODUCTSS KILOGRAMGS 1/ PESOS DEL VALOR

COLOMBIA 5l 817 220 3,91
ANT IMON 1O Lo 823
En bruto i 050 Lo 823
CADMIO 92 780
En bruto 1 531 92 780
COBRE 317 350
Aleado en lingotes 16 842 317 350
MANGAILE 50 1 ko8 087
Bidxido grado baterfa,
en conccntrados 1 659 087 1 L08 087
MERCURIO 138 415
Metdlico 2 561 138 L15
PLOMO 3 320 01k
Sin refinar 439 oiz 1 964 827
Refinado 2L7 752 1 355 187
ZINC 45 909 983
Afinado L L5y LG .5 909 983
LRCILLAS 100 K75

Ho especificadas,
excepto dilatados Ls 822 100 575
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Tabla Ho, 13 (Continda)

[>)

PAISES'Y PRODUCTOS KILOGIAMOS 1/ PESOS DEL VALOR
CroLiIn ' 30751
Caolin 10 O7L 30 751
DIATOMITA 75 636
Con molido superior @
200 mallas 5l 555 75 636
PERLITA ' 781 557
Activada Lk2 900 769 oLy
En bruto 5 060 12 510
SIL{CE 3 236
Arenas naturales sili -
ceas O Cuarzosas 1 537 3 236
TIERRAS FULLER 2 598 013
Tierras de Batéan .
(Fuller) 1 188 300 2 598 013
CHILE L4 282 194 0.5
ZINC 1 877 232
Sin afinar 199 16 137
{.finade Lg 951 1 86Y 095
ARCILLAS 13 298

Hlo especificadas,
exxcepto dilatadas 5 220 13 298
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Tabla Ho. 13 (Continla)

7%

PLISES Y PRODUCTOS KI1LOGRAMOS 1/ PESGS DEL VALOR
DIATOMITA L2 90k
Con molido supcrior a
200 mollas 30 C5h L2 90h
FLUGR I TA 13.875
De concentracldon supe-
rior a 97% 25 552 73 G75
TIERRAS FULLER 2 274 835
Tierras de Batan
(Fuller) 84t 500 2 274 305
ECULDOR 2 00k 795  0.45
HIERRO 100 252
Hanufacturas de fun- | .
aicidén 1 Sak 100 252
MANGAIZSD 510 904
3iéxido grado bateria,-
en conhcentrados 291 148 510 90k
PLOHO 2 758
En polvo 197 2 755
AR 578 311

Afinado : Lo LL7 L7353 311
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Tabla No, 13 (Continia)

PAISES Y PRODUCTOS KILOGRAMOS 1/ PESOS DEL %ALOR
ANCILLAS 72 552
2:c23%§°3fi§$§325 28 303 72 582
BENTOM1TA - 29
Bentoni ta 9 29
DIATOMITA 42 090
Con molido superior a
200 mallas 23 018 L2 090
PERLITA 14 178
Activada L 120 14 178
SILICE 73 255
Arenas naturales sili-
ceas O Cuarzosas 30 19k 73 255
TIERRAS FULLER 1 510 436
Tlerras dc Batén :
(Fuller) 586 500 1 510 436
PERU 7364 871  1.20
MAHGANE SO - - 1138

Bioxido grado baterla,
en concentrados 1 035 1 138
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Tabla No. 13 (Continda) ]
PAISES Y PRODUCTOS K ILOGRAMOS 1/ PESOS DEL 6ALOR
ARCILLAS 115 141
e conbeCal 15tadas 5k 3bh 15 141
DIATCHITA 533 51k
ton molido superior a
200 mallas 300 659 533 614
FLUORITA 821 101
De concentracion infe-
rior o fgual a 97% 937 560 821 101
PERLITA 861 171
Activada 239 7h9 861 171
SILICE 18 383
Arvenas naturales sili-
ceas O cuarzosas 12 120 18 383
TIERRAS FULLEDR 5 014 323
Tierras de Batdn
(Fuller) 1 473 900 5 014 323
URUGUAY 15 179 068 2.47
MERCURIO 151 222
Metalico 2 016 151 222
PLOMO 3 hos 368
Sin refinar Lo 9Gk 310 872
Refinado h99 577 3 18k 496
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Tabla to, 13 {ContinGa) _
PAISES Y PRODUCTOS KILOGRAMOS 1/ PESOS DEL JALOR
ZiNG 9 Bhg Ok
Afinado 979 902 6 8L9 oLl
AZUFRE 1 382 698
Sin reflinar 2 009 990 1 382 698
CARBOM 151 ho2
Activado 15 620 151 Lo2
DIATOMITA 16 978
Con molido supecrior &
200 mallas 7 193 16 978
TIERRAS FULLER 132 356
Tierras de Batén
"(Fuller) 30 600 132 356
VEMEZUELA 55 348 617 9.00
ARSENICO 63_978
Tridoxido con pureza su-
perfor a 9C% 13 033 63 978
HIERRO 1 656 264
g?gﬁfacturas de fundi-~- 50 053 | 656 26k
MAMGANE SO 757 06
En minerales 391 700 525 277
Bidéxido grado batertia,
en concentrados 430 7h2 262 529



o, 13 {Continda)

Lo

faEia. - ; 7
PAISES ¥ PROBUCTOS KILOGRAMOS 1/  PESOS  DEL VALOR
PLOMO 3 999 319
Sin refinar 624 19h 3 078 513
Reflnado 124 349 920 806
zine - br112813
‘Afinado L 175 5430 b2 712 873
" ALABASTRO _s.3h32
,,‘*E“ bloques 3 300 3 L32
ARC ILLAS - _ _ 94 5ho
llo especificadas, :
excepto dilatadas 36 126 gl 540
CARBON 3 072 372
Lignitos y sus aglo-
merados L, 752 22 56 203
Activado 119 600 815 475
DIATOMITA | 38 876
Con molido superior a :
200 mallas 2L oLy 38 676
FELDESPATO 50,750
Con molido superior a
200 mallas 5C 200 50 750
PERLITA 930 861
Activada 223 887 812 950
Dilatada 23 117 911

k6



k1

Tabla No, 13 (Concluye)

4
PAISES Y PRODUCTOS KILOGRAMOS 1/ PESOS DEL VALOR
TIERRAS FULLER 1-222-222
Tierras de Batén
(Fuller) 798 150 1 937 739

1/ Cifras en peso bruto

FUENTE « Elaborado en esta Gerencia con datos de la Direccién Gene-

ral de Estadfstica, Secretarfa de Programacidn y Presupues
to,
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CONSEJO DE RECURSOS MIMERALES
Gerencia de Estudios Econdmicos

EXPORTACION MEXICAHA DE MINERALES METALICOS, POR PRODUCTOS 1/

1976

Tabla MNo. 1k

FRACCIOM PRODUCTO, FORMA DE PRESEN

ARANGELARIA TACION Y PAIS DE DESTIHO KILOGRAMOS 2/ P E S 0 S
TOT&L: hggngzgg_;g
ALUMIHIO 26 4hL6
76-01a-01 Aluminfo en 1ingotes L o1l 26 Lhé
Belice L 011 26 LL6
ANT MO0 49 502 74k
26-01b-01 Mincrales de antlimonio 6 102 316 39 274 703
Estados Unidos 6 056 736 39 210 965
Guatemala u5 580 63 738
26-01b-02 fntimonlo en concentrados 12 180 503 190
Alemanla Occldental 12 780 503 190
81-04a-03 Antimonio en bruto 190 063 g 724 851
Srasil 57 996 3 077 942
Colombia 1 050 Lo 823
Estados Unldos 131 017 6 606 086
ARSEHNICO 27 657 235

28-11a-01 Trldéxido de arsénico, cu-
va pureza sea inferior o :

fqual a 958% 50 196 277 92
Estados Unidos 50 126 275 816
Guatemala 70 2 126
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Tabla HNo. 14 (ContinGa)

FRACC|ON PRODUCTO, FORMA DE PUE°EN KILOGRAMOS 2/ PESOS
ARAMCELARIA TACIOM Y PAIS DE DESTIHO |

28-11a~02 Trioxldo de arsénido de \ | |
pureza superfor a 98% L 667 LbL2 27_379 293
Brasil - 85h 275 931 928
Estados Unidos 3 ?98 802 22 133 367
Guatemala 01 332 250 020
Venezuela 13 033 63 978
B1SMUTO | 92 024 457
26-01¢c-02 Bismuto en concentrados L 466 297 j§_25§ 062
Alemania Otcldental 8 100 311 850
Estados Unidos 10 200 8%2 618
Japén L LL7 997 25 584 59k
81-0Lka-02 Bismuto en bruto 304 274 65 268 395
Bélgico-Luxemburgo 112 787 25 926 140
Brasil 10 649 2 016 230
Estados Unidos 75 358 14 130 683
Pecino Unldo 63 525 13 555 1K§
Sulza L1 955 & (637 187
CLDMICO 25 1383 97k

26-01t-01 Cadmic en concentrados de

zinc, cuya ley o contenl-
do metélico, no sca supe-

rfor al 2% 10 288 160 871
Estados Unidos 10 288 160 871
26-02a-02 Cadmio en polvillos de
fundlicién 287 615 8 658 992
Estados Unldos 282 020 8 L50 L56

Reino Unldo 5 595 208 536
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Tabla Ho, 14 (Continda)
FRACCION PRODUCTY, FORMA DE PRESEN KILOGRAMOS 2/ PESOS
FRENCELARIA TACION Y PAIES DE DESTING
81-0ka-0h Cadmio en bruto 256 538 156 170 137
Alemanta Occldental 10 650 626 567
Brasli 15 L42 872 3hLk4
Colombia 1 531 92 780
Estados Unidos 112 695 5 165 930
Francla 3 180 146 325
ltalia 13 395 668 053
Palses Bajos 13 808 634 808
Panamé 63 426 6 836 042
Relino Unido 22 L1 1 127 288
81-0ka-05 Cadmio en polvillos 4 219 193 974
Argentino 3 192 146 618
Brasil 1 027 47 356
COBRE - 187 858 689
26~01e-02 _Cob}e=en concentrados, o
én productos plromctaldr-
glcos o de fundicioén 2 578 820 14 395 599
ﬂéigfca-Luxemburgo 1 333 280 7 086 238
Estados Unfdos 1 245 540 7 309 261
74-012-01 Cobrc en bruto, excepto o
electrolitico 5 097 960 171 066 947
Estados Unidos 2 k0o 312 65 013 759
Grecia 1 498 716 36 199 912
Japén 1 193 932 69 853 276
74-01a-02 Cobre electrolitico 50 5L4 1 509 202
E1 Salvador 486 18 837
Estados Unidos 50 058 1 L0 365
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Tabla No, 14 (Continua)
FRACCIOM PRODUCTO, FORMA DE PRESEN K ILOGRAMOS 2/ PESOS
ARAMCELARIA TACION Y PALIS DE DESTINO
74«012-03 Aleaciones de cobre en
lingotes 16 938 325 836
Colombia 16 842 317 350
Costa Rica 96 8 486
74-060~01 Polvo o partliculas de
cobre 11 003 561 105
Brasil 11 003 561 105
HIERRO 105 924 076
26-01a-01 Minerales de hierro 11 541 702 L 6k9 832
Canadd Lg 142 2L 675
Estados Unidos 2 874 760 858 991
Guatemala 317 800 LLé 166
Moruego 8 000 000 3 200 000
Suecla 300 00O 120 000
26-022-01 Escorfas, batiduras y
otros desperdliclos de
la fabricacidn del hie-
rro y del acero 183 000 155 500
Estados Un{dos 183 000 155 500
73~01a-01 Hierro o acero en Lingotes 150 2 988
Estados Unjdos 150 2 988
73-03a~-01 Desperdicios de recortes
. de hoja de lata 11 530 6 3k42
Estados Unidos 11 530 6 342
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Tabla No. 14 (ContlinGa)
FRACCIONM PRODUCTO, FORMA DE PRESEN KILOGRAMOS 2/ PESOS
ARANCELARIA TACIOM Y PAIS DE DESTINO
73-03a-02 DeSperdicibs y desechos
(chatarra), cuando estén
prensados excepto lo com
prendido en la fraccidn
73-03a-01 8 000 55 999
Estados Unidos 8 000 55 999
73-032-99 Los demfs desperdiclos y
desechos de fundicldn de
hierro o de zcero 1 192 020 1 053 122
Estados Unidos 1 192 020 1 053 122
73-0La-01 Granallas de fundicidn de
hierro o acero, Incluso -
trituradas o calibradas L6g 319 1 803 917
Estados Unidos 469 319 1 803 917
73~05a-01 Polvo de hlerro o acero;
- hierro y acero esponjosos
(csponja) - 107 1 209
<,
Estodos Unfdos 707 1 209
73-072-01 En desbastes cuondrodos o
rectangulares o palanqui
11a 25 186 51_422
Estados Unidos 25 186 51 422
73-072-99 Hierro y ocero en desbastes
cuadrados o rectangulores,
(1os demas) 115 130 h97 539
Guotemdla 115 130 497 539
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Tabla to, 1Bk (Continda)

FRACCIONW PRODUCTO, FORMA DE PRESEN KI1LOGRAMOS 2/ PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTINO

73-L00-01 Otras manufacturas de fun , :
dicién, hierro o ocero 8 640 284 éZ_é#é 206
Alemania Occidental L 975 200 584
Antillas Holandcsas 537 8 Lo{
Argentina 958 176 122
Australla 179 32 075
Lustrla 12k 7 901
Belice 3 000 14 000
Bolivia 630 50 305
Canadéi L1 52k 1 284 209
Costa Rica 15 150 66k 398
Cuba hg 767 1 034 921
Dinamarca L5 9 872
FEcuador 1 824 100 252
E1 Salvador 21 918 111 068
Espafia 30 28 022
Estados Unidos 8 352 458 89 094 681
Francia 150 13 617
Guatemala 63 188 1 802 545
Honduras 8 71k 362 018
ltalia 1 370 99 894
Jamalca 33 2 809
Japdn 9 959 48 429
Jordania 180 -5 k25
Micaragua 1 294 90 967
Nueva Guinea 80 1 384
Nueva Zelandia 11 3 200
Palses Bajos 1 330 118 hL27
Ponamd 7 297 347 825
Puerto Rlico h32 14 330
Reino Unido 648 L7 853
Rep, Dominicana L 367 177 kOO
Singopur 3 2 079
Suecia L96 11 288
Sulza 380 21 159
Tellandia 165 - 2 013
Venczuela 50 058 1 656 264
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Tabla Ho, 14 (Continda)
FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN KILOGRAMOS 2/ PESQOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTINO
MANGANESO 130 199 981
26-01h-01 Minerales de monganeso 2 590 742 2 076 176
Canadé L7 224 26 078
Estados Unidos 1 663 118 791 335
Guatemala Lo8 500 623 792
Rep. Dominicana 80 200 109 69k
Venczucela 391 700 . 525 277
26-01h-03 Manganeso en concentrados 165 203 822 © 116 741 L12
Alemania Occidental 6 908 3 230
Estados Unldos 18 692 930 2L 033 693
Japdn 108 163 984 67 969 L79
Noruega 30 8L0 000 19 841 935
Suecla 7 500 000 L 893 075
26-01h-0kL Bidéxido de manganeso, gra
do baterfa, cn concentra-
dos 11370 975 11,382 393
Alemanta Occldental 3 000 000 L 359 973
Lrgentina 2 120 922 1 911 51
Brasil 106 575 219 953
Cotombia 1 659 087 1 408 087
Costa de Marfil 576 732 829 868
Costa Rica 255 197 211 65
Ecuador’ 291 148 510 90k
Estados Unldos 2 928 637 1 666 747
Perd 1 035 -1 138
Venezuela L30 742 262 529
MERCUR|O 11 124 794
28-05a-01 Mercurio metallico 296 26Q 11 124 794
Argentina 47 939 1 708 201
Brasil 12k 768 L 658 659
Colombia 2 561 138 415
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Tabla No., 14 {Continia)

FRACC IOM PRODUCTO, FORMA DE PRESEN  KILOGRAMOS 2/ PESOS
ARANCELARITA TACION Y PAIS DE DESTIMNO

Estados Unldos 119 676 L L68 297
Uruguay 2 016 151 222
ORD - -
PLATA 3/ 1 782 876 000
71-05a-01 Plata en precipitados o -
en barras impurds o mix=--
tas 250 35 000
71-052-02 Plota afinada, sin cla--
borar 830 618 1 773 k73 000
71-05a-99 Los demds L4/ L4 270 12_000
26-01s-01 Minerales de plata 5/ 32 819 9 123 000
26-01s-02 Plata en concentrados 5/ - 233 000
PLOMO 582 390 139
26-01m-02 ?lomo en concentrados o = )
cn productos pirometalar-
cicos 7 43k 179 81 L37 112
Bélgica~Luxcmburgo 1 889 833 13 466 850
Estados Unidos 3 653 000 54 526 911
Francia 1 891 346 13 443 358
78-01a-01 Plomo sin refinar 9 115 533 114 339 232
Bellce L 570 30 532
Colombia 439 012 1 96k 827
E1 Salvador 62 472 617 160
Estados Unldos | 1 733 464 31 176 679
Itelio 88 649 3 th2 115
Japdn L 669 660 58 104 920
Nicareguo L3 416 502 953

Paises Bajos 500 036 2 237 934
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Tabla ilo. 14 (Continda)

FRACCHON KILOGRAMOS 2/ PESOS

PRODUCTO, FO:MA DE PRESEN
ARANCELARTA

TLCION Y PAIS DE DESTHIO

Relno Unido

Reino Unido 217 357 3 587 Oh2
Rep, Dominicana 39 837 505 735
Uruguay g 96k 310 872
Venezucla 62L 19k '3 078 513
Yugoslavia 6L2 902 9 079 950
78-0%1a-02 Plomo refinado 56 354 197 333 679 8756
Alcmania Occidental 741 034 L 252 778
Alemanpla Oriental 500 899 3 020 175
Brasil , L 890 126 39 170 281
Colombia 247 752 1 355 187
Costa Rica . 59 868 496 654
?stados Unidos 22 hliz 102 151 78t 076
talla 15 5L2 027 102 893 9Lk
Japon, 3 036 170 25 694 245
Palscs Bajos 2 431 927 9 2h9 396
Portugal | 49 972 635 058
Rep: Dominicana 129 962 643 335
U.,RiS:S: 5 957 912 Lo ieﬁ L5
Uruguay ko9 577 3 184 L96
Venczuela 125 849 920 806
75-012~03 Desperdicios o descchos
dc plomo 21 6hé 753 145
Argentina 21 646 758 145
78-0ka-01 Plomo en polvo 221 976 2 175 767
Alemania Occidental 21 200 133 803
Belice 048 23 056
Canadé K7 L61 502 98k
Ecuador 197 2 758
Estados Unlidos 86 170 1 075 772
Palses Bajos 5 200 24 673

412 721
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Tabla Mo, 14 (Continda)

FRACCION  PRODUCTO, FORMA DE PRESEN KILOGRAMOS 2/ PESOS
ARAMCELARIA TACION Y PAIS DE DESTHHO

SELENIC 19 080 345

26-01t~02 Selenlo en concentrados 3 230 20 680
Estados Unldos 3 230 20 680
28-0ka-02 selento afinado Lo 554 19 059 665
Argentina 500 300 185
Brasi| 7 322 L 283 178
Estados Unidos 18 699 8 241 9Lk
Relno Unido 14 033 6 154 358
TUNGSTENO 18 8L1 628
26-010-02 Tungsteno en concentrados 381 095 18 8h1 628
Alemania Occldental 117 835 6 174 932
Estados Untdos 196 655 6 022 561
Pafses Bajos 56 595 5 906 851
Relno Unido 10 000 737 28hL
| Zine 1 792 207 728
26~01&-02 Zinc en concentrados 153 &7@ 227 480 806 963
B&lglca-Luxemburgo 83 133 094 280 671 814
Estados Unldos 20 951 440 47 356 860
Finlandia 16 LL47 968 48 393 38L
India 8 799 410 23 979 027
Paises Bajos 21 456 279 56 971 746
Relno Unido 2 719 560 6 669 997
Yugoslavia 5911 13 401 520
Otros Palses | 962 565 3362 615
26-032-09 Centzas o residuos, con-
tenlendo zlnc elemental
o cn compuestos 8 302 394 B0 ché 826

Estados Unldos 8 302 394 50 546 826



Tabla No. 14 (Continda)
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K1LOGRAMOS

FRACC ION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN- g/ PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTINO
79-01a-01 Zinc sin afinar 315_788 2_959_253
Bolivia 54 5 070
Chile 199 16 137
Estados Unidos 315 535 2 938 0Lb6
79-01a-02 Zinc afinado 122 94k 407 1.257.835.110
Alemania Occidental 349 280 3 250 Oth
Bé1gica-Luxemburgo 799 965 6 875 868
Bolivia 75 L 326
Brasi} 32 424 316 328 695 871
Canad& 99 474 755 562
Colombia k 451 480 45 909 983
Costa Rica 2 608 973 24 634 976
Chile 4o 981 1 861 095
Ecuador L9 447 478 311
E1 Salvador L5y 853 L 231 976
Estados Unidos 52 897 L6} 552 948 420
Francia 558 704 L 867 964
Guatemala 2 497 839 23 388 076
Honduras 20 037 295 501
Hungria 1 599 945 13 702 696
italia 1 915 119 18 971 559
Jamaica 374 981 3 451 383
Japén 299 646 3 839 854
Nicaragua 114 199 1 074 957
Patscs Bajos 10 204 048 101 575 025
Panamé 607 924 5 525 55€
Reino Unido 4 543 827 50 787 24L¢
Rep. Dominicana 563 462 5 596 Qul
Suiza 299 989 2 551 52¢
Uruguay 979 902 9 B8L9 04l
Venezuela 4 176 480 L2 712 87:
79-01a-99 Desperdicios o desechos
de zinc (Los demds) 3.072 58 _97¢
E1 Salvador 3 072 58 97t



Tabla No. t4 (Concluye)

53

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN- K1LOGRAMOS 2/ PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTINO
OTROS MINERALES METALICQS
NO ESPECIFICADOQS 74 330 622
26-03a~12 Catalizadores agotados pa-
ra la extraccién del metal 58_798 14_486_025
Alemania Occlidental 250 18 025
Estados Unidos 58 548 14 468 000
26-03a-99 Cenizas y residuos (dis-
tintos de los de la parti-
da 26-02), los demis 427.699 2.481.063
Estados Unidos 427 699 2 481 063
81-0L4a-99 Los dem&s metales comunes,
en bruto o manufacturados;
"cermets" 997.592 57.363_334
Argentina 63 B31 14 394 891
Brasil 807 722 13 172 745
Espafia 18 056 3 531 480
Estados Unidos 2 754 L99 788
Francia 14 Bé5 4 945 182
Palses Bajos 61 655 13 686 793
Reino Unldo 28 709 7 132 655

1/ Cifras preliminares,
2/ Peso bruto,
3/ No se dispuso de pafses de destino para estos renglones y adn

permanecian sujetas a rectificacién, a la fecha de publicacion
del presente volumen,

4
2

FUENTE:

/ Gramos netos,
/ Toneladas netas,

Presupuesto,

Direccidn General de Estadfstica, Secretarla de Programacidn y
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CONSEJC DE RECURSDOS MINERALES
Gerencla de Estudios Econdmicos

EYDORT,ACION MEXICANA DE MINERALES NO METALICOS
PO PLCDUSTOS 1/

1976

Tabla Ho. 15

FRACC |ON PRODUCTO, FORMA DE PRESEN K 1LOGRAMOS 2/ PESOS
ARAMCELARIA  TACIOM Y PAIS DE DESTIHNO

e s o i | T e A L 0

TOT AL 1 936 411 018
ABRASIVCS MATURALES 52 805
25-13a-02 Esmeril 9Ll 62 805
Guatemala 511 23 038
Micaragua 20 1 838
Rep. Dominicana k13 37 929
LLABASTR 558 Ll
25-15a-04 Tecali o alabastro -
oriental u onix en =
bruto 102 190 118 488
Slemania Qccidental 102 190 118 488
25-15a-05 Tecali o alabastro =
oriental u onix en -
bloques 350 881 L13 62k
Italia 221 180 257 552
Sutza 1256 Lot 152 640
Venezuela 3 300 3 432
25-15a-08 Tecali o alabastro -=--

oriental u onix aserra
do y canteado €n hajas
de espésor igual o in-
ferfor a 5 centimetros 165 1 100

Suiza 165 1 100
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Tabla No, 15 {Continda) —

‘ . e .
FRACC ION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN- K { LOGRAMOS _2_/ PESOS

ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTINO

25-17a-01 Alabastro en polvo !_§§§_Z§g 25 232

Estados Unidos 1 356 750 25 232

ARC I LLAS 45‘5_ 616
25-072-99 Arcillas no especifica=

das excepto dilatadas

(Los demds) 314_280 455 _616

Colombia 45 822 100 575

Costa Rica 1 221 2 048

Chite 5 220 13 298

Ecuador 28 303 72 582

El Salvador 897 2 673

Guatemala 139 606 4g 442

PerG 5L 344 115 141

Trinidad y Tobago 2 741 5 317

Venezuela 36 126 94 540

ASFALTO 16 000

27-15a-03 Asfaltos naturales 10_0090 16_000

Espafia ' 10 000 16 000

AZUFRE 750 003 221

25-03a-01 Azufre sin refinar 1.020.068_847 749.225.585

Bahamas 133 759 167 78 604 023

Brasil 39 004 915 31 603 310

Costa Rica 5 252 745 2 298 076

El Salvador 5 202 290 2 276 002

Estados Unldos 732 LO7 Q03 557 712 764

Guatemala L 801 840 2 100 806

india 20 165 690 12 099 414

ftalia 15 941 576 9 L45 384

Reino Unido 19 213 841 16 654 557

Sulza 39 309 790 31 636 961
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Mo, 15 (ContinGa) _ ___ . __
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FRACCION

PRODUCTO, FORMi: DE PRESEHN

LRANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTIHC

25-03a-99

28-02a-03

25-17a-0%4

25-11a-01

25-11a-02

25-11a-03

. A o

Uruguay
Gtros Phlses

fzufre no especfficédd,
{Los demas)

Guatemala
Lzufre coloidal
Estados Unldos
BLLLSTO
Balastro o grava
Estados Unidos
BARITA
Sulfato de bario natu-
ral (baritina), sin --
concentrar
Estados Unidos
Sulfato de bario natu-
ral (baritina), en --

concentrados

Estados Unidos
Rep, Dominlcana

Sulfato de bario (bari-
tina) concentrados y -~
con molido superior a -
200 mallas

Estados Unidos

KILOGRAMDS 2/

s T A s A s S —r T e B ) S

2 009 990
3 000 000

218 920

218 920
9 380

9 380

517 215
517 215

ko
I~
I~
Yo}
3
5 lco
o
16

(93

9k 792 &8

Ly

o 1oy
= i
o o
’ P
o &

It

gh3 029
k3 020

PESOS

27 1kl 203

25 012 991

25 012 991

379 508
379 508



Tabla HNo.,
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(Conting

T S FRRTEREEIU T ER SEE C b Sate

FRACCION

ARANCELARIA

PRODUCTO, FORMA DE KILOGRAMOS 2/

TACION Y PAIS DE DESTINO

-

PESOS

25-11a-99

25-07a-01

25~17a-05

25-07a-02

27~02a-01

35-03a-01

e s . o e, e ek L. . . o e

Sul fato de bario (bha-
ritina) nho especifi-~-
cada {Los demds)

h
87

W oo o

CICH
O Ut

“stados Unidos
BEMTCRITA
Bentonlta
Costa Nlca
Ecuador

EY Salvador
Estados Unidos

Pledra callza tritura-
da o molida

Tstados Unidos

Colombia

Lignitos y sus aglome

I~
(¥ ]

]

.
W
oS ]

Venezuela

5

o2

Carbdn actlvado

|t

[
i

Memanfa Cecidental
srgentina
Cstados Unidos

D
WO W
Ty —a
I CON

5 465
1 363

148 1hh

143 1LbL
30 751
30 751
30 751

10 810 00k

256 903
256 903
553 101

3 778
229 396

7 347 865
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Tabla MNo. 15 {SontinGa)

[—— .

FRACCIOH PRODUCTY, FORMA DE PRESEHM WILOGRAMOS 2/ P E S OS
ARAMCELARE,  TASICM Y PAIS OE DESTHIY

Rep. Dominicana 273 5 184
Uruguay 15 620 151 Lo2
Venezuela 119 600 815 476
CELESTITA - 6_ 90k 981
25-32a-03 Celestita en minerales
alin cuando esté molida 31 541 961 6 9ok 981
Estados Unidos 31 541 951 5 9ok 981
CURLRCITA 51 8o
25-06a8-02 GCuarcita, excepto en
polvo 863 995 51 8k0
Estados Unidos 863 995 51 84O
DIATOMITA 7.162 765
25-12a~04 Diatomita o tripolita,
con molido superior a
200 mallas 3 605 075 7 162 765
L.rgentina 2 108 131 L Lg9 Lok
Jrast|] 525 2L6 L5 324
Solombia oL 555 75 636
Costa Rica 35 026 55 286
Chile 30 054 L2 904
Ecuador 23 018 L2 090
£1 Salvador 20 198 Lo 5L6
Estados Unidos 155 LhLy 560 097
Guatemala 3 ohs 14 043
Japdén 30 208 24 151
Panaméd 192 5564 272 957
Perd 300 559 533 6th
Relno Unido 2 088 2 509
Uruguay 7 193 16 978
Yenezuela 2L 047 38 676

stros Palses 94 597 198 420



Tabla Ho, 15

(Continda)

FRACCION
ARANCELAR{A

PRODUCTO, FORMA DE PRESEN
TACION Y PAIS DE DESTING

25-18a=02

25=31a~03

25-31a~05&

25-31a=-01

—reus i ey i 4

DOLOMI TA

bolomita calcinada o
hi<ratada, ain cuancdo
se nresente parcial--
mente nitrada o con -
crafito

[1 Salvador
Cuatemalea

FELDESPATO

Feldespato malido in-
ferjor o fgual a 100
mallas

Tstados Unidos

Feldespato molido su-
nerfor a 200 mellas

Venezuela
FLUORITA

Espato fllGor o fluorite
de concentraclién fnfe--
rior o fqual a 97%

Canada

E1 Salvador
Estados Unidos
Guatemala
ltalia

Perd

Polonia

s — e T
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R

KILOGRAMOS 2/ PESOS

370 060 331 032
100 000 87 36C
270 060 243 672
117 83k

b 200 67 084

L 200 67 08L
59 200 50 750
RO 200 50 750
598 003 612

4op 188 835 285 552 36k
L6 286 639 b9 757 637

b5 56D 3l 45?
3La 644 157 229 598 57
100 000 155 087

270 500 236 900

937 56C 821 101

5 90h 420 L 943 613
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Tabla Wo. (Continda) L
FRACCIOH PRODUCT Y, FORML DE PLESEN K ILOGRAMOS 2/ PESOS
ARLMCELARIA  TACIOW Y PALS DE DESTIHHG
25-31a-02 fspato flior o fluori-
ta de concentracién sy
perior a 97% 262 977 113 312 451 248
Canadé 22 242 180 24 582 272
Chile 25 552 73 875
Estados Unicos 2L 708 361 287 793 970
feino Unido 1 020 113
FOSFORITA 382 900
25-10a=-01 Fosforita 2EE 825 382 900
Estados Unidos 7L4 825 382 900
GRAFITO 2L 768 720
25-04a~-01 Grafito natural amorfo,
en minerales 45 690 777 24 724 170
E1 Salvador 5 000 11 550
Estados Unidos Lg 676 735 2L 676 742
Cuctemala 9 0h2 35 878
25-04a-99 Crafito natural no es-
secificado (Los demés) 16 232 &b 550
£1 Salvacdor 5 000 12 900
Guatemala 11 232 31 650
GUIJARROS 2l 000
25-17a-07 Guljarros en bruto 16 000 24 000
Fstados Unldos 16 000 24 000
MLZGNESITA 161 855
25-19a-01 Carbonato natural de
magnesio (Magnesita) 15 300 150 100
Guatemala 15 300 150 100
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Tabla No, 15 (ContInia) , R
FRACCION PRODUCTC, FORMA DE PRESEN K ILOGRAMOS 2/ PESOS
ARANCELARIA TAZIOM Y PAIS DE DESTIND
25-19%a-~-99 Carbonato natural de
magnesio (Magnesita),
Los demds RE L 575
Estados Unldos 15 - 4 575
28-18a-02 0xido de magnesio 1 Ba% 7180
Estados Unidos 1 895 7 180
MARMOL 1 756 36
25-15a-09 Marmol en bruto 3h1 090 87 927
Fstados Unidos 341 090 87 927
25-15a-10 Marmol en bloques 692 121 1 038 182
Sulza 692 121 1 038 182
25-15a-13 Maérmol aserrado y can
teado en hojJas de es-
pesor igual o inferior
a 5 centlmetros 104 475 596 309
Z“stados Unidos 20 820 136 478
Guatemala 75 655 364 081
Panamé g 000 95 750
25-15a-99 Marmol no especificado
(Los demés) 35 200 30 271
Belice 2 200 8 171
Estados Unicdos 33 000 22 100
25-17a-02 Marmol en polvo o mér-
mol jmpalpable 10 009 3 675
Estados Unidos 10 000 3 675
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- PR s v

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESE} KILOGRAMOS 2/ PESOS
ARANCELARIA TACIOM Y PAIS DE DESTINO

e e e e o At A - 1 R o PRy TR 0 AP A L AL A s e

Tabla Mo, 15 (Continda) .. .. . ..

MICE | 3 697
26~256a-02 Desperdicios de mica,
fncluso en polvo L5 306 3 697
Estardos Unidos LhL 930 2 696
Guatemala 376 1 001
PELLITA 7 858 876
38-03a-02 Perlita actlvada 3 452 034 7 482 579
Lrgentina 28 840 242 646
Brasfl 1 688 728 2 2L2 156
Colombla L2 900 769 0L7
Cuba 618 000 1 010 €00
Ecuador L 120 14 178
El Salvador 169 950 L16 420
Guatemala 9 230 22 512
Honduras 21 630 98 L9g
Perd 239 749 81 171
VYenezuela 220 387 812 950
68-07a-01 Perlita dllatada £8 E85 284 681
nrastl 3L 739 145 370
Estados Unidos 10 700 21 Loo
Venezuela 23 146 117 911
25-32a-05 Perlita en bruto 348 420 8L 616
Colombia 5 060 12 510
Estados Unidos 343 360 72 106
PIEDRA PGMEZ 109 731
25-13a-01 Pledra Pomez 168 5156 109 731
Alemania Cccldental 316 1 1G5

Estados Unidos 158 200 108 626
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Tabla Ho, 15 (Continda)

FRACCION PRODUSTEC, FORMA DE PRESEN KILOGRAMCS 2/ PESOS
ARANCELARIA  TACICH Y PAIS DE BESTIHIC

PIEDRAS PR EC]OSQS G SEMI-

PRECIOSAS 33 926 252
71-022-03 dpalo en bruto 3/ 1 201 1 311 947
Estados Unldos 201 301 501
Japdn 1 000 1 010 bk
71-02a-CkL cbsidiana en bruto 212 2 000
Francla 212 2 000
71-022-99 Pledras preclosas y se-
miprecliosas no especlfl
cadas, en bruto (Las de
mas) . 153 10 220
Estados Unldos 700 2 720
Francia 53 7 500
71-02b-02 Lgata o Jaspes tallados 57 23 511
Estados Unidos 57 23 511
71-02b-03 pralos tzllados 2 370 30 097 106
Estados Unidos 7 775 190
Japdn 2 363 29 321 916
71-02b-99 Pledras preclosas o se-
m! preclosas, Las demds 1 633 2 LB1 475
rstados Unldos 1 630 2 283 698
Japon 3 197 777
SAL 376 ho6 224
25=-01a~01 Sal comin {Cloruro de
Sadlo), 3 281 675 kak 3756 401 LOB
Bellce 308 250 331 136
Canadé 255 229 772 30 628 039
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Tabla No, 15 (Continda)
FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN K1LOGRAMOS 2/ PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTIHO
Costa Rica 15 420 53 881
Fstados Unjdos 873 120 80 L29 569
Japén 2 325 249 862 264 958 780
25-01a-99 Los demds tipos de sal - 13_050 4 819
Costa Rica 5 050 3 619
Estados Unidos 8 000 1 200
SILICE 532 361
25-05a-01 Arenas naturales stli-
ceas O cuarzosas 996 531 532 361
‘Colombia 1 537 3 236
Costa Rica 820 900
Ecuador - 30 19k 73 255
E1 Salvador 73 615 L7 583
Estades Unidos 800 8LO 347 854
Guatemala 76 365 38 702
Perd 12 120 18 383
Trinidad y Tobago 1 046 - 2 448
TALCO 59 747
25-~27a-01 Esteatlita L 608 59 747
Honduras L 609 59 747
TEZOMTLE 130 102
25+16a-04 Escoria volcanica basal-
tica (Tezontle) 70_000 15_536
Estados Unidos 70 000 15 536
25-17a-03 Escorla vocdnica basal-
tica (Tezontle) triturada 2 766 000 114 566
Estados Unldos 2 766 000 114 566
TIERRAS FULLER 32 479 Lok
38-03a-04 Tlerras de batdn (Fuller)  12_596_300 32 479 Lok
“lemania Gecidental 25 500 62 250
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Tabla HNo. 15 (Continda)

FRACCIOM PRODUCTO, FORML DE PRESEH K ILOGPAMOS 2/ PESOS
ARANCELARIA  TACION Y PAIS DL DEST Y

Argentina &1 200 117 375
Australla 51 000 90 625.
Bolivla 10 200 28 000
Bras!1 5 418 9Lo 13 L69 604
Colombia 1 188 300 2 598 013
Costa Rica ‘ 95 880 367 732
Chile 841 500 2 274 885
Ecuador 586 500 1 510 436
E1 Salvador 270 300 539 876
Estados Unldos 877 770 1 690 193
Guatemala 142 LOO 303 950
Haltf 49 980 125 912
llonduras 204 000 493 324
Jamalca L3 860 128 483
Ntcaragua 97 920 214 763
Panamé 137 700 265 601
Perd 1 473 900 5 0th 323
Rep. Donilnlcana 290 700 4 124 064
Uruguay 30 600 132 356
Venezueta 798 150 1 937 739
VERMICUL1TA 123 896
25-32a-01 Vermlculita en bruto 311 Lok 123 896
Estados Uriidos 311 Lok 123 896
WOLLASTONITA 613 687
'25-322-09 Wollastonita en bruto 808 2h4 009 077
Estados Unidos Bos 2hh 609 077
25=32a-13 Wollastonita con molido
-superior a 200 mallas, - |
stn jmpurezas 255 L 610

5
O
—
o

M{caragua 255



Tabla Ho, 15 {(Concluye)
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FRACCION PRODUCTO, FORMA DI PRESED K ILOGRAMOS 2/ PESCS
ARAMCELARIA TACION Y PAIS DE DESTIHO
YESO 55 2L2 056
25-20a-01 Yeso natural 1 086 798 578 55 065 302
China Contlnental 25 272 004 1 023 406
Estados Unidos 1 051 174 574 53 720 98L
Hong Kong 10 352 000 320 912
25-20a-02 Yesos calclinados 32 719 146 111
Bé1gica-Luxemburgo 25 969 142 820
Estados Unldos 6 750 3 291
26~20a-99 Yeso no esgeclficado
(Los demés) 11 856 30 6h3
Bélglca-Luxemburgo 11 456 28 643
Estados Unldos ] 2 000

1/ Cifras nrellminares.
2/ Cifras en peso bruto,
3/ Gramo Legal,

FUENTE :
cldén y Presupuesto,

e 1 Wt

Direccidn General de Estadlistica, Secretaria de Programa--



EXPORTACION MEX1CANA DE LOS PRIUCIPALES PRODUCTOS
QUIMICOS ELABOAADOS A BASE DE MINERALES, POR PAISES

Tabla No. 16

Gerencla de Estudlos Econdmicos

DE DESTIMO
1976

67

CONSEJO DE RECURSOS MINERALES

1/

PRODUCTO, FORMA DE PRE

FRACCION SEN K TLOGRAMOS PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTING

28-10a-01 Acido Ortofosférico 99 533 832 255 07h 022

Alemania Occidental 18 992 706 Lo 969 607

B&lglca~Luxemburgo 26 562 266 L8 978 373

Brasil 76 560 549 840

Costa Rica 55 15 325

Estados Unidos th 766 070 55 781 491

Guatemala 10 554 901 25 119 217

Indla 20 152 118 62 599 L90

Relno Unldo 5 957 532 14 304 693

Mo especificado 2 461 624 6 755 336

28-13a-01 Acido Fluorhidrico 43 868 864  3uk {48 56k

Ant1}las Holandcsas 60 950 537 779

Colombla ' 58 677 756 600

Estados Unidos L3 L89 307 340 786 B2]

Guatemala 259 930 2 067 364

23-38a-02 Sulfato dec Cobre 800 106 1 410 35&

Brasil 703 402 783 796

Costa Rica 640 -5 508

E1 Salvador 2 196 2k 800

Estados Unidos 73 600 LL43 125

Guatemala 20 268 153 125

28-27a-01 0xldo amarillo de Plomo 29 347 700 221 814 896

Alcmanla Occldental 710 371 3 803 578

#
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Tabla Mo, 16 (Continia)

FRACC|OH PRODUCTO, FORMA DE PRESER K1LOGRAMOS PESOS
ARANCELARITA TACION Y PAIS DE DESTIHO :

Ant!1las Holandesas LY 090 196 350

Ar entina 20 520 ~ 109 783
?Tca-Luxemburgo 202 695 1 331 573
Bol via 2 000 12 480
Brasil 1 439 161 9 7385 598
Canadd 217 790 1 713 979
Colombia 1 595 023 11 972 203
Costa Rica . 370 740 2 902 320
China Continental Lh2 751 2 876 913
Dinanarca 7 722 L7 936
Ecuador 506 66 5 020 886
E] galvador zg 98 1 8&% g;g
spafia ‘ o 248
Estddos Unldds 13 Lok }I? {05 %23 858
Francla -50 100 L72 038
Guatemala 281 L35 2 641 179
Halti 20 040 - 112 355
Honduras 181 597 -1 671 775
Italia 1 609 L9k 14 036 150
Jomaica 377 036 2 662 823
Micaragua 388 287 2 613 842
Paiscs Bajos 536 726 L 766 309
Panamé 370 848 2 417 040
Polonia k33 668 5 865 130
Rcino Unldo 118 66h 697 867
Rep. Dominicana 60L 328 L, 378 31L
Suiza 3L 308 166 002
Tailandia 110 418 777 920
Uruguay 20 085 189 701
Venezuela L 792 874 31 358 128
28-27a~02 Oxido rojo de Plomo 2 208 503 17 160 008
Alemania Occidehtal 174 550 1 146 712
B&lgica-Luxemburgo 30 114 216 557
Brasil 290 1h6 2 112 919
Colombia 333 367 2 335 343
Dinomarca 52 998 293 073
Ecuador 32 073 218 810
E1 Salvador 3 031 67 500
Estados Unidos 735 475 5 955 920
Francia 100 200 1 173 560
Guatemala 6 012 57 108

Honduras 22 022 128 850



Tabla HNo, 14

(Continda)

69

e aLyYcTy, FORMA DE PRESEN  KILOGRAMOS

FRACS IO PESUS
ARANCELARIA TECI0H Y PALS DE DESTIRG
1talia 8o 214 872 124
Pafses Bajos 125 250 903 563
Panamd L 021 38 702
reino Unido 156 061 74 516
Rep. Pominicana 2 020 13 118
Sulza 57 6563 350 417
Uruguay 35 050 271 053
Venezuala 102 231 920 163
20-17a~C1 Widroxido Jde sodio (sosa -
cdustica) 207 970 752 317
Argentina 196 695 686 152
Colombia 700 23 040
Guatemala 10 575 L3 125
283-L0a-02 Polifosfato de Sodio 651 350 5 166 962
3rasil 323 840 3 335 874
Costa Rica 50 600 299 150
Guatemale 50 250 - 268 750
Honduras 2256 670 1 263 188
23-38a-03 Sulfato de Sodio 119 308 425 168 277 284
Argentina 16 165 20 350
Brasil 0 057 $58 129 550 &9k
Colombia 3 512 cob 5 302 Lo
Costa nice 708 414 g25 8356
Ecuador 200 &40 231 879
£]1 Salvador 501 Gho 531 010
Estados Unidos L5 070 128 124
Guatemala 1 850 828 2 5h1 101
Honduras 51 Oblk 340 248
Panamad 1 113 833 2 041 L24
Rep. Dominicana 302 003 Lo 631
Uruguay 513 Lg5 638 759
Venezuela 19 12 292 25 073 237
28-192-01 Oxido de zinc 9 sho 236 85 250 254
3olivia 50 2 706
canadé 123 7548 793 246
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Tabla No, 16 (Congluye)

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN L TLOGRAMOS PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTHID

- -

Costa Rica 17 700 183 249
Ecuador 28 880 291 562
E]1 Salvador 11 048 143 443
Estados Unidos 9 631 090 82 652 676
Guatemala 62 220 832 123
Hicaragua 14 280 251 974
Panama 10 200 99 275
28-38a-04L Sulfato de zlinc 5 353 512 26 345 052
fanada 428 504 2 120 820
Fstados Unidos L 019 858 2L 171 732
Venezuela 10 050 52 500
28-~30a-0kL Cloruro de zInc 355 320 3 566 060
Colombla 48 397 691 691
Guatemala 111 065 909 L13
Rep. Dominicana L7 474 5L3 594
Venezuela 143 383 1 421 362
28-25a-01 Oxl1dos de tltanio 177 300 2 025 391
Colombla 30 480 , 309 375
Chile 35 560 339 1L2
Ecuador 50 960 761 906
Peri 50 500 614 968

1/ Cifras preliminares.

FUENTE: Dlrecclidn Ceneral de Estadlfstica, Secretarfa de Programacién
v Presupuesto.
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencla de Estudios Econdmicos

IMPORTAC 10N MINERO=METALURG ICA DE MEXICO 1/

1976

Tabla No. 17 _ _

CONCEPTO PESOS
TOTAL: 3 495 035 023
a, METALICOS 1 780 162 348
.- Metales preciosos 9.333_583
Flata 8 635 000
Platino 698 583
I1.- Metales industriales 1.770.828_765
Aluminio 214 470 207
Arsénico 12 047
Bismuto 35 168
Cadmio 26 382
Cobalto 11 617 358
Cobre 9 176 606
Cromo 4t 528 301
Estafio 154 586 654
Hierro 1 030 923 680
Magnesio kg 245 740
Manganeso 19 530 619
Moiibdeno 32 349 203
NTquel 146 732 215
Paladio 725 664

Plomo 4 589 501
Titanio 48 148 017
Tungsteno 6 274 495
Zinc 866 908
B, MINERALES NO METALICOS 1 714 872 675
Abrasivos 1 090 692
Altmina 234 179 495

Arcillas 96 341 Q47
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Tabla No. 17 (Conmcluye) A o
CONCEPTO PESOS
Asbesta 399 167 012
Azufre 850 205
Barita 606 952
Bauxita 57 061 465
BSrax 373 827
Calcita 3 020 170
Caolln 53 749 928
Carbén 90 798 702
Coque 339 238 362
Crioltta 27 886
Guarzo 2 090 017
Diatomita 906 562
Feldespato T 640 013
Fosforita 94 790 853
Graflto 1 197 827
Magnesita 33 978 117
Méarmo.l. 6 914 942
Mica L 154 435
Piedra Pémez 87 74k
Piedras Preciosas y Semipreciosas 1 822 358
Pirofilita 338 261
Potasio 142 021 593
~osal 2 249 135
SRR 1 3 (o= T E B S ROOE - 7208 > -1 - N0 1= O
~Talco 65 873 La8
- Vermiculita "t 325 281
. _Whiterita .. .150°292 .
Yeso 12 359 085
1/ thras preliminares, con importacidn en. perfmetrGS'}ibrés*
FUENTE: Elaborado en esta Gerenciz con datos de la Direccién Gene-

rak de Estadfstica, Secretarfa de Programacién y Presupuesto.



CONSEJO DE RECURSOS MIMNERALES
Gerencia de Estudios Econdmicos

RESUMEN DE LA IMPORTACION MINERO-METALURGICA
Miles de Pesos

73

1972 - 1976

Tabla No. 18

AROS TOTAL METALICOS % NO METALICOS %
1972 1 329 764 575 815 43,30 753 949 56,70
1973 2 386 178 1 408 163  59.01 978 015 40,99
1974 4 218 028 2 580 901 61.19 1 637 127 38,81
1975 L 956 197 2 841 750  57.34 2 114 457 42,66
1976 1/ 3 495 035 1780 162 50,93 1 714 873 49.07

1/ Cifras preliminares

FU'ENTE: .

Elaborado en est
de Estadlstica,

secretarfa de Programacién y Presupuesto.

a Gerencia con datos de la Direccidn General
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CONSEJO DE RECURS(OS MINERALES
Gerencia de Estudios Econémicos

IMPORTAC |ON MINERO-METALURGICA DE MEXICO
POR PAISES DE ORIGEN 1/

1976
Tabla No. 19
PAIl SES PESOS %
TOTAL: 3 495 032 023 100,00
Alemania Occidental 28 215 147 0.81
Antillas Holandesas 819 635 0.02
Argelia 9 875 000 0.28
Argentina bl 773 0,02
Australia 42 991 103 1,23
Austria 603 718 0,02
B&lgica~-Luxemburgo 14 133 601 0.40
Bolivia 14 656 654 0.42
Brasil 52 527 604 1.50
Canad§ 287 197 878 8,22
Cuba 12 551 164 0.36
Checoeslovaquia 292 185 0.01
Chile 21 451 283 0.61
Dinamarca 9 682 --
Espafa 19 096 357 0.55
Estados Unidos 2 692 L6t 143 77.04
Finlandia 110 996 --
Francia 43 910 514 1.27
Guatemala 1 476 366 0.04
Guayana 14 878 689 0,43
Guayana Francesa 2 136 041 0.06
ttalia 18 219 881 0.52
Japén Lo 131 171 1,15
Marruecos 26 002 939 0.7k
Mozambique 213 024 0.01
Noruega L 052 586 0.12
Palses Bajos 465 439 0.01
Panam& 523 Lus5 0.02
Polonia 2 687 200 0,08
Reino Unido 10 645 795 0.30
Rep, de Sudafrica : L4 357 177 1.27
Rivanda 2 284 260 0,06
Rumania 10 932 -

Singapur 21 712 300 0.62
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Tabla No. 19 (Concluye)

PAI SES PESOS %

Suecia 9 425 616§ 0,27
Suiza 26 726 516 0,76
U.R.S.S. 5 400 522 0.15
Venezue la 1 220 184 0.03
No especificados 2/ 20 815 904 0.60

1/ Cifras preliminares,

2/ EI ren?lén de "No especificados" comprende una serie de paflses

a

cuya clave aparecid con nimero equivocado en los tebulares de
la fuente que se sefala,

FUENTE: Elaborado en esta Gerencia con datos de Ja Direccidén General de
Estadistica, Secretarfa de Programacién y Presupuesto,



76

CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econémicos

IMPORTAC 1ON MINERO-METALURG ICA DE MEXICO
POR PAISES DE LA ALALC 1/

Calcinada 5 032 14 033

1976
Tabla No. 20 J
PAISES Y PRODUCTOS KI1LOGRAMOS 2/ PESOS ﬂEL%VALOR
TOTAL:: 90_500 498 100,00
ARGENTINA 644 773 g.71
BORAX | 180.500
Boratos de Sodio (bdrax) Lo 4Loo 180 500
MICA 4ok 273
En polvo 131 100 hehL 273 _
BOLIVIA | 14 656 654 16,20
ESTANO 14_656_654
E?agégerales o sus concen- 330 783 14 656 65k
BRASIL 52 527 604 58.04
HIERRQ 49.161.580
e et os 9218 81000 4o 161 580
ARC I LLAS 2.857.021
Arcillas refractarias 194 268 2 857 021
BAUXITA 14.033
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Tabla No, 20 (Concluye)
: %
PAISES Y PRODUCTOS K1LOGRAMOS 2/ PESOS DEL VALQOR
MARMOL, 37.1711
En bruto 17 800 37 7171
MICA 457.199
En bruto o en 18minas 3 795 253 853
Desperdicios de mica 50 200 203 346
CHILE 21 451 283 23,70
ESTARO 17.721.558
En minerales o sus con-
centrados 283 557 17 721 558
HIERRO 1.998.350
Desbastes cuadrados o
rectangulares y palan
quilla, desbastes pla
nos y 1lantén 999 175 1 998 350
POTASIO 1.231.3172
Nitrato sddico potési-
co en tabletas, pastillas
y demés formas an&logas 1 300 000 1 731 375
VENEZUELA 1 220 184 1,3
DIAMANTE 3/ 1.220.184
En bruto 362 1 220 184

1/ Cifras preliminares

2/ Peso bruto,
3/ Gramos netos.

FUENTE

Elaborado en esta Gerencia, con datos de la Direccidn General de
Estadfstica, Secretaria de Programacién y Presupuesto.
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econémicos

IMPORTAC |ON MEXICAN. DE MINERALES METALICOS POR PRODUCTOS 1/

1976
Tabla No. 21 — e _ I —
FRACCION PRODUCTQ, FORMA DE PRESEN- K LOGRAMOS PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN
ToTAL: | 1.280.162.358
ALUMINIO 214 470 207
76-014-001  Sin Alear 9_864_595 123_617_238
Canadd 17 775 356 307
Estados Unidos 9 785 942 122 230 710
Perimetros Libres
Estados Unidos 60 878 1 030 221
76-01A-003 Aleaciones de aluminio- |
manganeso, en lingotes 1.523_211 17010393
Estados Unidos 967 860 12 992 941
Perimztros Libres
Estados Unidos 555 351 L 017 452
76-01A-004 Chatarra de aluminio 720_971 5.089_524
Estados Unidos 680 469 L 954 139
Perfmetros Libres
Estados Unfdos 4o 502 135 385
76-01A-999 Aluminio no especificado
(Los demss) 4191779 68_753_052

Estados Unidos 3 609 173 55 941 092



Tabla No. 21 {ContinGa)
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PESOS

SHERISN PRSI ERE Ko
Francioa 516 285 12 154 379
Reino Unido 11 831 278 881
Perimetros Libres
Estados Unidos 54 490 378 700
ARSENICO 12 047
28+04A~005 Arsénico 485 12 047
Francia 35 10 047
Perfmetros Libres
Estados Unidos 450 2 000
BISMUTO 35 168
81-04A-001 En bruto 191 35_168
Estados Unidos 180 33 074
Reino Unido 11 2 094
CADMIO 26 382
81-04A-002 En bruto 220 26 382
Alemania Occidental 165 18 368
Estados Unidos 12 L o1k
Perimetros Libres
Estados Unidos 43 4 000
COBALTO 11 617 358
81-04A-003 Met&lico 78_809 11,617,358
Bélgica-Luxemburgo 55 510 8 597 504
?§§??25 Unidos 23 293 3 0?? %gg



Tabla No, 2% (Continla)

80

PRODUCTO, FORMA DE PRESEN- K1LOGRAMOS

PESOS

FRACC ION
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN
COBRE 9 176 606
74-01A-001 Anodos 84 14_548
Estados Unidos 84 14 548
74-01A-002 Lingotes de bronce o de
latén 9,132 290_322
Estados Unidos 9 195 290 525
74-01A-004 Desperdicios o desechos de
cobre sin alear 493 _973 8_725.356
Estados Unidos L93 973 8 725 356
7L-01A-005 Desperdicios o desechos de
cobre aleado 4o_334 121398
Estados Unidos 539 7 145
Perfmetros Libres
Estados Unidos 39 795 114 263
74-01A4-999 Cobre no especjficado
(Los demds) L8e 2k_779
B&1gica~Luxemburgo 335 12 000
Estados Unidos 86 7 779
Perimetros Libres
Estados Unidos 65 5 000
CROMO 46 528 301
26-014-004 Minerales de cromo (Cromita) 51_260_942 46 528 301
Cuba 7 000 000 9 486 672
Estados Unidos L4y 260 9hk2 37 041 629



Tabla No. 21 (Continda)

81

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN- KILOGRAMOS PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN :
ESTANO 154 586 654
26-01A-005 Minerales de estafioc o sus
concentrados 2.162.260 154_582.992
Bélgica=~Luxemburgo 65 260 3 550 438
Bolivia 330 783 14 656 654
Canad4 56 244 1 427 146
Chile 283 557 17 721 558
Estados Unidos 793 318 76 282 302
Reino Unido 67 547 6 388 744
Rivanda L 634 2 284 260
Singapur 298 411 21 712 900
No especificados 222 506 11 558 990
80-01A-002 Aleaciones de estafo 57 3.662
Estados Unidos 57 3 662
HIERRO 1 030 923 680
26-01A-003 Minerales de hierro y sus
concentrados 158.516 237,686
Australia 90 000 14 248
Estados Unido 67 768 88 286
Suiza : 748 135 152
73-01A-001 Lingotes, Tochos, galpa-
gos o masas 110.021_410 167.120.262
Alemania Occidental 5 020 129 866
Argelia 10 000 000 g 875 000
Brasil 24 281 000 4g 161 580
Estados Unidos 75 715 903 107 8887138
Perfmetros Libres 19 487 65 678
Japén 19 487 65 678



Tabla No. 21 (Continga)
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K1 LOGRAMOS

PESOS

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN
73-034-001 Chatarra de envases de
hojalata 16.198.529 18.100.543
Estados Unldos 16 198 299 18 085 703
Perfmetros Libres
Estados Unidos 230 14 840
73-03A~002 Ruedas de ferrocarril
inutilizadas 259,593 376038
Estados Unidos 259 553 376 038
73-03A-003 Limaduras, virutas o re-
babas de hierro o acero 7.347_ 144 9.297.2179
Estados Unidos 7 314 893 S 271 478
Perfmetros Libres |
Estados Unidos 32 251 25 801
73-03A-004 Chatarra en paquetes \ _
prensados 11.559.321 9'253'9327
Estados Unldos 10 804 701 8 669 403
Perfmetros Libres |
Estados Unidos 754 626 584 529
73-03A-005 Chatarra sin prensar 482 945 764 592 215,451

Alemania Occidental
Canada

Estados Unidos
Japdn

PR A - -

133 298
271 406
L77 962 877
144 480

qqqqq

101 307
293 065
537 947 785
202 272
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Tabla No. 21 (Continda) ‘
PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-

FRACCION KI1LOGRAMOS PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN
Reino Unido 31 690 24 084
Suecia 51 249 61 499
Perfmetros Libres
Estados Unidos 4 350 764 3 585 439
73-034-999 Los demé&s 4 593 194 5_685_400
Estados Unidos 4 242 794 5 344 665
Perfmetros Libres
Estados Unidos 350 Loo 340 735
73-044-001 Granallas de fundicién
redondas 351.073 1.711.821
Estados Unidos 273 4o4 1 499 163
Perfmetros Libres
Estados Unidos 77 669 212 664
73-04A-002 Granallas de fundicién -
sngulares 117 566 522 035
Estados Unidos 285 L5 166
Parfmetros Libres
Antillas Holandesas 79 953 303 769
Japén 37 328 173 100
73-05A-001 Polvo de hierro o de aceroj
hierro y acero esponjosos .
(Esponja ’ 1.644.725 11.777.229
fAilemania Occidental 22 887 187 401
Bélgica-Luxemburgo 3L 2 123



Tabla No. 21 (Continda)
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K1LOGRAMOS

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN- SO0S
ARANCELARIA TACION Y FALS DE ORIGEN :
Estados Unidos 1 609 376 11 067 728
Francia 11 588 475 747
Perfmetros Libres '
Estados Unidos 840 Ly 230
73=-07A-001 Desbastes cuadrados o
rectangulares y palan-
quilla; desbastes pla-
nos y 1lantdn 49 794 863 131_383 003
Alemania Occidental 8 0L0 549 15 886 396
Chile 995 175 1 998 350
Estados Unidos 28 224 747 85 677 511
Suiza 6 505 230 4 322 BQB
Perfmetros Libres ‘:
Estados Unidos 5 975 504 12 3§2 397
Japén Lg 660 165 573
73-10A-001 Barras macizas, excepto |
lo comprendido en la - ‘
fraccién 73-10A-002 9.510_623 38811258
Alemania Occidental 182 714 { a8y 741
B&1gica~Luxemburgo 6 666 4o 459
Canad4 12 678 215 291
Estados Unidos 498 931 L 241 526
Japén 798 L4445 4 589 453
Polonia 1 481 980 2 4687 200
Reino Unido 171 148 2 117 442
Suecia 1 746 10 490
Suiza 1 Lok LOO L 109 600
Perfmetros Libres
Antillas Holandesas 25 829 515 866
Estados Unidos 3 820 153 4 356 197
Japén {1 015 93 3 942 993



Tabla No. 21 {(Continia)
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PRODLCTO, FORMA DE PRESEH-

K1LOGRAMOS

FRACC 10M PESOS
ARANCELARIA TACIOM Y PAIS DE ORICEN
73-16A-004 Rieles cuando se importen
para su relaminacién por
empresas laminadoras, o -
para hornos de fundicidn 25_887 418 LL 431 735
Canad4d 276 731 609 725
Estados Unidos 19 685 889 35 227 073
Suecia 5 387 360 38 581 937
Perfmetros Libres
Estados Unidos 35 438 13 000
MAGNES10 45 245 740
77-01A-001  En bruto 2.012_969 43991087
Alemania Occidental - 2 945 416
B&1gica-Luxemburgo 26 305 539 829
Estados Unidos 1 807 563 36 453 256
Noruega 179 101 4 052 586
77-01A-002 Desperdicios o desechos de
ma-nesio 36.153 1.254.653
Z.%ados Ynidos 36 753 1 254 653
MANGANESC 18 530 619
26-01A-007 Minerales de manganeso 17036 _94k 18_530_619
Estados Unldos 6 497 781 7 512 485
Francia 10 539 163 11 018 134
MOL | BDENO 32 349 203
81-02A-001 En bruto 15.238 31.765.262
Estados Unidos 19 238 3 765 262
26-01A-006 Mol ibdenita 589 474 28_583 941
Estados Unidos 589 L7k

28 583 9l



Tabla No. 21 (Continfa)
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FRACCION PRODUCTO, FGRMA DE PRESEN- K1 LOGRAMDS PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN .
NIGUEL 146 732 215
75-01A-001 Matas ''speiss" u otros
productos intermedios de
la metalurgia del nfcuel 1.428 043 98_033 509
Alemania Occidental 17 980 1 016 663
Canad§ 197 467 12 579 614
Cuba 6L 525 3 064 492
Estados Unidos 85 029 67 048 909
Francia 126 684 11 633 439
Japén 26 357 2 610 392
75-02A-001 Barras o perfiles de nf-
quel sin alear 443 322 43.290.091
Alemania Occidental 7 506 521 192
B&lgica-Luxemburgo 5 252 355 416
Canadé 10 676 1 445 301
Estados Unidos 378 081 37 390 194
Francia Ly 671 3 546 538
perfmetros Libres
Estados Unidos 136 31 450
75-05A-001 sinodos para niquelar, in=-
cluso los obtenidos por -
electrdlisis, en bruto o
manufacturados 246_803 £.388_615
Alemania Occidental 12 872 1 122 575
Canads 8 934 644 285
Estados Unidos 206 080 1 955 004
Francia 18 877 1 658 643
Perimetros Libres
Estados Unidos L0 8 208



Tabla No. 21 (Continda)
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FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN~ K1LOGRAMOS PESDS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN
PALADIO 2/ 725 65k
71-09A-002 Paladio en barras, lin-
gotes o pedacerfa 21438 2125664
Estados Unidos 6 103 750
No especificado 21 432 621 914
PLATA 3/ 8 635 0090
71-05A-002 Plata en lingotes o pe=
dacerfa g1 8§1.000
71-05A-999 Plata no especificada 4 932 8_554_000
PLATINO 2/ 698 583
71-09A-001 Platino en barras, lin-
gotes o pedacerfa 956 82.308
Suiza 955 82 308
71-094-999 Platino no especificado
(Los demss) 3.880 616_275
Alemania Occidental 5 52 470
Estados Unidos 3 875 563 805
PLOMO L 582 501
78-01A-001 En bruto 465_169 4 _487_535
Estados Unidos L65 159 4 487 535
78-01A-002 Desperdicios o desechos
de plomo L4 186 101_966
Estados Unlidos 5 686 L3 476
Perfmetros Libres
Estados Unidos 37 500 58 490



Tabla No. 21 (Continda)
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FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-~ KI1LOGRAMOS PESOS
ARANCELARIA TACION Y P4AIS DE ORIGEN
TITANIO 48 148 017
25-32A-002 Arenas opacificantes mi-
cronizadas que contengan
96% o menos de 8xido de
titanio {Arenas de rutllo) 1.976_713 13_140_688
Australla 1 566 981 10 648 L8O
Estados Unidos Log 732 2 492 208
26-01A-008 Hmenita 23.378_121 Z.153_590
Australia 22 370 373 6 B67 134
Estados Unidos 7 748 286 456
26-02A-001 Escorias de mineral ferro-
titénico concentrado, cuan
do contengan mé&s de 65% de
titanio combinado, expresa
do como biéxido de titanio 24 k14 093 27.853_739
Canads 2k 230 079 25 935 942
Estados Unidos 184 014 1 917 797
TUNCETENG 6 224 425
81-01A-001 En bruto 27_937 6_274_495
Alemania Occidental 170 95 367
Estados Unidos 27 767 6 179 128
ZINC 856_908
79-01A-001 En bruto 0Q 3.000
Perfmetros Libres
Estados Unidos 50 3 000
79-01A-002 Desperdicios o desechos
de zinc 17.Q22 126.526
Estados Unidos 17 022 176 526




Tabla No, 21 {Concluye)
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FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN- K1 LOGRAMOS PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN
79-034-002 Polvo © partTcu}aS de zlinc Ly 297 677.382
Alemania Occidental Lk L4 660
Estados Unidos 18 083 Lh43 817
Perfmetros Libres |
Estados Unidos 22 740 188 905
1/ Cifras preliminares.
2/ Gramos netos.
3/ Cifras proporcionadas sin pafses de origen.
FUENTE: Dlreccién General de Estadfstica, Secretarfa de Programacidn

y Presupuesto,



IMPORTAC ION MEX!CANA DE MINERALES NO METALICOS
POR PRODUCTOS
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CONSE.JO DE RECURSOS M{NERALES
Gerencia de €studios EconSmicos

1976
I@bla No, 22 .
FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN- Kt LOGRAMOS PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN
TOTAL: 1 714 872 6
ABRASIVOS 1 090 622
25-13A-999 Otros abrasivos natura-
les no especificados (Los
demé&s ) 233.746 1.090.692
Alemania Occldental 26 165 93 196
Estados Unidos 190 431 845 032
PerTmatros Libres
Estados Unidos 17 150 152 L6k
ALUMINA 234 179 495
28-20A-001 Oxido de aluminio 93_065_058 206_668.799
Alemania Occidentatl 67 786 1 470 243
Austria 52 324 603 718
Canad§ 20 956 389 297
Estados Unldos 92 475 718 201 563 554
Francia 55 330 LL45 601
ltalia 286 500 1 019 878
Pafses Bajos 32 000 293 168
Reino Unido 72 051 867 846
Perfmetros Libres
Estados Unidos 2 393 15 Lok
28-20A~002 Hidréxido de aluminio 11._944 601 27_510_696
Alemania Occidental 8H630 205 203



Tabla No. 22 {(ContinGa)

g1

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN- KILOGRAMOS PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE QRIGEN
tanad& L9 836 87 844
Dinamarca 1 800 9 682
Estados Unidos 11 884 300 .27 201 592
Reino Unido 525 6 375
ARCILLAS 96 341 047
25-07A-003 Arcillas refractarias con
punto de fusidn mayor de
1 500 €, 132_669._125 91-511.831
Alemanla Occidental 170 000 472 614
Canad4 100 200 49 317
Estados Unidos 130 058 314 86 349 649
Francia 1 379 080 2 934 724
Japén 71 432 63 356
Raino Unido 4L 723 544 966
Suecia 83 200 129 676
Suiza 83 200 L77 673
Perimetros Libres
Estados Unidos 678 976 504 906
25-07A-004 - Arcillas refractarias excepto |
lo comprendido en las fraccig
nes 25-074-001,002,003,005 y
006 1.644 127 L_823 166
Brasil 194 268 2 857 021
Estados Unidos 840 545 1 161 L5h
Perfmetros Libres
Estados Unidos 609 314 804 691
ASBESTO 399 167 012
25-24A-001 Amianto (asbesto) en fi-
bra o roca £Q_667.866 387.198_ 6635
Aemania Occldental 130 3 626
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FRACC ION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN- K1 LOGRAMCS PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN .
Australia 3 239 L68 25 461 241
Canada 27 045 3463 231 852 582
Espafia 969 21 981
Estados Unldos g 944 785 62 237 764
italia 1 037 630 3 551 526
Japén 76 500 278 766
Mozambique 52 763 213 024
Reino Unldo 195 832 607 259
Repliblica de Sudéfrica 5 417 161 L4 357 177
Suiza 1 088 459 6 849 455
U.R.S.S. 1 824 965 5 400 522
Perfmetros Llbres
Canadé 217 996 2 219 876
Estados Unidos 525 845 L 143 866
25-24/-002 Amianto (asbesta), en pol-
vo o en capas, inclufdos
los desperdiclos 3.320.503 11.968 347
Canad4 2 385 666 7 488 434
Estados Unidos 854 322 4 105 363
Perfmetros Libres
Estados Unidos 110 515 374 550
ALZUFRE 3 850 205
25-034-001 Azufre de cualguier clase '
con exclusién de azufre sy
blimado, precipitado o co-
loide] 756281 3 850 205
Alemania Occidental 481 19 908
Estados Unidos 333 603 3 230 936
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PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-

PESOS

FRACCION K{LOGRAMOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN
Italla 128 9 Q92
Perfmetros Libres
Estados Unidos 422 069- 590 269
BARTTA 606 952
25-11A-001 Sulfato de barfo (espato
pesado o baritina) 312_651 606 952
Estados Unidos 55 721 225 066
Ferfmetros Llbres
Estados Unidos 256 930 381 886
BAUX|TA 57 061 k65
26-01A-001 Bauxita sin calcinar 73 937 104 957
Fstados Unidos 73 937 104 957
26-014-002 Bauxita calcinada 34 740819 _56.956_508
Brasil 5 032 14 033
Estados Unidos 24 500 787 39 927 745
Guayana Francesa 1 581 000 2 136 041
Guayana 8 654 000 14 878 689
BORAX élé_g&l
25-30A-001 Boratos de sodio (bérax) 93 782 373_827
Argentina 40 4oo 180 500
Estados Unldos 2 328 37 515
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Tabla No. 22 (ContinGz)

PESDO

FRACCION PRODUCTO, FORM4 DE PRESEN- K1 LOGRAMODS S
ARANCELARIA TACION Y PALS DE ORIGEN o
italia 384 12 183
Perfmetros Llbres
Estados Unidos 50 670 143 629
CALCITA 3 020 170
28-424-009 Carbonato de Calcio preci- .
pitado 1,767 4317 3.020_170
Alemania Occidental 2 052 62 728
Estados Unidos 1 022 495 2 387 4B4
Reino Unido 5 000 17 661
Suiza 49 500 97 237
Parfmetros Libres
Estados Unidos 688 390 Ls5 060
CADLIN 53 749 928
25-07A-001 Caolfn sin contenido de
éxido de fierro L 001781 k011 876
Alemania Occidental 60 912 201 919
Bélgica-Luxemburgo 50 500 86 376
Checoeslovaquia 50 000 145 366
Estados Unldos 3 751 879 3 306 201
Reino Unldo 82 890 264 895
Perfmetros Libres
Estados Unidos 5 600 7 119
25-074-002 Caolin, excepto lo compren
dido en la fraccidén 25-07%-
001 35.596_185 .49.738.Q52
Alemania Occidental 10 000 34 500
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FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN- KILOGRAMOS PESOS
ARANCELARIA TACION Y FALS DE ORIGEN
B&1gica-Luxemburgo 6 060 19 625
Canad 54 387 31 384
Checoeslovaquia 75 000 146 819
Estados Unidos 35 373 160 L9 350 827
Japén 50 160 59 763
Reino iUnido 27 418 95 134
CARBON 90 798 702
27-01A-001 Hullas, brigquetas, ovoldes
y combustibles sélidos ané
logos obtenidos a partir -
de la hulla 88_439_770 67_910_521
Estados Unidos 88 403 341 67 801 985
Finlandia 46 651 110 996
Japén 9 760 L6 608
Rumania 18 10 932
27-02A-001 Lignitos y sus aglomerados 2.998_286 3.088 523
Estados Unidos 2 998 286 3 088 523
27-03A-001 Turba {inclufda la turba
para cama de znimales) y
sus aglomerados 91 353 799 562
Estadps Unidos 91 353 799 8§62
27-05A-001 Carbén de retorta 273 206 §Q§_§§2
Estados Unldos 213 206 207 159
PerTmetros Libres
Estados Unidos 60 000 98 740
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PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-

FRACC 1ON KILOGRAMOS PESOS
ARANCELARTA TACION Y PAYS DE ORIGEN
38-03A-001 Carbén activado, excepto
lo comgrendido en la frac-
c16n 3B-03A-003 200_034 4_396_515
Alemania Occidental 26 426 954 628
Estados Unidos 86 301 1 801 313
Japén 32 875 1 185 596
Pafses Bajos 6 670 136 227
Reino Unido 7 803 127 213
Perfmetros Libres
Estados Unldos 39 959 191 538
38-03A-003 Carbén activado, granular
semi -procesado 1.607.922 14237 682
Alemania Occidental 2 050 101 226
Estados Unidos 1 603 655 13 986 276
Reino Unido 277 136 091
Perfmetros Libres
Estados Unidos 1 940 14 089
COQUE 339 238 362
27-04A-001 Coques y semicoques de hulle,
de lignitos y de turba 96 _0k4_530 167589820
Alemanla Occldental 111 L 30k
B&1gica~Luxemburgo Lo 812 71 273
Canadé 152 681 279 315
Estados Unidos 78 628 825 149 416 888
Japén 16 495 000 16 532 114
Suecla 76 431 123 215
Perfmetros Libres
Estados Unidos 644 670 1 162 711
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PRODUCTO, FORMA DE PRESEN~

PESOQOS

FRACCION K1 LOGRAMOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN
27-08A-002 Coque de brea, de hulla o
de otros alquitranes mine
rales 211,718 358.5813%
Estados Unldos 154 635 263 513
Perfmetros Libres
Estados Unldos 57 143 95 000
27-14A-002 Coque de Petréleo 97652 _214 171.290_029
Estados Unidos 97 652 214 171 290 029
CRIOLITA 27 886
25-28A-001 Crlolita o Qulolita na-
turales £éz .22.886
Estados Unidos 237 23 401
Sulza 330 4 485
CUARZO 2 090 017
25-06A~001 Cuarzo (Excepto las arenas
naturales), cuarcita en bru
to, desbastada o troceada
por aserrado 238122 112.131
Bé 1gica-Luxemburgo L2 735 L15 494
Estados Unidos 195 453 342 915
Reino Unldo 11 14 322
25-06A-002 Cuarzo piezoeléctrico, con
primer corte, para crista-
les de cuarzo de controles
de frecuencia y filtros -~
eléctricos 828 39.071
Estados Unidos 820 19 750
Reino Untdoe 8 19321
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PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-

K1LOGRAMOS

FRACCION PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN
25-064-003 Guarcita o cuarzo, tritu- -
rado o en polvo 605_0%6 1278215
Estados Unidos 2L1 L46 168 080
Suecia 104 000 511 923
Sulza 259 620 598 212
DIATOMITA 206 562
o . L L .
25-12A+001 Harinas silfceas fésiles y
otras tlerras siliteas and
logas (Kieselgur, tripoli-
ta, diatomita, etc,) de den
sidad aparente igual o infe
rior a 1, incluso calcina-
dos 269.603 906.562
Alemania Occidental 2 2 987
Estados Unidos 6 931 7 355
Perfmetros Libres
Estados Unidos 262 670 896 220
FELDESPATO 1 640 013
25-31A-001 Seldespato no especifica=« 1 k15 607 1 6b0_013
o TETEEEmT
Zstados Inidos 1 412 319 1 619 324
Sutza 3 238 29 139
FOSFORTTA 9k 750 853
25-10A-001 Fosfatos de calcio (fosfo-
rite) 172 722 250 9k 790 353

Estados Inidos
Mzrruecos

128 233 250

44 4335 009

63 787 91k
26 002 335
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Tabla No, 22 (ContinGa)

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN- KILOGRAMOS PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN
GRAFITO 1 1 82
25-04A-001 Grafito natural (plombagl-
na con contenido en carbo-
no grafitico igual o Infe-
rfor al 90%) 173210 1.197.827
Alemania Occidental 1 417 74 641
Estados Unidos 173 038 T 103 671
Suiza 1 455 19 515
MAGNESI TA 33 978 111
25-19A-001 Carbonato natural de magne-
slo (magnesita) sin calclinar 22 1.87%
Estados Unldos 22 1 875
25-19A-002 Carbonato natural de magnesio
(magnesita) calcinada 15_033 544 33.976.242
Estados Unidos 10 500 813 23 937 932
Japén L 528 371 10 028 510
Fafses Bajos L 360 9 800
MARMOL 6 914 942
25-15A-001 M&rmo]l en bruto 3.203_750 6_325_500
Brasil 17 800 37 171
Estados Unidos 75 861 132 044
Guatemala 934 385 1 458 647
italia 1 966 340 4 073 593
Panamé 209 364 623 445
25-15A-002 M&rmol aserrado en hojas
de espesor inferior o lgual
a 5 cm. 106 793 311,761
Estados Unidos 86 547 206 541
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KILOGRAMOS

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN- PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN
Guatemzla 10 425 17 719
Perfmetros Libres
Estados Unidos 9 821 87 501
25-15A-999 M&rmol no especiflicado
(Los demés) 68.807 272.681
Estados Unidos 68 807 277 681
MICA L 154 h3§
25-26A-001 Mica en bruto o en l&minas 7.812 808 075
Brasil 3 795 253 853
Estados Unidos 3 767 506 516
Francia 228 33 362
Japén 22 Th 344
25-26A-002 Mica en polvo 141_466 1.171_758
illemania QOccidental 336 90 110
frgentina 131 100 LeL 273
Estados Unidos 8 530 615 364
Perfmetros Libres
Estados Unidos 1 500 2 011
25-26A-003 Desperdicios de mica excepto,
lo comprendido en la fraccidn
25-263-002 53546 256_569
Brasil 50 200 203 346
Estados Unidos 3 3Lk6 53 223
68-15A-001 Losas, planchas o mosaicos
de mica aglomerada 27.388 1.918 033
Alemania Occidental 1 860 129 723
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PRODUCTC, FORMA DE PRESEN-

FRACCION 1 LOGRAMOS PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORICEN
B&1gica~Luxemburgo 1 427 141 974
Estados Unidos 16 557 1 611 425
Japén Ly 23 661
Perfmetros Libres
Estados Unidos 7 500 11 250
PIEDRA POMEZ SZ 744
25-13/-001 Piedra Pémez 16_003 87_744
Alemania QOccidental 1 115 6 945
Estados Unidos 7 533 37 906
Italia S 000 18 000
Perfmetros Libres
Estados Unidos 2 355 24 893
PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMI-
PRECIOSAS 2/ 1 822 358
71-02A-021 Diamantes en bruto excep-
to lo comprendido en la -
fraccién 71-02A-01L 530 1. 634 849
B&lgica~-Luxemburgo 120 287 601
Estados Unidos 4o 75 547
Pafses Bajos - 26 244
Reino Unido 8 25 273
Venezuela 362 1 220 184
71-02A-022 Jade, ojo de tigre o ven-
turina, sin tallar 512 914 187 509
Estados Unidos 512 g4 187 509
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PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-

FRACC ION KILOGRAMOS PESOS
ARANCELARIA TACION Y PA{S DE ORIGEN
PIROFILITA 338 261
25-32A-004 Pirofilita (Silicato de alu-
minfo natural) 281017 338_261
Estados Unidos 281 017 338 261
POTASI0 142 021 593
31-04A-001 Cloruro de potaslo 94 _351_168 83 _402 926
Alemanlia Occlidental 11 792 157 906
Espafia ' 14 000 000 14 949 713
Estados Unldos 80 339 176 68 290 307
PerTmetros Libres
Estados Unidos 200 5 000
31-04A-002 Sulfato de potasio 32_802_179 54_833 096
Espafia 2 850 000 3 705 000
Estados Unidos 29 565 865 50 492 150
Perfmetros Libres
Estados Unidos 386 314 635 9L6
31-04A-003 Sulfato doble de potasio
y magnesio 2,51%.070 2054196
Estados Unidos 2 514 070 2 054 196
31-05A-003 Nitrato sddico potésico en
tabletas, pastillas y de-
mds formas andlogas o en
envases de un peso bruto
méximo de 10 Kgs, 1.500_000 1.131.315
Chile 1 500 000 1 731 375
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K1 LOGRAMOS
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FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN- PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN
. N
SAL 2 2#_ 1
25-01A-001 Sal comin (cloruro de
sodio) 382_131 469.359
Estados Unidos 198 731 271 234
Perfmetros Libres
Estados Unldos 184 000 198 125
25-01A-002  Cloruro de sodio puro 55_739 127 342
Alemania Occlidental 7 716 59 557
Estados Unidos L1 023 2 795
Perftmetros Libres
Estados Unidos 7 009 15 000
25-01A-999 “Sal no especificada (Los
demés) 1108 _687 1652 L34
Estados Unidos 930 225 1 451 072
Perfmetros Libres
Estados Unidos 178 462 201 362
SILICE 62 866 98
25-05A-001 Arenas Silfceas o cuarzo-
sas con contenido de &xi~
do de hierro Inferlor al
0. 25% 204 898 518 _59.791.261
Alemania Occldental 89 631 10 890
B&é1gica-Luxemburgo - 177 993 13 489
Canad4 1 314 533 285 498
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PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-

K1LOGRAMOS

FRACC ION PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN
Espafia 27 510 419 663
Estados Untdos 202 665 872 58 534 819
Suecia 90 720 6 875
Suiza 5 000 L 606
Perfmetros Libres
Estados Unidos 527 259 515 427
25-05A-002 Arenas sin tefiir excepto lo
comprendido en la fraccidn
25-054-001 20_211.867 2.657.891
Alemania Occidental 34 4 192
Estados Unidos 19 810 790 2 348 397
Perimetros Libres
Estados Unidos Lot 043 305 302
25-05A-999 Arenas no especificadas 784 624 417831
flemania Occidental 400 2 689
Estados Unidos 421 128 170 171
Sulza 6 000 5 276
Pefimetros Libres
Estados Unidos 357 096 239 695
TALCO 65 873 428
25-27A-001 Esteatita natural en bruto,
decbastada o simplemente
troceada por aserrado 109 641 325 65 175 030
f.lemania Qccidental 30 000 75 000
Carad8 22L 210 915 655
Estados Unidos 106 598 056 55 143 418
ltalia 2 614 616 8 978 132
Japén 155 120 48 992
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Tabla No;féj (Continaéiﬁf*
PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-

K1 LOGRAMOS

48 954

ARAMCELARIA TACION ¥ PAIS DE ORIGEN P08
PerfmetfoévLibres
Estados Unidos 19 323 12 833
25-27A-002 Talco 385715 698 _398
fripges ot g W
Perfmetros Libres ; |
Estados Unidos 76 95k 75 173
VERMIEULITA 1 325 281
25.334:001 VgFm,éulitaiﬁﬁfﬁ?P da o ' .
ekfoliada en lam HZ]}as - -
A e 5 33584 J.325.281
Estados unldos 795 892 1 181 511
Perfmetros Libres
Estados Unidos 37 696 143 770
WHITERITA 750 292
25-11A-999 Carbonato de bario natural
o Whiterita 12.123 150_292
Estados Unidos 12 123 750 292
YESO 12 359 085
25-20A-001 Yeso natural o Anhidrita 12_720_852 5433 814
Feoe nide " ) s 126 &5
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Tabla No. 22 (Concluye) _
FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRFSEN- K| LOGRAMOS PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN
Perfmetros Libres
Estados Unidos 12 670 200 5 294 435
25-20/-002 Yesos calclinados 9 531 388 6 925 271
Estados Unidos 509 355 775 839
ltalla Lo 000 61 387
Relno Unido 1 063 1 531
Perfmetros Libres
Estados Unidos 8 980 970 6 086 514
1/ Cifras preliminares, en peso bruto.
2/ Gramos Netos.
FUENTE: Direccién General de Estadfstica, Secretarfa de Programacién

y Presupuesto.
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econdmicos

IMPORTAC ION MEXICANA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QuUIMICOS

Tabla No, 23

ELABORADOS 4~ BASE DE MINERALES, POR PAISES 1/

1976

PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-

FRACCION K{LOGRAMOS PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN '
28-0L4A-004 Fésforo Blanco 12 634 171 221 578 151
Canadé 85 026 1 287 658
Estados Unidos 12 548 595 220 286 267
Perfmetros Libres
Estados Unidos 550 L 226
28-0L44A-006 Siliclo 7632 471 12 291 326
Brasil 135 210 2 310 504
Espafia 5 000 63 500
Estados Unidos 256 575 3 196 Q49
Francia 15 050 1 387 727
Reino Unido 120 Q00 2 273 049
Suecia 100 300 3 052 227
Perfmetros Libres
Estados Unidos 336 8 270
28-124-001 Acido Bérico, Q.P. 547 448 2 568 145
Estados Unidos 545 648 2 547 240
Falses Bajos 1 800 20 905
28-12A-002 Acldo B&rlco, grade técnico 1 163 822 6 327 653
Estados Unidos 1 163 199 6 311 738
Perfmetros Libres
Estados Unidos 623 15 915
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KiLOGRAMOS

“FRACC |ON PRODUCTO, FORMA DE PRESEN- PESOS
ARANCELAREA TACION Y PAYS DE ORIGEN ,
28-13A-001 Acido Fluorhfdrico 34 984 228 819
Alemania Occidental 372 17 260
Estados Unldos 11 614 154 055
Perfmetros Libres
Estados Unidos 22 998 57 504
28-134-002 Acldo Sulfamico 478 821 3 981 723
Estados Unidos 134 482 1 403 288
Japén 340 000 2 483 842
Relno Unido .2 500 51 781
Perimetros Lfbres
Estados Unidos 1 839 42 812
28-13A-006 Oxido de Silicio Q.P. 65 819 1 756 599
Estados Unidos 65 819 1 756 599
28-13A-007 Didxido de silicio o sflica
gal, excepto lo comprendido
en las fracciones 28-13A-006
y 008 654 151 8 204 370
Alemania Occldental 72 736 L50 553
Canada 23 6 729
Estados Unidos 573 757 7 368 139
Francla 429 10 807
Pafses Bajos 6 955 349 836
Suiza 20 2 040
PerTmetros Libres
Estados Unidos 240 16 266
28-13A-008 Didxido de silicio o sTlica
gel, cuando el tamafio de la
particula sea inferior o -~
fgual a 0.020 micras 336 213 10 369 772
Alemanla Occidental 178 889 L 850 807
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Tabla No. 23 (Contlnfa)
FRACC ION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN- K1 LOGRAMOS PESOS
ARANCELARIA TACION Y PALS DE ORIGEN
B&1glica~Luxemburgo 32 000 1 524 294
Estados Unldos 125 324 3 994 671
28-17A-001 Hidréxido de Sodlo
(sosa clustica) 70 154 483 89 510 576
Llemania Occidental 18 L81 192 027
B&1gica- Luxemburgo 18 000 126 306
Estados Unfdos 66 445 348 80 929 236
Japén 20 000 155 000
Suecia - 10 000 100 228
Perfmetros Libres
Estados Unldos 3 642 654 8 007 779
i8-17A-002 Hidréxido de Potasio
(Potasa cdustica) 1 9156 314 11 561 696
Alemania Occldental 310 314 2 222 511
Alemania Oriental 25 000 139 794
B&1gica-Luxemburgo 13 000 1l 277
Canadi 1 035 3 9hk
Dinamarca 334 170 1 352 608
Estados Unidos 1 119 247 6 811 808
Japén 6 000 72 827
Pafses Bajos 73 560 647 815
Suecla 10 425 131 649
PerTmetros Libres
Estados Unidos 23 563 34 463
28-18A-005 Oxlido de magneslo, excepto
lo comprendido en la frac-
cidn 28-18A-004 300 810 2 067 583
Alemania Occidental 8 094 124 624
Estados Unidos 289 450 1 920 746
Pertmetros Llbres
Estados Unidos 3 266 22 213
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#RACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN- K1 LOGRAMOS PESOS
ARANCELARtA TACION Y PAIS DE ORIGEN ‘
28-20A-003 Corindones artificiales 3 650 012 27 326 503

Alemania Occidental 3188 174 2 743 577
Austria 781 190 & 849 751
Brasti!l 1 815 900 10 397 887
Estados Unidos 607 000 6 922 861
Francia 57 748 L12 427
28-194A-001 Oxido de zinc; peréxido de
zinc 247 339 3 L67 534
Alemania Occidental 100 3 934
Brasil 14 740 261 791
Estados Unidos 230 469 3 175 927
Reino Unido 2 000 24 582
Perfmetros Libres
Estados Unidos 30 1 300
28-22A-001 Diéxido de manganeso 859 589 10 825 515
Alemanla Occidental 12 000 197 81¢
Bélgica-Luxemburgo 30 000 260 906
Brasil 501 12 314
Canadi L8 890 489 112
Estados Unldos 624 198 7 581 172
Japdn 144 000 2 284 20Q
28-24A-001 Oxidos e Hidréxidos (hidra- |
tos) de cobalto 125 879 15 924 840
Alemania Occidental 2 500 251 541
B&1gica-Luxemburgo 96 000 12 949 049
Estados Unidos 15 379 1 520 6850
Reino Unido 12 000 1 203 600
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Tabla MNo, 23 (Continua)
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FRACC]OM PROOUSTL, FORMA DE P.hkai KILOGRAMOS PESCS
ARAMCELARIA TACIGH Y PAIS DE O01GED
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23-26A~-001 Ox1dos de estafio; Gxldo
estannoso (6xido pardo)
y 6xldo estannico (anh]

drido esténnico) 5o 385 5 221 958
Alemania dceidentel 5 000 5¢9 915
Esnafia 3 000 . 255 875
£stados Unidos 37 564 L oc3 220
Italla 20 2 53
Retno Unido L 900 359 386
28-28A-005 Oxldo de nigquel 309 296 17 915 017
Cuba 17 423 1 487 962
Estados Unidos 262 373 1k 864 171
Francia 22 500 1 240 384
neino Unldo 7 000 332 500
28-284-010 Oxildo de circonio 60 175 2 119 881
Llemania Occldental fo ooo 206 320
“stados Unldos 39 184 1 592 471
Jandn 977 18 165
Paises Bajos th 5 200
Reino Unido 10 000 297 725
28-20r-011 nentdxido de Vanadio 127 895 g 643 L70
Estacdos Unidos 124 875 3 531 L56
Finlandia 3 020 117 014
28-30A-002 Cloruro de calcio, en esca
mas o perdlgones 7 L34 731 th 961 403
Alemania Occidental 350 351 597 280
Bélgica-Luxemburgo 15 200 700 766
Canada 127 733 102 4657
Estados Unidos 6 505 330 13 234 637
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K| LOGRAMOS

FRACC ION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN- PESOS
ARANCELARIA TACION Y PALS DE ORIGEN
PerTmetros Libres
Estados Unidos 33 357 136 063
28-30A-004 Cloruro de bario 332 100 1 666 771
Alemania Occidental 188 150 893 307
Dinamarca £0 000 254 225
Estados Unidos 9 020 119 392
Francia 49 Q00 232 500
ftalia 25 900 114 744
Reino Unido 5 000 51 503
Perfmetros Libres
Estados Unldos 30 1 100
28-31A-002 Clorlto de Sodio 223 380 4 45 363
Alemania Occidental 148 560 2 774 360
B&1gica-Luxemburgo 2 000 Lo 625
Estados Unidos 22 730 339 176
Francia ' 35 000 603 125
- Pafses Bajos 12 000 193 950
Perfmetros Libres
Estados Unidos 3 090 ok 127
28-39A-001 Nitrito de Sodio 1 861 032 6 395 096;
Alemanla Occlidental 1 145 566 4 152 335
Alemania Orfental 25 000 62 606
B&1gica~Luxemburgo 30 000 86 375
Dinamarca kg9 gLL 1 364 922
Estados Unidos Lo 522 Lo7 607
Francia 3 000 17 958
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Tabla'ﬁé"zg (Cont1ng o
FRAc PRODUCTD FORMA DE PﬁEsewu _ KILOGRAMOS PESOS
ARANC RIA TAC[ON ? pals bs onreau )
o e TR 7_4..
Potaﬁta | 108 000 303 293
28-39A-002 Nitrato dé sodzo 2 801 152 6 438 597
Estados Unidos 2 801 140 6 436 032
Pertm@ﬂkés Libres
Eﬁ#adqs Unidos | 12 2 565
28-40A-009 Fosfato de Calclo 2 857 019 23 413 380
Alemania Occldentat 30 000 270 000
Estados Unidos 2 801 835 23 064 711
Perfmetros Libres
Estados Unidos 25 184 78 669
28-42A-004 Carbonato de Sodio 25 962 662 L2 540 010
Alemania Occidental 200 2 098
B&lgica-Luxemburgo 91 9 613
Estados Unidos 17 867 693 35 088 176
Pafses Bajos 8 000 000 7 228 000
Puerto Rico 28 10 217
Suecla 710 55 825
PerImetros Libres
Estados Unidos 93 940 146 081
28-42A-005 Bicarbonato de Sodlo 2 319 214 8 486 996
B&lgica-Luxemburgo 200 000 623 038
Estados Unldos 1373 211 5 129 661
Francla 506 000 1 864 677
Reino Unido 61 000 215 236
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PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-

PE

FRACCION ( K1LOGRAMOS S0O0S
ARANCELARLA TACION Y PAIS DE ORIGEN
Perfmetros Libres
Estados Unidos 179 003 654 384
28-424-006 Carbonato de Potasio 3 953 054 17 936 335
AMemania Occidental 396 218 2 798 239
B&1gica-Luxemburgo 659 701 3 916 467
Dinamarca 45l 750 1 969 667
Estados Unidos 811 885 L 752 622
Francia 1 630 000 L 493 590
Perfmetros Libres
Estados Unidos 500 5 750
28-43A-001 Cianuro de Sodio L Loo 654 38 826 768
Alemania Occidental 697 419 8 342 038.
B&1gica-Luxemburgo 62 566 L60 905
Canad4 L87 689 3 224 654
Dinamarca 198 127 1 350 681
Estados Unidos 2 844 966 23 316 337
Pafses Bajos 9 975 Lg 875
Qatar 5 420 60 281
Reino Unido 184 300 2 019 722
PerImetros Libres
Estados Unidos 192 2 275
28-464-001 Tetraborato de Sodio 18 280 006 5g 748 371
Alemania Occidental 200 -3 862
Argentina 20 000 154 562
Canadi 51 665 - 106 639
Estados Unidos 18 207 741 59 481 933
Perimetros Libres
Estados Unidos Loo 1 375
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Tabla No. 23 (Concluye)

FRACC ION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN-  KILOGRAMOS PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN | -

28-56A-002 Carburo de Siliclo 1 974 493 25 589 053

Alemania Occidental 75 649 1 024 538
Estados Unidos 1 250 031 15 624 831
Japén 10 000 78 125
Noruega 567 287 7 812 903
Polonia 42 000 364 416
Reino Unido ' L 2 498
Suiza 29 481 681 742

1/ Cifras preliminares,

NOfK: Las Importaciones de 6xido e hidréxido de aluminio se incluyen
con los Minerales No Met&licos (Tabla No. 22).

FUENTE: Direccidn General de Estadfstica, Secretarfa de Programacidn y
Presupuesto, :
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econ6micos

COTIZACION DE METALES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

PROMEDIO ANUAL 1976
Centavos de D&lar por Libra

Tabla No. 24

PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTACION

COT1ZACI{I{ON

METALES PRECI0QSQS

ORO 1/
Handy and Harman, Nueva York
PLATA 2/

Handy and Harman, Nueva York
PLATING 1/
Productores principales, E.U.A,

METALES INDUSTRIALES
ALUMINIO

Productores principales, E,U.A,
M W Mercado de Estados Unidos

ANT IMON1Q
R M M, Laredo, Texas
Lone Star Laredo, Texas
Distribuidores en Nueva York
BERILIO

En barras de 5 pulgadas
seg(n tamafo del lote 3/

BISMUTO

En lotes de una tonelada 3/

114,334

435,346

161.729

L, 341
L1.154

163, 194
196. 111
156. 106

154,54 - 154,60

7.50
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PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTACION

coTl1ZACLION

CADMIO
Productores de E.U.A, 3/
COBRE

Productores de E.U,A,
L.A.B. Refinerfa E.U.A

CROMO 3/
Aluninio térmico 99.25%
Electrolftico 99. 8%
Fundido al vaclo

ESTANO

Mercado de Nueva York
Distribufdores en Nueva York

FIERRO L/
Mineral del Lago Superlor
No Bessemer:

Mesabl 51.5% Fe
01d Range

Taconita en pellets 5/

MAGNES IO

L.A.B. en lotes de 10,000 Libras

Lingotes de $9.8%
MANGANE SO

Con un contenido de 99.9%, en cajas:

L.A.B. punto de embarque
Regular

2,69

69,563
68.824

-

*

NN N
»

\er I =l
-_—

375.807
349, 241

13.55
19.67

51.28

89.92

55.33
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Tabla No. 24 (Continta)
PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTACION COT1ZACION

En minerales, C.S.F, en puertos de
E.U.A, &/

Mfnimo 48% de Mn
(Bajo en impurezas) 1.44 - 1,51

MERCURIO

Nueva York., D&lares por frasco de
76 libras 121,303

MOLIBDENO 3/

Clfmax, &xido; L.A.B. punto de em-
barque 3.27

En concentrados con cdntenido de
95% de MoSy; L.A.B. punto de em-

barque
C1imax, con costo por contenido
extra 2.96
Como subproducto, dependiendo -
del grado | 2.53 - 2,93
NIQUEL 3/
C4todo, L.A.B. Funto de em-
barque 2,27
Sinterizado 75 punto de entrada 2,14
Ferronfquel, efectivo 2.20
PLOMO

Productores de E,U.A, 23,101



119

Tabla No. 24 (ContinGa)

PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTAC ION COTIZACION
SELENIO 3/
Pulverlzado, Grado com@n 18.00
De alta pureza 21.00 - 22,00
TITANIO |
Esponja, en lotes de 500 libras
99.3% |
M&ximo 115 Brimell 3/ 2,70
En minerales: ilmenita
SL¥% de Ti0,, L.A.B, carro
puertos de% Atlantico 4/ 55.00
Rutilo, 96% a menos de 12 mallas 7/ 510,00
Escorias, 70% L.A.B. L4/ 60.00
TUNGSTENO

Hidrogenado Rojo, 99.9% 3/ 10.07 - 12,25

En mineralas, con minimo de
65% de Woj &/

Domestic 104.391
Export. -100. 101

VANADIO (Pentéxido) 3/
L.A.B, Mina o Molino

V,05 Contenido de 98%, Fundido 2.65 - 3,
s&cado por aire (Grado Técnico) 2.85 - 3.
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Tabla No. 24 (Concluye)

PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTACION | COTI1ZACI!ON

ZINC

-y

Productores de E.U,A,
(Prime Western)

37.322

FUENTE:

D&élares por
Centavos de
DS lares por
Délares por
Centavos de
Délares por
Délares por
Délares por

Engineering

Onza Troy,

Délar por onza troy.

Libra

tone lada larga.

délar por unidad de tonelada larga.
unidad de tonelada larga.

tonelada corta,

unidad de tonelada corta.

and Hining Journal.
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econémicos

COTIZACIONES DE MINERALES NO METALICOS EN LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
PROMEDIO ANUAL 1976

D6lares por Tonelada Corta

Tabla No. 25
PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTAC ION COTIZACION
ASBESTO
L.A.B, Mina o Molino, Morrisville, Vt.
4T : 422.92
5D 327.75
SR 278,25
6D 202,33
7D 161,83
M 98.08
7R 86.00
AZUFRE |
Mexicano de Exportacién 1/
Brillante 61,00
Opaco 60,00
BARITA
Noe Molida:

Grado qufmico y vidrio
Seleccionado a mano 95% de BaSOy
no mayor del 1% de Fe, L.A.B. -
punto de embarque por carro entero. 40.42-58,33

Separado magnéticamente o por flo-
tacién de 96-98% de BaS0; no mayor
del 0,5% de Fe, L.A.B. punto de em
barque por carro entero, 51,25-60.83

Importado, grado lodos de perfora-
cién con gravedad especffica de --
4,20-4,30 C,S.F, Puertos del Golfo. 19,00-28.00
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Tabla No. 25 (Continta)
PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTACION COTIZACION

Molida:

En agua 95% de BaS0y, a 325 mallas en
sacos de 50 Ibs. L,A.B. punto de em-
barque por carro entero. 60,00-80.00

Grado lodos de perforacién molido en
seco, 83-93% de BasS0y con 3-12% de -
Fe, gravedad especifica de 4,20-4,30 71.00-78.00

importado, con gravedad especlflca -
de 4,20-4,30 31.00

BAUXITA

Importada de Guyana, grado refracterfo -
super calcinada,

L.A.B, Baltimore, Md, 117.28
L.A.B. Mobile, Ala. 117.28
BORAX 2/
L.A,B, punto de embarque, a granel, por carro
entero
Grado técnico 99.5% 91,00
Deshidratado, minimo 99% 231.67-241.33‘
CUARZO
Para fundicién, de todos tamafios k40.00~2500.00
Prismas para plezas eléctricas y usos Sptl
cos, de acuerdo con su tamafio y grado 3/ 2.50-50.00
FELDESPATO
L.A.B. Mina o Molino segtn grado, a granel,
por carro entero. :
Carolina del Norte,
Flotado a 20 mallas 18.13
Flotado a 40 mallas 21.25-27.75

Flotado a 200 mallas 28,.00-37.25



123

Tabla No. 25 (Contin(a)

PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTAQION COT{ZACION
Georgia:
Granular a 40 mallas 27.25
A 200 mallas 35.08
Connecticut
Granular a 20 mallas 22.08
A 200 mallas 28.00-320.00
FLUORITA 4/
L.A.B. I1linols o Kentucky,a granel, contenldo
de CaF,
Grado Metalidrgico
Pellets 70% efectivo de CaF, 83.00-91.00
Grado Ceramico, contenido variabtle
de sflice y calcita
88-90% 90.00-100.00
95-96% 95.00-106.00
97% 100.00~115,00
Grado Acido, hase seca con 97% de
CaF,
Carro entero 95,00-115.00
Pellets 88% efectivo 107.00 :
Mexicano:
Grado Metaltrgico:
70% efectivo de CaFy, L.A.B. bar-
co en Tampico 65, 18
L.A, B. carro en frontera mexicana 62,60

Grado &cldo con més del 97% a granel .
en frontera mexicana 78.90



Tabla No. 25 (ContinGa)

PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTACION COTIZACION
FOSFORITA
L.A.B. Mina, Central Florida, guljarros,
R.0.M. lavada y secada en bruto a granel
66-68% 31,00-34,00
68-70% 33.00-40,00
70-72% 36,00-42.00
74-75% 41,00-48,00
GRAFITO (Natural) 2/
Amorfo Criptocristalino, L.A.B. lugar de
orfgen (80-85% C)
Mexicano a granel 42.54
MAGNESITA
L.A.B. Lunning, Nev,
Granular enteramente calcinada a gra-
nel 245,33
En sacos 135.33
98% L.A.B, Maple Grove Ohio, a granel 240,00
POTASIO 5/
Muriato 62% de K,0 a granel
L.A.B. Carlsbad, N.M.
Estandard 69,00
Soluble 62-63% 81,08
Ordinario 80,13
Granular 82.13
L.A,B. Trona, Cal,
Estandard 84,92
Estandard Fino 85.92
Ordinario 89,58
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PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTACION COTIZACION
L.A.B., Almacén, Tampa, Fla. Muriato
Estandard 60% K40 106,00
SILICE
Amorfo en sacos de papel de 50 lbs,
L.A.B, Elco, Il1linois,
A 200 mallas
90-93% 31,00
96-99% 32,00
A 325 mallas
90-95% 33,00
96-98% 37.00
98-99, 4% 35.50
93.5% 51.50
99.9% a L00 mallas 75.00
99% menor de 15 micras 82,00
99% menor de 10 micras 105,00
L.A.B, Dierks Ark. en sacos de papel de
100 libras
A 200 mallas 4D, 00
A 325 mallas 50.00

TALCO

L.A.B, Mina o Mollino, en carro entero,
inclufdo el envase

Nueva Jersey:

Pulpa mineral, molido (saco extra)

10.50~12,50
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PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTACION

COTIZACION

Vermont:
98% a 325 mallas, a granel 30,83
99.99% & 325 mallas, procesado en
seco, envasado 72.21
99,99% a 325 mallas, beneficiado
por vlfa himeda, envasado 105.79
Nueva YorkK:
96% a 200 mallas 36,00
98-9%,25% a 325 mallas Lg

100% a 325 mallas

California:

Estandard
Fraccionado

Micronizado
Esteatita~Grado cosmético

Georgia:

98% a 200 mallas

99% a 325 mallas
100% a 325 mallas

TRIPOLI 6/
En sacos de papel, por carro entero
Blanco: L.A.B., Elco, Illinois
Flotado por aire, a 200 mallas

Rosa y Crema: L,A.B. Seneca, Mo. Y
Rogers, Ark

Molido una vez
Molido dobliemente
Flotado por aire

. 17
65.00-101.67

69' SD
37.00-71.00
62.00-104,00
LL,00-65.00

20.00

35.00
85.00

1.60

W R R
»

e Y AR &)
vVioo
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COTIZACION -

PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTAC ION
VERMICULITA
L.A.B, Mina o Molino
Montana, So, Carolina 38.00-66,33
C.S.F. Cruda de Sudafrica,
Puertos del Atlé&ntico 60.00-80.00

NOTAS:

%dﬁNTk:

1/
2/
3/
4/
5/
6/

D6lares por
Délares por
Délares por
Délares por
Centavos de
Centavos de

Ehginaé?*ng and

tonelada larga.
tonelada métrica.
libra.

tonelada neta.

délar por unidad de tonelada corta.

délar por libra.

Mining Journel,
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COHSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerenclia de Estudlos Ecdénomicos

PRODUCCION SIDERURGICA DE MEXICO 1/

1976
Tabla Mo, 26 _
CONCEPTO TONELADAS
PRODUCTOS BASICQOS
I, FERRDALEACICNES 93 Lk2
Ferromanganeso - 54 L18
Ferrosilicio 17 957
£11icomanganeso 17 530
Ferromol i bdeno 154
Ferrocromo 3 246
Ferrovanadlo 62
Otras 25
1. ARRABIO 2 412 760
Bdsico 2 294 897
pPara fundicldn 117 843
111, FIERRO ESPONJA 1115 107
IV. ACERO 5 298 148
A. DE HOGAR ABIERTO 2 154 236
1.~ Para plezas vacladas Lok
2.~ Para lingotes destinados a -
Taminacion 2 153 832
B. DE MORNO ELECTRICO 2 LLO 6L47
1.~ Para piezas vaciadas 50 167
2.~ Para lingotes destinados a -
laminacidn 2 372 Lot

3,- Para lingotes destinados a ‘
forja 18 079
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pifinstiah P vt e e wetarr o S A

COUNCEPT®D

oy ek

TONELADAS

——— s — -

L. DE COUVERTIOOR AL CXIGENO

1.~ Para lingotes destinados a -
laminacion

PRODUCTOS LAMIMADOS Y PIEZAS -
VACIADAS Y FORJADAS

MO PLANOS
1.~ Alambrén
a) Para trefilacidn
h} Para forja
c) Para construccidn
d) Para electrodos

2,- Barras nara reforzar concreto
{varilla corrugada)

a) Grado estructural
b) Alta resistencla
(Grados: 42,52 y 50 )

3.~ Barras macizas (cuadrades,
redondas y hexagonales)

a) Laminadas en caliente
b) Forjadas
c) Estiradas en frio
d) Torneadas
L.~ Perfiles comerciales
a) Angulo
a. 1 Laminados en caliente
b) Solera

b, 1 Laminados en caliente

703

703

265

265

L 10 403

1 995
L23

349

1k G
52 &

7

8L
145
703

197
136
14
32
1L
271
150
150
104

102

996
587
129
25Lo
969
095
324
32hL
058

815
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Tabla No, 26 (Continda)

CONCEPTO TONELADAS
b. 2 Formados en frlo 1 213
¢) Ctros (Canal, viga, T v Z etc.) 16 71k
c. 1 Laminados en callente 16 714
5.- Perfiles estructurales 186 255
a) Lamlnados 153 hLé&8
25 e fs 12

a. 3 Viga 85 063
b) Soldados 7 203

b, 1 Viga ‘ 7 203

c} Formados en frio 25 583

c. 1 Canal \ | 25 583
£.- Materlal fijo para via 134
a} Riel 134

7.~ Piezas vacliadas de acero 2/ 50 571
8.~ Plezas forjadas de acero 2/ 18 079
I}, PLANOS 1 919 210
T e, SRy mYer e 5t 216
B e P menor e 3/151) { 374 994

a) En caliente L21 351

b) En frio 2/ 953 643
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CONCEPTO TONELADAS
111, TUBCS SIN COSTURA 225 339
a) Para conduccidn ol 392

b) Para ademe petrolero 92 102

c) Tuberla de produccién 13 L27

d) Tuberfa de perforacién L 042
e) Ctros 21 376

PRCDUCTOS DERIVADQS

I. LAMINA CON RECUBRIMIENTO 344 581
t.- Galvanlzada 137 073
2.- Estafiada (lojalata) 164 540
3.- Con otros recubrimientos h2 968
1. LAMINA DE ACERO ESPECIAL 1722
Te- Emplomada 1 178
2.~ Al Slticlo 5Ll
111, ALAMBRE 3/ 3tk 238
IV. TUBOS CON COSTURA 375 435
1.~ Mayores de 115 mm, de diadmetro 169 570
a) Para conducciodn 164 816
b} Para ademe L 068
c) Tubos mecénicos 686
2,- Hasta 115 mm. de diémetro 205 865
a) Para conduccidn 127 757
b} Conduit 14 272
c) Para usos petroleros 18 877
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Tabla Ho. 26  (Concluye) i
CONCEPTO TOMELADAS
d) Flux 1 Otk
e) Mecénlco 39 720
f) Otros 3 L25

1/ cifras sujetas a rectlficacion,

2/ la produccién de piezas fundidas y forjadas se estimd -
con base en la produccidén de acero destinado a esos - =
procuctos.

3/ Clfra estimada por la C.H,1LHLA,

FUENTE:: Camara Macional de la Industria del Hierro y el Acero
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CONSEJO DE RECURSCS MIMERALES
Cerencia de Estudlos Econdmicos

Sy pARTACTON MENICAHA DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS
: S{DERURGICOS 1/
1975
Tabla HNo. 27 i —
PRODUCTO TONELADAS MILES DE PESOS
TOTAL DE MATERIAS PRIMAS 12 760 g 02k
1.- Hineral de Hierro 11 5L I; 650
2,- carbén ilineral 5 2 257
3.~ Coque 1 3
L,~ Chatarra 1 212 1 11k
TOTAL DE PRODUCTCS SIGERURGICOS 151 566 865 164
.- PRODUCTOS PRIMARICS 7 231 5 123
1.- tierro de primera
fusiodn 1 b
2.- Ferroaleaciones 7 230 5 k19
1}.~ PRGDUCTOS ELABORADOS Y =
NE CONMSUMC FIIAL 154 195 859 183
1.- Plancha y Lamina 12 325 50 L0K
2.~ Hojalata 335 1 &71
3.~ Clntas, tiras y vle- i
jes 1 5601 g 272
L,- Barras macizas 2 535 9 706k
5,- Barras huecas - Ly
6,~ Perfiles 20 Loo 108 973
7.- fileles y accesorios -
para vias 333 2k
8.- Alambre 12 953 Lt 266
9.~ Cable 6L 15 105
10.~ Telas y enrejados de
o alambre 302 1 900
11.~ Tubos a5 021 503 146
12.~ Conexiones y acceso-
rios para tuberia de
hicrro v acero 591 18 000
13.- Clavos, grapas y tor-
nillos 1 66L 27 008
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Tabla No. 27 (Concluye)

S PP g - i

PRODUCTO TOHELADAS MILES DE PESOS
1,~ Cadenas 275 g 676
15.~ Reclpientes, cllin-

dros y tanques 2 LB2 35 919
16,- Envases de hojalata 1 124 13 325
17.- Tapones corona 6 468

1/ Cifras sujetas a modificacidn

FUENTE : Cémara Macional de la Industria del Hierro v del Acero,
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RECURSCS MINERALES
Estudios Econdmicos

IMPORTAS IO MEXICANA D8 MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS
SIDERURGICOS 1/
1¢75%
Tabla Mo, 28 B e e
PRODUCTOG TOMELADAS MILES DE PESQOS
TOTAL DE MATERIAS PRIMAS 71k 574 881 566
1.~ Mineral de hierro 159 238
2.,- Carbén mineral ol 105 75 310
3.- (Cogue 95 735 167 590
L,- <{Chatarra 23 574 634 928
TOTAL DE PRODUCTOS SIDERURGICOS &78 710 5 953 666
I. PRODUCTOS PRIMARIOS 122 509 285 924
1.- Hlerro de primera fuslén 111 789 178 897
2.~ Ferroaleaciones 10 720 107 027
1. MATERIAL RELAMINABLE Y DESBASTES 89 6hS 207 907
1.- Material rclaminable 39 £99 70 687
2.- Deshastas nrimarios de acero 50 047 137 220
111. PRODUCTCS ELABCRADDS Y DE COMSUMO _
FINAL L66 555 5 459 835
1.~ Plancha 2L 027 103 Lot
2.~ Lamina en caliente L52 5 452
3.~ Lamina en Trio 20 205 130 658
L.~ planos con diversos recubti-
mientos y trabajos 50 839 419 326
5.- Hojalata 79 051 729 535
5.~ Planos i1noxidables 19 898 L29 370
7.- Clntas, tiras y flejes 7 610 125 611
8,- Barras macizas 13 751 g9 310
9.~ Barras huecas 6 972 91 275
10,- Barras con otros trabajos 1 0590 19 505
11.~ Perfiles pesados 27 111 267 897
12.~- Rieles y accesorios para - ]
vias 946 600 532 7067
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Tabla Mo. 23 (Concluye) . ___ . ... . R
PRODUCTOZS TOMELADAS MILES DE PESOS
13.- Alambre de hierro o acero 16 922 157 71k
14,- Cable 1 2tk 27 895
15.- Telas y enrejados de alam-

bre 498 10 6k1
16.~ Tubos 61 392 921 895

a) Tubos sin costura 2L 300 681 058

b} Tubos con costura 14 929 118 268

c) Tubos fundidos L 618 5k 31

d) Otros tubos 7 GL5 63 L91
17.- Conexiones y accesorios para

tuberfa de hierro y acero 11 23C 795 162
18,- Clavos vy grapas de hierro o -

acero 1 290 24 201
19.- Tornillos, pernos y remaches L 080 106 821
20.- Cadenas } 1 615 75 G607
21.,~ QRecliplentes cllindricos y -

tanques 15 999 233 738
22.- Envases de hojalata 1 881 33 739
23,- Tapas de hojalata y tapones -

corona 1 651 2k 098
2L ,~ Qtros nroductos 1 167 33 06k

1/ GCifres sujetas & modificacion

FUENTE: GCéamare Nacional de la Industria del Hierro vy del --

Acero

8 A A o
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CONSEJO DE RECURSOS MIMERALES
farencia de Estudios Econdmicos

PRODUCCION DE SUBPRODUCTOS OBTEMIDOS
BNl LAS PLANTAS COQUIZADORAS

1976
Tabla Ho. 29 e et e e o
CONCEPTDO UM1DAD VOLUMEN
Alquitrén Kg. 12 421 055
Benzol Litro 2 121 852
Brea de ~lquitrén Kg. L 895 150
Creosota Litro L, 635 6L6
Gas Crudo Ka. 2kl L55 917
Sul fato de Amonio Ka, 3 127 060
FUEMNTE : Direccidn General de Minas, S, P. y F. I.
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econdmic os

PRODUCC |ON MUND{AL DE COBRE POR PAISES 1/

1976
Tabla No. 30 — _
PAISES MILES DE TONELADAS %
METRICAS

TOTAL: 7465 100.00
ESTADOS UNIDOS ‘ 1 461 19.57
CHILE 898 12,03
U.R,S.S, 789 10.57
CANADA 717 9.61
ZAMBIA 689 9.23
ZAIRE 481 6.4k
POLONIA 272 3.64
PERU 245 3.28
FILIPINAS 227 3.04
AUSTRALIA 218 2.92
SUDAFRICA 191 2,56
NUEVA GUINEA 172 2.30
MEXICO 2/ 89 1.19
OTROS PAISES DE ECONOMIA DE MERCADO 74l 9.97
OTROS PAISES DE ECONOMIA CENTRAL 272 3%65

1/ Cifras preliminéré#
2/ Cifras definitivas

FUENTE: Commodity Data Sﬂmmarles, Bureau of Mines, U,S.A, y Direccién
General de Minas, S.P.y F,l. (Para el caso de México)
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econémicos

PRODUCC 10N MUNDIAL DE MERCURIO POR PAJSES 1/

1976

Tabla No, 31 _ , —
PAISES TONELADAS METRICAS %

TOTAL: 8 386 100,00
ESPARA 1 551 18.49
ITALIA 827 9,86
ESTADOS UNIDOS 689 8,22
MEXICO 2/ 518 6,18
ARGELIA 458 5.46
PAISES DE ECONOMIA CENTRAL 3 585 42,75
0TROS PA1SES DE ECONOMIA DE MERCADO 758 9,04

1/ Cifras preliminares.
2/ Cifras definitivas,

FUENTE: Commodity Data Summaries, Bureau of Mines, U.S,A, y Direccid
General de Minas, S,P, y F.l. (Para el caso de México).
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudins Econémicos

PRODUCC ION MUNDIAL DE ORO POR PAISES 1/

1976
Tabla No. 32 S—
MILLONES
PAIl SES K1LOGRAMO S DE ONZAS TROY %
TOTAL: j 215 526 ggé; 100,00
REPUBLICA DE SUDAFRICA 709 160 22.8 58.3
CANADA 52 876 1.7 L.3
ESTADOS UNIDOS 32 037 1.0 2,6
AUSTRALIA 13 997 8.5 1.3
MEXICO 2/ 5 064 0.2 0.5
PAISES DE ECONOMIA CENTRAL 264 380 8,5 21.7
OTROS PAISES DE ECONOMIA DE
MERCADO | 138 012 L 4 11.3

1/ Cifras preliminares.
2/ Cifras definitivas,

FUENTE: Commodity Data Summarfes, Bureau of Mines, U,S.A. y Direccién
General de Minas, S.P. y F.l. (Para el caso de México).
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econfmicos

PRODUCC 1ON MUNDIAL DE PLATA POR PAISES 1/

1976
Tabla No. 33
' MILLONES

PAISES K1LOGRAMOS DE ONZAS TROY %

TOTAL : 9 506 463 305, 6 100,00
MEXICO 2/ 1 326 243 42,6 13.94
CANADA 1 306 347 42,0 13.74
PERU 1 24k 140 40,0 13,09
ESTADOS UNIDOS 1 057 519 34,0 1,13
OTROS PAISES DE ECONOMIA o
DE MERCADO 2 861 522 92.0 30.10
PAISES DE ECONOMIA CENTRAL 1 710 492 55.0 18.00

1/ Cifras preliminares,
2/ Cifras definitivas

FUENTE Commodity Data Summaries, Bureau of Mines, U,S.A, y Direc~
cién General de Minas, S,P,y F,l, (Para el caso de Méxlco),



142

CONSEJQ DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econdmicos

PRODUCC ION MUNDIAL DE PLOMO POR PAISES 1/

1976
Tabla NQ.34 _
PAISES MILLONES DE TONELADAS %
METRICAS

TOTAL: 3 525 100,00
ESTADOS UNIDOS 553 15,69
AUSTRALIA 368 10, bk
CANADA 281 7.97
MEXICO 2/ 200 | 5.67
PERU | 181 5,14
PAISES DE ECONOMIA CENTRAL 1 089 30.89
0TROS PAISES DE ECONOMIA DE MERCADO 74k 21, 11
OTROS PAISES LATINOAMERICANOS 109 3.09

—p— y M 2

1/ Cifras preliminares
2/ Cifras definitives

FUENTE: Commodity Data Summaries, Bureau of Mines, U,S,A, y Direccién
General de Minas, S.P, y F.l, (Para el caso de Méxjco),
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudlios Econdmicos

PRODUCC ION' MUND 1AL DE ZINC POR PAISES 1/

1976

Tabla No, 35 | 4 P

PAISES | TONELADAS METRICAS 3/ %
| - | ) A _
TOTAL: 5 647 863 100,60
CANADA | ok3 263 {8,47
AUSTRALIA | 453 593 8,03
ESTADOS UN;DOS 435 449 7.71
PERU 371 946 6.59
MEXICO 2/ 259 183 4,59
OTROS PAISES DE ECONOMIA DE MERCADO 1 632 933 28.91
PAISES DE ECONOMIA CENTRAL 1 451 496 25,70

1/ Cifras preliminares,

—

2/ Clfras definitivas,

—

3/ Contenldo metélico.

FUENTE: Commodity Data Summaries, Bureau of Mines, U,S.A, y Direc~
cién General de Minas, S,P, y F.,l. (Para el caso de México),



PRODUCC ION MUNDIAL DE /ZUFRE POR PAISES
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencla de Estudlios Econdmicos

1976
Tabla No, 36 ‘ ] .
PAI SES MILES DE TONELADAS %
METRICAS

TOTAL: 49 090 100,00
ESTADOS UNIDOS 10- 973 22,35
CANADA 7 366 15,00
JAPON 2 337 4,76
MEXiCO 2/ 2 150 4,38
FRANC1A 1 930 3.93
ESPANA 1 k22 2.90
ALEMANIA OCCIDENTAL 813 1.66
ITALIA 813 1.66
OTROS PAISES DE ECONOMIA DE MERCADO 6 045 12,31
PAISES DE ECONOMIA CENTRAL 15 241 31.05

1/ Cifras prelimlnares.
2/ Cifras definitivas,

FUENTE: Commodity Data Summaries, Bureau of Mines, U,S.A, y Direc-
| cién General de Minas, $,P, y F.l, (Para el caso de Mé&xicol
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencla de Estudios Econémicos

PRODUCC ION MUNDIAL DE BARITA POR PAISES 1/

1976

Tabla No, 37 i . — — _ _
PAJSES MILESMggngggLADAS ‘ %

| TOTAL: 4638 100,00
ESTADOS UN1DOS 1 024 22,08
I RLANDA 272 5.87
MEXICO 2/ 270 5,82
ALEMANTA OCCIDENTAL 263 5,67
PERU 236 5,09
ITALIA 218 L. 70
MARRUECOS 136 2,93
GREC | A 109 2.35
CANADA 100 2,15
FRANCIA 100 2.15
YUGOSLAVIA 50 1.08
OTROS PAISES DE ECONOMiA DE MERCADO 862 18.59
OTROS PA1SES DE ECONOMIA CENTRAL 998 21,52

/ Cifras preliminares.
Cifras definitivas,

P

FUENTE: Commodity Data Summaries, Bureau of Mines, U,S.A, y Direc-
ci1én General de Minas, S,P, y F,1, (Para el caso de México}
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencla de Estudios Econdémicos

PRODUCC [ON MUNDIAL DE FLUGRITA POR PAISES 1/

1976
TeblaNo. 38 .. e
PAISES MILES DE TONELADAS %
METRICAS
| ToTaAaL: 4 336 190,00 -
MEXIGO 2/ 897 20.69
U.RiS;:S. 499 $1.51
ESPARA 345 7.96
REP. POPULAR CHINA 327 7.54
MONGOL A 290 6.69
FRANC | A 245 5.65
TAILANDIA 236 5. bl
REP, DE SUDAFRICA 227 5,23
ITALIA 218 5.03
REINO UNIDO - 218 5,03
ESTADOS UNIDOS | 163 3.76
CANADA 64 1.47
OTROS PAISES DE ECONOMIA CENTRAL 254 5,86
RESTO DE PAISES AFRICANOS 181 4,17
OTROS PAISES DE ECONOMIA DE MERCADO 172 3.97

1/ Cifras preliminares,
2/ Cifras definitivas,

FUENTE: Commodity Data Summarles, Bureau of Mines, U,$.A, y Direc~
cién General de Minas, S.P, y F.I, (Para el caso de México).
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencla de Estudios Econdmicos

PRODUCC ION MUNDIAL DE GRAFITO POR PAISES 1/

1976

Tabla No, 39
PAISES TONELADAS METRICAS %

TOTAL: 454 962 100,00
MEXICO 2/ 60 337 13,26
REPUBLICA.DE COREA 49 895 10.97 -
AUSTRIA 31 751 6.98
ALEMANIA OCC IDENTAL 18 144 3,99
REPUBLICA DE MALASIA 18 1k 3.99
SRI LANKA 10 886 2,39
PAISES DE ECONOMIA CENTRAL 226 796 49,85
OTROS PAISES DE ECONOMIA DE
MERCADO 39 009 8.57

1/ Cifras preliminares,
2/ Cifras definitivas,

FUENTE: Commodity Data Summaries, Bureau of Mines, U,S5.A. y Direccién
General de Minas, S.P, y F,1, (Para el casa de México).
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencla de Estudios Econdmicos

PRODUCC ION MUNDIAL DE ROCA FOSFORICA POR PAlSES 1/

19 7 6
Tabla No, 40 | _
PAI1SES | MILES DE TONELADAS %
METRICAS

TOTAL: 105 688 100.00
ESTADOS UNIDOS b 452 42.06
MARRUECOS 13 608 12,88
TUNEZ 3 629 3,43
SENEGAL 1814 1.72
SAHARA ESPANOL 1 361 1.29
T0GO 1361 1.29
REP. DE SUDAFRICA 1 814 1.71
AUSTRALIA 45k 0.43
PAISES DE ECONCM I/ CENTRAL 27 216 25,75
OTROS PAISES DE ECONOMIA OE

MERC ADO 9 979 9. 44

1/ Cifras preliminares.

FUENTE: Commodity Data Summaries, Bureau of Mines, U.S.A,
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COMSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econémicos

PRODUCCICHM MUMDIAL DE SAL POR PAISES 1/
Miles de Toneladas Métricas

Tabla No, L1

PA1SES 1976 %
TOTAL : 164 380 10C,00
ESTADOS UH1DCS | 38 135 23,20
REP, POPULAR CHIMA 30 8hk 18.76
U,R.S8.S. 13 336 8.11
ALEMANIA OCCJDENMTAL 8 618 5.24
REINO UNIDO | 3 618 5420
IMDIA & Ll 3.92
FRAHCIA 5 625 3.42
CANADA 5 267 3.20
AUSTRALIA 5 080 3.10
MEX1CO 2/ L 591 2.79
ITALIA L 536 2.76
POLON A 3 629 2.21
OTROS PA|SES DE ECONOIMIA DE MERCADO 21 95k 13.36
OTROS PAISES DE ECOMOMIA CENTRAL 7 711 4,69

1/ Cifras preliminares,
2/ Incluye produccidn de sal para el consumo Interno.

FUENTE: Commod{ty Data Summarles, Bureau of Mlnes, u.S.A, vy para
el caso de Méxlco, Comisién de Fomento Minero y Asocla~-
c18n Mexlcana de Productores de Sal, A.C.
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CONSEJO DE RECURSQS MINERALES
Gerenclia de Estudios Econdmicos

PRODUCC ION MUNDIAL DE YESO POR PAISES 1/

1976
Tebla No, &2
PAISES MILES DE TONELADAS %
METRICAS

TOTAL: 60 835 100,00
ESTADOS UNIDOS | 10 433 17.15
FRANC1A 6 350 10. 4k
CANADA 6 260 10,29
ESPARA 4 627 7.61
REINO UNIDO 3 992 6.56
ITALIA 3 810 6,26
RAN 2 631 4,33
ALEMANIA 0CC I DENTAL 2 177 3.58
MEXICO 2/ IR LA 2.32
PAISES DE ECONOMIA CENTRAL 7 983 13,12
OTROS PAISES DE ECONOMIA DE MERCADO 3 810 | 6.26
OTROS PAISES 7 348 12.08

1/ Cifras preliminares,
2/ Cifras definitivas,

FUENTE: Commodity Data Summarles, Bureau of Mines, U,S,A, ¥y Direc=
cién General de Minas, S,P, vy F.l.(Para el caso de México),





