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PRESENTAC I ON

El Consejo de Recursos Minerales, presenta a su atencién,
el Anuario Estadfstico de la Minerla Mexicana correspondiente al ;-
afio de 1977, con el fin dz aportar un conocimiento -a través de in-
formacién estadfstica- acerca de la situacién econémica de la indus
tria minera del pafs. ‘

Aparecen en primer término, los indicadores econémicos de
la minerfa, que comprenden las estadlsticas del valor de la produc-
cién minera y su relacidén con el Producto [nterno Bruto, el perso«-
nai ocupade en la industriz en ganeral y en la minerfa, el valor de
la Importacién y exportacién minera, comparadas con el valor total
de las mercanclas importades y exnortadas y la Balanza Comercial Mi
nero-Metaldrglica.

A continuacidn, se incluyen las estadisticas de produc--
cién minero~-metaltirgica de México, las cuales se presentan en forma
detallada, atendiendo a la clasificacién de minerales metdlicos, --
que se dividen a su vez en metales preciosos y metales industriales,
as! como las de minerales no met&licos; desglosdndose las cifras de
produccién en ambos casos, segGn su forma de presentacién, Dentro -
de este mismo concepto, se presentan los cuadros estadlsticos de ~--
produccién por Entidades Federativas, de los principales minerales
metélicos y no metélicos.

En sequida, aparecen las estadfsticas de las exportaclo-
nes minero-metaldrgicas, las que se desglosan de acuerdo a la frac-
cién arancelarla que corresponde a cada producto, segln su forma de

presentacién, indicadndose ademds los pafses de destino,



Los cuadros con cifras de importacién de minerales, tam--
bién se presentan por fracciones arancelarias y palses de origen. -
Asimismo, se inciuyen estadisticas del intarcambio comercial de pro
ductos mineros entre México y los pafses de la Asociacién Latinoame
ricana de Libre Comercio,

Por Gltimo, se presenta el promedio anual de las cotiza--
ciones internacionales de mineraies metalicos y no metdlicos, asl -
como otras estadf{sticas mineras relacionadas con la produccién --
siderGrgica de México, la exportacidn e importacién de materias pri
mas y procductos siderGrgicos y la produccidn mundial de los princi-
pales minerales,

Esperamos que la informacidn estadflstica contenida en es-
te Anuario sea de utilidad a las personas, empresas @ instituciones
relacjonadas con la industria minera, como un medio para el andlisis
y comprensién de jcs problemss de esta actividad, que les permita -
realizar una mejor evaluacién acerca de los recursos mineros del --
pafs. |

Extendemos un sincero agradecimiento a la Direccion Gene-
ral de Estadistica de la Secretarfa de Programacioén y Presupuesto,
asi como a la Direccisn General de Minas de la Secretarfa de Patri-
monio y Fomento Industrial. per su anplia colaboracion que parmitid

elaborar este Anuario.



CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econémicos

INDICADORES ECOMNOMICOS DE LA MINERIA
1573-1977

FRODUCTO | NTERHO BRUTO
Millones de Pesos

Tabla No. 1

ANOS NAC IONAL MINERO %
1973 619 600 g9 107 1.47
1974 813 700 13 268 1.63
1675 1 000 900 13 128 1.31
1976 1 220 800 16 525 1.35
1877 1/ 1 648 000 26 445 1.60

1/ Cifras preliminares.

FUENTE: Banco de México, S$.A., Direccidén General de Minas,
S.P. y F.l.,, e investigacién directa,

PERSONAL OCUPADD
Miles de Persohas

ARNOS INDUSTRIA MINERIA %

1973 3 75h2 130 3.47
1974 3 G24 133 3.39
1975 L 09§ 141 3,44
1976 L 268 150 3.51
1977 1/ 4 200 150 3.57

1/ Cifras preliminares.

FUENTE: Informe anual del Banco de México, S.A. y Sindicato
Nacional de Trabajadores Mineros, MetalGrgicos y
Similares de la Replblica Mexicana.



Tabla No.

1 (Continda)

PRODUCC ION MINERO-METALURGICA
Millones de Pesos

TOTAL METALICOS NO METALICOS

ANOS

MINERTA
1973 9 107 6 733 2 374
1974 13 268 10 516 2 752
1975 13 128 9 263 3 865
1976 i6 525 12 121 L Lok
1977 26 Li5 19 710 6 734

FUENTE. Direccidn General de Minas, S.P. y F.1., € investi--
gacién directa.

MILES DE MiLLOMES DE PESOS

28 |

24

201

16

TOTAL MINERIA

;//////,///METALICOS ’///,/,,,//

NO METALICOS

A { i |
1973 1974 1975 1976 1977
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Tabla Mo. 1 (Continda)

IMPORTACIONES
Millones de Pesos

Aflos HAT IOMAL MITERA %

1973 L7 668 2 386 5.01
197L 75 709 L 218 5.57
1975 G2 o252 L 955 6,03
1976 90 869 3 495 3.0L
1977 1/ 12L 027 6 136 5.19

1/ Cifras preliminares.

hp e A e b s 8 AT e el oAk T R e 4D AR

FUENTE: [ireccidén General de Estadistica, Secretaria de

L5088

=S DE MILLONES Dz P

-
[

MIL

Programacibén y Presupuesto.

130+
1201
1104
1004
90+
col
70+
601
50+%
Lo

MAC IONAL

8

1973 1974 1975 1976 1977
A I 0 S



Tabla No. 1

(ContinGa)

PORTACIONES
Mi1lones de Pesos

ANOS

MAC | ONAL MINERA %
1973 25 8231 Ly 657 17 .99
1974k 35 625 6 09k 17 .11
1975 35 733 5 637 15.78
1576 51 088 & 835 13.32
1977 1/ o4 889 16 04O 11.83
1/ Cifras preliminares,
FUENTE: Direccidén General de Estadistica, Secretaria de

MILES DE MILLOMES OE PESOS

Programacién y Presupuesto.

90

(2%
(S0 2e

801
751

65

H

NAC IONAL
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Tabla No. 1 (Concluye)

BALANZA COMERC 1AL MINERO-METALURGICA

(Millones de Pesos)

CONCEPTO 1973 197% 1975 1976 1977 1/

|. EXPORTACIONES 4 657 6094 5637 685 10 040
A.- METALICOS 3 642 L 557 L 027 4 899 7 086

B.- NO METALICOS 1015 1537 1610 1936 2 954

I1. IMPORTAC IONES 2386 L218 4956 3hos 136
A.- METALICOS 1 408 2581 2842 1780 2 311

B.- NO METALICOS 978 1637 2 11k 1715 b 125

sALDO TOTAL 2/ +2 271 + 1876 + 681 +3 340 + 3 60k
A.- METALICOS — + 2 234+ 1 976 + 1 185 + 3 119 + L 775
5.- No METALICOS + 37 ~- 100 - 50k yoo221 - 1471

. —

-1/ Cifras prelininares,” =
2/ (+) Superdvit; (-) Déficit.

FUENTE: Direccién General de Estadfs tica, Secretarfa de Programa--
- cién y Presupuesto. - ' : . o
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econdmicos

PRODUCC ION MINERO-METALURGICA EN MEXICO

1 9 7 7
Tabla No. 2
CONCEPTDO : TONELADAS MILES DE PESOS
TOTAL: 26 L4444 604
= . -
A.- METALICOS (En contenido metéa-
| | lico) 19 710 349
;- METALES PRECIOSOS | 5_622 271
Oro 1/ _ 6 616 721 696
Plata 1/ 1 462 798 L 900 575
|1.- METALES INDUSTRIALES 14.088.078
Antimonio 2 698 . 172 439
Arsénico 4 350 L4 102
. Bismuto 729 160 269
Cadmio 1 781 . 218 363
Cobre 89 662 2 514 560
Estafio 220 52 463
Fierro 3 587 214 3 218 064
Indio 3 19 585
Manganeso 175 184 524 L16
Mercurio 333 27 614
Molibdeno 1 163
NTquel 34 3 572
, Plomo 163 479 2 420 853
Selenio 50 3L 4i5
Tungsteno 191 69 397
Zinc 265 469 L 607 773
B.~ MINERALES NO METALICOS
(Tonelaje Bruto) 6 734 255
Alunita 214 7
Arcillas impuras 70 313 2 109
Azufre 1 856 165 2 492 217
Barita 270 674 156 554

Bentonita 59 169 5 917
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Tabla No. 2 ({Concluye)

CONCEPTO TONELADAS MILES DE PESOS
Bloedita (Sulfato de sodio) 109 489 27 372
Calcita 8 784 966
Caliza 4 749 558 71 243
Caoclfn 87 589 7 007
Carbdén Mineral 247 863 38 418
Celestita L5 633 8 841
Coque 2/ 2 437 191 1377 013
Diatomita 23 574 2 829
Dolomita 433 429 26 006
Feldespato 114 319 14 860
Fluorita 660 087 1 042 563
Fosforita 3/ 285 470 22 838
Geodas 1 50
Grafito 58 432 36 228
Magnesita 3 528 1 347
Marmo o 1 348 310
Mica a 771 386
Perllta 24 315 1216
Sal L 900 426 1 230 338
STlice L/ 626 715 94 007
Talco 163 49
Tierras Fuller 61 369 6 137
Wollastonita 692 125
Yeso 1 495 730 67 308

1/ Volumen en kilogramos.

2/ Incluye la importacifn de carbda dedicado a ese fin.
3/ lIncluye la produccién de fosfatos.
n

/ Incluye la produccién de Arena para vidrio, cuarzo y materia-
les silicosos,

FUENTE: Direccidn General de Minas, S.P. y F.l., Departamento de |In-
dustrias Reguladas de la Direccién General de Fomento Indus-
trial, S.P. y F.l., y Comisién de Fomento Minero, para la Sal.
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CONSEJC DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econdmicos

PRODUCCION DE METALES Y MINERALES EN MEXICO
SEGUN FORMAS DE PRESENTACION

1977
Tabla Mo, 3
PRODUCTO Y FORMA DE
PRESENTACION - TONELADAS MILES DE PESOS
TOTAL: - 26 LLL 604
A.~ METALICOS (En contcnido meté&lico) 19 710 349
L.~ METALES PRECIOSOS 5 622 271
1.~ Oro (Kilogramos) 6 616 721 696
Afinado 6 116
Barras impuras 276
Concentrados 196
Minerales naturales 28
2.~ Plata (Kilogramos) 1 462 798 L 900 575
Afinada 1 280 547
Barras impuras 85 295
Concentrados 86 212
Mincrales naturales 10 74k
fi.~ METALES INDUSTRIALES 14 088 078
1.~ Antimonio 2 698 172 439
Barras impuras 934
Minerales 1 L&6
Plczio antimoniatl 298
2.~ Arsénico I; 350 4l 102

Arsénico blanco L 3hL2



16

Tabla Mo. 3 (Contginta)

PRODUCTO Y FORMA DE

PRESENTACION TONELADAS MILES DE PESOS

Arsénico negro 8

3.~ Blsmuto 729 160 269
Afinado 376
tmpuro 353

L~ Cadmio 1 781 213 363
. Afinado 908
impuro : 219
Concentrados 553
Oxido de cadmio 101

5.~ Cobre 89 662 2 514 560
Afinado 73 062
Barras impuras 14 395
Concentrados 2 124
Minerales naturales 81

6.- Estaio 220 52 463
Afinado 153
Impuro ' 67

7.- Flerro 3 587 214 32 218 064
Mineral 1 520 219
pellets 1 163 482
Concentrados 903 513

G.~ Indlo 3 1g 585
| Mineral 3

.~ Manganeso 175 184 524 416
Minerales 10 342
o Concentrados 164 842

1Ce=  Mercurio 333 27 614

. Metdlico 333



Tablia No. 3

(ContinGa)

17

PRODUCTO Y FORMA DE

FRESENTAC1ON TONE LADAS MILES DE PESOS

11.- Molibdeno 1 163
Mineral 1

12.- HNfguel 34 3 572
Met&lico 34

132.- Plomo 163 479 2 L20 353
Af inado 137 533
Antimonial 6 209
Barras impuras 10 206
Concentrados 8 826
Calcinados 367
Minerales naturales 286
Sulfatc de plomo 52

{,~ Selenio 50 34 4Lhs
Mineral 50

15,~ Tungsteno 191 69 357
Mineral 191

16~ Zinc 265 469 L 607 773
Afinado 171 025
Aluminizado 3 351
Concentrados 65 778
Escorias 14 685
Zinc impuro 790
Oxido de zinc 6 593
Sulfato de zinc 2 910
Minerales naturales 306
Carbonato de zinc 31

8.~ MINERALES NGO METALICOS (Tonela-

je Bruto) 6 734 255

1.- Alunita 214 7
Mineral 214



Tabla No. 3

(Continfa)

18

PRODUCTO Y FORMA DE

PRESENTAC ION TONELADAS MILES DE PESOS
2,- Arcillas impuras 76 313 2 109
Mineral 70 313 |
3.- Azufre 1 856 165 2 492 217
G

b, Barita 276 674 156 554
Mineral 270 674

5. Bentonita 59 169 5 817
Mineral 59 169

6. Bicedita (Sulfato de
Sodio) 109 489 27 372
Mineral 109 489

7.- Calcita 8 784 966
Mineral 8 784

8,- Caliza 4 749 558 71 243
Mineral L 749 558

9.- Caolfn 87 589 7 007
Mineral 87 583

10.~ Carbdn 247 863 38 418
mineral 247 863

11.- Celestita L5 633 8 841
Mineral L5 633

12.- Coque 1/ 2 437 191 1 377 013
MetalGrgico 2 4i0 817



Tabla No. 3 (ContinGa)
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PRODUCTO ¥ FORMA DE

PRESENTACION TONE LADAS MILES DE PESQS
imperial i2 069
Finos de Coque 14 305

13. Diatomita 23 574 2 829
Mineral 23 574

14,- Dolomita L33 429 26 006
Mineral 433 429

15.~ Feldespato 114 319 14 860
Mineral 114 319

16.- Fluorita 660 087 1 042 563
Mineral 660 087

17.- Fosforita 2/ 285 470 22 838
Mineral 285 470

18.- Geodas 1 50
Mineral 1

19. Grafito 58 432 36 228
Mineral 58 432

20.- Magnesita 3 528 1 341
Mineral 3 528

21.- Mérmol 1 348 310
Mineral 1 348

22,.- Mica 771 386
‘Mineral 771
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Tabla No. 3 (Concluye)

PRODUCTO Y FORMA DE

PRESENTACION TOMELADAS MILES DE PESOS

23,~ Perlita : 2k 315 ' 1 216
Mineral 2k 315

2h,~ Sal ' I+ 900 L26 1 230 338

25.- Sitice 3/ 626 715 94 007

o Mineral 626 715

26.~ Talco 163 49

_ Mineral 163

27.- Tierras Fuller b1 369 © 6137

_ Mineral 61 369

18.— Wollastonita 692 125

| Mineral 692

29, Yeso i kgs 730 67 308
Mineral i k95 730

o IN =
e

FUENTE -

Incluye la importacidn de carbdn dedicado a ese fin.
Incluye la produccién de fosfatos.

Incluye la produccidn de arena para vidrio, cuarzo y materia-
lTes silicosos.,

Direccidn General de Minas, S.P. ¥y F.l., Departamento de In--
dustrias Reguladas de la Dircccidn General de Fomento Indus--
trial, S.P. y F.l., y Comisidn de Fomento Minero, para la Sal,
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CONSEJO DE RECURSOQOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econémicos

(Miles de Pesos)

RESUMEN DE LA PRODUCCION MINERO-METALURGICA EN MEXICO

1573-1577

Tabla No. &

AROS TOTAL METALICOS % NO METALICOS %
1973 9 106 830 6 732 609  73.93 2 374 221 26.07
1974 13 268 126 10 515 871  79.26 2 752 255 20.74
1975 13 128 425 9 262 836 70.56 3 865 58§ 29. bk
1976 16 52b 969 12 120 787  73.35 L 404 182 26.65
1977 26 hiL 604 19 710 349 74,53 6 734 255 25,17

FUENTE: Elaborado en esta Gerencla con datos de la Direccién Gene-

ral de Minas, S.P. y F.l.
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econémicos

PRODUCC ION DE METALES PRECI0SOS EN MEXICO
POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1/
Kilogramos y Onzas Troy

1977

Tabla No. 5
. ; 0 R O P L A T A
ESTADO Y MUNICIPIO Kilogramos Onzas Kilogramos Onzas
Troy Troy
TOTAL: 6,326 203 383 1482 732 47 670 871
AGUASCAL[ENTES 8 257 14 194 456 347
Asientos 8 257 10 545 339 029
Tepezalé - - 3 649 117 318
BAJA CALIFORNIA SUR 7 225 66 2 122
Mulegé | - - 1 32
La Paz 7 225 65 2 090
CHIAPAS 1 32 15 482
Solusuchiapa 1 32 15 482
CHIHUAHUA 510 16 398 331 983 10 673 486
Aldama 3 97 2 458 79 026
Aquiles Serdan 9 289 Lo 454 1 300 624
Balleza - - 1 32
Batopilas 3 97 532 17 104
Camargo - - 8 257
Coyame - - 37 1 190
Cuauhtémoc - - 50 1 608
Cusihuiriédchic - - 1 112 35 752
Chihuahua - - 83 2 669
Chinipas - - 24 772
Guadalupe y Calvo - - 11 354
Guazapares - - 72 2 315
Guerrero - - 273 8 777
Hidalgo del Parral 123 3 955 32 553 1 046 602
Julimes - - 39 1 254
Maguérichic 1 32 93 2 990
Moris 13 419 1 698 54 592
Namiquipa 1 32

L3 15 850
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Tabla No, 5 (ContinGa)

0 R O P L AT A
ESTADO Y MUNICIPIO Kilogramos  Onzas Kilocgramos Onzas
Troy Troy
Nuevo Casas Grandes - - 197 6 334
Ocampo L5 1 447 2 289 73 593
Rosario - - 2 6L
San Francisco del Oro 166 5 337 86 616 2 78L 765
Santa Bdrbara 75 2 411 68 977 2 217 659
Satevd - - 2 64
Saucillo 62 1 993 91 919 2 955 260
Temésachic 5 161 206 6 623
Urique 1 32 316 10 160
Uridchic - - ZDZ 6 655
Villa Ahumada - - 5 1 736
Villa Matamoros 2 64 726 23 341
Zaragoza 1 32 481 15 Lok
COAHUILA 8 257 55 550 1 785 971
Cuatrociénegas - - 9 289
Ocampo 1 32 54 269 1 744 7S
Saltillo - - 11 354
Sierra Mojada - - 67 2 154
Torredn 7 245 1 190 38 259
Viesca - - L 129
DURANGO 1 760 56 586 165 050 5 306 474
Canelas 1 32 562 18 069
Coneto de Comonfort 18 579 1 436 L6 168
Cuencamé 54 1 736 16 600 533 702
Durango - - L 1 318
General Simén Bolivar - - 66 2 122
Gémez Palacio - - 3 96
Guadalupe Victoria 1 32 822 26 428
Guanacevl 128 4 115 12 o041 387 128
Indé 2 6L 951 30 575
Lerdo - - 183 5 884
Map imf 6 193 1 498 L8 162
Nombre de Dios 2 64 3 438 110 534
Ocampo - - 5 161
Oro, EIl 4 129 852 27 392
Qtéez 50 1 608 11 841 380 697
p&nuco de Coronado 17 546 8 084 259 S06
Poanas - - 13 L18
Pueblo Nuevo 12 386 5 683 182 712
Rodeo 1 32 248 7 973
San Bernardo 2 64 3 837 123 362
San Dimas 1 437 Le 201 75 552 2 429 050



Tabla No. 5 (ContinGa)
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0 R OC P L A T A
ESTADO Y MUNICIPIO Kilogramos  Onzas Kilogramos Cnzas
Troy Troy
San Juan de Guadalupe - - 3 698 118 893
Santiago Papasquiaro 2 6L 31 597
Tamazula 3 97 1 627 52 309
Tepehuanes 3 97 L18 13 439
Topia 17 547 15 520 Lo8 979
G UANAJUATO 1 L1k L5 461 191 918 6 170 298
Guanajuato 1 412 45 397 191 508 6 157 116
Ssan Luis de la Paz 2 6L L10 13 182
G UERRERO 120 3 858 44 302 1 L2k 341
Arcelia - - 2 6L
Coyuca de Catalén - - 3 96
José Azueta 9 289 6 781 218 015
Leonardo Bravo - - - 9 289
Mochitlén - - i 32
Taxco 68 2 186 37 09k 1 192 598
Ttapehuala - - 6 193
Zirandaro - - 106 3 408
Zumpango del Rfo L3 1 383 300 9 646
H1DALGO 619 13 901 151 932 L 884 720
Arenal, El 1 32 ol 3 022
Pachuca 583 18 744 105 184 3 381 739
Zimapén 35 1 125 46 654 1 499 959
JALISCO 23 739 32 830 1 055 507
Autlén - - 16 515
Ayutla - - 3 96
Bolafios 8 257 26 883 864 307
Hostotipaquillo - - 3 96
Limén, EIl - - 31 997
Tequila 15 482 5 894 189 496
MEX1CO 14 450 19 294 620_316
Sultepec - - 28 900
Toluca 1 32 111 3 569
Zacualpan 13 L18 19 155 615 847
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Tabla No. 5 ({Continda) :
O R O P L AT A
ESTADO Y MUNICIPIO Kilogramos Onzas K1logramos Onzas
Troy Troy
MEX1CO 14 1450 19 294 620 316
Sultépéc - - 28 ‘ 900
Toluca 1 32 BAR 3 569
Zacualpan 13 418 19 155 615 847
MICHOACAN 49 1 575 27 773 892 921
Angangueo 30 964 25 775 828 684
Churumuco - - 1 32
Huetamo 5 161 158 5 080
La Huacana . - - 1 155 37 134
Queréndaro - - 3 96
Tlalpujahua 14 450 672 21 606
Turicato - - 9 289
MORELOS 9 289 17 803 572 379
Tlaquiltenango 9 289 17 803 572 379
NAYARIT 27 868 218 29 514
Acaponeta 5 161 478 15 368
Huajicori 1 32 158 5 080
Rosamorada 6 5il 226 7 266
Santiago Ixcuintla 5 161 52 1 672
Yesca, lLa - - L 128
NUEVO LEON 6 193 90 2 893
Cerralvo - - 19 611
Galeana - - 3 96
Gral. Zaragoza - - 26 836
Lampazos de Naranjo - - 39 1 254
Monterrey 6 193 -3 96
_OAXACA | 238 7 652 9 492 305 174
Ixti1an de Judrez 234 7 523 8 031 258 202 -
San Jerdénimo Taviche L 129 1 446 L6 490
Tlacolula de Matamoros - - 15 482
- QUERETARO 2 6k 28 403 913 176
Cadereyta 2 64 24 338 782 484
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Tabla No. 5 (Contina)

0 R © P L A T A
ESTADO Y MUNICIPIO Kilcgramos Onzas Kilogramcs Onzas
T#oy Troy
San Juan del Rfio - - L 065 130 652
SAN LUIS POTOSI 3&&. 7 L59 6L 354 069 026
Catorce - - 13 345 - 429 051
Cedral - - 1 32
Cerro de San Pedro L 129 204 6 559
Charcas 39 1 254 15 002 610 928
La Paz 189 5 076 31 800 022 392
San Luig Potosf - “ 1 32
Santa Marfa del Rfio - - 1 32
SINALOA 58 1 865 13 066 5810 B34
Badiraguato - - 5 193
Concordia 37 1 190 5 867 188 628
Cosalé 2 ol L 522 145 385
Culiacan - - 28 900
Choix 12 386 6 3Lk 203 964
Elota 2 64 - 588 18 906
Fuerte, EI - - 2 64
Mazatlan 1 32 607 19 515
Rosario L 129 88 2 829
Sinaloa - - 14 459
S0NORA 676 21 734 115 059 3 699 228
Aconchi - - 28 900
Alamos 3 96 La4 12 632
Altar 21 676 1 209 38 870
Arivechtl 3 95 1 766 56 778
Arizpe 3 96 347 11 156
Bacanora - - 48 1 543
Bacoachi - - 16 514
Bavidcora 6 193 Lok 12 <89
Caborca 18 579 1 122 36 073
Cajeme - - 55 1 768
Cananea 502 16 140 55 571 1t 786 6L7
Guaymas - - 10 322
Hermosillo 25 804 1 833 58 932
Huachinera - - 18 579
Magdalena 33 1 061 922 29 643
Nacozar! de Garcla 2 6L 302 9 934
Navo joa - - 31 997



Tabla No. 5 _ (Continda)

g R G P L A T A

ESTADO Y MUNICIPIO K] logramos Onzas Kilogramos Onzas

Troy Troy
Mogales 3 96 108 3 k72
Pitiquito - - 112 3 601
Rosario - - 156 5 016
Sahuaripa - - 85 2 733
San Felipe - - 656 21 091
San Javier 1 32 L75 15 272
San Pedro de la Cueva 3 96 359 11 542
Santa Ana 24 773 1 112 35 753
Sarics - - 23 739
Soyopa 2 6l 3L 10 963
Tepache 21 676 L7 397 1 523 847
Trincheras 2 6it 18 57¢
Ures 1 32 23 738
Yécora 3 96 31 2 60L
TAMAUL I PAS - - 1 29h L1 603
Guémez - - 9 289
San Carlos - - 1 285 L1 314
ZACATECAS | 543 17_158 {01 707 6 163 515
Blanca, La - - 107 3 uhko
Concepcidén dei Oro 140 L 501 L 928 158 439
Chalchihuijtes 32 1 029 12 708 08 571
Fresnillo 86 2 765 56 36k 1 812 1hk2
Gral. Francisco Murguia - - 380 12 217
Gral. Panfilo Natera 1 32 627 20 159
~ Guadalupe - - 37 1 190
- Jiménez del Téul - - L&s 14 629
Juan Aldama - - 22 707
Mazapil 25 gok 15 859 509 878
Melchor Ocampo 21 676 15 k20 g5 76k
Miguel Auza - - 26 836
MNieves 1 32 I, 294 138 055
0jo Caliente 2 6Lt 2 072 66 616
Panuco 1 32 221 7 105
Pinos - - 1 32
Rio Grande 1 32 115 3 697
Sombrerete 39 1 254 Lg Lo7 1 462 761
Vetagrande 23 739 21 615 69L 938



Tabla No. 5_ (Concluye}

28

P L AT A

0 R @
ESTADO Y MUNICIFIO Kitogramos Cnzas Kilogramos Onzas
Troy Troy
villa Hidalgo 24 772 689 22 152
Zacatecas 147 L 726 10 268 330 123
ORIGEN DESCONOC iDO 2 64 639 20 5hb

.

1/ Contenido Met&lico.

FUENTE: Elaborado en esta Gerencia con datos de la Direccién General

de Minas,

S.P. y F. L.
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econdémicos

ES METALES INDUSTRIALES EN MEXICU,
AS Y MUNICIPIOS 1/

TOMELADAS
1977
Tabla No. 6
ESTADO Y MUNICIPIO COBRE F1ERRG MANGANESO PLOMO ZINC
TOTAL: 82 291 3 587 21k 175 184 160 428 259 986
AGUASCALIENTES 1 51k - - 700 549
Aguascalientes 3 - - -
Asientos 857 692 549
Tepezala 6514 - 8 -
BAJA CALIFORMIA NORTE - - - 247 -
Mexicall - - - 2L7 -
BAJA CALIFORMNIA SUR 2 291 - - - -
Mulegé 2 291 - - - -
COAHUILA 99 323 982 - 17_186 15
Candela - 2 260 - - -
Castafios - 2 943 - - -
Cuatrociénegas - - - 9 -
Ocampo 7 - - 17 G70 -
saltitlo - - - 3 -
Sierra Mojada - 218 779 - 5l -
Torredn Q2 - - L0 15
COLIMA - 1031 174 - - -
Minatitlan - 1 G631 174 - - -
CHIAPAS 3 - - - -
Solusuchtiapa . 3 - - - -
CHIHUAHUA 8 723 1 17k 965 2 602 96 552 146 600
Aldama 15 - - 9 035 18 071



Tabla No. 6 {(Continta)

30

ESTADO Y MUNICIPIC COBRE FiERED MANGANE SO PLOMO TINC
Allende - - L3 - -
Aquiles Serdén 143 - - 13 706 18 591
Batopiias 1 - - 2 -
Buenaventura - _ = 2 382 - -
Camargo - 1 174 965 - 2 -
Coyame 1 - - 7 -
C uauhtémoc - - - 48 551
Cusihuiriachic L - - Lo -
Chihuahua 2 - - 5 -
Chinipas 5 - - 7 -
Guerrero 6 - - 343 -
Hidalgo del Parral 609 - - 5 455 6 139
Julimes - - - 17 -
Maguarichic - - - 1 -
Moris - - - 4 -
Namiquipa - - - 6 -
Nuevo Casas Grandes 1 - - 5 -
Ocampo 5 - - 31 -
Rosario 7 - - 1 -
San Francisco del
Cro 2 632 - - 25 663 Lo 943
Santa Bérbara 3 388 - - 13 409 40 082
Satevd - - - , i +
Saucillo 1772 - - 28 587 22 223
Temésachic 118 - - 3 -
Urique L - - 8 -
Urudchic ‘ - - - 14 -
vVilla Ahumada - - - 36 -
Villa Matamoros 9 - - 57 -
Zaragoza 5 - 177 59 -

DURANGO L0k 113 358 2 355 5 571 3 738
Canelas 3 - - 7 -
Cuencamé 145 - - 2 351 449
Durango 2 113 358 - - -
Gral. Simén Bolfivar - - - 9 -
Gémez Palacio - - - 1 -
Guadalupe Victoria 6 - - 122 -
Guanacevl 23 - - 151 -
Indé 1 - - g3 1 876
Lerdo - - 1 277 i -
Map imT 3 - 694 365 -
Nombre de Dios 5 - - 216 110
Q0ro, EI 7 - - 170 -



Tabla No. 5 ({Continda)

31

ESTADO Y MUNICIPIO COBRE FIERRD MANGANE SO PLOMO ZING
Otéez 5 - - 37 -
P4dnuco de Colorado 20 = - 81 -
Poanas - - - 2 -
Pueblo Nuevo - - - 1 -
Rodeo _ - - - 8 -
San Bernardo 81 - - 1 -
San Dimas 1 - - L -
san Juan de Guadalupe 1 - - 522 -
Santiago Papasquiaro - - - 6 11
Tamazula L6 - - . 6 -
Tepehuanes 8 - 384 100 -
Topia L7 - - 1 305 1 292

GUANAJUATO 124 - - 61 -
Guanajuato 124 - - 61 -

GUERRERO 369 - - L 541 15 056
Arcelia 1 - - - -
Coyuca de Catalén 6 - - - -
José Azueta L0 - - 155 176
Leonardo Bravo - - - 1 -
Taxgo 268 - - L 376 15 880
Tlapehuala 5 - - -

Zirandaro 2 - - 3 -
Zumpango del RTo 47 - - 6 -

HIDALGO 1:149 - 164 251 7_143 14 857
Mo lango - - 159 101 - -
Pachuca 2 - 5 150 -

Zimapén 1147 - 7 143 14 857

JALISCO Eld 505 914 - 545 -
Ayutla 6 - - - -
Bolafios 87 - - 522 -
Hostotipaquillo 1 - - -
P {huamo - a05 914 - - -
Tequila - - - 23 -
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Tabla No, 6 (Continda)

[ IR o I T S

ESTADO Y MUNICIPIO COBRE FIERRO MANGANE SO PLOMO Z|NC
MEX 1CO 5 - - 234 129
Sultepec 1 - 16 -
Toluca - - 1 -
Zacualpan L - 267 129
MICHOACAN 7 119 13 551 179 274 -
Aguila - 13 551 - - -
Angangueo 107 - - 274 -
Coalcomén - - 179 - -
Huetamo 405 - - - -
La Huacana 6 606 - - -
Turicato 1 - - -
MORELOS 18 - - 473 -
Tlaqui ltenango 18 - - L73 -
NAYAR!T 30 - - 28 -
Acaponeta 12 - - - -
Huajicori 14 - - 5 -
Rosamorada 3 - - 22 -
Santiago txcuintla 1 - - - -
Yesca, La - - - 1 -
NUEVO LEON 33 - - 114 5
Cerralvo - - - 2
Galeana - - - i
Gral., Zaragoza - - - 31
Lampazos de Naranjo 33 - - 12
Monterrey - - - 6
San Nicolés de los
Garza - - - 62 -
0AXACA 3 - - 60 -
Ixt18n de Judrez 1 - - 50 -
San Jerénimo Taviche 1 6 -
Tlacolula de Matamoros 1 L
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Tabla No, 6 {(ContinGa)

ESTADO Y MUNICIPIO COBRE FIFRRD MANGANE SO PLOMO ZINC
QUERETARO 833 - - 1 791 2 278
Cadereyta 218 - - 1 621 2 278
san Juan del RTo 615 - - 170 T -
SAN LUIS POTOSI 3 121 . L 163 2 994 23 688
Cedral - 1 - - - -
Cerro de San Pedro 2 - - 21 -
Charecas 849 - L 163 1 388 21 Lit
La Paz 2 269 - - 1 584 2 247
San Luis Potosf - - - 1 -
SINALOA 605 24 270 - 2 484 7 655
Concordia 7 - - 3L -
Cosala 140 - - 649 957
Culiacén 9 24 270 - - -
Choix 433 - - 1 721 6 698
Elota 8 - - L -
Fuarte, EI 1 - - - -
Mazatién 6 - - 6 -
Mocorito 1 - - - -
SONORA 48 196 - . 1 203 588
Aconchi 1 - - - -
Alamos 6 - - 19 -
Altar 18 - - - -
Arivechi L7 - - 22 22
Arizpe 4L - - - -
Bacanora 1 - - - -
Bacoachi 1 - - - -
Bavidcora L - - - -
Caborca 20 - - - -
Cajeme 3 - - - -
Cananea L7 673 - - 17 -
Guaymas 2 - - - -
Hermosillo 74 - - Ll -
Huachinera - - - 2 -
Magdalena 17 - - - -

Nacozari de Garcfa 152
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Tabla No. & {Continfda)

ESTADO Y MUNICiPIO CGERE FIERRD MANGANEE0 PLCMO ZINC
Nogales 2 - - 3 -
Pitiquito - - - 11 -
Rosario 1 - - 7 -
Sahuaripa 3 - - 15 -
San Felipe 24 - - 368 566
San davier . 1 - - 7 -
San Pedro de la Cueva 2 - - - -
Santa Ana 36 - - 14 -
Soycpa 11 - - - -
Tepache 89 - - 647 -
Ures 1 - - 1 -
Yécora 3 - - .26 -

TAMAULIPAS - - - 501 -
Guémez - - - 8 -
San Nicolés - - - L93 -

ZACATECAS 7 556 - 1 634 17 664 43 812
Concepcidn del Oro 2 963 - 149 -
Chalchihuites - - 1 524 358
Fresnillo 659 - - 5 8§93 10 244
Gral. Francisco
Murgufa - - - 28 843
Gral. Panfilo Natera 5 - - 6 -
Guadalupe - - - 2 - -
Jiménez del Téul 1 - - 29 25
Mazapil 197 - - 3 002 6 345
Me lchor Ocampo L1 - - 2 536 b 375
Miguel Auza - - - 12 -
Nieves 1 - - 491 -
Qjocaliente - - - 36 -
Panuco L - - 1 -
Rfo Grande - - - 1 -
Salvador, E] 2 - - - -
Sombrerete 2 L88 - - 2 201 18 721
Vetagrande 998 - - 324 329
Villa de Cos - - 1 634 -
Viila Gonz&lezOrtega 8 - - -
Villa Hidalgo 2 - - - -
Zacatecas 161 - - 1 029 2 572



35

Tabla No. 6 (Concluye)

ESTADO Y MUNICIPIO COBRE FIERRD MANGANE SO PLOMO ZINC

ORIGEN DESCONOC 100 2 - . 12 16

1/ Contenido Metédlico.

FUENTE: Elaborado en esta Gerencia con datos de la Direccidn General
de Minas, S.P. y F. I,
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COMSEJO DE RECURSOS MINIERALES
Gerencia de Estudios Econdmicos

PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES MINERALES NO METAL1COS
POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1/

TONELADAS
1977

Tabla No. 7 - — i
ESTADO Y MUMICIPIO AZUFRE BAR I TA CARBON FLUORITA
TOTAL: 1856165 270 674 6610223 660057
COAHUILA - 65 L428 6 610 223 198 511
Acufia - - - 61 379
General Cepeda - - - hig
Juérez - - - -
Matamoros - - - -
Mlzauiz - 50 390 L 209 640 135 965
Mava - - 124 851 -
Dcampo - - - 584
Progreso - - 993 186 -
Ramos Arizpe - - - -
Sabinas - 15 030 258 510 -
San Buenaventura - - - -
San Juan de Sabinas - - 1 024 Q36 -
Zaragoza - - - 1530
COLIMA - L6 360 - -
Colima - L6 360 - -
CHIAPAS 77 408 - - -
Cactus 77 LO8 - - -
CHIHUAHUA - 1 278 - 164 122
Allende - L§o - -
Hidalgo del Parral - - - 50 593
Jiménez - - - 189
Julimes - 816 ~ -

San Francisco del 0Oro 113 3LO



Tabla No. 7 (Continda)

ESTADO Y MUNICIPIO AZUFRE - BARITA CARBON " FLUORITA
DISTRITO FEDERAL 723 - - 113_3k40
Azcapotzalco 2/ _ 7 236 - - -
DURANGO - 16361 - 28 L27
Canatléan - - : - 28 382
Cuencamé - 16 361 - -
San Bernardo - - - , L5
GUANAJUATO 788 . - 121 949
Salamanca 788 - - -
San Luis de la Paz - - - 39 300
Victoria | - ‘ - - 32 649
MICHOACAN | . 53832 - -
Coalcoman - 53 432 - -
NUEVO LEON - 86312 - -
Galeana - 86 312 - -
PUEBLA | - 31 - -
Tehuitzingo _ - 31 - -
SAN LUIS POTOSI - - - 1L6 888
cd. Valles - - - 5 567
Mexquitic de Carmona - - - 911
Rioverde - - - 2 020
Santa Maria del Rio - - - 141
Zaragoza ’ - - - 138 249

TAMAUL1PAS

~J
=
R0y
W
1
?

- Ciudad Madero 7 L53 - - -



Tabla_No. 7 {(Concluye)

38

ESTADO Y MUNICIPIO AZUFRE BARITA CARBON FLUCRITA
VERACRUZ 1 763 280 - - -
Jaltipan 1 106 112 - - -
Minatitlén 617 036 - - -
Poza Rica Lo 132 - - -
ZACATECAS - 1072 - 190
Mazapil - 1 072
Villanueva - -

120

j—
~

Tonelaje bruto.

s
~

Delegacidn,

FUENTE:
ral de Minas,

Elaboradoc en esta Gerencia con dat
S.P. y F.1L.

os de la Direccién Gene-
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econémicos

PRODUCC ION DE CARBON Y COQUE EN MEXI1CO
Toneladas

Tabla No, 8

ANOS "TODOCUNS”‘E/ 5 ¢ LXVADO COQUE 2/
1973 4 263 137 2 408 552 1 934 471
1974 5 165 739 2 918 497 2 070 607
1975 5 193 448 2 906 048 2 088 004
1976 5 649 628 2 449 384 2 187 857
1977 6 610 223 2 915 676 2 437 121

1/ Comprende la totalidad de carbén extraido a bocamina,
independientemente de su uso.

2/ Incluye el carbén de importacién usado para coquiza-
cidn.

FUENTE: Direccién General de Minas, S,P. Y F.l.



Lo

CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econdmicos

CONSUMO DE CARBON MINERAL EN SUS DISTINTOS USQS
MiLES DE TONELADAS

Tabla No. 9 e
ANOS CONSUMO INDUSTRIA INDUSTR‘A MINERO iNDUSTRlA
TOTAL S1DERURGICA | METALURGICA 1/ ELECTRICA
1973 5 575 L 502 958 115
1974 6 566 5 535 907 124
1975 6 647 5 64k 895 108
1976 6 688 5 74l 823 121
1977 8 251 7 195 931 125

1/ Calculado en esta Gerencia.

FUENTE: Cé&mara Nacional de la Industria del Hierroy del Acero y
Comisién Federal de Electricidad.
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CONSEJO GE RECURSOS MiINERALES
Gerencia de Estudios Econémicos

EXPORTAC ION MINERO-METALURGICA DE MEXico 1/

1977
Tabla No. 10
CONCEPTO KILOGRAMOS‘Z/ PESOS
TOTAL: 10 0LO 462 470
A. = METALICOS 7 085 845 L4g
.- METALES PREC10S0S g_ggé_ggﬁuggz
Plata 720 162 2 286 334 927
fi.- METALES INDUSTRIALES &_239_519_518
Aluminio 51 224 595 270
Antimonio 3 592 500 46 707 659
Arsénico 3 243 807 30 203 082
Bismuto 331 129 98 985 577
Cadmio 55 393 3 954 782
Cobre 13 283 448 692 223 445
Hierro 21 725 558 219 562 954
Manganeso 239 173 385 278 390 992
Mercurio L79 640 31 753 86h
Mo1libdeno 91 81 732
P lomo 88 060 101 1 175 047 763
Selenio ) 53 947 32 588 700
Tungsteno 295 002 L2 830 229
Zinc 247 634 047 2 052 208 86L
No especificados 322 902 94 375 605
8.- MINERALES NO METALICOS 2 954 617 025
Abrasivos Naturales 1 306 27 849
Alabastro 2 sko 578 4 757 81k
Arcillas 387 063 950 326
Asbesto 195 2 048
Asfalto 392 863 1 199 368
Azufre 1 014 988 026 1 122 183 656

Balastro 10 160 388 | 993 650



Tébla MNo.

L2

10 (Concluye)

CONCEPT®O KILOGRAMOS 2/ PESGCGS
Barita 121 682 937 L 568 QL6
Bentonita 9 013 27 Lé67
Caliza 2 Los 318 378 40k
Caolin Le8 1 000
Carbén 1 479 912 19 809 129
Celestita 39 556 589 9 626 756
Coque 3 253 151 120
Cuarzo 2 011 775 6Lz 282
Diatomita 3 005 150 8 637 403
Dolomita 478 380 728 020
Feldespato 2 0LO L 5Lg
Ftuorita 602 25L 302 889 501 684
Fosforita 2 3hLY 065 1 343 520
Grafito Lt 520 392 35 648 562
Guijarros 20 000 8 36L
Magnesita 22 367 200 700
Marmol 588 L08 2 059 351
Perlita 5 007 778 15 L67 616
Pledra Pomez 651 742 g2k 703
Piedras Preciosas
o Semipreciosas 936 52 562 780
Sal 3 686 1O 100 563 569 005
Sflice 11 654 777 35 315 774
Talco 196 100 898 501
Tezontle 1 377 20U 164 £78
Tierras Fuller 16 225 0% 60 820 6L
Vermiculita 1 063 870 - 763 896
Wollastonita 981 126 1 364 029
Yeso 805 852 L72 78 714 13k

17/

2/

FUEMTE :

Cifras preliminares.

Cifras en peso bruto.

Direcci®n General de Estadfstlca, Secretarfa de Programacién

y Presupuesto.
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CONSEJO DE RECURSOS MIHERALES
Gerencia de Estudios Econdmicos

RESUMEN DE LA EXPORTACIOH MINERO-METALURGICA
Miles de Pesos

1973 - 1977

Tabla No, 11

AfloS TOTAL METALICOCS % MO METALICOS %
1973 L 656 800 3 6L1 725 78.20 1 015 075 21.60
1974k 6 094 270 L 557 248 74,80 1 537 G306 25.20
1975 5 636 957 L 027 013 71.L5 1 609 5Lh 28,55
1976 6 835 640 L 899 229 71.67 1 936 hit 28,33
1977 1/ 10 0LO L62 7 085 8hL5 70.57 2 954 617 29.4k3

1/ Cifras preliminares.

FUENTE s

Elaborado en esta Gerencia
de Estadfstica, Secretarla de

con datos de la Direccidn General
Programacion y Presupuesto.



YPORTACION MIHER

Ll

COMSEJO DE RECURSOS MINERALES
Cerencia de Estudios Econdmlcos

0=-METALURGICA DE MEXICO

POR PAISES DE DESTINO 1/
1977
Tabla No. 12
PAISES PESOS %

TOTAL 10 oLo L62 L70 100.00
Alemania Cccldental 295 648 890 2.94
Alemania Oriental 2 935 002 0.03
Argentina 20 382 059 0.20
Australia 16 989 0L1 06.17
Austria 2L L16 -
Bahamas Islas 126 083 782 1.26
Bélgica-Luxemburgo 336 682 179 3.3
Belice 1 810 9ok 0.02
Bolivia 1 177 652 0.01
Brasil 779 949 503 7.77
Canadé 161 266 7862 1.61
Colombia 81 807 730 ¢.81
Corea del Norte 2 665 650 0,03
costa de Marfil 2 21 581 c.02
Costa Rica Lg 790 627 G.50
Cuba -5 680 679 0.06
Chile 17 875 105 0.18
China Continental 21 L62 213 0.21
Dinamarca - 6 018 -
Ecuador 6 153 LB2 0.06
£1 Salvador 10 005 573 0.10
Espaiia 61 325 781 0.61
Fstados Unidos 5 076 348 900 50.56
Filipinas 2 617 932 0,03
Francia 21L 613 930 2.14
pominica Isla 673 409 0.01
Guatemala 58 345 0L7 0.58
Haitl 202 580 -
Honduras 5 194 298 0.05
Hong Kong 33 247 -
Hungria 2 L8L 101 8.03
India 22 178 962 0,22
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Tabla Mo, 12 _(Concluve) .

ek L AR+ b 28 e < AL ot A .

PA1SES PESOS %
ltalia 330 €31 512 3.79
Japdn 693 071 809 6,90
Jamalca L 18L 337 0.04
Liberia 2 L55
Nicaragua 7 3L9 383 0.07
Nueva Zelandia 1 140 -
Palses Bajos 104 793 699 1.0k
Panama 12 313 779 0.12
Paraguay 976 0L6 0.01
Pera 11 590 8L3 0.12
Portugal 27 L96 061 0,27
Puerto Rico 52 028 -
Reino Unido 675 219 32L 6.72
Rep. Dominicana 5 060 013 6,05
Singapur 79 211 ¢.o1
Suecia 65 150 -
Suiza 133 099 6hL2 L.31
Trinidad Tobago 3L2 945 -
U.R.S.S. 72 Ghy 220 0.72
Uruguay 32 768 761 0.33
Venezuela 143 683 213 1.43
Yugoslavia 48 930 750 0.49
Otros Pafses 1 765 90k 0.02

o e b U P——— A - o

1/ Cifras preliminares.

FUENTE: Direccidén General de Fstadfstica, Secretarlia de Programa--
cidén y Presupuesto.
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CONSEJO DE RECURSQS MINERALES
Gerencia de Estudios Econdmicos

EXPORTACION MINERO-METALURG!CA DE MEX 1CO
A LCS PAISES DE LA ALALC 1/

1977
Tabla No, 13 .
PAJSES Y PRODUCTOS K 1LOGRAMOS 2/ PESOS DEL VALOR
TOTAL: 1.096 464 4o 100.00
ARGENT [NA | 20 382 059 1.86
HIERRO 4 078
Manufacturas de fundicion - 70 L 078
MANGANE SO | 5 86hL h53
Bidxido grado bateria, en ;
concentrados 2 L7k 272 5 86k 453
MERCUR 10 2 480 012
Metalico Li 189 2 k80 012
OTROS MINERALES METALICOS
NO ESPECIFICADOS 2 805 885
Metales comunes en bruto
o manufacturados ''Cermets' 8 304 2 805 885
CARBON 1 234 33k
Activado 70 800 1 234 334
DIATOMITA 3 723 636
En bruto 203 540 664 502
Con molido superior a
200 mallas 1 079 418 3 059 13L
PERL I TA 152 700

Activada 51 500 152



Tabla No, 13 (Continda)

47

PAISES Y PRODUCTOS

SILICE
Fésiles activadas
BOLIVIA
H1ERRO
En desbastes duadrados
o rectangulares o palan

quilla

Otras manufacturas de
fundicion

TIZRRAS FULLER
Tilerras de batén
BRASIL

ARSENICO

Triéxido de arsénico de
pureza superior a 98%

COBRE
Electrolitico
HT1ERRO

Otras manufacturas de
fundlicion

MANGANESO
En minerales

Biéxido grado bateria,
en concentrados

Q,

« |LOGRAMOS 2/ PESOS DEL VALOR

L 116 961

1 258 11b I 116 961
1 177 652 0.11

60 109

29 2 275

519 57 83k

1 117 543

152 800 1 117 543
779 949 583 71.13

3 274 L4é6

365 223 3 27h L66

7 053 7790

219 967 7 053 770

15 111

85 15 111

10 981 943

902 200 86l 675

5 166 261 10 117 268
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Tabla Ho. 13 (Continda)

PAISES Y PRODUCTOS K ILCGRAMOS 2/ PESOS DEL%VALOR
MERCUR 10 5 13k 815
Metallco 87 508 5 736 815
PLOMO 106 554 221
Refinado 8 5L7 Eéh 106 554 221
SELENTO 5 584 L22
Afinado 7 59é 5 584 L22
ZINC 553 289 O7L |
Afinado 39 737 039 553 289 074
2 663 ons
Metales comunes o Ofmecs’ 25 553 7 863 076
AZUFRE 30 288 04O
Sin refinar 29 999 530 30 288 0LO
DIATOMITA 1 837 661
Con molido superior &
200 mallas 793 790 1 837 661
FLUORITA L 50k 923
geréﬁg?egté?%’6“ Infertor 2 613 738 L 504 923
PERLITA 7 920 701
Activada 2 090 OL5 6 749 622
Dilatada 21 osk aoly 502

Fn bruto 60 720 176 277
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Tabla No. 13 (Continda) __

- - PR,

Q,

PAISES Y PRODUCTOS K FLOGRAMOS 2/ PESCS DELOVALOR
SILICE 1k 132 524
Fésiles activadas Jy 55i 037 14 132 524
TIERRAS FULLER 21814 838
Tierras de Batén 5 262 0L7 21 814 8368
COLOMBIA ' 81 807 730 7..46
COBRE 2 753 012
Electrolftico 100 093 2 753 012
H1ERRO 5h7 5h1
Granallas de fundicién 12 554 111 181
ntras manufacturas de
fundicidn 5 333 136 360
MANGANE 50 3 255 581
Bidxido grado bateria,
en concentracdos - 1575 085 3 255 537
MERCUR1O 1 452 30L
Metélico i? 906 1 452 30k
PLOMO | 132 292
Refinado 60 803 732 292
ZIne 62 1496 167
Afinado b 370 204 62 171 636
ALABASTRO . 156 576
En brute 73 981 13L 6i4

Tecali oriental en -
bioques 15 276 21 962
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Tabla No, 13 _(Continia)

[ eupar

[=)

PAISES Y PRODUCTOS K1LOGRAMOS 2 PESOS DEL VALOR
ARCILLAS 306 501
No especificadas excepto :
dilatadas 70 931 306 501
BENTONITA 2 850
.Bentoniﬁé : 513 2 850
CARBON 3 G2k 659
Activado 197 600 3 02L 659
PERLITA 3 349 g1_§_
e gy LS
En bruto 10 120 23 b1
SILICE 1 718 987
Fésiles activadas 614 999 1 7i8 987
TALCO 780 604
Esteatlta 50 100 780 604
TIERRAS FULLER 3 231 L35
Tierras de Batén 888 L420 3 231 L35
CHILE 17 875 105 1.63
HIERRO 17 063
Otras manufacturas de '
fundiciodn 140 17 0063
MERCUR 10 366 700

Met&lico 5 490 366 700
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Tabla Hlo. 13 (Continda)

U et r— P

PAISES Y PRODUCTOS K 1LOGRAMOS i/ PESOS DEL%VALOR
ZINC 6 609 _2.7.7_
Aflinado L4g8 653 6 609 277
ARC ILLAS 22 97k
No especiflcadas, ex- :
cepto dllatadas 5 846 22 97k
BENTON I TA 1 _i_.ﬂff&
Bentonita 505 i 104
CARBON _U]_ 001
Hqullas, briquetas hé i60 117 OOi
DIATOMITA 171 770
Con molido superior a ~ :
200 mallas 31 076 177 770
FLUORITA 2 569 203
D ey e a7 1 s 923 2 569 203
PERLITA 76 ,&1_11
Activada iZ 360 76 bk
SILICE 1220 272
Arenas naturales i 025 ‘ 2 509
Foésiles activadas 368 506 1 217 763
TIERRAS FULLER 6 697 327
Tierras de Batén 1 3h4 330 6 697 327



Tabla No, 13 (Continda)

PAISES Y PRODUCTOS

KILCG

AAANC
Fu-ﬂ‘io.;

ECUADOR
MANGANE SO

Biséxido grado baterfa,
en concentrados

ARCILLAS

No especiflcadas, ex-
cepto dilatadas

AZUFRE

Mo especificado.
CARBON

Activado
DIATOMITA

Con molido superior a
200 maltas

MAGNESTTA
Carbonato natural
SILICE

Arenas naturales
Fésiles activadas

TIERRAS FULLER
Tierras de Batén
PARAGUAY
ARCILLAS

No especlflcadas, ex-
cepto dilatadas

556

7h

20k

L3
386

Log

12

e At A A b st M

367
000

0o

995

230

200

632

2/

52

et ——— e Rk e 1 A A W e
O,

DEL VA

LOR

6
182

0.56
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Tabla No. 13 (Continfa) i
PAISES Y PRODUCTOS K1LOGRAMOS 2/ PESOS DEL VALOR
DIATOMITA 371 966
288 ﬁg}{g: supertor @ 150 002 371 966
SILICE 340 524
Fésiles activadas 130 025 340 524
TIERRAS FULLER 223 626
Tlerras de Batén 51 000 223 626
PERU 11 690 843 1.07
HIERRO 42 8l
Granallas de fundicidn 2 000 15 960
Dtras manufacturas de
fundicidn 6L:3 26 88k
MANGANESO 1 334 006
Bidxido grado baterfia,
en concentrados 132 207 1 334 006
ARCILLAS Lo 876
Mo especlficadas, exF
cepto dilatadas 13 334 Lo 876
BENTONITA 5 583
Bentonlita 1 012 5 583
CARBON 159 775
Activado 30 600 159 775
D IATOMITA 548 261
Con molldo superior &
200 mallas 215 569 S48 261
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Tabla No. 13 (Continta) _
PAISES Y PRODUCTOS KILOGRAMOS 2/ PESOS DELOVALOR
PERLITA 1413 123
Activada 330 078 1 413 123
SILICE 2 233 310
F6siles activadas 739 950 2 233 310
TIERRAS FULLER 5913 063
Tierras de-Batén 1 240 116 5 913 065
URUGUAY 32 768 781 2.99
MERCUR10 113 495
Metdlico 1 100 113 k95
- PLOMO 6 579 405
Ref inado 530 183 6 579 405
ZINC 2L 875 563
Af inado 1 820 068 24 875 563
CARBON 121 814
Activado 8 321 121 814
DIATOMITA 29 684
Con molido superior a
200 mallas 14 946 29 684
SILICE 372 761
Fésiles activadas 130 538 372 767



Tabla Mo, 13 (Continda)

55

-

"PAISES Y PRODUCTOS K | LOGRAMOS 2/ PESQOS DELOVALOR
TIERRAS FULLER 676 053
Tierras de Batén 122 OO 676 053
VENEZUELA 143 633 213 13.10
ARSENICO 110 286
Trid:ido, de pureza su-
perior a 98% 12 521 110 286
HIERRO 5 703 113
En minerales a5 900 172 0652
Gtras manufacturas de
fundicidn 122 133 5 531 061
. MANGANESO 2 011 953
En minerales 600 900 1 158 585
Biéxido grado bateria, .
en concentrados 600 651 3853 368
MERCUR 10 1 250 625
Met&lico 19 239 1 250 625
PLOMO 21 526 459
Sin refinar 1 247 543 17 866 k21
Refinado 318 999 3 660 038
ZINC 102 70k 9h5
Afinado 7 k15 613 103 704 945
LLABASTRO 109 633
En bloques 26 L10 109 633



Tabla No. 13 (Concluye)

K

PAISES Y PRODUCTOS K ILOGRAMCUS 2/ PESCS DELOVALOR
ARC I LLAS 102 Loé

Mo especlficadas, ex-

cepto dllatadas 21 183 102 Lo6
CARBON 70,990

Activado 5 200 70 990
DIATOMITA 2Lg 362

Con molido superior a

200 mallas 10l 897 2L9 302
MARMOL 129.§65

En bloques 26 L50 120 66k
PERLITA 517 593

Activada 8L 131 103 556

Dilatada 15 790 114 Oh2
SILICE 5 910 L70

Fésiles activadas 1 912 258 5 910 470
TIERRAS FULLER 2 220 0Lb

Tierras de Batén 631 360 2 220 0k6
WOLLASTON [TA 7h 643

Con molido superior a

200 mallas 51 000 7L 8L3

1/ Cifras preliminares,
2/ Peso bruto.
FUENTE : Elaborado en esta Gerencia con datos de la Direccién General

de Estadlstica, Secretarfa de Programacién y Presupuesto.
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econdmicos

EXPORTACION MEX ICANA DE MINERALES METALICOS, POR PRODUCTOS 1/

1977
FRACCON PRODUCTO, FORMA DE PRESEN

ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTINO KILOGRAMOS g( PESDS
TOTAL: 085 845 LLs
ALUMINIC 51 224 595 270
76=01a-01 Aluminio en lingotes 51 22k 595 270
| Estados Unidos 1 422 97 805
Japdn h9 n02 L97 465
ANT IMONIC 3 592 500 Lg 707 659
26-01b-01 Minerales de antimonio 3 425 515 33 175 93k
Estados Unidos 3 30C 015 33 088 712
Guatemala L5 500 87 222
26-01b~02 Antimonio en concentrados 2L 029 & Log Hhb
Estados Unidos -2k 029 b Lo6 sl
81-0ka~03 Antimonio en bruto 1k2 956 g 125 181
Estados Unidos 136 613 O 691 643
Guatemala 1 01t 75 842
Panamé 5 332 357 696
ARSENICO 3 243 807 30 203 082

28-11a~01 Trié«ldo de arsénico, cy
ya pureza sea Inferior o

fgual a 90% 10 070 125 67k

Guatemala 10 076G 125 674
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Tabla No. 14 {Continda)
FRACCION  PRODUCTO, FORMA DE PRESEN

ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTINO K ILOGRAMOS 2/ PESOS
28-~11a-02 Triékido de arsénico de _ '
pureza superior a 93% 3 233 131 30 077 403
Brasil 365 223 3 27h L66
Estados Unidos 2 855 993 26 692 656
Venezuela 12 521 110 236
BISMUTO 331 129 98 985 577
81-0ka-02 Bismuto en bruto 331 129 98 985 571
Bélgfca-Luxemburgo 204 034 59 754 717
Estados Unidos 22 917 6 362 067
Reino Unido 62 763 19 L26 169
Suiza 41 k15 13 L42 624
CADMIO 55 393 3 954 782
25-01t-01 Cadmio en concentrados
de zinc, cuya ley o con=
tenido metdlico, no sea
superior al 2% 13 2439 213 753
Estados Unidos 13 249 213 753
81-0Lka-0k Cadmio en bruto L2 1hl 3 741 029
Panami L2 144 3 741 029
COBRE 13 283 443 692 223 LLs
26-01e-05 Carbonato basico de co-
bre, cristalizado (azu-~-
rita o malaquita) 398 508 17_626 712
Estados Unidos 398 508 17 626 712
74-01a-01 Cobre en bruto, excepto
electrolitico ' 8 779 185 553 017 909
Australia 299 798 14 428 979
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Tabla No. (Continda)
FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEH ) ‘ 0
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DEST IHO KILOGRAMOS Z/ PES S
Estados Unidos 3 571 541 238 472 511
Francia 1 596 519 93 173 641
Honduras 130 17 810
Japén 1 Lok 772 70 076 72k
Portugal 598 712 26 813 427
Suiza goh 172 55 1oLk 067
Yugoslavia 254 141 18 930 750
74-01a-02 Cobre electrolitico L 10L 941 121 561 043
Brasil 219 967 7 053 770
Colombia 100 093 2 753 012
Costa Rica 1 162 70 313
Estados Unidos 3 783 565 111 676 474
Guatemala 17 1 655
Honduras 137 5 819
74-01a-03 Aleaciones de cobre en
lingotes 189 12 831
Costa Rica 189 12 831
74-06a-01 Polvo o particulas de
cobre 25 4 950
Trinidad y Tobago 25 L 950
HIERRO 21 725 558 219 562 954
26-01a-01 Minerales de hierro 93L 867 2 785 069
Estados Unidos 125 267 1 837 819
Guatemala 373 500 702 323
Rep. Dominicana L0 200 72 875
Venezuel a 95 900 172 052
73-01a-01 Hierro o acero en lin-
gotes 149 612 175 131
Estados Unidos 1L9 619 775 131
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Tabla Neo. 14 {(Continda)

FRACCION  PRODUCTO, FORMA DE PRESEN
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTINO KILOGRAMOS 2/ PESOS
73-03a-01 Desperdicios de recortes
de hoja de lata 10_607 138 498
Francia 5 517 113 434
Guatemala 5 090C 25 01k
73-03a-02 Desperdicios y desecnos
(chatarra), cuando estén
prensados excepto lo com
prendido en la fraccidn
73-03a-01 21 387 L45 707
Estados Unidos 21 387 LLs 707
73-032~99 Los demds desperdicios vy
desechos de fundicidn de
hierro o de acero 1712 812 1 937 700
Estados Unidos 1 692 203 1 502 782
Francia 20 809 L3Lh 918
73-0ka-01 Granallas de fundicién
de hierro o acero, in--
cluso trituradas o call
bradas 166 862 . 1 010 600
Colombia 12 554 111 181
E1 Salvador 1 100 9 643
Estados Unidos 141 553 799 134
Filipinas 9 650 7L 682
PerG 2 000 15 960
73-05a-01 Polvo de hierro o acero;
hierro y acero esponjosos
(esponja) 2l 680 147 48h
Costa Rica 1 b71 10 361
E1 Salvador 1 516 11 113
Estados Unidos 4 820 10 L35
Guatemala 16 873 115 075



Tabla No.

{(centinda)

61

FRACC ION PRODUCTO, FORMA DE PRESEH v AN
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTIHO KILOGRAMOS 2/ PESDOS
73-07a-01 En desbastes cuadrados o
rectangulares o palanqui
ila 2 069 865 7 851 220
Bolivia 29 2 275
£stados Unidos 2 069 336 7 854 9L5
73-07a-99 Hierro y acero en desbas
tes cuadrados o rectangy
lares, (los demas) 914 980 3 431 431
Guatemal a 914 980 3 431 L31
73-40a-01 Otras manufacturas de -~
fundicidn, hierro o acero 15 719 873 201 034 1th4
Alemania Occidental 6 025 237 642
Argentina 70 L 078
Australia 133 9 009
Austria 75 b 416
Bahamas, Islas 1 150 24 436
Bé1gica-Luxemburgo 29 7 367
Bolivia 519 57 834
Brasil 35 15 11
Canada 3 104 253 429
Colombia 5 333 436 350
Costa Rica 3 931 138 728
Cuba 35 056 1 384 8ho
chile 140 17 063
Dinamarca 93 6 0183
El Salvador 2 Lok 25k 953
Espaia 65 21 000
Estados Unidos 15 LOS 1L5 187 103 063
Filipinas 79 27 000
Francia L50 33 754
Guatemala 656 655 3 121 151
Haitfi 10 396 202 580
Honduras 3 062 28L 789
India 198 & 2561
ftalia 10 2 556



Tabla No. 14 (Continua)

62

FRACC I ON PRODUCTO, FORMA DE PRESEN
ARANCELARIA  TACION Y PAIS DE DESTING KILOGRAMOS 2/ PESOS
Jamaica L8 34 200
Japon 3 957 101 945
Liberia bt 2 455
Nicaragua L 698 113 054
Nueva Zelandia 21 1 140
Paises Bajos 600 72 711
Panama 20 923 664 695
Pertl 643 26 88L
Puerto Rico 6 353 52 028
Reino Unido 677 68 176
Rep. Dominicana 5 122 171 324
Singapur 1 383 L79 211
Suecia 75 3 000
Suiza 338 33 199
Trinidad y Tobago 504 25 578
Venezuela 122 133 5 531 061
MANGANESO 239 173 385 278 390 992
26-01h-01 Minerales de manganeso 2 758 001 L 206 017
Brasil 202 200 864 675
Estados Unidos 1 255 701 864 588
Guatemala 558 500 1 045 L17
Rep. Dominicana 140 700 272 752
Venezuela 600 900 1 158 585
26-01H-02 Bidéxido de manganeso,
grado baterfa 52 300 30 914
Estados Unidos 52 300 30 91k
26-01h-03 Manganeso en concen-
trados 224 021 643 218 5371 218
Canada 27 103 460 28 344 692
Estados Unidos 65 028 183 70 115 639
Francia 26 236 000 32 318 741
Japdn 105 654 000 117 758 146
26-01h-04 Biéxido de manganeso,
grado baterfa, en con |
centrados 12 341 bkt 25 616 843
Argentina 2 L7k 272 5 864 L53



Tabla No,

63

14 _(Continda)

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN

ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTINO KILOGRAMOS 2/ PESOS
Bras!l 5 166 261 10 117 268
Colombia t 575 085 3 255 587

Costa de Marf|1 824 062 2 021 581
Costa Rica 306 169 560 727
Ecuador 556 226 1 393 510
Estados Unidos 356 508 216 343
Perd 482 207 1 334 006
Venezuela 600 651 853 368
MERCURIQ 479 6LO 31 753 864
28~05a-01 Mercurio metélico L79 640 31 753 864
Argentina iy 189 2 480 012
Brasil 87 508 5 734 815
Colombia 17 906 t 452 304
Chile 5 90 366 700

China Continental 19 486 1 525 921

Estados Unidos 259 104 17 004 431

Nicaragua 7 310 - 704 311
Paises Bajos 18 308 1 121 250
Uruguay 1 100 113 495
Venezuela 19 239 1 250 625
MOL 1BDENO 91 81 732
81-02a-01 Molibdeno en bruto 91 81 732
Bélgica-Luxemburgo 91 81 732
PLATA 720 162 2 286 334 927

71-05a-01 Plata en precipitados
o en barras impuras - ,

o mixtas 165 58 951

Estados Unidos 165 58 951
71-05a-02 Plata afinada 719 997 2 286 275 976
Alemania Occidental 29 972 99 022 586
Bélgica-Luxemburgo 30 715 103 243 664
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Tabla No. 14 (Continda)

FRACS {OM PRODUCTO, FORMA DL PRESEH .
ARANGELARIA TACION Y PAIS DE DESTIHO KILOGRAMOS 2/ PESDOS
fstados Unidos 398 788 1 255 376 680
Francia 6 583 17 757 G111
Japdn ¢ 997 20 863 296
Relno Unido 150 845 487 345 6L7
Sulza 93 097 293 666 292
PLOMC 88 060 101 1 175 047 763
26~-01m~02 Plomo en concentrados o
en productos pirumeta-- '
largicos 9 899 238 138 151 31k
Estados Unidos 3 348 618 39 0OL47 360
Japén 1 939 620 35 250 Lok
Suiza L 061 000 60 853 L60
78-01a-01 Plomo sin refinar 1 675 7hk2 25 891 58k
E1 Salvador 141 L2t 2 341 488
Estados Unidos 97 211 2 057 725
Japdén 09 537 1 962 950
Hicaragua 100 025 1 663 000
Venezuela 1 247 548 17 866 L2i
78-01a-02 Plomo refinado 75 773 2586 1 000 742 5k8
Alemania Occidental 250 448 3 616 057
"Alemania Oriental 250 h51 2 787 277
Brasil g 5h7 424 106 55k 221
Colombia 60 3063 732 292
Corea del Horte 193 765 2 665 650
Costa Rica 39 751 696 268
China Continental _ 99 893 1 L&5 256
Estados Unidos 38 k15 160 515 006 718
Guatemala I 959 69 259
ttalla 20. 0520 611 251 th2 371
Japdn 149 606 1 883 751
Micaragua 50 351 831 919
Reino Unido 25 0L8 27k 0L6
U.R.S5.S. 6 01C 802 72 647 220
Uruguay 530 183 6 579 LO5
Venezuela 318 998 3 660 038



Tabla No. 14

{Continda)

65

FRACC I OMN PRODUCTG, FORMA DE PRESEN . A
ARANCELARIA  TACION Y PAIS DE DESTING K !LOGRAMOS 2/ PESOS
78-01a-03 Desperdicios o desechos
de plomo 137 740 1 34k 164
Estados Unidos 137 740 1 344 164
78-04a-01 Plomo en polvo 574 125 8 918 153
Alemania Occidental 10L 02k 1 493 618
Alemania Oriental 10 400 147 725
Canada k1 364 654 930
Estados Unidos 288 085 4 570 63L
Reino Unido 119 892 1 901 788
Otros Paises 10 360 149 458
SELENIO 53 9L7 32 588 700
28-0L4a=02 Selenio afinado 53 947 32 583 700
Brasil 7 592 5 584 422
Estados Unidos 21 787 12 766 093
Paises Bajos 3 787 2 177 348
Reino Unido 20 781 12 060 837
TUNGSTENO 295 002 L2 830 229
26-010-01 Minerales de tungsteno 29 787 5 L21 376
Alemania Occidental L 050 L65 998
Estados Unidos 25 737 L 955 378
26-010~-02 Tungsteno en concentrados 265 118 37 391 057
Alemania Occidental 63 331 10 960 709
Estados Unidos 184 569 21 523 175
Japdn 17 218 L 907 173
81-01a-01 Tungsteno en bruto 97 17.796
italia 97 17 796



Tabla No. ik (Continda)

66

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN '
ARANCELARIA  TACION Y PAIS DE DESTINO™ KILOGRAMOS 2/ P E S DS
ZINC 247 634 047 2 052 208 86L
26-01q-02 Zinc en concentrados 141 655 890 580 894 028
Alemania Occidental 35 700 357 157 789 041
Bélgica-luxemburgo 33 061 001 144 071 972
Estados Unidos 60 305 017 225 317 535
Francia 7 569 535 30 915 367
Pafses Bajos 5 019 980 22 800 113
79-01a-01 Zinc sin afinar 164 278 2 574 357
Colombia 1 997 24 481
Estados Unidos 161 549 2 533 919
Panamé 732 15 957
79-01a-02 Zinc afinado 105 813 579 1 468 733 170
Alemania Occidental 846 077 12 324 562
B&lgica-~Luxemburgo 74 839 1 018 300
Brasil 39 737 039 553 289 074
Canad§ 120 241 1 887 021
Colombia L 378 243 62 L71 686
Costa Rica 2 113 034 L3 oL8 260
Chile L48 653 6 609 277
China Continental L9 859 621 173
Dominicana, lIsla LG 992 673 L0o9
E1 Salvador Lo 273 586 079
Estados Unidos 25 991 L48 350 645 940
Filipinas 167 635 2 516 250
Francia 848 470 12 004 587
Guatemala 2 954 369 L1 896 412
Honduras 320 261 L 649 000
Hungria 199 374 2 484 101
ltalia 5 908 214 85 408 348
Jamaica 308 982 3 909 965
Japén 548 932 7 790 Lbk
Nicaragua 210 005 2 991 161
Paises Bajos 3 392 L6L 48 361 797
Panami LL8 045 6 143 058
Portugal 59 901 632 634



Tabla No. 14 (Concluye)

67

FRACCION  PRODUCTO, FORMA DE PRESEN KILOGRAMOS 2/ . P ESOS

ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTINO

Reino Unido 5 737 k452 82 376 131
Rep. Dominicana - 32k 134 L 30k 17h
Uruguay 1 820 068 2L 875 563
Venezuela 7 415 613 103 704 9L5
Otros Pafses 299 962 1 460 399
79-012-99 Desperdicios o desechos
de zinc (Los demés) 300 6 708
£] Salvador 300 6 709
OTROS MINERALES METALICOS
NO ESPECIFICADOS 323 69k 9Ly 375 605
26-01t-05 Ejemnlares mineraldgicos
cristalizados, en estado
natural o simplemente -=
cortados 792 61 899
Alemania Occidental 92 Ly 899
| Austria 300 20 000
81-CcLa-99 Los demas metales comunes,
' en bruto o manufacturados; :
"Cermets" 3272 902 9L 313 706
Argentina _ 8 304 2 805 885
Brasil 25 653 7 863 076
Espafia L9 988 15 224k 719
Estados Unidos oL 072 2L 143 006
Francia 28 771 9 765 817
Italia 1 172 333 331
Paises Bajos 101 118 30 260 L60
Reino Unido 13 824 3 912 392
1/ Cifras preliminares.
2/ Peso bruto,
FUENTE : Direccidédn General de Estadistica, Secretarfa de Programaciodn

y Presupuesto,
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econémicos

EXPORTAC 1ON MEXICANA DE MINERALES NO METALICOS
POR PRODLCTOS 1/

1977
Tabla No. 15
FRACC ION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN
ARANCELARIA  TACION Y PAIS DE DESTINO KILOGRAMOS 2/ P E 505
TOTAL: 2 954 617 025
ABRASIVOS NATURALES 1 306 27 849
25-13a-02 Esmeril 1 306 27 849
E1 Salvador 1 042 14 969
Guatemala 176 9 255
Nicaragua 88 3 625
ALABASTRO 2 540 578 L4 757 814
25-15a-01 Alabastro en bruto 73_981 134 614
Colombia 73 981 134 614
25-15a-04 Tecali o alabastro
oriental u 6nix en
bruto 1037 552 1 507 992
Alemania Occidental 338 647 448 058
Canadé 15 000 75 216
Estados Unidos 141 000 51 232
ftalia 542 905 933 486
25-15a-05 Tecali o alabastro
oriental u 6nix en
blogues 1 000 883 2 830 057
Canad3 7 200 26 520
Colombia 15 278 21 962
Estados Unidos 500 000 550 000
Italia 451 995 2 121 942

Venezuela 26 L10 109 633



Tabla No. 15

(ContinGa)
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FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN "
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTINO KILOGRAMOS 2/~ PESOS
25-15a-07 Tecall o alabastro orien
tal u énix aserrado y --
canteado en hojas de es-
pesor superfor a 5 centl
metros 8 374 143 510
Estados Unldos 8 374 143 510
25-15a-08 Tecali o alabastro orien
tal u énix aserrado y --
canteado en hojas de es-
pesor igual o inferior a
5 centimetros 35 LL3 9k 880
Estados Unldos 3h 993 92 880
Hong-Korig L50 2 000
25-17a-01 Alabastro en polvo 384 345 L6 761
Estados Unidos 384 345 L6 761
ARCILLAS 387 063 950 326
25-07a-99 Arcillas no especificadas
excepto dilatadas (Los de .
més ) 387 063 950 326
Colombia 70 981 306 501
Costa Rica 7 821 26 524
Chile 5 8L6 22 97k
Ecuador 74 387 259 L6k
£1 Salvador 12 352 L5 922
Estados Unidos 16 791 18 862
Guatemala 151 L75 85 810
Jamaica 261 1 057
Paraguay 12 632 39 930
Perd 13 334 Lo 876
Venezuela 21 183 102 406
ASBESTO 195 2 048
25-2ka-01 Amianto (asbesto) 195 2 0h8
 Guatemala 195 2 0L8



Tabla No, 15

(Continka)
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FRACCION  PRODUCTO, FORMA DE PRESEH ,
ARANCELARIA TACICH Y PAIS DE UESTINO KILOGRAMOS 2/ PESOS
ASFALTO 392 863 1 199 368
27-15a-03 Asfaltos naturales 392 863 1 199 368
Belice 232 780 933 329
Estados Unidos 160 063 266 039
AZUFRE 1 014 988 026 1 122 183 656
25-03a-01 Azufre sin reflnar 1 01k 503 696 1 121 Loz Leg
Bahamas 110 912 L85 126 059 346
B&lgica-Luxemburgo 23 972 L5 28 L12 036
Brasil 29 999 530 30 288 0LO
Costa Rica 5 519 820 I. 337 L75
China Continental 16 774 000 17 L29 863
E1 Salvador 5 &Ll 860 I, 357 151
Espafia LD 603 990 16 015 629
Estados Unidos 659 833 992 7L5 810 502
Francia 10 000 000 12 052 800
Guatemala L 397 030 3 526 535
Indala 20 207 520 22 172 701
Japdn 2 000 000 3 178 0Q0
Reino Unido 74 9ok 915 67 852 391
Suiza g 833 109 10 000 00O
25-03a-99 Azufre no especificado, L2k 130 620 363
{Los demds)
Ccuador 204 00O 355 830
Guatemala 220 130 264 533
28-02a-03 Azufre coloidal 60 200 70 824
Honduras 60 200 70 824
BALASTRO 10 160 380 993 650
25~17a-04 Balastro o grava 10_160 388 993 650
Estados Unldos 10 149 338 976 183




Tabla He. 15

(Continda)
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k7

FRACCICH - PRODUCTO, FORMA DE PRESEN
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTING KILOGRAMOS 2/ PESOS
Honduras 1 430 2 083
Nicaragua g 620 i5 384
BARITA 121 682 937 45 568 Oh6
- 25-11a=01 Sul fato de bario natu-
ral (baritina), sin --
concentrar 105 028 012 L2 690 179
Estados Unidos 105 028 012 L2 680 179
25-11a-02 Ssul fato de bario natu-
ral (baritina), en con
centrados 140 190 290 3h7
Estados Unidos 140 190 290 3
25-112-99 Sulfato de barjo (barl
tina) no especificada
(Los demds) 16 514 735 2 587 520
Estados Unidos 16 514 735 2 587 520
BENTON I TA 9 013 27 467
25-07a-01 Bentonita 2 013 27 L6y
Colombia 513 2 850
Chile _ - 205 1 104
Estados Unlidos 7 232 14 460
Guatemala 51 3 470
~ Perd 1 012 5 583
CALIZA 2 hos 318 378 Lok
25-17a-05 Piedra callza tritura-
da o molida 2 Los 318 378 Lok
Estados Unidos 2 Lo5 318 378 Loh
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Tabla No, 15 (Contjinda)

FRACCION  PRODUCTO, FORMA DE PRESEN
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTINO KILOGRAMOS 2/ FESOS
CAOLIN 468 1000
25-07a~-02 Caolln 468 1 000
Estados Unfdos L68 1 000
CARBON 1 479 912 19 809 129
27-01a~01 Hullas, briquetas, (aglo
merados j L2 160 117 ool
Chlle 12 160 117 001
27-02a-01 Lignitos y sus aglomera-
dos 26 96k 147 8L
Guatemala 26 96l 147 8L6
38-03a-01 Carbdn activado 1 L1g 788 19 5Lk 282
Argentina 70 800 1 234 334
Colaombia 197 600 3 024 659
Costa Rica 504 1L 796
Ecuador 1t okO 18 712
E1 Salvador 5 516 92 15k
Estados Unidos 1 059 223 14 652 098
Guatemala 31 802 149 062
Honduras ok 1 LOO
Nicaragua 88 L 488
Pera 30 600 159 775
Uruguay 321 121 814
Venezuela 5 200 70 9906
CELESTITA 39 566 589 9 626 756
25-~32a-03 Celestita en minerales,
afin cuando esté molida 39 566 589 g 626 756
Estados Unidos 38 892 809 9 470 709
Otros paises 673 780 156 0L7
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Tabla No. (Continda)
FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN
ARANQELAR!A TACION Y PALS DE DESTINO K1LOGRAMOS 2/ PESOS
COQUE 3 253 151 120
27-0La-01 Coques 3150 11000
Estados Unidos 3 150 11 000
- 27-043-99 Coques y semicoques de '
hullas {Los demés) 103 140120
Estados Unidos 103 t40 120
CUARZO 2 011 775 6L42 282
25-06a-01 Cuarzo excepto en polvo 277 _420 459 143
" Estados Unidos 277 L20 459 143
25-06a-02 Cuarcista, excepto en pol
vo ‘ 1.724.35%% 148 _139
Estados Unidos 1 724 355 148 139
-25-06a-99 cuarzo (Los deméds) 10_000 35_000
Estados Unidos 10 000 35 000
DIATOMITA 3 005 150 8 637 403
25-12a-01 Diatomita o tripolita
en bruto 203 542 670_502
“Argentina 203 540 664 502
Estados Unidos 6 000
265-12a-03 Diatomita o tripolita,
con molido superior a
100 sin exceder a 200
mallas 402 2_496
Guatemala Lo2 2 496



Tabla No. 15

(Contlnfia)

7k

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN ; -
ARANGELARIA TACION Y PAIS DE DESTIHO RILOGRAMOS 2/ P ESOS
25-12a-0L Diatomita o tripolita,
con molldo superior a
200 mallas 2 801 206 1 964 Lo3
Argentina 1 079 418 3 059 13k
Brasil 793 790 1 837 661
Costa Rica 20 021 L9 2L6
Chile 31 076 177 770
Ecuador 22 995 60 605
£1 Salvador 21 043 5L 581
Estados Unldos 2L0 253 1 252 256
Guatemala 16 131 62 315
Japén 20 198 47 553
Panamé 65 795 156 524
Paraguay 150 002 371 966
Perd 215 569 548 261
Rep. Dominicana 3 072 7 L67
Uruguay 1 9L6 29 684
VYenezuela 10l 897 2.9 302
DOLOMITA 478 360 728 020
25-18a-01 Dolomita en bruto 25 000 5 597
Estados Unidos 25 000 5 597
25~18a-02 Dolomita calcinada o hi
dratada, aiin cuando se
presente parclalmente -
nltrada o con grafito Loo 780 655 029
E]l Salvador 100 780 160 L0O
Guatemala 300 000 Lol 629
25~-18a-99 Dolomlta (Los demas) 52 600 67 394
Estados Unidos 52 600 67 394



75

Tabla No. 15 (Continfa)

FRACC ION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN
ARANCELARIA  TACION Y PA1S DE DESTINO KILOGRAMOS 2/ PESOS

FELDESPATO 2 0L0 L 549
25-31a-03 Feldespato molido in-
ferior o igual a 100

mallas 2 0ko 4 549

Costa Rica 2 0Lo L 549

FLUORITA 602 254 302 889 501 684
25-31a-01 Espato fldor o fluo--

rita de concentracidn
inferior o igual a -~

97% 383 593 481 k92 938 177

Brasil 2 613 738 L 504 923

Canad4 33 104 997 55 358 573

Chile 1 445 923 2 569 203

El1 Salvador 50 925 81 297

Estados Unidos 340 346 378 L19 964 821

Guatemala 260 500 514 297

Italia 5 771 020 9 945 063
25-31a-02 Espato fltor o fluo--
rita de concentracidén

superior a 97% 218 660 821 396 563 507

Canadi 18 729 875 37 860 965

Costa Rica 2 OL4 10 089

Estados Unidos 199 927 822 358 690 706

Reino Unido 1 080 1 747

FOSFORITA | 2 34k 065 1 343 520

25-10a-01 Fosforita 2 344 Q65 1 343 520

Estados Unidos 2 344 065 1 343 520
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Jabla No. 15 (Continda) —
FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN - :
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTINO KILOGRAMOS 2/ PESOS
GRAFITO L5 520 392 35 648 562
25-0kLa-01 Grafito natural amorfs, .
en minerales 45 520 392 35 648 562
Estados Unidos 45 508 308 35 584 820
Guatemala 12 084 63 742
GU1JARROS 20 000 8 36k
25-17a-07 Guijarros en bruto 20 000 8 364
Estados Unidos 20 000 3 364L
MAGNESITA 22 367 200 700
25-16a-01 Carbonato natural de
magnesio {Magnesita) 264 7 073
Fcuador 230 5 771
Guatemala 3L 1 302
25-19a-99 Carbonato natural de
maganesio (Magnesita},
Los demas 22 035 190 215
Estados Unidos 21 910 128 065
Suecia 125 62 150
28-18a-02 0xldo de magnesio 68 3 k2
Japdn 68 3 412
MARMOL 588 L08 2 059 351
25-15a-09 Marmol en bruto 254 579 238 277
Espafia L5 819 6L L33
Cstados Unidos 144 750 52 225
Italia 6L 010 121 619
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Tabla No. (Continda)
FRACCION PRODUCTC, FORMA DE PRESEN
ARANCELARIA TACICH Y PAIS DE DESTTNO KILOGRAMOS 2/ PESDS
25~15a-10 Marmol en bloques L8 950 137 352
Estados Unidos 22 500 16 693
Venezuela 26 450 120 66
25-15a-13 Marmol aserrado y can-
teado en hojas de espg
sor igual o inferior a
5 centlmetros 222 733 1 544 790
E1 Salvador 17 000 185 522
Estados Unidos 106 688 813 617
Guatemala 99 0L5 545 L51
25-15a-99 Mérmol no especificado
(Los demés) 38 6hLé 124k 885
Estados Unidos 38 6L46 12l 885
25-17a-02 Marmol en polvo o mar-
mol impalpable 23 500 14 oko
Estados Unidos 23 500 14 o4O
PERLITA £ 007 728 15 L67 616
38-03a-02 Perlita activada L 5L 173 1L 293 388
Argentina 51 500 152 70C
Brasil 2 090 0OL5 6 7L9 622
Colombia L17 150 1 275 874
Cuba 1 534 Lk 3 950 939
Chile 12 360 - 76 Ly
El Salvador 82 LOO 261 8L3
Guatemala 2 060 g9 317
Peri 330 076 1 413 123
Venezuela 84 131 LG3 556
68-07a-01 Perlita dilatada 202 765 o7k 810
Brasil 21 054 oL 802



Tabla No. 15

(Continda)
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FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTINO KILOGRAMOS 2/ PESOS
Colombia 10 527 50 200
Estados Unifdos 235 39k 715 766
Venezuela 15 7¢0 114 Ok2
25-32a-05 Perlita en bruto 70 _8k0 199 L18
Brasll 60 720 176 277
Colombia 10 120 23 111
PIEDRA POMEZ 651 742 52k 703
25-13a-01 Piedra Pomez 651 7h2 52L 703
Costa Rica 52 1 61k
Estados Unidos 551 690 L38 951
Guatemala 100 000 L 138
PIEDRAS PRECIOSAS O SEMI-
PREC I0SAS 936 52 562 780
71-02a-01 Diamante en bruto - 2 676
Estados Unidos - 2 676
71-02a-02 Agata o jaspe en bruto 3 10 440
Estados Unidos 3 10 44O
71-02a-03 Opalo en bruto (Gramo legal) 500 287 355
Japdn 500 297 355
71-02a-0hL Obsidiana en bruto 300 5 000
Francia 300 5 000
71-02a-99 Piedras preciosas y semi-
preclosas no especifica--
das, en bruto (Las demés) 300 38 000
Franclia 300 38 000



(Continda)
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Tab]a No. 15

FRACCION . PRODUCTO, FORMA DE PRESEM

ARANGELARIA TACION Y PAIS DE DESTIHMO KILOGRAMOS 2/ PESOS
71-02b-02 Agata o jaspet tallados 15 1 578 okO
Estados Unidos 14 1 122 8LO
Japon 1 L5s5 200
71-02b-03 Opalos tallados 9bL 45 016 38h
Estados Unidos 8 2 634 699
Japdn _86 42 381 6385
71-02b-99 Piedras preciosas o séml
preciosas, (Las demés) 22k 5 614 885
Estados Unidos | 223 5 52bL 887
Japén 1 89 993
SAL 3 686 400 100 563 569 005
25-01a~01 Sal comun (Cloruro de
Sodio) 3 686 Loo 100 563 569 005
Australla 10 318 000 1 635 197
Belice L5g 000 877 665
Canadé 235 245 000 36 805 L36
Costa Rica 20 100 61 020
Fstados Unidos 1 074 195 000 150 791 123
Japdn 2 366 163 CC 373 398 564
SILICE 11 654 777 35 315 774
25-05a-01 Arenas naturales sili-
ceas O CUArzosas L35 488 351 804
Costa Rica L 703 12 935
Chile 1 025 2 509
" Ecuador L3 306 123 561
El Salvador 2 357 7 835
Estados Unidos 379 000 171 650
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Tabla No. 15 (Continfia)
FRACC 1ON PRODUCTO, FORMA DE PRESEN « .
ARANCELARIA  TACION Y'PAIS DE DESTINT KILOGRAMOS 2/ P E S OS
Guatemala 51 097 28 754
iicaragua 4 000 L 562
38-03a~-03 Sflices fésiles activa ;
das 11169 239 3L 963 968
Argent!na 1 250 114 L 116 961
Australla 142 209 - 915 356
Brastl L 551 037 14 132 bz&
Colombla 614 999 1 718 987
Costa Rica 137 391 Li5 792
Chile 368 506 1 217 763
Ecuador 386 182 1 085 732
E] Salvador 165 735 L74 072
Guatemala 137 202 k95 133
Honduras 47 718 162 573
Hong~Kong L 106 31 247
Japdn L2 898 127 634
NIcaragua 85 255 252 919
Panami 308 450 937 70t
Paraguay 130 025 340 524
Perd 739 950 2 233 310
Rep. Dominicana 6 676 ‘ 2 003
Uruguay 130 538 372 767
Venezuela 1 912 298 5 910 k70
TALCO. 190 100 898 501
25-27a-01 Esteatita 190 100 898 501
Colombla 50 100 780 60k
~ Guatemala 140 000 117 897
TEZONTLE 1 290 164 878
25-16a-0Lk Escorle volcénima ba~- |
sdltica (Tezontle) 48 800 20 960
48 20 960

Estados4uatdos

800



Tabla Mo. 15 (Contin(a)
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FRACCION PRODUCTC, FORMA DE PRESEN
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTINO

KILOGRAMOS 2/

PESOS

Escoria volcénica basdl
tica (Tezontle) tritu-
rada :

25-17a-03

Fstados Unidos
TI1ERRAS FULLER

38-03a-04 Tierras de Batan (Fuller)
Alemania Occidental
Bollvia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Ecuador
£l Salvador
Estados Unidos
Guatemala
Jamaica
Nicaragua
Panama
Paraguay
Per(
Rep. Dominicana
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

VERMICULITA
25—32a-01 Vermiculita en bruto

Estados Unidos

1 328 k90
"1 328 490

225 093
16 225 993

L. 080 000
152 800

5 262 0h7
888 L20
71 40O
102 000

1 3LL 330
Leg 200
255 CCC

1 063 680
261 120
71 40O

L5 900

16 000

51 000

1 2L0 116
35 700

61 200
122 LOO
631 380

1 063 870
726 230
726 230

VIR RYe

2L7 920
117 543
31l 836
231 L35
308 309
344 900
o 2
059 822
1.8 355
012 270
239 115
177 667

16 200
223 626
913 065
209 k18
312 Li7
676 053
220 OkLé

763 896
666 10k
666 104
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Tabla No. 15 (fontinta)

FRACC |ON PRODUCTO, FORMA DE PRESEN
ARANCELARIA  TACION Y PAIS DE DESTINO KILOGRAMOS 2/ P E SO S
25-32a-02 Vermiculita sin calcinar,

triturada o en laminillas,
cuya dlmensién sea infe---
rior o igual a 20 millme--

tros 337 640 37792
Estados Unidos 297 640 69 520
Guatemala Lo 000 28 272
WOLLASTONITA 981 126 1 364 029
25-32a-09 Wollastonita en bruto 452 270 L60 884
Estados Unidos Ls2 270 L60 B8L
25-32a-11 Wollastonita con molido

superior a 100 sin exce

der de 200 mallas 325 000 647 662

Nicaragua 285 000 537 293

Panamé Lo 000 110 369
25-32a-13 Wollastonita con molido
superior a 200 mallas -

sin impurezas 203 856 255 483

Costa Rica 2 856 10 290

Panama 150 000 170 550

Venezuela 51 000 74 643

YESO 805 852 L72 78 714 134

25-20a-01 Yeso natural 805 835 144 78 612 647

China Continental 10 500 000 420 000

Estados Unidos 795 335 144 78 192 647
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Tabla No. 15 _(Concluye) o
FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN % E
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTINDG KILOGRAMOS 2/ P 505
25-20a-02 Yeso calcinado 17_328 101 487
Bélglca- -Luxemburgo 15 550 92 391
Cstados Unidos 1 778 9 096

s -

fro
\

S

FUENTE :

Cifras preiiminares.

Cifras en peso bruto.

Djreccidn General de Fstadfstica, Secretarfa de Programacion

y Presupuesto,
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econémicos

EXPORTAC ION MEXICANA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
QUIMICOS ELABORADOS A BASE DE MINERALES, POR PAISES
DE DESTINO 1/

1977
Tabla No. 16
FRACC ION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN

ARANCELARIA TACION Y PA1S DE DESTINO KILOGRAMDS PESOS

28-10a-01 Acido Ortofosférico 89 975 056 286 128 059
Bahamas, |slas 9 060 268 30 406 202
Estados Unidos 28 670 295 93 241 413
Guatemala 5 493 881 15 618 329
Otros Pafses L6 750 612 146 862 115

28-13a-01 Acido Fluorhidrico 53 086 134 673 087 629
Antillas Holandesas 242 804 2 188 582
Colombia 29 400 L4t shh
E1 Salvador 18 000 102 330
Estados Unidos 52 640 770 668 151 989
Guatemala 152 740 2 157 698
Venezuela 2 420 Lg 486

28-38a-02 Sulfato de Cobre L19 706 4L 810 096
Brasil 384 020 4 309 606
Costa Rica 5 284 190 869
Estados Unidos 20 268 193 290
Guatemala 10 134 116 331

28-27a-01 Oxido amarillo de Plomo 31 653 135 L67 477 696
Alemania Occidental 185 703 2 482 561
Argentina 35 133 554 051
Australia 36 072 540 081
B&1gica-Luxemburgo 94 357 1 184 195
Bolivia 2 008 312 064
Brasil 697 311 10 197 721
Canads 80 580 1 218 266
Colombia 1 363 309 20 879 326
Costa Rica 340 700 5 056 781
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Tabla No. 16 {Contin(a)

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN
ARANCELARIA  TACION Y PAIS DE DESTINO KILOGRAMOS PESOS
China Continental 671 610 g 814 761
Dinamarca 5 112 80 658
Dominica, Isla 50 100 630 437
Ecuador 639 040 9 196 362
E1 Salvador 505 349 7 006 614
Estados Unidos . 16 163 987 234 383 650
Guatemala 371 L36 5 789 689
Haitf 20 oLo 279 280
Honduras 175 341 2 828 332
Indonesia 100 376 2 054 052
ltalia 1 049 504 12 331 908
Jamaica 384 837 6 219 766
Japén 10 038 145 L6k
Nicaragua 624 054 13 242 775
Palses Bajos 157 460 2 036 012
Panamé 468 257 L 974 933
Reino Unido 54 108 873 742
Rep. Dominicana 470 940 7 705 777
Suiza 30 740 472 935
Uruguay 48 096 654 667
Venezuela & 766 837 103 789 166
Otros pafses 50 100 821 670
28-27a-02 Oxido rojo de Plomo 2 938 366 43 929 224
Alemania Qccidental 225 645 3 108 039
Bélgica-Luxemburgo 12 046 142 275
Brasi | | 205 500 2 691 668
Colombia 349 967 5 311 141
Costa Rica 20 040 319 880
Cuba ' 86 482 1 178 589
Dinamarca 5 019 79 476
Ecuador 64 743 1 056 966
E1 Salvador 51 280 785 960
Estados Unidos 1 149 085 17 243 863
Francia 100 200 1 603 114
Guatemala 10 542 156 738
Honduras 50 075 828 292
[talia 120 456 1 156 278
Japén 32 124 536 032
Nicaragua 17 535 223 573

Pafses Bajos 25 050 365 318



Tabla No, 16

(Continfa)
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FRACC ION PRODUCTO, FORMA DE PRESEM i n -
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE DESTIHO 1.OGRAMOS PESOS
Panam§ 17 061 279 16k
Uruguay 87 775 1 379 247
Venezuela 307 741 5 483 611
28-17a-01 Hidréxido de sodio (sosa
cdustica) L23 3 278
Guatemala 210 1 438
Honduras 213 1 840
28-10a~02 Polifosfato de Sodio 1 265 650 10 63L L9g
Colombia 175 264 1 596 536
Cuba 957 16k 7 744 300
Estados Unidos 1 012 2L0 697
Per( 125 27C 99l 520
Rep. Dominicana 6 932 57 946
26-33a~03 Sulfato de Sodio 107 775 908 215 696 222
Argentina 10 741 42 703
Brasil 79 390 536 159 L3 &76
Colombia L 317 13k 5 818 162
Costa Rica 2 246 ook 500
Fcuador 1 655 20k 2 153 282
E1 Salvador 521 190 1 0LO 692
Estados Unidos 1 GO0 1 599
Guatemala 2 148 37& Eo4ho5 080
Honduras 1 582 295 3 163 237
Jamalca 150 54O 31 246
Nueva Zelandia 9l 635 128 122
Panam& 1 726 076 3 L26 L23
Rep. Dominicana 49 999 105 318
Uruguay 161 142 331 21k
Venezuela 15 565 758 31 302 673
Otros palses L8 343 98 255
28-19a~01 Oxido de zinc 9 971 563 128 693 073
Brasil 2 04O Lo 731
Canadé 212 L53 2 310 539
Costa Rica 141 193 2 LL32 252



16 (Concluye)

C2
~J

Tabla No.
FRACC ION PRCDUCTO, FORMA DE PRESEN .

ARANCELARIA  TACION Y PAIS DE DESTINO KILOGRAMOS PESOS
Ecuador 77 786 1 370 Lz20
E1 Salvador 18 559 345 LBL
Estados Unidos 9 306 627 118 586 614
Guatemala 170 088 2 872 113
Honduras - 105 2 520
Nicaragua 20 320 351 376
Panam& 22 372 381 024

28-38a-04 Sulfato de zinc 5 403 025 42 294 854
Canadé4 333 LBL 2 521 738
Estados Unidos L4 993 351 39 167 208
Venezuela 76 190 605 908

28-30a-04 Cloruro de zinc 476 565 6 780 686
Colombia 63 571 873 309
Costa Rica 73 119 989 710
Ecuador 75 270 1 078 170
Rep. Dominicana 50 023 726 531
Venezuela 214 582 3 112 966

1/ Cifras preliminares,
FUENTE: Direccién General de Estadistica, Secretarfa de Programacién

y Presupuesto.
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CONSEJO DE RECURSOS M!NERALES
Gerencia de Estudios Econdémicos

IMPORTACION MINERO-METALURGICA DE MEX 1 CO 1/

1977
Tabla Ho., 17 R
CONCEPTO KILOGRAMOS 2/ PESOS

TOTAL = 6 435 $23 753

A.  METALICOS 2 319 °01_0h2
.- Metales Preciosos 1 1c3 346
Platino 3/ 2 092 1 103 346

1.~ Metales Industriales 2 309 797 696
Aluminio - g 24L 106 221 508 615
Arsénico LG 2 164
Bismuto 203 120 622
Cadmio : 725 190 961
Cobalto 5L 223 15 241 353
Cobre 275 510 18 926 258
Cromo 17 913 704 100 121 527
Estafio , 3 247 323 390 119 132
Fierro Lgly 196 822 533 453 531
Magnesio 3 315 612 134 957 L85
Manganeso 53 622 L9t 105 007 233
Molibdeno 716 013 g7 383 143
Niguel 3 246 930 333 L60 9886
Paladio 3/ 29 6L 2 739 162

Plomo 515 139 7 405 960
Titanio L2 0308 LL4Q 38 955 L2k
Tungsteno 23 738 L 188 997

Zinc 73 LLO 1 015 141

B, MIMERALES M0 MZTALICOS 4 12k 927 711
Abrasivos | c55 009 3 (20 Q6C
Aldmina 169 415 251 L1l 13 103
Arcillas 124 217 €756 133 <hz 554
Asbesto Liy 351 520 571 013 261
Azufre 596 £32 7 757 759
Barita 1¢ BE5D G12 2L 206 610
Bauxita 27 237 278 76 21 665

Borax 73 24L3 Lo1 203
Calcita 1 437 673 3 576 601
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TablaiNo. a {Concluye)

CONCEP TO : K1LOGRAMOS 2/ PESOS
Caolfn B ‘ Ls 463 Lo2 -~ 97 k65 905
Carbén 631 454 380 776 133 000
Coque- , 217 853 783 561 654 724
Criolita 19 495 386 217
Cuarzo : 1 686 023 L 375 338
Diatomita 291 523 1 218 489
Feldespato ' 600 214 1 Q05 690
Fosforita 4/ | i 420 008 1 073 446 000
Grafito 239 061 5 143 834
Magnesita - . 17 779 216 382
- Marmol 2 151 706 7 662 L23
Mica 219 146 -6 587 710
Nefelina Sienita 328 911 725 283
Piedra PSmez £82 319 3 230 824
Piedras Preciosas y Semipre-
ciosas 3/ _ 1 594 640 114
Pirofilita 50 393 93 985
Potasio 72 518 034 108 227 820
Sal _ i 021 870 -2 Q79 096
STlice 302 205 773 122 299 386
Talco 117 677 499 94 074 .Q13
Vermlculita 177 493 1 050 536

. Whiterita , 181 350 739 572

v

Cifras preliminares, incluye perimetros libres. .. ..

oy

'fFeso Bruto,

Rl

‘ Gﬁamos Netos.

.

/ -Toneladas. ?fﬁ A P PR 0

FUENTE: . Elaborado en esta Gerencia con datos de la Direccidn Gene-
~. -ral de"Estadfstica, Secretarfa de -Pragramacion y .Presupues

. .to e .Investigacién directa para el caso de la fosforita.y

.- del carbén, , G E ok TR

Tor 8
i s
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencla de Estudios Econdémicos

RESUMEN DE LA IMPORTAC ION M{NERO-METALURGICA
Miles de Pesos

1973 - 1977

Tabla No. 18

ANOS TOTAL METALICOS % NO METALICOS %
1973 2 386 178 1 408 163 59.01 978 015 40.99
1974 L 218 028 2 580 901 61.19 1 637 127 38.81
1975 4 956 197 2 841 740 57.34 2 114 457 42.66
1976 3 495 035 1 780 162 50,93 1 714 873 49.07
1977 1/ 6 435 829 2 310 901 35.91 L 124 928 64.09

1/ Cifras preliminares.

FUENTE:

Elaborado en esta Gerencia con datos de la Direccién General
de Estadfstica, Secretarfa de Programacidn y Presupuesto e -
investigacién directa,
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios tcondmicos

IMPORTAC 10N MINERO~METALURGICA DE MEXICO
POR PAISES DE ORIGEN 1/

1977
Tabla No, 19 .
PAISES PESOS %

TOTAL: 6 435 828 753 100.00
Alemania Occidental 95 088 987 1.48
Australia thy 576 758 2.25
Austria 1 314 962 0.02
Bé 1g ica~-Luxemburgo 22 313 922 0.35
Bolivia 3 003 059 0.05
Brasil 18 629 234 0.29
Canadé 660 729 790 10.27
Colombia 2L, 778 688 0.38
Congo Brazzaville i6 723 209 0.29
Cuba g 517 303 0.86
Chile 39 847 742 0.62
Espafia 7z 922 536 0.0k4
Estados Unidos 4 318 358 392 67.10
Filipinas 2 100 060 0.03
Francia g2 078 576 1.43
Guatemala L 224 674 0.06
Guayana Francesa 25 187 566 0.39
indonesia 8 843 590 0.14
italia 19 308 495 0.30
Japén 11 365 1ok 0.18
Marruecos 638 389 000 9.92
Noruega 17 039 992 0.26
Pafses Bajos 1 002 983 0.02
Panamé 3 277 089 0.05
PerG 7 757 915 0.12
Reino Unido 10 188 075 0.16
Rep. de Sudéfrica 49 L29 551 0.77
Singapur 52 257 307 0.81
Suecia 2 438 L68 0.0k
Suiza 66 279 110 1.03
Otros Pafses 18 856 616 0.29

1/ Cifras preliminares.

FUENTE: Elaborado en esta Gerencia con datos de la Direccién General
de Estadistica, cecretarfa de Programacién y Presupuesto e in
vestigacién directa.
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econdmicos

[MPORTAC ION MINERO-METALURGICA DE MEXICO
DE LOS PAISES DE LA ALALC 1/

1977
Tabla No. 20
_ %
PAISES Y PRODUCTOS K1LOGRAMOS 2/ PESOS DEL VALOR
TOTAL: 94 016 638 100,00
BOLIVIA 3 003 059 3.19
ESTARO 3003 059
En minerales o sus concen-
trados 60 550 3 003 059
BRASIL 18 629 234 19,82
HIERRO 18_214 432
Lingotes, tochos, galdpagos _ '
0 masas .5 374 534 18 214 432
ALUMINA 51_352
Oxido de aluminio 5 008 51 352
MARMOL 26 651
Marmo | en bruto 14 010 26 651
MICA 336729
En bruto o en laminas 3 L67 336 799
COLOMBIA 24 778 688 26.36
CARBON 24_778_688 |
Hullas, briqueﬁas, ovoides y
combustibles sé6lidos andlogos
obtenidos a partir de la hu--
1la 21 700 000 24 778 688



Tabla No. 20

93

(Concluye) . o
PAISES Y PRODUCTOS KILOGRAMOS 2/ PESQOS DEL VALOR
CHILE 39 BL47 742 L2.38
ESTANO 36_074 303
En minerales o sus concen- _
trados 573 405 36 074 303
POTAS G 3773432
Nitrato sédico potdsico en
tabletas, pastillas y demés
formas andlogas 350 000 3 773 439 7
PERU 7_757 915 8.25
ESTANO 1.757_912
En minerales o sus concen-
trados 124 664 7 757 915
1/ Cifras preliminares.
2/ Peso Bruto.
FUENTE: Elaborado en esta Gerencia, con datos de la Direccidn General

de Estadistica, Secretarfa de Programacién y Presupuesto € in

vestigacién directa.



{MPORTAC 10N MEX [CAH

Tabla Ho, 21

ol

CONSEJO DE RECURSOS MIMERALES

Gerencia de Estudios Econdmicos

1977

A DE MINERALES METALICOS POR PRODUCTOS 1/

FRACCION

PRODUCTO, FORMA DE PRESEN

ARANCELARIA TACION Y PA1S DE ORIGEN

K1LOGRAMOS 2/

PESOS

76-01A-C01

76-01A-C03

76-01A-00k

76-01A-

w0
0
o

TOTAL:

ALUMINIO

Sin alear
Alemania Occidental
Canada
Estados Unidos
Francia

Perimetros Libres
Estados Unidos

Aleaclones de aluminio
manganeso, en lingotes

Estados Unidos
Perimetros Libres

tstados Unidos
Chatarra de aluminio

Estados Unidos
Perimetros Libres‘

Estados Unidos

Aluminio no especificaco
(Los demés)

Estados Unidos

e ™ mm e mn

1 511 802

— o mh — -

317 578

1 1ok 224
510 547

16 936

493 611

— i — s —

2 319 201 k2

221 508 615

141 359 106

LA R

L13 §62
L7 817 131
g2 951 7ub
5G 532

120 835

31111 213
564

W
~J
o
o

27 L10 631
5 019 koo
155 921

I, 863 L79

Li, g18 89k

16 993 592



Tabla No. 21

(Continta)

95

FRACCION  PRODUCTO, FORMA DE PRESER , 2
ARANCELAR A TACION ? PAIS DE ORIGEHN KILOGRAMOS 2/ PESOS
Francia 886 871 25 056 503
Relno Unido 33 551 1 607 005
Perimetros Libres
Estados Unidos 189 07k 361 79k
ARSEN | CO L8 2 16k
25-C4A-005  Arsénico L3 2 164
Alemania Occidental L3 2 164
BISMUTO 203 120 622
81-0LbA~0C1  En bruto 203 120 622
Bélgica-Luxemburgo 108 60 0k3
Estados Unidos 95 60 579
CADMIO 725 190 961
81-04A-002 En bruto 725 190 961
Estados !nidos 300 68 790
Sufza 191 116 197
Perimetros Libres
Estacos Unldos 226 5 974k
COBALTO Ll 223 15 241 353
81-0LA-003 Metélico th 223 15 241 353
Alemania Occidental 070 386 065
Bélglca-Luxemburgo Lo 162 13 297 988
Canada 188 1hy 246
Estados Unidos 3 359 1 345 615
Reino Unido 5 5 LO7
Suecia 68 31 343
Suiza 71 25 689



Tabla Mo, 21

(Cont inda)

96

ARANCCLAR A ACIONCY PAIS DE ORIGENT  KILOGRAMOS 2/ P ESOS
COBRE 275 510 18 926 258
7h=01A-001 Anodos 36 672 L82 351
Estados Unldos 36 252 4L 620
Perfmetros Libres
Estados Unidos L20 32 731
7L-01A-002 Lingotes cde bronce o de
laton 12 358 6h1 056
Estados Unidos 12 356 6i+1 056
7h-014-004 Desperdicios o desechos
de cobre sin alear 17 100 251 910
Perimetros Libres
Estados Unidos 17 100 251 910
7L:~=01A~-005 Desperdicios o desechos
de cobre aleado kg 15 251
Estados Unidos 16 11 945
Perimetros Libres
Estados Unidos 32 3 306
7-01A-959 Cobre no especificado
(Los demés) blb 57980
Bé1lcica-Luxemburgo 547 34 254
Estados Unidos 99 23 726
74-06A-001 Polvo y partliculas de
cobre 208 688 17 k77 710
Alemania Occidental 31 919 3 623 939



Tabla No, 21

(Continda)

97

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN \
ARG IO TRACIOI Y PALS DE ORIGaN ~ KILOGRAMOS 2/ P E S O3
Bélgica=Luxemburgo 23 3 622
Canadé 37 10 23L
Estados Unidos 150 020 10 953 076
Francia 236 26 080
[talia 3 601 32 120
Reino Unido 10 030 1 L03 058
Suecia 3 025 202 881
Perimetros Libres
Estados Unidos 9 797 912 700
CROMO 47 918 704 100 121 527
26-01A-00h Minerales de Cromo (Cromita) 47 918 704 100 121 527
Alemanla Occldental 6 90L 122 21 k538 223
Cuba 16 406 250 L1 836 769
Estados Unidos 20 hah 207 3L 339 074
Filipinas 961 989 2 100 060
Francia 222 136 387 LO1
ESTARNO 2L7 32 390 11S 132
26-01A-005 Minerales de estafio o sus
concentrados 3 094 878 353 763 235
Bélgica-Luxemburgo 53 768 7 242 73k
Bolivia 60 550 3 003 059
Chile 573 405 36 074 303
Estados Unidos 1 550 380 177 L21 693
Indonesla La L31 C 843 590
Perd 12L 666 7 757 915
Singapur 282 425 51 315 169
Suiza 272 200 Lg 289 774
No especificados 133 505 12 814 098
80-01A~0C1 En bruto, sin alear 152 039 36 351 088
Estados Unldos 100 000 2L 7680 710
Suiza 52 038 11 370 378
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Tabla No. 21 (ContinGa)
FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN
ARAMCELAR A TACION Y PAIS GE ORIGEN KILOGRAMOS 2/ PESOS
80-01A-002 Aleaclones de estafio Loé L 809
Estados Unidos 6 1 353
Perimetros Llbres
Estados Unidos Loo 3 L456
HIERRO Lok, 196 822 833 453 531
26-01A-003 Minerales de hierro y sus
concentrados 6 723 154 222
Estados Unidos L L6 133 LshL
Suiza 2 257 20 768
73-01A-001 Lingotes, tochos, galé-
pagos O masas 23 153 738 76 616 926
Brasi! 5 374 534 8 21k L32
Estados Unidos 17 709 222 57 200 746
Suecia 3 87k 175 996
Perimetros Libres
Estados Unidos 66 108 325 750
73~03A-001 Chatarra de envases de
hojalata 21 103 636 22 166 603
Estados Unidos 9 313 534 10 190 572
PerImetros Libres
Estados Unidos 11 790 052 11 976 031
73-03A=-002 Ruedas de ferrocarril
Inutilizadas 69 373 284 722
Estados Unidos 69 373 284 722




(Continfia)
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Tabla No. 21

FRACC |ON PRODUCTO, FORMA DE PRESEN .
ARANGELARIA  TACION Y PAIS DE ORIGEN K1LOGRAMOS 3/_ PESDS
73-03A-003 Limaduras, virutas o re- ) .
babas de hierro o acero 3 169 776 7 038 769
Canada 178 990 2 189 634
Estados Unfdos 2 951 225 L 823 520
Perimetros Libres
Estados Unldos 39 561 25 615
73—03A—004 Chatarra en paquetes pren
cados P P 5 290 k96 3 34l 665
Estados Unidos 5 045 LOB 3 190 L4638
Japén 98 750 2l 688
Perfmetros Libres
Estados Unidos 146 338 129 509
73-03A-005 Chatarra sin prensar 321 615 552 521 3569 300
Alemania Occidental 237 777 237 177
Canad& 230 135 il 710
Estados Unidos 270 073 679 63 287 867
[talla 66 626 139 259
Relno Unido 597 062 1 170 226
PerImetros Llbres
Estados Unidos 50 413 273 56 109 461
73-03A-999 Los demas 1 684 773 2 189 936
Estados Unidos 261 657 708 398
Perlmetros Libres
China Continental 20 000 31 934
Estados Unidos 1 Lo3 116 1 4L9 604
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Tabla No. 21 (Continga)

FRACC 10N PRODUCTO, FORMA DE PRESEN | P E ,
ARANCELARIA  TACION Y PAIS DE ORIGEN KILOGRAMOS g( PESOS
73-0LA-001 Granallas de fundicidn ,

redondas 69 37h 66k 579
Estados Unidos 60 6L6 533 L8O
jtalia 10 3 621
Perimetros Libres
Estados Unldos 8 718 77 478
73-0LA~002 Granallas de fundicidn
angulares 656 L6 320
Estados Unidos 306 38 Lhs
Perlmetros Libres
Estados Unidos 350 7 875
73~05A~001 Polvo de hierro o de acg
ro; hlerro y aceroc espon
josos (Esponja) 1 526 299 18 go1 874
Alemania Occidental 5 822 298 031
Estados Unidos 1 516 011 18 L26 970
Francia 2 6 037
[talla 5L 1 905
Japdn 30 2 856
Perfmetros Libres
Estados Unidos L 380 66 075
73-07A-001 Desbastes cuadrados o ~-
rectangulares y palanquj
I1a; desbastes planos vy
11antdn 25 116 236 103 936 816
Estados Unidos 20 853 324 82 152 331
Perimetros Lilbres
Estados Unldos 5 262 912 27 78L L85
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Tabla No. 21 (Continda)
FRACC ION PRODUCTO, FORMA DL PRESEN ’
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE OR IGEH KILOGRAMOS 2/ PESOS
73-10A-001 Barras macizas, excepto
lo comprendido en la --
fraccldén 73-10A-002 L L8o 663 33 995 053
Alemanla Occldental 258 22b L 603 L27
Bélglca-Luxemburgo 19 596 303 149
Estados Unidos 254 979 L 109 531
Francla 30 581 741 304
Japdn 72 613 902 165
Reino Unldo 121 415 1 558 522
Suecla L2 367 1 065 582
Mo especificados 8 457 199 085
Perimetros Libres
Corea del Sur 23 230 190 950
Estacos Unidos 3 102 255 17 286 157
Japén 5L6 951 3 035 178
73-16A-00k Rieles cuando se importen
para su relaminacién por
empresas laminadoras, o -
para hornos de fundiciodn. 15 906 522 36 823 7L6
Alemania Occldental 66 742 149 195
Canada 122 584 3038 691
Estados Unidos 15 714 706 36 236 2G5
Perimetros Llibres
Estados Unidos 2 LBO 129 655
MAGNESIO 3 315 612 134 957 L85
77-01A-001  En bruto 3 290 335 133 403 143
Alemania Occldental 1 106 197 L3 037 935
Estados Unidos 1 789 974 73 Lbkh 015
Noruega 393 891 16 908 051
Perimetros Libres
Estados Unidos 273 13 142
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Tabla Mo, 21 (Continda)
FRACC 10N PRODUCTO, FORMA DE PRESEM g AMGS 2 PESOS
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN KILOGRAMCS 2/
77-01A~002 Desperdlcios o desechos
de magneslo 25 2771 1 55k 342
Estados Unidos 25 0OL7 1 547 36k
Perimetros Libres
Estados Unidos 230 6 958
MANGANESO 58 022 L91 105 007 233
26-01A~007 Minerales de manganeso 58 022 Lol 105 007 253
Australia 13 109 000 21 787 243
Congo Brazzaville 11 641 000 18 723 209
Estados Unidos 21 717 537 Ll 86k 201
Francia 11 554 521 1o 62L 567
sSuiza 433 8 008
MOL I BDENO 7156 013 g7 353 13
01-G2A-001  En bruto 257 L67 52 139 16
Estados Unidos 257 L67 52 139 1569
26-01A-006 Molibdenita L58 5L6 Lr L3 o5k
B&1glca-Luxemburgo 2 255 334 9bs
Estados Unidos L6 291 L 909 GO9
NIQUEL 3 246 930 335 460 988
75-01A-001 Matas ''speiss'" u otros =

groductos intermedios de
a metalurgia del nlquel

Alemanla Occidental
Bé1lgica~Luxemburgo
Canada

Cuba

Fstados Unidos
Francia

Japon

Paises Bajos

307 732 69%

11 137 864
16 497

71 199 069
13 630 534
130 057 203
26 691 077
L 335 317
357 927



Tabla No, 21

(Continda)

103

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEHR -
ARANCELARIA  TACION Y PA1S DE ORIGEM KILOGRAMOS 2/~ P E S OS
Relno Untdo 235 57 186
75-02A-001  Barras o perfiles de ni- |
quel sin alear 237 762 29 23 141
Alemanla Occldental 1L 157 1 809 225
Canada 3 022 397 686
Estados Unidos 114 442 15 695 408
Francla 106 141 11 340 822
75-05A=-001 Anodos para niquelar, In
cluso los obtenidos por
electrdlisis, en bruto o
manufacturados 11 909 1 485 153
Alemania Occidental 10 595 1 325 236
Estados Unidos 15 2 250
Noruega 1 045 131 9kl
Perimetros Libres
Estacdos Unidos 254 25 726
PALADIO 3/ 29 641 2 739 162
71-G3A-002 Paladio en barras, lingo
tes o pedaceria 29 641 2 739 162
Estados Unidos 24 661 374
Palses Bajos 16 Lo5 109
Suiza 29 601 1 672 679
PLATINO 3/ 2 092 1 103 346
71-09A-001 Platino en barras, lingg
tes o pedaceria 2 0383 L638 668
Sulza 1 998 L0 L55
Per{metros Libres
Estados Unidos 85 8 213
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Tabla No. 21 (Continda)

FRACCION PRODULTO, FORMA DE PRESEN : -
ARANCELARIA  TACICN Y PAIS DE ORIGEN KILOGRAMOS 2/ P E S0 S
71-09A-99S Platino no especificado

(Los demas) 9 634 678
Alemania Occlidental - 1 473
Estados Unidos 9 633 205
PLOMO 518 139 7 405 960
78-01A-001  En bruto 488 162 5 493 LO1
Estados Unidos 35L 862 L 5oL 211
Perimetros Libres
Estados Unidos 133 200 899 196G
78-01A-002 Desperdic%os o desechos de
nlomo 329 977 1812 553
Estacdos Unidos 135 652 687 010
Perimetros Libres
Estados Unidos 194 325 1 225 5L9
TITANIO Lo 038 LLOD 38 955 Lol
25-32A-002 Arenas opacificantes micro
nizadas que contengan 96%
o menos de 6xido de titanio
(Arenas de rutilo) 1 436 580 10_861 552
Australia 1 112 279 7 907 961
Canada 1 786 26 688
Estados Unidos 322 515 2 926 903
26-01A-008 Ilmenita Lo 601 860 283 093 872
Australia Lo 579 360 27 535 527
Estados Unidos 22 500 558 345
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Tebla No. 21 _(Concluye)

y Presupuesto,

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN S S
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN KILOGRAMOS 2/ PE 0
TUNGSTENO 23 738 L 1%§u221
81-01A-001 En bruto 23 738 L 188 997
Canada | 3 L 202
Estados Unidos 23 734 4 180 586
Paises Bajos L 209
ZING 73 440 1 015 141
79-01A-001 En bruto 1 500 2L 343
| Perimetros Libres
Estados Unidos 1 500 2L 343
79-01A-002 Desperdicios o desechos
de zinc 39 35k 126 119
Estados Unidos 1 037 1L 518
Perimetros Libres
Estados Unidos 38 317 111 601
79-03A-002 Polvo o particulas de
zinc 32 586 86L 679
Alemania Occidental 85 12 745
Estados Unidos 11 L5k L68 731
Perimetros Libres
Estados Unidos 21 047 383 203
1/ Cifras preliminares.
2/ Peso bruto.
3/ Gramos Netos.
FUENTE : Direccidn General de Estadfstica, Secretarfa de Programacién



Tabla No, 22
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES

Gerencia de Estudlos Econdmicos

{MPORTACLON MEX{CANA DE MINERALES NO METALICOS
POR PRODUCTOS 1/

1977

FRACCION  PRODUCTO, - FORMA DE PRESEN 110 -
ARANCELARIA  TACION Y PAIS DE ORIGEN KILOGRAMOS 2/ P E S OS
TOTAL: L 124 927 711
ABRAS |VOS 565 809 3 028 960
25-13A-999 Otros ébrasiVOs naturales
no especiflcados (Los de-
més ) 565 809 3 028 960
Alemanla Occidental 56 320 LLho 668
Estados Unldos Los 648 2 225 264
Per{metros Libres
Estados Unidos 13 841 354 028
ALUMINA- 109 015 251 L1k 418 103
28-20A-001 OxIdo de aluminio 96 107 236 370 707 303
‘Alemanla Occlidental Le L33 771 84O
Rustria 99 682 1 278 609
Bé&lgica-Luxemburgo 30 810 212 096
Brasi!l 5 008 51 352
Canada 135 204 1 534 066
Estados Unidos o5 521 C6L 36L 316 007
Francia 22 899 287 152
[talia 159 077 1 276 976
Panamé hg 693 491 618
Reino Unlido 31 129 306 8L4i
Suiza 2 168 97 993
Perfmetros Libres
Estados Unldos 3 219 52 753
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Tabla No, 22 (Continda)
FRAGCION  PRODUCTO, FORMA DE PRESEHN " MOS 2 PESOS
ARANCELARIA TACICN Y PA)S DE ORIGEN KILOGRA ""/
28-20A-002  Hldréxido de aluminio 12 908 015 43 710 8CQ0
Alemania Qccidental 5 200 140 859
Canadé 31 752 - 126 618
Dinamarca ko6 22 029
Estados Unidos 12 861 4ok b3 Lo7 63L
Relno Unido 163 1 659
Perimetros Libres
Estados Unidos 9 000 12 001
ARCILLAS 124 3L8 976 133 9hL2 554
25-07A-003 Arclllas refractarias
con punto-de fusidon = -
mayor de 1 500°C 122 585 562 127 522 424
Alemania Occidental 282 018 1 748 026
Canadé 794% 199 539 011
Estados Unidos 118 ot1h4 B22 113 663 859
Francia 2 012 650 7 027 858
Panama LL41 653 1 557 165
Reino Unido 217 271 1 430 579
Sutza 171 600 798 476
Perimetros Libres
Estados lnidos 651 349 757 L50
25-~07A-00k  Arcillas refractarieas
_ excepto o comprendido
en las fracciones =----
25-07A-CU1-002-003~005
y 006 1763 kik 6 h20 130
Estados Untdos ghk2 061 2 538 491
Reino Unido 203 420 1 632 513
PerTmetros Libres
Estados Unidos 617 933 2 2h9 126
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Tabla No, 22 (Continfa)

FRACC ION PRODUCTG, FORMA DE PRESEN ‘ \ ;
ARANCELARIA  TACION ¥ PATS DE ORIGEN KILOGRANOS 2/ PESOS
ASBESTO | | L 851 520 571 913 261
25-2BA-001 Amianto (asbesto) en fi-
bra o roca L1 588 11k 547 383 120
Australia 2 509 020 35 L8B4 759
Canadé 25 537 571 358 130 516
Estados Unidos o 142 621 101 36L 503
Reino Unido 1 035 27 276
SIngapur 50 150 oh2 138
Sudafrica Repubiica de L 140 903 L9 429 551
Sutza 346 28 426
No especificados 54 600 goL4 338

Perfmetros Libres
Estados Unidos 151 868 1 171 613

25-2LA-002 Amianto (asbesto), en pol-
vo o en capas, Inciuidos -

los desperdicios 3 263 ko6 A 23 630 141
Alemania Occidental | 255 13 385
Canada 2 298 961 13 922 522
Estados Unldos 923 280 9 397 181
Sulza 770 5 L75
Perimetros Llbres
Estados Unidos ' L0 140 291 578
AZUFRE 696 532 7 157 159
25-03A-001  Azufre de cualquier clase
con exclusidn de azufre
sublimado, precipitado o
coloidal 503 503 L LaL 039
Estados Unidos 196 282 2 180 428
Perimetros Libres
Estados Unidos 307 211 1 243 611
28-02A-001 Azufre sublimado o preci-
pitado, azufre cololdal 193 029 3 333 720
Alemanla Occidental 2 562 141 230
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FRACC |ON PRODUCTO, FORMA DE PRESEN - ;
ARANCELARIA  TACION Y PAIS DE GRIGEN KILOGRAMOS 2/ P E SO S
Estados Unldos 189 685 3 171 o1
Perimetros Libres |
Estados Unidos | 782 21 b1g
N ~ BARITA 10 548 012 2l 286 618
25-11A¥001 Sul fato de bario (espato :
pesado o baritina) 10 548 012 &_gaé 618
Estados Unidos 10 359 898 23 802 818
Perfmetros Libtes
Estados Unidos 188 114 483 800
BAUXI1TA 27 837 278 76 214 665
26~-01A-001 Bauxita sin calcinar 1071 2 523
_ , Estados Unidos 1 071 2 523
26-01A-002 Bauxita calcinada 27 836 207 76 212 1k2
Estados Unidos 18 GLO 207 51 02k 576
Guayana 8 996 000 25 107 566
BORAX 73 243 L01 203
25-30A-001 Boratos de sodio 73 2k3 401 203
Estados Unidos 60 020 322 161
Italla 365 8 755
PerImetros Libres
Estados Unldos 12 858 70 287
CALCITA 1 437 673 3 576 601
28-428-009 Carbonato de calcio
preclpitado 1 L37 673 3 576 601
Alemania Occidental L3 6 168
Espafia 13 L 088
Estados Unldos 687 577 2 263 432
Relno Unido 8 527 52 663
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Tabla No, 22 (gontinﬁa)

FRACCION  PRODUCTO, FORMA DE PRESEN 1w e
ARANCELARIA  TACION Y PAIS DE ORIGEN KILOGRAMOS 2/ P E S 03

Suiza | 200 000 663 037

Perimetros Libres | .
Estados Unidos 541 513 586 313

CAOL IN L5 483 162 97 465 905

25-074-001 Czolin sin contenido de

éxido de flerro 1 235 784 2931 217
Alemanla Occidental 6C 349 171 516
Bé&lglca-Luxemburgo 25 250 85 890
Checostovaquia 50 000 171 255
Estados Unidos 1 081 505 2 0L3 633
Reino Unido 58 680 458 921

25-07A-002 Caolin, excepto lo com-
prendido en la fraccldn

25-07A~001 bl 177 678 ol 534 688
Canadi 197 657 841 731
Estados Unldos L3 765 605 93 052 Lok
Panamé 147 L92 L2 L37
Refno Unido 66 654 191 261

Perimetros Libres
Estados Unldos 270 6 765

CARBON 631 Lok 380 776 133 000

27-01A-001 Hullas, briquetas, ovoi-
des y combustibles séli-
dos andlogos obtenidos &

partir de la hulla 62h 945 194 737 035 k79
Australia 45 195 200G 51 B61 263
Canada 128 g1 913 159 L2 L62
Colombia 21 7C0 05C 2L 775 688
Estados Unidos - ;29 067 667 500 830 515

Flanlandla L2 Le 171
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Tabla No. 22 {(Continia)
FRACCION  PRODUCTO, FORMA DE PRESEM oA
ARANCELARIA  TACION Y PAIS DE ORIGE: KILOGRAMOS 2/ P ESOS
Reino Unido 37 632 82 276
Perimetros Llbres _
Estados Untdos 2 940 11 1ok
27-02A-001 Lignitos y sus aglomera-
dos 4 195 36k 7 101 551
Estados Unidos I, 186 574 7 055 613
italfa 50 13 125
Perfmetros Libres
Estados Unldos 8 740 32 813
27-03A-001 Turba (incluida la turba
para cama de animales) vy
sus aglomerados 550 LC3 3 628 766
Estcdos Unidos 550 L08 3 628 766
27-054-001  Carbdn de retorta 2L4 310 697 197
Estados Unidos 166 197 505 043
Perimetros Libres
Estados Unidos 78 613 192 15k
38-03A-001 Carbdn activado, excepto
lo comgrendido en la frac
clén 38-03A-003 162 019 6 482 199
Alemania Occidental 945 61 599
Estados Unldos 86 915 3 Lih oM
Japén L3 532 2 620 50
Paises Bajos 3 075 96 438
Perimetros Libres
Estados Unidos 27 552 289 645
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Tabla No, 22 (Continda)

FRACC{ON PRODUCTO, FORMA DE PRESEN i _
ARANGELARIA  TACIOM Y PAIS DE ORIGEN KILOGRAMOS 2/ P E S OS
38-03A-003 Carbén activado, granular _

semi-procesado 1 356 585 21 187 808
Alemania Occidental 14 060 689 354
Estados Unidos 1 339 631 19 696 287
Mo especificados 2 89k 802 167
COQUE 217 852 783 561 654 72k
27-GLA-001  Coques vy semicoques de
hutla de lignitos y de
turba 141 155 036 131 885 879
Canada 295 593 1119 251
Espafia 1 000 0CO 2 713 200
Estados Unidos 38 805 129 125 380 SLO
ltalfa 116 258 3h2 718
Panamd 63 221 225 269
Perfmetros Libres
Estados Unidos 868 835 2 104 60t
27-08A-002 Coque de brea, de hulla
o de otros alquitianes
minerales 544 931 1 182 182
Alemania Occidental 115 6 231
Estados Unidos 501 996 1 071 L34
PerImetros Llbres
Estados Unidos Lz 820 104 517
27-1bA-002 Coque de petrdleo 176 153 816 428 586 663
Estados Unidos 175 285 272 425 151 615
No especlflicados 868 shh 3 435 QL8
CRIOLITA 19 495 386 217
25-28A-001 Criolita o Quiolita natu |
ral 19 k95 366 217
Alemania Occidental 266 16 857
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FRACCTON
ARAHCELARIA

PRODULTO, FORMA DE PRESEHN

25-06A-001

25-06A-002

25-06A-003

TACIOH Y PAIS DE ORIGEM KILOCRAMOS 2/ PESOS
Estados Unidos 18 211 361 183
Suiza 218 6 252

Perimetros Libres
Estados Unidos 200 1 825

CUARZO 1 666 023 L 375 338

Cuarzo (exceptc las are-

nas naturales), cuarcita

en bruto, desbastada o -

simplemente troceada por

aserrado il 220 90 438
Estados Unidos tL 150 87 538

Perimetros Libres
Estados Unfdos 70 2 900

Cuarzo piezoeléctrico,

con primer corte, pare

cristales de cuarzo de

controles de frecuen=-

cia y filtros eléctri-

cos 25 715 720
Estados Unidos 9 i2 078
Reino Unido V6 63 642

Cuarcita o cuarzo, tri-

turado o en polvo 1 671 778 L 209 180
Alemanla Occldental 861 583 1 122 937
Lustria 7 925 36 353
Estados Unfdos 197 750 515 #95
Francia 156 000 639 2043
Succia 208 500 962 666
Suiza 240 020 932 L86



Tabla Ho, 22

(Continda)

11k

FRACCION PRODUCTO, FORMA & PRES:H Y, n - ry
ARANCELARIA  TACION ¥ PAIS DE CXIGEH KILOGRAMOS 2/ P £S5 U S
DIATOMITA 291 523 1218 489
25-12A~00% Harinas siliceas fésliles vy
otras tierras sillceas ana
logas (Kieselgur, tripolfl-~
ta, diatomita, etc,) de --
densidad aparente igual o
inferior 2 1, Incluso cal-
cinados 291 523 1 218 h89
Alemania Occldental 2k L 892
Estados Unidos 12 L&t Lo 797
Perimetros Libres
Estados Unldos 279 05l 1 172 800
FELDESPATO 600 214 1 005 690
25?31A-OD1 Feldespato no especificado 600 214 1 005 690
“stados Unidos 599 839 1 000 734
Suiza 325 L 956
FOSFORITA 3/ 1 L20 0028 1 073 254 000
25-1OA4001 Fosfatos de calcio {fosfc-
ritas) 1420 008 1073 25k 000
Estados Unidos 575 290 I:3L 865 000
Marruescos ShLy 710 630 309 €O
GRAFITC 239 061 5 143 3834
25-0LbA-00t  Graflito natural (plombagi-
na con contenjdo en carbo-
no graflftico igual o Infe-
rior al 90%) 239 061 5 143 834
Alemania Occidental 2 871 2Lk2 559
Estados Unidos 232 L35 L 731 333
Refno Unido 871 76 215
Sulza 2 872 91 886




Tabla No, 22

{Cont]nda)

115

FRACCION  PRODUCTO, FORMA DE PRESEMN e s
ARANCELARIA  TACION Y PAIS SE ORIGEN KILoGRAMOS 2/ P ESOS
Perimetros Llbres
Estados Unidos 12 1 841
MAGNES I TA 17 779 216 382
25-19A-001  Carbonato natural de magne
sio {magnesita) sin calci-
nar 7 522 167 g66
Alemania Occidental 1 6 079
Estados Unidos 7 L65 152 785
Palses Bajos 56 9 102
95-194-002 Carbonato natural de magne-
sio (magnesita) calcinada 10_257 L8 L16
Estados Unidos g 09%& 39 060
Pafses Bajos 2 163 9 356
MARMOL 2 151 706 ] 662 423
25-15A-001 Marmol en bruto 1 9k0 648 6 391 574
Brasil ik 010 26 651
Estados Unidos 15 91 932
Guatemala 1 346 528 3 965 385
Italia 580 095 2 307 606
25-154-002 Marmol aserrado en hojas de
espesor inferior o igual a
5 cm. 56 k20 171 062
Estados Unidos i+ 998 352 816
Guatemala L2 L22 259 289
Perimetros Libres
Estacdos Unidos 9 000 164 957
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FRACCION PRODUCTC, FORMA DE PRESEN
ARANGELARIA  TAGION Y PAIS DE ORIGEN KILOGRAMOS 2/ P E S OS
25-15A-003 Marmol aserrado en hojas,
de espesor superior a ---
5 cm, & 000
Perimetros Libres
Ystados Unidos 6 000
25-15A-999  Marmol no especificado -~
(Los cdemds) 153 638 487 187
Estados Unidos 2L 031
Perimetros Libres
Estados Unidos 463 756
MICA 219 146 9 587 710
25-26A~001 Mica en bruto o en lami--
nas 1 191 72k
B&lgica-Luxemburgo 236 L77
Brasil 336 798
Fstados Unidos 61k 306
Perimetros Libres
Estados Unidos L 1h2
25-26A-002 Mica en polvo 179 255 L 523 832
Estados Unidos L 472 L55
Japdn 50 327
Perimetros Libres
Estados Unidos 1 100
25-26A-003 Desperdiclos de mica excep-
to, lo comprendido en la --
fraccidn 25-26A-002 79 030

Estados Unidos

79 090
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FRACCION  PRODUCTO, FORMA DE PRESEN Y ARRAMOS
ARANCELARIA  TACION Y PAIS DE ORIGEM kiLoGrAMOS 2/ PESOS
¢8-154-001 Losas, planchas o mosalcos
de mica aglomerada 2L 068 3 793 01k
Alemania Occidental 379 476 961
Bé&lglca-Luxemburgo 682 156 il
Espafia 2 6L5 201 908
Estados Unidos 15 883 2 778 784
Japdn 553 167 248
PerImetros Libres
Estados Unidos 510 11 672
NEFELINA SIENITA 328 911 725 283
25-314-002 Mefelina sienita 328 o11 725 283
Canadé 2L6 5CL 587 331
Estados Unidos 32 Lo7 137 952
PIEDRA POMEZ 532 31 3 230 824
95-135-001 Pledra Pémez 16 510 201 864
Estados Unidos g 707 105 686
{talia 5 000 39 Lgé6
Per{metros Libres
Estados Unidos 1 803 56 682
95-13A-999 Pledra Pémez (Las demés) 565 809 3 028 960
Alemania Occldental 56 320 LL9 668
Estados Unidos 495 648 2 225 26k
Perimetros Libres
Estados Unldos 13 841 354 028
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FRACCION PRObUCTO, FORMA DE PRESEN
ARAMCELARIA  TACION Y PAIS DE ORIGEM KILOGRAMOS 2/ PE S 0SS
PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMI- '
PREC |0SAS 4/ 1 594 640 1tk
71-C2A-021 Diamantes en bruto excep-
to lo comprendido-en la -
fraccién 71-02A-01L yi 529 738
Bélgica-Luxemburgo 7 299 786
Estados Unidos - 129 360
pPafses Bajos - 100 592
71-024-022 Jade, ojo de tigre o ven-
turina, sin tallar 1 587 110 376
Estados Unldos 1 587 110 376
PIRQFILITA 50 393 93 985
25-32A-004 Pirofliita (Slljcato de
aluminlo natural) 50 393 93 985
Estados Unlidos 50 393 93 985
POTASIO 72 518 034 108 227 820
-~ 31-04A-001 Cloruro de potasio Lo 872 830 55 280 190
Alemania Occidental 3 816 64 72k
Estados Unldos L9 868 26k 55 207 966
Perimetros Libres
Estados Unidos 750 7 500
31-CLA-002  Sul fato de potasio 18 431 008 LL 085 369
Estados Unidos 18 078 515 Lz 906 878
Mo especificados 2 L85 175 387
Perimetros Libres
Estados Unidos 350 008 1 003 104



Tabla No: 22 (Continfa) . ..

ERACCION  PRODUGCTO, FORMA DE PRESEH ¢ 1L0G -
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN S ,O\ZRAMOS 2/ PESOS
31-04A-003  Sulfato doble de potasio _ \
y magnesio 3 Bek 196 5 088 822
Estados Unldos 3 864 196 5 088 £22
31-05A-003 Nltrato sddico potésico en
tabletas, pastillas y de--
mas formas. andlogas o0 en -
envases de un peso bruto -
méximo de 10 Kgs. 350 000 3 773 k39
Chile 350 000 3 773 hL39
SAL 1 021 870 2 0 096
95-01A-001  Sal com(n {Cloruro de So-dio} 307 912 L93 057
Estados Unidos 207 912 L93 057
25-01A4~002 Cloruro de sodio puro 106 93k 187 500
Alemania Cccldental 13 1 148
Espafia 6 2 Lio
Estados Unidos 106 015 178 164
Perfmetros Libres
Estados Unidos 900 5 748
25-01A-299  Sal no especificada (Los -
demas ) 607 02k 1 398 539
rstados Unidos 559 291 1 288 765
Perimetros Libres
Estados Unidos L7 733 109 77k
SILICE 302 205 773 122 299 38¢
95-05A-001 Arenas sillceas o cuarzo-
sas con contenido de &xi-
do de hierro inferior al ‘ -
0125% 298 453 201 117 771 733
. Canad? 1 267 812 Lol 323
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Tabla Mo. 22 (Contlnga)

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN

ARANCELARIA  TACION Y PAIS DE ORIGEN KILOGRAMOS 2/ P ESOS
Estados Unidos 294 727 3Ll 115 L31 351
Panamé 1 177 092 5oh 906
Relno Unido 180 134 25 59h
Sujza 112 000 L86 175

Perimetros Libres
rstados Unidos 988 819 829 384

25-05A-002 Arenas sin tefiir excepto
lo comprendido en la frac

cién 25-05A-001 2 472 659 2 308 36k
Estados Unidos 2 291 089 2 122 675
Japon 60 2 185
Palses Bajos 135 €00 20 250
No especificados L6 510 163 25k
25-05A-999  Arenas no especificadas 1 275 913 2 219 289
Llemania Occidental 145 1 CC3
Estados Unidos 811 227 1 48¢ 437
Japdn L 770 214 596
Perfmetros Libres
Estados Unidos Lgg 171 504 168
Japdn L 500 10 035
TALCO 117 677 499 oy 074 013
25-27A-001 Esteatita natural en bru-
to, desbastade o simplemen : '
te troceada por aserrado 117 372 639 93 124 031
Canada -1 116 076 1 461 668
Estados Unidos 113 109 520 77 596 169
Italia 3 oLko 8328 1L 010 500
Panamé 105 915 55 694
25-27A-002  Talco 304 860 9k9 982

Estados Unidos 102 849 - 23L 178
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(FRacCloN - PRODUCTO, FORMA DE PN KILOGRAMOS 2/ P E S OF
Italia 91 GCO 602 239
Perimetros Libres
Estados Unidos 111 o1l iiB 565
VERMICULITA 177493 1 550 536
25-32A—001 Vermiculita triturada o
exfollada en laminillas
CuyR meYOr et 5 20 T, 177 ho3 1050 536
Estados Unidos i77 Lo3 'i 050 536
U ‘ WHITERITA 181 350 739 572
25-i1A"999 Carbonato de bario natu-
ral o whiterita 181 350 139 572
Estados Unidos 1727 70 659
PerImetros Libres
£stados Unidos 179 623 668 913
YESO 17 627 352 18 831 646
25-20A—00i Yeso natural o anhidrita g 823 612 9 690 723
Estados Unidos 47 40O 293 838
Reino Unido 6 378 37 231
Perimetros Libres
Estados Unidos 9 763 83L 9 359 65k
95-20A-002 Yesos calcinados 7 8c3 740 G 1he 923
Estados Unidos L11 3590 1 257 303
Italia L5 500 220 175
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Tabla No. 22 (Concluye)

FRACCION

PRODUCTO, FORMA DE PRESEN K1LOGRAMOS 2/ PESOS

ARANCELARIA  TACION Y PAIS DE ORIGEH

Perimetros Libres

Estados Unldos 7 346 890 7 633 265

o = ]
™

1
~

FUENTE :

Clfras prelimlinares, incluye perfmetros libres,
Cifras en peso bruto.
Toneladas,

Gramos Netos,.

Direccidn General de Estadistica, Secretarfa de Programacidn
y Presupuesto e investigacién directa para el caso de la fos-
forita v del carbodn.
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econdmicos

IMPORTACION MEXICANA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORADOS A BASE DE MINERALES, POR PAISES 1/

1977

Tabla No. 23

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN

ARANCELARIA  TACION Y PAIS DE ORIGEN KILOGRAMOS PESOS
28-04A-004  Fésforo Blarco 8 090 086 201 286 686
Estados Unidos 8 090 086 201 286 686
28-04A-006  Silicio 926 683 18 759 841
Alemania Occidental 1 100 L7 738
Espafia 63 580 1 149 275
Estados Unidos L32 106 8 L4L89 878
Reino Unido 301 347 5 896 064
Suecia 126 195 3 136 438
Perimetros Libres
Estados Unidos 2 355 Lo L48
28-12A-001 Acido Bérico, 0.P. 147 482 1 533 295
Alemania Occidental Loy 27 011
Estados Unidos 145 128 1 L76 640
Paises Bajos 1 822 28 14k
Perfmetros Libres
Estados Unidos 125 1 500
28-12A-002 Acido Bdérico, grado técnico 1984 017 16 861 824
Estados Unidos 1 979 321 16 757 669

Perimetros Libres

Estados Unidos L 696 104 155
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Tabla No, {Contina)
FRACCION ~ PRODUCTO, FORMA DE PRESEN % 1 LOGRAMOS PESOS
ARANCELARIA  TACION Y PAIS DE ORIGEH CHLOG
28-134-001 Acido Fluorhfdrico 3 358 185 931
Estados Unidos 5 423 158 063
Perimetros Libres
Estados Unidos 3 535 27 668
28-13A-002 Acido Sulfamico 227 587 3 372 885
Alemania Occidental 21 830 363 593
Bélgica-Luxemburgo 10 135 173 954
Espafia 3 1 L36
Fstados Unidos 125 Lig 1 820 839
Japdn 69 6LO 1 008 523
Perimetros Libres
Estados Unidos 530 L. 5LO
28-13A-006 Oxido de Silicio Q.P. 76 054 2 518 326
Estados Unidos 76 054 2 518 326
20-13A-007 Didxido de silicio o s{li~
ca gel, excepto lo compren
dido en las fracciones =---
28-13A-C06 y 008 451 035 S 9l2 308
Alemania Occidental 653 106 911
Espaiia 22 10 105
Tstacos Unidos Lul 0oL 9 397 783
Paises Bajos 6 311 123 131
Perimetros Libres
Estacos Unidos L5 L 378
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Tabla No, 23 (Continda)

FRACCION ~ PRODUCTO, FORMA DE PRESEM A _
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEM KILOGRAHOS PESQOS
28-13A-008 Dléxido ce sillclo o sili

ca cel, cuando el tamalio

de la particula sea infe-

rior o igual a 3.020 mi~-~

cras. 2kk 015 12 166 686
Alemania Occidental 136 196 6 602 655
Bélgica-Luxemburgo L5 600 2 758 159
Estados Unidos 62 220 2 805 3872

25-17A-001  Hidréxido de Sodio

(Sosa céustica) 53 L78 303 83 832 915
Alemania Occidental 20 440 285 703
Canadd 116 696 173 859
Estados Unidos LG 202 980 71 857 526
Japén 27 000 39k 263
Suecia 15 900 203 L65s

Perimetros Libres
Estados Unldos 3 093 27S 10 913 099

20-17A-002 Hidréxido de Potasio

(Potasa céustica) 1 566 116 14 863 375
Alemania Occidental 387 8286 7 718 49O
Dinamarca 65 LCO 583 876
Estados Unidos 511 094 5 309 055
Japédn 3 240 L2 135
Suecla 12 852 303 684
Mo esneciflcados 83 327 875 473

Perimetros Libres
Estados Unidos 2 375 30 662
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FRACC ION

PROOUCTO, FORMA DE PRESEN

ARANCELARIA  TACION Y PAIS DE GRIGEH KILOGRAMOS PESOS
28-18A-005 Oxido de magnesio, excep-
to lo comprendido en la - '
fraccién 28-186A-00L4 172 3590 3 882 389
Alemania Occidental 6 245 149 200
Estados Unidos 144 777 3 270 239
Francla 21 368 462 950
28-20A-003 Corindones artificlales 3 Lhb 745 41 267 o071
Alemania Occldental 89 433 1 252.255
Austria 659 181 8 247 86
Brasil 1 510 361 14 532 58
Canadi 19 513 387 199
Estados Unidos 1 030 756 15 762 577
Francla 30 600 289 LO3
Reino Unido 104 901 795 180
28-19A-001  Oxido de zinc; perdxldo
de zinc 148 568 3 264 366
Estados Unidos 148 262 3 258 949
Perimetros Libres
Estados Unidos 306 5 417
28-22A-001 Diéxido de manganeso 1 115 780 14 758 039
Alemania Occidental 6 230 180 140
Bélgica-Luxemburgo 25 200 L35 072
Estados Unidos 921 895 1¢ 508 527
Japén 162 455 3 £81 300
28-24A-001 Oxidos e hidréxidos.. (hi- '
dratos de cobalto) 148 643 32 596 456
Bélgica-Luxemburgo 113 350 2L 754 161
Estados Unidos 32 113 7 156 186
Reino Unido 3 180 686 109



Tabla No, 23 (Continda)

127

FRACCION PRODUCTO, FORMA DE PRESEN "
ARANCELARIA TACION Y PAIS DE ORIGEN KILOGRAMOS PESOS
28-26A-001 Oxidos de estafio; Oxido es
tannoso (6xido pardo) y Ox]
do esténnico (anhidrido es~
ténnico) ko k57 8 683 032
Estados Unidos 28 356 6 323 559
Japén 8 333 1 775 401
Reino Unido 3 168 571 565
Perimetros Libres
Estados Unidos 600 12 507
28-28A-005 Oxido de nlquel 268 982 21 789 8Lé
Canadé 15 072 1 300 788
Cuba 21 552 1 603 098
Estados Unfdos 198 926 16 225 241
Francia 18 540 1 628 551
Pafses Bajos 1h 465 1 000 897
Perimetros Libres
Estados Unidos 427 31 271
28-28A-010 Oxido de circonlo 140 936 6 671 321
Alemania 0ccldental 29 011 1 091 585
Espafia 8 09k 239 978
Estados Unidos 98 696 5 133 996
Rep, de Sudéfrica 5 135 205 762
28-28A-011  Pentdxido de vanadio 133 204 12 339 503
Canadé 10 116 787 158
Estados Unidos 116 677 11 222 134
Finlandla 6 L1y 330 211
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~ FRACC TON

PRODUCTO, FORMA DE PRESEN .
ARANCELARJA - TACION Y PAIS DE ORIGEN K1LOGRAMOS PESOS
28-30A-002 Cloruro de calclio, en es- :
camas o perdigones 4929 712 17 393 8hk
 Alemania Occldental 385 21 479
Alemania Orlental Lok 18 5oL
B&1glca~Luxemburgo “150° 760 - 543 891
Estados Unidos L 777 754 16 800 555
Perimetros: Llbres
Estados Unldos 390 9 325
 28-30A-004  Cloruro de bario 342 892 2 742 088
Alemanla Occidental 156 630 1 115 361
B&lgica~Luxemburgo 20 160 212 040
- Dinamarca 75 800 k73 059
Estados Unidos L 333 6L L67
Francia ko 173 399 136
ttalia. 40 640 384 006
Reino Unido 5 156 94 019
128-31A-002° Clorito de Sodio 293 256 7 863 462
Alemania Occlidental 249 161 65 730 948
B&1gica~Luxemburgo - 5 520 148 750
- Estados Unidos 3 000 L3 730
francia 33 150 8k2 054
Pafses Bajos 1125 34 081
Perimetros Libres
" Estados Unidos 1 300 63 899
28-39A-001 - Nitrito de Sodio 1 kh6 547 8 590 363
“Alemania Occidental 1 187 597 €& 873 671
Austria : 86 960 L77 465
Bélglca-Luxemburgo 15 240 77 608
Dinamarca - 127 500 760 628
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FRACC ION

PRCDUCTO, FORMA DE PRESEN

ARANCELARIA  TACION ¥ PA:S DE ORIGEN KILOGRAMOS PESOS
Estados Unidos 20 300 328 378
Francia - 8 150 67 613
Perimetros Libres
Estados Unidos - 800 5 000
28-39A-002 Nitrato de Sodio 5 123 741 17 _hLbh 251
Chile 2 302 320 7 171 189
Estados Unidos 2 753 876 10 031 784
Panami 67 500 239 887
Perimetros Libres
Estados Unidos _ L5 1 391
28-LOA~009 Fosfato de Calcio 3 269 955 36 776 636
Alemania Occidental 6S 124 605 179
Canadi 55 701 506 382
Estados Unidos 3 127 237 37 k93 054
Pafses Bajos 10 160 72 127
Perfmetros Libres
Estados Unidos 8 733 99 894
28-42A-005  Carbonato de Sodio 91_422 940 193 368 368
Bé&1gica-Luxemburgo 111 -~ 12 506
Bulgaria 8 128 000 11 615 600
Canad3 26L 621 520 042
Espana 57 7 038
Estados Unidos 78 791 905 174 556 315
Palses Bajos L g64 000 6 022 848
Reino Unido 163 82 065
Suecia 683 71 311
PerImetros Libres
Estados Unidos 173 LOO L3O 643
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FRACCION

PRODUCTO, FORMA DE PRESEN -
ARANCELARIA  TACION Y PAIS DE ORIGEN KILOGRAMOS PESOS
28-42A-005 Bicarbonato de Sodio 1058 873 6 104 911
Alemania Occidental Lo 759 368 608
Estados Unidos L39 758 2 k18 772
Francia 376 270 2 136 186
Reino Unido 31 508 168 239
Perimetros Libres _
Estados Unidos 170 578 1 013 105
28-42A~006 Carbonato de Potasio 2 110 981 i7 632 132
Alemania Occidental 907 268 7 183 887
Alcmania Oriental 15 375 129 960
Bélgicta-Luxemburgo 170 366 1 L25 850
Estados Unidos 785 167 6 860 398
Francia 231 290 2 020 604
Perimetros Libres
| Estados Unidos 515 11 L33
28-43A-001 Cianuro de Sodio L 892 388 66 106 1h3
Alemania Occidental 786 247 13 658 114
Canada ko2 381 3 699 983
Dinamarca 205 169 3 102 175
Estados Unidos 2 866 9860 34 239 154
Paises Bajos 10 8LO - 184 BL1
Reino Unido 518 926 11 174 537
Perimetros Libres
Estados Unidos 1 345 L7 339
28-46A-001 Tetraborato de Sodio 18 997 3805 96 806 733
Alemania Occidental - 106 --3 836
Argentina 20 200 222 708
Canadé 50 350 L20 808
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Tabla No.
FRACCION  PRGDUCTO, FORMA DE PRESEN s
ARANCELARIA  TACION ¥ PR3 DE ORICEX 15 LUGRANOS PESOS
Estados Unidos 18 745 =40 95 016 956
Francia 2 120 58 423
ltalia L 550 122 198
Panama 174 599 958 304
Perimctros Libres
Estados Unidos L4y 3 6500
28-56A-002 Carburo de Silicio 1 837 his 38 3L3 787
Alemania Occidental 36 480 £38 026
Canada 24 528 Lss 023
Estados Unidos 817 420 17 394 269
Japdn L1 900 - 840 983
Noruega 211 196 16 527 569
Polonia 61 200 934 165
Relno Unido 1090 : 6 264
Suiza b 541 1 344 352
Perfmetros Libres
Estados Unidos 50 3 136
1/ Cifras preliminares.

NOTA:

FUENTE:

Las importaciones de 6xido e hidréxido de aluminio se inclu~
yen con los mincrales No Met8licos (Tabla No. 22)

Direccidén General de Estadlstica, Secretarfa de Programacidn
y Presupucsto,



CONSEJD [P RECURSOS MINERALES
Gerenc s de Estudios Econdmicos

COTHZACIONES DO MINERALES MFYAL:ICOS EN
L0S ESTADOS UNIDOS DE AMIRICA

Promedio Anual 1877
Centavos de D&lar por Libra

Tabla No. 2k |
PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTAC ION COTIZACION

METALES PRECI0SOS

0RO 1/

Handy and Harman, Nueva York 148.029
PLATA 2/

Handy and Harman, Nueva York 462,302
PLATINO 1/

Productores principales, E.U.A. 162,544

METALES INDUSTRIALES

ALUMINIO
Productores principales, E,U.A. 51.339
MW Mercado de Estados Unidos 47.769
ANTIMONIO
RMM Laredo, Texas 175.000
Lone Star Laredo, Texas 210,000
Distribuidores en Nueva York 123,716
BERILIO
En barras de 5 pulgadas segln
tamafio de lote 3/ 154,54~ 154,60

BI SMUTO

En lotes de una tonelada 3/ 5.88
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Tabla No. 24 (Continga)

gy o3

R A e e e R e U s St B R O

PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTAC ON coTtZACIO N
CADMIO
Productores de E.U,A, 3/ 2.75
COBRE
Productores de E.U.A, 66,765
. L.A,B. Refinerfa E.U.A. 65.803
CROMO 3/ '
Aluminio térmico 99.25% 2.63
Electrolftico 99.8% 2.65
Fundido al vacTlo 2.73
ESTANO
Mercado de Nueva York : 534,593
Distribuidores en Nueva York 492,678
FIERRO 4/
Mineral del Lago Superior
No Bessemer:
Mesabi 51.5% Fe 21.14
| 01d Range 21.39
Taconita en pellets 5/ 55.38
MAGNESIQ
L.A.B, en lotes de 10 Q00 libras
Lingotes de 99.8% 95.00
MANGANE SO
Con un contenido de 99.9%,
en cajas; L.A.B., punto de
embaruge. .
Regular 58.00
En minerales, C,S.F. en
puertos de E.U,A. 6/
Minimo 48% de Mn '
(Bajo en impurezas) | 1.47-1.53

MERCURI{O

Nueva York, Délares por
frasco de 76 libras 135,00-141.00



Tabla MNec., 2% {Cantinda)

- PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTACION

g T

COT1IZAC

0

N

st -

MOL | BDENQ 3/

Clfmax, 6xido; L.A.B. pun-
to de embarque

En concentrados con contenlido
de 95% de MoSp; L.A.B. punto
de embarque

C1Tmax, con costo por con-
tenido extra

Como subproducto, depen--
diendo del grado

NIQUEL 3/

Cétodo, L.A.B. punto de embarque
Sinterizado 75 punto de entrada
FerronTquel, efectivo

PLOMO
Productores de E,U.A.
SELENIO 3/

Pulverizado, Grado comfin
De alta pureza

TITANIO

Esponja, en lotes de 500
libras 99.3%

M&ximo 115 Brinell 3/
En minerales: |Imenita

54% Ti02, L.A.B. carro
puerto del Atléntico &4/

Rutlilo, 96% a menos de 12 ma-
llas 7/

Escorfas, 70% L.A.B. 4/

L,02

3.68

3.50-3.68

30.536

17.00
21,50-18.00

2.74

55.00

485,00
98,95
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Tabla No. 24 (Concluye)

PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTAC ION COTI1:ZACI1ON:
TUNGSTENO
Hidrugenado Rojo, 99.9% 3/ 14.16
En minerales, con minimo de 65%
de Woz 8/
Domestic 145, 155
Export 154{096

VANADIO (Pentéxido) 3/

i..A.B., Mina o Molino

V.05 contenido de 98%, Fundido 2,75-3.35
Secado por aire (Grado Técnico) 2,75-3.54
ZINC
Productores de E,U,A.
(Prime Western) 34,343

Délares por Onza Troy.

Centavos de DS6lar por Onza Troy.

Délares por Libra,

DSlares por Tonelada Larga. ,
Centavos de D6lar por Unidad de Tonelada Larga.
DSlares por Unidad de Tonelada Larga.

DSlares por Tonelada Corta.

Délares por Unidad de Tonelada Corta.

[ol~oN | Wi —
NSNS SN NSNS

FUENTE: Engineering and Mining Journal.
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econémlcos

COTIZACIONES DE MINERALES NO METALICOS EN
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA -

~ Promedic Anual 1977
DSélares Por Tonelada Corta

Tabla No. 25

PRODUGTO Y FORMA DE PRESENTACION | COTIZACI ON
ASBESTO
i.A_B. mina o molino, Morrisville, Vt.
4T 489,33
5D 378,50
5R 322,17
6D 234,00
7D 182.00
7™ 107.50
7R 97.17
AZUFRE

Mexicano de Exportacién L.A,B., Barco 1/

Brillante 61.67
Opaco 61.00
BARITA
No Mollida

Grado quimico y vidrio seleccionada a

mano 95% de BaS0, no mayor del 1% de

Fe, L.A,B. punto de embarque por carro

entero 43.17-55.00

Separada magnéticamente o por flotacién

de 96-98% de BaSOg no mayor del 0,5% de

Fe, L.A.B. punto de embarque por carro

entero 60~-70

Importada, grado lodos de perforacién con
gravedad especffica de 4,20-4.30

C.t.F, Puertos del Golfo 19,28
C.l1.F. Canad4 19
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PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTACION

CoOT1ZACION

Mollda |

En agua 95% de BaSOy a 325 mallas en sacos
de 50 1bs, L.A,B, punto de embarque por ca
rro entero

Grado lodos de perforacién molido en seco
83-93% de Ba$0, con 3-12% de Fe, gravedad
especTfica de ﬁ.ZO-h.BO '

meortada con gravedad especf{fica de 4,20~
.30

BAUXITA

Importada de Guayana, grado refractario su-
per calcinada

L.A.B., Baltimore, Md,
L.A,B, Mobile, Ala

BORAX 2/

L.A,B, punto de embarque, a granel, por ca-
rro entero

Grado técnico 99.5%
Deshldratado, mfnimo 99%

CUARZO
Para fundicién, de todos tamafios

Para piezas eléctricas y usos 6pticos
de acuerdo con su tamafio y grado 3/

FELDESPATO

L.A.B, mina o molido seqin grado, a gra-
nel, por carro entero

Carollina del Norte:
Flotado a 20 mallas

Flotado a kO mallas
Flotado a 200 mallas

60-80

7i-80

31

134,82
134,82

96.63-99.68
258,50-266,00

L40-2500

2,50-58.33

19.75
28.00-29,50
29.75-42.00
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PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTACION

COTI1ZACION

Georgia:
Granular a 40 mallas
A 200 mallas

Connecticut:
Granular a 20 mallas
A 200 mallas

FLUORITA L4/

L.A.8B. l1linois o Kentucky, a granel,
contenido de CaFy

Grado MetalGrgico:
Pellets 709 efectivo de CaF,

Grado Ceramico:
Contenido variable de sflice y cal-
cita:
88-90%
95-96%
S7%

Grado Acido, base seca con 97% de CaFy
Carro entero
Pellets 88% efectivo

Mexicana

Grado Metalargico:
70% efectivo de CaF2 L.A.B. barco
en Tampico
L.A.B. carro en frontera mexicana

Grado Acido; con m&s de 97% a granel en
frontera mexicana

FOSFORITA

L.A.B. mina, Central Florida, guijarros
R.0.M. lavada y secada en bruto a granel
66-68%
68-70%
70-72%
74-75%

28.75
Lo. k6

24,33
31.11

83=91

90-100
95-106
100-115

65.52
62.92

79.38

31-34
33-40
36-42
11-48
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Vi e A, e .

PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTYAC!ON

COTIZACI1ON

GRAFITO (natural) 2/

Amorfo Criptocristalino, L.A.B, lugar de
origen (80-85% C)

Mexicano a granel 36.13-41.25
MAGNESITA
L.A.B. Luaning. Nev.
Granular enteramente calcinada a granel 131.00
En sacos 144,67
98% L.A,B. maple grave Ohio, a granel 265.00
POTASIO 5/
mu;iato 62% de Ky0 a granel, L,A.B. Carlsbad,

T Estandard 74,25
Soluble 62-63% 83.17
Ordinario 82,08
Granular 84.41

L.A.B. Trona, Cal
Estandard 87.17
Estandard Fino m--
Ordinario 97.17
L.A.B. Tampa, Fla. muriato
Estandard 60% K0 -
SILICE
Amorfo en sacos de papel de 50 1ibs., L.A.B. Elco,

illinois

A 200 mallas
90-95% 34,67-42.25
96-99% 38.29

A 325 mallas
90-95% 37.00~44 25
96-98% Lo,67-48.25
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‘Tabla No. 25 (ContinGa) N . -

PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTAC ION cOT1ZAC I ON
98-99, L% 41,58
99. 5% - . 57.91
99.9% a 400 mallas 81.75
99% a menos de 15 micras 89,17
99% menos de 10 micras 113.67

L.A.B. Diercks Ark, en sacos de papel de 100 Ibs.

A 200 mallas 1y
A 325 mallas 50
TALCQ

L.A.B. mina o molino, en carro entero, inclufdo
el envase

Nueva Jersey:

Pulpa mineral, molido (sacc extra) 10.50-12.50
Vermont:

98% a 325 mallas, a granel L2.92

99.99% a 325 mallas, procesado en seco,

envasado 85.25
Nueva York:

96% a 200 mallas 36-38

88-99.25% a 325 mallas 48

100% a 325 mallas 75~105
California:

Estandard €9.50

Fraccionado 37.71

Micronizado 62-104

Esteatita Grado cosmético Ly-65
Georgia: ' _

98% a 200 mallas 20

99% a 325 mallas 35

100% a 325 matllas 85



Tabla No. 25 (Concluye)

1LY

PRODUCTO Y FORMA DE PRESENTACiON COTIZACTION
TRIPOLL &/
En sacos de papel, por carro entero
Blanco: L,A,.B. Elco, l1lincls
Flotado por aire a 200 mallas 2,02
Rosa y Crema: L.A.B, sénica, Mo. y
Rogers, A.K,
Molido una vez 2.90
Molido doblemente 2,90
Flotado por aire 3.15
VERMICULITA
L.A.B. mina o molino Montana, So. Carolina L1.33~70.33
C.1.F, cruda de Sudéfrica o
Puerto del Atléantico 60-80

NOTAS: 1/ D6lares por tonelada larga.

/ D6lares por tonelada métrica.
/ Délares por libra,

/ D&lares por tonelada neta.

E/ Centavos de délar por unidad de tonelada corta,

6/ Centavos de délar por libra.

FUENTE: Englineering and Mining Journal.



PRODUCCION SIDERURGECA DE MXIC

1977

Tabla tlo, 26

th2

URE0S MINERALES
dios Econdmicos

CONCEPTO®O TONELADAS
PRODUCTOS BASI|COS
|. FERRCALEACIOHES 151 995
Ferromanganeso 99 304
Ferrosiliclo 22 888
Sti1icomanganeso 26 911
Ferromolibdeno 93
Ferrocromo 2 739
Ferrovanadio LI
Otras 19
1. ARRABIO 3 009 036
Baslico 2 950 7LL
Para fundicidn 58 292
111. FIERRO ESPONJA 1 320 125
IV. ACERO " 5 601 297
A. DE HOGAR ABIERTO 1 627 583
1.~ Para pliezas vacladas L33
2.~ Para lingotes destinados a
laminacion 1 627 152
B, DE HORNG ELEGTRICO 2 469 972
1.~ Para plezas vaciadas 38 697
2,- Para lingotes destinados a
laminacidn 2 419 065
3.- Para lingotes destinadus a
forja

12 210
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{ContInda)

143

CONC

EPTC

TOHELADAS

C. DE CONVERTIDOR AL OXIGEHNC

1.~ Para lincotes destinacos a

laminacién

PRODUCTOS LAMINADOS Y PIEZAS VACIA
DAS Y FORJADAS

HO PLAMNOS
1 ™ A]ambrén

L,

ag Para trefilaclidn
b) Para forja

c¢) Para construccidn
d)} Para electrodos

Barras para reforzar con-
creto {varilla corrugada)

a) Grado estructural
b) Alta resistencia
(Grados: 42, 52 y 60)

Barras macizas (cuadradas,
redondas y hexagonales)

a) Laminadas en caliente
b) Forjadas
c) Estiradas en frio
a) Torneacdas
Perfiles comerciales
a) Ancgulo
a.! Laminados en calliente
b) Solera

b.1 Laminados en callente
b,2 Formados en frfo

c) Otros {canal, viga, T y £ etc.]
c.] Laminados en calliente

1 503 740
1 503 7LO

L 302 308

O\ ONUG
CONI~I D
QWS M

iro
%)
ko
=

]
lon



Tabla No. 26 {Ccntinta)

T4k

CONCEPTO TONELADAS

5.~ Perflles estructurales 155 1790

a) Laminados 137 L74

a.l Anculo 21 L78

a,2 Canal L5 LE59

a.,3 Viga 63 435

a.t Especiales 2 102

b) Soldados 2 38L

b.1 Viga 2 384

c) Formados en frio 15 312

¢.1 Canal 15 312

6.~ Material fijo para viea 398

a) Riel 398

7.- Piezas vaciadas de acero 2/ 39 130

8.- Piezas forjadas de acero 2/ 12 210

i+.,-  PLANGS 2 056 656
1.- Plancha (espesor mayor de

L.75 mm. a 3/16") 555 111
2.- L&mina (espesor hasta de

L,75 mm, y menor de 3/16") 1 500 945

a) En caliente Loz 399

b) En frio 3/ 1 098 546

Hil.- TUBOS SIN COSTURA 220 166

a) Para conduccidn 80 374

b) Para ademe petrolero 102 281

c) Tuberfa de produccidn 14 19

d) Tuberfa de perforacion 2 532

e) Otros 20 750



26 {Concluved

ThE

mian o i vy,

oHOCIPTO TONELADAS
PRODUCTOS DERIVADUS
. LAMINA CON RECUBREMIENTO 372 123
1.~ Galvanizada 123 763
2.~ Estafiada (Hojalata) 193 021
3.- Con otros recubrimientos Lr 339
it. LAMINA DE ACERO ESPECIAL i 357
1.~ Emplomada 1 357
2.,- Al Silicio -
file. ALAMBRE L/ 320 880
IV, TUB3S CON CCSTURA 362 692
1.~ Mayores de 115 mm. de
didmetro 155 069
a) Para conduccidn it2 701
bg Para ademe 2 196
¢} Tubos mecé&nicos 172
2.~ Hasta 115 mm. de didmetro 207 3823
a) Para conduccidn 123 943
b)Y Conduit ik 583
c) Para usos petroleros 24 59k
d) Fiux 1 L5k
e) Mecénico L1 128
f) Otros 2 021
1/ Cifras sujetas a modificacion.
2/ La produccidn de piezas fundidas y forjadas se estimd con -
base en la produccidn de acero destinado a estos productos,
2/ incluye l&mina destinada a hojalata,
L/ Cifra estimada por la C.N.{.H.A,
FUENTE: Cémara Nacionzl de la incustria <el Hierro vy del fcers.
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CONSEJO DE RECURSQS MINERALES
Gerencia de Estudios Econdmicos

EXPORTAC{ON MEXICANA DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS

SIDERURGICOS 1/
1977
Tanla No, 27
PRODUCTO TOHELADAS MILES DE PESOS
TOTAL DE MATERIAS PRIMAS 2 838 9 045
1.- Mineral de Hierro 968 5 967
2,- Carbdén Mineral 69 265
3.~ Coque 3 11
L,- Chatarra 1 798 2 802
TOTAL DE PRODUCTOS SIDERURGICOS 206 861 2 199 743
| .- PRODUCTOS PRIMARIOS 26 793 189 98k
1.- Hierro de primera
fusioén 174 923
2.~ Ferroaleaciones 26 619 189 061
Il.~ DESBASTES PRIMARIOS DE ACERO 2 51k 9 h25
1.- Lingotes, palanquillas, ctc. 2 514 9 L25
[t1.~ PRODUCTOS ELABORADOS Y DE CONSU
MO FiNAL 257 554 2 000 334
1.- Plancha y lamina 27 669 124 Lsh
2.- Hojalata 1 295 7 292
3.- Cintas, tiras y flejes 2 642 26 123
4.~ Barras para concreto - -
5.- Barras macizas 2L 176 165 277
6.~ Barras huecas 5 536 28 871
7.~ Alambre 21 390 113 055
8.~ Alambrén - -
9.- Cable 5 06k 92 51t
10.- Telas y enrejados de alam
bre 1731 23 175
11.- Rieles y accesorios para
vias L5 135
12.- Tubos 0L 142 757 313
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Tabla No, 27 (Congluye)

PRODUCTO TOHELADAS MILES DE PESOS
13.~ Codos, tes, conexiones, etc. 2 162 62 0875
14,- Canales vy canaleras - -
15.- Perfiles 52 L07 Log 738
16.- Clavos y grapas 3 421 61 508
17 .- Cadenas 335 20 751
18.- Reciplientes de hierro o ace-~

ro 3 527 75 k78
19.- Envases de hojalata 1 LL3 21 031
2G.~- Tapones y corcholatas 6L 2 7h7

1/ Cifras sujetas a modificacidn.

FUENTE: Cémara Nacional de la Industria del Hlerro y del Acero,
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CONSEMODE-RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econbmicos

IMPORTACHON MEXICANA DE MATERIAS PRiMAS ¥ PRODUCTOS
SIDERURGICOS 1/

1977
Tabla No, 28
PRCDUCTO TONELADAS MILES DE PESOS
TOTAL DE MATERIAS PRIMAS . L4h 078 713_879
1.~ Mineral de hierro 6 142
2.~ Carbdén mineral 51 903 81 203
3.- Coque 40 943 131 651
L.,- Chatarra 351 226 560 883
TGTAL PRODUCTOS SIDERURGICOS 538 247 4 620 Shﬁ
| .- PRODUCTOS PRIMARIOS 27 655 164 664
1.~ Hierro de primera fusidn 24 911 96 5lhl:
2.~ Ferroaleaciones 2 744 68 120
[f.- MATERIAL RELAMINABLE Y DESBASTES 55 109 191 8hk
1.- Material relaminable 28 543 70 680
2.~ Desbastes primarios 26 566 121 164
111.- PRODUCTOS ELABORADOS Y DE CONSU- '
MO FINAL 505 483 71 314 137
1.~ Plancha 81 356 520 869
2.~ LAmina en callente 68 933
3.~ LAmina en frlo 23 295 206 157
L.- L3dmina con diversos recu-
brimientos 47 139 584 132
5.- Hojalata 130 225 1 527 259
6.- Planos inoxidables g 8LO 382 788
7.~ Cintas, tiras y flejes 17 L55 327 849



Tabla No. 28 (Concluye)

i
e
O

PRODUCTO TONELADAS MILES DE PESOS
8.- Barras para reforzar con-

creto - -
9.~ Barras macizas 6 6L7 95 597
10.- Barras huecas L 205 88 083
11.- Barras con otros trabajos 1 120 25 064
12.- Alambrén - -
13.- Perfiles pesados 13 960 168 213
14.- Rleles y accesorlos para

vias kg 767 381 189
15.- Alambre de hierro o acero 15 211 228 921
16.,- Cable 307 13 733
17.- Telas y enrejados de alam

bre 398 10 921
18.- TOTAL DE TUBOS 75 515 1 138 100

A.- Tubos sin costura 35 300 8L2 916

B.- Tubos con costura 27 Lk 14l 6Lk

C.- Tubo fundido 785 14 569

D.- Otros tubos 12 016 135 §71
19.- Conexiones y accesorios pa

ra tuberia 7 154 723 W17
20.~ Canales y canaleras - -
21.- Clavos y grapas 649 2L 399
22.- Tornillos, pernos y remaches 1 439 143 114
23.~ Cadenas 772 70 506
2L.- Reclplentes, ¢illindros y tan ,

ques 1t 378 369 000
25.~ Envases de hojalata 3 683 99 991
26,- Tapas de hojalata y tapones

corona 1 070 Lo 79C
27 .~ 0Otros productos 2 800 1L3 112
1/ Clfras sujetas a modlflcaclén.

FUENTE :

Camara Naclonal de la Industrla del Hlerro y del Acero.
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CORSL.IO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia <o kstudios Econémiceos

PRCDUCCION DE SUBPRODUCTOS OBTENIDOS
EN LAS PLANTAS COQUIZADORAS

1977

Tabla No. 29

CONCEPTO UNIDAD VOLUMEN
Alquitrén Kg. 13 808 120
Benzol Litro 3 004 461
Brea de Alquitrén Kg. 6 657 520
Creosota Litro L 343 156
Gas Crudo Kg. 305 093 394
Sulfato de Amonio Kg. 2 838 030

FUENTE: Direccién General de Minas, S.P. y F. 1.
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gorerncia de Estudios Econdmicos

PRCDUGCCION MUMNDIAL DT COBRE, POR PAiSES 1/

1977
Tabla No, 30
PA]lSES MiLES DE TONELADAS %
METRICAS

TOTAL: 1,631 100,00
ESTADOS UN{DOS i 352 17.70
CHILE 1 034 13.54
U.R.S.S. 826 10,82
CANADA 744 9.74
ZAMBIA 662 8.67
ZAIRE L9o 6.42
PERU 337 h.15
POLONIA 272 3.56
FILIPINAS 236 3.09
REP. DE SUDAFRICA 209 2.74
AUSTRALIA 199 2.61
NUEVA GUINEA 163 2.13
MEX!CO 2/ 90 1.18
OTROS PAISES DE ECONOMIA DE MIRCADO 680 8.90
OTROS PAISES DE ECONOMIA CENTRAL 363 k.75

1/ Cifras preliminares.

2/ Cifras definitivas.,
FUENTE: Commodity Data Summaries, Bureau of Mines, U.S.A., y Direc-
cién General de Minas, S.P. y F.i, {(Para <1 caso de México).
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econdmicos

PRODUCC ION MUNDIAL DE MERCURIO POR PAISES 1/

1977

Tabla No, 31
PAI SES TONELADAS METRICAS %

TOTAL: | 8 279 Joo.00
ESPANA | 1379 16.66
ESTADOS UNIDOS - 1 103 13.32
ARGELIA 1 069 12,91
ITALIA 689 8.32
MEXICO 2/ 333 4,02
PAISES DE ECONOMIA CENTRAL - 3 447 L1,64
OTROS PAISES DE ECONOMIA DE MERCADOQ 259 3.13

1/ Cifras preliminares. .

i
~

Cifras definitivas.

FUENTE: Commodity Data Summarles, Bureau of Mines, U,S.A. y Direc-
cién General de Minas, S.P, y F.Il. (Para el caso de México).



153

CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econémicos

PRODUCC ION MUNDIAL DE CRO POR PAISES 1/

1977
Tabla No. 32
PAISES Ki LOGRAMOS MILLONES %
DE ONZAS TROY

TOTAL: 1 203 769 38.7 100.00

REP., DE SUDAFRICA" 684 306 22.0 56, 85

CANADA 52 241 1.7 b, 34

ESTADGS UNIDOS 37 657 1.0 2.63

AUSTRAL1A 15 287 0.5 1.27

MEXICO 2/ 6 616 0.2 0.55

PAISES DE ECONOMIA CENTRAL 258 195 8.3 21.45

OTROS PAISES DE ECONOMIA DE

MERC ADO 155 467 5.0 12.91

—
!\.

Cifras preliminares.

Cifras definitivas.

I~
~

FUENTE: Commodity Data Summaries, Bureau of Mines, U,S,A, y Direc-
cién General de Minas, S.P, y F.l. (Para el caso de México).



CONSELN UE RECURSOS MINERALES:
Gerencia de Estudios Econdmicos

PRODUCCiON"MUNDfAL DE PLATA POR PAiISES 1/

1977
Tabla No. 33 , _ L
PAI SES K1LOGRAMOS ‘MiLLONES %
J - DE ONZAS TROY

TOTAL: 9966 Lok 320.4 100.00
MEXICO 2/ 1 L62 798 47.0 14,68
CANADA 1 306 247 42.0 13. 11
PERU 1 244 40 40.0 12.48
ESTADOS UNIDOS 1 163 270 37.4 11.67
OTROS PAISES DE ECONOMIA DE
MERCADO- 2 799 315 90.0 28.09
'PAJSES DE ECONOMIA CENTRAL 1 950 624 64,0 19.97

2
=

Cifras preliminares.

Cifras definitivas.

[
~

FUENTE: .Commodity Data Summaries, Bureau of Mines, U.S.A. y Direc-
cidén General de Minas, S.P. y F.i. (Para el caso de México).
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econdmicos

PRODUCC ION MUNDIAL DE PLOMO POR PAISES 1/

1977
Tabla No. 34
PALILSES MILLONES DE TONELADAS %
METRICAS

TOTAL: 3 853 J00.00
ESTADOS UNIDGS 534 13.86
AUSTRALIA 399 10.36
CANADA 335 8.69
PERU 181 L.70
MEXICO 2/ 163 4,23
YUGOSLAVIA 136 3.53
PAISES DE ECONOMIA CENTRAL 1 089 28.26
OTROS PAISES DE ECONOMIA DE MERCADO 925 | 24,01
OTROS PAISES LATINOAMERICANOS | 91 2.36

Cifras preliminares.

j—
S~

Cifras definitivas,

N
.

PUENTE: Commodity Data Summaries, Bureau of Mines, U.S.A. y Direc-
cién General de Minas, S.P. y F.!. (Para el caso de México).
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econémicos

PRODUCC ION MUNDIAL DE ZINC POR PAISES 1/

1977

fabla No. 35
PAISES TONELADAS METRICAS 2/ = %

TOTAL: 6_183 037 100.00
CANADA 1 270 059 20.54
AUSTRALIA 480 808 | 7.78
PERU 480 808 7.78
ESTADOS UNI1DOS 420 027 6.79
MEXICO 3/ 265 469 4,29
OTROS PAISES DE ECONOMIA DE MERCADO i 81k 370 29.34
PAISES DE ECONOMIA CENTRAL 1 451 L96 23.48

Cifras preliminares,
2/ Contenido metalico.
Cifras definitivas.

FUENTE: Commodity Data Summaries, Bureau of Mines, U,S,A, y Direc-
cién General de Minas, S.P. y F.l. (Para el caso de México).



CONSEJ0O LCE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econdmicos

PRODUCC |ION MUNDIAL DE AZUFRE POR PAISES 1/

1977
Tabla No, 36
PALl SES MILES DE TONELADAS %
METRICAS

TOTAL: 51 266 100.00
ESTADOS UNIDOS 10 699 20.87
CANADA 7 214 14.07
JAPON 2 743 5.35
FRANCIA 2 032 3.96
MEXICO 2/ 1 856 3.62
CERCANO ORIENTE 1 524 2.97
ESPARA 1 422 2.77
ALEMANIA OCC IDENTAL 1372 2.68
ITALIA 660 1.29
PAISES DE ECONOMIA CENTRAL 17 273 33.70
OTROS PAISES DE ECONOMIA DE MERCADO L L71 8.72

1/ Cifras preliminares.
2/ Cifras definitivas.

FUENTE: Commodity Data Summaries, Bureau of Mines, U.S.A., y Direc~
cién General de Minas, S.F. Y F.l. (Para el caso de México).
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CONSEJO DE RECURSOCS MINERALES
Gerencia de Estudios Econdmicos

PRODUCC |ON MUNDIAL DE BARiTA POR PAiSES 1/

1977
Tabla No. 37
PAISES MILES DE TONELADAS %
METRICAS

TOTAL: 5 319 100,00
ESTADOS UNIDOS 1 405 26. 42
| RLANDA 336 6.32
PERU 336 6.32
MEXICO 24 271 5.09
ALEMANIA OCC IDENTAL 263 4,9k
ITALIA 181 3,40
FRANCIA 159 2.99
MARRUECOS | 136 2.56
GREC 1A 68 1.28
YUGOSLAVIA 6l 1.20
CANADA | 59 1.1
0TROS PAISES DE ECONOMIA CENTRAL 1 b3 19.61
0TROS PAISES DE ECONOMIA DE MERCADA 998 18.76

"y

PRy : - . ———— . e

1/»0 3ffas' preliminares,
27/ clffas deflnltivas: -

FUENTE: Commodity Data Summaries, Bureau of Mines, U.S.A. y Direc~
cién General de Minas, S.P. Y F,1. (Para el caso de México).
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COMNSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econémicos

PRODUCC ION MUND!AL DE FLUORITA POR PA{SES i/

1977
Jabla No. 38
PAIl SES MILES DE TONELADAS %
METRICAS

TOTAL: 4 255 Joo.00
MEXiICO 2/ 660 15.51
U.R.S.S. 499 11.73
ESPANA | 318 7.47
FRANC 1A 318 7.47
MONGOL1A 318 7.47
REP. DE SUDAFRICA 218 7.47
REP. POPULAR CHINA 318 7.47
REINO UNIDO 236 5.55
I TALIA 227 5.34
ESTADOS UNIDOS 163 3.83
TAILANDIA 163 3,83
CANADA 73 1.72
0TROS PAISES DE ECONOMIA CENTRAL 254 5.97
OTROS PAISES DE ECONOMIA DE MERCADO 227 5.34
OTROS PAISES DE AFRICA 163 3.83

1/ Cifras prellminares,
2/ Cifras definitivas.

FUENTE: Commodlty Data Summaries, Bureau of Mines, U,S.A. y Direc~
cidén General de Minas, S,P. y F.l., (Para el caso de México).
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econémicos

PRODUCC ION MUNDIAL DE GRAFITO POR PAISES 1/

1977
Tabla No. 39
PAI1SES TONELADAS METRICAS %
TOTAL : 462 129 100.00
| MEXICO 2/ 58 432 12.64
3 REPUBLICA DE COREA 38 102 8.24
AUSTRALIA 34 473 7.46
REPUBLICA DE MALASIA 18 ik 3.93
5 ALEMAN{A OCC IDENTAL i5 422 3.34
SRI LANKA 9 979 2,16
PAISES DE ECONOMIA CENTRAL 231 332 50.06
OTROS PAISES DE ECONOMIA DE MERCADO 56 245 12.17

1/ Cifras preliminares,
2/ Cifras definitivas,

FUENTE: Commodity Data Summaries, Bureau of Mines, U.S.A. y Direc-
cidén General de Minas, S.P. y F,i, (Para el caso de México).
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CONSEJO DF RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econémicos

PRODUCC JON MUNDIAL DE ROCA FOSFORICA POR PAISES 1/

1977
Tabla No. 40
PAISES MILES DE TONELADAS %
METRICAS

TOTAL: 108 Qk5 100.00
ESTADOS UN1DOS 44 452 L1.14
MARRUECOS 15 422 14,27
TUNEZ 3 357 3.11
TOGO 2 086 1.93
REP. DE SUDAFRICA 1 814 1.68
SENEGAL 1 814 1.68
AUSTRALIA 907 0.84
PAISES DE ECONOMIA CENTRAL 30 028 27.79
OTROS PAISES DE ECONOMIA DE MERCADO 8 165 7.56

1/ Cifras preliminares.

. FUENTE: Commodity Data Summaries, Bureau of Mines, U,S.A.
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CONSEJO DE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econbémicos

PRODUCC 1ON MUNDIAL DE SAL POR PAISES 1/

1977
Tabla No. 41 |
PAISES MILES DE TONELADAS %

‘ METRICAS

TOTAL: 167 227 100.00

ESTADOS UNIDOS 38 949 23.29
REP., POPULAR CHINA 30 028 7.95
U.R.S.S. | 14 243 8.52
REINO UNIDO 8 074 4.83
ALEMANIA OCC IDENTAL 7 620 4,56
FRANC {A 6 532 3.91
POLONIA 5 625 3.36
AUSTRALIA 5 443 3.26
CANADA 5 352 3,20
MEX1CO 2/ 4 900 2.93
IND | A 4 536 2.71
LTALIA 4 082 2, bk
OTROS PAISES DE ECONOMIA DE MERCADO 23 678 14.16
OTROS PAISES DE ECONOMIA CENTRAL 8 165 4,88

1/ Cifras preliminares.
2/ Incluye produccién de sal para el consumo interno.
FUENTE: Commodity Data Summaries, Bureau of Mines, U,S.A, Yy para

el caso de México, Comisién de Fomento Minero y Asocia--
cién Mexicana de Productores de Sal, A.C.



163

CONSEJC CE RECURSOS MINERALES
Gerencia de Estudios Econdmicos

PRODUCCION MUNDIAL DE YESO POR PAISES 1/

1977
Tabla No, 42 ,
PAISES o © MILES DE TONELADAS . %
L METRICAS
TOTAL: 69 625 -~ 100.00

ESTADOS UNIDOS 12610 - 18.11
iRAN | | 6895 9.90
cAnaDA - 6 169 . 8.86
FRANCIA N [ - 8.86
ESPANA | '- b hhs ©6.39
ALEMANIA OCCIDENTAL : 3 901 - 5,60
ITALIA | o 3719 - 5.34
RE!NO.UNIﬁ0:A= B | Oy 263 6.12
MEXICO 2/ - 1496 2.5
0TROS PAISES DE ECONOMIA DE MERCADO 11 068 _ 15.90
PAISES DE ECONOMIA CENTRAL - 8 890 12.77

1/ Cifras preliminares.
2/ Cifras definitivas.

FUENTE: Commodity Data Summaries, Burcau of Mines, U.S.A. y Direc-
cién Genaral de Minas, S.P. vy F.1. (Para el caso de México).



impreso en &1 CONSEJO DE RECURSOS MINERALES.
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