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UBICACIÓN Y SUPERFICIE Municipio de Tamazula, Durango; una porción en el de Badiraguato, Sinaloa. 6,059 hectáreas

INFRAESTRUCTURA
A 92 km al noreste de Culiacán, Sinaloa. No existe infraestructura. Se accede por la carretera  Badiraguato-Parral hasta El 
Pitorreal, Dgo. Se desciende a pie al área de interés en 3.5 horas.

TENENCIA DE LA TIERRA
Asentada en el Ejido El Tecuán (302 ejidatarios) y en las comunidades La Ventana y Agua Azul,  Tamazula, Durango, con 
50 y 20 habitantes, respectivamente.

CONTEXTO GEOLÓGICO
La mineralización diseminada, los sistemas de vetillas y las vetas de cuarzo se relacionan a un evento
de intrusiones múltiples con desarrollo de etapas tardías de emplazamiento de fluidos epitermales.

TIPO DE YACIMIENTO Pórfido de cobre-molibdeno. Brecha hidrotermal de turmalina. Posible etapa epitermal tardía.

MINERALES Cobre-oro con molibdeno. Trazas de tungsteno. Puntualmente, plata.

ROCA ENCAJONANTE
La principal roca encajonante es granodiorita afectada por troncos de cuarzomonzonita, cuarzodiorita
y pórfido riolítico. Brecha hidrotermal cementada por cuarzo-turmalina, así como filones de cuarzo de  hasta 15 metros de 
ancho que recuerdan a una pegmatita.

ALTERACIÓN
Las alteraciones incluyen la fílica, con concentraciones de cuarzo-sericita. Se identificó alteración
potásica y vestigios de argílica; también, propilítica en los núcleos, sobrepuesta a la fílica.

LEY Y POTENCIAL

En base a resultados de 27 barrenos, se indican los siguientes recursos:
Cerro Verde, 27.50 Mt con ley de 0.3671% Cu, 0.0060% de Mo y 0.0454 g/t Au.
Mica Norte con 17.33 Mt y ley de 0.0686% Cu, 0.042% Mo, 0.0166% W y 0.0112 g/t Au.  Mica Sur con 10.72 Mt con 
ley de 0.0912% de Cu y 0.0369% Mo, 0.0115% W y 0.0318 g/t Au
Arroyo Cocoyome con 3.75 Mt y ley de 1.02% Cu y 0.84 g/t Au (proyectados desde superficie)  Cerro del Cobre con 
55.7 Mt con ley de 0.324% Cu y 0.016% Mo (proyectados desde superficie)

ETAPA DE EXPLORACIÓN
Avanzada preliminar. El proyecto reúne condiciones geológicas que favorecen el potencial. En Cerro  Verde la brecha de
cuarzo-turmalina mineralizada tiene 735 metros de largo y 450 m de profundidad.

ESTUDIOS E INVERSIÓN En 2013 se perforaron 6,033 metros en 26 barrenos. Se analizaron 4,471 muestras en el laboratorio.

OPERACIONES MINERAS
CERCANAS

Tameapa de MinCore Inc., a 34 km al norte. Al sur, la región de San Fernando por Au, Ag, Cu, Mo y W,  así como el distrito 
de Copalquín. Al poniente, Badiraguato en donde se superponen pórfidos de  cobre y epitermales de oro y plata como El 
Trigo y San Javier. Adicionalmente El Realito de oro-plata,  de Telson Resources Inc.; La Máxima, polimetálico; Capricho, de 
oro y plata de Source Exploration  Corp. Los Tajos de molibdeno San Juan 2 de Tianjin North China Geological 
Exploration Bureau.
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Morfología,	Proyecto	La	Soledad,	Sierra	Madre Occidental



Granodiorita-granito (K Gd-Gr) del Cretácico Tardío Cuarzo-monzonita>>cuarzo-monzo-
diorita del Paleoceno Diorita>>Cuarzo-diorita>>microdiorita del Paleoceno tardío

Intrusiones tardías:

Riolita
Pórfido riolítico  
Traquita  
Tonalita
Brecha de Cuarzo-
Turmalina

Cubre, vulcanismo félsico

Pórfido de riolita

Filones de cuarzo

En La Soledad está expuesto un complejo de intrusiones múltiples con  
edades que van de 63.3 a 59.1 Ma

Brecha de cuarzo-turmalina
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Sección del	barreno CV-08 de Cerro Verde. La	continuidad de la brechamineralizada de cuarzo-turmalina queda
abierta	a	profundidad,	con	direcciónE-SE

PT	244 m

qMz

qMz

qMz

qMz>>qMz-
Dio

PA

A CU%
12.00 1.747
15.00 1.52
19.50 1.085
21.00 1.002
22.50 1.133
25.50 1.066
28.50 4.903
30.00 1.749
36.00 1.026
43.00 1.522
44.00 1.838
45.50 1.283
47.00 1.179
50.00 1.249
51.50 1.108
78.50 1.122
80.00 1.066
81.50 1.043
82.00 1.045
134.50 1.039
209.50 0.579
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NÚCLEOS DE BARRENOS EN CERRO VERDE
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Brecha	de Cuarzo-Turmalina

Cerro del Cobre

Cobre % Mo %

0.51% 0.0036%

0.63% 0.186%

0.118% 0.003%

0.114% 0.002

Muestras en superficie

Socavón de 6.40 metros; Cu 0.474%, W 0.092%


